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Verzierte Keramik der Mittleren und Spiaten Bronze-
zeit in Hoyas del Castillo, Pajaroncillo (Cuenca),
Spanien!

ZUSAMMENFASSUNG

Der Fundort war von der spéten Kupferzeit bis zum Hochmittelalter diskon-
tinuierlich besiedelt. Der grofite Teil des ausgegrabenen Areals war schon in
alter Zeit ein Hang von Schutt zerstorter Bauten, und dessen ausfiihrliche
stratigraphische Dokumentation machte die Schwierigkeiten der stratigra-
phischen Interpretation solcher Sachverhalte deutlich. Im gesamten kerami-
schen Material wurden verschiedene Qualitidtsvarianten unterschieden. Die
statistische Analyse der Verteilung ihrer Mengen im stratigraphischen Geriist
zeigte dessen Eignung fiir die zeitliche Gliederung der Fundmengen zum
Zwecke statistischer Auswertung, aber auch, in welchen Zonen des Schutt-
hanges mit Unschérfen der Materialtrennung zu rechnen ist.

Eine Vorfithrung verzierter Keramik der mittelbronzezeitlichen Phase
Cogotas I erleichterte die unterscheidende Beschreibung einer Auswahl ver-
zierter Keramik der spétbronzezeitlichen Schichten. Diese charakterisieren
anfangs Eigentiimlichkeiten verzierter Keramik der Urnenfelderkultur. In
Schichten, die der &lteren Eisenzeit zugeordnet werden, taucht signifikant
héufig graphitierte, rot und polychrom bemalte Keramik auf. Eine sichere
Aussage dariiber, ob sie auf diesem Ort noch gleichzeitig mit dem Uberwiegen
scheibengedrehter, bemalter iberischer Keramik in Gebrauch war, wird erst
nach genauer stratigraphischer Untersuchung benachbarter Siedlungsreste
moglich sein.

Key words: Siedlungsstratigraphie. Verzierte Keramik. Graphitierte Kera-
mik. Statistik. Cogotas I. Urnenfelderkultur.

ABSTRACT

This site had a discontinuous occupation from the Late Chalcolithic period
until Medieval times. In the major part of the area excavated the sloping lay-
ers comprised debris from demolished and collapsed prehistoric buildings.
Their detailed stratigraphic documentation was undertaken in order to pro-
vide an idea of the difficulties encountered in the stratigraphic interpretation
of this kind of situation. Within the whole amount of the ceramic material

I Diese Studie wurde ermoglicht durch eine finanzielle Unterstiitzung von der Préhisto-
rischen Kommission der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften. Thr und ih-
rem 1. Sekretdr, Herrn Univ.-Prof. Dr. Herwig Friesinger wird dafiir gedankt. Dank
gebiihrt auch Herrn Dr. Firneis, Osterreichische Akademie der Wissenschaften, fiir
gute Ratschlige und tatkriftige Forderung, Frau Gabriele Gattinger, Institut fiir Ur-
und Friihgeschichte der Universitat Wien, fiir die Digitalisierung der Farbdiapositive
sowie Herrn Univ.-Prof. Dr. Gerhard Trnka fiir mannigfache Hilfe.
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several fabric varieties were distinguished. A statistic analysis of their nume-
ric distribution within the different stratigraphic units not only proved them
to be valid for the chronological ordering of the find samples for statistic eva-
luation, but it also helped localize the zones of the debris where one can ex-
pect an imprecise separation of the finds.

A presentation of decorated pottery of the Middle Bronze Age Cogotas I
phase helped to define characteristics of a selection of decorated pottery from
the Late Bronze Age layers. In these layers the pottery shows properties typical
for the decorated pottery of the Urn Field Culture. In the Early Iron Age layers
there appear significant amounts of graphitized, red and polichrome painted
pottery. Whether these varieties were still in use or not once wheel made and
painted iberian pottery was prevailing in the households can only be deter-
mined by a precise excavation of the settlement remains preserved nearby.

Key words: Settlement stratigraphy. Decorated pottery. Graphitized pottery.
Statistics. Cogotas I. Urnfield culture.

RESUMEN

Este yacimiento fue habitado de forma discontinua desde finales del Calcoli-
tico hasta época Medieval. La mayor parte del drea excavada consiste en
estratos inclinados formados por derrumbes prehistéricos, y su documenta-
cion estratigrafica detallada hizo evidente las dificultades de la interpretacién
estratigrafica de situaciones parecidas. En la totalidad del material ceramico
se distinguieron diferentes variantes de materia prima. El andlisis estadistico
de su distribucion en el esquema estratigrafico demostré que éste es valido
para la clasificaciéon cronoldégica de los conjuntos de hallazgos con el fin de su
evaluacion estadistica, y también comprobé en qué zonas de los derrumbes
hay que contar con imprecisiones en la separacion de los materiales.

La presentacion de la ceramica decorada de Cogotas I del Bronce Medio
ha facilitado la descripcion contrastada de una seleccion de ceramica deco-
rada de los estratos del Bronce Final. Esta estd caracterizada en sus comien-
zos por las propiedades de la cerdmica decorada de los Campos de Urnas. En
los estratos atribuidos al Hierro Antiguo aparecen fragmentos de ceramica
grafitada, pintada en rojo y policroma en cantidades significantes. Una infor-
macién segura sobre si en este lugar estas variedades de cerdamica todavia
estaban en uso en el momento del predominio de la cerdmica ibérica a torno
pintada solo serd posible tras una investigaciéon exacta de los restos del asen-
tamiento conservados a poca distancia de los cortes ya excavados.

Palabras clave: Estratigrafia de asentamiento. Cerdmica decorada. Cerd-
mica grafitada. Estadistica. Cogotas I. Campos de Urnas.

* %k %

Die archiologische Erforschung der ur- und frithgeschichtlichen Siedlung
Hoyas del Castillo erfolgte in vier Ausgrabungskampagnen in den Jahren
1984, 1986, 1988 und 1990. Eine erste Gelegenheit, eines der Grabungsergeb-
nisse vorzulegen, war auf dem 1. Kongrel der Mittelalterarchéologie Spa-
niens in Huesca 1985 ein Vortrag iiber eine Auswahl mittelalterlicher islami-
scher Keramik von diesem Ort.? Bald nach Beendigung der 4. Kampagne, im

2 Elisa PucH, Annarela MARTIN, Maria Antonia NEGRETE (1985) 111-131.
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November 1990, fand in Albacete der 1. Archéologische Kongref3 der Junta de
las Comunidades de Castilla-La Mancha statt, wo der Fundort und eine kleine
reprasentative Auswahl aus dem gesamten Fundmaterial kurz vorgestellt
wurde.? Den urspriinglichen Vorgaben entsprechend ordnete man den Be-
richt iiber die Ausgrabungen in Hoyas del Castillo der Sektion Eisenzeit zu.
Das war nur teilweise richtig. Denn die hier angetroffene Schichtenabfolge
hat nicht nur Reste der Eisenzeit und Iberisches ergeben, sondern den ar-
chéologischen Nachweis einer Besiedlung dieses Ortes seit der ausgehenden
Kupferzeit, was durch die vorgefiihrten Funde ausreichend deutlich wurde.

Nach Abschluf} der vierten und bisher letzten Grabungskampagne war es
endlich moglich, mit der Erarbeitung eines stratigraphischen Geriistes die
wichtigste Voraussetzung fiir die zeitliche Gliederung der Fundmaterialien zu
schaffen. Nicht zuletzt das ermutigende Interesse von Prof. Martin Almagro
Gorbea bewirkte, daf} bald ein erster Vorbericht publiziert wurde, in dem vor
allem der zeitliche Rahmen der Besiedlung dieses Ortes anhand représentati-
ver Funde verzierter Keramik vorgefiihrt werden konnte.* Kurze Zeit spéter
erschien eine spanische Version gleichen Inhaltes, in der auflerdem mit kali-
brierten *C-Daten von stratigraphisch fixierten Holzkohleresten eine absolut
chronologische Einordnung besonders des Beginns der ,Kultur® von Cogotas I
gelang.® Fortan war das dringendste Anliegen die Aufarbeitung aller bisher
geborgenen Fundmaterialien und die Vorlage des Ergebnisses.

Diese Aufarbeitung aller Funde und Befunde ist noch nicht abgeschlos-
sen. Aber eine thematische Auswahl von vier Schwerpunkten kann vorgelegt
werden. Der erste mul eine Beschreibung des Fundortes, der zweite eine der
Probleme seiner Ausgrabung und die Vorfithrung eines Teils seiner stratigra-
phischen Dokumentation sein, die Grundlage der zeitlichen Gliederung des
Fundmaterials ist. Drittens ist es niitzlich, einiges vom keramischen Spek-
trum dieses Fundortes darzustellen. Erst danach ist eine exemplarische Vor-
fiihrung von Resten verzierter Keramik sinnvoll.

Der Fundort Hoyas del Castillo

Im Siidwesten des Iberischen Randgebirges liegt die Serrania de Cuenca
(Abb. 1). Sie hat nicht das Aussehen eines Gebirges mit hoch aufragenden
Gipfeln und weiten Abhéngen, sondern ist ein oft felsiges Hochland auf einer
durchschnittlichen Seehohe von 1000 m, aber selten hoher als 1400 m ii. NN.
Tief eingeschnitten in dieses Felsmassiv winden sich die Mdander einiger
Fliisse. Einer von ihnen ist der Rio Cabriel, der die Serrania nach Siiden ent-
wissert. Auf ungefdahr 40 Grad nordlicher Breite wendet sich der FluBlauf
kurz nach Westen und schwenkt dann endgiiltig in allgemein siidliche Rich-
tung ein. Uber diesem FluBknie (tatséchlich sind es mehrere Méander) liegt in
etwa 2 km Entfernung vom rechten Ufer das Dorf Pajaroncillo, das in der Ar-
chiologie durch eine Hiigelgraber-Nekropole bekannt wurde, die in den Jah-
ren 1968 und 1969 M. ALMAGRO GORBEA erforscht hat®. Sie liegt ca. 2 km 6st-
lich des Ortes in einem Gebiet, das unter dem Namen ,Hoyas del Castillo® be-

3 Marid Antonia NEGRETE, Elisa PucH, Hermann ULREICH, Annarela MARTIN (1990) im
Druck.

4 Hermann ULREICH, Maria Antonia NEGRETE MARTINEZ, Elisa Puct RaMirEZ (1993) 22—
47.

5 Hermann ULREICH, Maria Antonia NEGRETE MARTiNEZ, Elisa PucH Ramirez (1994)
105-137.

6 Martin ALMAGRO GORBEA (1973).
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Abb. 1: Die Lage des Fundortes Hoyas del Castillo bei Pajaroncillo in der Provinz
Cuenca, Spanien

kannt ist. Diese Nekropole wurde noch in teilweise gut dokumentierbarem
Zustand angetroffen, war aber leider lingst Opfer von Raubgrabungen gewe-
sen. Wenngleich die erfreulich gute Datierung dieser bedauerlichen Unter-
nehmungen und ihre Ubereinstimmung mit der historisch bekannten Besied-
lungsgeschichte der Gemarkung” wenig trostreich ist, 146t sie doch die Sorg-
falt der archéologischen Untersuchungen erkennen. Die dabei geborgenen
spérlichen préhistorischen Funde machten eine Datierung der Nekropole in
die Spéte Bronzezeit und Friihe Eisenzeit wahrscheinlich.

Die geologische Formation dieser Landschaft ist triassischer Buntsand-
stein,® dessen Sedimentlinien betrichtlich von O nach W hangen (Abb. 2). Die
Bruchlinien der Gesteinsschichten haben allgemein nordsiidlichen Verlauf.
Derart bestimmen Oberflichenneigung und Bruchlinien die Richtung der
Entwésserung und der aquatischen Erosion. Die von der Verwitterung betrof-
fenen Schichtgrenzen zeigen das allenthalben deutlich und oft in pittoresken
Formen. Die Ostwestneigung aller Felsoberflichen hat schon in prahistori-
scher Zeit nicht nur die Wahl und technische Nutzung des Siedlungsplatzes
bedingt, sondern die Art seines Verfalls und schlieflich seine Erosions- und
Erhaltungsbedingungen besonders geprégt.

Das Hiigelgréberfeld von Pajaroncillo liegt also inmitten des Land-
schaftsteiles ,Hoyas del Castillo®, in dessen umfassender Beschreibung M. AL-
MAGRO GORBEA auch schon die maurische, im tibrigen jedoch namenlose Burg-
ruine ,El Castillo“ erwihnte (Abb. 3).? Sie liegt am 6stlichen Rande dieses

7 Ebenda 90; 125.

8 Siehe den nachfolgenden Beitrag von Hajnalka HeroLD, Hermann ULrEICH: Diinn-
schliffuntersuchungen préhistorischer Keramik von Hoyas del Castillo, Pajaroncillo
(Cuenca).

9 Margarita Diaz-ANDREU GARcia (1994) 142, 146, 149, 155 nennt den Ort ,Castillo de
Pajaroncillo®. Zweifellos ist das eine giinstige Benennung, aber sie ist nicht offiziell und
wurde deswegen nicht iibernommen.
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Abb. 2: Hoyas del Castillo, Pajaroncillo (Cuenca). Blick von Siidosten auf den
Steilabbruch vor dem Plateau und auf die Felsklippen beiderseits der Fundstelle

Landschaftsteiles, und an ihrem Ful befindet sich der Siedlungsplatz, iiber
dessen bisherige archéologische Erforschung hier einiges zu berichten sein
wird. Wenngleich fiir genauere Aussagen iiber seinen Zusammenhang mit
dem Hiigelgraberfeld wiahrend der Spéten Bronze- und Frithen Eisenzeit
noch die Grundlagen fehlen, kann ein Zweifel daran nicht bestehen. Um je-
doch Verwechslungen vorzubeugen, haben wir diesen Siedlungsplatz nicht
wieder Pajaroncillo, sondern Hoyas del Castillo genannt.

Von jenem Hiigelgriaberfeld Pajaroncillo nach Osten steigt das Geldnde
stetig an und endet nach ungeféhr 1 km auf einer schrégen Plattform 1057 m
ii. NN und iiber einem Steilabfall in einen weiten Talkessel, der ,Los Cailiza-
res“ heiBt. Im Siiden ist die Plattform durch eine Schlucht unterbrochen, in
der auf ca. 950 m ii. NN der Rio Cabriel flieit. Einen guten Eindruck von die-
ser Situation gibt der Ausschnitt einer geologischen Karte im folgenden Bei-
trag.!®

Uber der Plattform ragen mehrere durch ungleichmifige Verwitterung
geformte Felsklippen auf, deren méchtigste einst die erwidhnte kleine mauri-
sche Burg trug. Ausgezeichnet war auf ihr die Kontrolle {iber die umgebende
Landschaft, vor allem iiber den FluB, entlang dessen der wahrscheinlich
schon damals bevorzugte Transportweg verlief.

Etwa 30 m siidlich des Burgfelsens befindet sich eine weitere, kleinere
Klippe (Abb. 3). Der Bereich zwischen ihr und dem Burgfelsen hat dichten
Grasbewuchs. Im Osten bildet ein steiler Felsabbruch seine natiirliche Be-
grenzung. Im Stidwesten steht eine dichte Gebiischreihe auf einer breiten Ge-
landestufe, die von einer Felsklippe zur anderen verléduft und auf der wirr ver-
fallene Steinblocke liegen. Diese Stufe liegt iiber einer Boschung, die nach
Stidwesten abféllt und als Wall gedeutet wird. Tatséchlich sind in einigen Ab-
schnitten dieser Boschung grofle, regelméflig gesetzte Steinblécke zu erken-
nen. Der Verdacht, daf} es sich um Teile einer einst méchtigen Mauer handeln

10 5 0. Anm. 8, Abb. 1
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konnte, ist bisher nicht bestétigt, aber dafl dieser Wall weitere Erosion der
Oberfliche verhindert hat, ist evident. Das von den beiden Felsklippen einge-
schlossene, nach SW hangende Areal zwischen dem Felsabbruch im NO und
dieser vermuteten AbschluBmauer im SW und hat eine Breite von ungefiéhr
30 m. Die Strecke von dieser bergauf bis zum Felsabbruch betrégt ungefahr
70 m. Auf diesem ungeféahr rechteckigen, von Nordosten nach Siidwesten sich
erstreckenden Areal lag das eigentliche, vermutlich das zentrale prahistori-
sche Siedlungsareal. Im Rahmen der Grabungsorganisation bildet es den Sek-
tor A. In ihm sind die méchtigsten, von modernen Stérungen unberiihrten
Schichtenabfolgen mit den besten Befunden zu erwarten, weshalb bisher auf
ihn die Untersuchungen konzentriert wurden.

Der Siedlungsplatz liegt iiber einem langen Talkessel, der ostlich am
FuBle des Plateaus sich ausdehnt und den der Rio Cabriel in einer S-férmigen
Schleife durchflieft, und gewdhrt zudem eine gute Kontrolle iiber diese
Senke.!! Sie hat eine Ausdehnung von mehr als 1 km? und ist ausreichend
eben, um als Ackerland genutzt zu werden. Der Flul kann das nur begiinstigt
haben. Weideland war in der landwirtschaftlich nur schwer nutzbaren nahen
Umgebung geradezu unbegrenzt vorhanden. Ein méglicherweise schon alter
Transportweg konnte am Fulle der Siedlung entlang des Rio Cabriel bestan-
den haben, und auch die Néhe anderer Landwege ist sehr wahrscheinlich.
Wie heute und in rémischer Zeit fithrten landschaftsbedingt auch in prahisto-
rischen Zeiten die giinstigsten Wege iiber das Iberische Massiv in das Ebro-
becken von Siiden und Siidwesten nach Norden und Nordosten an diesem Ort
vorbei. Noch auf modernen topographischen Karten sind die {iberwiegend
SW-NO verlaufenden ,caiadas“ eingetragen, Routen Jahrhunderte, sogar
Jahrtausende alter Transhumanz. Die ausgezeichnete strategische Lage die-
ses Platzes ist evident und sein Ausbau durch eine Befestigungsanlage ist
wahrscheinlich, aber bisher weder mit Sicherheit nachgewiesen noch datiert.

Den stratigraphischen Befunden zufolge wurde der Ort mindestens drei-
mal neu besiedelt und wieder aufgegeben. Die Frage dréngt sich auf, ob wirk-
lich immer dieselben Griinde AnlaB fiir seine Nutzung waren. Ein Bediirfnis
zur Nutzung des Burgfelsens gab es sicherlich erst im Mittelalter.

Die Ausgrabungen im Sektor A

In der Zone A wurden bisher fiinf Schnitte angelegt (Abb. 3). Die Numerie-
rung der Schnitte geschah in der Reihenfolge des Arbeitsbeginns in ihnen. In
Schnitt 2, 4 X 4 m knapp hinter dem Felsabbruch, wurde wenig mehr als der
natiirliche, nach SW hangende Fels angetroffen. Die Schnitte 1 und 3, eben-
falls 4 X4 m, liegen in einiger Entfernung vom Felsabbruch auf einer Linie,
die anndhernd gleiches Niveau der nordlichen Schnittoberkannten gewihrlei-
stet. Als zu erkennen war, dafl mit zunehmender Ndhe zur Felswand mit im-
mer groferer Schnitttiefe gerechnet werden muflite, erschien eine Kenntnis
der gesamten Schichtenabfolge in ihrem tiefsten Bereich als wichtigstes Ziel.
Deswegen wurden die Schnitte 4 und 5 aus wirtschaftlichen Griinden nur 2 m
breit und so geplant, daf} ihre Nordprofile und die der Schnitte 1 und 3 auf ei-
ner gerade Linie liegen. Im Mefsystem der Grabung ist diese Linie die x-
Achse auf y=7.00. Die Abweichung ihrer Orientierung von der geographi-
schen O-W-Achse betrégt 29 Grad. Da fiir eine Beschreibung der stratigraphi-
schen Befunde, deren Dokumentation in den Schichtprofilen vorliegt

I 5 0. Anm. 8, Abb. 1
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Abb. 3: Hoyas del Castillo, Pajaroncillo (Cuenca). Hohenschichtenplan des Fundortes

und Lage der Grabungsschnitte. Die fett gezeichneten Schnittgrenzen geben die

Profilreihe auf Abb. 4 an. Die beiden Pfeile verweisen auf die hangbedingten Richtungen
der Schuttdeposition



(Abb. 4), ein exakter Bezug auf die Richtungen der Windrose nicht notwendig
ist, kann die Benennung der Schichtprofile vereinfacht werden, indem alle
Profile mit einer Nordkomponente und der geringsten Abweichung von der
geographischen O-W-Achse (in der Praxis die Profile der nordnordéstlichen
Schnittwand) als Nordprofile bezeichnet werden. Daraus ergeben sich die Be-
zeichnungen der anderen Profile von selbst.

Fiir das HohenmeBsystem wurde ein Nullpunkt auf der Oberfléche einer
kleinen Felsklippe gewéhlt, die wenige Meter vor dem Siidrand des Sektors A
aufgeht. Diese Nullebene liegt auf 1057,4 m iiber NN. Auf sie bezogen sind alle
HoéhenmaBe des Sektors A Minuswerte.

Die Schnitte 4 und 5 waren insgesamt wenig mehr als 2 m breite Quer-
schnitte durch einen Schutthang, der ein solcher anscheinend in allen Phasen
der Besiedlung dieses Ortes war (Abb. 4). In der Mittleren Bronzezeit hatte
man hier durch geeignete Setzung von Lesesteinen einige niedrige Riickhalte-
mauern errichtet, die wahrscheinlich kleine ebene Terrassen stiitzten, aber
spéter unter Bauschutt verschwanden. Dieser wurde jeweils von weiter hang-
aufwérts herabgerdumt und stammt von Bauten, die dort anscheinend immer
wieder durch Feuer zerstért wurden. Von der Kante des Steilabbruchs liegt
der Schnitt 4 ungefahr 10—15 m entfernt, und in dieser Zone standen die er-
wahnten Bauten. Das bedeutet, da} sich deren Ostliche Mauern direkt am
Steilabbruch befunden haben miissen. Diese Art der architektonischen Ge-
landenutzung kann man noch heute an vielen Orten Spaniens beobachten,
denn sie wurde bis in die beginnende Neuzeit geiibt. In Cuenca, der Haupt-
stadt der Provinz, in der unser Fundort liegt, bildet sie einen wesentlichen
Teil des Reizes mittelalterlicher Stadtarchitektur, der schlieBlich der
UNESCO Anlall gegeben hat, die Stadt in den Rang einer Bewahrerin des
Kulturerbes der Welt zu erheben.

Die Schnitte 1 und 3 liegen nidher am Steilabbruch (s. Abb. 3). Nur hier
wurden in Schichten aus iberischer Zeit Teile von Wohnebenen aus gestampf-
tem Lehm angetroffen. Es scheint sich um Innenbéden zu handeln, obwohl
Aufgehendes von Bauten nicht erhalten war. Offenbar hat man fiir die Grund-
mauern jeweils neuer Bauten Steine nicht aus der umgebenden Landschaft
geholt, sondern aus den alten Ruinen herausgebrochen. Immerhin erméglicht
die Beobachtung solcher Horizonte schon wéhrend der Ausgrabung stratigra-
phisch wirksame MaBnahmen und eine entsprechend getrennte Bergung und
Registrierung der Fundmengen. Doch gab es hier einen ganz schlimmen Stér-
faktor. Er besteht in Silogruben, die man im Mittelalter anlegte, in der Zeit is-
lamischer Herrschaft in diesem Gebiet. Auch auf anderen Fundorten ist nicht
nur die Existenz solcher Silogruben, sondern auch ihre verheerende Auswir-
kung auf die dlteren Schichten, in die man sie eingetieft hatte, bekannt und
gefiirchtet. Wenn man viele solcher Silogruben auf engem Raum anlegte, und
das war im Bereich der Schnitte 1 und 3 der Fall (Abb. 5), dann wurde von den
dlteren Resten so viel zerstért und entfernt, daBl eine zusammenhéngende
Freilegung &lterer Strukturen jetzt sehr schwierig und meist unméoglich ist.!?

Diese Silogruben, die der Speicherung von Getreide dienten, bildeten ur-
spriinglich einen birnférmigen Hohlraum. Ihre enge Offnung war auf der
Oberfliache iiblicherweise von einem niedrigen Steinméuerchen umgeben, das
einen ungefiahrlichen Zugriff auf den Inhalt und eine ordentliche Abdeckung
erlaubte. Wenn die Silogruben infolge Schadhaftigkeit unbrauchbar wurden,
niitzte man sie als Abfallgruben. Als solche sind sie archéologisch durchaus

12 Sjehe dazu auch Anm. 4 und 5, Abb. 2.
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interessant. Ein schadhaft gewordenes Tongefdll, das man achtlos hinein-
warf, zerbrach vielleicht bei dieser Entsorgung, aber die Scherben blieben auf
engem Raum beisammen, ungleich den Scherben prahistorischer Gefdafe, die
sich auf einem weiten Schutthang verteilten, von dem hier nur eine schmale
Zone untersucht werden konnte. Viele dieser Gruben waren noch nicht ganz
mit Miill aufgefiillt, als nach und nach ihre engen oberen Zonen, die ja aus &l-
terer Schichtsubstanz bestanden, einbrachen, wodurch nicht nur der ur-
spriinglich birnférmige Querschnitt annahernd zylindrisch oder sogar krater-
formig werden konnte, sondern viel dltere Schichtsubstanz die Silos auffiillte.
Dadurch war die h6here Zone einer solchen Silogrube wihrend der Ausgra-
bung manchmal noch nicht zu erkennen. Dal} es schwierig ist, zwischen sol-
chen Stérungen zusammenhéngende Schutstraten in den Plana zu verfolgen,
diirfte Abb. 5 erahnen lassen. Auf dieser Abbildung wird ein Planumbefund
der jiingsten iberischen Mauerreste auf einen Plan der Silogruben projiziert
dargestellt, wobei jeweils der grofite festgestellte Durchmesser eines Silos ge-
wahlt wurde. Die metrische Angabe innerhalb eines Silos ist das Niveau seiner
groBten Tiefe. Im Schnitt 1 ist iber dem Silo Nr. 1 und angelehnt an die (da-
mals anscheinend noch auf der Geliandeoberfliche stehende) iberische
Grundmauer ein Teil seines Umfassungsméuerchens erhalten geblieben. In
Schnitt 3 liegt Silo 1 direkt an der iberischen Mauer, die noch auf der Oberflé-
che erkennbar gewesen sein muf} und als stabiler Teil des Silorandes willkom-
men war.

Die Stratigraphie

Erstmals wird hier ein Uberblick iiber die stratigraphischen Verhiltnisse im
gesamten bisher erforschten Grabungsareal gegeben. Das geschieht durch
Vorfithrung der Dokumentation der nordlichen Profillinie der Schnitte 4, 1
und 3 auf Abb. 4. Anstelle des Nordprofils des Schnittes 5, das nur wenig In-
formation liefern kann,'® wird das Westprofil des Schnittes 4 gezeigt, und an
das Nordprofil des Schnittes 3 wird sein Ostprofil angefiigt.

Die reichste Schichtenabfolge wurde in Schnitt 4 angetroffen. Sie kann
vorldufig als vollsténdig und représentativ fiir die Besiedlungsgeschichte die-
ses Ortes gelten. Eine Beschreibung der Schichtenabfolge in Schnitt 4 wurde
schon friither versffentlicht, auf sie wird hier verwiesen.! Ihr ist nicht viel hin-
zuzufiigen. Wichtig ist, daB jetzt nach eingehender Priifung der Befunde aus
allen Schnitten nicht 15, sondern 16 Schichten unterschieden werden. Die
fritheren Schichten 13, 14 und 15 haben nun die Nummern 14, 15 und 16, und
vom unteren Teil der neuen Schicht 14 wird eine Schicht 13 abgesondert. Im
iibrigen kann die Vorfithrung der Stratigraphie hier schematisch sein. Davor
ist es fiir das Verstdndnis der Befunde niitzlich, die Mechanismen der Schich-
tenbildung auf diesem Ort zu kennen. Sie sind in allen Zeiten bedingt durch
die natiirliche Neigung der Geléndeoberfliche von NO nach SW. In der folgen-
den kurzen Zusammenfassung der Stratigraphie dieses Ortes wird zweckmi-
Big mit dem West- und Nordprofil des Schnittes 4 (Abb. 4) begonnen.

Hier ist noch auf den Gebrauch des Wortes Schicht in dieser Studie einzu-
gehen. Es ist eine Eigentiimlichkeit besonders der Schnitte 4 und 5, daf} in ih-
nen iiberwiegend dicke, gleichartg beschaffene Schuttschichten angetroffen
wurden. Diese Gleichartigkeit ihrer Beschaffenheit ist wahrscheinlich in der

13 5. 0. Anm. 4 und 5, Abb. 2
14 5. 0. Anm. 4, 29-32, Abb. 4 und Anm. 5, 112-117, Abb. 4.
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jeweiligen Einmaligkeit des Ereignisses ihrer Entstehung begriindet, ndmlich
durch mechanischen Transport der Reste zerstorter Bauten hangabwirts,
und insofern handelt es sich jeweils um eine einzelne Schicht, deren Benen-
nung in stratigraphischer Reihenfolge von unten nach oben durch Ziffern die
Grundlage zeitlicher Gliederung der Fundmaterialien ist. In préhistorischen
Zeiten war die Begehung dieses unebenen Areals und seine Nutzung fiir wei-
tere Bauten gering, aber im Bereich der Schnitte 1 und 3 scheint das anders
gewesen zu sein. Wenn durch Siedlungsaktivitit mehrere unterschiedliche
Straten entstanden sind, die als zeitlich zusammengehorig interpretiert wer-
den, werden den Ziffern Buchstaben angefiigt. Das soll die genaue stratigra-
phische Besprechung erleichtern.

Das immer wieder gebrauchte Adverb ,hangabwirts“ bezeichnet hier im
Sektor A nahe dem Steilabbruch zwei Richtungen, ndmlich ungefdhr von N
nach S zwischen dem Steilabbruch und der Ostwand des Burgfelsens, und von
O nach W auf der ungefiahr ebenso geneigten Felsoberfliche. In diesen beiden
Richtungen erfolgte — sei es durch Erosion oder mechanisch durch menschli-
che Arbeit — der Transport des nun schichtbildenden Schuttes zerstorter
Bauten. Das ist auf Abb. 3 durch die beiden Pfeile angedeutet und hat fiir die
stratigraphische Interpretation bedeutsame Folgen. Alle Erlauterungen, fiir
die jetzt keine Profilbefunde vorgelegt werden kénnen, werden in Klammern
gesetzt.

Das Alteste auf dem Ort ist in Schnitt 4 und in der nérdlichen Hélfte des
Schnittes 1 eine sandige Schicht blaf} rosaroter Farbe, entstanden durch Ver-
witterung des Buntsandsteins, den sie bedeckt. Von diesem abgewitterte lok-
kere Platten bilden an einigen Stellen den unteren Teil der Schicht. Sie ent-
hielt kein archéologisch brauchbares Material und bekam deswegen keine Be-
nennung.

Von Schicht 1 sind Reste nur im W-Profil des Schnittes 4 zu erkennen. Es
handelt sich um umgelagerte, humos schwarze Erde mit feinen Einschliissen
von Holzkohle. Schicht 2 ist das Ergebnis lange andauernder natiirlicher
oberfldchlicher Verwitterung und Erosion. Beide Schichten reprisentieren
eine spiate Glockenbecherphase der Kupferzeit und kénnen zusammengefafit
werden.

Schicht 3 ist durch Planierung alter Reste und Siedlungsaktivitat ent-
standen. Sie ist hell lehmig und vielfach durch Eingriffe in die Oberfldche un-
terbrochen, im iibrigen so diinn, dafl keine Grabungsschicht sie allein repré-
sentieren kann, weshalb sie mit Schicht 4 vereint wird. Die Schichten 4 und 5
sind wohlunterscheidbare, aber wahrscheinlich zusammengehorige Abraum-
schichten, wobei Holzkohlereste die Farbe der Schicht 4, fein zerkleinerte
Kriimel hellen Lehms die Farbe der Schicht 5 pragen. Die Schichten 3 bis 5
sind in einer spidten Phase der Friihen Bronzezeit entstanden.’ In den
Schnitten 1 und 3 gibt es sie nicht mehr.

Schicht 6 ist dhnlich wie Schicht 1 humos dunkle umgelagerte Erde mit
fein verteilten Einschliissen von Holzkohle. In Schnitt 1 diinnt sie auf der un-
regelmédfig ansteigenden Felsoberfliche aus. Auf ihr steht im N-Profil des
Schnittes 4 eine Mauer aus groflen Lesesteinen, die nur eine Auflenfront hat
und deshalb als Riickhaltemauer aufgefalit wird (7a). Sie hatte einen gerunde-
tem Verlauf, und an der Stelle, wo ihr Eintritt in das Westprofil zu erwarten
wére, war sie zerstort. Doch kann man hier wie auch im Nordprofil sehen, daf
viel gelber Lehm von ihr abgeflossen ist, der auch Bindemittel zwischen den

15 5 0. Anm. 5, 133, Abb. 13.
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Steinen war. Dieses homogene gelbe Lehmpaket (7b) war nach O hin lange
Zeit begangen. Darauf liegt ein einheitliches Paket rosaroten Bauschuttes
(8a), und gleichartiger Bauschutt bedeckt auch in Schnitt 1 die Schicht 6.
(Hier aber stammt er von einer anderen halbkreisférmigen Riickhaltemauer,
die ebenfalls auf Schicht 6 stand und deren duBlere Begrenzungen im Ost- und
Westprofil liegen. An diese Mauer stof3en von W her zwei parallele, stufenfor-
mig gesetzte Steinreihen, die den Komplex 8a bilden und deren braun erdige
Hinterfiillung unbekannter Herkunft Schicht B genannt wird.) Noch von
Schnitt 4 ziehen auf 8a mehrere diinne, lehmige Laufstraten (8b) bis an die
ostliche Schnittgrenze des Schnittes 1.

Nun ist es notwendig, die Situation in den Schnitten 1 und 3 von O her zu
betrachten. Von den dafiir wichtigen Ost-, Stid- und Westprofilen kann hier
leider nur das O-Profil des Schnittes 3 vorgefiihrt werden.

(Im Westprofil des Schnittes 3 und im Ostprofil des Schnittes 1 hat die
Felsoberfléche eine Neigung von 12° nach SW. Auf ihr diinnt eine Schicht aus,
die weiter im S gestaut sein muB, aus dunklem, erdigem Material besteht und
Schicht A genannt wird. Sie ist auch in den S-Profilen zu sehen und verliert
sich in Schnitt 1 unter den erwédhnten geraden Steinreihen (8a), die auf dem
dunklen Planierschutt der Schicht 6 stehen. Eine Beobachtung des Verhilt-
nisses von Schicht A und Schicht 6 zueinander war direkt nicht méglich, aber
beide Schichten sind &hnlich beschaffen und liegen auf dem gewachsenen
Fels.)

Eine Vereinigung der Materialien von 6 und A erscheint sinvoll. Nur in
Schnitt 3, wo es die Schicht 6 nicht gibt, werden die wenigen Scherben aus A
dem jiingeren Grabungsschichtkomplex C zugerechnet. Ferner kénnen die
Mengen aus den Schichten 7 und 8 rechnerisch vereinigt und die aus B hinzu-
genommen werden.

Schicht 9 ist Brandschutt mit umgelagerten, teilweise noch groben Holz-
kohleresten. Deutlich ist jetzt zu sehen, dal} diese Schicht von einer noch ho-
heren Anlage hinter der Nordwestecke des Schnittes 4 herabgerdumt worden
sein muB. Sie bedeckt die Schichten 8a und 8b und endet ausdiinnend am 6st-
lichen Rand des Schnittes 1 vor verstiirzten hellen Bauresten C, die im Nord-
profil des Schnittes 3 von O her noch den Fels bedecken und hier enden. (Im
Westprofil dieses Schnittes wird die Schicht A von C iiberlagert, desgleichen
im Ost- und Siidprofil des Schnittes 1.) C hat zwar in den Nordprofilen keinen
direkten Kontakt mit Schicht 9, dafiir aber einen indirekten im Siidprofil des
Schnittes 1. Zudem sind beide Schichten von gleicher Beschaffenheit und lie-
gen unter der jiingeren Schicht 10. Eine Vereinigung zu einem Grabungs-
schichtkomplex 9 + C erscheint gerechtfertigt.

Die Oberfliache der Schicht 10 war anscheinend lange Zeit der Begehung
und Erosion ausgesetzt, wobei im Bereich des Schnittes 4 vielleicht ein Weg
ausgetreten wurde, den spéater Schutt der Schicht 11 auffiillte. Der rosarote
Lehmschutt der Schicht 10 findet sich in Schnitt 1 wieder. In Schnitt 3 scheint
diese Schicht wieder anzusteigen, doch das ist physikalisch nicht méglich.
Das Material ist von sehr dhnlicher Beschaffenheit wie das der Schicht 10,
war aber von O herabgestiirzt. Deswegen wurde diese Schicht mit D2 be-
nannt. (Im W-Profil des Schnittes 3 ist zu sehen, daff D2 auf hangabwirts ge-
rolltem Schutt von 10 liegt.) Im O-Profil des Schnittes 3 ist sogar die unterste
Lage einer aus Steinen gesetzten geraden Fundamentmauer zu beobachten.
(Sie verlduft quer durch den Schnitt in das Siidprofil und ruht dort auf Schutt
der Schicht 10, die sich im S-Profil des Schnittes 1 stark durch Begehung ver-
farbt und verdiinnt auf gleicher Héhe wiederfindet). Das geringfiigig anders
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beschaffene Paket D1 kénnte zu einer im Planum nicht festgestellten Innen-
konstruktion gehoren.

Die Schichten 6 bis 10 sowie A bis C sind mittelbronzezeitlich, ihr kerami-
sches Material steht fiir die ,Kultur von Cogotas I.

Der auf Schicht 10 liegende Schutt der Schicht 11 ist durch starken
Brandschuttanteil dunkel und diinnt in Schnitt 1 vor Erreichen der rechten
Schnittgrenze aus. In Schnitt 3 gibt es diese Schicht nicht.

Auf ihr liegt in Schnitt 1 stérker mit Lehmresten vermengter Schutt E2,
fiir den sich in Schnitt 4 keine Fortsetzung findet. Dieses méchtige Schuttpa-
ket E2 ist von &hnlicher Beschaffenheit wie Schicht D. Sein westliches Ende
ist offenbar im 2 m breiten Profilsteg verborgen. Mit der aus Schnitt 4 her-
iiberreichenden Schicht 12 kann kein Zusammenhang bestehen, denn E2
liegt wie ein Keil zwischen dieser und Schicht 11 und steigt schon in Schnitt 1
deutlich nach O an. In Schnitt 3 ist dieser Anstieg unterbrochen durch eine
flache Eintiefung der Oberfliche, in der Brandschutt der Schicht 13 liegt. Au-
Berdem wurden hier durch die Beobachtung unterschiedlichen Anteils grober
Einmengungen zwei Horizonte unterschieden, E1 und E2. In Schnitt 1 war
das nicht zu erkennen.

Die in Schnitt 1 infolge langer Begehung nur diinne, hier durch Brand
rotliche und nur dadurch von E2 zu unterscheidende Schicht 12 diinnt iiber
jener nach O zunehmend aus. In Schnitt 3 ist sie nicht mehr vorhanden.

Die teilweise méchtigen Schichten 6 bis 12 haben im Schnitt 4, wo nach
ihrer Deposition anscheinend keine intensive Geldndenutzung stattfand, die
ihre Farbe und Beschaffenheit verédndert hitte, gemeinsam die rosarote
Farbtonung, die sogar die beiden dunklen Brandschuttschichten 9 und 11
pragt. Das ist die Farbe des grobkoérnigen Lehms aus verwittertem Bunt-
sandstein. Warum solcher Lehm in den ersten Phasen der Besiedlung nicht
verwendet wurde, ist unbekannt. Seine offensichtliche Nutzung als plasti-
sches Baumaterial in den spéteren Phasen verbindet diese formal. Aber we-
der eine Kontinuitédt der Bautechnik noch eine der Bewohung des Ortes, so
verlockend solche Schliisse auch sein mégen, kann man zwingend davon ab-
leiten.

Eine Vereinigung der Mengen aus den Schichten D, 11, und E zu einer
grofen Teilmenge ist ratsam mangels archéologischer Argumente fiir eine ge-
trennte Auswertung. Diese Teilmenge représentiert die Phase spitbronze-
zeitlicher Besiedlung dieses Ortes. Wie lange sie dauerte, ist unbekannt. Be-
denkt man, daB es sich iiberwiegend um Ruinenschutt handelt, der nie iiber-
baut und deswegen bis zur jeweils nichsten Uberlagerung durch anderen
Schutt der oberfldchlichen Erosion ausgesetzt war, dann wird man den Zeit-
raum, in dem er zustandekam, nicht zu kurz schéitzen wollen.

Schicht 13 besteht aus grauem aschigem Brandschutt, der einst wohl die
gesamte Oberflache des Areals bedeckte und einen durch alle drei Schnitte
verfolgbaren Horizont bildet. Im W des Schnittes 3 liegt diese Brand- und
Aschenschicht in einer Mulde ca. 20 cm tiefer als in Schnitt 1. Im O des
Schnittes 3 diinnt sie auf der ansteigenden Schicht E aus. Sie war durch Um-
lagerung zustandegekommen, aber ihre Herkunft ist unklar. Nur im Schnitt 1
lag auf ihr ein gut ausgeprégter gelber Lehmfullboden, der zu einer nicht
mehr erhaltenen iberischen Anlage gehorte und als Grabungsschicht gut ge-
trennt werden konnte. Vorldufig ist eine stratigraphisch begriindete Arbeits-
hypothese, dafl dieser Lehmfullboden der erste immobile Rest iberischer Be-
siedlung ist und die darunterliegende Schicht 13 ein Rest der jiingsten spét-
bronzezeitlichen oder der &ltesten eisenzeitlichen Besiedlung dieses Ortes ist.
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Die Schichten 14 und 15 bestehen in Schnitt 1 jeweils aus einem diinnen
Lehmboden, auf dem in situ entstandene Asche und Brandreste und darauf
Lehmversturz liegen. In Schnitt 3 und 4 ist infolge Erosion und alter Ein-
griffe, in Schnitt 4 anscheinend auch infolge alten Baum- oder Strauchbe-
wuchses das Schichtengefiige recht unregelméflig. Der Lehmversturz hat
nicht die rosarote Ténung der &lteren Schuttmassen, sondern ist von hell-
brauner Farbe und stammt mit Sicherheit von luftgetrockneten Lehmziegeln.

Zwischen den hochsten besprochenen Schichtresten und dem Humus
liegt eine Zone meist brauner Erde, die keine weiteren stratigraphischen An-
haltspunkte lieferte. Das aus ihr geborgene Material wird der Schicht 15 zu-
geordnet. Dazu gehéren auch die jiingsten iberischen Mauerreste (Abb. 5).

Schicht 16 ist keine archéologische Schicht, sondern diinner Humus. Sie
steht fiir die jiingste Besiedlungsphase, die mittelalterlich ist, wenngleich
auch viel iberische Keramik daraus geborgen wurde. Der Grund ist Oberfli-
chenerosion, die ja feine Erde leichter erfalt als Steine und keramische Frag-
mente. Andererseits sind die mittelalterlichen Funde unter der heutigen
Oberfliache teilweise Material, das im Laufe der Zeit zusammen mit vielen
Steinen vom Burgfelsen herabgestiirzt ist und nahe diesem den Geldndean-
stieg verstdrkt hat. Somit wire auch eine Zuordnung der Silofiillungen zu
Schicht 16 moglich, wobei nachgestiirzte iberische Drehscheibenware eindeu-
tig isoliert werden konnte. Dennoch werden die Silofiillungen der Schnitte 1
und 3 in die hier vorgelegten Statistiken vorlédufig noch nicht aufgenommen.
Nur die Keramik aus dem Silo 1 in Schnitt 4 mit der Inventarnummer 88-15—
4014A ist Teil des Grabungsschichtkomplexes 16.

Die stratigraphisch begriindete zeitliche Gliederung der Fundmengen

Schon ein fliichtiger Blick auf die Schnittprofile der Abb. 4 lehrt, daf} intakte
Reste von Bauten nicht vorliegen, aber auch, dafl die schichtbildenden Mate-
rialien auf Grund ihrer Farbe und Beschaffenheit sich zu zwei Gruppen zu-
sammenfassen lassen. Die dunklen Schichten haben einen starken Anteil un-
terschiedlich fein verteilter umgelagerter Holzkohle und sind allgemein durch
Verkohltes, aber auch Humoses gepréagt. Die hellen Schichten, sofern es sich
nicht um Verwitterungsbéden handelt (Schicht 2), bestehen aus verfallenem
Baumaterial. Auffallend ist in allen Profilen, am deutlichsten wieder im West-
profil, die geradezu regelméfBige Abwechslung von Brandschutt und Bau-
schutt. Man ist demnach versucht zu schlieBen, weiter hangaufwérts héatten
immer wieder Héauser gebrannt, und die Abwechslung beruhe darauf, dafB
man jeweils zuerst das lockere Verbrannte und dann die alte Bausubstanz aus
Steinen und Lehm oder Teile davon, die beim Wiederaufbau storten, hangab-
warts beseitigt habe. So eine Interpretation kénnte man fiir eine wiinschens-
werte Verringerung der stratigraphischen Einheiten durch Zusammenfas-
sung jeweils zweier verschieden beschaffener Schichten nutzen. Sie mag im ei-
nen oder anderen Fall zutreffen und muf wie die Beobachtung der Kontinui-
tét des Baumaterials im Auge behalten werden. Als Begriindung fiir zeitliche
Gliederung von Fundmaterial ist sie zu verwerfen. Aussagen iiber Kontinuitét
und Diskontinuitét von Besiedlung sind wichtige hypothetische Elemente, die
Ergebnisse der Forschung, nicht spekulative Parameter ihrer Organisation
sein sollten.

Die Einheiten schichtbildenden Materials, die durch Ausgrabung ent-
fernt wurden und aus denen das anschlieBend mit Inventarnummern verse-
hene Fundmaterial stammt, sind Grabungsschichten. Wahrend der Ausgra-
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bung wurde darauf geachtet, so gut wie moglich die natiirlichen Schichten zu
unterscheiden und so die Ausdehnung der Grabungsschichten ihnen anzupas-
sen. Die Abb. 4 146t jedoch erkennen, da} das schwierig gewesen sein mub,
und so war es tatséchlich. Die natiirlich unregelméfigen Schichtgrenzen so-
wie die Seltenheit kiinstlich regelmaBiger, schichttrennender Straten und
Bauelemente waren oft Ursache von Unsicherheit und Besorgnis. Dazu ka-
men in den Schnitten 1 und 3 die stérenden Silogruben. Durch Ausgrabung
kleinerer Einheiten wurde hier eine bessere Voraussetzung fiir die stratigra-
phisch begriindete Zuordnung von Grabungsschichten erzielt.

Selten steht eine einzelne Grabungsschicht fiir das, was oben als Schicht
definiert wurde. Meistens sind die Beobachtungsdaten der Funde aus mehre-
ren Grabungsschichten, jeweils vertreten durch ihre Inventarnummern und
deswegen inhaltlich unverénderlich, zu einem Grabungsschichtkomplex zu-
sammenzufassen. Der Inhalt eines Grabungsschichtkomplexes steht also fiir
eine stratigraphisch definierte Schicht, kann aber aus den wiederholt genann-
ten Griinden nicht immer genau mit ihr tibereinstimmen. Wenn vorauszuse-
hen war, daB} infolge schlecht gelungener Schichtentrennung eine Grabungs-
schicht mit Sicherheit Material aus zwei verschiedenen Schichten enthilt,
dann wurden deren Daten dem Komplex der jeweils jiingeren Schicht zuge-
ordnet. Damit wurde ein moglichst einseitiger Vermischungseffekt ange-
strebt, der allgemein selbst bei sauberst gelungener Schichtentrennung zu er-
warten ist, wenn schon in alter Zeit Eingriffe in &ltere Schichten erfolgten,
wie Planierungen und Ausheben von Grabern oder Silogruben. In Gréber
wird man ja das Meiste des Ausgehobenen wieder zuriickgefiillt haben, aber
was von Planierungen und aus Silogruben stammte, blieb irgendwo auf der je-
weiligen Oberfléche liegen. Dafl dennoch auch jiingeres Material in Grabungs-
schichten gelangte, die tiberwiegend é&ltere Kulturschichten erfafiten, ist in
Statistiken dann unschwer zu erkennen, wenn der jiingere Charakter des kon-
taminierenden Materials eindeutig ist. Das ist hier der Fall mit iberischer und
mittelalterlicher Keramik. Die Ursachen konnen vielfiltig sein, nicht gelun-
gene qualitative Unterscheidung der Schuttschichten ist nur eine. In Silos ein-
gestiirzte Schichtmassen, die nicht sofort als solche erkennbar waren, sind
eine weitere.

Auf Abb. 4 im W-Profil des Schnittes 4 ist zu erkennen, daf’ man wieder-
holt Schutt von NO herabgerdumt hat, von Bauten, deren Grundmauern an-
scheinend nur wenige Zentimeter hinter dem Nordprofil standen (und noch
stehen). Und auch, daf} er sich vor anderen Bauten gestaut haben muB, die
noch weiter hangabwirts standen. Der gleiche Schutt wurde auch nach SO
ausgebreitet. Die tiber viele Meter sich erstreckenden, iiberwiegend dicken
Schichten unterschiedlichen Bauschuttes sind als solche gut im Nordprofil
des Schnittes 4 zu erkennen. Lediglich am Fufie eines niedrigen Riickhalte-
méuerchens, von dem nach und nach Lehm abgeflossen ist (Schicht 7b), be-
stand eine flache (aber nach SW geneigte), anscheinend léingere Zeit regelmé-
Big begangene Oberfliache. In einiger Entfernung jedoch, schon im N-Profil
des Schnittes 1 und noch deutlicher in den iibrigen Profilen der Schnitte 1
und 3 ist zu erkennen, dal einige dieser Schuttschichten ausdiinnen. Im N-
Profil des Schnittes 3 jedoch steigen die Schichten leicht nach SO an. Es kann
sich also nicht um Schutt derselben Bauten handeln, sondern um anderen,
den man von O herabgerdumt haben muf}. Das deutet der rechte Pfeil in
Abb. 3 an und ist fiir die relative Datierung der Entstehung der jeweiligen
Schuttschichten problemlos, sofern sie klar unterschieden werden koénnen.
Nicht aber fiir die Datierung thres Inhaltes, denn erstens sind die Reste der
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Bauten, von denen dieser Schutt stammt, noch unbekannt, und somit ist auch
nicht bekannt, ob alle Bauten, die ungeféhr gleichzeitig zerstért wurden, so-
daB ihr Schutt in einem kontinuierlichen Paket zu beobachten ist, auch gleich-
zeitig errichtet wurden. Ebensowenig miissen alle ungefahr gleichzeitig er-
richteten Bauten gleichzeitig zerstort worden sein. Und ein élterer Bau kann
sehr lange intakt geblieben sein, sodal, als er schlieBlich zerstort wurde, sein
Schutt auf den Schutt jiingerer Bauten zu liegen kam. Und zweitens war es un-
moglich, die Schuttschichten immer klar zu unterscheiden, vor allem dann,
wenn es sich um gleichartigen Schutt handelt. Dabei spielt die zu allen Zeiten
iiberwiegend hangende Geldndeoberfliche ein bedeutende Rolle: Wo nicht
sofort neue Anlagen errichtet wurden, wofiir einigermallen planiert werden
mulite, hat jahrelang wiederholte Begehung, vor allem immer wieder Regen
schon wahrend der Zeit der Besiedlung eine kontinuierliche, hangabwérts ge-
richtete Erosion der lockeren Schuttmassen verursacht und Humusbildung
auf dem Schutthang verhindert. (Das konnte man gut auch an den lange Zeit
freiliegenden Aushubmengen der Grabung beobachten — und bedauern). So
ist Gleiches auf Gleichem manchmal schwer oder iiberhaupt nicht zu unter-
scheiden. Aber im Schnitt 4 ist sogar das gelungen: Vom Lehmschutt der
Schicht 10 wurde im Laufe der Zeit einiges abgetragen, sie ist unterbrochen,
vielleicht durch einen oft begangenen Weg, und als der Schutt der Schicht 11
darauf ausgebreitet wurde, kam er in der Senke auf den der Schicht 9 zu lie-
gen. Nach genauem Studium der Profile vor Ort konnte ein geringer Unter-
schied der Beschaffenheit erkannt werden (s. Abb. 4).

Auf die Vorfithrung einer ausfiihrlichen stratigraphischen Besprechung
mub hier verzichtet werden. Aber der statistischen Auswertung des Fundma-
terials wurde schlieflich eine einzige Gesamtmenge zugefiihrt. Das war ur-
spriinglich nicht geplant, weil es aussichtslos erschien, unter so schwierigen
Beobachtungsbedingungen geborgene Mengen richtig zu ordnen. Das ist
schlieflich doch gelungen. Hier ist darzulegen, wie bei der Zusammenfassung
der einzelnen Mengen aus drei verschiedenen Schnitten zu einer einzigen zeit-
lich gegliederten Gesamtmenge verfahren wurde.

Zuerst wurden Lage und Ausdehnung der einzelnen Grabungsschichten
aufgrund der notierten Messdaten und unter Beriicksichtigung der Tage-
buchnotizen auf die Schnittprofile projiziert. So wurde eine Zusammenfas-
sung zu Grabungsschichtkomplexen moglich, deren Inhalt die aus den Schich-
ten geborgenen Teilmengen wurden. Dabei wurden auch Méangel der Schich-
tentrennung erkannt, die zwar nicht behoben, jedoch in der schon beschrie-
benen Weise systematisch korrigiert werden konnten.

Sollte das geniigen? Sollte man mit Hinweis auf die vielen stérenden Silo-
gruben auf eine zeitliche Ordnung vor Aufarbeitung des Fundmaterials aus
den Schnitten 1 und 3 verzichten? Man sollte nicht. Die aus wirtschaftlichen
Griinden beschlossene Breite von 2 m des Profilsteges zwischen Schnitt 1 und
4 war nachteilig, doch gelang stratigraphisch die Verbindung der meisten
Schichten mit denen des Schnittes 4. Den Schnitt 3 stratigraphisch in den
Griff zu bekommen, erschien zunichst aussichtslos. Das lehrt Abb. 5. Die stra-
tigraphische Verfolgung von Schichten aus Bauschutt iiber gréfere Strecken,
selbst wenn die Deposition nur in einer Richtung erfolgte, ist grundsétzlich
problematisch, weil in immer weiterer Entfernung vom Ursprungsort mit im-
mer mehr stratigraphisch nicht erkennbarer Vermengung mit anderer, mog-
licherweise jiingerer schichtbildender Substanz durch menschliche Geldnde-
nutzung gerechnet werden muss. Die in Schnitt 3 beobachteten Schuttmassen
stammen zudem aus einer anderen Richtung als die in Schnitt 4 (s. Abb. 3).
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Deshalb wurde beschlossen, von Schnitt 3 eine unabhéngige Stratigra-
phie zu erstellen, deren Einheiten nicht mit Nummern, sondern mit Buchsta-
ben bezeichnet wurden. Im iibrigen wurde verfahren wie schon mit den bei-
den anderen Schnitten. Die nachfolgende Priifung, welche dieser Einheiten
mit denen der Schnitte 1 und 4 verbunden werden kénnten ergab, dal} dies
mit den Schichten 10 und 13 moéglich war. Diese Schichtbezeichnungen wur-
den iibernommen. Nur im Nordprofil des Schnittes 3 fehlt die Schicht 10. Fiir
die Buchstabenreihe empfahl sich eine Neuordnung, wobei zu beachten war,
dab schichtbildendes Material aus Schnitt 3 (die Schichten A, C, D und E) sich
bis in den Schnitt 1 erstreckte.

Danach wurden mit den nunmehr zeitlich gegliederten Mengen aller drei
Schnitte getrennte statistische Analysen durchgefiihrt. Ihr Ergebnis war eine
stratigraphische Konkordanzliste aller drei Schnitte und schlieflich eine
rechnerische Vereinigung ihrer zeitlich gegliederten Mengen zu einer eben-
solchen Gesamtmenge. Die statistische Analyse ihrer keramischen Rohstoff-
klassen steht auf Abb. 10.

Die Benennung und kulturchronologische Einordnung der beobachteten
Schichten in Schnitt 4 ist vorlédufig die Grundlage der stratigraphischen Glie-
derung und Benennung in allen anderen Schnitten. Sie ist hier noch einmal
vorzufithren. Dabei ist zu beachten, daB fiir die graphische oder tabellarische
Vorfiithrung zeitlich geordneter Sachverhalte immer die Abfolge von unten
nach oben gewahlt wird.

Schicht 16 mittelalterlich

Schicht 14-15 iberisch

Schicht 11-13 (D + 11 + E, 12, 13) Spéte Bronzezeit und Frithe Eisenzeit
Schicht 6-10 (6 +A, 7+ 8+ B, 9+ C, 10) Mittlere Bronzezeit, Cogotas I
Schicht 3-5 jiingere Frithe Bronzezeit

Schicht 1-2 Spite Kupferzeit, Dornajos

Die Keramischen Funde

Es ist weithin iiblich, aus den Mengen keramischer Reste prahistorischer
Siedlungen diejenigen fiir exemplarische und sogar statistische Untersu-
chungen auszuwéhlen, die als besonders ergiebige Merkmalstréiger in Frage
kommen, weil sie Formen erkennen und rekonstruieren lassen oder durch
Dekoration besonders auffallen. Darauf wurde selbstversténdlich auch jetzt
nicht verzichtet, doch wurde beschlossen, die Beobachtung der Merkmale
keramischer Qualitét nicht nur fiir die vollstindige Beschreibung einzelner
Fragmente, sondern fiir erste statistische Prognosen iiber Qualitdt und
Brauchbarkeit der stratigraphischen Einheiten, also der zeitlichen Gliede-
rung des Fundmaterials zu niitzen. Ausnahmslos alle keramischen Frag-
mente, selbst unscheinbare kleine Scherben ohne eine andere Beobach-
tungsmoglichkeit als die ihrer materiellen Beschaffenheit waren statistisch
zu verwerten. Die Frage, ob die auszuwertenden Daten durch Zahlung oder
durch Wégen gewonnen werden sollten, stellte sich nicht: zunéchst wurde
beides gemacht.

Bald wurde erkennbar, daf} es giinstiger ist, eine so aufwendige Datenbe-
schaffung auf eine wohldefinierte Stichprobe zu beschrdnken. Dafiir wurde
die Gesamtheit der Funde aus dem Schnitt 4 des Sektors A ausgewéhlt, dem
bisher einzigen Schnitt, in welchem stratigraphisch und durch Fundmaterial
alle Besiedlungsphasen dieses Ortes représentiert sind.
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Vollwertige Merkmalstréger sind keramische Fragmente erst, wenn ne-
ben dem Merkmal der Beschaffenheit ihrer Substanz auch noch Merkmale
beobachtet werden konnen, die auf die Form des Gefalles schlieffen lassen.
Die Ausgestaltung des Randes, aber auch Gefab6den, Henkel und andere
plastische Auflagen sowie Verzierung sind weitere wichtige Beobachtungs-
merkmale. Eine vollstandige Auswertung kann in dieser Studie nicht stattfin-
den, aber eine kleine Auswahl von Variablen, die Charakteristisches verzier-
ter Keramik erfassen konnen, wird sich vorfiihren lassen.

Damit Keramik entsteht, bedarf es der Absolvierung mehrerer Arbeits-
génge, deren jeder die Eigenschaften des Produktes préagt. Drei Variablen,
Ergebnisse dieser Arbeitsginge, konnen an allen keramischen Fragmenten
beobachtet werden:

a) Der Rohstoff, der beschafft und aufbereitet werden muB (z. B. Schlim-
mung, gegebenenfalls Magerung nach Auswahl und Beschaffung des Mage-
rungsmittels).

b) Die Beschaffenheit der GefiBoberfliche durch mechanische Behand-
lung nach Formung und meist vor vollsténdiger Trocknung des Behélters.

c¢) Das Ergebnis des Brennens der getrockneten Behilter. Durch spezielle
Lagerung in der Brennvorrichtung, durch Regulierung der Brennatmosphére
sowie der Brenndauer erhilt das Brenngut eine besondere, im allgemeinen
gewiinschte Qualitdt (Farbe, Porositét ete.).

Wenn man in einer EDV-Datenbank fiir jede dieser Variablen einen Cha-
rakter bereithilt, 146t sich jedes keramische Fragment mit einem trindren
Code vollstdndig beschreiben. Hier soll die Untersuchung vorerst auf die Va-
rianten des keramischen Rohstoffes beschréankt bleiben.

In der Menge der prahistorischen handgemachten Keramik dieses Ortes
wurden mehrere Varianten der Variablen Rohstoff beobachtet und mit Zif-
fern benannt. Von allen Varianten (auBer von den seltenen Residualvarianten
5 und 6) lagen oxydierend gebrannte Exemplare vor, sodafl gesagt werden
kann, daB sie infolge ihres Gehalts an Eisenoxyd durch oxydierenden Brand
rote Farbe erhalten. Die Klassifikation erfolgte optisch, manchmal unter Zu-
hilfenahme einer Lupe, und gelegentlich wurde mit wenig Salzsédure der Kalk-
gehalt und das Magerungsmittel gepriift. Nach Abschlufl der Aufarbeitung
wurde es moglich, einige klassifizierte Fragmente einer Diinnschliffanalyse
zuzufiihren. Uber ihr Ergebnis, das die Richtigkeit der Klassendefinition im
wesentlichen bestétigt, wird im nachfolgenden Beitrag berichtet.! Scheiben-
gedrehte iberische und mittelalterliche Keramik ist wohlunterscheidbar und
wurde mit Buchstaben benannt.

DER RousTtorr

1 Allgemein kalkarmer und glimmerfreier Ton. Die magernden, unplasti-
schen Substanzen sind abgerollt und enthalten auch kleine Kalksteinchen va-
riabler Dichte. Sie stammen demnach aus sekundirer Lagerung, wahrschein-
lich aus FluBsand. Ungeklart ist, ob das Unplastische zum Zwecke der Mage-
rung beigemengt wurde oder ob der Ton insgesamt aus sekundérer Lagerung
stammt und das Unplastische schon enthielt. An Scherben feiner, diinnwandi-
ger Keramik ist die optische Klassifikation naturgemifl schwieriger.

16 5 0. Anm. 8.
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Rohstoff dieser Klasse kommt in allen Schichten vor, es diirfte sich um
den allgemein ortstypischen handeln. Dieser Klasse wurde zugeordnet,
wenn fiir eine Zuordnung zu einer der anderen Klassen keine ausreichende
Sicherheit bestand. Grundsitzlich ist damit zu rechnen, daBl in dieser
Klasse 1 auch Keramik registriert wurde, die unter besseren Beobachtungs-
bedingungen den Klassen 3 oder 4 zugeordnet worden wire. Es ist nicht un-
moglich, daBl noch Keramik aus anderen, dhnlichen Tonen vorliegt, die op-
tisch nicht unterschieden werden konnte und deshalb ebenfalls in dieser
Klasse registriert wurde. Deshalb erfolgt die Kennzeichnung durch ein an-
gefiigtes +. Auch Keramik der Klassen 5 und 6 wird vorldufig hier regi-
striert.

2 Ton wie Klasse 1, jedoch mit auffallend starkem Kalkanteil im Unpla-
stischen, gelegentlich auch im Ton. Es scheint, daf dieser starke Kalkanteil
nur auffiel, weil die magernden Calcitteilchen der Klassen 3 und 4 durch un-
gewohnlich starken, oft sekundéren Brand weille Farbe hatten. Seine Ursache
ist zweifellos die wiederholte Zerstérung zumindest dieses Teiles der Siedlung
durch Brandkatastrophen. Starker Kalkanteil im Ton wurde in einigen Pro-
ben infolge heftiger Reaktion von Salzséure konstatiert. So ein Test ist natiir-
lich nicht mit allen Scherben mdoglich, und optisch ist ein Kalkanteil in der
plastischen Tonmasse kaum erkennbar.

In groben, meist dickwandigen Scherben aus den Schichten 4 und 5 wur-
den gelegentlich bis zu 2 mm starke Kalkschlieren festgestellt. Die Erklarung
ist, dal der Ton besonders starke und schlecht vermengte Calcitmagerung
enthielt, die durch ausreichend hohe Brenntemperatur zu Calziumoxyd
wurde. Beim ,Loschen® der gebrannten Behélter wurde es zu einem Brei, der
in kréftigen Schlieren erhalten geblieben ist.

3 Ton anscheinend wie Klasse 1 einschlieBlich des Unplastischen, mit
Magerung aus scharfkantigem Calcit. Der Calcit dieser Klasse erscheint farb-
los opak und ist meistens sehr fein und sorgfiltig zu gleicher KorngrofBe zer-
stofen. Am Beginn der Aufarbeitung der Funde aus Schnitt 4 wurde Keramik
immer in dieser Klasse notiert, wenn ihr Ton einen deutlichen Kalkanteil
zeigte. Das war sicher voreilig, weil Keramik aus sekunddrem Ton neben ab-
gerollten Kalksteinchen natiirlich auch fein verteilten Kalk enthalten kann.
Nach endgiiltiger Klassendefinition wurde das nicht mehr korrigiert. Es hat
wahrscheinlich eine Uberfrequentierung dieser Klasse in Schnitt 4 verur-
sacht.

4 Ton anscheinend wie Klasse 1 einschlieBlich des Unplastischen, mit
Magerung aus scharfkantigem Calcit. Zundchst wurde im gesamten Material
nur die Klasse 3 beobachtet. Nach Aufarbeitung aller Funde aus den jiingeren
Schichten des Schnittes 4 wurde die Unterscheidung einer weiteren, &hnli-
chen Variante 4 unumgénglich und eine Revision aller bis dahin klassifizier-
ten Funde unvermeidlich. Der zerstoBene Calcit dieser Klasse ist im allgemei-
nen grober und von variabler KorngrofBe. Er neigt in den Scherben zu weiller
Farbe. Die Ursache dafiir liegt wahrscheinlich in einer Brenntechnik, die an-
ders gewesen sein muf} als die fiir die Klasse 3. Wahrscheinlich waren vor al-
lem die Brennvorrichtungen anders. Tatséchlich wurden in dieser Klasse
Scherben beobachtet, in denen die Calcitmagerung nahe der Oberflache weill
gebrannt ist (wie in Klasse 2), wihrend im Inneren ihre opake Eigenschaft er-
halten geblieben ist.

5 Sicher ortsfremder Ton verschiedener Qualitit und Herkunft mit auf-
fallend hohem Glimmeranteil. Nur wenige Scherben dieser Klasse liegen vor,
die gut unterscheidbar sind. Auffallenderweise tragen sie deutliche Spuren se-
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kundédrer mechanischer Verwendung, fiir die sie hier offensichtlich bevorzugt
wurden.

6 Keramik, die nach offenbar ordentlich oxydierendem Brand reduzie-
render Atmosphére ausgesetzt war. Sie hat einheitlich graue Farbe, keine
feststellbare unplastische Magerung und ist leicht wie Windgebéck. Aus sol-
cher sicher ortsfremden Keramik besteht das Fragment 86—15-394A-1 (s.
Abb. 11e).

In den allgemeinen Statistiken der Keramikklassen werden die Klassen 5
und 6 nicht gebraucht; sie werden den Mengen der Klasse 1 zugeordnet. Auch
darauf verweist das + hinter der Benennung.

Ig Graue Iberische Ware, auf schnell rotierender Drehscheibe herge-
stellt. Die Keramik wurde oxydierend und anschliefend reduzierend ge-
brannt.

Ib  Auf schnell rotierender Drehscheibe hergestellte iberische Keramik.
Oxydierender Brand, oft mit roter Bemalung der Oberfliche. Wenige Frag-
mente griechischer und romischer Keramik sowie moglicherweise campani-
scher Ware wurden vorldufig auch in dieser Variablen registriert. Deshalb
wird der Benennung ein + angefiigt.

Mf Mittelalterliche, meist feine Keramik, auf schnell rotierender Dreh-
scheibe hergestellt und meist oxydierend gebrannt. Oft bemalt. Selten vor-
kommende glasierte Keramik (loza dorada, cuerda seca ete.) wird fiir diese
Studie ebenfalls in dieser Variablen registriert, weshalb auch diese Klasse mit
Mf+ bezeichnet wird.

Uber Brennergebnis und Beschaffenheit der GefiBoberfliche ist hier
nichts vorzutragen, weil ihre Beobachtung nur im Zusammenhang mit den
Gefdafiformen interessant ist. Eine Ausnahme ist Keramik mit graphitierter
Oberfliche, die den Code 105 hat.

Die statistische Auswertung

Nach allem bisher Dargelegten kann die Besprechung der Statistiken spar-
sam sein. Sie werden in der vorliegenden Studie nur unter der Bedingung zeit-
licher Gliederung gemacht. Abb. 6 zeigt, wie in der Gesamtheit der Keramik
des Schnittes 4 die Gewichte der Rohstoffklassen in den 13 Schichten jeweils
prozentuell verteilt sind (s. Abb. 7). Die Balkenfléchen einer Zeile ergeben zu-
sammen jeweils 100 %. Dominierend ist die Klasse 1. Nur in den Schichten 13
bis 15 ist sie gering vertreten zugunsten der Klasse Ib, der iberischen Dreh-
scheibenware. Wo Ib iiberwiegt, ist mit geringerem prozentuellem Anteil auch
die Klasse Ig, iberische graue Drehscheibenkeramik, am héufigsten. In der
Schicht 16 dominiert die Klasse Mf, mittelalterliche Keramik aus islamischer
Zeit. Keramik der Klasse 3 ist in den friith- und mittelbronzezeitlichen Schich-
ten héufig, der Klasse 4 in spéatbronzezeitlichen und iberischen Schichten.
Diese Graphik der prozentuellen Anteile beschreibt zwar ordentlich die
mengenméfBigen Sachverhalte, gewichtet sie aber nicht, d. h. sie gibt (oder
nimmt) den Prozentanteilen nicht ihre Bedeutung im gesamten keramischen
Spektrum dieses Schnittes. Das geschieht in der gegeniibergestellten Abb. 8,
in der ebenfalls prozentuelle Anteile der Rohstoffklassen dargestellt sind,
aber nicht der Gewichte, sondern der Stiickzahlen aller Scherben. Auflerdem
wurde die Rohstoffklasse 2 aufgelost. Ihre Frequenzen wurden schematisch
bis Schicht 10 der Klasse 3, in jiingeren Schichten der Klasse 4 hinzugerech-
net. Dafiir wurden aus der Klasse 1 die Mengen graphitierter Scherben her-
ausgelost und als Klasse 105 vorgefiihrt. Sie kommt am héufigsten in den
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Schichten 12 und 13 vor. Die Anteile der Klasse 3 fluktuieren ein wenig an-
ders wegen der hinzugefiigten Mengen der Klasse 2. Die gegeniiber Abb. 7 all-
gemein geringeren Prozentwerte der Klasse 4 sind darauf zuriickzufiihren,
daB das Gewicht der meist dickwandigen Scherben grofer ist als das der
scheibengedrehten iberischen Keramik.

Im iibrigen gleicht das Bild weitgehend dem der Abb. 6. Doch nun wird
durch graue Flichenfiillung hervorgehoben, in welchen Schichten welche
Rohstoffklassen trotz sehr unterschiedlicher Gesamtmenge die grofite Be-
deutung haben. Die Entscheidung, welche Flichen hervorzuheben sind, ist
das Ergebnis eines Signifikanztests, dem nicht die prozentuellen Anteile, son-
dern die Zdahlmengen unterworfen wurden. Er wird in Abb. 9 vorgefiihrt und
muB kurz beschrieben werden.

Die meisten Beobachtungsmerkmale an keramischen Behiltern sind dis-
kret, liefern also diskrete (oder nominale) Daten. Fiir die Verarbeitung nomi-
naler sowie rangskalierter Daten (das sind hier die gleichen Daten in zeitli-
cher Ordnung) wird ein Verfahren analytischer Statistik angewandt. Es han-
delt sich um die sogenannte Konfigurationsfrequenzanalyse, die von G.
KraAUTH und A. LIENERT entwickelt wurde und in der medizinischen und psy-
chologischen Forschung zu brauchbaren Prognosen verhelfen konnte.l” Mit
dieser Konfigurationsfrequenzanalyse gelingt es, ,ungeachtet ihres einfachen
und zugleich eleganten Ansatzes ,Typen‘ bzw. ,Antitypen‘ zu definieren“!®.
Damit sind natiirlich nicht zwangsldufig GeféaBitypen gemeint, sondern
schlicht diejenigen Fille, in denen die Beobachtung des gemeinsamen Auftre-
tens einzelner Klassen jeweils zweier Variablen in der vorliegenden Gesamt-
menge signifikant hiufig oder selten vorkommt. Die bekannte Asymmetrie
von Chi-Quadrat, der zufolge Frequenzen von 1 und wenig dariiber unter be-
stimmten Bedingungen unsignifikant bleiben, ist fiir die hier vorliegenden
Untersuchungen nicht nur unbedenklich, sondern kann im Sinne einer Test-
verschirfung sogar als vorteilhaft angesehen werden. Die Konfigurationsfre-
quenzanalyse, auch kurz KFA genannt, besteht darin, dal im Chi-Quadrat-
Test einer Kreuztabelle nicht nur das Gesamt-Chi-Quadrat beachtet wird,
welches die Signifikanz des Zusammenhangs zweier Variablen mifit, sondern
dall die einzelnen Zellen auf die Signifikanz ihrer Frequentierung gepriift
werden. So wird fiir den Wert jeder Zelle wie in einer Vierfeldertafel Chi-Qua-
drat berechnet. Chi? = (f-e)?/e, wobei f die Zellenfrequenz und e der Erwar-
tungswert ist. In Abb. 9 steht ausnahmsweise nicht nur die Frequentierung je-
der Zelle, sondern darunter auch das zugehorige Chi-Quadrat. AuBerdem
mub ein Signifikanzniveau Alpha gew#hlt werden. Fiir Alpha =5 % ist Chi-
Quadrat = 3,84. Errechnet sich fiir eine Zelle ein Wert, der hoher ist als 3,84,
dann ist die Frequenz f signifikant héher oder niedriger als der Erwartungs-
wert e. Freiheitsgrade, Quantil und Gesamt-Chi-Quadrat, also die Summe der
Chi-Quadrate jeder einzelnen Zelle, werden der Vollstdndigkeit halber ange-
geben, ebenso das korrigierte Gesamt-Chi-Quadrat. Letzteres enthélt nicht
die Chi-Quadrate jener Zellen, in denen der Erwartungswert kleiner als 5 ist.

17 J. KrautH, G. A. LienerT, KFA. Die Konfigurationsfrequenzanalyse und ihre Anwen-
dung in Psychologie und Medizin. Verlag Karl Alber, Freiburg/Miinchen (1973). Die
erste uns bekannte Anwendung auf prahistorische Keramik versffentlichte Frau M.
Donrn-Iamic, Die Anwendung statistischer Priifverfahren bei der Stilanalyse und bei
der Erkenntnis von Typen am Beispiel verzierter bandkeramischer Gefiafe, Prihist.
Zeitschrift 51, 1976, 1-25.

18 D. STEINHAUSEN, K. LANGER, Clusteranalyse. Einfiihrung in Methoden und Verfahren
der automatischen Klassifikation. Walter de Gruyter, Berlin - New York (1977) 148.
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Abb. 6: Hoyas del Castillo, Pajaroncillo (Cuenca), Sektor A, Schnitt 4. Graphische
Darstellung der prozentuellen Anteile der Gewichte der keramischen Rohstoffklassen
am Gesamtgewicht der Menge jeder Schicht in stratigraphisch begriindeter Ordnung

e e

1+ 2 3 4 Ig Ib+ Mf+
16 4.8 3.2 .8 46.7 44.5 100.0
15 4.7 8.9 9.2 72.3 4.9 100.0
14 15.2 24.9 8.4 49.7 1.8 100.0
13 24.3 10.9 5.4 53.5 6.0 100.0
12 78.8 .1 14.6 1.0 4.1 1.4 100.0
11 95.9 1.2 2.3 .6 100.0
10 96.1 .6 2.2 .1 .5 .5 100.0
9 93.9 .8 5.2 100.0
7+8 85.0 15.0 100.0
6 79.8 6.4 13.8 100.0
5 70.9 16.3 12.9 100.0
3+4 77.2 12.2 10.7 100.0
1+2 95.2 4.8 100.0

Abb. 7: Hoyas del Castillo, Pajaroncillo (Cuenca), Sektor A, Schnitt 4. Die prozentuellen
Anteile der Gewichte der keramischen Rohstoffklassen am Gesamtgewicht der Menge
jeder Schicht in stratigraphisch begriindeter Ordnung

Eine weitere willkommene Eigenschaft solcher Tabellenanalysen ist, dafl
man ihr Ergebnis unmittelbar graphisch darstellen kann. Durch geeignete
Anordnung der nominalen Klassen, die ja keine Auswirkung auf das Tester-
gebnis hat, 140t sich dieses gegebenenfalls optisch gut faBbar machen, wo-
durch weitere graphische Aufwéinde entfallen konnen. Durch schwarze Bal-
ken kann man Frequenzen unterstreichen, die mit einer Irrtumswahrschein-
lichkeit von 5 % signifikant iiber der erwarteten liegen. Wo nichts unterstri-
chen ist, liegt die Haufigkeit der Variante in dieser Schicht, gemessen an ihrer
gesamten Haufigkeit, im 5 %-Rahmen der zu erwartenden. Graue Unterstrei-
chung dagegen bezeichnet signifikante Unterfrequentierung der Zelle. Das
gilt selbstverstéandlich auch fiir leere Zellen, denn auch fiir sie ist ein Erwar-
tungswert zu schitzen.

Angesichts so wenig nuancierter Markierung signifikant iiberfrequen-
tierter Zellen erhebt sich natiirlich die Frage nach der Bedeutung dieser Si-
gnifikanzen. Einige signifikante Uberfrequentierungen kénnten signifikan-
ter sein als andere. Da Chi-Quadrat ein nach oben offener Wert ist, 146t sich
eine Abstufung nicht durchfithren, aber mit den berechneten Werten zur
Hand kénnte man die einzelnen Signifikanzen vielleicht unterschiedlich in-
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Abb. 8: Hoyas del Castillo, Pajaroncillo (Cuenca), Sektor A, Schnitt 4. Graphische
Darstellung der prozentuellen Anteile der Rohstoffklassen aller keramischen Fragmente
an der Gesamtmenge jeder Schicht in stratigraphisch begriindeter Ordnung

terpretieren. Mit Abb. 9 wird ein Beispiel vorgefiihrt, im tibrigen kann dieser
Aufwand entfallen.

Das Quantil ist der Wert, der vom Gesamt-Chi-Quadrat nicht unter-
schritten werden darf, wenn der Zusammenhang zwischen den beiden Varia-
blen signifikant sein soll. In Abb. 9 ist er auBlergewthnlich hoch, doch das ist
nur ein erster erfreulicher Aspekt. Warum das so ist, erfahrt man bei genauer
Betrachtung der Abbildung. Da sich fiir alle Zellen eine positive Erwartungs-
wertschétzung berechnen 146t, haben alle Zellen, auch die unfrequentierten,
ein Chi-Quadrat. Die meisten Zellen-Chi-Quadrate sind so hoch, dafl auch
eine Testverschirfung auf 1 % (dann wire die Signifikanzschwelle 6,63) keine
wesentliche Veréinderung erzeugt hétte. Wichtiger als die signifikant niedrig
frequentierten Zellen sind hier die signifikant hoch frequentierten.

Man kann also Abb. 9 ebensogut wie Abb. 8 betrachten und priifen, ob sie
allein schon die wesentliche Information liefern kann. Um dem weithin noch
immer verbreiteten Mifitrauen gegen Statistiken zu begegnen sei festgestellt,
daB Statistik, auch analytische, nichts beweist, sondern nur quantitative
Sachverhalte an Parametern priift. Der vorliegende Sachverhalt ist nicht die
Urgeschichte der Iberischen Halbinsel, nicht einmal die von Hoyas del Ca-
stillo, sondern eine Struktur von Zahldaten, fiir deren Zustandekommen die
Statistik nichts kann. Gegebenenfalls berechnet die hier angewandte Analyse
messerscharf, daf signifikant ist, was nicht sein darf. Dann liegt eben ein si-
gnifikanter Miflstand vor. Ob dem so ist, mull der Bearbeiter entscheiden. Er
mul} dann entweder die Daten verwerfen oder, wenn das nicht sinnvoll ist, die
MiBstéinde erkldaren. Eine Vorbereitung darauf war die ausfiihrliche Darle-
gung der stratigraphischen Probleme.

In den Abb. 8 und 9 siecht man also, daf} die Klasse 1 in allen Schichten bis
Schicht 12 signifikant {iberwiegt. In jiingeren Schichten tiberwiegt die iberi-
sche Drehscheibenware. Sie ist aber schon in Schicht 13 signifikant héufig, wo
die Klasse 1 signifikant unterfrequentiert ist, obwohl doch wiederholt gesagt
wurde, dafi die Schicht 13 moglicherweise noch spétbronzezeitlich sei. Eine
Ursache kann die erwihnte Abtrennung einiger Grabungsschichten aus der
Schicht 14 sein. Dadurch wurde eine signifikante Haufigkeit der graphitier-
ten Keramik in Schicht 13 erhalten, und die Signifikanz der Klassen Ig und Ib
wurde in Kauf genommen, obwohl es iberische Drehscheibenware auf diesem
Ort theoretisch noch nicht gegeben haben kann, als die Schicht 13 entstand.
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1+ 105 3 4 Ig Ib+ ME+

16 45 1 11 11 378 596 1042
471.3 3.7 44 .6 19.6 22.3 24.2 4708.8

15 74 78 174 1208 75 1609
719 .4 8.5 68.8 5.8 190.3 1255.4 3.8

14 319 10 250 218 1268 42 2107
579.8 .1 90.1 381.4 216.3 765.3 53.3

13 517 35 91 124 917 64 1748
187.2 72.1 74.8 10.9 43.1 365.5 14.2
.. EEEEE _____ IIIEE IEEE S _____

12 339 24 45 4 17 8 437
47.3 204.3 18.7 51.7 10.3 91.5 12.0
I s ... s ... . @ ____._

11 872 1 21 3 5 902
313.9 3.0 38.6 4.5 30.0 244.3 52.7
L —==== ===== ===== ===== =====

10 879 13 1 2 1 896
332.8 4.7 16.7 31.1 35.5 248.5 50.3
. . ___.__ _____ _—---- —==== =====

9 424 26 450
139.3 2.4 2.4 16.6 17.8 126.8 26.3
L ——=== ===== ===== =====

7+8 949 108 1057
259.8 5.6 87.2 39.0 41.9 297.9 61.7
I ... s . _____ _____ _____

6 659 103 762
154.7 4.0 152.1 28.1 30.2 214.8 44.5
. __ —==== ===== =—==== =====

5 1253 261 1514
241.9 8.0 594.6 55.9 60.0 426.7 88.4
s ... =Ees . _____ _____ _____

3+4 543 57 600
153.3 3.2 38.3 22.1 23.8 169.1 35.0
L . _____ _____ ___--

1+2 333 8 341
124.1 1.8 3.0 12.6 13.5 96.1 19.9
L —==== ===== ===== =====
7206 71 576 497 534 3795 786 13465

BN . (,,j-Quadrat >3.84, fse, =====: Chi-Quadrat >3.84, f<e

72 Freiheitsgrade, Alpha = 5%, Q = 92.456

Chi-Quadrat =16187.64, Chi-Quadrat korrigiert =15964.32

Abb. 9: Hoyas del Castillo, Pajaroncillo (Cuenca), Sektor A, Schnitt 4. Konfigurations-
frequenzanalyse der Rohstoffklassen aller keramischen Fragmente in stratigraphisch
begriindeter Ordnung
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16 401 116 2 16l 2881 744 4305
I |

15 1436 497 1 553 7559 566 10612
==== ==== ==== Il I

14 1176 618 22 441 3882 129 6268
==== ==== |- - -

13 1024 301 1164 69 2777

12 339 45 24 17 8 437
I ... I . ————

D+11+E 4071 314 20 18 218 24 4665
- . s e e

10 1739 19 8 3 1 1770
—_— -

9+C 1275 55 19 2 1351
|

7+8+B 1724 177 1901
[ ] P I

6+A 1071 165 1236
[

5 1253 261 1514
I I

3+4 543 57 600
- ..

1+2 333 8 341

I
16385 742 1918 131 1334 15726 1541 37777

BN . Chi-Quadrat >3.84, f>e; ====: Chi-Quadrat >3.84, f<e
72 Freiheitsgrade, Alpha = 5%, Q = 92.456
Chi-Quadrat = 28693.60, Chi-Quadrat korrigiert = 28347.76

Abb. 10. Hoyas del Castillo, Pajaroncillo (Cuenca), Sektor A, Schnitt 1 +3+4+5.
Konfigurationsfrequenzanalyse der Rohstoffklassen aller keramischen Fragmente in
stratigraphisch begriindeter Ordnung

Kann es sie wirklich noch nicht gegeben haben? Dariiber wird weiter unten
noch einiges zu sagen sein. Jedenfalls liegt Kontaminierung élterer Schichten
mit iberischer Drehscheibenware, sogar mit mittelalterlicher Keramik vor
(u. a. durch ein kleines Segment des nicht sofort erkannten Silos 2, s. Abb. 5),
aber sie ist gering. Die signifikante Frequentierung der Klasse Ib in
Schicht 16 muB jetzt nicht mehr erkliart werden. Dal} aber Klasse 4 schon in
Schicht 12 signifikant ist, erregt Aufmerksamkeit, denn mit der geiibten Pra-
xis der Einordnung kontaminierter Fundmengen in die jeweils jiingere
Schicht kann man das nicht erkldren.

Deswegen und weil nun schon so viel iiber die Verhéltnisse in den Nach-
barschnitten berichtet wurde, ist es interessant zu priifen, wie die zeitliche
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Gliederung des Fundmaterials dort gelungen ist. Eine Vorfiihrung im einzel-
nen wire hier eine Belastung, aber eine Gesamtiibersicht ist bestimmt niitz-
lich. Sie wird in Abb. 10 gezeigt, und eine Vorfithrung der Zellen-Chi-Qua-
drate kann jetzt schon unterbleiben.

Die Signifikanz der Mengen iberischer Drehscheibenware in Schicht 16
stort ebensowenig wie die der Mengen mittelalterlicher Keramik in
Schicht 15. Diese Oberfldchenschichten wurden schematisch abgetragen, weil
fiir eine stratigraphisch begriindete Trennung in den oberflichennahen
Plana keine Anhaltspunkte bestanden. In Schicht 13 ist Klasse 1 signifikant
h&ufig, Klasse Ib nicht mehr. Der signifikanten Haufigkeit der Klasse Ig in
Schicht 13 mull man ebensowenig Bedeutung beimessen wie jener der Klasse
Ib in Schicht 16. Aber es besteht Anlaf zu der Vermutung, daf die graue Ware
Ig in der élteren iberischen Phase (Schicht 14) beliebter war als in der jiinge-
ren (Schicht 15). Hier kann vorausgeschickt werden, daf ein Studium der ibe-
rischen Drehscheibenware wie auch der mittelalterlichen Keramik durch Spe-
zialisten angestrebt wird und vom Studium der handgemachten Keramik ge-
trennt erfolgen kann. Man wird sie nur auf zwei zeitlich zu unterscheidende
Gruppen aufteilen kénnen, wobei Statistik eine wichtige Rolle spielen mubf.
Fiir die mittelalterliche Keramik gibt es hier keine stratigraphische Moglich-
keit zeitlicher Gliederung. Vielleicht wird man mit den Inhalten der Silos, die
ja nicht alle gleichzeitig bestanden haben kénnen, chronologische Phasen un-
terscheiden kénnen.

Der Grund, warum die iberische und die mittelalterliche Keramik in die
vorliegenden Statistiken einbezogen wurden, ist Rechenschaft iiber die Ge-
samtheit des verfiigbaren Materials, also iiber das Informationspotential des
Fundortes. Daneben haben sie eine willkommene Kontrastwirkung bei der
Priifung der Giite der Schichtentrennung.

Erstaunlich ist nun, dafl Keramik der Klasse 4, die man als grobe Kii-
chenkeramik iberischer Zeit kennt, schon in den spétbronzezeitlichen Schich-
ten signifikant h#ufig ist. Fiir eine Interpretation, Keramik dieser Klasse sei
in so groBen Mengen durch schlechte Schichtentrennung in drei éltere Gra-
bungsschichtkomplexe gelangt, miiite in diesen ein ungefdhr gleich hoher
Anteil iberischer Drehscheibenware vorliegen. Das ist nicht der Fall. In der
jingeren Phase von Cogotas I (Schichten 9 und 10) war Calcitmagerung
(Klasse 3) offenbar uniiblich geworden. In Schicht 11 jedoch lebte sie wieder
auf. Daraus konnte man auf eine Neubesiedlung dieses Ortes in der Spétbron-
zezeit nach vorheriger Abwanderung der mittelbronzezeitlichen Bevolkerung
zu schliefen. Wegen des Fehlens weiterer, besserer archéologischer Indizien
dafiir in einem Schutthang kann so eine Interpretation weder vorgezogen
noch ausgeschlossen werden.

Offenbar bestand eine Tradition der Herstellung von Keramik aus Roh-
stoff der Klasse 4 bereits bei der spéatbronzezeitlichen Bevilkerung dieses Or-
tes. Aber: Wohnte diese in iberischer Zeit hier weiter und erwarb wohlfeil
Drehscheibenware aus dem iberischen Raum? Oder liefen sich Menschen ibe-
rischer Kultur hier nieder, unter Duldung durch die einheimische Bevolke-
rung und Verwendung einheimischen Kochgeschirrs, aber unter reichlicher
Belieferung mit iberischer Drehscheibenware? Denn alles Iberische auf die-
sem Ort erscheint fremdartig und neu, nicht einheimisch, taucht plétzlich
und voll entwickelt auf. Wie war iiberhaupt das politische Verhéltnis der Ibe-
rer der Levantekiiste zu den Einheimischen im Bergland? Die nérdliche Me-
seta oder die siidlichen Ausldufer des Iberischen Massivs, wie auch immer
man die Gegend um Hoyas del Castillo nennen mag, gehoren ja nicht zum ei-
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gentlichen Entfaltungsgebiet der Iberischen Kultur. Gab es jemals territoriale
Konflikte? Eine sorgfiltige Ausgrabung der Bauten unter diesem Aspekt
konnte einige Kldrung bringen. Im Schutthang geht das nicht.

Auf mehr kann hier nicht mehr eingegangen werden. Mehr, das sind die
Gefdafformen und -gréfien sowie die Randprofile und die Sondermerkmale.
Was aber noch vorzufiihren ist, sind einige charakteristische Varianten kera-
mischen Dekors der Spétbronzezeit, und es erscheint zweckméBig, vorher
eine kleine Auswahl verzierter Keramik der ,Kultur’ von Cogotas I zu zeigen.

Verzierte Keramik der Mittleren Bronzezeit

In einer fritheren kleinen Studie wurde der Vorfithrung verzierter Keramik
der mittelbronzezeitlichen ,Kultur’ von Cogotas I besonderes Gewicht gege-
ben. Dabei wurde in einer kurzen Forschungsgeschichte auf die lange Zeit
nicht gelungene kulturelle Trennung der Keramik von Cogotas I von der spét-
bronzezeitlichen des Ebro-Beckens und auf die dadurch zunéchst unauflosli-
chen chronologischen Widerspriiche eingegangen.!?

Dieses Problem gibt es nicht mehr. Dal} die ,Kultur® von Cogotas I auf der
Iberischen Halbinsel spétestens im 16. Jh. v. Chr. begann,? ist nun allgemein
akzeptiert. Verwirrung kénnte entstehen, wenn sie weiterhin fiir die Spite
Bronzezeit in Anspruch genommen wird, bis an deren Beginn sie wahrschein-
lich dauerte. Hier wird M. Ruiz-GALvEz PrieGo gefolgt, die die Periode der
Spéten Bronzezeit (Bronce Final) in den Zeitraum zwischen ca. 1250 und 750
v. Chr. datiert.?! Die Periode der Mittleren Bronzezeit, keramisch gepréigt vor
allem von Cogotas I, begéinne demnach mit dem ungeféhren Enddatum der
Friithen Bronzezeit und der Phase El Argar B um ca. 1600 v. Chr

Die charakteristische Verzierungstechnik der Keramik von Cogotas I ist
der Furchenstich. Schon vorher kannte man solche Verzierungstechnik, die
man ,punto en raya“ nannte, von frithneolithischer Abdruckkeramik, und
man hat sogar versucht, eine darauf beruhende Tradition zu sehen. Technisch
handelt es sich um Eingriffe in die nach Formung noch weiche Oberfléche des
GefdfBes, und zwar nicht durch Ritzung einer groben Furche, an deren beiden
Seiten die verdréngte Tonsubstanz iiberquellen wiirde und entfernt werden
miilite, sondern durch hintereinander schrig gefiihrte Einstiche mit soforti-
ger Abhebung des iiberschiissigen Tones. Ob das gegeniiber der erwahnten li-
nearen Furchung praktischer empfunden wurde, oder ob der resultierende
optische Eindruck einer Naht gefiel, ist nicht zu entscheiden. Was aber als ge-
sichert gelten kann, auch wenn es nicht immer nachweisbar ist (in wenigen
Fillen ist es nachgewiesen), ist Inkrustation der Furchen nach dem Brand mit
meistens weiller, gelegentlich roter Paste.

A. DE CastiLLo sah in dem ersten Versuch einer gesamteuropéischen
Darstellung der Glockenbecherkultur?? in furchenstichverzierter Keramik
aus der Hohle von Boquique in der Provinz Céceres zunéchst eine Variante
der Glockenbecherkeramik. Das hat er bald zu recht korrigiert, aber der
klangvolle Ausdruck ,técnica de Boquique*® blieb, denn er meint nicht nur die
Technik, sondern auch, was man mit ihr erzeugte. Was man mit ihr erzeugte,
auber immer wieder Begrenzungslinien von Verzierungszonen, sind Zickzack-

19 5. ebenda 22-24.

20 5. 0. Anm. 5, 131-135, Abb. 14; s. auch Pedro V. CasTrRo MaRTiNEZ, Rafael Mico Pg-
REZ, Maria Encarna SaANazUJA YLL (1995) 51-118.

21 Marisa Ruiz-GALVEZ Prieco (1995) 82.

22 Alberto del CAsTILLO YURRITA (1928).
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Abb. 11: Hoyas del Castillo, Pajaroncillo (Cuenca). Verzierte Keramik der Kultur von Cogotas I, Mafstab 1:1.
a, b und e: Furchenstich — ¢: Furchung und Furchenstich — d: Ritzung und Furchenstich — f: Ritzung —
g und h: Ritzung. Furchenstich und Punktstich



biander (Abb. 11 a, ¢, e)?3 oder Girlanden (Abb. 11b)?* aus Strichbiindeln. Gré-
Berer Abstand zwischen den einzelnen Zickzacklinien erlaubte alternierende
Flachenfiillung. Ein haufiges flichenfiillendes Element waren tief eingesto-
chene wirre Punkte (Abb. 11g, h),?> und Ornamentbéinder fiillte man gerne
mit Fischgratmustern (Abb. 11d, f), die iibereinander zu senkrechten Zick-
zackbéndern werden konnten. Fiir Flachenfiillung beliebt war vor allem die
Technik des Kerbschnittes, der darin bestand, dal man einige keramische
Substanz von der Oberfliche des noch nicht trockenen Gefifies mit einem
spitz schneidenden Gerét abhob. Die Spuren eines solchen Gerites sind oft
noch im Negativ zu erkennen (Abb. 12a, b, f). Wenn man beobachten kann,
daB die abzuhebende Fliche vorher in Furchenstichtechnik markiert wurde,
spricht man von ,auxiliirer* Anwendung des Furchenstiches.?® Oft ver-
schmé#hte man regelrechten Furchenstich und schuf mit linearen Furchen die
gleichen Ornamentmotive (Abb. 12a).2” Auch Auxilidres erzeugte man nicht
immer durch Furchenstich, sondern durch Ritzlinien (Abb. 12b).28

Nicht durch Furchen, sondern durch schlichte Ritzlinien zeichnete man
auf einigermaflien trockenen GefaBoberflichen in Bandern gereihte geometri-
sche Flichen, die man alternierend mit feinen Punktstichen fiillte
(Abb. 12¢).2° Ebenfalls auf einer Ritzlinie schuf man auch das sogenannte Sta-
cheldrahtmuster, indem man quer zu einer solchen Linie mit einer wenige
Millimeter breiten Spitze in kurzen Abstdnden Einstiche anbrachte. Damit
markierte man gerne die engste konkave Zone unter dem Rand eines Gefafes
(Abb. 12e,).3° Auch breite Zonen bedeckte man mit solchen Stacheldrahtbén-
dern (Abb. 12¢). Selten, aber auch in Hoyas del Castillo, kommt dieses Sta-
cheldrahtschema in abgegrenzten Zonen vor, in deren freie Fliche man es als
Gruppen schrig angeordneter paralleler Bander ritzte (Abb. 12e).

Recht beliebt war die Abwechslung verzierter und glatter Metopen auf
GefaBschultern (Abb. 11 ¢, g; 12 f).3! Das kontrastierende Hervortreten dunk-
ler glatter Flichen und Zonen vor inkrustiert verzierten war offensichtlich
ein beabsichtigter Effekt. Auch die Trennung horizontaler Ornamentbéader
durch glatte Bander ist nicht selten (Abb. 11d; 12d).

Hier ist endlich der Ort, an dem die Apostrophierung des Wortes Kultur
begriindet werden muf. Sie kommt nur in diesem Aufsatz vor und nur im Zu-
sammenhang mit Cogotas I. J. CaBRE traf im Castro von Cogotas unter eisen-
zeitlichen Mauern auf &dltere Schichtreste mit Keramik, die durch Furchen-
stich verziert und ganz anders war als die eisenzeitliche. Sie représentierte
eine iltere Besiedlungsphase des Ortes, die er Cogotas I nannte.?? Als &hnli-
che Funde sich fast auf der gesamten Iberischen Halbinsel mehrten, mit be-
sonderer Haufung auf der oberen Meseta, hat mit Hinweis darauf J. MALU-
QUER DE MOTES diesen Komplex von Cogotas I in den Rang einer Kultur erho-
ben?3. Tatséchlich besteht sie archiologisch aus wenig mehr als einer charak-

23
24
25
26
27
28

.auch Anm. 4 und 5, Abb. 9,2 und Taf. 10c.

. ebenda Abb. 7,13 und Taf. 9e.

. ebenda Abb. 9,8 und Taf. 10b.

. ebenda Abb. 8,9 und Taf. 10a; Abb. 9,1 und Taf. 10b; Abb. 9,5.9 und Taf. 10c.d.
. ebenda Abb. 8,7 und Taf. 10a.

. ebenda Abb. 9,9 und Taf. 10c.

29 5. ebenda Abb. 8,6 und Taf. 9f.

30 5. ebenda Abb. 9,1 und Taf. 10b.

3l 5. ebenda Abb. 7,15 und Taf. 9e; Abb. 8,7 und Taf. 10a.
32 Juan CABRE AGUILO, J. (1930) 110.

33 Juan MALUQUER DE MotEs (1956), 179-206.
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Abb. 12: Hoyas del Castillo, Pajaroncillo (Cuenca).
Verzierte Keramik der Kultur von Cogotas I, Maf3stab 1:1
a: Furchung und Kerbschnitt — b: Ritzung und Kerbschnitt — ¢: Ritzung und Punktstich — d: Stacheldrahtmuster —
e: Stacheldrahtmuster, Furchenstich und Kerbschnitt



teristischen Kombination von keramischem Verzierungsstil und Motivreper-
toire, die sich auf einem beschrénkten Repertoire von Geféafiformen findet.
Deswegen die Apostrophierung. Auch anderswo ist das schon aufgefallen, und
man scheint nun dazu zu neigen, von ,grupo de Cogotas I* zu sprechen.?* Es
handelt sich offensichtlich um das ,feine Geschirr® mittelbronzezeitlicher
Haushalte, in dem man Speisen und Getrinke weder aufbewahrte noch zube-
reitete, aber — vielleicht nicht téglich — servierte. In einem wichtigen Kon-
greBbeitrag hat M. D. FERNANDEZ-Posse® die typischen Formen dieses Ge-
faBrepertoires und ihre Dekoration beispielhaft vorgefiihrt. Ihre Unterschei-
dung zweier zeitlicher Phasen kann mit den bisher vorliegenden Funden noch
nicht nachvollzogen werden, aber was fiir die éltesten Varianten des Dekora-
tionsstils charakteristisch sein soll und von C. Brasco nach dem Fundort Co-
geces benannt wurde, gehort auch in Hoyas del Castillo stratigraphisch zum
Altesten.3® Diese Keramik kommt sowohl in Flachland- als auch in Héhen-
siedlungen vor, und das fast auf der gesamten Iberischen Halbinsel. Doch
wiahrend auf der oberen Meseta und anschlieBend siidlich der Sierra de Gua-
darrama die dichte Verbreitung an eine Gemeinsamkeit keramischer Tradi-
tion denken 146t, die als Ergebnis enger Nachbarschaften, regelméfiger Kon-
takte usw. auch Zeugnis einer gemeinsamen, wenngleich noch nicht gut be-
schreibbaren archéologischen Kultur sein kann, ist die Lage aullerhalb dieses
Gebietes anders. Man kann einwenden, dall die obere Meseta und das Ja-
rama-Tal siidlich von Madrid speziell mit Blick auf Cogotas I besonders gut
durchforscht sind. Aber auf verhéltnismafig wenigen der vielen bronzezeitli-
chen Fundorte im Siiden und Siidosten ist Keramik aufgetaucht, die man die-
sem Komplex zuordnen mul}. Dabei kommen in sehr weiter Entfernung von-
einander selbst seltene, wahrscheinlich nur wihrend eines kurzen Zeitraumes
erzeugte Verzierungsvarianten von so frappierender Ahnlichkeit vor, daB sich
die Frage nach der Ursache aufdréngt. Fiir den geringen Anteil so dekorier-
ter Gefélle am gesamten keramischen Spektrum dieser Fundorte konnte ein
nicht alltédglicher Bedarf infolge besonderer Wertschitzung ein Grund sein.

Zu diesem Schluf} gelangte auch F. J. ABARQUERO MORAS in einer interes-
santen Studie iiber die méglichen Ursachen und Mechanismen so weiter Ver-
breitung der keramischen Verzierungsstile von Cogotas 1.37 Mit einleuchten-
den Argumenten vertritt er die Ansicht, daBl Exogamie die entscheidende Ur-
sache gewesen sei. Man sollte aber noch vorsichtig sein. Denn daf handge-
machte Keramik in prahistorischen Zeiten und manchenorts bis in jiingste
Zeit von Frauen hergestellt wurde, ist eine oft erwihnte und auch beobach-
tete Tatsache,? aber kein tragfihiges Axiom, denn ob das iiberall und zu allen
Zeiten so war, ist nicht gesichert. Man konnte auch an wandernde, auf die
Herstellung feinen Geschirrs spezialisierte Topfer denken. Abb. 12d wére
dann vielleicht ein Beispiel eines wenig routinierten Versuches lokaler Nach-
ahmung. Wie schon wire es, konnte man mit ganz anderen Argumenten zu-
verlédssig auf Exogamie schlieBen und damit die weite Verbreitung der Kera-
mik von Cogotas I erkliren! Wenn wir aber von mehreren moglichen Erkla-
rungen (die bekannten explanations der New Archaeology) eine, die eigent-

3¢ PEDRO V. CASTRO MARTINEZ, RAFAEL Mico PEREZ, MARTA ENCARNA SANAHUJA YLL (1995)
T2Af.

35 Maria Dolores FERNANDEZ-PosSE (1986) 475-487.

36 Ebenda, 481, Fig. 1,7.10, Fig. 2,1.2. S. dazu auch Anm. 15 und 16, Abb. 7,12.15 und
Taf. 9e.

37 F. J. ABARQUERO MoRas (1997) 71-96.

38 Nicholas Davip, Hilke Davip-HeNniG (1971) 289-317.
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lich Forschungsergebnis sein sollte, aber nicht ist, heranziehen, um einen
Sachverhalt zu erklidren, der allein auch noch keinen sicheren Schlul} auf die
gesellschaftlichen Verhéltnisse jener Zeit erlaubt, dann ist das vorlaufig ein
epistemologischer Mifistand. Dennoch mufl gesagt sein, dal die Ausfithrun-
gen von F. J. ABARQUERO MoRas viel fiir sich haben und jedenfalls eine gute,
geradezu reizvolle Hypothese bilden.

Verzierte Keramik der Spiéten Bronzezeit

Die spéatbronzezeitliche verzierte Keramik dieses Ortes ist deutlich anders,
wenngleich manchmal eine Unterscheidung Schwierigkeiten bereiten konnte.
Die Abb. 13¢ und d zeigen die Innenseiten zweier Fragmente von kerami-
schen Schiisseln. Auffallend sind die breiten konzentrischen Riefen. Sie sind
sorgféltig mechanisch geglattet. Manchmal wird auch von getreppter Innen-
seite gesprochen. Auf dem Fragment Abb. 13 ¢ ist noch der Rand erhalten. Er
ist innen verdickt und nach aufien flach abgestrichen. Solche Schiisseln mit
Innenriefung fand man in den Urnengridberfeldern in Katalonien und im
Languedoc.?

Gleichzeitig war die Schmiickung von Gefdfschultern durch parallele
umlaufende Riefen beliebt. Abb. 13a zeigt ein Fragment vom einziehenden
Rand einer dickwandigen weiten Schiissel, Abb. 13b von der Schulter eines
kleinen Geféfles mit S-formigem Profil. Umlaufende Riefenbiindel auf Gefas3-
schultern sind in der Spéitbronzezeit weit verbreitet, desgleichen hohe, breit
geriefte Winkelbédnder auf GeféBschultern (Abb. 13€)* und runde Dellen
(Abb. 13f). Uber die weite Verbreitung solcher Dekorationsweise bis nach Mit-
teleuropa kénnte man sich zwar freuen, aber wegen der anscheinend langen
Dauer ihrer Beliebtheit ist sie fiir eine genauere Datierung ungeeignet.

Eine feinere Variante sind gegléttete Biindel von Riefen (Abb. 14 ¢, d) und
Furchen (Abb. 14 a, b) auf geglitteter Oberfliche. Sie dienen der dekorativen
Begrenzung oder Gliederung von Geféfizonen und sind oft eine Alternative zu
den breit gerieften Winkelbéndern. Da diese Furchen und Riefen geglittet
sind, waren sie sicher nicht inkrustiert.

Ritzung war eine recht beliebte Technik der Verzierung gut sichtbarer
Gefiaboberflichen. Das waren nicht nur GefaBischultern, sondern auch die In-
nenseiten ausladender Rénder. Die Feinheit der Verzierung und die dabei
aufgewendete Sorgfalt war anscheinend abhéngig von der Feinheit des Gefi-
Bes. Kaum wurde darauf verzichtet, die engste Zone des GefdlBes, also den
oberen Rand der Gefiaf3schulter mit wenigstens einer oft kraftigen umlaufen-
den Ritzlinie, meistens mit mehreren zu markieren (Abb. 14 g; 15D, e, g, h)

Ein kleines, sehr feines Tépfchen mit S-férmigem Profil und einer Wand-
stirke, die 3 mm kaum iiberschreitet (Abb. 14 g), trigt auf der sanft gewdlbten
Gefibschulter einen verzierten Fries, dessen Rahmen oben und unten, d. h.
unter dem GefaBhals und auf der groBten GefaBweite durch zwei, seitlich
durch vier Ritzlinien vorgezeichnet ist. Die Verzierung besteht aus einem dia-
gonalen Raster, dessen Flachen alterniernd glatt oder mit diagonaler Schraf-

39 s, z. B. Maurice Louts, Odette und Jean TAFFANEL (1958) Abb. 57 und 58. — Pedro de
PavoL (1958) Taf. 1,126.138; V1,49.52.139; X11,82.168.173.

40 Am oberen Rand des auf Abb. 13 e gezeigten Fragmentes ist der Ansatz eines sanften
Knickes zu erkennen. Das Fragment stammt wahrscheinlich von der Schulterzone ei-
nes grofen GeféBles und ist deshalb verkehrt orientiert. Eine Umkehrung wird ab-
sichtlich nicht durchgefiihrt, weil dadurch auch die Schattenwirkung des Fotos ver-
wirrend umgekehrt wiirde.
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Abb. 13: Hoyas del Castillo, Pajaroncillo (Cuenca). Verzierte Keramik der Spétbronzezeit.
Mafstab 1:1
a, und b: breite Riefen aufien — ¢ und d: breite, gegléattete Riefen innen — e: Riefenverzierung —
f: kreisformige Dellen



Abb. 14: Hoyas del Castillo, Pajaroncillo (Cuenca). Verzierte Keramik der Spétbronzezeit. MaBstab 1:1
a, b, ¢ und d: geglittete Riefenverzierung — e und f: graphitierte Oberfliche — g, h, i und k: Ritzverzierung —
j: Ritzverzierung und Kerbschnitt — I: Ritzverzierung und kreisférmige Griibchen



fur gefiillt sind. Eine zugehorige Scherbe vom ausladenden Rand ist aulen
glatt, innen jedoch tridgt sie umlaufend geritzte, vertikale Strichgruppen
(Abb. 14 h). Gleichartige Strichgruppen finden sich auf der Innenseite des
Randes eines dhnlichen Gefédfies, wihrend von der Verzierung der Gefaf-
schulter lediglich ein diagonal geritztes Strichbiindel erhalten ist (Abb. 15 a,b).
Ahnliche alternierend glatte und mit diagonaler Schraffur gefiillte Schultern
kleiner Topfchen und Schiisseln sind hdufig (Abb. 141, k, 1), und einmal hat
man in die nicht schraffierte Rasterflache ein kreisférmiges Griibchen gesto-
chen (Abb. 141). Anstatt die nicht glatt gewiinschten Rasterflichen zu ritzen,
konnte man ihre Oberflidche durch Kerbschnitt abheben und so ebenfalls ein
diagonales Schachbrettmuster schaffen (Abb. 14j).

Kerbschnitt hat man auch anders eingesetzt, ndmlich zur Hervorhebung
glatter Zickzackbénder. Unter einem solchen liegt auf dem Schulterfragment
eines groben, dickwandigen Behilters (Abb. 15¢) ein glattes Band, das durch
eine Ritzlinie markiert eine Zone trennt, die anscheinend alternierend durch
geritzte diagonale Strichbiindel und héngende Dreiecke verziert ist. Die Fla-
che des hingenden Dreieckes ist durch grobe diagonale Rasterritzung gefiillt.
Durch Kerbschnitt hervorgehobene glatte Zickzackbander gab es schon in
der Keramik von Cogotas I (s. Abb. 12a). Das mag einer der Griinde fiir die
einst lange Zeit nicht vollzogene Trennung der spétbronzezeitlichen Keramik
des Ebro-Beckens von der von Cogotas I gewesen sein.

Diagonale Rasterritzung, wenngleich viel feiner, aber doch in eher sorg-
loser Ausfiihrung, fiillt auf einer hohen Schiisselwand ein Band héngender
und stehender Dreiecke, die unter dem Rand ein schmales glattes Zickzack-
band einschliefen (Abb. 15 f). Der Raster ist so eng, dal die von rechts oben
herablaufenden Striche die darunterliegenden fast zum Verschwinden brin-
gen. Zwischen den Dreiecken hat man anscheinend ein sie trennendes diinnes
Zickzackband ausgespart, doch wegen der Fliichtigkeit der Ausfithrung ist es
undeutlich geblieben. Ein schmales glattes Band zwischen zwei horizontalen
Ritzlinien trennt das obere Dekorationsband von einem anderen aus diagona-
len Ritzlinien, das unten wieder von einer horizontalen Linie begrenzt ist.
Darunter sind hingende Dreiecke mit flachenfiillenden diagonalen Linien ge-
ritzt.

Die Schultern zweier feiner, dilnnwandiger T6pfchen zieren alternierend
diagonale Strichbiindel. Die auf Abb. 15d sind schlicht, und die Schulter geht
nicht gew6lbt in den konischen Geféafunterteil tiber, sondern ist von ihm durch
einen Knick abgesetzt. Auf Abb. 15e sind in die verbleibenden hdngenden und
stehenden Dreicke ebensolche kleinere eingezeichnet und mit diagonalen
Strichen gefiillt, sodafl hingende und stehende glatte V-Winkel die geritzten
Elemente trennen. Ganz &hnlich ist sowohl die Ritzverzierung wie auch die
Form zweier kleiner, doppelkonischer Tépfchen aus dem Grab 1 von Reillo,*!
von denen eines eine Knubbendése hat. Sie werden dort in Ha B datiert.

Interessant ist das dritte doppelkonische Tépfchen aus dem Grab 1 von
Reillo.#?> Es hat ebenfalls eine Knubbenose und auf der Schulter ein Verzie-
rungsfries wie die beiden anderen T6pfchen, aber die Verzierung ist in Fur-
chenstichtechnik ausgefiihrt, die in der Spaten Bronzezeit dieses Gebietes un-
iiblich ist. Das kann nicht ein (hypothetischer) wandernder Topfer der Zeit
von Cogotas I gemacht haben, sondern spricht eher fiir die Anwendung einer

41 Margarita MADERUELO ORTEGA, Maria Josefa PasTor CEREZO (1981) 175, Abb. 1 und
185, Taf. II,1.
42 Ebenda, Abb. 3 und Taf. I1,2.
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Abb. 15: Hoyas del Castillo, Pajaroncillo (Cuenca). Verzierte Keramik der Spétbronzezeit, MafBstab 1:1
a bis i und k: Ritzverzierung — j: doppelkonisches Tépfchen von Crestaulta (Graubiinden), 1:4, aus: M. Primas (1998)
361, Abb. 7,2



lokal begrenzten alten, vertrauten Technik auf ein neues Dekorationsmotiv
und fiir die oben erwiahnte Hypothese von F. J. ABARQUERO MORAS.

Auf der Schulter und bis iiber die gewélbte grofite Weite eines feinen
Topfchens (Abb. 15h) hat man ein umlaufend geritztes Zickzackband glatt ge-
lassen, aber die Fliachen alternierend héngender und stehender Dreiecke mit
diagonalen Strichen gefiillt. Den umgekehrten Effekt erzielte man auf der In-
nenseite des breiten, ausladenden Randes einer weiten Schiissel (Abb. 15k),
auf dem man mit zwei in einigem Abstand voneinander umlaufenden Linien
die Zone markierte, in welcher man ein geritztes Zickzackband mit vertikalen
Strichen fiillte. Die dadurch entstandenen alternierend héngenden und ste-
henden Dreiecke blieben glatt.

Sicher metopentrennend sind drei vertikale Ritzlinien, die an ein Linien-
paar in der Halszone eines Kkleinen diinnwandigen To6pfchens stofen
(Abb. 15 g). Beiderseits dieses Strichbiindels sind geometrische Darstellungen
eingeritzt, teilweise mit Strichfiillung, wobei die linke Darstellung frei in der
Metopenfliche liegt.

Osenartig perforierte Kubben, zurechtgedriickte kleine Lappen und auch
kurze Leisten kommen jetzt auf solchen Topfchen héufig vor, und zwar jeweils
auf der Zone der grofiten Weite. Auch konische Tassen oder Schiisseln tragen
manchmal so eine Ose auf halber Hohe. Hier liegen nur Scherben vor, aber
besser erhaltene Exemplare von anderen Fundorten zeigen, dafl immer nur
eine Ose iiblich war. Ob demnach die systematische Unterscheidung von
Knubben-, Lappen- und R6hrenésen von Nutzen wére, wurde noch nicht un-
tersucht. Abb. 151 zeigt ein Beispiel so einer Knubbenose, vor der eine auf der
groBten GefiaBweite umlaufende Ritzlinie endet. Uber dieser sind die Enden
zweier vertikaler Strichbiindel zu erkennen, die vielleicht metopentrennende
Funktion hatten.

Ein kleines doppelkonisches Topfchen mit einer iiberraschend dhnlichen
Ose und umlaufender Rillung, aber mit gerieften Winkelbéindern auf der
Schulter (Abb. 15j) wurde auf Crestaulta im Engadin gefunden, wo es von M.
Privas 1998 in das Ende der Mittleren Bronzezeit datiert wird. ,Im Keramik-
material der ,Crestaulta‘ sind denn auch einzelne Formen und Ornamente
vertreten, die auf der Alpennordseite sonst fehlen“.** Noch entschlossener
sagt es G. v. MERHART: ,Rohrenosen aber gibt es von Ost bis West in der nord-
alpinen Hiigelgrabkultur nicht. 4+

Bei weitem nicht alle Dekorationen sind mit der eben beobachteten Sorg-
falt ausgefiihrt. Grobe Ritzung sieht oft geradezu wie Furchung aus, aber man
kann nicht sagen, dafl Unvermogen die Ursache gewesen sei. Dafiir sind meh-
rere Fragmente von weiten Schiisseln ein Beispiel (Abb. 16a, b, ¢, d). Den
sanft nach aullen abgestrichenen Rand ziert auf der Innenseite ein umlaufend
geritztes Band stehender und héngender Dreiecke, die man ohne Vorzeich-
nung durch alternierende diagonale Schraffierung erzielt hat. Darunter und
schon auf der Innenflidche des Schiisselkdrpers liegt zwischen zwei Ritzlinien
eine Zeile tiefer kreisférmiger Griibchen, die wahrscheinlich ein geritztes
Band diagonal aneinandergereihter und innen diagonal schraffierter Qua-
drate ziert, wihrend die die Quadrate begrenzenden Dreiecksflachen durch
seichten Kerbschnitt vertieft sind (Abb. 16a). Auf der Scherbe Abb. 16 ¢ von
einer Schiisselinnenfliche erkennt man, daf jeweils ein Band diagonal geritz-
ter und innenschraffierter Quadrate zwischen sanduhrartig aufeinanderste-

43 Margarita PrRiMas (1998) 361 und Abb. 7,2.
44 Gero v. MERHART (1938) 221.
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Abb. 16: Hoyas del Castillo, Pajaroncillo (Cuenca). Verzierte Keramik der Spétbronzezeit, Mabstab 1:1
a und c: Grobe Ritzverzierung, kreisférmige Griibchen und Kerbschnitt innen — b: Grobe Ritzverzierung und
kreisférmige Griibchen innen — d und f: grobe Ritzverzierung und Kerbschnitt — e: Furchung, feine
Ritzverzierung und Kerbschnitt — g, h und i: grobe Ritzverzierung und Kerbschnitt — j: Ritzverzierung, Kerbschnitt
und Ringaugenstempel — k: Furchung, grobe Ritzverzierung und Punktstich



henden Kerbschnittdreiecken mit einer Griibchenzeile zwischen Ritzlinien
abwechselt, und auf Abb. 16d wurde Kerbschnitt auch auf Quadrate ange-
wandt. Das Randfragment auf Abb. 16 b ist #hnlich wie das auf Abb. 16 a, aber
iiber der Griibchenzeile liegen zwei Ritzlinien, und die restliche Innenfléche
der Schiissel ist undekoriert. Reihen kleiner runder Griibchen kommen hier
bisher nur auf der Innenseite von Schiisseln vor. Solche Verzierungen haben
nur inkrustiert die beste Wirkung, weshalb diese Schiisseln wahrscheinlich
nicht zur Aufnahme von Fliifigkeiten bestimmt waren. Frische oder getrock-
nete Friichte und Niisse konnte man darin kredenzen, und das spricht fiir
eine iiber die elementare Erndhrung hinausgehende Speisekultur der Beniit-
zZer.

Dreiecke und diagonale Quadrate, deren Fldchen alternierend durch
Schraffur und Kerbschnitt gefiillt sind, gibt es auch auf der AuBlenseite von
GefiaBen (Abb. 16e, f). Auch grobe strichgefiillte Zickzackbénder unter eben-
solchen hingenden Dreiecken kommen vor (Abb. 16 g), und einige grobe, ge-
radezu wilde Wucherungen von Schraffuren und diagonalen Ritzlinien sind
auf kleinen Fragmenten nicht zu deuten (Abb. 16, i, j). Dazu kommt auf
Abb. 16j der Abdruck eines Ringaugenstempels. In enger Schraffur wurde
manchmal das zuerst geritzte Linienbiindel durch das kreuzende fast ge-
16scht. Der bekannteste Ort, wo ganz Ahnliches gefunden wurde, ist Roquizal
del Rullo im Ebro-Becken jenseits des Iberischen Massivs.*> M. ALMAGRO hat
solche Keramik, die allgemein fiir die sogenannte kerbschnittverzierte des
Ebrobeckens steht, von der Hiigelgriberkultur des Oberrheins hergeleitet.*6

Zu den meisten ritzverzierten Fragmenten, die bisher auf den Abb. 15
und 16 gezeigt wurden, sogar zu den perforierten Knubben, gibt es Parallelen
auf Keramik aus Brandschiittungsgriabern unter Tumuli, die unléngst nérd-
lich und westlich von Hoyas del Castillo im Gebiet des oberen Jalén und Tajo
untersucht wurden.*’” Die stratigraphisch und mit kalibrierten “C-Daten élte-
sten Gréaber von Herreria (Guadalajara) werden in das 13. vorchristliche Jahr-
hundert datiert, enthielten jedoch keine Beigaben. Die Tumuli gehéren dem
néchstjiingeren Bestattungshorizont an und sind in das 9. Jh. zu datieren. Die
Befunde in diesem Gréberfeld werden durch andere gleicher Datierung in der
weiteren Umgebung bestétigt, aber gemeinsam haben die Gréber in Herreria,
daB sie durch hochkant gestellte Steine wie durch Stelen gekennzeichnet wa-
ren.8

Gestempelte Ringaugen wurden auf unserem Fundort bisher nur auf ei-
nem Fragment beobachtet (Abb. 16j). Sie sind auf Keramik der Spétbronze-
zeit Mitteleuropas eine haufige Verzierungsvariante.

Eine interessante, eher seltene Darstellung zeigt das Fragment auf
Abb. 16 k. In einem rechteckigen Rahmen aus drei parallelen Furchenlinien
ist in kriftiger Ritzung ein diagonales Kreuz eingezeichnet, dessen rechtes
Dreieck mit parallelen Strichen, dessen unteres mit kréftigen Punktstichen
gefiillt ist. Die beiden iibrigen Dreiecke sind glatt, und die weiter links an-
schlieffenden Motive sind weggebrochen. Auch Fragmente wie dieses konnen
Schwierigkeiten der kulturellen Zuordnung bereiten. Kréftige, ungegléttete
Furchung gibt es auch auf Keramik von Cogotas I (s. Abb. 11¢, h und 12a),

45 Juan CABRE AGUILO (1929) 101.

46 Martin ALMAGRO (1939) 138-158.

47 Maria Luisa CERDENO, Fatima Marcos, Teresa SAGARDOY (2002), 139, Abb. 4 und 141,
Abb. 5.

48 Ebenda, Abb. 2 und 3.
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kriftige wirre Punktstiche ebenfalls (s. Abb. 11 g, h). Strichgefiillte Flichen
wurden in der mittelbronzezeitlichen Keramik dieses Ortes noch nicht beob-
achtet, sie sollen aber andernorts vorkommen, und die Einzeichnung eines
Dekorationsmotivs in einen vorbereiteten Rahmen ist fiir Cogotas I sogar et-
was Charakteristisches. Der einzige halbwegs verldfliche Anhaltspunkt fiir
kulturelle Zuweisung ist hier die kriftige (vierte) horizontale Furche iiber
dem Rahmen auf dem GefdfBhals, die wie so oft auf Keramik der Spétbronze-
zeit die verzierte Schulterzone oben markiert. Dieses Fragment zeigt wieder,
daB manche Eigentiimlichkeiten keramischer Verzierung von Cogotas I auch
noch in jiingerer Zeit vorkommen kénnen.

Von der Schulter eines groflen Vorratsbehélters stammt ein besonders in-
teressantes Fragment (Abb. 17 a). Es konnte aus mehreren Scherben zusam-
mengefiigt werden und 1&8t den Versuch schematischer figiirlicher Darstel-
lung erkennen. Zwei horizontale, wahrscheinlich umlaufende kréftige Riefen
begrenzen ein ca. 7 cm breites Ornamentband. Die obere Riefe begleitet au-
Ben eine Zeile aneinandergereihter kleiner Ringe. Kréftige, diagonal alternie-
rende Riefenpaare siumen je eine Reihe grofier Ringaugen. Im rechten Rie-
fenpaar sind es fiinf, und auBerdem liegt hier zwischen den Ringaugen noch je
ein Paar kleiner Ringe. Im linken Riefenpaar gibt es vier Ringaugen und
keine kleinen Zwischenringe, dafiir zwei am oberen Ende der diagonalen
Zeile, obwohl am unteren Ende noch gentigend Platz fiir ein weiteres Paar ist.
Die ringaugengefiillten Riefenpaare gliedern das Ornamentband in stehende
und héngende Dreiecksfldchen. Auf der vorliegenden Scherbe ist nur ein hén-
gendes Dreieck erhalten. Seine untere Spitze erreicht zwischen den diagona-
len Riefenpaaren kaum die untere Begrenzungslinie. Alle drei Seiten werden
von Zeilen kleiner Ringe begleitet, ansonsten scheinen die hdngenden Drei-
ecke bedeutungslos zu sein. Die stehenden Dreicke jedoch sind grofer, gera-
dezu dreieckige, giebelformige Metopen: Sie nehmen die gesamte Bandbreite
ein, die oberen Spitzen sind nicht einmal ganz geschlossen. Kleine Ringe be-
gleiten nur die Schenkel der Dreiecke. In diesen Dreiecksflichen erkennt
man sanduhrférmige Ritzzeichnungen, deren Innenfldchen durch diagonale
Strichritzungen gefiillt sind. Im linken Dreieck sind iiber der unteren Begren-
zungsriefe noch wenige kurze vertikale Striche zu erkennen, auf denen die
sanduhrférmige Figur steht. Im rechten Dreieck ist die Scherbe entlang einer
der Sanduhrlinien gebrochen, aber in dem engen Raum iiber dem oberen
Sanduhrdreieck ist ein kleiner Ring eingestempelt, der vielleicht den Kopf ei-
ner menschlichen Gestalt andeutet. Bekanntlich waren figiirliche Darstellun-
gen auf Keramik besonders im Ostlichen Bereich der Spétbronzekultur be-
liebt. Qualitativ bei weitem nicht vergleichbar etwa mit dem bekannten Gefaf}
von Sopron-Varishegy*’ ist das, von dem unsere Scherben stammen, doch wer
es machte, wird Ahnliches mit Wohlgefallen gesehen haben.

Einiges ist noch zur Technik zu sagen. Alle Riefen wurden mit einem har-
ten, stumpfen Gerét und nicht sorgfaltig gezogen. Mit den feinen Ritzungen
bemiihte man sich ein wenig mehr. Die Ringe jedoch geben bei oberfléachlicher
Betrachtung den Eindruck, man habe sich zweier Ringstempel unterschiedli-
cher Grofe bedient, und in die groffen Ringe habe man die kleinen gestem-
pelt. Genaue Betrachtung lehrt, daf nicht alle kleinen Ringe gleich sind: die
beiden am linken oberen Dreiecksschenkel sind kleiner als die daneben, die
kleinen Ringe in den groflen des rechten Riefenpaares sind kleiner als die an-

¥ Celtas y Vettones, Ausstellungskatalog, Torreon de los Guzmanes, Iglesia Santo Tomé
el Viejo, Avila, Septiembre—-Diciembre 2001, 402, Nr. 33.
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deren, und auch das kleine Ringlein, das im rechten Dreieck den Kopf der Fi-
gur andeuten konnte, ist kleiner. Ritzung ist ausgeschlossen, denn in drei Fél-
len wurde beim Abheben des eingedriickten Instruments die von ihm ringfor-
mig umgebene Tonmasse mit herausgerissen. Auf eine im weichen Ton gewif3
noch mogliche Korrektur hat man verzichtet. Die groBen Ringe im rechten
Riefenpaar schlieflich sehen nicht einmal regelrecht geschlossen aus, das
iiberlappte innere Ende erscheint weniger tief als der Hauptteil. Die Ringe
wurden offenbar nicht mit vorbereiteten Stempeln, sondern mit réhrenarti-
gen, aber unstabilen Vorrichtungen eingedriickt. Wahrscheinlich handelte es
sich um Rohrenenden, die man bei dieser Gelegenheit erzeugte, indem man
einen halbwegs biegsamen Streifen harten Leders um das Ende runder Stéb-
chen unterschiedlicher Stiarke wickelte. Ob diese Dekorationen inkrustiert
waren, ist fraglich. Die keramische Oberfléche ist nicht dunkel, und die glat-
ten Riefen sind fiir Inkrustation nicht gut geeignet.

Schlichte Kammstrichbédnder zierten manchmal die Oberfldche grober
Gefafle (Abb. 17b, ¢, d).

Wenige Scherben stammen von konischen, becherartigen Geféaflen mit
schwach ausladendem Rand (Abb. 17 e, f), aber von besonderer Machart. Die
Wand der GefialBe erreicht kaum eine Stidrke von 2 mm, zum Rand hin wird sie
noch diinner. Nachdem man sie aus weichem Ton so fein zurechtgedriickt
hatte, war es wohl schwierig, den Rand halbwegs gleichméfBig zu gestalten,
ohne das GefiB zu zerstoren. Deswegen schnitt man Uberstehendes vom
Rand vorsichtig mit einem Faden, vielleicht nur einem Haar ab und lie} das
Gefaf so trocknen, wodurch der Rand kantig blieb.

Auch Keramik mit regelrechter Stempelverzierung gibt es. Nur eine
kleine Randscherbe gibt es, die ein schmales Band alternierend gestempelter
Rechtecke triagt (Abb. 18 c). Der Trichterhals eines feinen, wahrscheinlich ho-
hen, oxidierend gebrannten Gefdfes tragt auf der Innenseite des Randes in
sparsamer Eleganz ein schmales Band kleiner, sorgfiltig gestempelter, alter-
nierend hidngender und stehender Dreiecke (Abb. 18a). Auf der Aubenseite
liegt eine feine umlaufende Ritzlinie nur ca. 2 mm unterhalb des Randes, und
eine schmale Riefenlinie markiert die engste Zone des Halses iiber der Gefas-
schulter (Abb. 18 b). Keramische Dekoration solcher Art ist auf der Iberischen
Halbinsel ungew6hnlich. Dagegen gibt es sie im siiddeutschen Raum oft auf
feiner Keramik, und zwar schon in der Stufe D der Bronzezeit. Auf einem Zy-
linderhalsgefal mit einem Henkel von unterhalb des Randes zur Schulter aus
Grab 27 des Gréberfeldes von Aschaffenburg-Strietwald umgibt die grofte
Gefafiweite ein Band hingender Kerbschnittdreiecke, die Schulter tragt Rei-
hen dreieckiger und rechteckiger Stempelabdriicke und der facettierte Rand
eine Zeile alternierend gestempelter Dreiecke und Rechtecke. Dieses Gefdld
wird mit typologischen Argumenten an den Ubergang von Bz D zu Ha A da-
tiert.”® Und in Ha C waren in Siiddeutschland zwischen Necker und Donau auf
Prunkgefifien solche Stempelungen in mannigfacher Anordnung zur Fiillung
geometrischer Fliachen, als umlaufende Bander besonders auf Tellerrdndern
iiberaus beliebt.?! Diese lange Zeit der Beliebtheit ist fiir eine Datierung unse-

50 Hermann Giinter RAU (1972) 36 und Taf. 15,1. Ein sehr #hnlich verziertes Gefia #hn-
licher Form, wenngleich ohne Innendekoration, aber mit geschwungen trichterformi-
gem Hals und dem Henkel auf der Schulter gibt es aus Traisa, Kr. Darmstadt. Nach
Friedrich HoLsTE (1953) Taf. 20,1 gehort es dem jiingeren Abschnitt der Hiigelgréber-
bronzezeit an. Das stiitzt die chronologische Argumentation von H. G. Rau (1972), 18.

51 Hartwig ZURN (1987). Es ist nicht notwendig, einzelne der zahlreichen dort abgebilde-
ten Funde hervorzuheben.
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Abb. 17: Hoyas del Castillo, Pajaroncillo (Cuenca). Verzierte Keramik der Spétbronzezeit, MaBstab 1:1
a: Riefen, Kreisabdruck und Ritzverzierung — b, ¢ und d: Kammstrich — e und f: zwei Randfragmente diinnwandiger
Keramik mit Spuren ganzfléchig roter Bemalung — g: ganzflichig rote Bemalung auf der Innenseite einer
Scherbe - h: ganzflichig rote Bemalung einer kleinen doppelkonischen Schiissel mit einer Lappendsse



rer Funde nicht hilfreich. Immerhin scheint ein Anhaltspunkt gefunden zu
sein fiir eine Antwort auf die Frage, woher diese Verzierungstechnik und ihre
Anwendung auf die Iberische Halbinsel gekommen ist. Aber: Trichterhilse
gab es in dieser Zeit dort nicht. Sie gibt es oft auf Keramik der mitteleuropéi-
schen Hiigelgréberbronzezeit, und das kann uns zuriickfithren zu M. ALMa-
GRO, der von dort schon die Kerbschnittkeramik des Ebrobeckens hergeleitet
hat.5? Vielleicht sollte man auf die sparsamere, nicht flichenfiillende Anwen-
dung dieser Technik in friither Zeit achten und unsere Fragmente nicht jiinger
als Ha B datieren.

Nicht verzierende, sondern wahrscheinlich technische Funktion hatte
die grob aufgerauhte, nahezu oxidierend gebrannte Oberfliache groBer, dick-
wandiger Behilter, von denen einige Scherben erhalten sind (Abb. 18d und e).
Die Aufrauhung erzeugte man anscheinend nicht direkt im Ton der Gef&a(3-
wand, sondern durch reichliche Auflage von Tonwulsten, die man zu engen,
mehr oder weniger regelmifligen Knubbenreihen zurechtdriickte oder grob
kerbte. Der néchstliegende Zweck solcher Beschaffenheit der Gefiale ist die
Vergroferung ihrer dulleren Oberfldche zur verstdrkten Abstrahlung von
Wirme oder Feuchtigkeit des GeféBinhalts. Nordostlich der Iberischen Halb-
insel taucht solche Keramik immer wieder auf, jedoch selten. Das kann daran
liegen, dafl man Fundmaterial der Spatbronzezeit am liebsten studiert und
verdffentlicht, wenn es gut erhalten aus Grabern stammt, aber in Grabern hat
man so héfliche Tonwaren anscheinend nicht gerne niedergelegt.

Im Klassifikationsschema, das der Aufarbeitung der Keramik zugrunde-
liegt, ist neben den Variablen Randprofil, Gefafform und mehreren stetigen
Variablen auch die Beobachtung mehrerer Zusatzvariablen vorgesehen,
Merkmalen, deren variable Auspriagung die Behiltnisse fiir spezielle Verwen-
dung besser geeignet macht oder einfach iiber den Herstellungsprozefl Aus-
kunft gibt. Die Auswertung aller dieser Beobachtungen ist nur in einer Ge-
samtpublikation moglich, die unterwegs ist, aber eine Auswahl mit besonde-
rer Beriicksichtigung der Verzierung wird in Abb. 19 vorgefiihrt. In ihr wird
untersucht, in welcher Schicht die ausgewéhlten Varianten signifikant iiber-
frequentiert sind. In den Féllen, in denen eine Variante auf mehreren zusam-
mengefiigten Scherben méglicherweise nur einmal vorkommt, z. B. Knubben,
Boden- oder Knickwandgestaltung, wurden nicht die Randfragmente, son-
dern die Héufigkeit des Vorkommens dieser Variante gezdhlt. Die Gesamt-
menge und die Mengen jeder stratigraphischen Einheit sind die aller Scher-
ben unter Ausschluf} der scheibengedrehten iberischen und der sicher mittel-
alterlichen Keramik.

Da es sich ausschliefllich um Elemente nominalskalierter Variablen han-
delt, kann ihre Reihenfolge graphisch giinstig geordnet werden. Am linken
Tabellenrand stehen wieder die Schichtbezeichnungen, im Kopf die Num-
mern der Varianten, die in der Tabellenlegende benannt werden.

Flachboden mit gerundet abgestrichenem Ubergang in die Wand von Ge-
falen [1], die man vermutlich auf Matten gefertigt hat, sind in den frithbron-
zezeitlichen Schichten 3 und 4 und auch noch in den mittelbronzezeitlichen
Schichten 6 bis 9 typisch. In jiingeren Schichten kommen solche Béden auf-
fallend selten vor.

Das Gleiche gilt am Ende der Frithen Bronzezeit fiir scharfen Knick der
Wand [2] von GefidBen, die wahrscheinlich einen Rundboden hatten, und fiir

52 Martin ALmMaGRrO (1938) 138-158.
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Abb. 18: Hoyas del Castillo, Pajaroncillo (Cuenca). Verzierte Keramik der Spétbronzezeit, MaBstab 1:1
aund b: Verzierung der Innenseite eines Trichterrandes mit alternierend geometrischen Stempelabdriicken
(b =2:3) — ¢: Verzierung der Innenseite eines Randes mit quadratischen Stempelabdriicken — d und e:
Knubbenwinde



die weiten Schiisseln von Cogotas 1.5 Seltener kommen sie auch im Material
spatbronzezeitlicher Schichten vor.

[3] Gerundet abgestrichenen Knick beobachtet man oft auf den charakte-
ristischen doppelkonischen Schiisseln von Cogotas I,* und auch die kleinen
spatbronzezeitlichen Topfchen hatten meistens einen gerundeten Knick.

[4] Abgesetzte Flachboden beginnen schon in der jiingeren Phase von Co-
gotas I hdufig zu werden, und sie sind es auch noch spéter, aber besondere Si-
gnifikanz erreicht ihre Haufigkeit erst in iberischen Schichten, in denen der
Ubergang vom flachen Boden in die GefiBwand oft kantig abgesetzt ist.

[6] Wirre Punktstichfiillung vorgezeichneter Flichen ist deutlich eine
Verzierungsvariante am Anfang von Cogotas I.

[6] Auch das Stacheldrahtschema beginnt schon in dieser Zeit und war
vielleicht auch ein wenig spéter noch beliebt. Gelegentliches Vorkommen in
iberischen Schichten ist hier ein eindeutiger Hinweis darauf, daf viel dlteres
Material immer wieder durch Planierungen und andere Eingriffe in jiingere
Schichten gelangen konnte.

[7][8] Das gilt auch fiir die beiden folgenden Varianten Furchenstich und
Kerbschnitt. Beide sind bekannte Eigentiimlichkeiten verzierter Keramik
von Cogotas I. Kerbschnitt gibt es auch auf Keramik aus dlteren spétbronze-
zeitlichen Schichten, wenngleich nicht signifikant oft und meistens als Fiil-
lung vorgezeichneter Flidchen alternierend mit anderen Techniken (Abb. 14 j;
15¢; 16¢, d, e, f, j).

Abb. 19 zeigt eine Gruppierung signifikanter Uberfrequentierungen der
bisher besprochenen Varianten 3 bis 8 in der Mittleren Bronzezeit. Nur die
Varianten [1] und [2] sind schon in der Frithen Bronzezeit typisch. Die Va-
rianten [5] bis [8] sind als charakteristisch fiir die Mittlere Bronzezeit zu er-
kennen, wenngleich wegen geringer Mengen nicht mit grofler Deutlichkeit.

Eine echte spatbronzezeitliche Variante der Innengestaltung flacher
Schiisseln ist geglittete konzentrische Riefung [9]. Ihre Signifikanz liegt in
der Schicht 11.

Die Varianten [10], [11] und [15] bediirfen noch einer Erlduterung:

Echte Ringaugen werden mit einem dafiir hergestellten Stempel erzeugt.
Die Ringaugen auf den fiinf Scherben Abb. 17 a wurden technisch anders er-
zeugt. Wegen der beabsichtigten Ahnlichkeit des angestrebten Ergebnisses
wurden sie in derselben Kategorie notiert wie die echten.

Ein kleines Problem bildet die Klasse der geglédtteten Furchen und Rie-
fen. Furchen miissen gegléttet werden, wenn sie so erscheinen sollen, und
zwar nach dem Trocknen (Abb. 14 a, b), und geglittete Riefen sind lediglich
ein wenig breiter (Abb. 14 ¢, d). Derart sind sie fiir die Aufnahme von Inkru-
station nicht geeignet und auch nicht vorgesehen. Riefen werden jedoch mei-
stens allein durch ihre Herstellung automatisch glatter als die umgebende
Oberflidche. Diese Unterscheidung wurde am Anfang des Materialstudiums
noch nicht klassifikatorisch vollzogen, weshalb Kolonne 11 eine weite Streu-
ung zeigt. Schlichte Riefung kommt auch in der Mittleren Bronzezeit und auf
grober Keramik aus iberischen Schichten vor, aber die signifikante Uberfre-
quentierung echter gegléitteter Furchen und Riefen in der dltesten spétbron-
zezeitlichen Schicht 11 ist evident.

53 §. 0. Anm. 4 und 5, Abb. 7, 12; Taf. 9, f
54 5. 0. Anm. 4 und 5, Abb. 9,5.
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16 1 11 2 519

15 2 1 825 1 2 1 1 8 1 1934

14 6 1 8 35 1 2 2 6 1 2 2 4 11 22 1816
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13 1 3 22 1 2 1 8 1 62 1387

12 1 2 6 7 1 2 2 5 2 1 1 1 24 408
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D+11+E 13 27 36 68 2 714 4 53211 113010 3 1 2 3 1 20 4405

10 8 17 31 33 2 2 9 5 8 1 1766
I . L] == ==

9+C 14 21 17 24 119 19 8 1 1349
I . I . =

7+8+B 23 26 10 13 17 7 9 5 1 1901

6+A 24 30 2 1 1236
- - —— == ==

5 10 22 2 4 1 1514
- == == == = —

3+4 10 8 1 1 600
- == ==

1+2 1 7 1 341

== L L

114155128245 20 15 49 47 4 5 68 11 15 43 15 5 2 5 15 13131 19176

B: Cchi-Quadrat >3.84, f>e; ==: Chi-Quadrat >3.84, f<e
240 Freiheitsgrade, Alpha = 5%, Q = 276.738
Chi-Quadrat = 1732.62, Chi-Quadrat korrigiert = 729.79

1 Flachboden mit gerundetem Ubergang 12 diagonal alternierende Stempelreihen innen

2 scharfe Knickwand unter dem Rand

3 gerundete Knickwand 13 breite umlaufende Riefen auf der GefaB3schulter

4 Flachb6den mit kantigem oder abgesetztem 14 Strich- oder Rasterfiilllung diagonal oder vertikal
Ubergang 15 horizontal durchbohrte Knubben

5  wirre Punktfillung 16  regelmiBige Gribchen

6  Stacheldrahtschema 17  alternierende diagonale Strichbiindel ohne

7  Furchenstich Rahmenzeichnung

8  Kerbschnitt 18 Knubbenwand oder grobe Aufrauhung

9  breite umlaufende Riefen innen 19 flichendeckender roter Uberzug

10 Ringaugen 20  rote oder gelbe dekorative Bemalung

11  geglittete Furchen oder Riefen 21  graphitierte Keramik

Abb. 19: Hoyas del Castillo, Pajaroncillo (Cuenca), Sektor A, Schnitte 1+ 3 +4 + 5. Konfigurationsfrequenzanalyse
ausgewdhlter Varianten keramischer Variablen in stratigraphisch begriindeter Ordnung



Die Signifikanzen der Varianten [14] und [16] in Schicht 1 beziehen sich
auf andere, technisch gleichartige keramische Verzierung in der dltesten Be-
siedlungsphase dieses Ortes und sind hier nicht wichtig.

Einen auffilligen Block in den Schichten 11 und 12 bilden auf Abb. 19 die
spétbronzezeitlichen Varianten [9] bis [18]. Dieser Block ist deutlich abgesetzt
von der Schicht 13, die durch die letzten drei Varianten [19] bis [21] stérker
mit der iberischen Schicht 14 verbunden erscheint. Das fiithrt uns direkt an
eine chronologische und auch kulturelle Problematik heran. Man kann argu-
mentieren, in die Fundmengen der iberischen Schicht 14 sei eben einiges aus
alteren, spétbronzezeitlichen Schichten gelangt. Dem kann man nicht wider-
sprechen. Aber warum so wenig von den meisten anderen Varianten?

Kleine Gefafle haben manchmal eine rote Bemalung auflen und innen
[19]. Es handelt sich nicht um Engobe. Die rote Substanz wurde noch nicht
untersucht. Sie wurde auf die dunkle Oberfliche unvollstindig oxidierend ge-
brannter Gefdfle aufgetragen, ist meistens schlecht erhalten und nur durch
grofle Aufmerksamkeit erkennbar. Gut erkennbar erhalten sind die Farbreste
auf einem kleinen Knickwandschélchen mit einer Lappenose direkt unter
dem Knick (Abb. 17 h). Ferner auf einer Scherbe von einem #hnlichen Gefil,
von der Abb. 17 g die Innenseite zeigt, und auf dem diinnwandigen Randfrag-
ment Abb. 17e. Solche Keramik mit rotem Uberzug kommt schon in
Schicht 11 vor, aber die signifikante Uberfrequentierung sowohl in Schicht 13
wie auch in der #ltesten iberischen Schicht 14 146t vermuten, dab sie erst in
der jiingeren spétbronzezeitlichen Phase dieses Ortes wichtig war.

Keramik mit roter und gelber (oder weiler), also bichromer oder nur gel-
ber geometrischer Bemalung ([20], Abb. 20 und 21) kommt in den Schich-
ten 13 und 14 vor, ist aber nur in Schicht 14 signifikant h&ufig. Hier ist zu be-
denken, daB 10 von den 11 Fragmenten von einem einzigen Gefial3 (Abb. 20c¢,
d; 21 e) stammen. Sie wurden mit der Inv.-Nr. P 316A-1 aus einer kompakten
Schicht rotlichen (gebrannten?) Lehms geborgen, die auf dem Brandschutt
der Schicht 13 lag. Deswegen sollte der signifikanten Uberfrequentierung in
Schicht 14 keine zu grofie Bedeutung gegeben werden. Im Grab 54 des Gré-
berfeldes von ,Las Madrigueras“ bei Carrascosa del Campo war ein Gefiaf
gleichen Typs mit ,pintura amarilla de tipo hallstattico® der Deckel einer
Urne mit ebenfalls gelber Bemalung. Auflerdem war im selben Grab ein Gef&af
mit bichromer Bemalung auf dunklem Untergrund beigegeben. M. ALMAGRO
GoRrBEA datiert die Schicht III, von der dieses Grab eingetieft war, in eine Zeit
vor dem ersten Auftauchen iberischer Drehscheibenkeramik zwischen 500
und 425 v. Chr.%

S. WERNER ELLERING hat in einer sehr niitzlichen Studie iiber die geome-
trisch bemalte Keramik der Spéten Bronzezeit und der Friihen Eisenzeit drei
groBe Gruppen unterschieden®. Die rot bemalte, die polichrom bemalte und
die graphitierte Keramik. Gelbe Bemalung auf dunkler keramischer Oberfla-
che wie in Carrascosa del Campo ordnet sie ihrem Typ Ic zu, dessen Bedeu-
tung im 6. Jh. v. Chr. am gr6f6ten ist und am Anfang des 5. Jh. erlischt. Dazu
gehoren auch unsere Fragmente Abb. 20c, d und 21d, e. UnserFragment
Abb. 20a und 21b mit bichromer Bemalung wére in ihre Gruppe Ib der bi-
chrom bemalten Keramik einzuordnen und in das 6., eventuell schon in das
Ende des 7. Jh. v. Chr. zu datieren.?

55 MARTIN ALMAGRO GORBEA (1969) 77 ff. und Taf. XXV, 1-3.
5 Sigrid WERNER ELLERING (1991) 88.
57 Dies. (1987) 65f.
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Allein rote geometrische Malerei auf eher dunkler keramischer Oberfl&-
che findet sich auf dem Fragment der Schulter eines grofen, aber fein gefer-
tigten keramischen Behélters (Abb. 20b und 21 a). Nur diese einzige Scherbe
liegt bisher vor. Sie stammt aus der Schicht 13, hat die Inv.-Nr. P 146A-1 und
wurde in Abb. 19 gemeinsam mit den anderen bemalten Fragmenten als Va-
riante [20] registriert. Die voll ausgemalten Dreiecke, die auf glatten Winkel-
béndern aneinandergereihten kleinen Kreisfldchen erinnern an die einst in-
krustierten geometrischen Kerbschnittmuster und Griibchenreihen spét-
bronzezeitlicher Gefiafie, und auch die Gliederung in Metopen gab es schon
frither. Ahnlichen ,décor peint qui se détache en mal sur le fond brillant* trigt
ein kleines Fragment dhnlicher Beschaffenheit, ,de teint grise qui vire au
brun sur la face extérieure aus Cayla de Mailhac (Abb. 21 ¢).”8 Die Ausgréiber
haben es mit Vorbehalt dem Niveau II zugewiesen, das der Stufe Mailhac III
entspricht. Niveau II wird durch groBe Mengen bemalter iberischer Dreh-
scheibenkeramik und sogar durch schwarzfigurige attische Ware charakteri-
siert und ist der Rest einer Zerstorung der Siedlung durch Brand am Anfang
des 5. Jh.??

In der geometrisch rot bemalten Keramik unterscheidet S. WERNER EL-
LERING zwei Gruppen. Unter den vorgefiihrten Beispielen kénnte man Ahn-
lichkeit mit unserer Scherbe héchstens an einigen der Gruppe 1 sehen,? aber
man kidme damit nicht weiter. Erstens liegt das Verbreitungsgebiet dieser
Gruppe in Andalusien, und zweitens wird sie in das 9. und 8. Jh. v. Chr. da-
tiert. So eine Datierung wire bestenfalls fiir die Schicht 11 diskutierbar. Auf
diesem Ort spricht alles fiir eine Gleichzeitigkeit mit den anderen Bemalungs-
varianten.

Graphitierte Keramik [21] kommt nicht sehr héufig vor, aber doch héufig
genug, daB es niitzlich schien, ihr in den Statistiken keramischer Qualitédten
eine eigene Klasse zu reservieren. Die Graphitierung bedeckt die gesamte
Oberflidche der meist kleinen GefiaBe, Graphitbénder wurden noch nicht fest-
gestellt. Von dieser Keramikart zeigt Abb. 14 e die Innenseite eines ausladen-
den Randes von einem Schiisselchen, Abb. 14f die AuBlenseite des Wandfrag-
mentes eines Tépfchens mit einer Rohrendse. Graphitierte Keramik tritt in
der jiingeren Phase spdtbronzezeitlicher Besiedlung dieses Ortes, vielleicht
erst in der eisenzeitlichen Phase auf (Schicht 11 0,45 %, Schicht 12 5,88 %,
Schicht 13 4,47 %), aber nicht mehr in der Zeit massenhaften Gebrauchs ibe-
rischer Drehscheibenware, denn die Signifikanz ihrer Uberfrequentierung in
Schicht 14 (1,21 %) ist eher eine Mahnung. Vermutlich handelt es sich hier um
schlecht gelungene Schichtentrennung.

Auf solche Keramik geht S. WERNER ELLERING in einem besonderen Arti-
kel ein, in welchem sie Keramik mit graphitierter Oberfliche ohne weitere
Dekoration als eine von zwei Gruppen unterscheidet, die im 6. Jh. v. Chr. ihre
groBte Bedeutung hatten, in einer Zeit verstarkter Beziehungen zur spéten
Hallstattkultur im Siidwesten Deutschlands und Siidwesteuropas. ,Mit die-
sem Gebiet nordlich der Alpen, nicht mit unserem unmittelbaren Nachbarn
Frankreich sind in diesem Moment die engsten Kontakte zu erkennen.“%!

58 Maurice Louts, Odette et Jean TAFFANEL (1955) Abb. 64,3. DaB es sich um rote Bema-
lung handelt, wird vermutet. Die Autoren erwiahnen leider keine Farbe.

59 Ebenda, 931f.

60 5. 0. Anm 68, 41ff. und Abb. 3.

61 Sigrid WERNER ELLERING (1987-1988) 186 und 191. Der Aufsatz von F. SaAENz DE Ur-
TURL: Estudio de las ceramicas grafitadas en yacimientos alaveses. Estudios de Ar-
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Abb. 20: Hoyas del Castillo, Pajaroncillo (Cuenca). Bemalt verzierte Keramik der

Spétbronzezeit. a: rote und gelbe geometrische Bemalung auf dunkel polierter

Innenseite, Mafstab 1:1 — b: rote geometrische Bemalung auf geglétteter Gefafschulter,

MaBstab 1:1 — c: Spuren gelber Bemalung auf der Innenseite einer konischen Schiissel -

d: AuBlenseite der konischen Schiissel ¢ mit horizontal durchbohrter Knubbenése auf
halber Hohe, MaBstab ca. 1:2



Abb. 21: Hoyas del Castillo, Pajaroncillo (Cuenca). Rekonstruktion der Gefiafformen bemalt verzierter Keramik

der Spétbronzezeit, MafBstab 2: 3. a: rote geometrische Bemalung auf geglétteter GeféaBschulter — c: rote und gelbe

geometrische Bemalung auf dunkel polierter Innenseite — b: rote geometrische Bemalung einer Scherbe aus Cayla

de Mailhac (nach Louts, M. und TAFFANEL, J., 1953, Fig. 64,3), ohne MaBstab — d: Spuren gelber Bemalung auf der

AuBenseite eines doppelkonischen Topfchens — e: Spuren gelber Bemalung auf der Innenseite einer konischen
Schiissel mit Knubbenose

Eine dritte, éltere Gruppe mit graphitierten Verzierungsmustern stehe in Zu-
sammenhang mit der Urnenfelderkultur.

Ganz dhnliche graphitierte Keramik wie in Hoyas del Castillo wurde in
Moya gefunden, einem Ort in einer mittelalterlichen Burg in der Provinz
Cuenca unweit von Pajaroncillo. Dort wird sie in das 7., ja schon in das Ende
des 8. Jh. datiert, weil in dieser Zeit hier wie auch in Frankreich, wahrschein-
lich infolge einer Klimaverschlechterung, eine Bevorzugung von Héhensied-
lungen zu beobachten sei, und um eine solche handle es sich in Moya.%?

queologia Alavesa 11, 1983, 387ff., auf den S. WERNER ELLERING sich stiitzt, ist uns ge-
genwirtig leider nicht zugénglich. — Dies.: s. 0. Anm. 57.
62 Maria Luz SANCHEZ-CAPILLA ARROYO (1989) 98—100.
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Eine umfassende Studie iiber die graphitierte Keramik einschlieflich ei-
ner kritischen Erdrterung der verschiedenen Graphitierungstechniken hat
schlieflich R. BARROso BERMEJO vorgelegt. ,Die immer noch bestehenden Un-
sicherheiten iiber die Anféinge der verschiedenen kulturellen Formationen
wiahrend dieser Zeit auf der Iberischen Halbinsel verhindern eine echte Aus-
sage iiber die auBerpeninsulare Herkunft dieser Technik.“%® Dabei fillt im-
merhin auf, daf ihr Hauptverbreitungsgebiet mit dem von Cogotas I ungeféahr
iibereinstimmt und daf} es in Katalonien nordlich des Ebro, also im Gebiet der
sogenannten katalanischen Urnenfelder, graphitierte Keramik nicht gibt.%
Unter den sechs Typen graphitierter Keramik steht an erster Stelle die in-
nen, aullen oder beidseitig graphitierte ohne weitere Verzierung. Sie ist am
weitesten verbreitet, vor allem auf der Meseta und siidlich des Ebro. Aber ein
halbwegs verldfliches ungeféhres Datum, 8. Jh. v. Chr., wird nur fiir die dlte-
ren Typen im Norden genannt.

Folgt man S. WERNER ELLERING (1990) 104, dann mull man die Schichten
12 und 13 mit dem bedeutendsten Anteil graphitierter Keramik in das 6. Jh.
v. Chr. datieren. Eine Auflésung des élteren Komplexes D + 11 + E wére wiin-
schenswert, ist aber aus gegebenen stratigraphischen Griinden nicht ratsam.

Die Verteilung der Frequenzen graphitierter, aber auch die bemalter Ke-
ramik verbietet die Annahme, Schicht 13, eine durch alle Schnitte verfolgbare
Brandschicht, sei eigentlich iberisch. Daran dndert auch die grofe Menge ibe-
rischer Drehscheibenware (Abb. 10) in diesem Komplex nichts. Abgesehen da-
von konnte nicht begriindet werden, warum eine iberische Besiedlung mit
dem Entstehen einer Brandschicht begonnen haben sollte. Es sei denn, man
interpretiert die Brandschicht als das Ergebnis von Zerstorung durch kriege-
rische Auseinandersetzungen und das hellbraune Material der Lehmziegel
der Schichten 14 und 15 als Zeugnis einer Neubesiedlung durch bisher orts-
fremde Iberer, die von der Kiiste her ihr Territorium erweiterten. Letztere In-
terpretation war bisher eine Arbeitshypothese, ist jedoch mit den vorliegen-
den Befunden, in denen kaum ein Baurest vorkommt, nicht zuléssig und kann
wenigstens vorldufig nicht aufrechterhalten werden.

Hier sei erinnert an das statistische Verhalten der Keramikklasse 4
(Abb. 10) und daran, dal} einiges in der Keramikklasse 1 verborgen sein
konnte, das zur Klasse 4 gehort, daf aber in der Klasse 4 sicher nichts regi-
striert wurde, was zur Klasse 1 gehort. Sie wurde zunéchst als typische grobe
Kiichenkeramik iberischer Haushalte angesehen, kommt jedoch schon im
Material aller spéatbronzezeitlichen Schichten signifikant héufig vor. Kann
das Spektrum des keramischen Rohmaterials aus den Schichten 14 und 15 fiir
eine Kontinuitét der Besiedlung sprechen, wéhrend der viel iberische Dreh-
scheibenware erworben wurde?

Fragen iiber Fragen. Sie ergeben sich aus archéologischen Sachverhal-
ten, die vorgefiihrt wurden. Diese sind nicht ideal, aber Besseres war aus we-
nig mehr als einem Schutthang nicht zu gewinnen, und in den Statistiken der
verzierten Keramik sind die relativ geringen Mengen ein Grund fiir relative
Unsicherheit. Noch ist die Auswertung des gesamten keramischen Fundmate-
rials nicht abgeschlossen. Sie wird mehr Einsichten bringen. Am wichtigsten,
am dringendsten jedoch wire eine genaue archéologische Untersuchung der
Beschaffenheit und stratigraphischen Position alter Baureste dieses Ortes.
Wo diese liegen, ist jetzt bekannt.

63 Rosa BARROSO BERMEJO (2002), 129.
64 Ebenda, 128 und 137.
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Ergebnis

Der Fundort ist eine Hohensiedlung in der Serrania de Cuenca am siidlichen
Rand des Iberischen Massivs. Archédologisch ist bewiesen, dafl auf ihm seit
der ausgehenden Kupferzeit bis in das 12. Jh. n. Chr. immer wieder gesiedelt
wurde, wenngleich nicht kontinuierlich. Davon zeugt eine méchtige Schich-
tenabfolge aus Siedlungsresten und Zerstorungsschutt. Letzterer iiberwog im
bisher untersuchten Areal. Daf} trotz entsprechender Schwierigkeiten der
Schichtentrennung bei der Ausgrabung nun eine vorldufige zeitliche Gliede-
rung des Fundmaterials in 16 stratigraphisch begriindete Komplexe vorliegt,
zeigt das akzeptable Ergebnis einer statistischen Analyse der Frequenzen der
beobachteten Tonklassen, die mit dem gesamten keramischen Fundmaterial
gemacht wurde.

Anhand einer kleinen Auswahl von Scherben aus Schichten der Mittleren
Bronzezeit wurden die typischen Techniken (Furchenstich, Kerbschnitt, Fur-
chung, feine Ritzung trockener Oberflichen, und Punktstich) und Motive der
Verzierung der Keramik von Cogotas I vorgefiihrt.

Ausfiihrlicher wurde die verzierte Keramik aus den spétbronzezeitlichen
Schuttschichten besprochen. Es gibt mehr technische Varianten der kerami-
schen Verzierung als in Cogotas I, und Kerbschnitt zu Fiillung geometrischer
Flachen kommt ebenfalls vor. Gegléttete Riefen und Furchen sowie gestem-
pelte Ringaugen tauchen jetzt auf, und eine grofle Rolle spielt die Ritztech-
nik, in der man flichenfiillende Strichbiindel und Raster schuf. Eine anschei-
nend seltene Variante sind auf der Innenseite des Randes umlaufende Zeilen
gestempelter kleiner Dreiecke und Quadrate. Das Motivrepertoire kénnte
man ganz allgemein von spétbronzezeitlicher Keramik des Gebietes nordlich
der Alpen herleiten, doch allein damit und ohne Kenntnis des Formenspek-
trums ist weder ein verléfBilicher Schlufl auf kulturelle Zusammenhé#nge noch
eine solide Datierung zu gewinnen. Die héufigen perforierten Knubben, an-
scheinend jeweils nur eine auf ungefihr halber GefaBhohe, waren seit der
Mittleren Bronzezeit nur siidlich der Alpen iiblich. Eine jiingere Datierung
unserer Funde als an das Ende von Ha B erscheint nicht ratsam. Es hat ins-
gesamt den Anschein, als hétten wir es hier mit den keramischen Zeugnissen
einer von den Ursprungsgebieten abgekoppelten Weiterentwicklung auf der
Iberischen Halbinsel zu tun. Dafiir sprechen vor allem die kleinen doppelko-
nischen Tépfchen, oft mit perforierter Knubbe, auf denen mit feiner Ritzver-
zierung Innovatives vielleicht leichter oder lieber zum Ausdruck kam als auf
grobem Haushaltsgeschirr.

Die meistens kleinen keramischen Behélter mit graphitierter Oberfliche
scheinen Teil des feinen Geschirrs der Frithen Eisenzeit gewesen zu sein. Fiir
sie konnten die Schichten 12 und 13 stehen. Ein stratigraphisches Argument
fiir die Abtrennung dieser Schichten von dem spitbronzezeitlichen Komplex
gibt es bisher nicht. In Schicht 12 kommt zwar noch auffallend viel spétbron-
zezeitlich verzierte Keramik vor, aber in Schicht 13 und in der durch Uberwie-
gen von Drehscheibenkeramik charakterisierten iberischen Schicht 14 fan-
den sich auller wenigen Scherben monochrom und bichrom bemalter Kera-
mik auch solche von Gefifen, die einen roten unbemalten Uberzug hatten.
Darunter auch doppelkonische Tépfchen wie die der Spaten Bronzezeit. Eine
Kontinuitét der Besiedlung von der Spiten Bronzezeit bis in die Friithe Eisen-
zeit ist wahrscheinlich. Aber eine keramische Variante der Spéten Bronzezeit,
némlich grobes Kiichengeschirr mit kréftiger Calcitmagerung, ist mit signifi-
kantem Mengenanteil bis in die iberische Schicht 15 verteten. Das zwingt zu

81



neuen Fragen, auf die jedoch erst nach Auswertung der {ibrigen keramischen
Daten geantwortet werden sollte.
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