VIII KATALOG

(Andrea M. Piilz; Angaben zu den Materialanalysen: Michael Melcher und Manfred Schreiner;
Angaben zum Erhaltungszustand und zur Herstellungstechnik: David Zs. Schwarcz)

ERLAUTERUNGEN ZUM KATALOG

Der Katalog umfasst 1 130 Artefakte. Die vorgestellten Objekte wurden in mehrere grofe Objekt-
gruppen gegliedert: Gewandschmuck (T), Korperschmuck (S), Kreuze (K), Gerdte und Werk-
zeuge (G), bewegliche Ausstattungselemente (A), Objekte aus Bein (B) und Varia (V). Die Buch-
staben in Klammer bilden zugleich die Katalognummern. Neben den Katalognummern wird der
Verweis auf die Abbildung auf der entsprechenden Tafel und/oder Farbtafel gegeben. Die Zeich-
nungen und Fotos sind, falls nicht anders auf den jeweiligen Tafeln vermerkt, im Mafstab 1 : 1
abgebildet.

Jede Katalognummer beinhaltet Objektbezeichnung, Aufbewahrungsort, Fundort, Datierung
(typologische Datierung nach Vergleichen und/oder eine Datierung nach dem Fundkontext),
Materialzusammensetzung, Erhaltungszustand, Herstellungs- und Verzierungstechnik, Kurzbe-
schreibung des Objekts, Malle und Gewicht sowie Angaben, falls das Objekt bereits publiziert ist.
Die Angaben »rechts« und »links« in den Kurzbeschreibungen werden immer vom Betrachter aus
beschrieben. Fundorte wurden entweder den Grabungstagebiichern, den Karteikarten oder den In-
ventarbiichern im Ephesos Museum Selguk entnommen. Die Fundortangaben der Objekte aus der
Marienkirche sowie dem Stadion stammen z. T. aus der unpublizierten Grabungsdokumentation,
die sich im Archiv des Osterreichischen Archiologischen Instituts befindet.

Die hier prisentierten Objekte werden entweder im Ephesos Museum Selguk, im Grabungs-
hausdepot in Selguk oder in der Antikensammlung des Kunsthistorischen Museums in Wien auf-
bewahrt. Die Farbbestimmung einiger Glasobjekte erfolgte mithilfe des DuMont Farbenatlas (H.
Kiippers, DuMont Farbenatlas '°[K6ln 2007]).

Die Terminologie der jeweiligen Legierungen wurde von David Zs. Schwarcz gewihlt, um
eine einheitliche Bezeichnung des Grundmetalls zu ermdglichen, und erfolgte nach bestimmten
Richtlinien: Aufgrund der teilweise unsicheren Messergebnisse der Oberflaichenmessungen (z. B.
Korrosion, An- und Abreicherungen bestimmter Elemente etc.) wurde die Grenze der Neben-
komponenten der Legierungen bei 5 % festgelegt. Alle Objekte, deren Zusammensetzung mehr
als 10 % an Gold oder Silber enthélt, wurden als Gold- oder Silberlegierungen festgelegt. Die
Objekte aus Buntmetall, deren Hauptkomponente Kupfer ist, wurden — je nach Verteilung ihrer
Nebenkomponenten — in vier Grundlegierungsgruppen geordnet:

1. Kupfer: Der Kupfergehalt liegt um oder iiber 90 % und keine der Nebenkomponenten erreicht
die 5 %-Grenze.

2. Messing: Neben Kupfer liegt nur Zink als Nebenkomponente iiber 5 % vor.

3. Sn-Bronze (Zinn-Bronze): Neben Kupfer ist nur Zinn als Nebenkomponente iiber 5 % in der
Legierungszusammensetzung nachzuweisen.

4. Rotguss: Neben Kupfer sind sowohl Zinn als auch Zink mit jeweils tiber 5 % als Nebenkom-
ponenten anzufiihren.

Falls die oben genannten Legierungen auch Blei in signifikanten Mengen (iiber 5 %) ent-
halten, wird die jeweilige Legierung dementsprechend als bleihaltiges Kupfer (oder eventuell
Kupfer-Blei-Legierung), bleihaltiges Messing, bleihaltige Bronze oder bleihaltiger Rotguss
bezeichnet. Ferner wurde fiir Bronzelegierungen, abhingig von ihrem Zinn-Blei-Verhéltnis,
auch die Begriffe Sn/Pb-Bronze (mehr Zinn- als Bleigehalt) und Pb/Sn-Bronze (mehr Blei- als
Zinngehalt) gewihlt.
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GEWANDSCHMUCK (T)

Giirtelzubehor: Teile der Giirtelgarnitur

SCHNALLEN

T1 Taf. 1 und Farbtaf. 1
Nierenformige Schnalle mit Rippdekor (Typ AS oder
Typ B4)

AO: GHD (ID 82)

FO: aus dem sog. frithbyzantinischen Hort, Hanghaus 2
— 1997, Ki 97/150

Dat.: Ende 5. — frithes 6. Jh. oder 1. H. 5. Jh. (?) (typolo-
gischer Vergleich)

Mat.: bleihaltiges Messing: 83,1 % Cu, 7,7 % Zn, 6,4 %
Pb (RFA)

Erh.: Biigel vollstidndig, Dorn fehlt, durch Gebrauch et-
was verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: urspriinglich (wahrschein-
lich) zweiteilig, gegossen

Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: Nachbear-
beitungsspuren (Feilspuren) auf der Ofl.

Beschreibung: Es handelt sich um einen nierenartig ge-
formten Biigel, der mit horizontalem Rippmuster verziert
ist und eine eingetiefte Dornrast besitzt. Die US ist nicht
verziert. Da Dorn und auch Beschldg fehlen, ist eine ge-
nauere Zuordnung zur Typologie M. Schulze-Dérrlamm
nicht moglich.

Mafe: L 2,6 cm, H 4,0 cm, D 0,2-0,4 cm

Gewicht: 9,0 g

Lit.: A. M. Piilz 2012, 214 Abb. 1.

T2 Taf. 1 und Farbtaf. 1
Herzformige Schnalle (Typ A8, Typ A9 oder Typ C18)
AO: GHD (ID 359)

FO: aus den Tabernen im Hanghaus 2— 1983, Ki 83/12,
Tab. 11, 1, Gewolbe unter 31b

Dat.: 2. H. 5—1. H. 6. Jh. (typologischer Vergleich)
Mat.: Dorn: bleihaltiges Messing: 84,1 % Cu, 7,9 % Zn,
6,6 % Pb (RFA); Biigel: bleihaltiges Messing: 73,0 %
Cu, 16,2 % Pb, 8,6 % Zn (RFA)

Erh.: Biigel und Dorn vollstindig, durch Gebrauch ver-
schliffen

Primidre Herstellungstechnik:
(leicht raue Gussoberflache)
Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: der hintere
Teil des Dorns in Form eines Hakens gebogen (umge-
schlagen) und am Dornhalter/Steg befestigt, kaum Nach-
bearbeitungsspuren auf der Ofl.

Beschreibung: Der herzférmige, kleine und unverzierte
Biigel weist einen leicht dreieckigen oder fast D-formi-
gen Querschnitt auf; die zwei winkeligen Enden des ver-
dickten Biigelteils springen leicht vor. Der nichtverzierte
Dorn ist keulenformig.

Mafe: L 3,0 cm, 1,4 cm (Biigel), H 2,0 cm (Biigel), D
0,2-0,3 cm, Dorn 1,3 X 0,4 X 0,3 cm

Gewicht: 4,2 g

zweiteilig, gegossen

T3 Taf. 1 und Farbtaf. 1
Herzformige Schnalle (Typ A8, Typ A9 oder Typ C18)
AO: EM, 165/19/92 (ID 735)

FO: aus der Umgebung von Tire

Dat.: 2. H. 5.-1. H. 6. Jh.

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Biigel vollstindig, Dorn fehlt, durch Gebrauch ver-
schliffen

Primédre Herstellungstechnik: urspriinglich zweiteilig,
gegossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: kaum Nach-
bearbeitungsspuren an der Ofl. vorhanden
Beschreibung: s. T 2.

MafBe: L 2,2 cm, H 3,3 cm, D 0,25-0,6 cm

Gewicht: 10,6 g

T4 Taf. 1 und Farbtaf. 1
Herzférmige Schnalle (Typ A8, Typ A9 oder Typ C18)
AO: EM, 5/41/87 (ID 734)

FO: aus Tire

Dat.: 2. H. 5.-1. H. 6. Jh.

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Biigel vollstidndig, Dorn fehlt, durch Gebrauch ver-
schliffen

Primére Herstellungstechnik: urspriinglich zweiteilig,
gegossen (kornige Gussoberfliche deutlich sichtbar)
Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: gegeniiber
dem Dornhalter/Steg eine (zur Achse der Schnalle par-
allele) Vertiefung, die eventuell durch den Dorn entstand
Beschreibung: s. T 2, allerdings mit einem anndhernd
runden Biigelquerschnitt.

Mafe: L 2,5 cm, H 3,4 cm, D 0,2-0,8 cm

Gewicht: 25,1 g

TS Taf. 1 und Farbtaf. 1
Herzformige Schnalle (Typ A8, Typ A9 oder Typ C18)
AO: GHD (ID 64)

FO: aus dem sog. friihbyzantinischen Hort im Hanghaus
2-1997,Ki 97/122

Dat.: 2. H. 5—1. H. 6. Jh. (typologischer Vergleich)
Mat.: bleihaltiges Messing: 76,0 % Cu, 12,7 % Pb, 9,7 %
Zn (RFA)

Erh.: Biigel vollstdndig, Dorn fehlt, (stark) korrodiert
und etwas verschliffen

Primdre Herstellungstechnik: urspriinglich zweiteilig,
gegossen

Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: kaum Nach-
bearbeitungsspuren auf der Ofl.

Beschreibung: s. T 2.

MaBe: L 1,4cm, H2,1 cm, D 0,2-0,3 cm

Gewicht: 2,3 g
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T6 Taf. 1 und Farbtaf. 1
Herzformige Schnalle (Typ A8, Typ A9 oder Typ C18)
AO: EM, Inv. 12/28/93 (ID 701)

FO: aus Bayindir

Dat.: 2. H. 5.-1. H. 6. Jh.

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Biigel vollstandig, Dorn fehlt, etwas verschliffen
Primédre Herstellungstechnik: urspriinglich zweiteilig,
gegossen

Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: Nachbear-
beitungsspuren (Feilspuren) auf der Ofl.

Beschreibung: s. T 2.

MaBe: L 1,5cm, H2,2 cm, D 0,2-0,4 cm

Gewicht: 4,7 g

T7 Taf. 1 und Farbtaf. 1
Schnalle mit D-formigem Laschenbeschldg

AO: GHD (ID 139)

FO: aus den Tabernen im Hanghaus 2 — 1983, Ki 83/58
(wie Ki 79)

Dat.: Mitte bis 2. H. 5. Jh. (typologischer Vergleich)
Mat.: Kupfer: 96,0 % Cu, 3,3 % Pb (RFA)

Erh.: vollstandig, stark korrodierte Ofl., durch Gebrauch
verschliffen

Primére Herstellungstechnik: mehrteilig, gegossen, ge-
faltet/gebogen

Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung:
Scharnierkonstruktion; Durchbruch fiir die Befestigung
des Dorns eventuell mit einer Sdge gestaltet; zwei ge-
stanzte Locher, die aufgrund ihrer unterschiedlichen
Grofle und Form mit unterschiedlichen Werkzeugen
hergestellt wurden; Dreiecksreihe am Rand des Blechs
vermutlich durch Feilen gestaltet; horizontale Linien am
Beschlag graviert oder vielleicht gefeilt. Die Verzierung
des Dorns vor dem Guss gestaltet und nachbearbeitet
Beschreibung: Es handelt sich um ein nierenférmiges
Beschldg, das in der Mitte gefaltet ist und einen recht-
eckigen Durchbruch fiir die Befestigung des Dorns am
Biigel aufweist. Der Blechrand auf der VS ist gezackt
(Dreiecksreihe), rechts und links des Dorns befinden sich
am Beschlég je zwei horizontale Linien. In der Beschlédg-
mitte sind zwei unterschiedlich grole Durchlochungen
vorhanden. Die Befestigung am Girtel erfolgte mit zwei
Nieten, vermutlich aus Eisen, da um eines der Locher
eine deutliche Eisenkorrosion zu erkennen ist. — Der
Schnallenbiigel ist oval und ohne Dornrast. Der Dorn ist
in Form eines stilisierten Schlangenkopfes gestaltet, mit
vertikalen Linien und einem Dreieck am Kopf.

Mafle: L 5,2 cm, H 4,1 cm (Biigel), 3,4 cm (Beschlédg), D
0,4-0,5 cm, Dorn 2,4 X 0,5 cm

Gewicht: 259 g

T8 Taf. 1 und Farbtaf. 1
Schnalle mit rechteckigem Hohlbiigel (Typ B19 [?])
AO: GHD (ID 130)

FO: aus den Tabernen im Hanghaus 2 — 1983, R 46, Ki
83/40

Dat.: 2. H. 6. 2. H. 7. Jh. (typologischer Vergleich)
Mat.: Rotguss: 68,7 % Cu, 18,3 % Pb, 6,4 % Zn, 6,3 %
Sn (RFA)

Erh.: Biigel vollstandig, Dorn fehlt; VS kaum, US stark
korrodiert, durch Gebrauch etwas verschliffen (s. kleine
Eintiefung gegeniiber dem Dornhalter, wo der Dorn am
Biigel zu liegen kam)

Primdre Herstellungstechnik: urspriinglich zweiteilig,
gegossen

Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: fein (scharf-
kantig) nachbearbeitet (eventuell auch poliert), grobe
Nachbearbeitungsspuren auf der US

Beschreibung: Der rechteckige Schnallenbiigel ist nicht
verziert und weist keine Dornrast auf. Sein Querschnitt
ist dreieckig mit scharfem Mittelgrat. Auf der US ist der
Biigel leicht nach innen eingezogen.

Mafe: L2,7cm, H 3,7 cm, D 0,25-0,4 cm

Gewicht: 14,2 g

Lit.: A. M. Pillz 2012, 215 Abb. 2.

T9 Farbtaf. 1
Rechteckige Schnalle (Typ A14 [?])

AO: GHD (ID 1298)

FO: aus der Marienkirche — 1986, SO 1/86, Ki 5/86,
Raum c+i, auf Z-Boden

Dat.: 2. H. 6. Jh. (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstindig, stark korrodiert (eventuell deutlich
verschliffen [?])

Primdre Herstellungstechnik: mehrteilig; die einzelnen
Teile sind vermutlich gegossen, anschlieend wurde der
Dorn »frei geformt«

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: wegen der
korrodierten Ofl. keine weiteren feinschmiedetechni-
schen Analysen moglich

Beschreibung: Der rechteckige Schnallenbiigel hat einen
dreieckigen Querschnitt, die US ist flach. Der Dorn ist
im vorderen Bereich leicht gekerbt, die Spitze ist nach
unten gebogen.

Mafe: L 2,8 cm (ohne Dorn), H 4,4 cm, max. D 0,4 cm,
Dorn 3,2 X 0,5 X 0,3 cm

Gewicht: 19,0 g

T10 Taf. 1 und Farbtaf. 1
Schnalle des Typs »Heraclea Lyncestis<

AO: EM, Inv. 78/42/93 (ID 732)

FO: aus der Marienkirche/Olympieion —1993, SO 1/93,
Ki 19/93

Dat.: spiteres 6. Jh. (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstindig, Ofl. etwas korrodiert und leicht ver-
schliffen

Primédre Herstellungstechnik: mehrteilig, gegossen
Sekundire Herstellungstechnik/Verzierung:
Scharnierkonstruktion (mit 2 Osen), Verzierung des
Dorns (2 Kerben auf dem quadratischen Hocker) vor
dem Guss gestaltet und nachbearbeitet, kaum weitere
Nachbearbeitungsspuren auf der Ofl.

Beschreibung: Die Schnalle mit rahmenférmigem Be-
schlédg ist vermutlich nicht verziert (die Beschddigungen
am Mittelsteg konnten auch Punzierungen sein). Sie hat
eine vertiefte Dornrast am Biigel und ein Backenschar-
nier, an dem der Dorn befestigt ist. Der Dorn hat einen
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quadratischen Hocker, zwei vertikale Kerbverzierungen
und ist vorn nach unten gebogen. Die Abschliisse des
nichtgekehlten Mittelstegs bilden kleine eckige Vor-
spriinge.

Malfe: L 3,6 cm, max. H 3,8 cm, D 0,3-0,5 cm, Dorn
2,3 x0,6 x0,3-0,4 cm

Gewicht: 27,1 g

Lit.: A. M. Piilz 2017a, Kat. 1.

T11 Farbtaf. 1
Schnalle des Typs »Heraclea Lyncestis¢

AO: GHD (ID 1216)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1022/12,
EVH12-1002/1434, Raum 1.15 (alte Bezeichnung R 3)
Dat.: spéteres 6. Jh. (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: fast vollstindig, Dorn fehlt, leicht korrodiert und
etwas verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: urspriinglich zweiteilig,
gegossen (raue, kornige Gussoberfliche)

Sekundidre Herstellungstechnik/Verzierung: kaum Nach-
bearbeitungsspuren auf der Ofl.

Beschreibung: Die Schnalle mit rahmenférmigem Be-
schldg weist ein Backenscharnier auf. Der Mittelsteg ist
nicht gekehlt, der Dorn fehlt.

MaBe: L 3,0 cm, H 2,7 cm, D 0,2 cm (ohne Ose)
Gewicht: 10,9 g

T12 Taf. 1 und Farbtaf. 1
Schnalle mit rechteckigem Rahmen

AO: GHD (ID 1312)

FO: aus dem spétantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2014, SO 1, SE 1002/14,
EVHI14-1002/1084

Dat.: 2. H. 7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstindig, etwas korrodiert und etwas verschliffen
Primdre Herstellungstechnik: mehrteilig, beide Teile
sind gegossen (s. Gussoberfliche)

Beschreibung: Die Schnalle hat ein rahmenférmiges
Rechteckbeschldg. Am leicht gekehlten Mittelsteg ist
der Hakendorn befestigt, dhnlich Typ A15, jedoch ver-
fligt die Schnalle iiber zackige seitliche Vorspriinge. Der
rechteckige Rahmen verweist die Schnalle eher zu den
Schnallen mit Riemendurchzug als zu den Schnallen
ohne Beschlag.

MaBe: L 3,1 cm, H 2,9 cm, D 0,25-0,3 ¢cm, Dorn 2,2 %
0,2-0,5 X 0,2-0,3 cm

Gewicht: —

T13 Farbtaf. 1
Schnalle mit ovalem Laschenbeschldg (Typ B10)

AO: KHM, Antikensammlung, Inv. VI 3981 (ID 1220)
FO: aus Ephesos — Geschenk von Sultan Abdul Ha-
mid II. an Kaiser Franz Joseph 1.

Dat.: 2. H. 5. Jh.

Mat.: Kupferlegierung, vergoldet (keine RFA)

Erh.: vollstdndig (ein Niet fehlt), etwas korrodiert und
durch Gebrauch etwas verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: mehrteilig (drei Teile und
drei Niete: Blechbeschlag, Biigel, Dorn, dessen Haken
eventuell zur Befestigung umgebogen ist), gegossen
(oder frei geformt: Blechbeschldg umgebogen)
Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: langlicher
Teil des Beschldgs umgebogen, anschlieBend durch das
mittlere Niet am ovalen Teil befestigt; Darstellung auf
der VS des Beschligs mit einem Gravierstichel bearbei-
tet, Hauptkonturen (flach-)graviert, kurze/kleine Striche
eventuell geritzt; Rahmen und Umgebung des Vogels mit
einer Hohl-/Perlpunze bearbeitet, Profilierung des Dorns
(nach-)graviert oder (nach-)gefeilt; Vergoldung (s. um
die Niete und Rand sowie auf der US des Beschligs)
Beschreibung: Das ovale Beschldg ist sehr fein mit einer
Taube mit ausgebreiteten Fliigeln dekoriert. Der Kopf ist
im Profil dargestellt, mit einem groflen Auge und Schna-
bel. Das Gefieder des frontal wiedergegebenen Korpers
wird durch feine vertikale Striche angegeben, grof3e, run-
de Punzen verzieren die ndhere Umgebung des Vogels;
zwei Reihen feiner Punzierungen umrahmen die Darstel-
lung. — Die Lasche ist umgebogen und oval auslaufend,
sie steht tiber den Rand des Beschlédgs hinaus. Der lang-
ovale Biigel hat einen polygonalen Querschnitt und ist
ohne Dornrast. Der vorn mehrfach profilierte Dorn hat
einen Mittelgrat und Hocker.

Mafe: gesamt L 5,3 cm, H 3,5 cm (Beschldg), D 0,3 cm,
Dm 0,5 cm

Gewicht: 30,9 g

T 14 Taf. 2 und Farbtaf. 2
Schnalle mit kreuzférmig durchbrochenem Beschldg des
Typs »Sucidava< (Typ D1)

AO: EM, Inv. 37/5/93 (ID 259)

Dat.: 2. H. 6. Jh.

FO: aus Tire

Mat.: Cu-Sn-Pb-Legierung (Nebenelemente: Zn, Fe)
(RFA — qualitativ)

Erh.: fast vollstidndig, Dorn fehlt und ein Lochzapfen ver-
brochen, Ofl. méBig korrodiert und méafig verschliffen
Primédre Herstellungstechnik: zweiteilig, gegossen,
Kreispunktverzierungen mit Doppelkreis

Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: am Beschli-
gende Reste des Gusszapfens abgerundet und als Zier-
element/Endknopf erhalten; die ungenauen Durchbriiche
wahrscheinlich vor dem Guss gestaltet und mit einem
Meiflel (MeiBelspuren deutlich sichtbar), eventuell auch
mit einem Gravierstichel nachbearbeitet; weitere Nach-
bearbeitungsspuren (Feilspuren) auf der VS am Biigel-
rand und auf der US des Biigels; Kreispunktverzierungen
mit Doppelkreis vor dem Guss regelmdflig ausgefiihrt (s.
Gussfehler bei der oberen Kreispunktzier neben dem Bii-
gel) oder nachbearbeitet

Beschreibung: Das schildférmige Beschldg weist einen
halbmondférmigen und einen kreuzartigen Durchbruch
auf: Es handelt sich um eine beinahe lateinische Kreuz-
form, wobei die obere Kreuzhaste halbrund abschlief3t,
die tibrigen Hasten hingegen mit einem geraden Ab-
schluss. Insgesamt zeigt das Beschldg fiinf konzentri-
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sche Kreispunktverzierungen (mit Doppelkreis); am
Beschlidgende ein Endknopf oder die Reste des Guss-
zapfens. Der angegossene, nichtverzierte Biigel hat eine
rechteckige Form mit leicht eingezogenen Seitenldngen,
einen fast dreieckigen Querschnitt und eine breite, ver-
tiefte Dornrast. Die Trennung zwischen Biigel und Be-
schldg wird durch eine vertikale Rille angegeben. — Die
US zeigt drei Lochzapfen in Langsrichtung, der Blech-
rand ist ganz leicht nach innen gebogen.

MafBe: L 5,0 cm, H 3,0 cm (Biigel), 2,8 cm (Beschlédg),
D 0,2-0,5 cm

Gewicht: 17,7 g

Lit.: A. M. Piilz 2017a, Kat. 2.

T15 Taf. 2 und Farbtaf. 2
Maskenartig durchbrochenes, zungenformiges Gegenbe-
schlag (Typ D3)

AO: EM, Inv. 2607 (ID 270)

FO: aus Selguk

Dat.: 6. Jh.

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Beschldg vollstindig, Dorn und Biigel fehlen, Ofl.
korrodiert, stark verschmutzt und leicht verschliffen
Primére Herstellungstechnik: urspriinglich mehrteilig,
gegossen

Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: am Be-
schldgende Reste des Gusszapfens abgerundet und als
Endknopf erhalten; etwas ungenaue Durchlochungen
und Durchbriiche mit unregelméafiger Innenwand (wahr-
scheinlich) vor dem Guss gestaltet; Kerben vermutlich
durch Feilen gestaltet (eventuell nachbearbeitet — wegen
stark korrodierter Ofl. feinschmiedetechnische Bestim-
mung der Kerben wenig aussagekriftig)

Beschreibung: Das maskenartige Beschlidg in Gesichts-
form mit zwei halbmondférmigen Durchbriichen fiir die
Brauen, darunter zwei runden fiir die Augen und einem
ovalen Durchbruch mit einer Einkerbung fiir den Mund
weist einen Endknopf oder Reste des Gusszapfens auf.
Das Beschldgende gegeniiber des Gusszapfens markiert
ein verdickter Rand mit Kerbverzierung. — Die US zeigt
drei Lochzapfen in Langsrichtung orientiert.

MafBe: L3,2cm, H2,5cm, D 0,2-0,4 cm

Gewicht: 5,7 g

Lit.: A. M. Piilz— Kat 2010, 701 Abb. 9; A. M. Piilz— Kat
2011, 202 Abb. 9; A. M. Piilz 2017a, Kat. 3.

T16 Taf. 2 und Farbtaf. 2
Schnalle mit schildférmigem Beschldg und Durch-
bruchsmuster des Typs »Petropavlovsk«

AO: GHD (ID 903)

FO: aus der spdtantiken Wohnbebauung im Hafengym-
nasium — 2009, SO 6, SE 6026, Laufnr. 6033/680, Punkt-
nr. 6473, Estrichboden &stliche Sondagenhilfte

Dat.: 6.—1. H. 7. Jh. (typologischer Vergleich)

Mat.: Cu-Pb-Legierung (Nebenelemente: Zn, Sn) (RFA
— qualitativ)

Erh.: Beschldg und Dorn vollstindig, Bligel im Ansatz-
bereich verbrochen, korrodiert und durch Gebrauch ver-
schliffen

Primére Herstellungstechnik: urspriinglich mehrteilig,
gegossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: am Be-
schldgende Reste des Gusszapfens nachbearbeitet und
als rechteckiger Endknopf erhalten; Nachbearbeitungs-
spuren auf der Ofl. sichtbar (hauptséchlich auf der US;
s. auch die scharfkantige Innenseite des Biigels); etwas
ungenaue Durchlochungen und Durchbriiche mit unre-
gelméBiger Innenwand (wahrscheinlich) vor dem Guss
gestaltet

Beschreibung: Das schildférmige Beschldg ist dhnlich
T 15 gestaltet, allerdings sind die Durchbriiche verein-
facht. Es hat einen halbkreisformigen und dariiber zwei
kreisrunde Durchbriiche und wirkt maskendhnlich. Am
Beschlidgende befindet sich ein rechteckiger Endknopf.
Die erhaltene Biigelinnenseite ist wellenartig geformt,
der Hockerdorn ist erhalten. — Die US zeigt zwei Loch-
zapfen in Langsrichtung.

Male: erh. L 2,4 cm, H 2,3 cm (Beschldg), D 0,2-0,4 cm,
Dorn 1,8 X 0,3 X 0,2 cm

Gewicht: 6,5 g

T17 Farbtaf. 2
Schnalle mit schildférmigem Beschldg und Durch-
bruchsmuster des Typs >Petropavlovsk«

AO: EM, Inv. — (ID 1214)

FO: aus dem sog. Serapeion in Ephesos — 2012, Streu-
fund

Dat.: 6.—1. H. 7. Jh. (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Beschldg vollstiandig, Dorn fehlt, maBig korrodiert
und etwas verschliffen

Primdre Herstellungstechnik: urspriinglich mehrteilig,
gegossen

Sekunddre  Herstellungstechnik/Verzierung:  Durch-
briiche vor dem Guss gestaltet, anschlieend eventuell
nachbearbeitet; am Beschldgende Reste des Gusszapfens
abgerundet und als Zierelement/Endknopf erhalten; im
Bereich zwischen dem Beschldg und dem Biigel sind
(sekundire [?]) Werkzeugspuren (Feilspuren) zu sehen
Beschreibung: s. T 16.

Mafle: —

Gewicht: —

T18 Taf. 2
Schnalle mit schildférmigem Beschldg und Durch-
bruchsmuster des Typs »Petropavlovsk«

AO: GHD (ID 1313)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2014, SO 12, SE 12001/14,
EVHI14-12001/12001, Raum 1.25

Dat.: 6.—1. H. 7. Jh. (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstdndig

Herstellungstechnik: nicht untersucht

Beschreibung: s. T 16.

MafBe: erh. L 3,4 cm, H 2,4 cm (Biigel), 1,9 cm (Be-
schldag), D 0,1-0,3 cm, Dorn 2,2 X 0,3 X 0,3 cm
Gewicht: —
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T19 Taf. 2 und Farbtaf. 2
Schnalle mit schildférmigem Beschldg und Durch-
bruchsmuster des Typs »Petropavlovsk«

AO: EM, Inv. — (ID 1027)

FO: aus dem Stadion — 1994, Sektor 5, Ki 186/94, Bo-
schung im Westen

Dat.: 6.—1. H. 7. Jh. (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstindig, etwas korrodiert und etwas verschliffen
Primére Herstellungstechnik: mehrteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Gusszap-
fen grob nachbearbeitet, kleine Reste deutlich erhalten;
Durchbriiche und Kreispunktverzierungen vor dem Guss
gestaltet (s. nach dem Guss erhaltene Reste in dem halb-
mondformigen Durchbruch und etwas verschliffene, un-
genaue konzentrische Kreispunktverzierungen)
Beschreibung: dhnlich T 16, allerdings nur ein halbrun-
der Durchbruch und Verzierung des Beschldgs mit Kreis-
punktzier.

MaBe: L 3,6 cm, H 2,5 cm (Biigel), 1,3 cm (Beschlédg), D
0,1-0,2 cm, Dorn 1,8 X 0,2 cm

Gewicht: —

T20 Taf. 2 und Farbtaf. 2
Schnalle mit nierenférmig durchbrochenem Beschldg
des Typs »Balgotac, Variante a (Typ D9)

AO: EM, Inv. 10/5/89 (ID 258)

FO: aus Ephesos

Dat.: spétes 6. — M. 7. Jh.

Mat.: bleihaltiges Kupfer: 73,3 % Cu, 18,3 % Pb, 3,7 %
Zn, 3,3 % Sn (RFA)

Erh.: fast vollstdndig, Dorn fehlt und ein Lochzapfen am
Ende abgebrochen, Ofl. etwas korrodiert und leicht ver-
schliffen

Primdre Herstellungstechnik: urspriinglich zweiteilig,
gegossen

Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: Nachbear-
beitungsspuren (s. scharfkantige, leicht erhabene Leiste
und Biigelinnenseite); Durchlochung vermutlich (nach-)
gebohrt; nierenférmiger Durchbruch wahrscheinlich vor
dem Guss gestaltet (s. etwas unebene Innenseite); dif-
ferenzierter und fein gravierter V- und Zickzackdekor
sowie parallel gesetzte eingravierte Linien entlang des
Biigels und Beschlégs

Beschreibung: Das Beschldg hat eine halbrunde Form
mit pointierter Spitze und ist durchbrochen gearbeitet.
Um den Rahmen findet sich ein umlaufendes Zickzack-
motiv. Der nierenformige Durchbruch ist mit einer drei-
bléttrigen Palmette verziert, deren duBlere Blétter durch
Kerben zusitzlich akzentuiert sind. Der Biigel hat eine
ovale Form mit D-férmigen Querschnitt. An der Léngs-
seite befindet sich eine breite Dornrast, rechts und links
davon eine Verzierung aus feinen, horizontalen Linien.
Der restliche Biigel ist ebenfalls mit einem umlaufenden
Zickzackmuster verziert, das etwas unregelmiflig ge-
setzt ist. Der Teil zwischen Biigel und Beschlig ist leicht
erhaben mit einem weiteren Zickzackmotiv und einem
groflen Loch fiir die Befestigung des Dorns in der Mit-
te. — Auf der US sind drei Lochzapfen: Zwei befinden
sich unter der Leiste in Langsrichtung und ein drittes

verbrochenes am Ende des Beschlédgs in Querrichtung.
Male: L 5,4 cm, H 3,6 cm (Biigel), 3,0 cm (Beschlédg),
D 0,25-0,5 cm

Gewicht: 24,3 g

Lit.: A. M. Piilz 2017a, Kat. 4.

T21 Taf. 2 und Farbtaf. 2
Schnalle mit rundlichem Beschlég und Palmettenzier des
Typs »Syrakus< (Typ D12)

AO: EM, Inv. 94/12/92 (ID 257)

FO: aus der Umgebung von Tire

Dat.: E. 6.-3. V. 7. Jh.

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Beschldg vollstindig, Biigel im Ansatzbereich ge-
brochen, Dorn fehlt, Ofl. maBig korrodiert und deutlich
verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: urspriinglich zweiteilig,
gegossen (s. kornige Gussoberflache auf der US)
Sekundire Herstellungstechnik/Verzierung: am Beschlag-
ende Reste des Gusszapfens abgerundet und als Zier-
element/Endknopf erhalten, Durchlochung vermutlich
(nach-)gebohrt, mit Stichel nachgravierter Palmettendekor
Beschreibung: Das rundliche Beschldg verfligt tiber eine
pointierte Spitze, die vermutlich den Rest des Gusszap-
fens darstellt. Die Verzierung besteht aus einem horizon-
tal gelagerten Palmettenmotiv, das sich der Rundung des
Blechs anpasst. — Auf der US befinden sich zwei querge-
lagerte Lochzapfen.

MafBe: L 3,2 cm, max. H 2,3 cm (Beschldg), D 0,15—
0,4 cm

Gewicht: 8,6 g

Lit.: A. M. Piilz 2017a, Kat. 5.

T22 Taf. 2 und Farbtaf. 2
Schnalle mit leierformigem Beschldg und Endmedaillon
(Typ D15)

AO: EM, Inv. 8/7/89 (ID 256)

FO: aus Baymndir

Dat.: 1. H. 7. Jh.

Mat.: Cu-Zn-Sn-Pb-Legierung (RFA — qualitativ)

Erh.: vollstidndig, nur Lochzapfen z. T. abgebrochen, Ofl.
korrodiert und deutlich verschliffen

Primdre Herstellungstechnik: zweiteilig, gegossen (s.
raue, kornige Gussoberfliche auf der US)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: am Beschla-
gende Reste des Gusszapfens abgerundet/nachbearbeitet
und als Zierelement/Endknopf erhalten; Durchlochung
(fir den Dorn) sowie das reliefartige Dekor vermutlich
vor dem Guss gestaltet und nachbearbeitet (s. verschlif-
fene Verzierung und die unscharfe Kanten); Halbpalmet-
ten- und Kreuzdekor mit Stichel nachgraviert, Punzie-
rungen mittels einer Punktpunze hergestellt
Beschreibung: Das Beschlédg ist in Form {iberfallender
Halbpalmetten gestaltet, zwischen welchen ein Rundme-
daillon mit Endknopf (Gusszapfen) sitzt. Als Verzierung
des Medaillons findet sich ein griechisches Kreuz mit
sich verbreiternden Hasten und zwei kleinen Punzie-
rungen in den seitlichen Hasten sowie am rechten Rand.
Vielleicht handelt es sich urspriinglich um ein Kreuzmo-
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nogramm. — Der Biigel hat einen D-formiger Querschnitt
und eine Dornrast. Der Dorn ist vorn nach unten gebogen
und nicht verziert, an seinem hinteren Ende befindet sich
ein Hocker. Auf der US sind zwei Lochzapfen in Quer-
richtung orientiert.

Mafe: L 5,0 cm, H 2,2 cm (Biigel), 1,9 cm (Beschlédg), D
0,3-0,4 cm, Dorn 1,6 % 0,3 % 0,2-0,4 cm

Gewicht: 10,1 g

Lit.: A. M. Piilz 2017a, Kat. 6.

T23 Taf. 2 und Farbtaf. 2
Schnalle mit leierformigem Beschldg und zentralem
Durchbruch (Typ D15, Variante [?])

AO: EM, Inv. 6/27/95 (ID 255)

FO: aus Ephesos

Dat.: 1. H. 7. Jh.

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: fast vollstindig, Dorn fehlt, ein Lochzapfen ab-
gebrochen, Blech im Medaillon eingerissen (entweder
sekundér umgearbeitet oder repariert), korrodiert, durch
Gebrauch stark verschliffen

Primdre Herstellungstechnik: urspriinglich zweiteilig,
gegossen

Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: am Beschli-
gende Reste des Gusszapfens abgerundet/nachbearbeitet
und als Zierelement/Endknopf erhalten; mehrere Nach-
bearbeitungsspuren auf der US; Durchlochung vermut-
lich (nach-)gebohrt, trapezférmiger Durchbruch ver-
mutlich vor dem Guss gestaltet und nachbearbeitet (s.
leicht konische, glatte Innenseite); (nach-)gemeil3elter
Medaillonrahmen, (nach-)gravierte Darstellungen auf
der VS (aufgrund der stark verschliffenen Ofl. diese Be-
stimmung jedoch unsicher)

Beschreibung: Die Schnalle hat ein durchbrochenes,
vasenformiges Beschldg mit Endmedaillon. Dieses ist
mit einer Heiligendarstellung dekoriert: Es handelt sich
um zwei nimbierte Figuren. Die rechte Figur hat einen
Arm erhoben (teilweise zerstort) und hélt vielleicht ei-
nen Zweig in der Hand. In der linken Hand der linken
Figur befindet sich moglicherweise ein Stab. Als Medail-
lonrahmen dient eine runde Leiste, als Abschluss findet
sich ein langer Endknopf (Gusszapfen). Im vorderen
Beschlégteil findet sich ein trapezférmiger Durchbruch,
rechts und links davon sind herabhéngende Zweige mit
stilisierten Bldttern wiedergegeben — vielleicht handelt
es sich um eine vereinfachte Darstellung von tiberfallen-
den Halbpalmetten. Um das Loch fiir den Dorn befinden
sich Punkt-Komma-Motive. — Der ovale Biigel hat einen
D-formiger Querschnitt und eine zweifach gemuldete
Dornrast. Auf der US befinden sich drei Lochzapfen:
einer auf Hohe des Medaillons in Querrichtung, davor
zwei in Lingsrichtung (einer davon abgebrochen).
Mafle: L 5,8 cm, H 2,3 cm (Biigel), 1,6 cm (Beschldg),
D 0,15-0,35 cm

Gewicht: 14,1 g

T 24 Taf. 2 und Farbtaf. 2
Miniaturschnalle mit stempelférmigem Beschldg (Typ
D20)

AO: EM, Inv. 27/21/93 (ID 260)

FO: aus Tire

Dat.: 600-670 n. Chr.

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: fast vollstdndig, Dorn fehlt, Ofl. méBig korrodiert
und leicht verschliffen

Primére Herstellungstechnik: urspriinglich zweiteilig,
gegossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Durchlo-
chung vermutlich vor dem Guss gestaltet (s. unebene
Seitenwand/Innenseite); Nachbearbeitungsspuren (Feil-
spuren) auf der VS und US, grob gefeilte X-Verzierung
und kurze gerade Linie am Beschlidgrand

Beschreibung: Die Miniaturschnalle gehdrt zu den
Schnallen mit festem Beschldg und wurde vermutlich
aufgrund der geringen GroBe (und der Fundlage von Ver-
gleichsbeispielen) als Schuh- oder Taschenschnalle oder
als Giirtelschnalle eines Kindes verwendet. Das stem-
pelformige Beschldg ist mit einem X (Andreas-Kreuz)
verziert. — Der Biigel hat einen leicht D-formigen Quer-
schnitt mit einer Dornrast. Auf der US befindet sich ein
Lochzapfen in Langsrichtung.

MafBe: L 2,86 cm, H 1,8 cm (Biigel), 1,1 cm (Beschlig),
D 0,15-0,25 cm

Gewicht: 3,5 g

Lit.: A. M. Piilz 2017a, Kat. 7.

T25 Taf. 3 und Farbtaf. 2
Miniaturschnalle mit stempelférmigem Beschldg (Typ
D20, Variante)

AO: EM, Inv. 90/12/92 (ID 261)

FO: aus der Umgebung von Tire

Dat.: 600-670 n. Chr.

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstandig, etwas korrodiert und leicht verschliffen
Primére Herstellungstechnik: zweiteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: am Be-
schldgende kleiner Rest des Gusszapfens abgerundet/
nachbearbeitet und als Zierelement/Endknopf erhalten;
Durchlochung vermutlich (nach-)gebohrt; Nachbear-
beitungsspuren (Feilspuren) auf der VS, mit einer Feile
(oder eventuell einem Meillel) nachbearbeitete, kurze
Linie am Beschldgende und tangential zwischen Biigel
und Beschldg

Beschreibung: s. T 24, allerdings sind die Auflenkanten
des Beschldgs T 25 stirker akzentuiert. Zusétzlich zur
Linie am Beschlidgende finden sich zwei scharfkantige,
schrage Linien zwischen Beschldg und Biigel.

Mafe: L 3,1 cm, H 1,9 cm (Biigel), 1,1 cm (Beschlédg), D
0,15-0,25 cm, Dorn 1,4 x 0,3-0,2 % 0,2-0,3 cm
Gewicht: 5,1 g

T 26 Taf. 3 und Farbtaf. 2
Miniaturschnalle mit kurzem trapezférmigem Beschlig
AO: GHD (ID 961)

FO: von der Arkadiane — 2012, ARK 701/14/12

Dat.: 1.-2. H. 7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Schnalle: Cu-Zn-Sn-Pb-Legierung (RFA — qualita-
tiv); Dorn: Kupfer: 99,8 % Cu (RFA)
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Erh.: vollstindig, méaBig korrodiert und leicht ver-
schliffen

Primére Herstellungstechnik: zweiteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Durchlo-
chung vermutlich (nach-)gebohrt (s. Grat auf der US um
das Loch), regelmidfige Kreispunktverzierungen durch
Bohren oder vor dem Guss gestaltet und mit Graviersti-
chel nachbearbeitet (s. konzentrische und unregelmaflige
Werkzeugspuren in den Vertiefungen); die lange, verti-
kale Rille und die kurzen, schriagen Rillen am Beschla-
gende mit Feile und/oder Meif3el (nach-)bearbeitet
Beschreibung: Die Schnalle z&hlt zu den Schnallenfor-
men mit festem Beschldg. Der ovale Biigel hat einen
D-formigen Querschnitt und eine Dornrast. Der Hocker-
dorn ist vorhanden. Das leicht trapezférmig geschnit-
tene Beschldg ist mit zwei Kreispunktmotiven verziert.
Am Beschlidgende finden sich unter einer breiten Rille
abschliefende schriage Rillen. — Auf der US sind zwei
parallel gesetzte Lochzapfen vorhanden.

Mafle: L 2,7 cm, H 2,6 cm (Biigel), 1,6 cm (Beschldg), D
0,2-0,4 cm, Dorn 1,9 X 0,3 X 0,4 cm

Gewicht: Schnalle: 9,1 g; Dorn: 0,9 g; gesamt 10,0 g

T27 Taf. 3 und Farbtaf. 2
Miniaturschnalle mit kreuzférmigem Beschldg (Typ
D22)

AO: EM, Inv. 46/2/05 (ID 266)

FO: aus Aslanlar Koyii

Dat.: 1. H. 7. Jh.

Mat.: Schnalle: bleihaltiges Messing: 73,5 % Cu, 12,9 %
Pb, 11,9 % Zn (RFA); Dorn: Eisen

Erh.: vollstdndig, Dorn stark korrodiert, Ofl. stark kor-
rodiert

Primédre Herstellungstechnik: zweiteilig, gegossen
Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: Nachbear-
beitungsspuren auf der US um die Lochzapfen; Kreis-
punktdekor vermutlich mit einer Punze hergestellt und
eventuell nachgraviert (einige Punzierungen regelméfBig,
andere eher unregelmifig); wegen der starken Korrosion
weitere Beobachtungen nicht mdglich

Beschreibung: Das Beschldg hat die Form eines Malte-
ser-Kreuzes mit exakt ausgefiihrten Kanten, die Enden
des Querarms sind konkav eingezogen. Die Verzierung
besteht aus Kreispunkten: drei Kreise in einer vertikalen
Reihe und rechts und links davon ein weiterer. Der Biigel
hat einen D-formigen Querschnitt und eine ganz leicht
Mulde als Dornrast. Der Dorn ist leicht gebogen (?) und
sehr schlecht erhalten (Eisenkorrosion). Auf der US fin-
den sich zwei Lochzapfen knapp hintereinander in Quer-
richtung. — Vermutlich handelt sich aufgrund der gerin-
gen Grofle um einen Taschen- oder Schuhverschluss.
Mafe: L 3,8 cm, H 2,4 cm (Biigel), Kreuz 1,8 x 1,8 cm,
D 0,2-0,5 cm, Dorn 1,8 x 0,6 x 0,5 cm

Gewicht: 9.2 g

Lit.: A. M. Piilz 2017a, Kat. 8.

T28 Taf. 3 und Farbtaf. 2
Miniaturschnalle mit kreuzférmigem Beschldg (Typ
D22)

AO: GHD (ID 1164)

FO: aus dem sog. Lukasgrab in Ephesos — 1998, Ki
26/98-16

Dat.: 1. H. 7. Jh. (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstdndig, méBig korrodiert und verschliffen
Primére Herstellungstechnik: zweiteilig, gegossen
Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: Bearbei-
tungsspuren auf der VS und auf dem Dorn; Kreispunkt-
verzierungen mit einer oder zwei unterschiedlicher Pun-
zen gestaltet (s. Unterschied zwischen Form und Grofe
der Punkte der Punzierungen); runde Vertiefungen (mit
gewdlbtem >Bodenc) eventuell mit Hohlpunze hergestellt
Beschreibung: s. T 27, allerdings etwas unterschiedliche
Kreispunktzier: Diese besteht aus zwei nebeneinander
horizontal angeordneten groferen Doppelkreispunkten
in der Mitte des Beschldgs und fiinf weiteren runden
Vertiefungen mit gewdlbtem >Boden« — je eine iiber und
unter der Kreispunktzier im Zentrum, iiber und unter der
Durchlochung sowie einer in der Mitte des Biigels. — Auf
der US findet sich ein Lochzapfen in Langsrichtung ori-
entiert.

MafBe: L 3,5 cm, H 2,3 cm (Biigel), Kreuz 1,4 x 1,5 cm,
D 0,2-0,3 cm, Dorn 2,0 x 0,3 X 0,3 cm

Gewicht: 7,0 g

Lit.: Liko 2011, 189. 219 Kat. 357, A. M. Piilz 2014,
Abb. 1.

T29 Taf. 3 und Farbtaf. 2
Miniaturschnalle mit kreuzférmigem Beschldg (Typ
D22)

AO: GHD (ID 21)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast in Ephesos —
2005, SO 1, SE 1014, Laufnr. 161, Aufschiittung im
Westen

Dat.: 1. H. 7. Jh. (typologischer Vergleich); 1. H. 7. Jh.
(Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Cu-Pb- oder Cu-Pb-Zn-Sn-Legierung: Cu, Pb (Ne-
benelemente: Zn, Sn) (RFA — qualitativ)

Erh.: fast vollstdndig, Dorn fehlt, stark korrodiert und
deutlich verschliffen (s. Biigel gegeniiber dem Dornhal-
ter)

Primédre Herstellungstechnik: urspriinglich zweiteilig,
gegossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Durchboh-
rung wahrscheinlich vor dem Guss gestaltet und nach-
bearbeitet (s. unebene Seitenfldchen); aufgrund der star-
ken Korrosion nur Umrisse der Kreispunktverzierungen
erhalten; runde Vertiefungen (mit gewdlbtem >Bodenc)
eventuell mit einer Hohlpunze hergestellt (durch die Un-
regelmidfigkeit ihrer Form ist diese Beobachtung unsi-
cher)

Beschreibung: s. T 27, die Kreispunktverzierungen sind
durch die Korrosion stark verwischt und kaum erkenn-
bar. Am Biigel und am Beschldg befinden sich insgesamt
sechs Punzverzierungen. — Auf der US ist ein Lochzap-
fen in Langsrichtung.

Mafe: L 3,5 cm, H 2,3 cm (Biigel), Kreuz 1,6 x 1,6 cm,
D 0,3-0,45 cm

Gewicht: 6,3 g
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Lit.: A. M. Piilz — Kat 2010, 701 f. Abb. 10; A. M. Piilz
—Kat 2011, 202 Abb. 10; A. M. Piilz 2012, 216 Abb. 3.

T30 Taf. 3 und Farbtaf. 2
Miniaturschnalle mit kreuzférmigem Beschldg (Typ
D22)

AO: EM, Inv. 89/12/92 (ID 267)

FO: aus der Umgebung von Tire

Dat.: 1. H. 7. Jh.

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: fast vollstdndig, Dorn fehlt, leicht korrodiert, etwas
verschmutzt und deutlich verschliffen (s. flache Vertie-
fung im Bereich der Dornrast)

Primére Herstellungstechnik: urspriinglich zweiteilig,
gegossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: etwas unre-
gelmédBige Durchlochung, wahrscheinlich vor dem Guss
gestaltet und nachbearbeitet (s. unregelméifBige Form des
Lochs); Nachbearbeitungsspuren (Feilspuren) auf VS
Beschreibung: s. T 27, allerdings nicht verziert; auf der
US findet sich ein Lochzapfen in Léngsrichtung.

Mafe: erh. L 3,2 cm, H 2,3 (Biigel), Kreuz 1,5 x 1,2 cm,
D 0,15-0,45 cm

Gewicht: 39 g

T 31 Taf. 3 und Farbtaf. 3
Schnalle mit punzverziertem Kreuzbeschldg (Typ D25)
AO: EM, Inv. 35/21/93 (ID 265)

FO: aus Tire

Dat.: 1. H. 7. Jh.

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: fast vollstédndig, Biigel und Dorn fehlen, Ofl. korro-
diert und deutlich verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: urspriinglich zweiteilig,
gegossen

Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: etwas unre-
gelmédBige Durchlochung; wahrscheinlich vor dem Guss
gestaltet und nachbearbeitet (s. unregelméBige ovale
Form des Lochs); Nachbearbeitungsspuren (Feilspuren)
auf der US und an den (schrig bearbeiteten) Seitenfla-
chen; Kreispunktzier vielleicht durch Ringpunzen herge-
stellt, da GroBe und Form der Verzierungen unterschied-
lich; Gravierung stark verwischt und verschliffen
Beschreibung: Das Beschldg ist kreuzformig gestaltet.
Die Hasten enden in kleinen Scheiben, die mit einfachen
Kreispunkten verziert sind; die Kreuzmitte wird durch
ein Fischgritmotiv verziert. — Auf der US dienen zwei
hintereinander liegende Lochzapfen in Langsrichtung
zur Befestigung.

Malfe: L 4,0 cm, max. H 2,0 cm, D 0,2-0,25 cm
Gewicht: 8,2 g

Lit.: A. M. Piilz 2017a, Kat. 9.

T 32 Farbtaf. 3
Schnalle mit stangenformigem Beschldg

AO: EM, Inv. — (ID 1192)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1075/12,

EVH12-1075/12271, Raum 1.22 (alte Bezeichnung R
12)

Dat.: spites 6.—1. H. 7. Jh. (typologischer Vergleich)
Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstidndig, Ofl. stark korrodiert und maBig ver-
schliffen

Primére Herstellungstechnik: zweiteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Kreispunkt-
zier (aufgrund der stark korrodierten und verschliffenen
Ofl. genaue Technik nicht zu bestimmen)

Beschreibung: Das stangenformige Beschlidg ist mehr-
fach profiliert und mit einem Kreispunktmotiv im vor-
deren Beschlidgteil verziert. Das Beschldgende ist zun-
genformig abgerundet. — Die Schnalle gehdrt zu den
Schnallenformen mit festem Beschldg. Der oval geform-
te Biigel weist eine Dornrast fiir den erhaltenen Hocker-
dorn auf.

Mafe: L4,8 cm, H 1,9 cm

Gewicht: —

T33 Farbtaf. 3
Schnalle mit stangenformigem Beschlig

AO: GHD (ID 1217)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1060/12,
EVH12-1060/12016, Raum 1.22 (alte Bezeichnung R
12)

Dat.: spites 6.—1. H. 7. Jh. (typologischer Vergleich)
Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: fast vollstidndig, Biigel nur im Ansatz erhalten
Primére Herstellungstechnik: zweiteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Nachbear-
beitungsspuren auf der Ofl. des Beschldgs und des Dorns
(s. scharfe Seitenkanten), drei eventuell durch Feilen
(oder Gravieren [?]) gestaltete flache Querlinien
Beschreibung: s. T 32, jedoch ist dieses Exemplar bis auf
drei seichte Querlinien im Bereich des gezackten vorde-
ren Beschlégteils nicht verziert.

Mafe: erh. L 4,2 cm, erh. B 1,5 cm (Biigel), D 0,2 cm,
L Dorn 1,2 cm

Gewicht: 3.4 g

T 34 Taf. 3 und Farbtaf. 3
Schnalle mit tropfenformigem Beschldg und Endscheibe
(Typ D35, Variante [?])

AO: EM, Inv. 47/2/05 (ID 250)

FO: aus Aslanlar Koyii

Dat.: 600—670 n. Chr. (?)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstdndig, Ofl. stark korrodiert, Dorn deutlich
verschliffen

Primére Herstellungstechnik: zweiteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Nachbear-
beitungsspuren aufgrund der stark korrodierten Ofl. nicht
nachweisbar; sehr regelméfige Kreispunktzier (3 einfa-
che Kreispunkte und eine Verzierung mit Doppelkreis)
durch Punzierung (oder eventuell Bohren) gestaltet
Beschreibung: Die Schnalle gehort zu den Schnallenfor-
men mit festem Beschldg. Das Beschldg ist von seiner
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Form tropfenférmig und durch einen schmalen Steg
von der kleinen Scheibe am Beschldgende getrennt. Als
Verzierung finden sich auf der Scheibe und seitlich des
Dornhalters einfache Kreispunkte sowie am tropfenfor-
migen Teil ein groBer Doppelkreis. Der oval geformte
Biigel mit D-férmigem Querschnitt weist eine Dornrast
fiir den erhaltenen Hockerdorn auf. Auf der US finden
sich zwei Lochzapfen in Querrichtung.

MafBe: L 5,4 cm, H 2,2 cm (Biigel), 1,5 cm (Beschldg), D
0,2-0,35 cm, Dorn 2,4 x 0,4 x 0,3-0,6 cm

Gewicht: 11,9 g

T35 Taf. 3 und Farbtaf. 3
Schnalle mit durchbrochenem Dreiecksbeschldg und
Endscheibe des Typs »Korinth« (Typ E6)

AO: EM, Inv. 74/34/87 (ID 269)

FO: aus Tire, Halka Koyt

Dat.: 2. H. 7. Jh.

Mat.: Sn-Bronze: 89,8 % Cu, 6,9 % Sn, 2,5 % Pb (RFA)
Erh.: fast vollstdndig, Biigel und Dorn fehlen, Ofl. etwas
korrodiert und leicht verschliffen

Primdre Herstellungstechnik: urspriinglich mehrteilig,
gegossen

Sekundire Herstellungstechnik/Verzierung: regelméBige
runde Durchlochungen durch Bohren gestaltet, Nach-
bearbeitungsspuren (Feilspuren) auf VS und US; Pro-
filierung (vermutlich mit einer Feile) nachbearbeitet (s.
scharfe Kanten), mit einem Stichel gravierte (und/oder
einer Feile bearbeitete) Rillen

Beschreibung: Das Beschldg hat eine dreieckige Form
und endet mit einem grofen, nichtverzierten Medaillon.
Es ist durchbrochen gearbeitet mit zwei runden und ei-
nem dreieckigen Durchbruch. Zwischen Biigel und Be-
schldg finden sich zwei ausgeprigte Profilierungen in
vertikaler Richtung. — Auf der US sind drei Lochzapfen
in Langsrichtung angebracht.

MaBe: L 4,8 cm, max. H 2,7 cm, D 0,1-0,2 ¢cm, End-
scheibe 1,6 x 1,3 cm

Gewicht: 12,7 g

Lit.: A. M. Piilz 2017a, Kat. 10.

T 36 Taf. 3 und Farbtaf. 3
Schnalle mit durchbrochenem Dreiecksbeschldg und
Endscheibe des Typs »Korinth« (Typ E6)

AO: EM, Inv. 1265 (ID 268)

FO: aus Ephesos

Dat.: 2. H. 7. Jh.

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: fast vollstdndig, Biigel und Dorn fehlen, ein Loch-
zapfen abgebrochen, leicht korrodiert, stark verschmutzt
Primdre Herstellungstechnik: urspriinglich mehrteilig,
gegossen

Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: Durchlo-
chungen vermutlich vor dem Guss gestaltet und nach-
bearbeitet; Nachbearbeitungsspuren (Feilspuren) auf der
US, mit unterschiedlichen Graviersticheln durchgefiihr-
te Gravierungen: Kreuz, Linie (parallel zum Rand des
Beschldgs) und eventuell die schriagen (pfeilformigen)
Dreiecke im Bereich der Profilierung durch einen Stichel

mit breiterer Arbeitskante, runder Rahmen des Kreuzes
mit kurzen Querlinien durch einen Stichel mit schmale-
rer Arbeitskante hergestellt

Beschreibung: s. T 35, allerdings ist die Flache zwischen
den Profilierungen mit schrigen (pfeilformigen) Drei-
ecken verziert und das Endmedaillon mit einem Kreuz
mit geschweiften Hasten dekoriert. Als Rahmung des
Kreuzes dient eine nur noch schlecht zu erkennende Li-
nie verziert mit kurzen Strichen. Die Seitenkanten des
dreieckigen Beschlédgs sind vertieft. — Auf der US sind
drei Lochzapfen in Léngsrichtung angebracht.

Mafle: L 4,4 cm, erh. H 2,4 cm, D 0,2-0,3 cm, Dm End-
scheibe 1,2 cm

Gewicht: —

Lit.: A. M. Piilz — Kat 2010, 703 Abb. 11; A. M. Piilz —
Kat 2011, 202 Abb. 11.

T37 Taf. 3 und Farbtaf. 3
Schnalle mit herzférmig durchbrochenem Beschlidg des
Typs »Bologna« (Typ E8)

AO: EM, Inv. 14/7/89 (ID 271)

FO: aus Baymdir

Dat.: 1. H. 7. Jh.

Mat.: Cu-Sn-Pb-Legierung (RFA — qualitativ)

Erh.: vollstindig, Ofl. miBig korrodiert und leicht
verschliffen (vgl. scharfe und stumpfe Seitenkanten des
Biigels)

Primédre Herstellungstechnik: dreiteilig, gegossen
Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: Scharnier-
verschluss, Rille oder Kerblinie parallel zum herzférmi-
gen Durchbruch (nach-)graviert

Beschreibung: Das Beschldg weist eine ldnglich-drei-
eckige oder auch tropfenférmige Form mit herzférmi-
gem Durchbruch auf. Die Zierkerbung am Rand passt
sich der Form des Beschldgs an. Der Biigel ist langoval
mit einem leicht eckigen Querschnitt und ohne Dornrast;
der Dorn hat einen leicht erhabenen Hocker. — Auf der
US befinden sich zwei Lochzapfen in Langsrichtung.
MafBe: L 4,2 cm, H 2,8 cm (Biigel), H 1,6 cm (Beschlég),
Dorn 1,9 x 0,4-0,2 x 0,2 cm

Gewicht: 12,2 g

Lit.: A. M. Piilz 2017a, Kat. 11.

T 38 Taf. 3 und Farbtaf. 3
Schnalle mit herzférmig durchbrochenem Beschlidg des
Typs »Bologna« (Typ E8)

AO: EM, Inv. 12/27/94 (ID 272)

FO: aus der Umgebung von Tire

Dat.: 1. H. 7. Jh.

Mat.: Cu-Sn-Pb-Legierung (RFA — qualitativ)

Erh.: vollstindig, Ofl. miBig korrodiert und leicht
verschliffen

Primére Herstellungstechnik: dreiteilig, gegossen
Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: Nachbear-
beitungsspuren (Feilspuren) auf dem Biigel, Scharnier-
verschluss, Rille oder Kerblinie parallel zum herzformi-
gen Durchbruch (nach)graviert

Beschreibung: s. T 37.

Mafe: L 3,9 cm, H 2,3 cm (Biigel), 1,6 cm (Beschldg), D
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0,15-0,4 cm, Dorn 2,0 x 0,4-0,3 X 0,2 cm
Gewicht: 10,1 g

T 39 Taf. 3 und Farbtaf. 3
Schnalle mit herzférmig durchbrochenem Beschlig des
Typs »Bologna« (Typ E8)

AO: EM, Inv. 78/34/87 (ID 273)

FO: aus Halka Kéyii, Tire

Dat.: 1. H. 7. Jh.

Mat.: Biigel: bleihaltige Bronze (Sn-Pb-Bronze): 77,4 %
Cu, 9,0 % Sn, 8,9 % Pb; Dorn: Pb-Sn-Bronze: 68,6 %
Cu, 18,6 % Pb, 7,2 % Sn (RFA)

Erh.: vollstindig, einer der Lochzapfen nur teilweise
erhalten (beschédigt), Ofl. miBig korrodiert und leicht
verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: dreiteilig, gegossen
Sekundire Herstellungstechnik/Verzierung: Scharnier-
verschluss, Rille parallel zum herzformigen Durchbruch
vermutlich mit einem Meifel (s. >gezackte« Seitenwin-
de) (nach-)bearbeitet, dunkle oder schwarz verfarbte
Masse in der Rille (wahrscheinlich) als Reste eines orga-
nischen Materials zu identifizieren (Niello, Glas/Email
konnten mit RFA nicht nachgewiesen werden)
Beschreibung: s. T 37.

Mafle: L 4,5 cm, H 2,8 cm (Biigel), 1,6 cm (Beschlédg), D
0,2-0,5 cm, Dorn 2,3 X 0,3 X 0,2 cm

Gewicht: 12,4 g

T 40 Taf. 4 und Farbtaf. 3
Schnalle mit herzférmig durchbrochenem Beschldg des
Typs »Bologna« (Typ E8)

AO: EM, Inv. 77/34/87 (ID 274)

FO: aus Halka Kdyti, Tire

Dat.: 1. H. 7. Jh.

Mat.: Cu-Sn-Pb-Legierung (Nebenelemente: Zn, Fe)
(RFA — qualitativ)

Erh.: vollstindig, Ofl. méBig korrodiert und leicht
verschliffen (beide Lochzapfen durch Gebrauch stark
verschliffen)

Primére Herstellungstechnik: dreiteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Nachbear-
beitungsspuren (Feilspuren) auf dem Biigel (vielleicht
sekundér), Scharnierverschluss, Rille oder Kerblinie
parallel zum herzformigen Durchbruch (nach-)graviert;
weder Email/Glas noch Niello wurde in den Vertiefun-
gen (durch RFA) nachgewiesen

Beschreibung: s. T 37.

Mafle: L 4,2 cm, H 2,6 cm (Biigel), 1,5 cm (Beschlédg), D
0,3-0,6 cm, Dorn 2,2 x 0,3-0,4 x 0,3 cm

Gewicht: 13,1 g

Lit.: A. M. Piilz — Kat 2010, 703 Abb. 12; A. M. Piilz —
Kat 2011, 202 Abb. 12.

T 41 Taf. 4 und Farbtaf. 3. 119
Schnalle mit herzférmig durchbrochenem Beschlidg des
Typs »Bologna< (Typ E8)

AO: GHD (ID 168)

FO: aus dem Hanghaus 2 — 1985, Ki 39/85 (Etiitliik),

gemeinsam mit einem Bleisiegel

Dat.: 1. H. 7. Jh. (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstindig, Off. miBig korrodiert und leicht
verschliffen

Primére Herstellungstechnik: dreiteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: — deutlich
sichtbare Nachbearbeitungsspuren (Feilspuren) auf der
Ofl. (sowohl auf der VS als auch auf der US), Scharnier-
verschluss, Rille parallel zum herzférmigen Durchbruch
(nach-)graviert

Beschreibung s. T 37.

Mafe: L 4,0 cm, H 2,8 cm (Biigel), 1,6 cm (Beschldg), D
0,3-0,4 cm, Dorn 2,1 X 0,3 X 0,3 cm

Gewicht: 13,5 g

T 42 Taf. 4 und Farbtaf. 3
Schnalle mit herzférmig durchbrochenem Beschlidg des
Typs »Bologna« (Typ ES8, Variante)

AO: EM, Inv. 76/34/87 (ID 252)

FO: aus Halka Kdyii, Tire

Dat.: 1. H. 7. Jh. (?)

Mat.: Beschldg: bleihaltige Bronze (Pb-Sn-Bronze):
78,2 % Cu, 12,8 % Pb, 6,2 % Sn; Biigel: Sn-Bronze:
84,8 % Cu, 8,7 % Sn (RFA)

Erh.: vollstindig, Ofl. miBig korrodiert und leicht
verschliffen, Stift eventuell modern

Primédre Herstellungstechnik: dreiteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Reste des
Gusszapfens (vermutlich) abgeflacht und in einen End-
knopf umgearbeitet, Nachbearbeitungsspuren (Feil-
spuren) auf dem Beschldg, dem Dorn und dem Biigel,
Scharnierverschluss, Rille parallel zum herzformigen
Durchbruch (nach-)graviert

Beschreibung: s. T 37. Zusitzlich zur tiblichen Form
von Typ E8 weist das Beschldg einen Endknopf sowie
einen Léngssteg auf, der den herzférmigen Durchbruch
unterteilt.

MafBe: L 4,5 cm, H 2,8 cm (Biigel), 1,8 cm (Beschldg), D
0,2-0,4 cm, Dorn 2,2 x 0,3-0,5 x 0,3 cm

Gewicht: 14,7 g

T43 Taf. 4 und Farbtaf. 3
Schnalle mit dreieckigem Beschlig und stilisiertem
Blattdekor (Typ E10)

AO: EM, Inv. 93/12/92 (ID 262)

FO: aus der Umgebung von Tire

Dat.: 2. H. 7. Jh.

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: fast vollstindig, eine Ose der Scharnierkon-
struktion sowie ein Lochzapfen fehlen teilweise, Biigel
fehlt, Ofl. etwas korrodiert und leicht verschliffen
Primére Herstellungstechnik: urspriinglich mehrteilig,
gegossen

Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: zwei grofie
und eine kleine Vertiefungen entweder mit einer Hohlpun-
ze gestaltet oder eventuell vor dem Guss entstanden, an-
schliefend nachbearbeitet; Rillen wahrscheinlich graviert
Beschreibung: Als Verzierung des massiven dreieckigen
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Beschlédgs dienen zwei scharfkantige, scherenartig gedff-
nete Kerben. Zwischen diesen befinden sich eine grofle,
kreisférmige Vertiefung im hinteren Beschlidgbereich so-
wie zwei weitere, direkt untereinander angeordnete am
Beriihrungspunkt der Kerben. Diese Vertiefungen waren
vielleicht fiir Einlagen aus einem anderen Material ge-
dacht. — Auf der US sind drei Lochzapfen in Langsrich-
tung an den Kanten.

MabBe: L 3,9 cm (ohne Osen), 4,5 cm (mit Osen), max. H
2,2cm, D 0,4-0,6 cm

Gewicht: 17,8 g

Lit.: A. M. Piilz 2017a, Kat. 12.

T 44 Taf. 4 und Farbtaf. 3
Schnalle mit insektenférmigem Beschlag (Typ E11)
AO: EM, Inv. 164/19/92 (ID 263)

FO: aus der Umgebung von Tire

Dat.: 2. H. 7. Jh.

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: fast vollstdndig, Biigel und Dorn fehlen, Ofl. maBig
korrodiert und maBig verschliffen

Primdre Herstellungstechnik: urspriinglich mehrteilig,
gegossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Profilierung
und Muster mit einer Feile, eventuell auch mit einem
Gravierstichel nachbearbeitet

Beschreibung: Das Beschldg ist in Form eines Insekten-
korpers mit ausgeprégten, breiten Fliigeln gestaltet; der
Korper selbst ist nicht verziert. Der Ubergang zum Biigel
wird durch eine scharfkantige, vertikale Profilierung an-
gegeben. Die urspriingliche Befestigung des Biigels wird
durch zwei Osen an der Schmalseite des Beschligs ge-
wihrleistet. — Auf der US befinden sich drei Lochzapfen
in Langsrichtung.

MaBe: L 3,1 cm (ohne Osen), 3,7 cm (mit Osen), max. H
2,3 cm, D 0,3-0,5 cm

Gewicht: 13,8 g

Lit.: A. M. Piilz 2017a, Kat. 13.

T 45 Taf. 4 und Farbtaf. 3
Schnalle mit insektenformigem Beschldg (Typ E11)
AO: EM, Inv. 16/7/89 (ID 264)

FO: aus Bayindir

Dat.: 2. H. 7. Jh.

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: fast vollstidndig, Bligel und Dorn fehlen, Ofl. maBig
korrodiert und méaBig verschliffen

Primére Herstellungstechnik: urspriinglich mehrteilig,
gegossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Reste des
Gusszapfens in einen Endknopf umgearbeitet, US hohl
und nicht flach wie bei T 44; Trennkante zwischen Flii-
gel und Korper mit einer Feile, eventuell auch mit einem
Gravierstichel nachbearbeitet

Zur Beschreibung des Beschldgs: s. T 44, allerdings
weist das Beschldg T 45 zusitzlich einen Endknopf auf
und nicht so weit ausschwingende Fliigel.

MafBe: L 3,3 cm (ohne Osen), 3,7 cm (mit Osen), max. H
1,7 cm, D 0,3-0,5 cm

Gewicht: 11,3 g
Lit.: A. M. Piilz — Kat 2010, 704 Abb. 13.

T 46 Taf. 4 und Farbtaf. 4. 120
Schnalle mit mandelformigem Beschldg (Typ E23)

AO: EM, Inv. 2/5/91 (ID 253)

FO: aus Torbali

Dat.: 600-670 n. Chr.

Mat.: Cu-Zn-Sn-Pb-Legierung (RFA — qualitativ)

Erh.: fast vollstindig, Biigel nur ansatzweise erhalten,
ein Lochzapfen abgebrochen, Ofl. maBig korrodiert und
verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: dreiteilig, gegossen
Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: Reste des
Gusszapfens in einen Endknopf umgearbeitet, US hohl
wie bei T 45 (Hinweis auf Gusstechnik); Nachbearbei-
tungsspuren (Feilspuren) auf der US (hauptséchlich um
den Endknopf und den erhabenen Rand); Scharnier-
verschluss; Dekor mit unterschiedlichen Werkzeugen
(Meiflel und Stichel) (nach-)bearbeitet: das konvexe
mandelféormige Ornament und die zwei umrahmenden
Kerben wahrscheinlich durch Meifleln stark (nach-)be-
arbeitet (s. den mandelférmigen Abdruck auf der US);
Kerb-/Perldraht imitierende Randverzierung vermutlich
vor dem Guss gestaltet, anschlieBend nachbearbeitet.
Glastypische/glasbildende Elemente in den Vertiefungen
nachgewiesen, jedoch in sehr geringen Mengen (nicht
unbedingt aussagekréftig)

Beschreibung: Das mandelformige Beschlidg weist als
Randverzierung eine Kerbreihe auf, die nacheinander
eine Leiste mit Dreiecken, zwei Kerben und in der Mit-
te ein konvexes mandelférmiges Ornament umschlief3t.
Weitere Dreiecke oder fast gitterdhnliche Motive sowie
an den Réndern ein stilisiertes Punkt-Komma-Muster
finden sich am Ubergang zum Biigel vor den Osen. Am
Beschldgende ist ein Endknopf; der nur noch ansatzwei-
se vorhandene Biigel ist vermutlich oval oder nieren-
formig mit rundem Querschnitt. — Der Dorn ist verdickt
und vorn leicht nach unten gebogen. Er besitzt eine
kastendhnliche, kleine Fassung mit ovaler Auslassung,
die vielleicht einer Einlage aus einem anderen Material
diente. Auf der leicht konkav eingezogenen US befinden
sich zwei nebeneinander stehende, kleine Lochzapfen in
Léngsrichtung und am Beschldgende ein weiterer, aller-
dings verbrochener Lochzapfen in Querrichtung.

MafBe: L 3,7 cm (Beschldg), H 2,9 cm (Biigel), 2,4 cm
(Beschlag), D 0,35-0,6 cm, Dorn 2,9 x 0,6 x 0,5 cm
Gewicht: 26,3 g

Lit.: A. M. Piilz 2017a, Kat. 14.

T 47 Taf. 4 und Farbtaf. 4
Schnalle mit dreifach durchbrochenem Beschlidg (Typ
E24, Variante [?])

AO: GHD (ID 227)

FO: aus dem Hanghaus 2 — 1983 (Etiitliik)

Dat.: beginnendes 7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)
Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: fast vollstidndig, Bligel und Dorn fehlen, korrodiert,
Vertiefungen und US stark verschmutzt
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Primére Herstellungstechnik: urspriinglich mehrteilig,
gegossen

Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: Reste des
Gusszapfens in einen Endknopf umgearbeitet, grobe
Nachbearbeitungsspuren auf der VS und hauptséchlich
auf der US; Durchbriiche vermutlich vor dem Guss ge-
staltet (s. unregelméBige Seitenkanten), die vertikale
Linie direkt neben den Osen mit einem Stichel (nach-)
bearbeitet. Wegen der gleichen UnregelméBigkeiten der
Kreispunktverzierungen wurde jeder Kreispunkt ver-
mutlich mit demselben Werkzeug (Punze mit kreispunkt-
formiger Arbeitskante) hergestellt.

Beschreibung: Das Beschldg ist vasenformig mit drei
langlichen, beinahe dreieckigen (ldngliche gleichschenk-
lige Dreiecke mit abgerundeten Ecken) Durchbriichen
gestaltet und weist einen Endknopf (Gusszapfenrest) auf.
Die Ofl. verzieren vier Kreispunkte sowie eine vertikale
Linie vor dem Ubergang zum Biigel. — Auf der US befin-
den sich zwei Lochzapfen in Langsrichtung.

MaBe: L 3,3 cm (ohne Osen), 3,9 cm (mit Osen), H
2,0 cm, D 0,15-0,4 cm

Gewicht: 5,8 g

T 48 Farbtaf. 4
Schnalle mit leierférmigem durchbrochenem Beschldg
(Typ E24, Variante [?])

AO: EM, Inv. — (ID 1190)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1078/12,
EVHI12-1078/12292, Raum 1.23

Dat.: 2.-3. D. 7. Jh. (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung, vergoldet (keine RFA)

Erh.: vollstindig, korrodiert, Vergoldung etwas ver-
schliffen

Primére Herstellungstechnik: dreiteilig, gegossen
Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: kleiner Rest
des Gusszapfens erhalten, abgeflacht und in einen halb-
runden Endknopf umgearbeitet, Scharnierverschluss, an
der Ofl. durch die deckende Vergoldungs- oder Korrosi-
onsschicht keine Nachbearbeitungsspuren zu identifizie-
ren, sowohl das Muster als auch Bereich am Ubergang
zum Biigel vor den Osen (nach-)graviert, drei halbmond-
formige Punzierungen auf dem Hoécker des Dorns, die
(vertieften) Zierelemente am vorderen Beschldgende
und auf dem Hocker des Dorns sind dunkel/schwarz ver-
farbt: diese Verfarbung konnte auf Niello oder ein orga-
nisches Material (als Einlagematerial ) hinweisen (vgl.
Schnallen-Typ >Bolognac).

Beschreibung: Das leierformige Beschldg ist im oberen
Bereich herzformig, im unteren tulpenférmig durchbro-
chen. Der Ubergang zum Scharnier ist mit einer tiefen,
zweibogigen Kerbe graviert, die anschlieBende Flache
weist eine ornamentale Komma-Verzierung auf. Der
leicht nierenférmige Biigel hat einen D-férmigen Quer-
schnitt. Der breite Hockerdorn ist mehrfach gekerbt und
endet laschenformig.

Malfe: L 6,9 cm, max. H2,8 cm, D 0,8 cm

Gewicht: —

T 49 Taf. 4 und Farbtaf. 4
Schnalle mit schildférmigem, leicht gekehltem Beschldg
(Typ E29)

AO: EM, Inv. 26/21/93 (ID 249)

FO: aus Tire

Dat.: 1. H. — frithe 2. H. 7. Jh.

Mat.: bleihaltiges Messing, vergoldet: 72,2 % Cu, 10,8 %
Zn, 9,6 % Pb (RFA)

Erh.: fast vollstindig, Biigel und Dorn fehlen, miBig
korrodiert und méBig verschliffen, Vergoldung in Spuren
erhalten

Primdre Herstellungstechnik: urspriinglich mehrteilig,
gegossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Nachbear-
beitungsspuren auf der VS und hauptséchlich auf der US
um den erhabenen Rand, US hohl (Hinweis auf Guss-
technik), kerbartige Verzierungen auf der VS vermutlich
mit einer Feile nachbearbeitet, die VS urspriinglich ver-
goldet

Beschreibung: Das schildférmige und leicht gekehlte
Beschlég ist bis auf zwei horizontale V-artige Kerben am
vorderen Beschldgteil nicht verziert. — Auf der US befin-
den sich zwei Lochzapfen in Langsrichtung sowie eine
weitere in Querrichtung.

MaBe: L 2,2 cm (ohne Osen), 2,7 cm (mit Osen), H
2,2 c¢cm, D 0,1-0,25 cm

Gewicht: 9,2 g

T 50 Taf. 4 und Farbtaf. 4
Schnalle mit Riemenschlaufe des Typs »Salona Histriac
(Variante [?])

AO: GHD (ID 295)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 1,
SE 1002, Laufnr. 113, siidlich schrager Mauer, Schutt
seit Zerstorung/Aufgabe schrager Mauer

Dat.: 3. D. 6. — A. 7. Jh. (typologischer Vergleich); 8. Jh.
(Fundkontext — E. Profant)

Mat.: bleihaltiges Messing: 74,1 % Cu, 14,0 % Pb, 7.3 %
Zn (RFA)

Erh.: vollstdndig, leicht korrodiert und verschliffen
Primédre Herstellungstechnik: zweiteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Nachbear-
beitungsspuren auf der Ofl. erkennbar (sehr grobe Spu-
ren im Bereich der Seitenkanten und auf dem Dorn, Ver-
zierung auf der VS durch Feilen oder Gravieren gestaltet
Beschreibung: Die Schnalle mit festem Beschldg weist
einen leicht ovalen Biigel mit beinahe rechteckigem
Querschnitt sowie Dornrast auf. Das Beschlidg selbst
ist langrechteckig und auf der VS mit plastischem
Zickzackmuster verziert. Der Ubergang vor der Durch-
lochung (fiir den Dorn) ist mit zwei weiteren, vertikal
gerichteten V-artigen Kerben versehen. Am Ende des
Beschlégs findet sich eine Riemenschlaufe. Die Schnal-
le diente vermutlich zur Befestigung eines Messers oder
einer Tasche am Giirtel. — Auf der US befinden sich zwei
Lochzapfen in Langsrichtung.

Male: L 4,2 cm, H 1,4 cm (Biigel), D 0,2-0,3 cm, Dorn
1,9 x 0,3 cm, Riemenschlaufe 0,9 x 1,2 x 0,5 cm
Gewicht: 8,3 g
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TS51 Taf. 4 und Farbtaf. 4
Schnalle mit wappenférmigem Beschlidg

AO: EM, Inv. 75/34/87 (ID 254)

FO: aus Halka Koyii, Tire

Dat.: 2. D.—2. H. 6. Jh.

Mat.: bleihaltiges Messing: 75,8 % Cu, 13,4 % Zn, 8,3 %
Pb (RFA)

Erh.: vollstdndig, Dorn verbogen, leicht korrodiert und
deutlich verschliffen

Primére Herstellungstechnik: zweiteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Reste des
Gusszapfens in einen Endknopf umgearbeitet, Schnitt-
spuren sind auf der US deutlich erkennbar, grobe
(Nach)-Bearbeitungsspuren auf der US, Umgebung der
Lochzapfen stark abgeflacht, (nach-)gravierte querlau-
fende Linie/Rille auf der VS, Punkt-Komma-Motive
vor dem Guss gestaltet, anschlieBend mit einem Stichel
nachbearbeitet

Beschreibung: Die Schnalle zahlt zu den Schnallen mit
festem Beschldg. Der ovale Biigel hat einen D-formigen
Querschnitt sowie eine Dornrast. Das schildartige Be-
schldg weist einen trapezartigen Endknopf auf. Die Ofl.
des Beschlédgs ist halbkreisartig eingetieft, rechts und
links des Dorns befinden sich Punkt-Komma-Motive.
Eine querlaufende Linie trennt das Beschlig vom Bii-
gel. — Auf der US befinden sich zwei Lochzapfen in
Langsrichtung sowie ein weiterer in Querrichtung.
Mafe: L 3,5 cm, H 2,0 cm (Biigel), 1,7 cm (Beschldg), D
0,2-0,35 cm, Dorn 1,8 X 0,3 x 0,1 cm

Gewicht: 8,7 g

TS2 Taf. 4 und Farbtaf. 4
Schnalle mit lang gestrecktem, gekehltem Beschldg und
Endmedaillon

AO: EM Inv. 74/16/09 (ID 982)

FO: vom Magnesischen Tor — 2009, 436/09-3-99

Dat.: 6.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: bleihaltiges Messing, vergoldet: 83,8 % Cu, 9,8 %
Zn, 4,8 % Pb (RFA)

Erh.: vollstandig, Ofl. korrodiert, Vertiefungen stark ver-
schmutzt

Primére Herstellungstechnik: zweiteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Form und
Verzierung des Beschldgs wahrscheinlich vor dem Guss
gestaltet, dann nachbearbeitet (aufgrund der starken
Verschmutzung in den Vertiefungen sind weitere feind-
schmiedetechnische Merkmale nicht erkennbar), die VS
war urspriinglich vergoldet (Feuervergoldung durch Vor-
handensein von Quecksilber auf der Ofl. bewiesen)
Beschreibung: Das Exemplar zéhlt zu den Schnallen mit
festem Beschldg. Der von seiner Form her stark D-for-
mig gestaltete Biigel hat eine schrage Dornrast. Der sich
im vorderen Bereich stark verbreiternde und nach unten
gebogene Dorn weist einen Hocker auf, dessen breite
Seitenkanten (im Profil) bliitenartig gekerbt sind. Das
gekehlte Beschlidg ist in Form tiberfallender Halbpalmet-
ten akzentuiert und durch scharfe Kerben gestaltet, an
deren Ende ein Scheibenmedaillon mit einer omegafor-
migen Verzierung sitzt. Im vorderen Teil des Beschligs
findet sich eine gravierte Volute als Dekor. — Auf der US

befinden sich ein Lochzapfen in Langsrichtung und ein
weiterer in Querrichtung in der Mitte.

Mafle: L 6,2 cm, H 2,2 cm (Biigel), 1,4 cm (Beschlédg), D
0,4-1 cm, Dorn 2,6 x 0,5-0,9 x 0,5-0,7 cm

Gewicht: 34,0 g

TS3 Taf. 5 und Farbtaf. 4
Schnalle mit leierartigem durchbrochenem Beschlig
AO: EM, Inv. 73/34/87 (ID 251)

FO: aus Halka Kdyii, Tire

Dat.: 7. Jh. (?)

Mat.: Cu-Sn-Pb-Legierung (RFA — qualitativ)

Erh.: fast vollstdndig, Biigel und Dorn fehlen, leicht kor-
rodiert und deutlich verschliffen

Primdre Herstellungstechnik: urspriinglich mehrteilig,
gegossen

Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: sehr grobe
Bearbeitungsspuren auf der US, Durchbruch vermutlich
vor dem Guss gestaltet und mit einer Feile fein nachbe-
arbeitet (s. glatte Innenseite), die linearen Verzierungen
auf der VS sind durch Meif3eln gestaltet, die Kreispunkte
wurden durch Punzierung hergestellt

Beschreibung: Das leierformige Scharnierbeschldg weist
einen groBen herzformigen Durchbruch auf. Seiner Form
folgt eine tiefe Kerbe, der Rahmen ist mit kleinen Kreis-
punkten verziert. Am spitz zulaufenden Abschluss des
Beschlédgs teilt sich der Rahmen und lduft auf beiden
Seiten bogenformig nach auflen. — Auf der US befinden
sich zwei Lochzapfen in Langsrichtung sowie ein weite-
rer in Querrichtung.

MaBe: L 3,6 cm (ohne Osen), 4,4 cm (mit Osen), max. H
2,2 cm, D 0,3-0,5 cm

Gewicht: 16,7 g

T 54 Taf. 5 und Farbtaf. 4
Schnalle mit rechteckigem Beschldg und durchbroche-
nem Dekor (Typ G1)

AO: EM, Inv. 2143 (ID 749)

FO: aus der Johannesbasilika in Ephesos

Dat.: 9. Jh. (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: fast vollstdndig, Dorn fehlt, Ofl. méBig korrodiert
und méaBig verschliffen (Biigel durch Gebrauch stirker
verschliffen)

Primédre Herstellungstechnik: mehrteilig, gegossen
Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: Nachbe-
arbeitungsspuren auf der Ofl., Scharnierverschluss,
Durchbruch vor dem Guss gestaltet und vermutlich mit
einer Feile nachbearbeitet (s. glatte, gerade Innenseite),
Kerben am Biigel mit einer Feile (oder einem Stichel)
(nach-)bearbeitet. Kreispunktreihe auf dem Biigel stark
verschliffen, daher sind die Kreispunkte entweder vor
dem Guss entstanden oder durch Punzieren hergestellt
und durch langen Gebrauch stark verschliffen
Beschreibung: Es handelt sich um ein rechteckiges Be-
schldg, das durchbrochen gearbeitet ist: Auf einen recht-
eckigen Durchbruch am hinteren Beschldgteil folgen
zwei nebeneinander gesetzte, durchbrochene Kreise ver-
bunden mit kleinen Rechtecken, die fast schliissellochar-
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tig anmuten. — Der Biigel hat einen leicht dreieckigen
Querschnitt mit mehreren horizontalen Kerben und einer
vertieften Mulde als Dornrast. Eine kleine, unregelmé-
Bige Kreispunktreihe folgt der Biigelform. Der Biigel ist
mit zwei Osen iiber eine Verbindungsachse am Beschlig
befestigt.

MaBe: L 6,4 cm (gesamt), 2,6 cm (Biigel mit Osen),
4,0 cm (Beschlédg), H 3,5 cm (Biigel), 3,0 cm (Beschlig),
D0,15cm

Gewicht: 20,1 g

Lit.: A. M. Piilz 2017a, Kat. 15.

TS5 Taf. 5 und Farbtaf. 4
Schnalle mit rechteckigem Beschldg und Tierdarstellung
(Typ G2)

AO: EM, Inv. 28/5/00 (ID 277)

FO: aus der Umgebung von Tire

Dat.: E.9.—-A. 11. Jh.

Mat.: bleihaltige Bronze (Sn-Pb-Bronze): 63,2% Cu,
18,7 % Sn, 15,6 % Pb (RFA)

Erh.: Beschlig fast vollstéindig, eine Ose abgebrochen,
Biigel und Dorn fehlen, Ofl. etwas korrodiert und leicht
verschliffen

Primére Herstellungstechnik: urspriinglich mehrteilig,
gegossen

Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: fein bear-
beitet; zur Gestaltung der Tierdarstellung wurden un-
terschiedliche Werkzeuge verwendet: die breiten, tiefen
Linien sind mit einem Meif3el hergestellt (oder mit einem
Gravierstichel nachbearbeitet), wahrend die schmalen,
flachen Linien durch einen Gravierstichel erzeugt wur-
den. Die unregelméBigen Punzierungen (rund, oval trop-
fenformig) im Bereich von Augen, Mund und Rahmen
wurden vermutlich mit unterschiedlichen Werkzeugen
(nicht ausschlieBlich mit Punzen) gestaltet.
Beschreibung: Das rechteckige Beschlédg zeigt die Dar-
stellung eines stilisierten Lowen, wobei das Tier die
gesamte Bildfliche ausfiillt. Der Kd&rper ist nach links
gewandt und im Profil wiedergegeben. Alle vier Beine
sind — bis auf den Hinterlauf im Hintergrund — mit ei-
ner Reihe feiner, schriger Kerben verziert. Der Schweif
ist nach oben gerichtet und sprengt den Motivrahmen,
auch er ist in gleicher Weise verziert. Der katzenbucke-
lahnliche Korper weist gegengleich strichlierte Reihen
auf, die einen fast blattdhnlichen Eindruck erwecken.
Der frontal ausgerichtete Schadel ist gro3 und eckig, die
schmale umlaufende Méhne besteht aus geraden (oben)
und schréigen (seitlich) Kerben. Grofle mandelférmige,
leicht schrig gestellte Augen zeigen Punzierungen als
Pupillen; die Augen blicken den Betrachter direkt an.
Die Schnauze ist lang und gerade und verbreitert sich
nach unten zu dreieckig. Die Barthaare werden durch
schrige Kerben angedeutet. Das Maul ist breit ge6ffnet
und wirkt nicht bedrohlich, sondern beinahe lichelnd,
die obere und untere Zahnleiste sind angegeben. — Die
Breitseiten des Beschldgs weisen je eine unregelmiflige
Punktreihe auf. Die Umrahmung des Motivs ist eine ver-
tiefte, ebenfalls sehr unregelméBig gezogene Linie. Das
Relief ist deutlich erhaben. Der Riemendurchzug befin-
det sich auf der rechten Seite. Die US ist nicht verziert.

MaBe: L 3,5 cm (ohne Ose), 4,1 cm (mit Ose), max. H
3,0 cm, D 0,2-0,3 cm, Bildfliche 2,2 x 2,2 cm

Gewicht: 9,5 g

Lit.: A. M. Piilz 2017a, Kat. 16.

T 56 Taf. 5 und Farbtaf. 4
Schnalle mit rechteckigem Beschldg und Tierdarstellung
(Typ G2)

AO: EM, Inv. 18/10/97 (ID 275)

FO: aus der Umgebung von Tire

Dat.: E. 9. —A. 11. Jh.

Mat.: bleihaltige Bronze (Pb-Sn-Bronze): 66,8 % Cu,
21,0 % Pb, 7,0 % Sn (RFA)

Erh.: Beschlédg fast vollstindig, Biigel und Dorn fehlen,
vom Riemendurchzug ist ein Teil verbrochen, Ofl. stark
korrodiert und verschmutzt

Primére Herstellungstechnik: urspriinglich mehrteilig,
gegossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: aufgrund
der stark korrodierten und verschmutzten Ofl. sind kaum
Werkzeugspuren erkennbar, vermutlich mit unterschied-
lichen Werkzeugen (Meif3el und Stichel) bearbeitet
Beschreibung: s. T 55, jedoch ist die Schnalle in einem
schlechteren Erhaltungszustand.

MaBe: L 3,2 cm (ohne Osen), 3,8 cm (mit Osen), max. H
2,5 cm, D 0,1-0,4 cm, Bildfliche 2,3 x 2,1 cm

Gewicht: 8,3 g

T57 Taf. 5 und Farbtaf. 4
Schnalle mit rechteckigem Beschldg und Tierdarstellung
(Typ G2)

AO: EM, Inv. 4/21/90 (ID 276)

FO: aus Torbali

Dat.: E. 9. —A. 11. Jh.

Mat.: Cu-Sn-Pb-Legierung (Nebenelemente: Zn, Fe)
(RFA — qualitativ)

Erh.: Beschlédg fast vollstindig, Biigel und Dorn fehlen,
eine Ose verbrochen, Ofl. korrodiert und leicht verschlif-
fen und verschmutzt

Primére Herstellungstechnik: urspriinglich mehrteilig,
gegossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: fein bear-
beitet, zur Gestaltung der Tierdarstellung unterschiedli-
che Werkzeuge (Meif3el und Stichel) verwendet
Beschreibung: s. T 55, jedoch scheint der Lowenschédel
nicht so fein ausgearbeitet zu sein.

MaBe: L 3,5 cm (ohne Ose), 4,0 cm (mit Ose), max. H
2,6 cm, D 0,2-0,3 cm, Bildflache 2,2 x 2,1 cm

Gewicht: 9,5 g

T S8 Taf. S und Farbtaf. 5
Schnalle mit rechteckigem Beschldg und Tierdarstellung
(Typ G2)

AO: EM, Inv. 19/10/97 (ID 278)

FO: aus der Umgebung von Tire

Dat.: E.9.—A. 11. Jh.

Mat.: Cu-Sn-Pb-Legierung (Nebenelemente: Zn, Fe)
(RFA — qualitativ)



22 VIII Katalog

Erh.: Beschlég fast vollstindig, Biigel, Riemendurchzug
und Dorn fehlen, Ofl. korrodiert und leicht verschliffen
bzw. verschmutzt

Primére Herstellungstechnik: urspriinglich mehrteilig,
gegossen

Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: fein bearbei-
tet, zur Gestaltung der Tierdarstellung unterschiedliche
Werkzeuge (Meifel und Stichel) verwendet, der gesamte
Korper ist schraffiert, Hohlpunzierungen/Punktpunzie-
rungen im Augen- und Mundbereich

Beschreibung: s. T 55.

MaBe: erh. L 2,3 cm (ohne Osen), 3,0 cm (mit Osen),
max. H2,7 cm, D 0,1-0,2 cm, Bildfliache 2,2 x 2,3 cm
Gewicht: 6,8 g

T59 Taf. 5 und Farbtaf. §
Schnalle mit rechteckigem Beschldg und Tierdarstellung
(Typ G2)

AO: EM, Inv. 4/16/93 (ID 279)

FO: aus Bayindir

Dat.: E.9.—A. 11. Jh.

Mat.: Cu-Sn-Pb-Legierung (Nebenelemente: Zn, Fe)
(RFA — qualitativ)

Erh.: Beschldg vollstindig, Biigel und Dorn fehlen, Ofl.
etwas korrodiert und deutlich verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: urspriinglich mehrteilig,
gegossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: die sehr
plastische Tierdarstellung vermutlich vor dem Guss ge-
staltet, anschlieBend mit einem Stichel fein (nach-)bear-
beitet, Nachbearbeitungsspuren in Form von Feilspuren
im Schweifbereich und auf dem Biigel, auf der US lduft
teilweise parallel zum Riemendurchzug eine kurze (ver-
mutlich) gravierte Linie

Beschreibung: s. T 55, jedoch ist die Darstellung des Lo-
wen viel plastischer gegossen. Innenzeichnungen fehlen
zur Génze. Auch hier findet sich eine seichte Kerbe, die
das Tier rahmt, und eine anschlieBende und schlecht er-
haltene Punktreihe.

MaBe: L 4,2 cm (ohne Osen), 5,0 cm (mit Osen), max. H
3,0 cm, D 0,2-0,4 cm, Bildfliche 2,7 x 2,3 cm

Gewicht: 10,3 g

T 60 Taf. 5 und Farbtaf. 5. 119
Schnalle mit rechteckigem Beschlég und Tierdarstellung
(Typ G2)

AO: EM, Inv. 37/61/80 (ID 280)

FO: aus der Johannesbasilika in Ephesos

Dat.: E. 9. — A. 11. Jh. (typologischer Vergleich)

Mat.: Cu-Sn-Pb-Legierung (Nebenelemente: Zn, Fe)
(RFA — qualitativ)

Erh.: Beschldg fast vollstidndig, Biigel, Riemendurchzug
und Dorn fehlen, Ofl. etwas korrodiert und leicht ver-
schliffen

Primédre Herstellungstechnik: urspriinglich mehrteilig,
gegossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Nachbear-
beitungsspuren (Feilspuren) auf der US, fein bearbei-
tet, zur Gestaltung der Tierdarstellung unterschiedliche

Werkzeuge verwendet: Hauptkonturen mit einem Meif3el
gestaltet und vermutlich mit einem Gravierstichel nach-
bearbeitet, die schmalen, feinere Linien (kurze, paralle-
le Linienreihe, die die Zahnreihe andeutet) durch einen
Gravierstichel erzeugt, Pupillen durch hohle Punzierun-
gen/Punktpunzierungen dargestellt

Beschreibung: s. T 55, jedoch wie schon bei der Lowen-
darstellung T 59 ist der Korper ohne Innenzeichnung
wiedergegeben. Der Schédel des Tiers hingegen ist sehr
fein ausgearbeitet, die Mahne umschlieft den Kopf mit
Kerben in unterschiedlichen Richtungen. Das Gesicht ist
maskendhnlich gestaltet, die Zahnreihe angegeben. Das
Bildfeld wird gerahmt von einer vertieften Linie, die
Punktreihe fehlt.

MaBe: L 2,4 cm (ohne Ose), 3,0 cm (mit Ose), max. H
2,9 cm, D 0,1-0,25 cm, Bildfliche 2,2 x 2,4 cm
Gewicht: 6,9 g

Lit.: A. M. Piilz — Kat 2010, 705 Abb. 14.

T 61 Taf. 5 und Farbtaf. 5
Schnalle mit rechteckigem Beschldg und Tierdarstellung
(Typ G2)

AO: EM, Inv. 95/81/92 (ID 281)

FO: aus der Umgebung von Tire

Dat.: E. 9. —-A. 11. Jh.

Mat.: Cu-Pb-Sn-Legierung (RFA — qualitativ)

Erh.: Beschlig fast vollstéindig, Biigel nur im Ansatz vor-
handen, Dorn fehlt, Ofl. stark korrodiert und verschmutzt
Primédre Herstellungstechnik: urspriinglich mehrteilig,
gegossen

Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: aufgrund
der stark korrodierten und verschmutzten Ofl. sind Werk-
zeugspuren kaum sichtbar, vermutlich mit unterschiedli-
chen Werkzeugen (Meifel und Stichel) bearbeitet, Pun-
zierungen der Augen und im Maulbereich nur in Spuren
zu beobachten

Beschreibung: s. T 60, jedoch nicht so gut erhalten.
MaBe: L 3,2 cm (ohne Osen), 4,0 cm (mit Osen), max. H
2,8 cm, D 0,2-0,3 cm, Bildflache 2,2 x 2.2 cm

Gewicht: 7,5 g

T 62 Taf. 5 und Farbtaf. 5
Schnalle mit rechteckigem Beschldg und Tierdarstellung
(Typ G2)

AO: EM, Inv. 10/7/89 (ID 282)

FO: aus Baymdir

Dat.: E. 9. —A. 11. Jh.

Mat.: Rotguss: 71,0 % Cu, 12,0 % Zn, 10,4 % Pb (RFA)
Erh.: Beschldg fast vollstindig, eine Ose ausgerissen,
Biigel und Dorn fehlen, Ofl. méBig korrodiert und méBig
verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: urspriinglich mehrteilig,
gegossen

Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: Bearbei-
tungsspuren auf der US (Feilspuren) und auf der VS:
plastisch bearbeitet unter Einsatz verschiedener Werk-
zeuge (Meifel, Punzen), der Greifenkdrper wurde
schraffiert und mit Punkt-/Perlpunzierungen verziert,
Auge durch eine Punkt-/Perlpunzierung dargestellt; gra-
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vierte schrige Linien am Rand des Giirtelbeschldgs wie
die Korperverzierung

Beschreibung: Das rechteckige Beschldg zeigt die Dar-
stellung eines Greifs im Profil nach links schreitend.
Alle vier Beine sind sichtbar und haben in der Kniekehle
eine kleine Punkt- oder Perlpunzierung. Der Hinterlauf
im Hintergrund ist hufartig gespalten. Als Verzierung
des Greifenkorpers dient eine grofiflichige, feine und
schrage Schraffur. Der ebenfalls schraffierte Schwanz
zeigt S-formig nach oben, der sichelférmige Fliigel mit
Innenzeichnung verdeckt beinahe den Vorderkorper und
ist mit schridgen Strichen dekoriert. Mehrere Punzie-
rungen befinden sich am unteren Ende des Fliigels. Der
Kopf ist vogeldhnlich gestaltet, mit einem groflen Auge,
bestehend aus einem Punkt umrahmt von zwei unregel-
méfigen Kreisen. Der Schnabel ist vermutlich gedftnet.
Der Kopf ist ebenfalls schraffiert, die Ohren sind nicht
zu erkennen. — Der Rand um das Bildfeld ist mit feinen
Schrégstrichen verziert. Das Tier ist unterschiedlich stark
reliefiert: Korper, Schwanz, Kopf und Beine sind starker
erhaben als die Fliigel. Der Riemendurchzug befindet
sich auf der rechten Seite. Die US ist nicht verziert.
MaBe: L 3,4 cm (ohne Ose), 3,7 cm (mit Ose), H 2,8 cm,
D 0,2-0,3 cm

Gewicht: 7.9 g

Lit.: A. M. Piilz 2017a, Kat. 17.

T 63 Taf. 5 und Farbtaf. 5. 119
Schnalle mit rechteckigem Beschldg und Tierdarstellung
(Typ G2)

AO: EM, Inv. 30/5/00 (ID 283)

FO: aus der Umgebung von Tire

Dat.: E. 9. —A. 11. Jh.

Mat.: bleihaltige Bronze (Pb-Sn-Bronze): 55,7 % Cu,
22,7 % Pb, 17,4 % Sn (RFA)

Erh.: Beschldg fast vollstindig, beide Osen, Dorn
und Biigel fehlen, Ofl. méBig korrodiert und méaBig
verschliffen

Primdre Herstellungstechnik: urspriinglich mehrteilig,
gegossen

Sekundidre Herstellungstechnik/Verzierung: plastisch
und sehr scharfkantig bearbeitet unter Einsatz verschie-
dener Werkzeuge (Meillel, Gravierstichel, Punzen), der
Kérper des Greifs ist mit flach gravierten, parallel ver-
laufenden Linien verziert, die Augen sind durch eine
Punkt-/Perlpunzierung wiedergegeben.

Beschreibung: dhnlich T 62, jedoch besser erhalten und
die Greifendarstellung ist etwas stilisierter. Die Kontu-
ren und Schraffuren sind sehr deutlich und scharf akzen-
tuiert. AuBerdem besitzt der Greif hier zwei Fliigel, die
rechts und links vom Kopf in die H6he wachsen.

Malfe: L 3,1 cm, max. H 2,7 cm, D 0,25-0,3 cm
Gewicht: 8,8 g

T 64 Taf. S und Farbtaf. 5
Schnalle mit rechteckigem Beschldg und Tierdarstellung
(Typ G2)

AO: EM, Inv. 29/5/00 (ID 285)
FO: aus der Umgebung von Tire

Dat.: E. 9. -A. 11. Jh.

Mat.: Blei oder Pb-Cu-Sn-Legierung: 71,8 % Pb, 12,9 %
Cu, 10,6 % Sn (RFA)

Erh.: Beschldg fast vollstindig, Riemendurchzug und
rechte obere Ecke fehlen, Dorn und Biigel fehlen, Ofl.
miBig korrodiert und deutlich verschliffen

Primére Herstellungstechnik: urspriinglich mehrteilig,
gegossen

Sekundire Herstellungstechnik/Verzierung: plastisch be-
arbeitet unter Einsatz verschiedener Werkzeuge (Meif3el,
Punzen), Tierkorper mit gravierten parallelen Linien und
Punkt-/Perlpunzierungen (aufgrund der unterschiedli-
chen Grofle der Punzierungen vermutlich mehrere Pun-
zen verwendet) verziert, der Hintergrund wurde ziemlich
grob mit einem Gravierstichel (nach-)bearbeitet, gravier-
te, schrige parallele Linien befinden sich auch am Rand
(inklusive eine der Osen) des Giirtelbeschligs.
Beschreibung: Das Beschlédg zeigt ein gefliigeltes Pferd.
Das Tier ist im Profil nach links schreitend wiedergege-
ben, die Hinterldufe stehen am Boden, die Vorderldufe
wirken eingeknickt, als ob sich das Tier hinlegen woll-
te. Der Hinterlauf im Vordergrund ist nicht verziert, die
iibrigen Beine sind mit schrigen feinen Linien bedeckt,
die Kniekehlen weisen eine Punzierung auf, vermutlich
um das Gelenk anzudeuten. Die Beine sind im unteren
Bereich hufartig gespaltet. Der Schweif weist nach oben
und ist mit dem Umriss folgenden Kerben verziert: seit-
lich feine Linien, innen Punkte. Der sichelformig gebo-
gene Fliigel weist ebenfalls zwei Kerben auf sowie au-
Ben ein Strichmuster — vermutlich, um die Fliigelfedern
darzustellen; darunter befindet sich ein Muster aus hori-
zontalen Linien und Punkten. Der gewélbte Hals zeigt
drei vertikale Kerben. Der Halswdlbung entlang zieht
sich eine Art strichlierter Kamm, der wohl die Mahne
darstellt. Der lang gezogene Kopf ist nach unten geneigt,
in der Mitte befindet sich eine breite horizontale Kerbe,
die vermutlich das Zaumzeug wiedergeben soll. Das
Maul ist geoffnet. Das schrig gestellte, leicht mandel-
formige Auge hat einen Punkt in der Mitte. Die Ohren
sind spitz und zeigen nach oben. — Als Randverzierung
ziehen sich feine schrige Linien um das gesamte Bild-
feld (fehlen auf der Zeichnung). Der Bildhintergrund ist
vertieft, die Tierdarstellung ist ein erhabenes Relief. Der
Riemendurchzug war urspriinglich auf der rechten Seite.
Die US ist nicht verziert.

MaBe: L 3,2 cm (ohne Osen), 4,0 cm (mit Osen), max. H
3,2cm, D 0,3-0,4 cm

Gewicht: 13,5 g

Lit.: A. M. Piilz 2017a, Kat. 19.

T 65 Taf. 6 und Farbtaf. 5. 118
Schnalle mit rechteckigem Beschldg und Tierdarstellung
(Typ G2)

AO: EM, Inv. 23/48/78 (ID 284)

FO: aus Soke

Dat.: E. 9. —-A. 11. Jh.

Mat.: Cu-Pb-Sn-Legierung (Nebenelemente: Zn, Fe, Ni)
(RFA — qualitativ)

Erh.: Beschldg vollstdndig, rechte untere Ecke ausge-
rissen, Osen fehlen, Dorn und Biigel fehlen, Ofl. miBig



24 VIII Katalog

korrodiert, leicht verschliffen und etwas verschmutzt
Primére Herstellungstechnik: urspriinglich mehrteilig,
gegossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: unter Ein-
satz verschiedener Werkzeuge (Meilel, Gravierstichel,
Punzen) plastisch bearbeitet, der Schwanz des Greifs ist
mit gravierten, parallel verlaufenden Linien dekoriert,
wihrend die tiblichen Korperteile mit gravierten Lini-
en und Dreieckspunzierungen verziert sind, gravierte,
schrige parallele Linien befinden sich am Rand des Giir-
telbeschlags

Beschreibung: Die Darstellung zeigt einen Greif im Pro-
fil nach rechts schreitend, der an archaische Greifendar-
stellungen erinnert. Die Hinterldufe mit Krallen befinden
sich am Boden, der sichtbare Vorderlauf ist in der Luft,
d. h. weit ausgreifend wie bei einer Parade. Der gesamte
Korper ist mit kleinen Punzierungen in Dreiecksform ver-
ziert. Am Hinterlauf befindet sich eine ovale Kerbe, die
vielleicht die Muskulatur andeutet. Im Schulterbereich
trennen horizontale Linien die Reihen aus Dreieckspun-
zen. Der Schwanz ist S-formig aufgerichtet und mit Ker-
ben verziert. Ein Fliigel zeigt fast volutenartig nach oben
und wird durch lange Kerben strukturiert. Der vogel-
dhnliche Kopf trdgt zwei spitze, nach hinten gerichtete
Ohren, der Schnabel ist ge6ffnet und das mandelformige
Auge ist ohne Pupille wiedergegeben. Am Boden unter
dem Bauch befindet sich eine ovale Doppelkerbe, die an
eine Flamme erinnert. — Die Randverzierung durch fei-
ne Linien und auch um den Riemendurchzug zieht sich
um das Bildfeld. Die Bildfldche ist vertieft, der Greif ist
plastisch erhaben. Der Riemendurchzug befindet sich auf
der linken Seite. Die US ist nicht verziert.

Das Motiv unterscheidet sich von den anderen G2-
Typen durch die andere Ausrichtung des Tiers und des
Riemendurchzugs, durch eine andere Randgestaltung,
eine andere Darstellung des Greifs und der Verzierung
des Korpers.

MaBe: L 4,0 cm, max. H 2,7 cm, D 0,1-0,3 c¢cm, Bildfla-
che 2,8 x 2,3 cm

Gewicht: 12,4 g

Lit.: A. M. Piilz 2017a, Kat. 18.

T 66 Taf. 6 und Farbtaf. 5. 118. 119
Schnalle mit rechteckigem Beschldg und Tierdarstellung
(Typ G2)

AO: EM, Inv. 5/16/93 (ID 286)

FO: aus Bayindir

Dat.: E. 9. —A. 11. Jh.

Mat.: Cu-Pb-Sn-Legierung (Nebenelemente: Zn, Fe, Ni)
(RFA — qualitativ)

Erh.: Beschlig fast vollstindig, rechte obere Ecke, Rie-
mendurchzug und eineinhalb Osen fehlen sowie auch
Dorn und Biigel, Ofl. etwas korrodiert und leicht ver-
schliffen

Primére Herstellungstechnik: urspriinglich mehrteilig,
gegossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: VS: plas-
tisch unter Einsatz verschiedener Werkzeuge (Meifel,
Gravierstichel, Punzen) (nach-)bearbeitet, Details wie
die Midhne sind sehr scharfkantig und ziemlich realistisch

graviert, quer zur Langsachse des Schwanzes verlaufen-
de, gravierte Linien, Riicken des Lowen und Koérper des
unterlegenen Tiers mit Dreieckspunzierungen verziert;
RS: viele kleine Kratzer auf der Ofl. (Feilspuren viel-
leicht sekundédr/modern), flach eingraviert, Tier durch
geometrische Linien dargestellt, der hintere Korperbe-
reich sowie die Krallen der Tatzen — wie der plastisch
dargestellte Lowe auf der VS — mit Dreieckspunzen be-
arbeitet

Beschreibung: Das Beschlég ist beidseitig dekoriert.
Auf der VS ist eine Tierkampfszene dargestellt: Es zeigt
einen Lowen nach links gewandt, der ein anderes Tier —
vielleicht einen Panther — zur Strecke bringt. Der Lowe
steht auf dem unterlegenen Tier, und seine Vorderpfote
driickt dessen Hals nieder, wihrend die andere Vorder-
pfote im Hintergrund auf dessen Kopf steht. Die Hin-
terldufe des Lowen befinden sich auf Riicken und Bein
seiner Beute. Der Lowe ist sehr naturalistisch wieder-
gegeben mit Angaben der Muskulatur und der Pranken
mit Krallen. Der Schweif zeigt S-formig nach oben, wird
an seinem Ende breiter und ist mit Kerben verziert. Der
Korper besitzt ein Muster aus punzierten kleinen Drei-
ecken. Der Kopf des Lowen ist im Profil, das Auge ist
mandelformig, das Maul gedffnet, die Zéhne sind aber
nicht sichtbar. Die Méhne ist durch Kerben strukturiert
und wirkt sehr naturalistisch und wild; sie liegt wie ein
Kragen um Hals und Schultern. Die gesamte Korper-
haltung des Lowen ist dynamisch. Das unterlegene Tier
hat grofle Pranken, wobei der Hinterlauf im Hintergrund
gerade weggestreckt und nicht wie die iibrigen Beine
geknickt ist. Der lange, diinne Schwanz ist eingezogen,
er ringelt sich unter dem Hinterlauf durch und wird den
Bauch entlang wieder nach oben gefiihrt. Kérper und
Schulter sind mit winzigen, dreieckigen Punzierungen
verziert. Der Blick des Tiers ist auf den Lowenschadel,
der sich genau tiber ihm befindet, gerichtet. Das besiegte
Tier hat spitze Ohren, zwei Augen und eine abgerunde-
te Schnauze, die von der Lowenpranke niedergedriickt
wird. — Der Rand ist nicht verziert, es gibt eine vertiefte
Rahmenleiste, das Motiv ist erhaben. Der Riemendurch-
zug befindet sich auf der rechten Seite.

Die RS zeigt die sehr schematische und stilisierte Dar-
stellung eines Tiers, vielleicht eines Hundes oder eines
Lowen. Das Tier steht nach links im Profil, aber zugleich
scheint es aus dem Hintergrund heraus zu laufen, ob-
wohl es perspektivisch nicht verkiirzt ist. Die Beine sind
gestreckt, die Krallen sind angegeben. Der Korper ist
plump und nicht muskulds, vorn mit Strichverzierung, in
der Mitte mit kleinen Dreiecken und hinten mit bogenar-
tigen Linien. Eine Linie kennzeichnet den Schwanz, der
in Richtung Kopf schwingt. Der Kopf ist klein und ohne
Angabe eines Auges, eine kleine, tropfenférmige Gra-
vierung befindet sich direkt neben dem Mund. Das Tier
hat zwei spitze Ohren, ein gedffnetes Maul mit heraus-
héngender Zunge, die durch einen Strich angegeben ist.
Am Boden befinden sich zwei wellenartige gegengleiche
Linien, die vielleicht an Wasser erinnern. Es scheint fast
s0, als wolle das Tier ins Wasser springen — die Vorder-
laufe beriihren bereits die Wellen, die Hinterldufe sind
noch in der Luft. Kopf und Beine sind vom Kérper durch
leicht bogenartige Kerben getrennt — man gewinnt fast
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den Eindruck, als wire das Tier bekleidet. — Auch hier
befindet sich der Riemendurchzug auf der rechten Seite,
d. h., man konnte sowohl VS als auch RS als Schauseite
tragen.

MaBe: L 3,2 cm (ohne Osen), 4,0 cm (mit Osen), max. H
3,0 cm, D 0,25-0,3 cm, Bildflache 3,0-2,9 x 2,9-2.7 cm
Gewicht: 14,8 g

Lit.: A. M. Piilz 2017a, Kat. 20.

T 67 Taf. 6 und Farbtaf. 5
Schnalle mit dreiviertelkreisformigem Biigel und ange-
gossenem Rahmen (Typ G4)

AO: GHD (ID 184)

FO: aus dem Hanghaus 2 (?)

Dat.: 10.—11. Jh. (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: fast vollstdndig, Dorn fehlt, Ofl. korrodiert und
stark verschmutzt

Primére Herstellungstechnik: urspriinglich zweiteilig,
gegossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Aufgrund
der starken Verschmutzung der gesamten Schnallenober-
flache ist nicht mit Sicherheit bestimmbar, ob die Schnal-
le mit gravierten parallelen Linien verziert oder einfach
sehr grob mit einer Feile oder vielleicht einer Raspel
nachbearbeitet wurde; die Linien bedecken sowohl die
gesamte VS als auch die US und kommen nur am Biigel
geordnet vor (schrige kurze, parallele Linien entlang des
Biigels)

Beschreibung: Es handelt sich um einen D- oder nieren-
formigen Schnallenbiigel. Die spitz eingetiefte Dornrast
geht iiber den Biigelrand hinaus. Der im Querschnitt
leicht konische Biigel ist mit feinen, schrigen Linien ver-
ziert. Der angegossene rechteckige Rahmen ist an seinen
Enden trapezformig verlangert.

Mafe: L 3,0 cm, H 3,3 cm, D 0,25-0,4 cm

Gewicht: 7,3 g

T 68 Taf. 6 und Farbtaf. 5
Schnalle mit abgesetztem rechteckigem Rahmen

AO: EM, Inv. 15/7/89 (ID 736)

FO: aus Bayindir

Dat.: M. 6.-1. H. 7. Jh.

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstindig, maBig korrodiert und leicht ver-
schliffen

Primédre Herstellungstechnik: zweiteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Der recht-
eckige Rahmen wurde wahrscheinlich vor dem Guss ge-
staltet und nachbearbeitet (s. schrige Innenfliche), sehr
grobe (Nach-)Bearbeitungsspuren (Feil-/Raspelspuren)
auf VS und US, Scharnierkonstruktion

Beschreibung: Der D-formige Biigel hat einen abge-
schriagten Querschnitt, zwei Kerben dienen als Dornrast.
Der rechteckige Rahmen ist nicht verziert.

Mafe: L 3,1 cm, H 2,5 cm (Biigel), 2,1 cm (Riemen-
durchzug), D 0,4-0,5 cm, Dorn 1,9 x 0,5-0,3 cm
Gewicht: 12,1 g

T 68A Taf. 6 und Farbtaf. 5
Doppelschnalle mit rechteckigem Rahmenbeschlag

AO: EM, Inv. 43/44/89 (ID 549)

FO: aus Ayrancilar

Dat.: 9.-12. Jh. (?)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: fast vollstandig, Dorne fehlen

Primdre Herstellungstechnik: mehrteilig, gegossen
(Gussnidhte auf der Innenseite des Biigels und in den
Durchbriichen erhalten)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: vermutlich
grob mit einer Feile nachbearbeitet, viele Werkzeugspu-
ren auf den schrigen Innenflichen und auf der RS
Beschreibung: Die Doppelschnalle besteht aus zwei
D- oder nierenférmigen Biigeln mit abgeschrigtem
Querschnitt, die mehrfach profiliert sind. Der hochrecht-
eckige Rahmen ist an den Schmalseiten deutlich gekehlt
und zweifach langrechteckig und einmal kurzrechteckig
durchbrochen.

MaBe: L2,7cm, H5,9 cm, D 0,6 cm

Gewicht: —

T 69 Taf. 6 und Farbtaf. 5
Ovaler Schnallenbiigel

AO: GHD (ID 967)

FO: von der Arkadiane — 2012, Schnitt 9/12, SE 902,
Laufnr. 15, ARK 902/15/12

Dat.: 7.-8. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Cu-Sn-Pb-Legierung (Nebenelemente: Fe, Zn)
(RFA — qualitativ)

Erh: Biigel erhalten, Beschldg und Dorn fehlen, korro-
diert und maBig verschliffen

Primére Herstellungstechnik: urspriinglich mehrteilig,
gegossen (kornige Gussoberfliche deutlich sichtbar)
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: wahrschein-
lich nur die Innenseite des Biigels nachbearbeitet (s. glat-
te, flache Seitenflichen im Vergleich zur kérnigen Ofl. an
der Aulenfliche)

Beschreibung: Es handelt sich um einen langovalen
Schnallenbiigel mit schrigkantigem Querschnitt und
gemuldeter Dornrast. Vielleicht kann der Biigel der
Schnallenbiigelform Typ N von M. Schulze-Ddérrlamm
zugeordnet werden, womit sich eine Datierung in das
7.-8. Jh. anbdte.

MaBe: L 1,4 cm (ohne Osen), 2,1 cm (mit Osen), H
29 cm, D 0,1-0,4 cm

Gewicht: 49 g

T70 Taf. 6 und Farbtaf. 5
Nierenformiger Schnallenbiigel

AO: GHD (ID 186)

FO: aus dem Hanghaus 2

Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: nur Biigel erhalten, méBig korrodiert, etwas ver-
schliffen und stark verschmutzt

Primére Herstellungstechnik: urspriinglich wahrschein-
lich mehrteilig, gegossen (eventuell geschmiedet)
Sekundire Herstellungstechnik/Verzierung: Wegen der
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starken Verschmutzung an der Ofl. sind Werkzeugspu-
ren kaum sichtbar (die etwas unebene Ofl. deutet auf die
Bearbeitung durch Himmern hin, jedoch kann ein Guss-
verfahren nicht ausgeschlossen werden).

Beschreibung: Der sehr kleine, nierenférmige Schnal-
lenbiigel hat einen rechteckigen Querschnitt und eine
gemuldete Dornrast; vielleicht war er Teil einer Taschen-
oder Schuhschnalle.

Male: L 0,9 cm, H 1,4 cm, D 0,1-0,3 cm

Gewicht: 0,9 g

T71 Taf. 6 und Farbtaf. 5
Halbfabrikat/>Fehlguss«

AO: GHD (ID 61)

FO: aus dem sog. frithbyzantinischen Hort im Hanghaus
2-1997,Ki97/122

Dat.: 4-7. Jh (?) (Fundkontext)

Mat.: bleihaltiges Messing: 68,4 % Cu, 17,4 % Pb, 6,0 %
Zn (RFA)

Erh.: Fragment, mifig korrodiert und leicht verschliffen
Primére Herstellungstechnik: gegossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Fehlguss,
unterer Haken fehlt (Gussfehler)

Beschreibung: Es handelt sich um zwei gegossene
Dorne, die durch einen Gusszapfen (halbkreisformiges
Bindeglied mit konischer Auswolbung in der Mitte, zwi-
schen den beiden Dornen) verbunden sind. Einem Dorn
fehlt der untere Haken (Gussfehler).

Mafe: B 3,5cm, H 3,1 cm, D 0,2-0,4 cm

Gewicht: 6,9 g

T 72 Taf. 6 und Farbtaf. 5
Schnallendorn/Halbfabrikat (?)

AO: GHD (ID 360)

FO: aus den Tabernen im Hanghaus 2 — 1983, Tab. 11,1,
Gewolbe unter 31b, Ki 83/12

Dat.: —

Mat.: bleihaltiges Messing: 72,7 % Cu, 18,4 % Pb, 8,2 %
Zn (RFA)

Erh.: fast vollstindig, unterer Haken fehlt (?)

Primdre Herstellungstechnik: gegossen (Fehlguss [?]),
méBig korrodiert und leicht verschliffen

Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: grob mit ei-
ner Feile nachbearbeitet (Feilspuren auf der Ofl.)
Beschreibung: Es handelt sich um einen nichtverzierten,
keulenartigen Schnallendorn, der vielleicht ein Halbfa-
brikat ist.

Malbe: L 2,4 cm, B 0,8-0,4 cm, D 0,3-0,5 cm

Gewicht: 3.4 g

T73 Farbtaf. 5
Schnallenbiigel (?)

AO: GHD (ID 1215)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
stidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1002/12,
EVHI12-1002/1034, Raum 1.15/1.14/1.18/1.17/1.21 (alte
Bezeichnung R 3/R 4/R 8/R 9/R 10)

Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, korrodiert

Primére Herstellungstechnik: urspriinglich (wahrschein-
lich) zweiteilig, gegossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Feilspuren
an den Seitenwinden

Beschreibung: Der Biigel ist von seiner Form als auch
vom Querschnitt her trapezformig gestaltet. Vielleicht
handelt es sich aber auch um einen Henkel/Griff.

Mafe: L 1,8 cm, H 3,4 cm, max. D 0,3 cm

Gewicht: 4,2 g

T 74 Taf. 6
Schnallendorn (?)

AO: GHD (ID 1067)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2011, SO 2, SE 2035/11,
EVH11-2035/KF1, Raum 1.11 (alte Bezeichnung R 1)
Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, miBig korrodiert und etwas verschliffen
Primdre Herstellungstechnik: urspriinglich zweiteilig,
gegossen

Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: Feilspuren
an einer Seitenfliche, Verzierung auf der OS vermutlich
vor dem Guss gestaltet, anschlieBend mit einer Feile
nachbearbeitet (Werkzeugspuren aufgrund der korro-
dierten Ofl. kaum sichtbar)

Beschreibung: Der Dorn hat einen quadratischen Quer-
schnitt, die OS ist mit Rillen in regelméBigen Abstinden
dekoriert. Ein Ende ist nach unten gebogen.

Mafe: erh. L 3,9 cm, B 0,3-0,4 cm, D 0,2-0,3 cm
Gewicht: 2,47 g

T75 Taf. 6
Schnallendorn (?)/Halbfabrikat

AO: GHD (ID 71)

FO: aus dem sog. frithbyzantinischen Hort im Hang-
haus 2 — 1997, Ki 97/146

Dat.: 4-7. Jh. (?) (Fundkontext)

Mat.: Cu-Pb-Sn-Legierung (Nebenelement: Fe) (RFA —
qualitativ)

Erh.: Fragment

Primdre Herstellungstechnik: mehrteilig (?), gegossen:
Rohguss (zwei Dorne)

Beschreibung: Der omegaformig gebogene, massive
Stab hat einen eckigen Querschnitt.

Mafle: H2,5cm, L 1,7 cm, D 0,2-0,3 cm

Gewicht: 2,5 g

T 76 Taf. 6
Schnallendorn (?)

AO: GHD (ID 1004)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast in Ephesos —
2006, SO 4, SE 4024, Laufnr. 4098, Grube im Siidwesten
vor kaiserzeitlicher Mauer, gemeinsam mit Fingerring S
158 gefunden

Dat.: 5. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
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Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, mafig korrodiert und etwas verschliffen
Primédre Herstellungstechnik: einteilig (?), gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: schrige Li-
nien auf den Seitenflichen durch Gravieren (nach-)be-
arbeitet

Beschreibung: Der Schnallendorn (?) ist gebogen und
hat einen quadratischen Querschnitt.

MaBe: erh. L 7,6 cm, Dorn 5,3 x 0,9 x 1-0,6 cm
Gewicht: 27,12 g

ANDERE GURTELBESTANDTEILE

T77 Taf. 6 und Farbtaf. 6
Riemenzunge

AO: EM, Inv. 86/62/90 (ID 551)

FO: sog. Staatsmarkt — AGS 90/217, Streufund (?)

Dat.: 2. H. 4.-5. Jh. (typologischer Vergleich)

Mat.: Cu-Zn-Sn-Pb-Legierung (RFA — qualitativ)

Erh.: vollstidndig, korrodiert und deutlich verschliffen
Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: Dekor in-
klusive der Durchbriiche vor dem Guss gestaltet, an-
schlieBend unter Einsatz verschiedener Werkzeuge
(Meil3el, Gravierstichel, Punzen) nachbearbeitet, Kerb-
schnittverzierung (nach-)graviert; Rahmen sowohl auf
dem trapez- als auch auf dem tropfenformigen Abschnitt
sowie auf der »Trennlinie« dazwischen mit einer Doppel-
Hohlpunzreihe verziert, welche Perl-/Kerbdraht imitiert;
die Punzierungen waren vermutlich mit (metallischer
oder organischer) Einlage gefiillt, trapezformiger Teil
genietet (zwei kleine Niete mit rundem Durchmesser).
Beschreibung: Die Riemenzunge ist mit floralem Kerb-
schnittmuster in Doppelspiralen verziert. Das Zwingen-
teil ist trapezformig und oben geschlitzt fiir die Aufnah-
me des Lederriemenendes. Zwei Nieten in den Ecken
sind noch erhalten. Das zentrale Bildfeld des lanzett-
formigen Blatts zeigt gegenstindige Spiralen in Kerb-
schnittmuster verziert und von einer Perlreihe gerahmt.
Am unteren Ende beidseitig der Blattspitze sind noch die
Reste eines Randtierfrieses zu erkennen. An der Spitze
befinden sich zwei langliche und ein runder Durchbruch.
Auf der nichtverzierten RS trennt eine horizontale Kerbe
den Zwingenteil vom Blatt.

Mafe: gesamt H 7,5 cm, B 2,7 cm (Zwingenteil), B
2,8 cm (Blatt), D 0,25-0,5 cm

Gewicht: 27,4 g

T78 Farbtaf. 6
Beschlag

AO: KHM, Antikensammlung, Inv. VI 3214 (ID 1219)
FO: aus Ephesos — Geschenk von Sultan Abdul Ha-
mid II. an Kaiser Franz Joseph 1.

Dat.: 6.-8. Jh.

Mat.: Kupferlegierung (ohne RFA)

Erh.: vollstdndig, Blech weist Einrisse auf

Primére Herstellungstechnik: in Pressblechtechnik her-
gestellt, einteiliges negatives Modell verwendet (Muster
auf der VS scharfkantiger)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Werkzeug-
spuren sind aufgrund der Korrosionsschicht nicht zu
erkennen, Klebematerial (?) auf der RS (wihrend der
Restaurierung wurde das Material als Kittmasse —
Schwefelverbindung, kein Treibkitt — bestimmt).
Beschreibung: Das wappenformige Blech ist auf der VS
mit einem floralen Dekor verziert. Oben befindet sich
in einem rechteckigen Rahmen eine Reihe, gebildet aus
gegengleich angeordneten linsenformigen Ornamenten.
Darunter ist ein Dreieck gefiillt mit einem floralen Mo-
tiv, flankiert von aufwérts strebenden Zweigen. Unter
dem Dreieck, eingebettet in eine bogenformige Linie, ist
das Blech mit einem floralen Ornament, bestehend aus
symmetrisch geschwungenen Linien und kleinen Punk-
ten, verziert. Als Rahmen finden sich im oberen Bereich
beidseitig balusterartige Ornamente, unter dem Bogen
Voluten mit kugelartigen Enden in einer Reihe angeord-
net. Die RS ist nicht verziert und ohne Befestigungsmog-
lichkeit.

Malfe: H 6,6 cm, max. B 5,3 cm, H 0,26 cm, D 0,09 cm
Gewicht: 17,4 g

Lit.: Noll 1974, 60 Nr. 99

T79 Farbtaf. 6
Beschldg

AO: GHD (ID 1299)

FO: aus dem GroB3en Theater — 2009, KF 09/2, Ki 09/69,
Stiegengasse-Siid, K1, SE 122, 2009

Dat.: 6. — friihes 7. Jh. (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstindig, beschiidigt: eine Hilfte einer der Osen
abgebrochen, méfig korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen (s. un-
regelmdBige Gussoberflache auf der RS)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Reste des
Gusszapfens etwas nachbearbeitet und als Ziereclement
erhalten, Durchbriiche vor dem Guss gestaltet (ohne
Nachbearbeitung); die Ofl. des Beschldgs ist flach bear-
beitet und eventuell poliert: die korrosionsfreien Flachen
sind fast »spiegelblank¢, grobe Werkzeugspuren (Feil-
spuren [?]) auf den schrigen Seitenflichen, die Linien
iiber den Durchbriichen sind (nach-)graviert; die RS ist
nicht bearbeitet.

Beschreibung: Das Giirtelbeschlég ist schild- oder wap-
penformig mit abgeschrigten Seitenflichen. Die Ver-
zierung besteht aus zwei kreisrunden, nebeneinander
liegenden Durchbriichen, darunter befinden sich zwei
halbmondférmige Durchbriiche (maskenahnlich). An der
gerade abgeschnittenen Kante sind zwei schrage Kerben,
an der gegeniiberliegenden Seite befindet sich ein End-
knopf. Die RS zeigt zwei Osen.

Mafe: H2,5cm,B2,6 cm, D 1,3 cm

Gewicht: 10,3 g

Lit.: Akar-Tanriver — A. M. Piilz 2017, Kat. MF 8.

T 80 Taf. 7 und Farbtaf. 6
Beschlag

AO: GHD (ID 73)

FO: aus dem sog. frithbyzantinischen Hort im Hanghaus
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2-1997,Ki97/122

Dat.: 4-7. Jh. (?) (Fundkontext)

Mat.: bleihaltiges Messing: 78,1 % Cu, 12,4 % Zn, 6,9 %
Pb (RFA)

Erh.: vollstidndig, etwas korrodiert und verschliffen
Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen (deut-
lich sichtbare grobe, kornige Gussoberflache auf der RS)
Sekundidre Herstellungstechnik/Verzierung: mitgegosse-
ne Nieten (?) auf der RS

Beschreibung: Es handelt sich um eine nichtverzierte
Riemenzunge, auf der RS finden sich zwei Nieten.
Mafe: H2,8 cm, B 1,5 cm, D 0,1-0,2 cm

Gewicht: 2,8 g

T 81 Taf. 7 und Farbtaf. 6
Riemenzunge

AO:GHD (ID 152)

FO: aus den Tabernen im Hanghaus 2 — 1983, Ki 83/81,
Laufnr. 83/1962 (?), WT 3 (Stiegengasse Reinigen Ka-
nal), R 46, Schutt

Dat.: 3. Jh. (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (Nebenelemente Ag, Au, Sn)
(RFA — qualitativ)

Erh.: Fragment, leicht korrodiert und leicht verschliffen
Primdre Herstellungstechnik: mehrteilig, gegossen (s.
kornige Gussoberfléche)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Verzierun-
gen (inklusive Durchbriiche) vor dem Guss gestaltet,
anschliefend mit einer Feile oder einem Gravierstichel
nachbearbeitet, Scharnierkonstruktion

Beschreibung: Die schmale Riemenzunge ist in Durch-
bruchstechnik gearbeitet und zeigt als Motiv zwei lan-
zettformige Blattreihen. Der seitliche Rand ist mit Ker-
ben verziert. Ein Scharnier ist erhalten.

MaBe: erh. H 4,9 cm, max. B 1,1 cm, D 0,2-0,4 cm
Gewicht: 7,4 g

Lit.: A. M. Piilz 2012, 217 Abb. 4 (hier félschlicherweise
als Silberarmband bezeichnet).

T 82 Taf. 7 und Farbtaf. 6
Mehrteilige Riemenzunge

AO: EM, Inv. 3/37/93 (ID 748)

FO: aus der Umgebung von Tire

Dat.: 9. Jh.

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstdndig, leicht korrodiert und deutlich ver-
schliffen

Primére Herstellungstechnik: gegossen, vierteilig
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: grobe Be-
arbeitungsspuren (Feilspuren) auf den Seitenflachen,
mitgegossener und nachbearbeiteter Dekor: Kerb-/
Perldrahtimitation am Rand, tropfenformige plastische
Verzierungen in der Mitte (nach-)graviert

Beschreibung: Die Riemenzunge besteht aus vier Ein-
zelteilen, die ineinander passen und ein langrechteckiges
Objekt ergeben. Die seitlichen Rénder sind umgeschla-
gen. Der untere Abschluss endet in einer Spitze, deren
Rénder gezackt sind. Auf der RS befinden sich insgesamt

fiinf schmale Blechbiigel, mit denen die einzelnen Teile
am Girtel befestigt werden konnten. — Als Dekor zieren
insgesamt vier konvex erhabene tropfenformige Orna-
mente, die in sich gemustert sind, die Schauseite. Die
seitliche Begrenzung wird durch eine Perl- oder Kerb-
drahtimitation verziert.

Mafe: H 10,0 cm, max. B 3,2 cm, D 0,4-0,7 cm
Gewicht: —

T 83 Farbtaf. 6
Mehrteilige Riemenzunge

AO: KHM, Antikensammlung, Inv. VI 3240a-d (ID
1225)

FO: aus Ephesos — Geschenk von Sultan Abdul Ha-
mid II. an Kaiser Franz Joseph 1.

Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstindig, etwas korrodiert, leicht verschmutzt
und durch Gebrauch stark verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: vierteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: plastische
Darstellung vermutlich vor dem Guss gestaltet, anschlie-
Bend mit einem Gravierstichel oder eventuell mit unter-
schiedlichen Punzen bearbeitet, grobe sekundare Werk-
zeugspuren (Kratzer/Ritzlinien) an der Ofl.
Beschreibung: Die Riemenzunge besteht aus vier dop-
pelwappenformigen Teilen, die oberen Abschliisse sind
bogenformig eingezogen. Jedes Wappen ist mit einem
Dreipassornament verziert und von Strichreihen um-
rahmt. Auf den Riickseiten befindet sich je eine breite
Lasche (fehlt bei einem Teil) zur Befestigung.

MafBe: H 1,8-1,9 cm, B 2,2-2,4 cm, D 0,4-0,5 cm,
0,04 cm (flaches Blech auf der RS)

Gewicht: 3,3 ;3,2 ¢;2,5¢g;2,4g; gesamt 11,4 g

T 84 Taf. 7 und Farbtaf. 6
Riemenverteiler (?)

AO: EM, Inv. 6/41/87 (ID 712)

FO: aus Tire

Dat.: —

Mat.: bleihaltiges Kupfer, vergoldet (wahrscheinlich
Feuervergoldung): 90,8 % Cu, 5,1 % Pb (RFA)

Erh.: vollstidndig, leicht korrodiert und verschliffen
Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Durchbrii-
che vor dem Guss gestaltet, unverziertes Dreieck in der
Mitte grob (nach-)bearbeitet (s. grobe Werkzeugspuren),
vergoldet. Aufgrund des identifizierten Quecksilbers ist
eine Feuervergoldung wahrscheinlich.

Beschreibung: Das Objekt hat die Form eines unregel-
méfigen Sechsecks mit drei langovalen Durchbriichen,
die kreisformig angeordnet sind und durch schmale Ste-
ge voneinander getrennt werden; in der Mitte ein unver-
ziertes Dreieck. An drei Seitenflichen befinden je drei
Spitzen, die liber den Rand hinausragen. — Die US ist
flach.

Mafe: L 3,1 cm, B 2,8 cm, D 0,2 cm

Gewicht: 9,5 g
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T 85 Taf. 8 und Farbtaf. 6
Riemendurchzug (?)

AO: EM, Inv. 38/5/93 (ID 733)

FO: aus Tire

Dat.: 10.-11. Jh. (?)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstindig, etwas korrodiert und maBig ver-
schliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: Durchbrii-
che vor dem Guss gestaltet, mit einer Feile (nach-)bear-
beitet; Innenseite der Durchbriiche und die Aulenseiten
des Rechtecks schrig bearbeitet/gefeilt

Beschreibung: Es handelt sich um einen oval durch-
brochenen Ring mit halbrundem Querschnitt, der sich,
durch eine Kante abgesetzt, an ein hochkant gestell-
tes, durchbrochen gearbeitetes Rechteck mit gekehlten
Schmalseiten anschlief3t.

Male: L 3,2 cm, H2,8 cm, D 0,25-0,4 cm

Gewicht: 13,3 g

T 86 Taf. 8 und Farbtaf. 6
Riemendurchzug (?)

AO: GHD (ID 146)

FO: aus den Tabernen im Hanghaus 2 — Tab. III 2/6
Dat.: 6.-10. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: bleihaltige Bronze (Pb-Sn-Bronze): 55,0 % Cu,
23,4 % Pb, 18,0 % Sn (RFA)

Erh.: fast vollstindig, etwas korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundire Herstellungstechnik/Verzierung: Durchbruch
vor dem Guss gestaltet, grob nachbearbeitet, Nachbear-
beitungsspuren (Feilspuren) an der Ofl.

Beschreibung: Ein fast runder Ring mit polygonalem
Querschnitt ist iiber einen kurzen Steg mit dem Rest
eines durchbrochen gearbeiteten urspriinglich vermutli-
chen Rechtecks verbunden.

Mafe: erh. L 3,4 cm, H 2,5 cm, D 0,3-0,35 cm
Gewicht: 7,2 g

T 87 Taf. 8 und Farbtaf. 6
Giirtelzierde/Anhénger (?)

AO: EM, Inv. 39/5/93 (ID 708)

FO: aus Tire

Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstandig, méBig korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: gerade Lini-
en, vermutlich durch Gravieren (eventuell durch Feilen)
gestaltet, Augen: unregelmaBiger Kreisform, mit einer
Punze (?) hergestellt

Beschreibung: Das Objekt hat eine dreieckige Form und
zeigt ein schematisch wiedergegebenes Gesicht auf der
VS: runde Augen und Mund, gerahmt von tiefen Linien.
Oben angesetzt sind zwei verbrochene Bleche, die ver-
mutlich den Rest des Riemendurchzugs darstellen. Die
RS ist leicht konkav eingezogen.

MaBe: B 1,5 cm, H 1,8 cm, 2,5 cm (mit Osen), D 0,1—
0,35 cm
Gewicht: 4,0 g

T 88 Taf. 8 und Farbtaf. 7
Giirtelbestandteil

AO: EM, Inv. 2/37/93 (ID 744)

FO: aus der Umgebung von Tire

Dat.: 7. Jh. (?)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstdndig

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Durchbruch
und kugelférmiger Abschluss vor dem Guss gestaltet
(s. unebene Innenflache), deutlich sichtbare Nachbear-
beitungsspuren (Feilspuren) auf der VS und auf beiden
Seiten der Osen

Beschreibung: Das herz- oder tropfenformige Objekt
weist oben zwei groBe Osen mit quadratischem Quer-
schnitt auf. Das Beschldg (?) ist im oberen Teil halbrund
und wird dann nach unten zu schmaler, akzentuiert durch
zwei Spitzen. Es hat drei grof3e, kreisrunde Durchbriiche.
Am unteren Ende sitzt eine fast doppelkonisch geform-
te Kugel, die auf der US eine groB3e, runde Vertiefung
aufweist.

MaBe: H 5,5 cm (ohne Osen), 6,8 cm (mit Osen), 1,7
cm (Dorn), max. B 2,8 cm, D 0,15-0,3 cm, Kugel 1,8 X
1,1 cm

Gewicht: 35,2 g

T 89 Taf. 8 und Farbtaf. 7
Riemendurchzug (?)

AO: EM, Inv. 2443 (ID 743)

FO: unbekannter Fundort

Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.:vollsténdig (?), maBig korrodiert, leicht verschmutzt
und deutlich verschliffen

Primére Herstellungstechnik: gegossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: unter Ein-
satz verschiedener Werkzeuge (Gravierstichel, Punzen,
eventuell MeiBel) nachbearbeitet. Aufgrund der korro-
dierten und verschmutzten Ofl. sind die Werkzeugspu-
ren/Herstellungs-/Verzierungstechniken nicht ndher zu
bestimmen.

Beschreibung: Das Objekt weist eine rechteckige Form
auf und hat in der Mitte einen groBen, rechteckigen
Durchbruch. An einem Ende angegossen ist ein Ring mit
zwei Lochzapfen (?), die nur noch im Ansatz vorhanden
sind. Am anderen Ende befindet sich eine kleine halb-
plastische Tierfigur mit zwei runden Augen, einer leicht
erhabenen Nase, aufrecht stehenden Ohren und einem
angedeuteten Mund; die Gesichtsform ist leicht drei-
eckig. Uber dem Durchbruch sitzt ein weiterer vergleich-
barer Tierkopf, allerdings ohne Korper. Die RS ist flach.
Mafe: L 2,8 cm, max. H 1,9 cm, D 0,2-0,4 cm
Gewicht: 6,5 g
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T 90 Taf. 8 und Farbtaf. 7
Girtelzierde (?)

AO: EM, Inv. 8/12/00 (ID 759)

FO: aus der Johannesbasilika — AS 2000/8

Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, etwas korrodiert, stark verschmutzt und
deutlich verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig (?), gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: aufgrund
der stark verschmutzten Ofl. Werkzeugspuren kaum zu
erkennen, plastischer Dekor vor dem Guss gestaltet und
mit unterschiedlichen Werkzeugen (Feile, Mei3el/Sti-
chel, eventuell Punze) nachbearbeitet

Beschreibung: Das halbrund gebogene Fragment zeigt
noch den Ansatz einer S-formigen Verzierung mit runden
Einkerbungen an den Enden und zweifachen Profilierun-
gen an den Kurven, die den Rest eines stilisierten Tiers,
vermutlich einer Schlange oder eines Drachen, wieder-
geben; dariiber befindet sich ein Dreiblatt mit spitzen
Blittern. Am erhaltenen Abschluss befindet sich eine Art
Haken mit eckigem Querschnitt, der in einem kugelfor-
migen Element endet. Auf der US findet sich der Rest ei-
nes schmalen Blechstreifens, der zur Befestigung diente.
MaBe: B 1,9 cm, H 1,9 cm, 2,9 cm (mit Haken), D 0,35—
0,8 cm

Gewicht: 6,5 g

T91 Taf. 8 und Farbtaf. 7
Beschlag

AO: EM, Inv. 2/5/07 (ID 756)

FO: aus der Johannesbasilika — 2007

Dat.: osmanisch (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstdndig, méBig korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen (korni-
ge Gussoberfliche auf der RS)

Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: Dekor am
Rand der Breitseiten (Perldrahtimitation) vor dem Guss
gestaltet (keine Nachbearbeitungsspuren, nur kornige
Gussoberfliache), Mittelfeld flach nachbearbeitet (Feil-
spuren deutlich sichtbar), Seitenfliche der erhabenen
Réinder flach (nach-)bearbeitet/(nach-)gefeilt, umrah-
mende Linien (oben und unten) (nach-)graviert; gestanz-
tes, vernietetes Loch in der Mitte

Beschreibung: Die rechteckige Platte ist an den Schmal-
seiten schrdg nach innen (in rechtem Winkel) umge-
schlagen und hat einen erhabenen Rand auf der US. An
diesem sind zwei schmale Blechstreifen befestigt. Die
VS ist am Rand der Breitseiten mit einer Reihe kleiner
Quadrate in einer erhohten Leiste dekoriert. Die iibrige
Ofl. ist nicht verziert bis auf eine Durchlochung im Zent-
rum, in der noch der Rest eines Nietstifts steckt.

Malle: L3,2cm, H2,4 cm, D 0,2-0,4 cm

Gewicht: 7,3 g

T92 Taf. 8 und Farbtaf. 7
Giirtelzierde
AO: EM, Inv. 5/7/89 (ID 730)

FO: aus Bayindir

Dat.: osmanisch (17.—18. Jh.) (?)

Mat.: bleihaltiges Kupfer: 87,9 % Cu, 6,7 % Pb, 2,3 %
Zn (RFA)

Erh.: fast vollstidndig, Blechstreifen verbrochen, korro-
diert und deutlich verschliffen

Primdre Herstellungstechnik: zweiteilig (Grundblech
und kleines, plastisch verziertes Blech), gegossen (kor-
nige Gusshaut auf der RS)

Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: Grundblech:
plastische Verzierung teilweise vor dem Guss gestaltet,
anschliefend unter Einsatz verschiedener Werkzeuge
bearbeitet, eventuell treibziseliert (s. gewdlbte/hohle
RS), Réinder an beiden Breitseiten umgebogen, kleines
plastisch verziertes Blech mit einem Gravierstichel oder
einer Hohlpunze nachbearbeitet (s. Bliitenblitter), an das
Grundblech durch Nieten befestigt

Beschreibung: Das wappenformige Artefakt ist oben an
der geraden Kante dreimal bogenartig eingezogen. Der
untere Abschluss ist leicht halbrund geformt mit einer ge-
schwungenen Ausbuchtung auf beiden Seiten und endet
in einem dreibléttrigen Ornament. Die VS ist im Zentrum
mit einem halbplastisch gestalteten, rebenartigen Motiv
verziert, das unten spitz zulduft und oben von einer Bliite
abgeschlossen wird. Das Ornament war vermutlich auf-
gesteckt, da sich auf der RS noch ein Nagelrest befindet.
Unter dem oberen wellenartigen Rand des Objekts befin-
den sich weitere Motive in Form dreiteiliger Ornamente,
die ebenfalls halbplastisch gestaltet sind. — Die seitlichen
Rénder sind nach hinten umgeschlagen. Von den zwei
schmalen Blechstreifen zur Befestigung haben sich nur
noch die Ansitze erhalten.

Mafe: B 3,1 cm, H 5,3 cm, D 0,2-0,3 cm

Gewicht: 12,6 g

T93 Taf. 9 und Farbtaf. 7
Girtelzierde/Anhénger

AO: EM, Inv. 7/7/89 (ID 691)

FO: aus Bayindir

Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstindig, méaBig korrodiert und deutlich ver-
schliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen (korni-
ge Gussoberfliche auf der RS)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: nachbear-
beitet (s. RS: flache, glatte Ofl.), regelméBiges Loch in
der Mitte gebohrt, Verzierung auf der VS graviert, even-
tuell auch punziert (stark verschliffen)

Beschreibung: Das fast runde Objekt besitzt eine grofie
Ose oben und endet unten in einer Spitze, an den Seiten
findet sich je eine kleine Ausbuchtung. Die Fliche der
VS ist verziert: Dem Rand folgt ein wellenartiges Motiv,
darauf folgen zwei Kreise, die Schragkerben und andere
nicht mehr identifizierbare Muster einschliefen. Im Zen-
trum befindet sich eine kleine Durchlochung. — Der Rand
der konkav eingezogenen US ist breit gewolbt. Die Mitte
umspannt ein Blechstreifen zur Befestigung.

MaBe: B 3,7 cm, H 3,3 cm (ohne Ose), 4,4 cm (mit Ose),
D 0,6 cm

Gewicht: 17,5 g
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T 94 Taf. 9 und Farbtaf. 7
Giirtelschliefe

AO: EM, 6/7/89 (ID 725)

FO: aus Bayindir

Dat.: osmanisch (18. Jh.) (?)

Mat.: Cu-Sn-Pb-Legierung (Nebenelemente: Zn) (RFA
— qualitativ)

Erh.: vollstdndig, méBig korrodiert und maBig ver-
schliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: kleine Ver-
tiefungen auf der RS: Gussfehler, nachbearbeitet (s. glat-
te RS sowie Verzierungsspuren), vertieftes Dekor vor
dem Guss gestaltet, Grubenschmelz (blau, gelb)
Beschreibung: Das wappenformige Objekt ist oben gera-
de geschnitten. Dariiber befindet sich eine grofie Ringdse
mit eckigem Querschnitt. Der untere Abschluss ist leicht
halbrund geformt mit geschwungenen Ausbuchtungen
auf beiden Seiten. Die VS ist vollstéindig mit einem flo-
ralen Muster mit farbigen Einlagen bedeckt. Von der Ose
nach unten wird eine wachsende Pflanze gezeigt. Aus
dem Stamm wachsen Stingel mit verschiedenen Blii-
ten, deren Blitter z. T. noch mit ockerfarbenem Email
gefiillt sind. Im Zentrum befindet sich eine fiinfblattrige,
rechts und links dreiblattrige Bliiten mit Lanzettblattern.
Der Hintergrund war urspriinglich mit blauem Email ge-
fiillt. — Die seitlichen Rénder der US sind nach hinten
umgeschlagen, im unteren Drittel ist ein horizontaler
Blechstreifen befestigt. Knapp unter der Ose befindet
sich eine ringartige Vertiefung.

MaBe: B 2,9 cm, H 3,3 cm (ohne Ose), 4,2 cm (mit Ose),
D 0,45-0,6 cm

Gewicht: 14,1 g

T 95 Farbtaf. 7
Girtelzierde/Anhénger

AO: KHM, Antikensammlung, Inv. VI 2865 (ID 1221)
FO: aus Ephesos — 1896 von der kleinasiatischen Expe-
dition erworben

Dat.: osmanisch (?)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: fast vollstindig — Ose abgebrochen, miBig korro-
diert und deutlich verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig (urspriinglich
wahrscheinlich mehrteilig), gegossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung:  deutlich
sichtbare Nachbearbeitungsspuren (Feilspuren) an der
Seitenfliche und auf der RS, mitgegossener plastischer
Dekor vor dem Guss gestaltet, anschlieend nachzise-
liert; lineare Verzierung auf der VS nachgraviert, plasti-
sche Dekorelemente (wie die Pseudogranalien) mit ver-
schiedenen Punzen (Hohl-, Perlpunze) nachbearbeitet,
erhabene Waben von der RS her mit einer Punze (mit
viereckiger Arbeitskante [?]) nachbearbeitet
Beschreibung: Das wappenformige Objekt ist oben ge-
rade geschnitten. Dariiber befindet sich eine grofe Ring-
ose. Der untere Abschluss ist leicht halbrund geformt mit
geschwungenen Ausbuchtungen auf beiden Seiten, in der
Mitte spitz zulaufend. Die VS ist vollstandig mit einem
viereckigen »Wabenmuster< bedeckt, wobei jede »Wabe«

von einer Pseudogranalienverzierung umrahmt ist, in
den Ecken kleine Bliiten aus Pseudogranalien. Die Mo-
tive in den einzelnen Waben waren vermutlich ebenfalls
floral. — Auf der RS befindet sich im oberen Drittel ein
breiter Steg zur Befestigung.

MaBe: H 4,0 cm (ohne Ose), 4,7 cm (mit Ose), B 3,0 cm,
max. D 0,6 cm

Gewicht: 16,7 g

T 96 Taf. 9 und Farbtaf. 7
Giirtelzierde/ Anhénger

AO: EM, 9/7/89 (ID 729)

FO: aus Bayindir

Dat.: osmanisch (?)

Mat.: Kupfer oder Sn-Bronze: 77,2 % Cu, 1,9 % Sn
(18,7 % Au) (RFA) (Vergoldungsschicht wurde bei der
Messung miterfasst, daher Messung nicht aussagekraf-
tig)

Erh.: fast vollstindig, Blechstreifen auf der US gebro-
chen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen (s. Gus-
soberfliche auf der RS)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Verzierung
wahrscheinlich vor dem Guss gestaltet und (nach-)zise-
liert (s. stumpfe Kanten der Vertiefungen), die Bliite in
halbplastischer Tulpenform wurde von der RS her mit
einer Punze (nach-)getrieben/modelliert, Verzierungen
von der VS her mit einer oder mehreren Punzen (etwas)
nachbearbeitet.

Beschreibung: Das wappenformige Artefakt ist oben bo-
genformig eingezogen. Der untere Abschluss ist schrig
gezackt und endet in einem dreiblattrigen Ornament. Die
VS fiillt eine herabhingende Bliite in halbplastischer
Tulpenform, bestehend aus drei spitz geschwungenen
Blattern mit Innenmotiven. Die restliche Bildfliche war
ebenfalls dekoriert. — Die seitlichen Rénder sind nach
hinten umgeschlagen. Der urspriinglich zur Befestigung
dienende Blechstreifen fehlt.

Male: B2,5cm, H4,1 cm, D 0,25-0,4 cm

Gewicht: 9.9 g

T 97 Taf. 9 und Farbtaf. 7
Giirtelzierde/ Anhénger

AO: EM, 95/12/92 (ID 728)

FO: aus der Umgebung von Tire

Dat.: osmanisch (?)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstdndig, méBig verschliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Reste des
Gusszapfens abgerundet und als Endknopf (?) erhalten,
RS flach nachbearbeitet (s. scharfe Kanten und Feilspu-
ren), Verzierungen vor dem Guss gestaltet und durch
Gravieren (Linien zwischen den Blumenblittern) und
Punzieren (Hintergrund) nachbearbeitet; Punzierungen
vermutlich mit verschiedenen Punzen (Hohl-/Perlpunze,
eventuell Punktpunze — s. kleine, runde Vertiefungen in
der Mitte mehrerer Punzierungen) durchgefiihrt
Beschreibung: Das wappenformige Objekt ist oben gera-
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de geschnitten. Der untere Abschluss ist leicht halbrund
geformt mit bogenartig geschwungenen Réindern und
endet in einem kleinen Tropfen (Gusszapfenrest). Die
VS zeigt im Zentrum eine kleine, halbplastische Bliite,
bestehend aus sechs tropfenformigen Blittern und einem
Fruchtknoten in der Mitte. Darunter befindet sich ein an-
gedeutetes Dreipassornament. Der Rest der Ofl. ist voll-
stindig mit kleinen Perlpunzen bedeckt. — Auf der US
ist ein N-formig geschnittenes Blech zum Aufstecken
befestigt.

Male: B 2,4 cm, H 3,1 cm, D 0,25-0,6 cm

Gewicht: 10,2 g

T 98 Taf. 9 und Farbtaf. 7
Girtelzierde/Anhénger

AO: EM, Inv. 6/17/93 (ID 727)

FO: aus Bayindir

Dat.: 10. Jh. (?)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: fast vollstédndig, Blechbiigel auf der US fehlt, ma-
Big korrodiert und deutlich verschliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen (s. kor-
nige, groBflichige Gussoberfliche auf der RS)
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Nachbear-
beitungsspuren (Feilspuren, hauptséchlich am Rand/obe-
ren Teil der Seitenwand erhalten) auf der Ofl., plastische
Verzierung vor dem Guss gestaltet, anschlieend durch
Gravieren ziemlich scharfkantig nachbearbeitet
Beschreibung: Das fast runde oder tropfenartig geformte
Objekt hat eine groBe Ose mit rundem Querschnitt oben
und endet unten in einer Spitze, an den Seiten findet sich
je eine kleine Ausbuchtung vergleichbar mit der Form
von T 93. Die VS ziert eine grof3e, sechsblattrige Bliite
mit ausgesparter Innenzeichnung, bestehend aus feinen
Stegen und in der Mitte einem leicht erhabenen Frucht-
knoten. Der Form des Objekts folgt ein umlaufendes
Zickzackband. Der Ubergang zur Ose ist mit einem drei-
eckigen Pléttchen mit Kerbverzierung dekoriert. — Der
Rand der konkav eingezogenen US steht quer zur Ofl.
Der Blechbiigel ist noch in seinen Ansétzen vorhanden.
MaBe: B 3,6 cm, H 3,1 cm, 4,1 cm (mit Ose), D 0,1—
0,7 cm

Gewicht: 12,1 g

T 99 Taf. 9 und Farbtaf. 7
Giirtelzierde/Anhénger

AO: EM, Inv. 1/13/06 (ID 674)

FO: aus Tire

Dat.: 200-400 n. Chr. (?)

Mat.: Messing: 88,7 % Cu, 7,5 % Zn (RFA)

Erh.: fast vollstindig, Ose und Blechstreifen zerbrochen,
méBig korrodiert und deutlich verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen (s. un-
ebene Gussoberfliche auf der RS und kdrnige Gusshaut
auf der VS, hautséchlich in den Vertiefungen)
Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: Nachbear-
beitungsspuren (Feilspuren) auf der RS, Verzierung auf
der VS (Pseudo-Granulation) vor dem Guss gestaltet; an-
schliefend vermutlich mit einer Perlpunze nachbearbeitet

Beschreibung: Das schildartig geformte, grolie Objekt
besitzt oben eine Ose. Das Blechrund ist auf der VS zur
Mitte hin spitz konvex, am unteren Rand befindet sich
eine breit herzformige Erweiterung. Die Flache der VS
ist vollstdndig mit einem Bliitenmotiv aus Pseudo-Gra-
nulation gefiillt: Ausgehend von einem Buckel in der
Mitte schlielen sich 14 strahlenférmig angeordnete Per-
lenreihen an, mit winzigen Bliiten dazwischen. Zwischen
den verldngerten Reihen finden sich mit der Spitze nach
innen zu orientierte tropfenférmige Bliiten. Der Blech-
rand ist mit zwei ungleich grofen umlaufenden Perlrei-
hen verziert. Auf der herzformigen Erweiterung finden
sich sieben kleine Bliiten, gebildet aus Perlen, wobei die
mittlere die groBte ist; iiber und unter dieser ist je eine
weitere kleine Bliite. Auch hier folgt eine Perlreihe dem
Rand des Blechs. — Der Rand der konkav eingezogenen
RS ist breit umgeschlagen; hier finden sich noch die Res-
te von zwei schmalen Blechstreifen.

MaBe: H 6,8 cm (ohne Ose), 7,6 cm (mit Ose), Dm
Scheibe 5,2 cm, D 0,3-2,1 cm

Gewicht: 34,0 g

T 100
Giirtelverschlussteil/Anhidnger
AO: EM, Inv. 11/7/89 (ID 690)
FO: aus Bayindir

Dat.: osmanisch (18. Jh.)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstdndig, korrodiert und méBig verschliffen
Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: wegen der
Korrosionsschicht an der Ofl. kaum Nachbearbeitungs-
spuren zu identifizieren, Verzierung vor dem Guss ge-
staltet, anschlieBend (die vertieften Linien) durch einen
Stichel nachbearbeitet, Rahmen bestehend aus runden
Vertiefungen nicht nachbearbeitet (kdrnige Gusshaut in
den Vertiefungen deutlich sichtbar)

Beschreibung: Es handelt sich um einen tropfenférmi-
gen Anhinger, dessen Spitze nach links schwingt. Oben
befindet sich ein Haken, der in einem Knopf endet und
parallel zum Anhénger ausgerichtet ist. Die VS zeigt ein
pflanzliches Dekor, vielleicht ein Palmettenmotiv, be-
stehend aus einem Stamm mit herabhdngenden Lanzett-
blattern und umrahmt von einer doppelten Linie, die der
Form des Anhdngers folgt. Als Randverzierung findet
sich eine Reihe von runden Vertiefungen. — Die RS ist
glatt und ohne Befestigungsmoglichkeiten.

Mafe: max. B 2,0 cm, H 2,9 ¢cm (ohne Haken), 3,8 cm
(mit Haken), D 0,1-0,3 cm

Gewicht: 5,3 g

Taf. 9 und Farbtaf. 8

T 101
Giirtelverschlussteil/Anhidnger
AO: EM, Inv. 5/29/93 (ID 688)
FO: aus Bayindir

Dat.: osmanisch (18. Jh.)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstindig, méaBig korrodiert und deutlich ver-
schliffen

Taf. 10 und Farbtaf. 8
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Primédre Herstellungstechnik: gegossen (s. grobe, korni-
ge Gussoberflache in der Vertiefung auf der RS), einteilig
Sekunddre  Herstellungstechnik/Verzierung:  glatter
Randbereich der RS flach gefeilt, Verzierung auf der VS
vor dem Guss gestaltet und mit einem Stichel und einer
Perlpunze (Randverzierung/Rahmen) etwas nachbear-
beitet

Beschreibung: s. T 100, jedoch zeigt die Spitze nach
rechts. Oben befindet sich eine relativ groBe Ose mit
quadratischem Querschnitt, die in rechtem Winkel zum
Anhinger steht. Die VS zeigt ein Rankenmotiv, das un-
ten in einem Dreiblatt endet, weitere Dreiblétter finden
sich rechts und links der Ranke. Der flache Rand des
Anhédngers ist mit einem umlaufenden Perlmuster ver-
ziert. — Die RS ist nicht verziert und in der Mitte befindet
sich eine runde Vertiefung. Horizontal ist ein Blechbiigel
gespannt, der an beiden Enden iiber je zwei Rippen be-
festigt ist und als Riemendurchzug diente.

MaBe: B 2,4 cm, H 3,5 cm (ohne Ose), 4,1 cm (mit Ose),
D 0,2-0,5 cm

Gewicht: 6,1 g

T 102
Giirtelverschlussteil/Anhdnger
AO: EM, Inv. 5/17/93 (ID 689)
FO: aus Bayindir

Dat.: osmanisch (18. Jh.)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: fast vollstindig: Haken/Ose verbrochen, leicht kor-
rodiert und deutlich verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen (grobe
Gussoberflache auf der RS und Gussnaht am Rand auf
der RS)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Nachbear-
beitungsspuren (Feilspuren) an der Seitenfliche des er-
haltenen Teils der Ose, Verzierung auf der VS vor dem
Guss gestaltet und eventuell durch Treibziselieren (?)
etwas nachbearbeitet; jedoch sind kaum Nachbearbei-
tungsspuren zu finden bzw. bedeckt die Gussoberfldche
groftenteils die Vertiefungen.

Beschreibung: s. T 101, jedoch schwingt die Spitze nach
links wie bei T 100.

MaBe: B 2,4 cm, H 3,3 cm (ohne Ose), 4,0 cm (mit Ose),
D 0,2-0,35 cm

Gewicht: 7,3 g

Taf. 10 und Farbtaf. 8

T 103
Gilirtelverschlussteil/Anhénger
AO: GHD (ID 236)

FO: aus dem Hanghaus 2 — 1980, Ki 45/80 (Etiitliik 7)
Dat.: osmanisch (18. Jh.) (typologischer Vergleich)
Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: fast vollstiandig, Ose verbrochen, méBig korrodiert,
etwas verschmutzt und deutlich verschliffen (s. flache
Ofl. der urspriinglich kugeligen Granalien)

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: grob nach-
bearbeitet (Feilspuren auf den Seitenflichen), Verzie-
rung (Pseudogranalien-Muster) vor dem Guss gestaltet,

Taf. 10 und Farbtaf. 8

anschliefend mit einer oder mehreren Punze(n) (nach-)
bearbeitet; Blechbiigel (an beiden Enden) verfiigt iiber
ein kleines Pléttchen, das dhnlich T 101, jedoch stilisier-
ter ist.

Beschreibung: s. T 100, jedoch weist der Anhénger eine
mitgegossene Ringdse auf, die parallel zum Objekt aus-
gerichtet ist und damit wohl nicht zur Authdngung ge-
dacht war. Die Verzierung auf der VS zeigt in der Mitte
eine Bliite aus Pseudogranalien, die von einer verschlif-
fenen Perlreihe eingefasst wird. An der Spitze des nach
links schwingenden Anhéngers befindet sich ein kleiner
Buckel, der mit einer vierblattrigen Punktbliite verziert
ist. — Die konkav eingezogene RS ist horizontal von
einem schmalen Blechbiigel iiberspannt und diente als
Riemendurchzug.

MaBe: max. B 2,2 cm, erh. H 3,5 cm, 4,3 cm (mit Ose),
D 0,2-0,6 cm

Gewicht: 11,16 g

T 104

Girtelzierde/Anhédnger

AO: EM, Inv. 11/28/93 (ID 693)
FO: aus Bayindir

Dat.: —

Mat.: Kupfer (?) (keine Nebenelemente) (RFA — quali-
tativ), Vergoldung nachgewiesen (vermutlich Feuerver-
goldung)

Erh.: vollstindig, Vergoldung stark verschliffen, Ofl. et-
was korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: ldngliche
Durchbriiche vermutlich vor dem Guss gestaltet, an-
schliefend mit einer Feile bearbeitet (s. flache, gerade
Innenflachen), Verzierung unter Einsatz verschiedener
Werkzeuge angebracht: Randverzierung vermutlich mit
einer Feile, Linien in der Mitte durch Gravieren herge-
stellt und die halbmondférmige Vertiefungen entweder
durch Punzieren oder durch Gravieren entstanden; die
gesamte VS (einschlieBlich der Innenflichen der Durch-
briiche) (feuer-)vergoldet (keine Vergoldungsspuren auf
der RS)

Beschreibung: Der Anhénger in Form eines runden Blat-
tes mit zwei schriagen ldnglichen Durchbriichen besitzt
oben eine grofe, mitgegossene Ose mit Mittelgrat. Die
VS zeigt eine umlaufende grobe Verzierung, bestehend
aus schriagen, kurzen Kerben, seitlich der Durchbriiche
finden sich ebenfalls schrige, lange Linien. Die Fliche
zwischen den Durchbriichen ist mit einem aus halb-
mondformigen Vertiefungen bestehenden Muster deko-
riert. — Die RS ist von einem horizontalen Blechbiigel
iiberspannt und diente als Riemendurchzug.

MaBe: B 3,5 cm, H 3,0 cm (ohne Ose), 4,1 cm (mit Ose),
D 0,2-0,45 cm

Gewicht: 15,9 g

Taf. 10 und Farbtaf. 8

T 105 Taf. 10 und Farbtaf. 8
Giirtelzierde
AO: EM, Inv. 4/29/93 (ID 738)

FO: aus Bayindir
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Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: fast vollstdndig, ein Lochzapfen ist abgebrochen,
leicht korrodiert und deutlich verschliffen

Primdre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen (sehr
grobe Gusshaut auf der RS)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: VS nach
dem Guss verflacht, anschlieBend fein flachgraviert,
schlecht erhaltene (stark verschliffen) tremolierte Li-
nie/Tremolierverzierung am Rand, sekundire/moderne
Werkzeugspuren in der Mitte auf der Léngsachse des
Objekts

Beschreibung: Das Objekt weist eine langgezogene wap-
penartige und giebelartige Form auf. Eine Seite ist am
Ende dreieckig nach innen eingezogen und endet {iber
einen kleinen Steg in einer grofen, hohlen Halbkugel.
Das andere Ende ist von einem kleinen, halbrund ge-
formten Blech abgeschlossen. Die Verzierung auf der
VS zeigt zwei spiegelgleiche Lotusbliiten mit volutenar-
tig eingerollten Bléttern, getrennt durch einen Mittesteg
im Scheitel. — Auf der RS befinden sich zwei Lochzap-
fen (einer davon heute abgebrochen) in Léngsrichtung
orientiert.

Malle: H 5,5 cm, B 1,7 cm, Halbkugel 1,3 x 1,4 cm
Gewicht: 10,5 g

T 106

Beschlag

AO: EM, Inv. — (ID 1025)
FO: aus dem Stadion — 1993, Ki 47/93, Atrium

Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstdndig, maBig korrodiert und etwas verschliffen
Primdre Herstellungstechnik: einteilig (?), aus einem
Blech nach bestimmtem/er Muster/Form >ausgeschnit-
ten< (s. unregelméBige Seitenkanten, Schnittspuren [?])
und gebogen/geformt sowie vernietet

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Nachbear-
beitungsspuren (Feilspuren) auf der Ofl., die VS mit drei
Tremolierstrichen oder gravierten Wellenlinien verziert
Beschreibung: Das oval oder nierenformig geschnittene
Blech hat oben zwei grof3e Laschen und in der Mitte ein
Niet. Die VS ist mit drei, vom Rand zur Mitte (Nietkopf)
hin, >strahlenférmig/radial¢ verlaufenden Wellenlinien
verziert. Auf der US ist das umgeschlagene rechteckige
Blech mit dem Niet befestigt. — Vielleicht handelt es sich
auch um ein Laschenbeschlég einer Schnalle.

Mafe: H2,0 cm, B 2,5 cm

Gewicht: —

Farbtaf. 8

Kleidungszubehor

T 109

Zwiebelknopffibel

AO: EM, Inv. 7/38/88 (ID 938)

FO: aus der Umgebung von Ephesos
Dat.: 330—400 n. Chr.

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)
Erh.: fast vollstdndig, Nadel fehlt ebenso wie der rech-

Farbtaf. 8

T 107

Beschlag

AO: GHD (ID 1061)
FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2011, SO 2, SE 2020/11,
EVHI11-2020/KF1, Raum 1.12 (alte Bezeichnung R 6)
Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstindig, etwas korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: Niet ver-
mutlich mitgegossen

Beschreibung: Es handelt sich um ein konvex gewdlb-
tes, rundes und unverziertes Blech. An der US sind zwei
Niete in einer horizontalen Linie befestigt, die zum Auf-
stecken, vermutlich auf einen Giirtel, dienten. Sie haben
kurze, rundstabige Schéfte und abgeflachte Kopfe.
MafBe: Dm 3,4 cm, D 0,2-0,7 cm, Dm Knopfe 0,6 cm
Gewicht: 8,1 g

Taf. 10 und Farbtaf. 8

T 108
Riemenschlaufe (?)
AO: GHD (ID 1068)
FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2011, SO 2, SE 2031/11,
EVHI11-2031/KF1, Raum 1.12 (alte Bezeichnung R 6)
Dat.: 6.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung, vergoldet (keine RFA)

Erh.: fast vollstindig, stark korrodiert, Vergoldung stark
verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig/mehrteilig [?]
(Grundblech + 2 Osen), aus einem Blech ausgeschnitten
und gebogen/geformt, die einzelnen Teile (wie die Enden
des Grundblechs und die Osen) durch Léten verbunden
(s. Fuge des Grundblechs)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Hauptkon-
turen treibziseliert, kurze, spitze Linien durch Gravieren
hergestellt, vergoldet

Beschreibung: Auf der rechteckigen Schlaufe ist auf ei-
ner Seite ein Symbol eingeritzt, bestehend aus bogenfor-
migen Linien, die in einem linsendhnlichen Objekt en-
den. Ober- und unterhalb des Mittelmotivs sind weitere
Punkt-Komma-Motive zu finden. Die RS zeigt zwei an-
geldtete Osen. — Vermutlich handelt es sich um eine Tiil-
le oder um einen Befestigungsteil einer Messerscheide.
MaBe: H 1,7 cm, L 3,6 cm, B 1,3 cm, 2,1 cm (mit Ose)
D Blech 0,2-0,4 cm

Gewicht: 5,52 g

Taf. 10 und Farbtaf. 8

te Knopf der Zwiebel, Ofl. leicht korrodiert und leicht
verschliffen

Primdre Herstellungstechnik: einteilig (Nadelhalter,
Zwiebelknopfe und Biigel in einem Stiick gegossen),
gegossen (s. Gusshaut in den Vertiefungen der peltafor-
migen Verzierungen am Ful)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: nachbear-
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beitet unter Einsatz verschiedener Werkzeuge (Feilen,
Gravierstichel, eventuell Meillel); Kordeldrahtimitatio-
nen an den Scheiben der Zwiebelknopfe sowie zwischen
dem Fibelful und dem Biigel, Profilierung/Einzelprofi-
lierung zwischen Fuf3 und Biigel

Beschreibung: Der langrechteckige Fibelful3 ist mit zwei
Reihen aus je drei kleinen Doppelvoluten oder peltadhn-
lichen Motiven verziert. Der Fibelquerarm trigt einen
Aufsatz. Die Knopfe haben eine flachkugelige Form und
werden durch Scheiben aus Kerbdrahtimitationen vom
Querarm getrennt. Der Biigel wirkt gedrungen mit abge-
schrigten Seitenflichen und Mittelgrat. Biigel und Fuf}
sind etwa gleichlang, die Nadel fehlt.

MafBe: max. L 7,3 cm (gesamt), 3,5 cm (Ful}), max. B
4,6 cm, 0,8 cm (FuB}), max. H 2,5 cm

Gewicht: —

Lit.: Hinker 2013, 249 Abb. 43; A. M. Piilz 2017a, Kat.
22.

T 110

Zwiebelknopffibel

AO: EM, Inv. 1/34/76 (ID 939)
FO: unbekannt

Dat.: 330400 n. Chr.

Mat.: Kupferlegierung, vergoldet (keine RFA)

Erh.: fast vollstdndig, Nadel fehlt, ebenso wie Zwiebel
am Biigelende, korrodiert, Vergoldung teilweise erhalten
Primdre Herstellungstechnik: mehrteilig (Nadelhalter,
Biigel, zwei Seitenkndpfe in einem gegossen, Drahtauf-
lage, aus Draht mit halbrundem Querschnitt, zwischen
Full und Biigel bzw. fehlendem Zwiebelknopf durch
Nieten an der Fibel befestigt), gegossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: nachgra-
viert, profiliert zwischen Fufl und Biigel, Drahtauflage
am Biigelende (zwischen Biigel und Ful}); Kordeldraht-
imitationen an den Scheiben der Zwiebelknopfe stark
verschliffen (kaum sichtbar/nur in Spuren erhalten), ver-
goldet

Beschreibung: Der Fibelfu3 weist eine Verzierung mit
zwel nach auflen weisenden Peltenreihen auf, die von
Bogen, die in Voluten enden, umgeben sind. Die Mitte
ziert ein durchgehender Streifen in Fischgratmuster. Der
Biigel ist im Querschnitt fast dreieckig mit breitem Mit-
telgrat, der urspriinglich vermutlich ebenfalls mit dem
Fischgratmuster dekoriert war. Die Knopfe sind tropfen-
formig und durch je eine Scheibe mit Kordeldrahtimitati-
onen vom Querarm mit Aufsatz abgesetzt. Der Ubergang
vom Biigel zum Fuf} ist mehrfach profiliert und eingezo-
gen. Biigel und Fuf} sind etwa gleich lang. Die Nadel und
ein Zwiebelknopf fehlen.

MaBe: max. L 9,4 cm, 5,3 cm (Fuf}), max. B 6,9 cm,
1,0 cm (FuB3), H 3,3 cm

Gewicht: —

Lit.: A. M. Piilz 2017a, Kat. 23.

Farbtaf. 9

T 111

Zwiebelknopffibel

AO: EM, Inv. 2/33/82 (ID 588)
FO: aus Torbali

Taf. 11 und Farbtaf. 9

Dat.: 330-400 n. Chr.

Mat.: Cu-Zn-Sn-Pb-Legierung (RFA — qualitativ)

Erh.: fast vollstindig, jedoch in mehrere Teile zerbro-
chen, Nadel fehlt, ebenso ein Biigel mit Zwiebel, ziem-
lich dicke Korrosionsschicht bedeckt die Ofl.

Primére Herstellungstechnik: gegossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Stift zur
Befestigung der Nadel (Spiralkopf/Spiralrolle der Na-
del); die Fibel wurde aus geschmiedetem Draht (mit
unregelmdBigem Durchmesser) hergestellt, scharfkantig
nachbearbeitet, unter Einsatz verschiedener Werkzeuge
(Feilen, Gravierstichel, eventuell Punze); Kordeldraht-
imitationen an den Scheiben der Zwiebelknopfe
Beschreibung: Der Fibelful3 ist mit einem dekorierten
Mittelstreifen, bestehend aus einer vertieften Punktrei-
he und kurzen Schriglinien, verziert, die Rander des
Fibelfulles zieren stark vertiefte, schrige Kerben in
dreieckiger Form. Der Biigelgrat ist mit einer mittigen
Flechtbandreihe versehen. An der flachen US des Fu-
Bes ist ein bogiges Blech aufgesetzt, das zum Ende hin
schmiler wird und so einen Hohlraum fiir die Spange
schafft. Am Biigelansatz befindet sich eine horizontale
Durchlochung. Der erhaltene Knopf ist kugelartig mit
abgeflachten Seiten geformt. Er wird durch eine deutlich
abgesetzte Zwischenscheibe mit Kordeldrahtimitation
vom Querarm getrennt. Der Ful} ist etwas ldnger und
breiter als der Biigel. Die Schraube zur Befestigung der
Zwiebel ist zu sehen.

Mafe: L 6,8 cm, 3,2 cm (Biigel), 3,6 cm (FuB}), max. B
1,3 cm (Biigel), 0,9 cm (FuB3), H 2,3 cm, D 0,4-0,6 cm,
Dm Zwiebel 1,0 cm

Gewicht: 18,9 g; Zwiebel 5,5 g

T 112

Zwiebelknopffibel

AO: EM, Inv. 129/42/93 (ID 1304)

FO: aus dem Stadion — 1993, 32/93, Sektor 1/2
Dat.: 330—400 n. Chr. (typologischer Vergleich)
Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: fast vollstandig, ein Biigel mit Zwiebel fehlt
Herstellungstechnik: nicht untersucht

Beschreibung: Die Dekoration des FibelfuBes ist &hnlich
T 111. Die erhaltenen Knopfe sind kugelférmig. Der Ful3
ist etwas langer und breiter als der Biigel.

MafBe: L 8,8 cm, 4,6 cm (Biigel), 4,2 cm (Ful3), max.
0,8 cm (Biigel), 0,8 cm (FuB), H 2,8 cm, D 0,5-1,0 cm,
Dm Zwiebel 0,9 cm

Gewicht: —

Taf. 11

T113

Pferdchenfibel

AO: EM, Inv. 22/48/78 (ID 546)
FO: aus Soke

Dat.: Ende 5. — frithes 7. Jh.
Mat.: Cu-Sn-Pb-Legierung (Nebenelemente: Zn, Fe)
(RFA — qualitativ)

Erh.: fast vollstandig, Nadel fehlt, korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: einteilig (Nadel extra:
mehrteilig [?]), gegossen

Taf. 11 und Farbtaf. 9
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Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Nachbear-
beitungsspuren (Feilspuren) auf der RS, grob nachbe-
arbeitet (eventuell vor dem Guss gestaltet), Kerben der
Maihne durch Feilen hergestellt, Punzierungen mit einer
(Punkt-)Punze gestaltet, Linien (z. B. neben dem Kopf
des Niets und am Ende der Fiifle, die Hufe andeutend)
graviert. Im Brustbereich verfiigt die Pferdchenfibel
(wahrscheinlich) iiber ein Loch, so konnte der Nagelkopf
durch Nieten an der Fibel befestigt werden
Beschreibung: Die Fibel ist in Form eines Pferdchens ge-
staltet. Die Beine sind nach innen gebogen, der Riicken
ist gerade, der Schweif kurz, der Hals gebogen und der
Kopf nach unten geneigt. Die Médhne wird durch kurze
Kerben angedeutet, Ohr und Auge sind angedeutet. Am
Hals sind Punkt-/Hohlpunzierungen in Bliitenform er-
kennbar, ebenso am Bauch des Tieres. — Die RS weist
einen scheibenformigen Nagelkopf auf, der sich auf der
VS durchdriickt sowie den Rest einer Nadelrast, die aus
zwei nur teilweise erhaltenen Osen besteht.

MaBe: L 4,0 cm, H 3,2 cm, D 0,15-0,2 cm

Gewicht: 8,7 g

T 114
Biigelfibel/Halbfabrikat (?)
AO: GHD (ID 1057)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
stidlich der Marienkirche — 2011, SO 2, SE 2024/11,
EVHI11-2024/KF1, Raum 1.14 (alte Bezeichnung R 4)
Dat.: 5.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, Nadel fehlt, korrodiert

primidre Herstellungstechnik: mehrteilig (?), geschmie-
det (?)

Beschreibung: Der gebogene Blechbiigel verschmilert
sich zum Nadelhalter hin. Vielleicht handelt es sich um
ein Halbfabrikat.

MabBe: L3,4cm,H2,5cm, D 0,3-0,4 cm

Gewicht: 5,0 g

Taf. 11

T 115
Biigelfibel/Halbfabrikat (?)
AO: GHD (ID 1078)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
stidlich der Marienkirche — 2012, SO 2, SE 2047/12,
EVH12-2047/2313, Raum 1.16 (alte Bezeichnung R 2)
Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, korrodiert

Primére Herstellungstechnik: gegossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: sekundér
umgearbeitet (?) oder als Rohmaterial verwendet (?):
keine Bruchstellen erkennbar; die Seitenkanten scheinen
abgeflacht

Beschreibung: Nur Fibelfufl mit Endknopf erhalten.
MaBe: erh. L 3,1 cm, Dm Knopf 0,7 cm

Gewicht: 1,8 g

Taf. 11

T 116
Fibel/Halbfabrikat/Rohmaterial (?)
AO: GHD (ID 58)

FO: aus dem sog. frithbyzantinischen Hort im Hang-
haus 2 — 1997, Ki 97/122

Dat.: 4.-7. Jh. (?) (Fundkontext)

Mat.: Messing: 87,7 % Cu, 10,4 % Zn (RFA)

Erh.: Fragment, korrodiert und deutlich verschliffen
Primére Herstellungstechnik: zweiteilig (?), rundstabiger
Draht (Stift) mit einem ovalstabigen Draht umwickelt
Beschreibung: Der spiralformig umwickelte Drahtstift
gehorte vermutlich zu einer Fibel oder einem Halbfab-
rikat.

Mafe: erh. L 2,5 cm, Dm 0,1-0,25 cm

Gewicht: 0,5 g

Taf. 11

T 117
Fibel/Halbfabrikat/Rohmaterial (?)
AO: GHD (ID 428)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO 21,
SE 21036, Laufnr. 21049, Punktnr. 31813, KF 1, Schutt-
einflillung Nordostecke Sondage (Portikusbereich)

Dat.: 5.—6. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Messing: 85,3 % Cu, 6,7 % Zn (RFA)

Erh.: Fragment, stark korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: vermutlich mehrteilig:
Stift, umwickelter rundstabiger Draht, zwei gegossene
Endknopfe

Beschreibung: Es handelt sich vermutlich um den Ver-
bindungsstift einer Fibel, der mit Runddraht umwickelt
ist und an den Enden knopfartige Abschliisse aufweist.
Vielleicht stellt das Objekt ein Halbfabrikat dar.

Malfe: L 3,6 cm, Dm 0,35-0,55 cm

Gewicht: 5,9 g

Taf. 11

T 118 Taf. 12 und Farbtaf. 9
MantelschlieBe/Knebelverschluss

AO: EM, Inv. 22/34/93 (ID 739)

FO: aus der Umgebung von Tire

Dat.: 6.-7. Jh.

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstidndig, bestimmte Bereiche (wie das runde,
flache Plattchen des Knebels) deutlich verschliffen
Primére Herstellungstechnik: zweiteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Nachbear-
beitungsspuren (Feilspuren auf der Ofl.), Verschluss: Ge-
sicht mit gemei3elten Augen, lineare Konturen mit Sti-
chel hergestellt, gemeifleltes ornamentales Muster auf der
Scheibe, lineares Motiv mit Stichel ausgefiihrt; Knebel:
besteht aus zwei, in einem Stiick gegossenen Teilen (Ose
und Plittchen), Ose aus vierkantigem, massivem Draht,
Plattchen mit gravierten Linien verziert, beide Teile (we-
nig sorgfaltig) nachbearbeitet unter Einsatz verschiedener
Werkzeuge (Feilen, Gravierstichel und Meif3el)
Beschreibung: Der Verschluss mit scheibenformigem
Knebel ist zweiteilig gegossen. Die gro3e Scheibe, ver-
ziert mit flichendeckenden Ornamenten (umlaufende
liegende Achtervoluten, getrennt durch zwei Kerben),
wird an einer Seite verlédngert durch ein plastisches, sehr
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stilisiert wiedergegebenes Gesicht und einen daran an-
schlieBenden rechteckigen Rahmen oder Riemendurch-
zug. In der Mitte der Scheibe befindet sich eine grofe,
schliisselbartdhnliche Ausnehmung, in die ein extra
gefertigter scheibenformiger Knebel mit Riemendurch-
zug passt. Die schlecht erhaltene Verzierung zeigt zwei
wellenartige Linien, die vielleicht Haare andeuten kénn-
ten. Das Motiv ist vielleicht ein Gesicht, bestehend aus
Punktaugen und Nase sowie einer scharfen, bogenférmi-
gen Linie, die der Mund oder der Gesichtsumriss sein
konnte.

Mafe: Verschluss: L 4,1 cm, max. B 2,2 cm, D 0,2—
0,4 cm; Knebel: L 29 cm, H 1,4 cm, D 0,25-0,35 cm,
Dm Medaillon 1,0 cm

Gewicht: 16,6 g (gemeinsam)

Lit.: A. M. Piilz 2017a, Kat. 21.

T 119 Taf. 12 und Farbtaf. 10
Mantelschlie3e/Knebelverschluss

AO: EM, Inv. 2/30/92 (ID 731)

FO: aus Sindirgt

Dat.: 6.-7. Jh.

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: fast vollstdndig, Verschluss fehlt, leicht korrodiert,
stark verschmutzt

Primére Herstellungstechnik: urspriinglich wahrschein-
lich zweiteilig, gegossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Nachbear-
beitungsspuren (Feilspuren) auf der RS, unter Einsatz
verschiedener Werkzeuge (Gravierstichel und Meif3el)
scharfkantig bearbeitet/graviert. Aufgrund der stark ver-
schmutzten Ofl. ist eine genauere feinschmiedetechni-
sche Interpretation nicht moglich.

Beschreibung: s. T 118, jedoch fehlt der zugehorige
Knebel.

Mafe: L 4,1 cm, max. H2,2 cm, D 0,2-0,3 cm
Gewicht: 8,0 g

T 120 Taf. 12 und Farbtaf. 10
Mantelschliee/Knebelverschluss

AO: EM, Inv. 35/28/92 (ID 700)

FO: aus Torbali

Dat.: 6.-7. Jh.

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: nur Knebel erhalten, korrodiert, deutlich ver-
schliffen

Primére Herstellungstechnik: urspriinglich wahrschein-
lich zweiteilig, gegossen

Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: Verzierung
(sowie die zwei runden Durchbriiche) wahrscheinlich
vor dem Guss gestaltet (s. Gusshaut in den Vertiefungen
der Rillen), eventuell (nach-)graviert

Beschreibung: Der querovale Knebel weist in der Mitte
zwei runde Durchbriiche umgeben von Linien sowie am
Ubergang zum Steg eine schlecht erkennbare Bliitenver-
zierung auf. Uber den gewdlbten Steg verbunden ist eine
kleine Blechscheibe, verziert mit einem Stern/Bliite. Am
unteren Ende des Knebels befindet sich ein spitzer Fort-
satz. Die RS ist nicht verziert.

Mafe: L 3,0 cm, max. B 1,8 cm, max. D 0,1-0,2 cm, Dm
Scheibe 0,6 cm
Gewicht: 23 g

T121 Taf. 12 und Farbtaf. 10
MantelschlieSe/Knebelverschluss

AO: EM, Inv. 7/10/93 (ID 703)

FO: aus Tire

Dat.: 6.-7. Jh.

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: nur Knebel erhalten, maBig korrodiert, stark ver-
schmutzt und deutlich verschliffen

Primére Herstellungstechnik: urspriinglich wahrschein-
lich zweiteilig, gegossen

Sekundire Herstellungstechnik/Verzierung: Verzierung
(sowie die zwei runden Durchbriiche) wahrscheinlich
vor dem Guss gestaltet (s. mehrfach unterbrochene Lini-
en um die Durchbriiche), eventuell (nach-)graviert
Beschreibung: s. T 120, nur etwas kleiner.

Mafe: L 2,5 cm, max. B 1,7 cm, D 0,1-0,3 cm, Dm
Scheibe 0,7 cm

Gewicht: 2,2 g

T 122 Taf. 12 und Farbtaf. 10
Mantelschliee/Knebelverschluss

AO: EM, Inv. 49/21/93 (ID 709)

FO: aus Tire

Dat.: 6.-7. Jh.

Mat.: Kupferlegierung oder Silberlegierung (keine RFA)
Erh.: Fragment, nur der obere Teil des Verschlusses mit
dem Riemendurchzug und dem Gesicht erhalten, maBig
korrodiert

Primdre Herstellungstechnik: urspriinglich wahrschein-
lich zweiteilig, gegossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Reste des
Gusszapfens am Riemendurchzug (oben) abgerundet
und vermutlich als Zierelement erhalten; Verzierung
vermutlich vor dem Guss gestaltet, anschlieend unter
Einsatz verschiedener Werkzeuge (Gravierstichel, Pun-
ze, eventuell Meilel) nachbearbeitet: Kreispunktverzie-
rungen (Augen) sind unregelméafBig, ihre Herstellung mit
einer Punze kann wahrscheinlich ausgeschlossen werden
Beschreibung: s. T 118, allerdings sind die Augen durch
Kreispunktzier dargestellt. Es ist nur der obere Teil er-
halten.

Male: L 2,4 cm, B 1,4 cm, max. D 0,15-0,3 cm
Gewicht: 3,3 g

T123 Taf. 12 und Farbtaf. 10
Mantelschliele/Knebelverschluss

AO: EM, Inv. 13/28/93 (ID 711)

FO: aus Bayindir

Dat.: 6.-7. Jh.

Mat.: Kupferlegierung oder Silberlegierung (keine RFA)
Erh.: fast vollstindig, Knebel fehlt, médBig korrodiert,
miBig verschmutzt und leicht verschliffen

Primére Herstellungstechnik: urspriinglich wahrschein-
lich zweiteilig, gegossen
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Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Durchbruch
vor dem Guss gestaltet, Verzierung ziemlich tief und
scharfkantig graviert (eventuell vor der Gravierung ge-
meifelt)

Beschreibung: Es handelt sich um einen Knebelver-
schluss in Form eines siebenstrahligen Sterns. Die VS
um den schliissellochformigen Durchbruch ist flichen-
deckend mit Ranken und Linien verziert. Die Darstel-
lung eines menschlichen Gesichts als Ubergang zum
Riemendurchzug fehlt. Die RS ist nicht verziert.

Male: L 3,5 cm, max. B 2,8 cm, D 0,15-0,4 cm
Gewicht: 7,3 g

T 124 Taf. 12 und Farbtaf. 10
MantelschlieBe/Knebelverschluss

AO: EM, Inv. 6/29/93 (ID 710)

FO: aus Bayindir

Dat.: 6.-7. Jh.

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: nur Knebel erhalten, leicht korrodiert und deutlich
verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: urspriinglich wahrschein-
lich zweiteilig, gegossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Verzierung
(sowie der runde Durchbruch) wahrscheinlich vor dem
Guss gestaltet (s. Gusshaut in den Vertiefungen der Ril-
len), eventuell (nach-)graviert

Beschreibung: Der Knebel besteht aus einem Rundme-
daillon, verziert mit mandelférmigen Ornamenten in
Kreisform, das iiber einen schmalen Steg mit dem run-
den Riemendurchzug verbunden ist.

Male: L 2,7 cm, B 0,9 cm, D 0,2-0,3 cm, Dm Knebel-
medaillon 1,1 cm

Gewicht: 8,0 g

T 125 Taf. 12 und Farbtaf. 10
MantelschlieBe/Knebelverschluss

AO: EM, Inv. 2/20/02 (ID 789)

FO: aus der Umgebung von Tire

Dat.: 6.-7. Jh.

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: nur Knebel erhalten, mafig korrodiert

Primére Herstellungstechnik: urspriinglich wahrschein-
lich zweiteilig, gegossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Durchlo-
chung wahrscheinlich vor dem Guss gestaltet, Kreis-
punktzier vermutlich mit einer Punze mit spezieller (fiir
die Herstellung solcher Verzierungen geeigneter) Ar-
beitskante hergestellt

Beschreibung: Ein gewdlbter Blechsteg verbindet ein
quadratisches Plittchen (urspriinglicher Riemendurch-
zug) mit einer kreisrunden Durchlochung mit einem gro-
Ben, halbkreisformigen Blech. Die gesamte VS bis auf
den Steg ist mit Kreispunzen bedeckt.

Male: L 3,4 cm, max. B 2,2 cm, D 0,2-0,4 cm

Gewicht: 4,2 g

T 126 Taf. 12 und Farbtaf. 10
MantelschlieBe/Knebelverschluss

AO: EM, Inv. 41/17/91 (ID 726)

FO: aus Bayindir

Dat.: 6.—7. Jh. oder 10.—11. Jh. (?)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: fast vollstindig, Knebel fehlt, geringfiigig korro-
diert, bestimmte Bereiche (wie Gravierung am Rand
oder um das kleine ovale Loch) deutlich verschliffen
Primére Herstellungstechnik: urspriinglich wahrschein-
lich zweiteilig, gegossen

Sekunddre  Herstellungstechnik/Verzierung:  beide
Durchbriiche vor dem Guss gestaltet, Nachbearbeitungs-
spuren (Feilspuren auf beiden Seiten); mit gravierten Li-
nien und Dreieckspunzierungen verziert

Beschreibung: Die MantelschlieBe besteht aus einem
scheibenférmigen Blech mit einem ldnglichen Durch-
bruch in der Mitte. Daran schlief3t sich ein angegossenes,
dreieckiges Blech mit einem ovalen Durchbruch und
in den Ecken zwei kleinen, scheibenformige Ornamen-
ten an. Die geometrische Verzierung, die den gesamten
Verschluss bedeckt, besteht aus geraden, schragen und
bogenférmigen Linien und Punkten. Die RS ist nicht
verziert, der Knebel fehlt.

MaBe: L 4,5cm,B3,2cm, D 0,1-0,3 cm

Gewicht: 9,7 g

T 127

Gewandnadel (?)

AO: EM, Inv. 08/21179 (ID 393)
FO: aus der spétantiken Wohnbebauung im Hafengym-
nasium — 2008, SO 21, Ki 08/21179, SE 21124, Laufnr.
21179, Kanalverfiillung im Nordraum, Siidostbereich
Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstindig, Nadelspitze verbrochen, leicht korro-
diert und méBig verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: Profilierung
wahrscheinlich vor dem Guss gestaltet und mit einer Fei-
le nachbearbeitet (s. etwas unebene Rillen zwischen den
Rippen)

Beschreibung: Der lange, rundstabige Nadelschaft ist
im oberen Teil mehrfach profiliert. Der abgesetzte, un-
verzierte Nadelkopf ist in Form einer gedriickten Kugel
gestaltet.

Male: H7,1 cm

Gewicht: —

Farbtaf. 10

T 128
Gewandnadel (?)
AO: GHD (ID 296)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SF 5,
Streufund — Mauerkrone Raum 1 (6stliche Mauer)

Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: fast vollstdndig, Nadelkopf fehlt, médBig korrodiert
Primédre Herstellungstechnik: einteilig, geschmiedet
Beschreibung: Der schmale, lange Schaft hat einen qua-
dratischen Querschnitt.

Taf. 12 und Farbtaf. 10
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Mafe: erh. L9,1 cm, B 0,1-0,4 cm, D 0,15-0,35 cm
Gewicht: 39 g

T 129
Gewandnadel (?)
AO: GHD (ID 91)
FO: aus dem sog. friihbyzantinischen Hort im Hanghaus
2-1997,Ki97/151

Dat.: 4.-7. Jh. (?) (Fundkontext)

Mat.: Kupfer: 94,0 % Cu, 4,3 % Zn (RFA)

Erh.: fast vollstindig, Nadelspitze abgebrochen, stark
korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Beschreibung: Der rundstabige Nadelschaft miindet in
einem unverzierten, tropfenformigen Nadelkopf.

Mafe: L 5,5 cm, D 0,2-0,4 cm, Kopf 1,2 x 1,0 cm
Gewicht: 5,8 g

Taf. 12 und Farbtaf. 10

T 130

Nadel (?)

AO: GHD (ID 1166)
FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 2, SE 2029/12,
EVH12-2029/2235, Raum 1.16 (alte Bezeichnung R 2)
Dat.: modern (?)

Mat.: Glas (?)

Erh.: fast vollstandig, Nadelkopf fehlt

Beschreibung: Die rundstabige, nichtverzierte Nadel be-
steht aus opakem weillen Glas (?) und verjiingt sich zur
Spitze hin. Der Nadelkopf fehlt.

MaBe: erh. L 5,4 ¢cm, D 0,1-0,4 cm

Gewicht: 0,92 g

Taf. 12 und Farbtaf. 10

T 131

Knopf

AO: EM, Inv. 8/34/77 (ID 894)
FO: aus der Johannesbasilika
Dat.: 12.-14. oder 13.-15. Jh. (?) (typologischer Ver-
gleich)

Mat.: Kupfer: 97,2 % Cu (RFA), Vergoldung (s. RFA-
Ergebnisse) (RFA-Ergebnisse unsicher aufgrund der
Messungen im nichtrestaurierten Zustand)

Erh.: fast vollstandig, sehr stark korrodiert (nicht restau-
riert)

Primére Herstellungstechnik: wegen der starken Korro-
sion keine feinschmiedetechnische Bewertung moglich
Beschreibung: Es handelt sich um einen zweiteiligen,
kugeligen und unverzierten Knopf mit einer schmalen
Ringose.

MaBe: H 1,5 cm (mit Ose), Dm 1,0 cm

Gewicht: 0,8 g

Taf. 12

T 132

Knopf

AO: EM, Inv. 10/34/77 (ID 895)
FO: aus der Johannesbasilika
Dat.: 12.-14. oder 13.-15. Jh. (?) (typologischer Ver-
gleich)

Taf. 12

Mat.: Messing: 88,8 % Cu, 4,9 % Zn (RFA) (RFA-Ergeb-
nisse unsicher aufgrund des nichtrestaurierten Zustands)
Erh.: Fragment, nur eine Hélfte erhalten, sehr stark kor-
rodiert (nicht restauriert)

Primédre Herstellungstechnik: wegen der starken Korro-
sion keine feinschmiedetechnische Bewertung moglich
Beschreibung: s. T 131, nur schlechter erhalten.

Mafe: erh. H 1,1 cm (mit Ose), Dm 0,9 cm

Gewicht: —

T 133

Knopf

AO: EM, Inv. 6/34/77 (ID 896)
FO: aus der Johannesbasilika
Dat.: 12.—14. oder 13.-15. Jh. (?) (typologischer Ver-
gleich)

Mat.: Kupfer: 96,4 % Cu (RFA) (RFA-Ergebnisse unsi-
cher aufgrund des nichtrestaurierten Zustands)

Erh.: vollstandig, sehr stark korrodiert (nicht restauriert)
Primére Herstellungstechnik: wegen der starken Korro-
sion keine feinschmiedetechnische Bewertung moglich
Beschreibung: s. T 131.

MaBe: H 1,4 cm (mit Ose), Dm 0,9 cm

Gewicht: —

Taf. 12

T 134

Knopf

AO: EM, Inv. 9/34/77 (ID 897)
FO: aus der Johannesbasilika
Dat.: 12.-14. oder 13.-15. Jh. (?) (typologischer Ver-
gleich)

Mat.: Kupfer: 97,6 % Cu (RFA) (RFA-Ergebnisse unsi-
cher aufgrund des nichtrestaurierten Zustands)

Erh.: fast vollstindig, Ose nur noch im Ansatz erhalten,
sehr stark korrodiert (nicht restauriert)

Primiére Herstellungstechnik: wegen der starken Korro-
sion keine feinschmiedetechnische Bewertung moglich
Beschreibung: s. T 131.

MaBe: erh. H 1,1 cm (mit Ose), Dm 0,9 cm

Gewicht: —

Taf. 12

T 135

Knopf

AO: EM, Inv. 7/34/77 (ID 898)
FO: aus der Johannesbasilika
Dat.: 12.—14. oder 13.—-15. Jh. (?) (typologischer Ver-
gleich)

Mat.: Kupfer: 96,0 % Cu (RFA) (RFA-Ergebnisse unsi-
cher aufgrund des nicht restaurierten Zustands)

Erh.: vollstandig, sehr stark korrodiert (gesamte Ofl. mit
starker Korrosionsschicht bedeckt)

Primére Herstellungstechnik: wegen der starken Korro-
sion keine feinschmiedetechnische Bewertung moglich
Beschreibung: s. T 131.

MaBe: H 1,2 cm (mit Ose), Dm 0,9 cm

Gewicht: —

Taf. 12
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T 136

Knopf

AO: GHD (ID 1306)
FO: aus der Marienkirche — 1993, Grab 71, MK 149/93
Dat.: 9.—12. Jh. (Fundkontext—P. Turnofsky, S. Karwiese)
Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstdndig, in zwei Hélften verbrochen, sehr stark
korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: zweiteilig (zwei halbkuge-
lige Bleche), die zwei Hailften sind durch Formen/Trei-
ben hergestellt und entweder durch Lot verbunden (auf-
gelost) oder durch ein nicht mehr erhaltenes organisches
Material geklebt

Sekundére Herstellungstechnik: ein grob gestanztes/ge-
staltetes Loch in der Mitte einer Hélfte

Beschreibung: Der kleine, kugelférmige Knopf aus zwei
Halften ist nicht verziert und weist ein Loch auf.

Male: H0,9 cm, Dm 1,1 cm, D 0,1 cm

Gewicht: 0,7 g

ohne Abb.

T 137
Knopf (?)
AO: EM, Inv. 13/67/92 (ID 741)

FO: aus Torbali

Dat.: 7. Jh. (?) (sasanidisch [?]) (typologische Vergleich)
Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstindig, maBig korrodiert und mifig ver-
schliffen

Primdre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen (grobe
Gussoberfliache auf der RS)

Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: mit einem
Stichel oder eventuell einem Meifel (nach-)bearbeitet
Beschreibung: Es handelt sich um einen halbplastischen,
runden Knopf in Form eines ménnlichen Gesichts. Die-
ses wird von glatten Haaren bis zu den Ohren umrahmt,
die einzelnen Strahnen sind durch Linien angegeben. Die
Stirnfransen sind leicht bogenformig abgeschlossen. Die
mandelférmigen Augen haben eine ldngliche Pupille, die
bogenartigen Brauen gehen in die Nase iiber, die sich
nach unten zu verbreitert. Ein langgezogener Strich, der
leicht bogenférmig von einem Ohr zum anderen reicht,
deutet den Mund an; dariiber befindet sich vielleicht ein
Schnurrbart. — Die Mitte der US ist leicht konkav einge-
zogen. An der Unter- und an den Seitenkanten befindet
sich je ein Lochzapfen/Ose.

Mafle: H2,2 cm, B 2,2 ¢cm, D 0,6 cm

Gewicht: 13,6 g

Taf. 12 und Farbtaf. 10
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KORPERSCHMUCK (S)
Ohrschmuck
S1 Taf. 13 und Farbtaf. 11

Einfaches Ohrringpaar ohne Verzierung

AO: EM, Inv. 73/42/93 und 74/42/93 (ID 766 und 888)
FO: aus der Marienkirche, Grab 72 — 1993, SO 2/93, Ki
209/93a und b

Dat.: 6.—7. oder 11.—12. Jh. (?) (typologischer Vergleich)
Mat.: Silberlegierung (Cu-Ag-Legierung) (RFA): Inv.
73/42/93: Silberlegierung (niedrige Qualitit): 61,7 %
Cu, 37,1 % Ag; Inv. 74/42/93: 65,3 % Cu, 34,1 % Ag
Erh.: vollstdndig, Ofl. maBig korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig, geschmiedet (s.
unregelmdfBiger Durchmesser oder Langsrillen [?])
Sekundire Herstellungstechnik/Verzierung: Ose umge-
bogen, Haken-Osen-Verschluss (>Dorn-Osenc)
Beschreibung: Es handelt sich um nichtverzierte Ohrrin-
ge aus Runddraht mit Haken-Osen-Verschluss.

MaBe: Inv. 73/42/93: H1,9 cm, B 1,7 cm, D 0,1-0,2 cm;
Inv. 74/42/93: H2,0 cm, B 1,7 cm, D 0,1-0,2 cm
Gewicht: —

Lit.: A. M. Piilz 2017a, Kat. 24.

S2 Taf. 13 und Farbtaf. 11
Einfacher Ohrring ohne Verzierung

AO: EM, Inv. 3/45/80 (ID 641)

FO: aus Ephesos (ohne genaueren Fundort)

Dat.: 6.-8. Jh.

Mat.: Silberlegierung (Ag-Cu-Legierung): 81,7 % Ag,
15,5 % Cu (RFA)

Erh.: vollstindig, leicht korrodiert und leicht verschliffen
Primédre Herstellungstechnik: einteilig, massiv gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Werkzeug-
spuren an der Ofl. (Feilspuren sekundér [?]), Haken-
Osen-Verschluss

Beschreibung: Der nichtverzierte Ohrring ist am Zierteil
in der Mitte leicht verdickt und weist einen Haken-Osen-
Verschluss auf.

Mafe: H2,2 cm, B 2,2 cm, D 0,1-0,4 cm

Gewicht: 1,9 g

S3 Taf. 13 und Farbtaf. 11
Einfacher Ohrring aus Runddraht

AO: GHD (ID 63)

FO: aus dem sog. frithbyzantinischen Hort im Hanghaus
2-1997,Ki97/150

Dat.: 6.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich); 4.—7. Jh. (?)
(Fundkontext)

Mat.: Messing: 91,2 % Cu, 6,8 % Zn (RFA)

Erh.: vollstandig, korrodiert

Primdre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen oder
geschmiedet (Gussoberfliche oder Korrosion [?])
Sekunddre  Herstellungstechnik/Verzierung:  Haken-
Osen-Verschluss

Beschreibung: Der Ohrring aus Runddraht ist nicht ver-
ziert und endet in einem Haken.

MaBe: H1,9 cm, B 1,5 cm, D 0,05-0,15 cm

Gewicht: 0,3 g

S4 Taf. 13 und Farbtaf. 11
Einfacher Ohrring aus Runddraht

AO: GHD (ID 329),

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 1,
SE 1025, Laufnr. 194, Laufniveau im Osten: Mitte

Dat.: 3. Jh.; gemeinsam gefunden mit Beschlag V 38: 6.—
7. oder 11.—12. Jh. (?) (typologischer Vergleich); Mitte
3. Jh. (?) (Fundkontext, Fundvermischung — E. Profant)

Mat.: Cu-Zn-Sn-Pb-Legierung (Nebenelemente: Fe)
(RFA — qualitativ)

Erh.: fast vollstindig, Enden abgebrochen, miBig kor-
rodiert

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen oder
geschmiedet (unregelméfiger Durchmesser, unebene
ofl)

Beschreibung: Der Ohrring aus Runddraht ist nicht ver-
ziert, der Verschluss ist abgebrochen.

MaBe: H1,7cm,B 1,5 cm, D 0,15-0,3 cm

Gewicht: 0,9 g

S5 Farbtaf. 11
Einfaches Ohrringpaar aus Runddraht

AO: EM, Inv. 08/17018B (ID 389 und 390)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, KF 4
und 5, SO 17, SE 17018B, Grab 12: Kleinkindbestattung
Dat.: 6.—7. oder 11.-12. Jh. (?) (typologischer Vergleich);
Belegung Griberfeld (Fundkontext: frithbyzantinische
Keramik — E. Profant)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: fast vollstdndig, Enden abgebrochen, méBig korro-
diert und etwas verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, geschmiedet (?)
(unregelmiBiger, oval bis viereckig/spitzovaler Durch-
messer und Ofl. sowie Langsstrukturen)
Sekunddre  Herstellungstechnik/Verzierung:
Osen-Verschluss

Beschreibung: Das Ohrringpaar aus Runddraht ist nicht
verziert und endet in einem Haken-Osen-Verschluss.
MafBle: H1,8 cm, B 1,8 cm

Gewicht: —

Haken-

S6 Taf. 13 und Farbtaf. 11
Einfacher Ohrring aus Runddraht

AO: GHD (ID 402)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO 17,
SE 17024C, KF 1, Punktnr. 34660, Grab 15: adulte Be-
stattung

Dat.: 6.—7. oder 11.-12. Jh. (?) (typologischer Vergleich);
Belegung Griberfeld (Fundkontext: Keramik 5.—6. Jh. —
E. Profant)

Mat.: Kupfer: 98,3 % Cu, 1,6 % Pb (RFA)

Erh.: fast vollstindig, Enden abgebrochen, méBig kor-
rodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen, even-
tuell (nach-)geschmiedet
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Beschreibung: Der Ohrring aus Runddraht ist nicht ver-
ziert, der Verschluss ist abgebrochen.

Male: H2,1 cm, B 1,7 cm, D 0,1-0,15 cm

Gewicht: 0,6 g

S7 Taf. 13 und Farbtaf. 11
Einfacher Ohrring aus Runddraht

AO: GHD (ID 512)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 3,
SE 3028, Laufnr. 350, Raum A, Aufschiittung

Dat.: 6.—7. oder 11.-12. Jh. (?) (typologischer Vergleich);
tpq 2.-3. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Cu-Zn-Sn-Pb-Legierung (Nebenelemente: Fe)
(RFA — qualitativ)

Erh.: Fragment, (stark) korrodiert

Primdre Herstellungstechnik: einteilig, geschmiedet
(eventuell gegossen)

Beschreibung: Das Fragment eines Ohrrings aus Rund-
draht ist nicht verziert, der Verschluss ist abgebrochen.
Male: erh. H 1,6 cm, D 0,15-0,2 cm

Gewicht: 0,5 g

S8 Taf. 13 und Farbtaf. 11
Einfacher Ohrring aus Runddraht

AO: GHD (ID 1056)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
stidlich der Marienkirche — 2011, SO 2, SE 2034/11,
EVH11-2034/KF2, Raum 1.11 (alte Bezeichnung R 1)
Dat.: 6.—7. oder 11.-12. Jh. (?) (typologischer Vergleich)
Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: fast vollstdndig, Enden abgebrochen, mifig kor-
rodiert

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen (s. un-
ebene Gussoberfliache oder Korrosion [?])
Beschreibung: Der Ohrring aus Runddraht ist nicht ver-
ziert und im Mittelteil leicht verdickt, der Verschluss ist
abgebrochen.

Male: H 2,6 cm, B 2,2 cm, max. D 0,5 cm

Gewicht: 3,2 g

S9 Taf. 13 und Farbtaf. 11
Einfacher Ohrring aus Runddraht

AO: EM, Inv. 7/20/93 (ID 719)

FO: aus Torbal1

Dat.: 6.—7. oder 11.—12. Jh. (?)

Mat.: Goldlegierung (Au-Ag-Legierung): 85,6 % Au,
13,2 % Ag (RFA)

Erh.: vollstdndig

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen oder
aus einem Blechstreifen durch Verdrillen hergestellt (s.
»Fuge< um die Ose)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Werkzeug-
spuren an der Ofl. (grob, sind wahrscheinlich modern
entstanden)

Beschreibung: Der Ohrring aus Runddraht ist nicht ver-
ziert und besitzt einen Haken-Osen-Verschluss.

Mafe: H 1,3 cm, B 1,3 cm, max. D 0,2 cm

Gewicht: 0,8 g

S10 Taf. 13 und Farbtaf. 11
Einfacher Ohrring aus Runddraht

AO: EM, Inv. 284/8/07 (ID 724)

FO: aus der Marienkirche — Siidnekropole, Grab 42,
1997 Ki MK 118/97

Dat.: 6.—7. oder 11.-12. Jh. (?) (typologischer Vergleich);
7. Jh. (Fundkontext — S. Karwiese, P. Turnofsky)

Mat.: Elektron (Ag-Au-Legierung): 48,5 % Ag, 46,3 %
Au, 5,2 % Cu (RFA)

Erh.: vollstidndig, leicht verformt

Primére Herstellungstechnik: einteilig, »in einer Form«
geschmiedet oder gegossen (parallel zur Langsachse an
der Seitenwand verlaufende Rille)

Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: Haken ge-
bogen, Doppelhakenverschluss

Beschreibung: Der rundstabige Drahtohrring mit einem
Doppelhaken als Verschluss ist nicht verziert.

MaBe: H1,5cm,B 1,3 cm, D 0,1 cm

Gewicht: 0,3 g

Lit.: A. M. Piilz 2017a, Kat. 25.

S11 Taf. 13 und Farbtaf. 11
Verzierter Ohrring aus Runddraht

AO: EM, Inv. 1/6/94 (ID 717)

FO: aus der Umgebung von Tire

Dat.: —

Mat.: Gold: 100 % Au (RFA)

Erh.: vollstdndig, leicht verformt, leicht verschliffen
Primédre Herstellungstechnik: einteilig, aus einem Blech-
streifen durch Verdrillen hergestellt

Sekundire Herstellungstechnik/Verzierung: breite Ker-
ben durch Rollen mit einer Klinge entstanden, diinne,
flache Kerben entweder mit einer Klinge oder einem
Gravierstichel gestaltet, Haken-Osen-Verschluss (Ose
doppelt aufgerollt/gewickelt)

Beschreibung: Der relativ kleine Ohrring aus Runddraht
ist mit kleinen Kerben entlang des Zierteils verziert und
endet in einem Haken-Osen-Verschluss.

Mafe: H 1,4 cm, B 1,1 cm, max. D 0,1 cm

Gewicht: 0,3 g

S12 Farbtaf. 11
Verziertes Ohrringpaar aus Runddraht

AO: EM, Inv. 7/10/89 (ID 946)

FO: aus der Umgebung von Ephesos

Dat.: 7. Jh.

Mat.: Goldlegierung (keine RFA)

Erh.: fast vollstindig, von einem Ohrring ist der Ver-
schluss abgebrochen, deutlich verschliffen (s. >abge-
flachte, stark verschliffene Ofl. der Perldréhte)

Primédre Herstellungstechnik: zweiteilig (Runddraht und
Verzierungselement), gegossen (?)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Perldraht
als Verzierungselement, durch Loten am Draht befestigt,
Haken-Osen-Verschluss

Beschreibung: Die rundstabigen Drahtohrringe wei-
sen einen Haken-Osen-Verschluss auf. In der Mitte je-
des Zierteils befindet sich als Verzierung ein Ring aus
Perldraht.
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MaBe: H2,0cm, B 1,8 cm, D 0,2 cm
Gewicht: —

S13 Taf. 13 und Farbtaf. 11
Verziertes Ohrringpaar aus Runddraht

AO: GHD (ID 80)

FO: aus dem sog. frithbyzantinischen Hort im Hang-
haus 2 — 1997, Ki 97/122

Dat.: 6.-7. Jh. (typologischer Vergleich); 4.—7. Jh. (?)
(Fundkontext)

Mat.: fast vollstindig erhaltener Ohrring: Messing:
88,2 % Cu, 9,9 % Zn (RFA)

Fragment: bleihaltiges Kupfer: 81,9 % Cu, 9,6 % Pb,
4,3 % Sn, 4,0 % Zn (RFA)

Erh.: ein Ohrring fast vollstandig erhalten, Verschluss
abgebrochen, vom zweiten Ohrring ist nur noch ein
Fragment erhalten, mafig korrodiert

Primdre Herstellungstechnik: einteilig, eventuell ge-
schmiedet (aufgrund der schlecht erhaltenen Ofl. ist eine
feinschmiedetechnische Bestimmung kaum mdglich)
Sekundire Herstellungstechnik/Verzierung: Osen gebo-
gen und (um-)wickelt, vermutlich Doppeldsenverschluss
Beschreibung: Die rundstabigen Ohrringe sind aus Draht
hergestellt. Am Zierteil ist der Draht zu drei hinterein-
ander liegenden Osen gewunden, wobei in zwei Osen
noch kleine Hakenreste erhalten geblieben sind, an de-
nen vermutlich urspriinglich Anhédnger befestigt waren.
Vom zweiten Ohrring ist nur noch ein Fragment erhalten
geblieben (nicht abgebildet).

Malfe: Ohrring 1: H 2,7 cm, 0,5 cm (Zierteil), B 2,1 c¢m,
D 0,15 cm; Ohrring 2: erh. H 2,0 cm, D 0,25-0,15 cm
Gewicht: 1,0 g; 0,4 g

Lit.: A. M. Piilz 2012, 218 Abb. 7.

S14 Farbtaf. 11
Verzierter Ohrring aus Runddraht

AO: GHD (ID 1305)

FO: aus der Marienkirche — 1997, Pastophorion NS-
Kanal, Ki 31/97

Dat.: 6.-7. Jh. (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: fast vollstindig, herabhéngendes Zierelement ab-
gebrochen, méBig korrodiert (keine weiteren Bruchstel-
len erkennbar)

Primdre Herstellungstechnik: mehrteilig, die einzel-
nen Teile vermutlich gegossen, anschlieend eventuell
(nach-)geschmiedet

Sekundire Herstellungstechnik: Ose >frei geformtc
Beschreibung: Der Ohrring aus Draht hat einen runden
oder leicht ovalen Querschnitt, der sich nach beiden Sei-
ten hin verjiingt. AuBer dem fehlenden Kettenglied ist
keine Bruchstelle zu erkennen. Das herabhdngende Zier-
element ist aus diinnem Draht hergestellt.

MaBe: H 2,4 cm (mit Ose), 0,1 cm (Zierteil), B 2,5 cm,
max. D 0,2 cm

Gewicht: 1,4 g

S1s Taf. 13 und Farbtaf. 11
Verzierter Ohrring aus Runddraht

AO: GHD (ID 1292)

FO: aus der Marienkirche — 1985, SO 2/85, Ki 10/85,
MK 256/85, gemeinsam gefunden mit Riegel A 79

Dat.: 9.-11. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, etwa ein Drittel des Ohrrings fehlt, ma-
Big korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: einteilig (?), aufgrund
der flichendeckenden Korrosionsschicht ist die herstel-
lungstechnische Analyse nicht mglich

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: entweder
ein Zusatzdraht locker um dem Grunddraht gewickelt
oder ein Ende des Ohrrings locker umgebogen und auf-
gewickelt

Beschreibung: Der Drahtohrring ist mit einem spiraligen
Draht umwickelt.

Male: H2,9 cm, erh. B2,3 cm, D 0,2 cm

Gewicht: 1,2 g

S16 Taf. 13 und Farbtaf. 11
Ohrring mit aufgesteckter Perle

AO: EM, Inv. 12/34/77 (ID 764)

FO: aus der Johannesbasilika

Dat.: 11.—12. Jh. (typologischer Vergleich)

Mat.: Sn-Bronze (?): 87,2 % Cu, 8,4 % Sn, 3,8 % Pb
(RFA) (unterschiedliche Ergebnisse)

Erh.: fast vollstidndig erhalten, in zwei Teile zerbrochen,
Haken fehlt, Perle/Kugel flachgedriickt (stark verformt),
sehr stark korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: mehrteilig (Runddraht, aus
zwei Halbkugeln bestehende hohle Blechkugel, Draht
zur Fixierung der Kugel am Runddraht) — eine genau
Bewertung aus feinschmiedetechnischer Sicht ist we-
gen der starken Verformung oder Korrosion des Objekts
kaum moglich; >frei geformt(, mehrere Herstellungstech-
niken: Runddraht gebogen, ein Ende durch Schmieden
verkleinert, die Ose an diesem Ende durch Umwicklung
des Runddrahts hergestellt, hohle Blechkugel durchbohrt
und mit schmalen Runddréhten am Hauptdraht befestigt
Sekundire Herstellungstechnik/Verzierung: Blechkugel
mit Granulation oder Pseudogranulation verziert
Beschreibung: Der rundstabige Ohrring weist an einem
Ende eine kleine, mit Draht umwickelte Ose auf. Der
zugehorige Haken am anderen Ende fehlt. Als Verzie-
rung dient eine ehemals kugelféormige Melonenperle
aus Blech, die noch die Reste von vertikalen Segmenten
(vielleicht durch Granulationsreihen) erkennen ldsst und
auf dem Zierteil aufgesteckt war.

Mafe: H2,9 cm, B 1,9 cm, D 0,15-0,25 cm

Gewicht: 1,7 g

S17 Taf. 13 und Farbtaf. 11
Ohrring mit aufgesteckten Perlen

AO: EM, Inv. 38/61/79 (ID 590)

FO: aus der Johannesbasilika

Dat.: —

Mat.: hochwertige Goldlegierung (RFA): Au 85 % Le-
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gierung oder 84,8 % Au, 12,5 % Ag, 2,6 % Cu, Natur-
perlen (keine RFA)

Erh.: vollstidndig, beschidigt, Verschluss fehlt

Primére Herstellungstechnik: mehrteilig (Tragbiigel aus
hohlem, aufgerolltem oder verdrilltem Draht, Naturper-
len), »frei geformt«

Sekunddre  Herstellungstechnik/Verzierung:  Haken-
Osen-Verschluss, Draht auf einer Seite aufgerollt oder
umwickelt (der aufgewickelte Draht bildet den dritten
Faden fiir die Naturperlen), aufgefadelte Naturperlen
Beschreibung: Der Biigel ist rundstabig, halbmondfor-
mig und nicht verziert. An einem Ende wird er schmaler
und krimmt sich zu einem Haken, das andere Ende ist
mit feinem Draht mehrfach spiralformig umwickelt. Der
Zierteil ergibt sich aus drei feinen Runddréhten, die aus
dem Biigel gezogen wurden. Auf jedem der Dréhte sind
flinf Perlen aufgezogen. Die Drihte werden am Ende des
Zierteils wieder zu einer spiralférmig Umwicklung zu-
sammengefiihrt und bilden zum Abschluss eine Ose aus
Kordeldraht, in welche das zu einem Haken gebogene
Ende des Biigels eingehakt ist.

Mafe: H2,2 cm, B 2,4 cm, D 0,2-0,3 cm

Gewicht: 3,6 g

Lit.: A. M. Piilz 2017a, Kat. 26.

S18 Taf. 13 und Farbtaf. 11
Ohrring mit Perlanhénger

AO: EM, Inv. 184/41/93 (ID 718)

FO: unbekannt

Dat.: 6.-7. Jh. (?)

Mat.: Goldlegierung: 94,2 % Au, 5,7 % Ag (RFA), Na-
turperle (keine RFA)

Erh.: vollstindig

Primédre Herstellungstechnik: mehrteilig (Tragbiigel aus
geschmiedetem Runddraht: unregelméfBiger Durchmes-
ser bzw. starke, durch Schmieden bearbeitete Enden,
schmaler umgewickelter Runddraht), >frei geformt«
Sekunddre  Herstellungstechnik/Verzierung:  Haken-
Osen-Verschluss, Anhinger mit Ose und umgewickel-
tem Ende, flach/breit (vernietet) bearbeitet
Beschreibung: Der rundstabige, kleine Drahtohrring
weist einen Haken-Osen-Verschluss auf. In der Mitte des
Zierteils befindet sich als Verzierung ein kleiner Anhén-
ger, am Zierteil iiber eine Ose befestigt, die aus einem
spiralformig umwickelten Runddraht besteht und am
Ende mit einer winzigen Naturperle verziert ist.

Mafe: H 1,8 ¢cm, 0,8 cm (Anhénger), B 1,1 cm, D 0,1—
0,15 cm

Gewicht: 0,6 g

S19 Taf. 13 und Farbtaf. 11
Ohrring aus Kordeldraht

AO: GHD (ID 109)

FO: aus den Tabernen im Hanghaus 2 — 1982, H2/82/15,
Ki 82/19, Schutt stidlich Oktogon

Dat.: 11. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Messing: 89,9 % Cu, 8,6 % Zn (RFA)

Erh.: vollstidndig, aber in zwei Teile zerbrochen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, geschmiedet (?)

Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: der Ohrring
besteht aus einem geschmiedeten (s. unregelméaBiger,
viereckiger bis ovaler Durchmesser des Drahts) Rund-
draht, der durch >Verkordeln< umgestaltet wurde, Haken-
Osen-Verschluss

Beschreibung: Der Ohrring besteht aus einem Kordel-
draht. Ein Ende miindet in einen Haken, das andere Ende
zeigt noch Reste einer Ose.

Mafe: H 3,7 cm, B ca. 3,5 cm, D 0,2-0,45 cm

Gewicht: 2,8 g

S20 Taf. 13 und Farbtaf. 11
Draht mit Blechverzierung eines Ohrrings (?)

AO: EM, Inv. 2/15/94 (ID 723)

FO: aus Torbali

Dat.: 6.-7. Jh. (?)

Mat.: Goldlegierung: 91,3 % Au, 8,1 % Ag (RFA)

Erh.: vollstdndig (?), leicht verformt, leicht korrodiert
und leicht verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: mehrteilig (Tragbiigel aus
gebogenem, durch Schmieden bearbeitetem, massivem
Runddraht, ein Ende ist flach gehdmmert, diinnes Blech,
»Unterlage« zwischen dem Blech und dem Tragbiigel),
»frei geformt<

Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: die einzelne
Teile wurden durch Loéten verbunden, >geschlossener<
Haken-Osen-Verschluss (sekundér umgearbeitet oder
Ring mit einem »funktionierendem« Verschluss fehlt)
Beschreibung: Der rundstabige Draht ist geschlossen.
Angelotet findet sich ein kleines, rund geschnittenes und
leicht konvex gewdlbtes Blech. Vielleicht diente das Ob-
jekt als Anhédnger eines Ohrrings.

MaBe: H 1,4 cm, B 1,1 cm, D 0,1-0,15 cm, Dm Blech
0,5 cm

Gewicht: 0,5 g

S21 Taf. 13 und Farbtaf. 11
Ohrring mit Blechverzierung

AO: EM, Inv. 8/10/89 (ID 591)

FO: aus der Umgebung von Ephesos

Dat.: 6.-7. Jh. (?)

Mat.: Goldlegierung: 93,1 % Au, 5,7 % Ag (RFA)

Erh.: fast vollstédndig, Verschluss fehlt, stark verbogen
Primédre Herstellungstechnik: zweiteilig (Tragbiigel aus
vermutlich gezogenem Runddraht, diinnes Blech), »frei
geformt¢

Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: die zwei
Teile wurden durch Léten verbunden, aufgrund der star-
ken Verformung des Objekts keine genaue herstellungs-
technische Bestimmung moglich

Beschreibung: Der rundstabige Drahtohrring weist einen
ein kleines, halbmondférmig geschnittenes verziertes
Blech als Zierelement auf.

Male: Blech: H 1,1 c¢cm, erh. B 0,8 cm; Draht: L ca. 2,6
cm, D 0,05-0,1 cm

Gewicht: 0,6 g
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S22 Taf. 13 und Farbtaf. 11
Drahtohrring mit frei stehender Dreiecksgranulation
AO: EM, Inv. 71/42/93 (ID 742)

FO: aus der Marienkirche — Nordnekropole, Grab 64,
1993, »Pflasterliicke< an der Nordmauer der Kirche, SO
2/93, Ki 32/93

Dat.: 10.—12. Jh. (typologischer Vergleich)

Mat.: Silberlegierung (niedrige Qualitdt): 60,0 % Cu,
38,4 % Ag (RFA)

Erh.: vollstdndig, Ofl. sehr stark korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: mehrteilig (Tragbiigel aus
Runddraht, Filigrandréhte, gegossene [?] Kugel und
Granalien), »frei geformt<

Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: wegen der
starken Korrosion ist das Objekt fiir eine genaue her-
stellungstechnische Bestimmung nicht geeignet. Die
einzelnen Teile wurden durch Loten aneinander befes-
tigt, geschlossener Runddraht, in Ringform gebogene
Filigrandrdhte bestehen vermutlich aus schmalen einfa-
chen Drihten, kleine Dreiecksgranulationen
Beschreibung: Der Drahtohrring weist ein kugelformi-
ges Element als Verschluss auf, in welchem der Stecker
befestigt ist. Am unteren Zierteil angeldtet sind drei
Drahtringe oder Osen alternierend mit vier in Dreiecken
angeordneten Granalienverzierungen, die aus je drei
Kiigelchen bestehen. Vermutlich waren in diesen Osen
urspriinglich Anhinger befestigt.

Mafe: H 2,85 cm, 0,6 cm (Zierteil), B 2,4 cm, D Biigel
0,15 cm

Gewicht: 0,8 g

Lit.: A. M. Piilz— Kat 2010, 699 Abb. 4; A. M. Piilz— Kat
2011, 199 Abb. 4; A. M. Piilz 2017a, Kat. 28.

S23 Taf. 14 und Farbtaf. 11. 114
Drahtohrringpaar mit Filigran und frei stehender Drei-
ecksgranulation

AO: EM, Inv. 69/42/93 (ID 714) und 68/42/93 (ID 715)
FO: aus der Marienkirche — Grab 76, 1993, SO 2/93, Ki
196/93a

Dat.: 9.-10. Jh. (vor 961 n. Chr.) (typologischer Ver-
gleich); vor dem 13. Jh. (Fundkontext — S. Karwiese)
Mat: Inv. 69/42/93: Goldlegierung: 93,6 % Au, 4,7 % Ag
(RFA), Lot; Inv. 68/42/93: Goldlegierung: 93,9 % Au,
4,5 % Ag (RFA)

Erh.: fast vollstdndig, bei einem Ohrring fehlt ein Grana-
liendreieck, leicht verbogen, leicht korrodiert und leicht
verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: mehrteilig (durch Draht-
ziehen hergestellter Zierteil: Langsrillen erkennbar, Fi-
ligrandréhte, Granalien), >frei geformt«

Sekundidre Herstellungstechnik/Verzierung: die ein-
zelne Teile wurden durch Léten verbunden (Lotspuren
deutlich sichtbar, Lot durch RFA untersucht, s. Ergeb-
nisse), Haken-Osen-Verschluss (Ose und Haken durch
Schmieden bearbeitet); Verzierung: Filigrandrdhte aus
schmalen, einfach (in Ring- und in Schlaufenform)
gebogenen Dréhten, verdrillt oder Kordeldrdhte, klei-
ne und mittelgroBe Dreiecksgranulationen; die Verzie-
rungskomponenten in der Mitte durch je ein kleines,
diinnes, trapezférmiges Blech an beiden Enden der Kor-

deldréhte (angel6tet) mit dem Zierteil verbunden
Beschreibung: Die Ohrringe bestehen aus Runddraht
und haben einen Haken-Osen-Verschluss. An der In-
nenseite befinden sich im unteren Drittel zwei Stege
aus verschliffenem Kordeldraht, miteinander verbunden
durch ein durchbrochen gearbeitetes Gittermuster aus
schmalen, einfachen Drihten: beide Enden der verschlif-
fenen horizontalen Kordeldrdhte sind liber ein kleines,
trapezformiges Blech am Zierteil befestigt. Den oberen
Stegabschluss kronen fiinf nach oben spitzer werdende
Granaliendreiecke, bestehend aus je drei Granalien (bei
dem Ohrring EM Inv. 69/42/93 fehlt eines der Granali-
endreiecke). Die untere Leiste verziert ein herabhéngen-
des, mittig platziertes Granaliendreieck aus sechs Kiigel-
chen. An der Aulenseite des Zierteils ist auf jeder Seite
auf Hohe des unteren Stegs ein groBer Drahtring befes-
tigt, direkt unter dem herabhéngenden Dreieck hingt ein
weiteres Dreieck, gebildet aus sechs Granalien. Die an
den Drahtringen urspriinglich vorhandenen Anhinger
sind nicht mehr vorhanden.

MaBe: Inv. 69/42/93: H 2,1 cm, 1,2 cm (Zierteil), B
1,8 cm, D Biigel 0,1-0,15 cm; Inv. 68/42/93: H 2 cm,
1 cm (Zierteil), B 1,9 cm, D Biigel 0,15 cm

Gewicht: 1,3g;1,3 g

Lit.: A. M. Piilz 2017a, Kat. 27.

S24 Taf. 14 und Farbtaf. 11. 114
Halbmondf6érmiger Ohrring mit frei stehender Dreiecks-
granulation

AO: EM, Inv. 1/3/86 (ID 589)

FO: aus Belevi

Dat.: 10. Jh.

Mat.: hochwertige Goldlegierung: 82,9 % Au, 12,7 %
Ag, 4,4 % Cu (RFA), Lot

Erh.: fast vollstindig, die vermutlich sechs Naturperlen,
die urspriinglich auf den Stegen aus Runddraht aufge-
steckt waren, fehlen, Ofl. leicht verschliffen

Primére Herstellungstechnik: mehrteilig (Tragbiigel aus
Runddraht, 2 x 2 yMuffen< aus verdrillten Drahten oder
Kerbdrihten, zwei hohle Kugeln, Filigrandrahte und
Osen aus Blechstreifen, Granalien), »frei geformtc
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: die einzel-
ne Teile durch Loten verbunden (Lotspuren deutlich
sichtbar und Lot durch RFA untersucht, s. Ergebnisse);
sekunddre Werkzeug- und Gebrauchsspuren auf dem
gebogenem Tragbiigel aus Runddraht, hohle Kugeln
aus zwei gepressten oder getriebenen Halbkugeln durch
Loten zusammengesetzt; Verzierung: Filigrandréhte aus
schmalen, einfachen Drihten sowie verschiedene Kerb-
drihte, Osen aus ecinfachen gebogenen Blechstreifen,
Einzel- sowie kleine und groBflachige Dreiecksgranula-
tion, Scheiben in der Mitte flach gefeilt

Beschreibung: Der Goldohrring gehort zu der Gruppe
der Ohrringe mit gebogenem Zierteil, Filigran und Gra-
nulation. Er besitzt als Zierteil eine gleich breit gehalte-
ne, halbmondférmige Blechplatte mit schrig gekerbten
Filigrandrdhten und massiven Ring6sen, vermutlich zur
Befestigung der heute verlorenen Perlreihen oder Pendi-
lien. Am dufleren, unteren Rand befinden sich vier herab-
hangende, dreieckige Granaliengebilde und dazwischen
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je ein grofler Goldring mit einem Steg im Inneren, an
dem vermutlich eine Perle aus vergénglichem Material
aufgezogen war. Die halbmondformige Zierplatte wird
auf beiden Seiten von einer grofen Hohlkugel abge-
schlossen, die an ihren Ridndern wiederum mit Filigran-
drdhten verziert ist und der Befestigung des rundstabigen
Tragebiigels dient. An den inneren Rand der Zierplatte
anschlieend findet sich ein Kreismotiv, flankiert von je
einem tropfenartigen Motiv, gebildet aus verschiedenen
nebeneinander gesetzten Drihten in Filigrantechnik. Im
Inneren der Motive sind wiederum fiir die Aufnahme von
Perlen gedachte Stege befestigt. Drei runde Zierscheiben
markieren die Ubergiinge der Drahtornamente zur Zier-
platte. Bekront wird die gesamte Drahtverzierung von
traubenartig angeordneten Granalien, die mit der Spitze
nach oben zeigen und in der Hohe der seitlichen kugeli-
gen Zierelemente abschlieBen.

Malle: H 3,2 cm, 2,1 cm (Zierteil), B 2,8 cm, D Biigel
0,2 cm

Gewicht: 5,3 g

Lit.: A. M. Piilz — Kat 2010, 699 f. Abb. 5; A. M. Piilz —
Kat 2011, 200 Abb. 5; A. M. Piilz 2014, Abb. 3; A. M.
Piilz 2017a, Kat. 29.

S25 Taf. 14 und Farbtaf. 11. 115
Halbmondférmiges Ohrringpaar mit frei stehender Drei-
ecksgranulation

AO: EM, Inv. 3/5/94a und b (ID 687)

FO: aus der Umgebung von Tire

Dat.: 10.-12. Jh.

Mat.: Silberlegierung (niedrige Qualitdt): mehrere un-
terschiedliche Bereiche gemessen (RFA): Inv. 3/5/94a:
Zierteil 57,0 % Cu, 39,8 % Ag, 0,3 % Au; Ring 61,9 %
Cu, 36,6 % Ag, 0,4 % Au, Lot; Inv. 3/5/94b: Zierteil
47,0 % Cu, 48,7 % Ag, 0,4 % Au; Ring 58,2 % Ag,
40,2 % Cu, 0,4 % Au

Erh.: fast vollstindig, Ofl. méBig korrodiert und leicht
verschliffen, ein Ohrring ist falsch restauriert; Inv.
3/5/94a: Granaliendreiecke sind z. T. abgebrochen, drei
weitere sind nur noch im Ansatz vorhanden, drei Ringe
fehlen vollstidndig, bei der oberen Granalienverzierung
im Inneren fehlt ungefdhr die Halfte; Inv. 3/5/94b: fiinf
Granaliendreicke sind nur noch im Ansatz vorhanden,
der obere Dekorabschluss ist extra und nicht mehr am
Biigel befestigt, die Mittelzone fehlt vollstindig, die
Granalien sind eventuell durch Gebrauch stark verschlif-
fen, moderne Restaurierung des Mittelteils ist seitenver-
kehrt und damit falsch

Primédre Herstellungstechnik: mehrteilig (Tragbiigel aus
Runddraht, 2 x 2 >Muffen< aus diinnerem, kleinerem
Runddraht, zwischen denen sich vielleicht gegossene
[keine Fuge sichtbar], hohle Kugeln befinden, Zierele-
mente: Granalien, einfache ovale bis viereckige, diinnere
Driéhte, eingerollter und in Schlaufenform gebogener
Blechstreifen, Kerbdrihte), >frei geformt«

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: einzelne
Teile durch Loten aneinander gefiigt (Lot durch RFA
untersucht, s. Ergebnisse), Filigrandréihte: schmale, ein-
fache Drihte, verschiedene Kerbdrihte, verschiedene
Blechstreifen: aufgerollter und in Schlaufenform gebo-

gener Blechstreifen sowie durch Gravieren oder Meif3el-
ziselieren bearbeitete Blechstreifen (Blechstreifen mit
»Viereckreihe«/viereckigen Feldern), kleine und groB3fla-
chige Dreiecksgranulation

Beschreibung: Die Ohrringe bestehen aus mehreren Tei-
len und konnen als Weiterentwicklung oder Variante von
S 24 angesprochen werden. Der Ubergang vom Zierteil
zum Tragbiigel wird durch kugelférmige Ornamente
markiert. Der halbmondférmige Zierteil ist mit einem
aufgesetzten, gegenstandigen schlaufen- oder gitterarti-
gen Blechband verziert, das sich — hier aber durchbro-
chen gearbeitet — im zentralen Bereich der Dekoration
oberhalb der Zierplatte findet. Die Innenseite des Zier-
blechs ist, bis auf das durchbrochen gearbeitete Gitter-
band, in Blechstreifen gegliedert. Dazwischen scheinen
sich auch Filigrandréhte zu befinden, die aufgrund der
Restaurierung jedoch nicht mehr gut zu erkennen sind.
Den Abschluss bildet ein Zierdraht, der sich in Hohe
der seitlichen Kugeln befindet. In seiner Mitte sitzt ein
kreisrundes Ornament, gebildet aus einem eingerollten
Blechband und bekrént von einer Dreiecksgranulation.
Rechts und links des Ornaments befand sich urspriing-
lich ein Konglomerat aus Granalien, das sich vermutlich
bis zu den Hohlkugeln erstreckte, heute aber nur noch
z. T. erhalten ist. Von einem Ohrring ist die obere Ver-
zierung der Innenseite mit dem eingerollten Blechband
falsch restauriert.

MaBe: Inv. 3/5/94a: H 4,3 cm, 2,6 cm (Zierteil), B
3,7 cm, max. D Biigel 0,2-0,3 cm; Inv. 3/5/94b: erth. H
3.9 cm, 2,3 cm (Zierteil), B 3,7 cm, D Biigel 0,25-0,3 cm
Gewicht: 6,5 g; 5,8 g

Lit.: A. M. Piilz—Kat 2010, 700 f. Abb. 6. 7; A. M. Piilz—
Kat 2011, 200 f. Abb. 6. 7; A. M. Piilz 2017a, Kat. 30.

S 26 Taf. 14 und Farbtaf. 11
Halbmondférmiger Ohrring mit frei stehender Dreiecks-
granulation

AO: EM, Inv. 12/4/86 (ID 544)

FO: aus Alasehir (Manisa)

Dat.: 10.-12. Jh.

Mat.: zwei unterschiedliche Bereiche untersucht (RFA):
Zierteil: Silberlegierung (?) 75,1 % Cu, 5,6 % Sn, 18,7 %
Ag; Ring: Sn-Bronze: 89,4 % Cu, 10,4 % Sn

Erh.: fast vollstindig, Verschluss fehlt, oberer Granali-
enabschluss sowie untere Randverzierung des Zierteils
nur noch im Ansatz vorhanden, stark korrodiert und stark
verschmutzt

Primédre Herstellungstechnik: mehrteilig (Tragbiigel aus
Runddraht, 2 x 2 >Muffen< aus diinnerem, kleinerem
Runddraht, zwischen denen sich gepresste, getriebene
oder gegossene Kugeln befinden); Zierelemente: Grana-
lien, Kordel- und/oder verdrillte Dréhte (eine Reihe aus
schrig aneinandergestellten Ringen aus Runddraht), >frei
geformt¢

Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: wegen der
starken Korrosionsschicht feinschmiedetechnische Be-
stimmung unsicher, die einzelne Teile vermutlich durch
Lé&ten aneinander befestigt; Granulation (Dreiecksgranu-
lation), Filigranverzierung/Zierdrdhte wie Kordel- oder
verdrillte Dréhte, schrig aneinandergelegte Ringe
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Beschreibung: Der Ohrring gehort ebenfalls zu der
Gruppe der Ohrringe mit gebogenem Zierteil, Filigran
und Granulation (zur Beschreibung s. S 25), wobei sich
die Zierelemente unterscheiden: Statt der Kerbdrih-
te sind hier Kordel- oder verdrillter Drahte verwendet,
statt dem »in Schlaufenform gebogenen Blechband« sind
schriag aneinandergelegte Ringe verwendet.

Mafe: erh. H 3,6 cm, 1,6 cm (Zierteil), erh. B 3,5 cm, D
Biigel 0,35-0,2 cm

Gewicht: 4,7 g

Lit.: A. M. Piilz — Kat 2010, 700 f. Abb. 8; A. M. Piilz —
Kat 2011, 201 Abb. 8.

S27 Taf. 14 und Farbtaf. 12
Dreiviertelmondformiger, hohler Ohrring mit Emaildek-
oration, sog. Schldfenanhdnger

AO: EM, Inv. 254/8/07 (ID 792)

FO: aus der Marienkirche in Ephesos — Siidnekropole,
Grab 41, 1997, Ki 43/97

Dat.: 11.-12. Jh. (typologischer Vergleich)

Mat.: bleihaltiges Kupfer: 92,6 % Cu, 4,6 % Pb (RFA),
Vergoldung, blaues und rotes Zellenemail/Senkemail
Erh.: fast vollstindig, das Blech weist auf einer Seite ein
kleines Loch auf, die andere Seite zeigt mehrere Einrisse
im Blech, eine Ose ist verloren, zwei Tragebiigel oder
Stecker sind vorhanden, aber separat und nicht (mehr)
befestigt, maBig korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: mehrteilig (zwei dreivier-
telmondférmige Bleche, 2 x 2 gebogene Ringdsen, Trag-

Armschmuck

S 28 Farbtaf. 12
Armring mit punzverzierten Enden

AO: KHM, Antikensammlung, Inv. VI 3239 (ID 1236)
FO: aus Ephesos — Geschenk von Sultan Abdul Ha-
mid II. an Kaiser Franz Joseph .

Dat.: 11. Jh.

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstidndig erhalten

Primére Herstellungstechnik: einteilig, aus einem diin-
nen Blech durch Aufrollen hergestellt (Fuge deutlich
sichtbar: verlduft ldnglich und nicht spiralformig)
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: trapezfor-
mige Ende mit Punktpunzen/dichter Punktpunzierung
verziert

Beschreibung: Der hohle Blecharmring ist an den Ab-
schliissen dreieckig/trapezformig breit und flach geklopft
und mit Punktpunzen verziert. Er hat einen kleinen Um-
fang und gehorte vielleicht einem Kind.

Mafe: Dm 3,7 x 3,26 cm (auflen), 3,3 x 2,9 cm (innen),
B (trapezformiges Ende) 1,1 cm, D (trapezformiges
Ende) 0,07 cm

Gewicht: 3.4 g

S29 Taf. 15 und Farbtaf. 12
Armring ohne Verzierung
AO: EM, Inv. 2682 (ID 892, 1)

biigel aus Runddraht oder mehrere kleine diinne Blech-
streifen fiir das Email), »frei geformt«

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: zwei Ble-
che getrieben oder gepresst, die einzelnen Teile durch
Loten verbunden, Osen und Haken (des Drahtbiigels)
urspriinglich vermutlich durch eine Art Haken-Osen-
Verschluss verbunden, Senkemail/email mixté
Beschreibung: Der innen hohle Ohrring ist aus zwei drei-
viertelmondformigen, konvexen Blechen zusammenge-
setzt. Insgesamt sind am oberen hochgezogenen Rand
der Bleche je zwei parallel stehende Osen aus Runddraht
befestigt, durch die urspriinglich die Tragebiigel befes-
tigt waren, die ebenfalls aus Runddraht bestehen und an
ihren Ende zu Haken gebogen sind (fehlen in Foto und
Zeichnung). Das Dekor auf beiden Seiten besteht aus
opakem Senkemail: In einem an die Ohrringform an-
gepassten Feld finden sich zwei nebeneinander gesetzte
rautenformige Elemente mit stufenférmigen Réndern,
deren Flidchen mit weiler und deren Mitten mit roter
Farbe gefiillt sind. Der Rest eines weiteren gleichen Or-
naments zeigt sich darunter. Der Hintergrund ist blau ge-
farbt, und das gesamte Ornamentfeld wird von einem rot
gefiillten Rahmen umgeben. Die Umrandungen der ein-
zelnen Ornamente sind schwarz. — Diese Schmuckstiicke
waren urspriinglich mit parfiimierten Stoffen gefiillt.
MaBe: H 1,6 cm, 2,1 cm (mit Osen), B 2 cm, max. D
0,7 cm

Gewicht: 3,3 g

Lit.: A. M. Piilz 2017a, Kat. 31; A. M. Piilz 2017b, 197
Abb. 14, 2.

FO: unbekannt

Dat.: 7.-12. Jh. (?)

Mat.: Messing: 89,0 % Cu, 8,9 % Zn (RFA)

Erh.: vollstdndig, leicht korrodiert und leicht verschliffen
Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: Ofl. mit Fei-
le (eventuell auch mit Polierwerkzeugen) (nach-)bear-
beitet und verflacht

Beschreibung: Der nichtverzierte Armring hat einen fast
halbrunden oder D-formigen Querschnitt mit offenen
Enden, die leicht verdickt sind.

MaBe: Dm 5,7 x 5,5 cm (aulen), 5,2 x 4,9 cm (innen),
D0,2%x0,4cm

Gewicht: —

S 30 Taf. 15 und Farbtaf. 12
Armring ohne Verzierung

AO: EM, Inv. 2682 (ID 892, 2)

FO: unbekannt

Dat.: 7.-12. Jh. (?)

Mat.: Kupfer: 91,0 % Cu, 4,0 % Sn (RFA)

Erh.: vollstindig, leicht verbogen, Einriss, leicht korro-
diert und leicht verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundidre Herstellungstechnik/Verzierung: Ofl. mit Fei-
le (eventuell auch mit Polierwerkzeugen) (nach-)bear-
beitet und verflacht
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Beschreibung: Der nichtverzierte Armring hat einen
fast rechteckigen Querschnitt mit offenen, gerade abge-
schnittenen Enden, die leicht verdickt sind und aneinan-
derstof3en.

Mafe: Dm 6,4 x 5,9 cm (auBlen), D 0,3 x 0,5 cm (Ab-
schluss), 0,15-0,35 cm (Ring)

Gewicht: —

S 31 Taf. 15 und Farbtaf. 12
Armring ohne Verzierung

AO: EM, Inv. 2682 (ID 892, 3)

FO: unbekannt

Dat.: —

Mat.: Messing: 89,4 % Cu, 9,3 % Zn (RFA)

Erh.: vollstindig, leicht verbogen, méaBig korrodiert und
leicht verschliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: Ofl. mit Fei-
le (eventuell auch mit Polierwerkzeugen) (nach-)bear-
beitet und verflacht

Beschreibung: Der nichtverzierte Armring hat einen
leicht rechteckigen Querschnitt mit offenen Enden, die
leicht verdickt sind und aneinander stof3en.

Mafe: Dm 5,9 x 5,9 cm (auf3en), D 0,3-0,45 cm (Ring)
Gewicht: —

S 32 Taf. 15 und Farbtaf. 12
Armring mit hakenférmigen Enden

AO: EM, Inv. 2682 (ID 892, 4)

FO: unbekannt

Dat.: —

Mat.: Messing: 72,5 % Cu, 26,9 % Zn (RFA)

Erh.: vollstandig, leicht korrodiert und leicht verschliffen
Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundidre Herstellungstechnik/Verzierung: Ofl. mit Fei-
le (eventuell auch mit Polierwerkzeugen) (nach-)bear-
beitet und verflacht

Beschreibung: Der nichtverzierte Armring ist rundstabig
mit offenen Enden, die sich verjiingen und hakenformig
nach auflen gebogen sind.

MafBe: Dm 5,1 x 5,5 cm (aufen), D 0,3 cm (Ring)
Gewicht: —

S 33 Taf. 15 und Farbtaf. 13
Armring mit Schlangenkopfenden

AO: EM, Inv. 2682 (ID 892, 5)

FO: unbekannt

Dat.: 7.-11. Jh. (?)

Mat.: bleihaltiges Messing: 78,5 % Cu, 12,9 % Pb, 7,2 %
Zn (RFA)

Erh.: vollstindig, stark korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Verzierung
(samt Kreispunktzier) vermutlich vor dem Guss gestaltet
(s. Gussoberfliache), vielleicht nachbearbeitet (aufgrund
des schlechten Erhaltungszustands feinschmiedetechni-
sche Bewertung kaum moglich)

Beschreibung: Der offene Armring ist aus Blech herge-
stellt. Die Abschliisse enden dreieckig oder trapezformig
und sind mit stilisierten Schlangenkopfen, bestehend aus
Kreisaugen und Rautenmuster mit Punkten, verziert. Der
restliche Ring ist mit Linien und Kreisaugen dekoriert.
Mafe: Dm 6,1 x 5,1 cm (auBlen), B 0,5 cm, D 0,1—
0,25 cm

Gewicht: —

S34 Taf. 16 und Farbtaf. 13
Verzierter Armring

AO: EM, Inv. 2682 (ID 892, 6)

FO: unbekannt

Dat.: 7-12. Jh. (?)

Mat.: Messing: 84,6 % Cu, 13,3 % Zn (RFA)

Erh.: vollstindig, maBig korrodiert und leicht ver-
schliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Beschreibung: Der rundstabige Armring hat gerade ab-
geschnittene Enden und ist auf jeder Seite ca. 1 cm vor
dem Abschluss mit schragen Linien verziert.

Mafe: Dm 6,5 x 6,4 cm (auflen), D 0,3 cm

Gewicht: —

S35 Taf. 16 und Farbtaf. 13
Armring mit Schlangenkopfenden

Dat.: EM, Inv. 2682 (ID 892, 7)

FO: unbekannt

Dat.: 7.-11. Jh. (?)

Mat.: Messing: 94,3 % Cu, 5,4 % Zn (RFA)

Erh.: vollstdndig, stark korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: Verzierung
(samt Kreispunktzier) vermutlich vor dem Guss gestaltet
(s. Gussoberfldche), ohne Nachbearbeitungsspuren
Beschreibung: s. S 33.

Mafe: Dm 6,2 x 5,1 cm (auflen), B 0,6 cm

Gewicht: —

S 36 Taf. 16 und Farbtaf. 13
Armring ohne Verzierung

AO: EM, Inv. 2682 (ID 892, 8)

FO: unbekannt

Dat.: 7-12. Jh. (?)

Mat.: Sn-Bronze: 58,2 % Cu, 39,8 % Sn (RFA)

Erh.: vollstdndig, stark korrodiert und mafig verschliffen
Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: Ofl. mit Fei-
le (eventuell auch mit Polierwerkzeugen) (nach-)bear-
beitet und verflacht

Beschreibung: Der Armring mit leicht D-formigem
Querschnitt hat offene Enden, die leicht verdickt und ge-
rade abgeschnitten sind.

MaBe: Dm 6,1 x 5,3 cm (auBlen), D 0,7 cm

Gewicht: —
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S 37 Taf. 16 und Farbtaf. 13
Armring mit Schlangenkopfenden

AO: EM, Inv. 2682 (ID 892, 9)

FO: unbekannt

Dat.: 7.-11. Jh. (?)

Mat.: Kupfer: 92,2 % Cu (RFA)

Erh.: vollstindig, stark korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: Verzierung
(samt Kreispunktzier) vermutlich vor dem Guss gestaltet
(s. Gussoberflache), ohne Nachbearbeitungsspuren
Beschreibung: s. S 33.

Mafe: Dm 6,3 x 5,7 cm (auB3en) B 0,6 cm, D 0,15-0,3 cm
Gewicht: —

S 38 Taf. 17 und Farbtaf. 13
Armring ohne Verzierung

AO: EM, Inv. 2682 (ID 892, 10)

FO: unbekannt

Dat.: —

Mat.: Messing: 77,9 % Cu, 21,2 % Zn (RFA)

Erh.: vollstindig, méBig korrodiert und deutlich ver-
schliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: Ofl. mit Fei-
le (eventuell auch mit Polierwerkzeugen) (nach-)bear-
beitet/verflacht

Beschreibung: Der nichtverzierte Armring hat einen fast
halbrunden oder D-férmigen Querschnitt mit offenen,
verdickten Enden (vgl. S 31).

Mafe: Dm 6,1 x 6 cm (auBlen), D 0,2 x 0,4 cm

Gewicht: —

S 39 Taf. 17 und Farbtaf. 14
Verzierter Armring

AO: EM, Inv. 2682 (ID 892, 11)

FO: unbekannt

Dat.: 7-12. Jh. (?)

Mat.: Messing: 80,4 % Cu, 17,2 % Zn (RFA)

Erh.: vollstindig, miBig korrodiert und deutlich ver-
schliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: Verzierung
vermutlich vor dem Guss gestaltet (s. Gusshaut in den
Vertiefungen), ohne Nachbearbeitungsspuren
Beschreibung: Der Armring ist rundstabig mit offenen,
flach gehdmmerten Enden, die mit einem Stern oder
Kreuz und einer horizontalen Linie sowie anschliefen-
den Profilierungen verziert sind.

Mafe: Dm 6,3 x 6,3 cm (auBlen), B 0,5 cm (Abschluss),
D 0,35 cm (Ring)

Gewicht: —

S 40 Taf. 17 und Farbtaf. 14
Verzierter Armring

AO: EM, Inv. 1/30/92 (ID 747)

FO: aus Sindirg:

Dat.: spites 6. Jh.

Mat.: Messing: 85,6 % Cu, 10,7 % Zn (RFA)

Erh.: vollstdndig, stark korrodiert und verschmutzt
Primére Herstellungstechnik: einteilig, vermutlich ge-
gossen

Sekundire Herstellungstechnik/Verzierung: wegen der
starken Korrosionsschicht keine feinschmiedetechnische
Bewertung des Objekts moglich

Beschreibung: Der rundstabige Armring hat offene En-
den, die gerade abgeschnitten sind. Die Verzierung be-
steht aus einem Rautenmuster an den Abschliissen.
Mafe: max. Dm 5,9 x 5,9 cm (auien), D 0,3-0,6 cm
Gewicht: —

S 41 Taf. 17 und Farbtaf. 14
Armring/Henkel (?)

AO: GHD (ID 143)

FO: aus den Tabernen im Hanghaus 2 — 1982, Ki 82/370
Dat.: 6.7. Jh. (typologischer Vergleich)

Mat.: bleihaltiges Kupfer: 80,0 % Cu, 13,4 % Pb, 3,7 %
Sn (RFA)

Erh.: Fragment, leicht korrodiert und méBig verschliffen
Primdre Herstellungstechnik: urspriinglich vermutlich
einteilig, gegossen (Gusshaut deutlich sichtbar)
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: ohne Nach-
bearbeitungsspuren

Beschreibung: Der Armring hat einen fast quadratischen
Querschnitt und offene Abschliisse, die in einem Knopf
enden. Vielleicht handelt es sich aber auch um einen
Henkel.

Mafe: erh. Dm 4,9 cm (aulen), B 0,5 x 0,5 cm (Ab-
schluss), D 0,5 cm

Gewicht: 93 g

S 42 Taf. 17 und Farbtaf. 14
Verzierter Armring

AO: EM, Inv. 25/8/82 (ID 893)

FO: aus Giiney

Dat.: 6.-12. Jh. (?)

Mat.: Messing: 91,9 % Cu, 5,7 % Zn (RFA)

Erh.: vollstindig, méaBig korrodiert und deutlich ver-
schliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: schriage Li-
nien an der dufleren Seitenwand vermutlich mit einer
Feile gestaltet

Beschreibung: Der rundstabige Armring hat offene En-
den, die zungenformig abgeflacht enden (flach gehdm-
mert). Die Verzierung besteht aus schrigen, kurzen Li-
nien.

Mafe: Dm 5,0 x 4,8 cm (auflen), B 0,4 cm (Abschluss),
D 0,2-0,4 cm

Gewicht: —

S 43 Farbtaf. 14
Armring ohne Verzierung

AO: KHM, Antikensammlung, Inv. VI 3238 (ID 1235)
FO: aus Ephesos — Geschenk von Sultan Abdul Ha-
mid II. an Kaiser Franz Joseph 1.
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Dat.: 6.-12. Jh. (?)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstdndig

Primére Herstellungstechnik: einteilig, geschmiedet (un-
regelmaBiger Durchmesser und Langsrillen)

Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: beide Enden
flach gehdmmert, Verzierung aufgrund der Korrosions-
schicht nicht zu sehen

Beschreibung: Der rundstabige Armring ist nicht verziert
und hat offene Enden, die zungenformig abgeflacht en-
den.

Mafle: Dm 4,18 x 4,0 cm (auBlen), 3,64 x 3,94 cm (in-
nen), B 0,4 cm, D 0,07 cm

Gewicht: 3.2 g

S 44 Taf. 17 und Farbtaf. 14
Armring ohne Verzierung

AO: GHD (ID 1060)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2011, SO 1, SE 1001/11,
EVHI11-1001/KF3, Raum 1.16/1.19/N.1 (alte Bezeich-
nung R 2 oder R 7)

Dat.: 7.-12. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, leicht korrodiert

Primére Herstellungstechnik: ein- oder mehrteilig, ver-
mutlich geschmiedet (s. Langsstrukturen)

Beschreibung: Der rundstabige Armring ist nicht verziert
und hat einen leicht polygonalen Querschnitt. Die Ab-
schliisse sind nicht mehr erhalten.

Mafe: erh. Dm 5,7 cm (auflen), D 0,6-0,7 cm

Gewicht: 18,8 g

S 45 Taf. 18 und Farbtaf. 14
Bandartiger Armring mit Verzierung

AO: EM, Inv. 1/20/02 (ID 787)

FO: aus der Umgebung von Tire

Dat.: 9.-12. Jh. (?)

Mat.: Sn-Bronze: 93,5 % Cu, 4,9 % Sn (RFA)

Erh.: vollstindig, leicht korrodiert und méafig verschliffen
Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: nachldssig
gestaltetes, mitgegossenes Dekor (ohne Nachbearbei-
tungsspuren)

Beschreibung: Der Armring ist ein breites Blechband mit
offenen, gerade abgeschnittenen Enden. Die Verzierung
an den Abschliissen besteht aus einem Sternmuster, ab-
geschlossen von einer Perlreihe. Das Blechband selbst
weist einen erhabenen Mittelsteg auf, flankiert von un-
regelméBigen Punktreihen. In der Mitte befindet sich ein
weiteres Sternmotiv.

Malfe: max. Dm 5,4 x 5,3 cm (auBlen), B 0,8 cm
Gewicht: —

S 46 Farbtaf. 15
Armring

AO: EM, Inv. 129/51/91 (ID 933)

FO: aus der Marienkirche — 1991, Grab 58, Kuppelkir-

che O, im Stoa-Boden, SO 3/91, Ki 90/91 (35), Epis-
kopium, am FuBlende Knochen élterer Bestattungen, am
rechten Oberarm der letzten Bestattung, gemeinsam mit
dem Glasarmring S 47

Dat.: 11. Jh. (typologischer Vergleich); A. 11. Jh. (Fund-
kontext — S. Karwiese, P. Turnofsky)

Mat.: Glas

Erh.: vollstdndig

Beschreibung: Der geschlossene, rundstabige Ring aus
durchsichtigem hellblauen Glas ist mit Spiralmuster und
Rankendekor verziert.

Mafe: max. Dm 7,3 cm, D 0,7 cm

Gewicht: —

Lit.: S. Karwiese, Vorlaufiger Bericht iiber die 4. und 5.
AnschluBgrabung 1990-1991, 8 Abb. 3 (Archiv OAI,
unpubl.).

S 47 Farbtaf. 15
Armring

AO: EM, Inv. 133/51/91 (ID 934)

FO: aus der Marienkirche — 1991, Ki 131/91, Grab 58,
Episkopium, am Fuflende Knochen élterer Bestattungen,
am rechten Oberarm der letzten Bestattung, hinter dem
Armring S 46

Dat.: 11. Jh. (typologischer Vergleich); A. 11. Jh. (Fund-
kontext — S. Karwiese, P. Turnofsky)

Mat.: Glas

Erh.: vollstidndig

Beschreibung: s. S 46, das Glas hat eine dunkelblaue
Farbe.

Malfe: max. Dm 7,3 cm, D 0,5 cm

Gewicht: —

S48 Farbtaf. 15
Armring

AO: EM, Inv. 134/51/91 (ID 935)

FO: aus der Marienkirche — 1991, Ki 132/91 (40), Grab
58, Episkopium, am Fullende Knochen dlterer Bestattun-
gen am linken Oberarm, gemeinsam mit den Glasarmrin-
gen S 49 und S 50

Dat.: 11. Jh. (typologischer Vergleich); A. 11. Jh. (Fund-
kontext — S. Karwiese, P. Turnofsky)

Mat.: Glas

Erh.: vollstdndig

Beschreibung: s. S 46, das Glas hat eine mittelblaue Far-
be.

Mafe: max. Dm 7.4 cm, D 0,5 cm

Gewicht: —

S49 Farbtaf. 15
Armring

AO: EM, Inv. 135/51/91 (ID 936)

FO: aus der Marienkirche — 1991, Ki 132/91 (41), Grab
58, Episkopium, am FuBlende Knochen dlterer Bestattun-
gen, am linken Oberarm, gemeinsam mit den Glasarm-
ringen S 48 und S 50

Dat.: 11. Jh. (typologischer Vergleich); A. 11. Jh. (Fund-
kontext — S. Karwiese, P. Turnofsky)
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Mat.: Glas

Erh.: vollstdndig

Beschreibung: s. S 46, das Glas hat eine korallrote Farbe.
Malfe: max. Dm 7,3 cm, D 0,6 cm

Gewicht: —

S50 Farbtaf. 15
Armring

AO: EM, Inv. 136/51/91 (ID 937)

FO: aus der Marienkirche — 1991, Ki 132/91 (42), Grab
58, Episkopium, am Fullende Knochen dlterer Bestattun-
gen am linken Oberarm, gemeinsam mit den Glasarmrin-
gen S 48 und S 49

Dat.: 11. Jh. (typologischer Vergleich); A. 11. Jh. (Fund-
kontext — S. Karwiese, P. Turnofsky)

Mat.: Glas

Erh.: vollstandig

Beschreibung: s. S 46, das Glas hat eine dunkelblaue
Farbe.

Malfe: max. Dm 7,1 cm, D 0,5 cm

Gewicht: —

S51 Taf. 18 und Farbtaf. 16
Armring

AO: GHD (ID 1168)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1035/12,
EVH12-1035/1707, Raum 1.17 (alte Bezeichnung R 9)
Dat.: —

Mat.: Glas

Erh.: Fragment

Beschreibung: Der Armring hat einen D-formigen Quer-
schnitt, besteht aus opakem dunkelgrauen Glas mit lin-
senformigen weilen Einschliissen an der Aullenfliche.
Malfe: erh. H3,1 cm, B 0,8 cm, D 0,4-0,5 cm

Gewicht: 2 g

S 52 Taf. 18 und Farbtaf. 16
Armring

AO: GHD (ID 1169)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1038/12,
EVH12-1038/1658, Raum 1.18 (alte Bezeichnung R 8)
Dat.: 1. H. 7. Jh. (?) (Fundkontext: vorldaufige Datierung
nach Keramik — A. Waldner)

Mat.: Glas

Erh.: Fragment

Beschreibung: Der Armring hat einen D-formigen Quer-
schnitt, besteht aus opakem braungrauen Glas mit weil3/
ockerfarbenen Einschliissen. Die Auflenfliche ist mit
einer Reihe aus unregelmifligen Buckeln mit vertieftem
Rahmen verziert.

Mafe: erh. H 3,1 cm, B 1,0 cm, D 0,35 c¢m, 0,5 cm (mit
Buckel)

Gewicht: 2,1 g

SS53 Farbtaf. 16
Armring

AO: EM, Domitiansdepot (ID 983)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO 17,
SE 17018B, KF 1, Grab 12: Kleinkindbestattung

Dat.: 9.-12. Jh. (?) (typologischer Vergleich); Belegung
Griberfeld (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Glas

Erh.: vollstindig

Beschreibung: Der Armring aus hellblauem Glas hat ei-
nen leicht ovalen Querschnitt, ist nicht verziert und ge-
schlossen.

Malfe: Dm 5,0 cm, B 0,5 cm

Gewicht: —

S 54 Farbtaf. 16
Armring

AO: EM, Domitiansdepot (ID 984)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO 17,
SE 17018B, KF 2, Grab 12: Kleinkindbestattung

Dat.: 9.—12. Jh. (?) (typologischer Vergleich); Belegung
Griberfeld (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Glas

Erh.: vollstdndig

Beschreibung: Der Armring aus blauem Glas hat einen
leicht ovalen Querschnitt, ist nicht verziert und geschlos-
sen.

Mafle: Dm 5,0 cm, B 0,5 cm

Gewicht: —

SS55 Farbtaf. 16
Armring

AO: EM, Domitiansdepot (ID 985)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO 17,
SE 17018B, KF 3, Grab 12: Kleinkindbestattung

Dat.: 9.—12. Jh. (?) (typologischer Vergleich); Belegung
Griberfeld (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Glas

Erh.: vollstindig

Beschreibung: Der Armring aus gelblichem Glas hat ei-
nen eher bandartigen Querschnitt, ist mit einem umlau-
fenden Zickzackmuster verziert und geschlossen.

Malle: Dm 4,8 cm, B 0,4 cm

Gewicht: —

S 56 Farbtaf. 16
Armring

AO: EM, Domitiansdepot (ID 1177)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO 17,
SE 17026B, KF 1, Grab 15: Ossuar mit Langknochen
Dat.: 9.—12. Jh. (?) (typologischer Vergleich); Belegung
Gréberfeld (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Glas

Erh.: vollstindig, versintert

Beschreibung: Der Armring aus urspriinglich blauem (?)
Glas ist rundstabig, mit kleinen Kreisen verziert und ge-
schlossen.

Mafe: Dm 3,9 cm, B 0,5 cm

Gewicht: —
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Amulette, Anhiinger und Perlen

S 57 Farbtaf. 17
Anhénger

AO: KHM, Antikensammlung, Inv. VII 898 (ID 1207)
FO: 1928 aus dem Kunsthandel angekauft, angeblich aus
Ephesos

Dat.: 5.-6. Jh.

Mat.: Goldlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstdndig, Blech an manchen Stellen eingerissen,
méBig verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: mehrteilig (diinne Bleche,
Filigrandrdhte, Granalien), »frei geformt«

Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: plastische
Darstellung durch Treib-, eventuell Meif3elziselieren ge-
staltet; RS versehen mit einem »>Extra-Blech«, das iiber
einen ovalen Ausschnitt in der Mitte verfiigt (der Rand
dieses Blechs dient als Unterlage fiir die Randverzierung
auf der VS); Rahmen (VS): zwei (parallel verlaufende)
Kordeldrihte laufen parallel zur Seitenkante, zwischen
diesen befindet sich ein weiterer (oder sogar zwei Kor-
deldrdhte) in Zopfmuster; den/die Kordeldraht/Kordel-
drihte rahmen die Granalien, und die Ose besteht aus ei-
nem diinnen Goldblech, das dhnlich wie der Rahmen des
Anhingers verziert ist, jedoch ist der Draht tordiert und
kein Kordeldraht; ein Ende der Ose ist auf den Anhiinger
gelotet, wiahrend das andere (spiralartig) »aufgerollt« ist,
die einzelnen Teile sind (vermutlich) durch Loten ver-
bunden

Beschreibung: Den ovalen Anhédnger aus Goldblech ziert
im Zentrum eine frontal abgebildete Biiste. Das Gesicht
hat eine runde Form mit >fleischigen< Backen, eine spitze
Nase und wird umrahmt von einem Haarkranz. Die Au-
gen sind mandelformig umrahmt, der kleine Mund zeigt
volle Lippen. Als Kopfbedeckung dient eine Art Hau-
be. Der Hals ist kurz. Das Gewand hat einen spitzen V-
Ausschnitt, der zweifach profiliert ist, und ist mit einem
kleinteiligen Wiirfelmuster verziert. Vermutlich trug die
Figur keine Ohrringe. Vielleicht handelt es sich um die
Darstellung einer byzantinischen Kaiserin/Prinzessin
(?). — Die Darstellung wird von einer Granalienreihe,
eingeschlossen von >geflochtenem« Filigrandraht (Kor-
deldraht/tordierter Draht), umrahmt. Die RS ist nicht
verziert und konkav eingezogen. — Als Authidngung dient
eine Blechose, die am Rand mit einem schmalen, tordier-
ten Draht und einer Granalienreihe verziert ist.

MaBe: H 4 cm (mit Ose), max. B 2,85 cm

Gewicht: 59 g

Lit.: Noll 1974, 26 f. Nr. 40.

S 58 Taf. 18 und Farbtaf. 17
Anhinger

AO: EM, Inv. 3/27/94 (ID 698)

FO: aus der Umgebung von Tire

Dat.: —

Mat.: Blei: 98,7 % Pb (RFA)

Erh.: vollstandig, durch >kalte« Verformung entstandene
kleine Risse/Rillen, maBig korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundidre Herstellungstechnik/Verzierung: mitgegosse-
ner Dekor, eventuell nachbearbeitet

Beschreibung: Der ovale Anhénger aus Blei hat eine
mitgegossene Ose, die im rechten Winkel zum Anhéinger
steht. Die VS zeigt im Zentrum ein lateinisches Kreuz
mit sich verbreiternden Hasten. Als Rahmenverzierung
dient eine umlaufende Leiste, die der Form des Anhin-
gers folgt. Die RS ist nicht verziert. — Aufgrund des Ma-
terials handelt es sich moglicherweise um einen Stem-
pel- oder Modelanhénger.

MaBe: H 2 cm (ohne Ose), 2,7 cm (mit Ose), max. B
1,2cm, D 0,2 cm

Gewicht: 2,7 g

S 59 Taf. 18 und Farbtaf. 17
Anhinger

AO: EM, Inv. 65/8/97 (ID 713)

FO: aus dem Stadion — 1997, Ki 8/97

Dat.: -

Mat.: Silberlegierung (Ag-Cu-Legierung): 82,6 % Ag,
14,2 % Cu (RFA), Vergoldung (s. RFA-Ergebnisse), Glas
(s. RFA-Ergebnisse)

Erh.: vollstdndig, leicht verschliffen

Primére Herstellungstechnik: mehrteilig (diinnes Blech,
runde Kastenfassungen aus Blechstreifen, Filigrandrah-
te, viereckiger Draht), »frei geformt«

Sekunddre  Herstellungstechnik/Verzierung:  grobe
Werkzeugspuren auf der RS, gebogene Blechose, an-
schliefend wahrscheinlich mit einer Feile oder einem
Gravierstichel bearbeitet, eine grole und sechs kleine
Kastenfassungen (Seitenwand besteht aus Blechstreifen,
das diinne Grundblech bildet den Boden jeder Fassung),
sechs Filigrandréhte/tordierte Drihte, die einzelnen Teile
sind durch Loten verbunden

Beschreibung: Der grof3e, leicht herzformige Anhédnger
aus diinnem Blech weist am Rand eine Drahtbogenver-
zierung und oben eine profilierte Blechdse auf. Auf der
VS befindet sich im Zentrum eine grofle Kastenfassung,
in der eine durchsichtige, leicht gewdlbte und ovale
Glaseinlage sitzt. Umrahmt wird die Einlage von sechs
angeldteten Ringen aus Filigrandrahten. Um diese sind
sechs kleinere, runde Kastenfassungen kreisformig an-
geordnet, die abwechselnd griine und dunkelbraunrote,
leicht konvexe Glaseinlagen beinhalten. Die RS ist nicht
verziert.

MaBe: H 5,3 cm (ohne Ose), 5,7 cm (mit Ose), max. B
5,7 cm

Gewicht: 13,5 g

S 60 Farbtaf. 17
Anhinger

AO: EM, Inv. 697 (ID 944)

FO: aus dem Ostgymnasium

Dat.: 3. Jh. oder 6.—7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)
Mat.: Goldlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstindig, leicht verschmutzt und deutlich ver-
schliffen

Primédre Herstellungstechnik: mehrteilig (diinne Bleche,
Granalien, Filigrandréhte), >frei geformt<

Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: pyramida-
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le Granulation, Filigrandrdhte (Kerbdrihte), getriebene
oder mit Pressblechtechnik gestaltete florale Applikatio-
nen, die einzelne Teile sind (wahrscheinlich) durch Lo-
ten verbunden (s. RS)

Beschreibung: Der halbmondférmige Anhdnger aus
Blech ist auf der VS mit einem feinen Rankenmuster aus
Kerbdrihten verziert: in der Mitte befindet sich eine Pal-
mette, rechts und links davon Voluten und tropfenférmi-
ge Gebilde. Der Rand des Anhédngers ist mit Kerbdraht
dekoriert. An den Abschliissen des halbmondférmigen
Blechs finden sich spulenartige Elemente, verziert mit
einer aufgesetzten Blechbliite, und pyramidal angeord-
nete Granalien, die in einer kleinen Kugel enden. Die
Blechose ist profiliert und an ihrem Ansatz mit einer
Bliite verziert. Die RS ist nicht verziert.

Mafe: max. H 1,6 cm (ohne Ose), 2,1 cm (mit Ose),
max. B 1,9 cm

Gewicht: —

Se1 Taf. 18 und Farbtaf. 17
Anhinger

AO: EM, Inv. 285/8/07 (ID 721)

FO: aus dem Stadion

Dat.: —

Mat.: Goldlegierung: 92,2 % Au, 6,8 % Ag (RFA)

Erh.: vollstindig, jedoch leicht zusammengedriickt,
leicht korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: mehrteilig (plastisch ver-
zierte Kugel aus diinnem Blech, >Deckblech« oben fiir
die Ose aus geschmiedetem viereckigem Draht), »frei
geformt¢

Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: Form der
Kugel wurde entweder mit einer Form/Model (aus or-
ganischem Material wie Harz oder Pech) gestaltet, da
die Kugel aus Blech besteht und keine Uberreste in der
Kugel erhalten sind, oder sie wurde mit Fiillmaterial ver-
sehen und getrieben sowie treibziseliert. Die einzelnen
Teile sind durch Léten (»Deckblech< und Ose) und Falten
(plastisch verzierte Kugel und »Deckblech<) verbunden.
Beschreibung: Es handelt sich um einen kugelférmigen
Anhénger aus Blech. Die Verzierung besteht aus hori-
zontalen Feldern, die durch vertikale Linien unterteilt
sind; unten ist eine Granalie als Abschluss, oben eine
bandartige schmale Ose.

Mafe: H 1,1 cm (ohne Ose), 1,6 cm (mit Ose), max. Dm
0,9 cm

Gewicht: 0,5 g

S 62 Taf. 18 und Farbtaf. 17
Anhinger

AO: EM, Inv. 1/51/92 (ID 722)

FO: aus Baymndir

Dat.: 3.-4. Jh. (?)

Mat.: Goldlegierung: 89,8 % Au, 7,8 % Ag (RFA), Lot
Erh.: Fragment, leicht korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: mehrteilig (Runddraht und
diinne Bleche), »frei geformts, kleine Bleche aus einem
groferen Blech ausgeschnitten und anschliefend zusam-
mengesetzt

Sekunddre  Herstellungstechnik/Verzierung:  Bleche
(Bodenblech und Rahmenblech) und Runddraht durch
Loéten verbunden (Fuge deutlich sichtbar, s. die RFA-
Ergebnisse)

Beschreibung: Der Anhénger besteht aus einer tropfen-
formigen Kastenfassung, die Einlage — vermutlich aus
anderem Material — fehlt. Daran befestigt ist ein feiner
Runddraht, der gebrochen ist. Vielleicht handelt es sich
um ein Verzierungselement eines Ohrrings.

Mafe: Fassung: H 1,0 cm, B 0,8 cm, D 0,2 ¢cm; Draht: L
ca. 1,3 cm, Dm 0,05 cm

Gewicht: 0.4 g

S 63 Taf. 18 und Farbtaf. 17
Anhinger

AO: EM, Inv. 60/64/92 (ID 720)

FO: aus Selguk

Dat.: 3.-4. Jh. (?)

Mat.: Goldlegierung: 93,9 % Au, 6,1 % Ag (RFA), Na-
turperle (s. RFA-Ergebnisse)

Erh.: Fragment, verformt

Primdre Herstellungstechnik: mehrteilig (viereckiger
Draht als >Fassung« fiir die Perle, Runddraht, Naturperle),
»frei geformt«

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: viereckiger
und runder Draht gebogen, durch Léten aneinander be-
festigt (Fuge und Lot deutlich sichtbar)

Beschreibung: Der Runddraht verjlingt sich zu einem
Ende hin, am anderen, etwas breiteren Ende ist iiber ei-
nen weiteren feinen Draht eine durchbohrte Naturperle
befestigt. Vermutlich handelt es sich um den Anhénger
eines Ohrrings.

Male: Perle: 0,4 cm; Draht: L ca. 2,4 cm, Dm 0,1 cm
Gewicht: 0,3 g

S 64 Farbtaf. 18
Amulett mit »Reiterheiligem« und »Hystera«-Motiv

AO: KHM, Antikensammlung, Inv. VI 3266 (ID 1248)
FO: aus Ephesos — Geschenk von R. Heberdey 1914
Dat.: 12. Jh.

Mat.: Blei/Zinn (keine RFA)

Erh.: vollstdndig, deutlich verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen (in
zweiteiliger Form gegossen [?] — Gussoberflache und
Luftblasen sprechen flir den Guss) oder gepresst (in
zweiteiliger Form gepresst)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: reliefartige
Verzierung vor dem Guss gestaltet

Beschreibung: Der Medaillonanhdnger aus flachem
Blech hat eine runde Form und ist beidseitig verziert.
Oben befindet sich eine quergelagerte Ose. Eine Seite
zeigt in einem breiten Rahmen eine nicht mehr lesbare
Umschrift. Als Motiv im Zentrum findet sich ein Pferd
im Profil, wobei der Hals beinahe schlangenartig gebo-
gen ist, auf dem ein frontaler Reiter mit trapezformigem
Kopf'sitzt (»Reiterheiliger<). Zu Fiilen des Pferdes findet
sich eine Gestalt, die vielleicht mit einem aus vergleich-
baren Darstellungen bekannten, weiblichen Ddmon zu
identifizieren ist. Weitere Details sind aufgrund des ab-



54 VIII Katalog

geriebenen Zustands der Ofl. nicht mehr zu erkennen. —
Die andere Seite zeigt im Zentrum einen Kreis umgeben
von radialen sich in Zweierpaaren zugewandten Schlan-
gen, insgesamt vier Paare, die wohl das »Hystera<-Motiv
meinen. Den Hintergrund bildet ein schwach erkennba-
res Kreuz. Umgeben wird das Motiv ebenfalls von einem
schlecht erkennbar verzierten Rahmen mit einer nicht
mehr lesbaren Umschrift.

MaBe: Dm 4,8 x 4,9 cm (ohne Ose), H 5,9 cm (mit Ose),
D 0,15-0,18 cm, B Ose 0,6 cm

Gewicht: 30,93 g

S 65 Taf. 19 und Farbtaf. 18
Amulett mit >Schlangen«-Motiv und Kreuz

AO: EM, Inv. 6/21/90 (ID 555)

FO: aus Torbali

Dat.: 6.-7. Jh.

Mat.: Kupfer: 91,1 % Cu (RFA), Iod

Erh.: vollstindig, leicht korrodiert und deutlich ver-
schliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: unregel-
méBiges Loch vor dem Guss gestaltet, Verzierung und
Inschrift wahrscheinlich vor dem Guss (s. Gusshaut in
den Vertiefungen) unter Einsatz verschiedener Werkzeu-
ge (Gravierstichel, Musterpunze mit halbmondférmiger
Arbeitskante) gestaltet, anschlieBend eventuell nachbe-
arbeitet

Beschreibung: Der scheibenformige Blechanhidnger
weist eine groe Durchlochung am Rand auf und ist auf
beiden Seiten dekoriert. Eine Seite zeigt in der Mitte ein
achtstrahliges Motiv mit hakenformig gebogenen En-
den, das Schlangen darstellen kdnnte. Umlaufend findet
sich die Anrufungsformel COPAT'IC COAOMONOC
BOH®I TO ®OPO (YN)TI (»Siegel Salomons hilf dem
Triager«). Als Rahmen dient eine umlaufende >Halb-
mondreihe«. Auf der anderen Seite sitzt im Zentrum ein
Kreuz mit geschweiften Hasten, ebenfalls gerahmt von
einer Reihe gebildet aus Halbmonden. — Spuren von lod
auf beiden Seiten des Objekts weisen moglicherweise
auf einen medizinischen Gebrauch, d. h. auf eine Funkti-
on als magisches Amulett hin.

Male: Dm 4,4 cm, max. D 0,35 cm

Gewicht: 17,6 g

S 66 Taf. 19 und Farbtaf. 18
Anhénger

AO: GHD (ID 62)

FO: aus dem sog. friihbyzantinischen Hort im Hang-
haus 2 — 1997, Ki 97/122

Dat.: 4.-7. Jh. (?) (Fundkontext)

Mat.: Messing: 79,5 % Cu, 20,0 % Zn (RFA)

Erh.: Fragment, maBig korrodiert

Primére Herstellungstechnik: urspriinglich mehrteilig,
gegossen (s. unebene Gussoberflache)

Beschreibung: Die kleine, halbkugelférmige, unverzier-
te Halfte eines Anhdngers weist ein grofles Loch fiir die
nicht mehr vorhandene Ose (oder im Fall einer Interpre-
tation als Glocke der Glockenzunge) auf.

Mafe: erh. H 0,8 cm, Dm 1,8 cm
Gewicht: 2,7 g

S 67 Taf. 19 und Farbtaf. 18
Anhénger

AO: GHD (ID 6)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 1,
Laufnr. 185, SE 1023, Dachziegelversturz, Erdbebenzer-
storung 2. H. 3. Jh.

Dat.: 3.-4. Jh. (?) (typologischer Vergleich); 2. H. 3. Jh.
(Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Messing: 86,3 % Cu, 8,0 % Zn (RFA)

Erh.: vollstdndig, beschddigt, mafBig korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundire Herstellungstechnik/Verzierung: Ose umge-
bogen, Rillen an der tropfenférmigen Spitze mit einer
Feile oder einem Meiflel (nach-)bearbeitet
Beschreibung: Der herzformige, unverzierte Blechan-
hénger hat eine (mit Kerben verzierte) tropfenformige
Spitze und eine ringformige Ose.

MaBe: H 2,5 cm (ohne Ose), 3,1 cm (mit Ose), max. B
1,8 cm, max. D 0,3 cm

Gewicht: 1,1 g

S 68 Taf. 19 und Farbtaf. 18
Deckel einer Siegelkapsel

AO: EM, Inv. 701b (ID 593)

FO: unbekannt

Dat.: 2. — M. 3. Jh.

Mat.: bleihaltiger Rotguss: 76,6 % Cu, 8,2 % Pb, 8,0 %
Zn, 5,9 % Sn (RFA), Email (s. RFA-Ergebnisse)

Erh.: fast vollstdndig, z. T. fehlen die Einlagen

Primdre Herstellungstechnik: urspriinglich mehrteilig,
gegossen

Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: grobe Werk-
zeugspuren (Feilspuren sekundér [?]) auf der RS, Dekor
(Stege zwischen den Feldern, Perl-/Kerbdraht-Imitation:
Pseudo-Granulationsreihe) und Ose mitgegossen, Ose
bildet den Teil einer Scharnierkonstruktion, Gruben-
email/émail champlevé

Beschreibung: Der tropfenformige gestaltete Deckel ei-
ner Siegelkapsel endet an der Spitze mit einer kleinen
Kugel. Oben befindet sich eine kleine Ose, die Teil des
Scharniers war. Die VS ist durch zwei parallele Stege
in drei vertikale Felder unterteilt, wobei in den beiden
dulleren Feldern noch Reste von blauem Glas erhalten
sind. Als Abschluss befinden sich im unteren Drittel ein
weiterer horizontaler Steg und eine Kerbverzierung. Die
vermutlich farbige Einlage in dem so entstandenen drei-
eckigen Feld fehlt. Die RS ist nicht verziert.

MaBe: H 2,6 cm (ohne Ose), 3,1 cm (mit Ose), max. B
1,6 cm, D 0,1-0,2 cm

Gewicht: 2,4 g

S 69 Taf. 19 und Farbtaf. 18
Amulett (?)

AO: GHD (ID 1167)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier



Kérperschmuck (S) 55

siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1015/12,
EVHI12-1015/1119, Raum 1.15 (alte Bezeichnung R 3)
Dat.: —

Mat.: Muschel

Erh.: Fragment

Beschreibung: Das Fragment eines grof3en Mollusken ist
nicht verziert und weist drei erhaltene Durchlochungen
auf. Seine Funktion ist unklar.

Male: erh. H 3,5 cm, erh. B 7,4 cm

Gewicht: 11,49 g

S70 Farbtaf. 18
Perle

AO: EM, Inv. — (ID 1178)

FO: aus der spdtantiken Wohnbebauung im Hafengym-
nasium — 2009, SO 6, SE 6013, Laufnr. 6019, Versturz
oder Aufschiittung, Nordostecke der Sondage, Hafen-
gymnasium

Dat.: —

Mat.: Glas

Erh.: vollstidndig

Beschreibung: Es handelt sich um eine quadratische Per-
le aus blauem Glas mit einer grolen Durchlochung.
Mafe: H 1,2 cm, Dm 1,0 cm

Gewicht: —

S71 Taf. 19 und Farbtaf. 18
Perle

AO: GHD (ID 1162)

FO: aus der spétantiken Wohnbebauung im Hafengym-
nasium — 2009, SO 6, SE 6017, Laufnr. 6045

Dat.: —

Mat.: Glas

Erh.: vollstidndig

Beschreibung: Es handelt sich um eine léngliche Perle

Fingerschmuck

FINGERRINGE MIT MONOGRAMM, INSCHRIFT ODER
KRrEeuZ

S 74 Taf. 19 und Farbtaf. 19
Monogrammfingerring

AO: EM, Inv. 18/7/07 (ID 384)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2007, SO 17,
Laufnr. 17015, SE 17005, KF 1, Schuttschicht

Dat.: 1. H. 8. Jh. (paldografische Datierung W. Seibt); tpgq
Belegung Griberfeld (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: bleihaltiges Messing: 74,1 % Cu, 12,9 % Pb, 9,1 %
Zn (RFA)

Erh.: vollstaindig, Ofl. méaBig korrodiert, méaBig
verschmutzt und deutlich verschliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundire Herstellungstechnik/Verzierung: Werkzeug-
spuren kaum zu identifizieren, da die Vertiefungen iiber-
wiegend mit einer Korrosions- und Verschmutzungs-
schicht bedeckt sind, zusitzlich ist die gesamte Ofl. des
Fingerrings wéhrend der Restaurierung mit einer gldn-

aus hellgriinem Glas mit polygonalem Querschnitt, die
nicht verziert ist und ein grofles Fadenloch aufweist.
MaBe: H 0,6 cm, Dm 0,5 cm, Loch 0,2 x 0,2 cm
Gewicht: 0,3 g

S72 Taf. 19 und Farbtaf. 18
Perle

AO: GHD (ID 1158)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO 21,
SE 21094, Laufnr. 21143, Einschiittung unter Unterfiil-
lung

Dat.: 3.-4. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Glas

Erh.: vollstdndig

Beschreibung: Es handelt sich um eine unregelméfig
volle, unverzierte Perle von kugeliger Gestalt aus opa-
kem braunen Glas. Das Fadenloch fehlt. Vielleicht han-
delt es sich um ein unfertiges Stiick.

Mafe: Dm 0,7 X 0,5 cm

Gewicht: 0,6 g

S73 Taf. 19 und Farbtaf. 18
Perle

AO: GHD (ID 1156)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2011, SO 2, SE 2001/11,
EVHI1-2001/KF1, Raum 1.11/1.15/1.14/1.13/1.12 (alte
Bezeichnung R 1/R 3/R 4/R 5/R 6)

Dat.: —

Mat.: Glas

Erh.: vollstdndig

Beschreibung: s. S 72. Die Perle besteht aus durchsichti-
gem hellgriinen Glas.

Mafe: Dm 0,9 x 0,6 cm

Gewicht: 0,7 g

zenden (lackartigen) Schicht {iberzogen worden; Kontu-
ren der Kreuzmotive, des Monogramms und die iibrigen
Verzierungen weisen jedoch auf eine Bearbeitung mit
verschiedenen Werkzeugen wie Gravierstichel und Mei-
Bel hin

Beschreibung: Der Fingerring ist geschlossen. Die ban-
dartige Schiene ist achteckig und gleich breit bleibend.
Auf jeder Schulter sitzt ein in eine Kerbreihe einge-
schriebenes Kreuz mit geschweiften Hasten. Auf der
scheibenartigen Ringplatte ist ein Kreuzmonogramm
umrahmt von einer Kerbreihe abgebildet. Die Ringplat-
te zeigt das Anrufungsmonogramm ®gotdkog ondet
(»Muttergottes erbarme dich«). Diese Form tritt erstmals
gegen Ende des 7. Jhs. auf; die Besonderheiten, insbe-
sondere das grofle Beta, das direkt an das zentrale Theta
anschlieft, schrinken eine Entstehung auf die 1. Hélfte
des 8. Jhs. ein (Information W. Seibt).

Mafle: Schiene: Dm 2,1 cm (auflen), 1,7 cm (innen), B
0,6 cm, D 0,1-0,3 c¢m; Platte: 1,1 x 1,1 x 0,6 cm
Gewicht: 7,0 g
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Lit.: A. M. Piilz—Kat 2010, 699 Abb. 3; A. M. Piilz—Kat
2011, 199 Abb. 3; A. M. Piilz 2012, 217 Abb. 6; A. M.
Piilz 2014, Abb. 2; A. M. Piilz 2017a, Kat. 35; A. M. Piilz
2017b, 197 Abb. 14, 3.

S75 Taf. 19 und Farbtaf. 19. 115
Monogrammfingerring

AO: EM, Inv. 1673 (ID 610)

FO: aus Sel¢uk

Dat.: 7. Jh. (paldografische Datierung W. Seibt)

Mat.: hochwertige Silberlegierung: 97,5 % Ag, 1,5 % Cu
(RFA)

Erh.: vollstidndig

Primére Herstellungstechnik: zweiteilig, Ringplatte ge-
gossen, Ringschiene »frei geformt«

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung:  deutlich
sichtbare sekunddre Werkzeugspuren (Feilspuren [?])
auf der Ringplatte); Ringschiene aus rundstabigem Draht
gebogen, die einander beriihrenden Enden sind flach ge-
hdmmert, die Enden der Ringschiene sind miteinander
(Fuge deutlich zu sehen) und mit der Ringplatte durch
Loten verbunden; scharfkantig mit Stichel und Meif3el
graviertes Monogramm

Beschreibung: Der zweiteilige Ring hat einen grofien
Umfang. Die rundstabige Schiene ist nicht verziert. Die
Ringplatte wurde extra aufgesetzt, sie ist rund und rela-
tiv dick und weist das gravierte Monogramm Twdvvov
(W. Seibt) in Kreuzform auf.

Mafe: Schiene: Dm 2,2 x 2,4 cm, D 0,2-0,3 cm; Platte:
1,2x1,2x0,3 cm

Gewicht: 6,9 g

Lit.: A. M. Piilz— Kat 2010, 699 Abb. 1; A. M. Piilz— Kat
2011, 198 Abb. 1; A. M. Piilz 2017a, Kat. 32.

S76 Farbtaf. 19
Monogrammfingerring

AO: KHM, Antikensammlung, Inv. VI 4039 (ID 1206)
FO: aus Ephesos — Geschenk von Sultan Abdul Ha-
mid II. an Kaiser Franz Joseph 1.

Dat.: 6.-7. Jh. (?)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstindig, méBig korrodiert, leicht verschmutzt
und méBig verschliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Fischgrit-
muster auf der Ringschiene vor dem Guss gestaltet,
anschlieend vermutlich mit einer Feile nachbearbeitet;
Kreuzmotiv auf der Ringplatte grob und nachléssig ge-
staltet, Punkte punziert (aufgrund der starken Korrosion
der Ringplatte ist die Gestaltung der Verzierungen vor
dem Guss nicht auszuschlieflen)

Beschreibung: Der offene, einteilige Fingerring hat eine
mit Fischgriatmuster verzierte Schiene mit D-formigem
Querschnitt, die sich an den Schultern leicht verbreitert.
Die ovale Ringplatte zeigt ein Kreuzmonogramm, um-
schlossen von einer Reihe winziger Punzierungen. Die
Buchstaben des Monogramms sind: A E ® A: Aeithala
(Genetiv von Aeithalas). Mit einem Sigma (in E) ergibt
sich Altheias, ein in die Mythologie reichender Frauen-

name. Falls unten kein Delta, sondern ein Lambda zu le-
sen ist, kdime Theodosias (und Dositheas) infrage (herzli-
cher Dank fiir die Informationen an W. Seibt).

Male: Schiene: Dm 1,9 cm; Platte: 1,2 X 0,9 cm
Gewicht: 2,6 g

Lit.: Noll 1974, 46 Nr. 76.

S77 Taf. 19 und Farbtaf. 19
Monogrammfingerring

AO: EM, Inv. 73/12/92 (ID 604)

FO: aus der Umgebung von Tire

Dat.: 6.—1. H. 7. Jh. (paldografische Datierung W. Seibt)
Mat.: Zusammensetzung von Platte und Schiene unter-
scheidet sich stark:

Platte: Messing: 77,1 % Cu, 12,4 % Zn, 9,3 % Pb (RFA);
Schiene: bleihaltiges Messing: 90,4 % Cu, 5,7 % Zn,
3,4 % Pb (RFA)

Erh.: vollstindig, méaBig korrodiert und deutlich ver-
schliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Aufgrund
der unterschiedlichen Zusammensetzung der Schiene
und der Platte sind sie vermutlich durch Léten verbun-
den, jedoch sind keine Lotspuren (auch keine Fugen) zu
sehen, Inschrift vermutlich graviert, Rahmen (Punktpun-
zierungsreihe) durch Punzieren gestaltet.

Beschreibung: Die bandartige Schiene mit D-formigem
Querschnitt ist nicht verziert und gleichbreit. Die ova-
le Platte zeigt ein Monogramm, als Rahmen dient eine
umlaufende Punzierungsreihe. Das Monogramm lésst
sich laut W. Seibt wie folgt auflosen: entweder A, H, M —
Mnva oder Mdévn oder A, H, A, M, X — MiyonA.

Mafe: Schiene: Dm 2,5 cm (auflen), 2,2 cm (innen), B
0,3 cm, D 0,15-0,25 cm; Platte: 1,5 x 1,2 x 0,3 cm
Gewicht: 5,1 g

Lit.: A. M. Piilz 2017a, Kat. 34.

S78 Taf. 19 und Farbtaf. 19
Monogrammfingerring

AO: EM, Inv. 1/5/90 (ID 606)

FO: aus der Umgebung von Izmir

Dat.: 6.-1. H. 7. Jh. (?) (paldografische Datierung
W. Seibt)

Mat.: Messing: 86,6 % Cu, 6,8 % Zn, 4,1 % Pb (RFA)
Erh.: vollstdndig, stark korrodiert, stark verschmutzt
Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: Aufgrund
der stark korrodierten Ofl. kann nicht bestimmt wer-
den, ob das Monogramm vor oder nach dem Guss durch
(Nach-)Gravieren gestaltet ist, jedoch weisen die etwas
schirferen Konturen der Buchstaben auf eine Gravie-
rung nach dem Guss hin.

Beschreibung: Der Fingerring ist geschlossen. Die
bandartige, nichtverzierte Schiene verbreitert sich an
den Schultern zu einer ovalen Ringplatte mit Mono-
gramm. Nach Information von W. Seibt wire die erste
Moglichkeit, das Monogramm im Genetiv zu lesen:
Tpveaoviavod. Im Dativ kime auch ®oprovvitw oder
doprovvatiov® infrage, was aber fiir die frithbyzantini-
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sche Zeit eher ungewohnlich wire.

Malbe: Schiene: Dm 2,6 cm, B 0,4-0,6 cm, D 0,2-0,3 cm;
Platte: 2 x 1 x 0,3 cm

Gewicht: 59 g

S79 Taf. 20 und Farbtaf. 19
Monogrammfingerring

AO: EM, Inv. 253/8/07 (ID 763)

FO: aus dem Stadion — 1994, Ki 7/94, Sektor 1,2

Dat.: 6.—1. H. 7. Jh. (paldografische Datierung W. Seibt);
6. Jh. (Fundkontext)

Mat.: Messing: 83,0 % Cu, 13,2 % Zn (RFA)

Erh.: vollstindig, méiBig korrodiert und deutlich ver-
schliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre  Herstellungstechnik/Verzierung: ~ Mono-
gramm wahrscheinlich vor dem Guss gestaltet (s. kor-
nige Gusshaut/Gussoberfliche in den Vertiefungen),
anschliefend eventuell mit einem Gravierstichel nachbe-
arbeitet (jedoch sind keine derartigen Werkzeugspuren
zu sehen)

Beschreibung: Die geschlossene, bandartige Schiene
verbreitert sich an den Schultern. Die ovale, leicht erhoh-
te Ringplatte zeigt folgendes Monogramm (W. Seibt):
Der rechte Rand ist unklar. Befindet sich dort kein voll-
wertiger Buchstabe auler einem V, ergibt das die Buch-
stabenkombination: A K O P V fiir Kvpakd, dapkapiov,
Axovpov oder eventuell ovwkapiov. Falls die Spuren
rechts auflen ein B bedeuten sollen, kdme Pucapiov,
Boxkkovpiov oder Bapkiov infrage.

MaBe: Schiene: Dm 2,3 cm, B 0,3 cm, D 0,15-0,25 cm;
Platte: 1,1 x 0,8 x 0,3 cm

Gewicht: 4,6 g

S 80 Farbtaf. 19
Monogrammfingerring

AO: KHM, Antikensammlung, Inv. VI 3225 (ID 1238)
FO: aus Ephesos — Geschenk von Sultan Abdul Ha-
mid II. an Kaiser Franz Joseph 1.

Dat.: —

Mat.: Kupfer- oder Silberlegierung (?) (keine RFA)
Erh.: vollstdndig, leicht verformt, méaBig korrodiert, ma-
Big verschmutzt und deutlich verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Die schar-
fen Konturen des Monogramms weisen auf die Herstel-
lung durch Gravieren hin, jedoch sind die Vertiefungen
stark verschmutzt, deshalb sind keine Werkzeugspuren
zu sehen.

Beschreibung: s. S 78. Das Monogramm ist nicht ganz
eindeutig zu lesen: P M A T" C diirften sicher sein, viel-
leicht auch ein T: dann wiirde sich payiotpov I'participov
anbieten (W. Seibt).

Mafle: Schiene: Dm 2,37 cm (auflen), 2,05 cm (innen), B
0,25 cm, D 0,1 c¢m; Platte: 1,1 x 0,8 x 0,2 cm

Gewicht: 3,7 g

S 81 Taf. 20 und Farbtaf. 19
Monogrammfingerring

AO: EM, Inv. 8/5/90 (ID 608)

FO: aus der Umgebung von Izmir

Dat.: 6.-7. Jh. (paldografische Datierung W. Seibt)

Mat.: Cu-Sn-Pb-Legierung (Nebenelemente: Zn) (RFA
— qualitativ)

Erh.: vollstindig, méBig korrodiert und deutlich ver-
schliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen (die
winzigen runden Vertiefungen, die die gesamte Ofl.
bedecken, konnen eventuell als Luftblasen/Gussfehler
identifiziert werden)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Reste des
Gusszapfens abgeflacht und als Zierelement erhalten,
Monogramm und die umrahmende Linie mit einem Mei-
Bel hergestellt

Beschreibung: Die bandartige Schiene mit Mittelgrat
besitzt einen runden Buckel als Gusszapfenrest und
verbreitert sich an den Schultern. Die ovale Ringplatte
hat einen gerahmten Rand und zeigt im Zentrum ein un-
deutliches Monogramm: A und N — vielleicht Avva oder
Avavio, (W. Seibt).

Male: Schiene: Dm 2,2 ¢cm, B 0,4-0,5 cm, D 0,2-0,25
cm; Platte: 2,0 x 1,1 X 0,2 cm

Gewicht: 44 g

S 82 Taf. 20 und Farbtaf. 19
Fingerring mit Inschrift und Kreuz

AO: EM, Inv. 1/14/97 (ID 818)

FO: aus Torbali

Dat.: 7. Jh. (?) (paldografische Datierung W. Seibt)
Mat.: Messing (RFA): Zusammensetzung von Platte und
Schiene unterscheidet sich:

Platte: 84,6 % Cu, 11,6 % Zn; Schiene: 80,6 % Cu,
14,3 % Zn; Mittelwert: 82,6 % Cu, 13,0 % Zn

Erh.: vollstindig, stark korrodiert und deutlich ver-
schliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Aufgrund
der stark korrodierten Ofl. nicht genau zu bestimmen,
wie Kreuz und Inschrift hergestellt wurden, anhand der
Konturen sind die Verzierungen wohl nach dem Guss un-
ter Einsatz verschiedener Werkzeuge (wie Gravierstichel
und Meillel) gestaltet.

Beschreibung: Der geschlossene Fingerring besitzt eine
ovale Ringplatte. Die schmale, bandartige Schiene hat
einen leicht polygonalen Umfang und eine minimale
Verbreiterung an den Schultern. Moglicherweise war
sie nicht verziert. Die ovale Platte zeigt im Zentrum ein
griechisches Kreuz mit waagrechtem, breitem Hasten-
abschluss (sehr groBie »Kriicken<) und einer Inschrift:
COAOMOVNOS, als Genetiv von Solomon (W. Seibt).
Malfe: Schiene: Dm 2,2 cm, B 0,3 cm, D 0,1-0,2 cm;
Platte: 1,3 x 1,2 x 0,2 cm

Gewicht: 2,3 g

Lit.: A. M. Piilz 2017a, Kat. 33.
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S 83 Taf. 20 und Farbtaf. 19
Fingerring mit Inschrift und Kreuz

AO: EM, Inv. 53/9/91 (ID 620)

FO: aus Bayindir

Dat.: 13.—14. Jh. oder modern (?)

Mat.: bleihaltiges Kupfer: 79,2 % Cu, 15,4 % Pb (RFA)
Erh.: vollstédndig, Schiene an einer Stelle gebrochen, Ofl.
leicht korrodiert und deutlich verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: Kreuzmotiv,
Inschrift und Rahmen auf der Ringplatte durch Gravie-
ren gestaltet

Beschreibung: Der einteilige Fingerring ist geschlossen
und weist eine runde Ringplatte auf. Die bandformige
Schiene ist nicht verziert und verbreitert sich an den
Schultern. Die runde Platte zeigt im Zentrum ein griechi-
sches Kreuz mit waagrechtem, breitem Hastenabschluss.
Dieses ist umschlossen von einem Ring und einem um-
laufenden Band aus Buchstaben — eine Umschrift, die
laut W. Seibt weder griechische noch lateinische Buch-
staben zeigt, sondern vielleicht ein Phantasieprodukt und
daher moglicherweise modern ist (?).

Malbe: Schiene: Dm 2 x 2.3 ¢cm, B 0,5 cm, D 0,15—
0,35 cm; Platte: 1,6 x 1,6 x 0,3 cm

Gewicht: 6,3 g

S 84 Taf. 20 und Farbtaf. 19
Monogrammfingerring

AO: EM, Inv. 7/23/91 (ID 633)

FO: aus Tire

Dat.: —

Mat.: Cu-Zn-Pb-Legierung (Nebenelemente: Sn, Fe)
(RFA — qualitativ)

Erh.: Fragment, Ringplatte und Schienenansatz erhalten,
stark korrodiert, maBig verschmutzt

Primére Herstellungstechnik: urspriinglich wahrschein-
lich einteilig, gegossen

Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: Aufgrund
der stark korrodierten Ofl. nicht zu bestimmen, ob das
Monogramm/die Verzierung vor oder nach dem Guss
durch (Nach-)Gravieren und (Nach-)Punzieren gestaltet
wurde.

Beschreibung: Die bandartige Schiene verbreitert sich
an den Schultern, die eine Verzierung aufweisen. Die
beinahe rechteckige Ringplatte zeigt moglicherweise ein
Monogramm, das allerdings aufgrund des schlechten Er-
haltungszustands nicht mehr zu identifizieren ist.

Malfe: Schiene: Dm 2,2 cm, D 0,15-0,2 cm; Platte: 1,5 x
1,3x0,2 cm

Gewicht: 4,4 g

S 85 Taf. 20 und Farbtaf. 19. 115. 116
Fingerring mit Inschrift

AO: EM, Inv. 330/22/93 (ID 848)

FO: aus Torbali

Dat.: 1. H. 9. Jh. (paldografische Datierung W. Seibt)
Mat.: Cu-Zn-Sn-Pb-Legierung (Nebenelemente: Fe)
(RFA — qualitativ)

Erh: Fragment, Ringplatte und Schienenansatz vorhan-
den, méBig korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre  Herstellungstechnik/Verzierung:  Mono-
gramm und linearer Rahmen auf der Ringplatte sowie
Verzierungen auf der Schiene scharfkantig und sorgfal-
tig graviert, anschlieBend der Boden des gravierten Rah-
mens mit einer Punktpunzierungsreihe verziert, grobe
Werkzeugspuren (Feilspuren [?]) auf der Innenseite des
Fingerrings im Bereich der Ringplatte

Beschreibung: Die bandartige Schiene verbreitert sich
an den mit einem Sternmotiv verzierten Schultern. Die
runde Ringplatte zeigt die Buchstaben KE V-OH®H
AIA, umgeben von umlaufenden Linien, gefiillt mit klei-
nen Punktpunzen. Interessant ist, dass statt des {iblichen
Bon et hier vor0n steht. Ao~ ist mehrdeutig: Es kdnnte
sich um Sw(kdve) oder einen Familiennamen handeln.
Die Buchstabenform weist in die 1. Hélfte des 9. Jhs.
(W. Seibt).

Mafe: Schiene: Dm 2,1 cm, D 0,15-0,2 c¢m; Platte: 1,7 x
1,8 X 0,3 cm

Gewicht: 5,2 g

S 86 Taf. 20 und Farbtaf. 19
Monogrammfingerring (?)

AO: EM, Inv. 24/21/93 (ID 870)

FO: aus Tire

Dat.: —

Mat.: Cu-Zn-Pb-Legierung (Nebenelemente: Sn, Fe)
(RFA — qualitativ)

Erh.: vollstidndig, stark korrodiert und stark verschmutzt
Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Dekor auf
der Platte wie auf der Schiene wahrscheinlich vor dem
Guss gestaltet, jedoch ist die Bestimmung aufgrund der
starken Korrosionsschicht nicht aussagekraftig.
Beschreibung: Die bandartige Schiene verbreitert sich
deutlich an den mit Achterschleifen verzierten Schul-
tern. Die ovale Ringplatte ist mit runden Vertiefungen
verziert, die vielleicht ein nicht mehr zu identifizierendes
Monogramm oder Motiv ergeben.

MafBe: Schiene: Dm 2,1 ¢cm, B 0,5 cm, D 0,2-0,3 cm;
Platte: 1,6 x 1,1 x 0,4 cm

Gewicht: 6,8 g

S 87 Taf. 20 und Farbtaf. 19
Fingerring mit Kreuzmotiv

AO: EM, Inv. 693 (ID 613)

FO: aus dem Ostgymnasium

Dat.: 10.—12. Jh. (typologischer Vergleich)

Mat.: bleihaltiges Messing: 82,3 % Cu, 9,2 % Zn, 5,5 %
Pb (RFA)

Erh.: vollstindig, Off. maBig korrodiert und maBig ver-
schliffen

Primdre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen (oder
eventuell geschmiedet)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: ein Ende
der offene Ringschiene (vermutlich mit einer Feile)
abgeflacht, damit die zwei Enden {ibereinander liegen,
unsorgfiltig mit Stichel graviert und die Enden der Quer-
balken mit Punktpunzen bearbeitet
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Beschreibung: Die bandférmige Schiene ist nicht ver-
ziert und offen, d. h., die Enden sind innen tibereinander
gelegt. Die Schiene verbreitert sich zu den Schultern hin
und geht in eine leicht runde Ringplatte iiber. Diese ist
mit einem Kreuzmotiv und Querbalken an den Hastenen-
den verziert. Das Motiv nimmt die gesamte Bildfliche
ein.

MaBe: Schiene: Dm 2,1 cm, B 0,4 cm, D 0,15-0,2 cm;
Platte: 1,0 x 0,8 x 0,3 cm

Gewicht: 3,0 g

Lit.: A. M. Piilz 2017a, Kat. 36.

S 88 Taf. 20 und Farbtaf. 19
Fingerring mit Kreuzmotiv

AO: EM, Inv. 24/20/82 (ID 637)

FO: aus Cine

Dat.: 10.-12. Jh.

Mat.: Messing: 89,1 % Cu, 7,9 % Zn (RFA)

Erh.: vollstdndig, Ofl. leicht verschliffen

Primére Herstellungstechnik: wahrscheinlich einteilig,
gegossen (oder eventuell nachgeschmiedet: ein Ab-
schnitt der Ringschiene ist deutlich diinner als die iib-
rigen Teile)

Sekundire Herstellungstechnik/Verzierung: Motiv gra-
viert, Punzierungen mit einer Punktpunze gestaltet
Beschreibung: Die Schiene ist breit und bandférmig. Sie
ist mit einem Punktmuster verziert — eine Symmetrie ist
nicht auszumachen, da das Metall oxidiert ist — vielleicht
handelte es sich urspriinglich um Buchstaben. Die Plat-
te ist rund und wird von einer Punktreihe gerahmt, die
ein graviertes Kreuz mit geschweiften Hastenenden um-
schlief3t.

Male: Schiene: Dm 2,2 cm, B 0,6 cm, D 0,1-0,2 cm;
Platte: 1,0 x 1,1 x 0,1 cm

Gewicht: 4,3 g

Lit.: A. M. Piilz 2017a, Kat. 37.

S 89 Taf. 20 und Farbtaf. 20
Fingerring mit Kreuzmotiv

AO: EM, Inv. 9/5/90 (ID 611)

FO: aus der Umgebung von Izmir

Dat.: 12. Jh.

Mat.: Cu-Sn-Pb-Legierung (RFA — qualitativ)

Erh.: vollstdandig, leicht korrodiert, leicht verschmutzt
und deutlich verschliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: gravierte
Verzierung auf der Ringplatte

Beschreibung: Die bandartige Schiene geht in eine deut-
lich abgesetzte, runde Platte {iber, die ein Kreuzmotiv
mit angedeuteten, geschweiften Hasten zeigt. Im Zent-
rum befindet sich eine X-formige Verzierung.

Mafe: Schiene: Dm 2,1 cm, B 0,5 cm, D 0,15-0,35 cm;
Platte: 1,2 x 1,2 x 0,2 cm

Gewicht: 5,2 g

S 90 Taf. 20 und Farbtaf. 20
Fingerring mit Kreuzmotiv
AO: EM, Inv. 2/61/92 (ID 856)

FO: aus Kolophon

Dat.: -

Mat.: Messing: 92,3 % Cu, 5,4 % Zn (RFA)

Erh.: vollsténdig, leicht korrodiert und leicht verschliffen
Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Verzierung
wahrscheinlich teilweise vor dem Guss (s. Gusshaut in
den vertieften Verzierungen), Punzierung (Punktpunzen)
eventuell nach dem Guss gestaltet (obwohl die Punzie-
rungen oft unregelmifig sind, was eher auf die Bearbei-
tung eines plastischeren Materials hindeuten wiirde)
Beschreibung: Die bandartige Schiene ist abgerundet
mit abgeflachter Innenseite, die Schultern sind verbrei-
tert und mit einem Zweigmotiv verziert. Der Ringkopf
ist eine stumpfe abgetreppte Pyramide, die quadratische
Ofl. zeigt ein Kreuz mit sich verbreiterten Hasten.
Male: Schiene: Dm 2,4 cm, B 0,7-0,3 cm, D 0,2-0,3
cm; Platte: 0,8 X 0,7 X 0,5 cm

Gewicht: 5,9 g

S91 Taf. 21 und Farbtaf. 20
Fingerring mit Kreuzmotiv

AO: EM, Inv. 33/28/92 (ID 846)

FO: aus Torbali

Dat.: —

Mat.: Messing: 93,4 % Cu, 4,0 % Zn (RFA)

Erh.: vollstindig, maBig korrodiert und deutlich ver-
schliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Reste des
Gusszapfens abgeflacht und als Zierelement erhalten,
plastisches Dekor mit Kreuzmotiv vor dem Guss gestal-
tet; Nachbearbeitungsspuren sind aufgrund der korro-
dierten und méBig gebrauchten Ofl. nicht zu sehen.
Beschreibung: Die bandartige, unverzierte Schiene hat
eine leicht gewdlbte Auflenflache mit Mittelgrat und ver-
breitert sich an den Schultern. Der Gussrest ist in Form
eines Endknopfs erhalten geblieben. Die spitzovale
Ringplatte zeigt ein vertieftes, sehr stilisiertes Kreuz mit
geschweiften Hasten.

Mafe: Schiene: Dm 2,0 cm (auflen), 1,7 cm (innen), B
0,4 cm, D 0,1-0,25 cm; Platte: 1,4 x 0,7 x 0,3 cm
Gewicht: 3.4 g

S 92 Taf. 21 und Farbtaf. 20
Fingerring mit arabischer Inschrift

AO: EM, Inv. 2154 (ID 624)

FO: aus der Johannesbasilika

Dat.: osmanisch (palédografische Datierung F. Schwarz)
Mat.: Silberlegierung: 90,9 % Ag, 7,0 % Cu (RFA), Ver-
goldung (s. RFA-Ergebnisse)

Erh.: vollstdndig, leicht korrodiert, mifBig verschmutzt
und deutlich verschliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Reste des
Gusszapfens abgeflacht und als Zierelement erhalten,
grobe sekundire Werkzeugspuren auf der Ofl., die Ver-
zierung auf der Platte wie auf der Ringschiene unter
Einsatz verschiedener Werkzeuge (Meif3el und Gravier-
stichel) bearbeitet
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Beschreibung: Die bandartige Schiene weist einen D-
formigen Querschnitt auf. Als Rest des Gusszapfens
findet sich ein Buckel mit der Darstellung eines Sterns.
Die Schiene selbst ist mit gravierten floralen Motiven
verziert. Sie verbreitert sich an den Schultern zu einer di-
cken, ovalen Ringplatte, deren Seitenflichen mit einem
umlaufenden Wellenband dekoriert sind. Auf der Platte
befindet sich eine arabische Inschrift.

MaBe: Schiene: Dm 2,2 cm (auen), 1,8 cm (innen), B
0,5-0,6 cm, D 0,15-0,3 cm; Platte: 1,5 % 0,9 X 0,4 cm
Gewicht: 11,4 g

S93 Taf. 21 und Farbtaf. 20
Fingerring mit arabischer Inschrift

AO: EM, Inv. 1/63/78 (ID 636)

FO: aus Tire, Halka Koyt

Dat.: osmanisch (paldografische Datierung F. Schwarz)
Mat.: Silberlegierung: 91,6 % Ag, 6,5 % Cu (RFA)
Erh.: vollstindig, leicht korrodiert und deutlich ver-
schliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundidre Herstellungstechnik/Verzierung: wahrschein-
lich nach dem Guss mit einer Feile oder mit Polier-
werkzeugen bearbeitet (s. flache/glatte Ofl.), sekundire
(Werkzeug-)Spuren auf der Ofl. (Feilspuren/Kratzer [?]),
Inschrift flach eingraviert

Beschreibung: Die bandartige Schiene weist einen D-
formigen Querschnitt auf. An den Schultern finden
sich ldngliche Buckel. Die runde und dicke Ringplatte
zeigt eine scharfkantige Gravur im Zentrum, die arabi-
sche Schriftzeichen darstellen: »Mustafa« (Information
F. Schwarz).

MaBe: Schiene: Dm 2,4 cm (auflen), 2,0 cm (innen), B
0,6-0,8 cm, D 0,2-0,3 cm; Platte: 1,7 x 1,7 x 0,5 cm
Gewicht: 16,6 g

S 94 Taf. 21 und Farbtaf. 20
Fingerring mit arabischer Inschrift (?)/antiker Siegel-
ring (?)

AO: EM, Inv. 3/44/80 (ID 642)

FO: aus der Umgebung von Ephesos

Dat.: —

Mat.: Messing: 82,7 % Cu, 16,9 % Zn (RFA)

Erh.: fast vollstdndig, Ringplatte und Ansatz der Schiene
erhalten, méBig korrodiert und deutlich verschliffen
Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: aufgrund
der starken Korrosion in den Vertiefungen herstellungs-
technische Bestimmung der Darstellung/Verzierung auf
der Ringplatte kaum moglich: entweder unter Einsatz
verschiedener Werkzeuge (Gravierstichel mit breiterer
und schmalerer Arbeitskante oder Meif3el) oder vor dem
Guss gestaltet, anschlieBend nachbearbeitet
Beschreibung: Die bandartige Schiene weist einen D-
formigen Querschnitt auf und verbreitert sich an den
Schultern. Die zweiteilige Ringplatte ist oval gestal-
tet und mit Ritzlinien verziert, die vielleicht arabische
Buchstaben darstellen. Der kleine Ringumfang weist auf
ein Kind als Besitzer.

Mafle: Schiene: Dm 1,2 cm (auflen), 0,9 cm (innen), B
0,2 cm, D 0,05-0,2 cm; Platte: 1,1 x 0,7 x 0,3 cm
Gewicht: 1,4 g

FINGERRINGE MIT FIGURLICHEN DARSTELLUNGEN

S 95 Taf. 21 und Farbtaf. 20. 115
Fingerring mit pyramidalem Ringkopf und Greifendar-
stellung

AO: EM, Inv. 37/61/79 (ID 607)

FO: aus der Johannesbasilika

Dat.: -

Mat.: Silberlegierung: 89,9 % Ag, 8,7 % Cu (RFA)

Erh.: vollstdndig, Ofl. des Ringkopfs verschliffen
Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: Reste des
Gusszapfens abgerundet (am unteren Teil der Ringschie-
ne) und als Zierelement erhalten; Verzierungen vor dem
Guss gestaltet (s. Gusshaut in den vertieften Verzierun-
gen): Ofl. des gesamten Rings (iiberwiegend die Schau-
seite des Ringkopfs) vermutlich mit einer Feile oder ei-
nem Polierwerkzeug nachbearbeitet (flach gefeilt)
Beschreibung: Der Fingerring ist geschlossen und besitzt
einen pyramidenférmigen Ringkopf mit der Darstellung
eines Greifen. Die bandartige Schiene mit D-formigem
Querschnitt hat einen knopfartigen Wulst auf der RS
(Gusszapfenrest) und weist an den Schultern ein geripp-
tes Dekor auf. — Der Ringkopf zeigt auf der quadratischen
Ofl. einen Greifen, der die gesamte Bildflaiche einnimmt.
Der Greif schreitet nach links, hat dicke Tatzen, einen
Kérper mit schrigen Streifen dekoriert, die vielleicht die
Muskulatur darstellen. Der Schwanz ist aufgerichtet mit
einem verdickten Ende und erinnert an die Form einer
Tulpe (?). Moglicherweise ist ein Fliigel vorhanden. Der
Kopf ist zuriickgewandt, der aufgerissene Schnabel und
das Auge sowie zwei abstehende Ohren sind deutlich zu
erkennen. Zwei gegeniiberliegende Seitenflichen des
Ringkopfs sind mit einer schlecht erhaltenen, vielleicht
geoffneten Lotusbliite verziert.

Malfe: Schiene: Dm 2,2 ¢cm (auf3en), 1,8 cm (innen), B
0,5 cm, D 0,25-0,35 cm; Ringkopf: 1,3 x 1,4 x 0,9 cm
Gewicht: 10,1 g

S 96 Taf. 21 und Farbtaf. 20.115
Fingerring mit ovalem Ringkopf und gefliigelter Fi-
gur (?)/Siegelring

AO: EM, Inv. 12/5/9 (ID 635)

FO: aus der Umgebung von Izmir

Dat.: —

Mat.: bleihaltiger Rotguss: 75,3 % Cu, 9,4 % Zn 8,0 %
Pb, 6,8 % Sn (RFA)

Erh.: vollstindig, méBig korrodiert und leicht ver-
schliffen

Primdre Herstellungstechnik: einteilig (?) (aufgrund
der stark korrodierten Ofl. schwierig zu entscheiden, ob
Schiene und Kopf separat oder in einem gegossen sind),
gegossen

Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: Ringkopf
und Schiene eventuell nachbearbeitet, tiefe und scharf-
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kantig gravierte Verzierung unter Einsatz verschiedener
Werkzeuge (Gravierstichel, Meiflel) gestaltet
Beschreibung: Die rundstabige, diinne Schiene ist gleich
breit gehalten. Der konische Ringkopf ist deutlich von
der Schiene abgesetzt und weist eine leicht ovale Ofl.
auf. Die Schauseite zeigt vielleicht die Darstellung einer
gefliigelten Figur (Siegelring [?]).

Malle: Schiene: Dm 2,4 cm (auflen), 1,9 cm (innen), B
0,3 cm, D 0,2-0,4 c¢m; Platte: 1,3 x 1,2 x 0,7 cm
Gewicht: 5,1 g

S97 Taf. 21 und Farbtaf. 20
Fingerring mit ovaler Ringplatte und gefliigelter Figur
AO: EM, Inv. 19/9/95 (ID 860)

FO: aus der Umgebung von Tire

Dat.: —

Mat.: bleihaltige Bronze (Sn-Pb-Bronze): 67,9 % Cu,
16,8 % Sn, 10,6 % Pb (RFA)

Erh.: Fragment, nur verbogene Ringplatte und Schul-
teransatz erhalten, mafBig korrodiert und deutlich ver-
schliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: aufgrund
der betrichtlichen Tiefe der Darstellung und des negati-
ven Reliefs vermutlich vor dem Guss gestaltet, anschlie-
Bend unter Einsatz verschiedener Werkzeuge (wie Gra-
vierstichel) sorgfiltig nachbearbeitet (auf der RS keine
Werkzeugspuren zu finden)

Beschreibung: Die urspriinglich bandartige Schiene ver-
breitert sich leicht an den Schultern. Die ovale Platte
zeigt das vertiefte Relief einer stehenden, im Profil ge-
zeigten Figur, die langgewandet ist und die Arme erho-
ben hat. Am Riicken sind deutlich Fliigel zu erkennen
(Engel).

Male: Platte: 1,6 x 1,1 x 0,20 cm

Gewicht: 1,7 g

FINGERRINGE MIT KREISPUNKTZIER

S 98 Taf. 21 und Farbtaf. 20
Fingerring mit ovaler Ringplatte

AO: EM, Inv. 15/21/93 (ID 876)

FO: aus Tire

Dat.: 9.-12. Jh.

Mat.: bleihaltige Bronze (Pb-Sn-Bronze): 80,2 % Cu,
8,1 % Pb, 6,9 % Sn (RFA)

Erh.: vollstindig, Ofl. leicht korrodiert, leicht ver-
schmutzt und deutlich verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundidre Herstellungstechnik/Verzierung: grobe, deut-
lich sichtbare, sekunddre Werkzeugspuren (Feilspuren)
auf Ofl. und Ringschiene; Kreispunktverzierung mit
einem Bohrer dhnlichen Werkzeug gestaltet (s. deutlich
sichtbare konzentrische Rillen in den Vertiefungen — vgl.
mit den anderen Fingerringen mit Kreispunktzier)
Beschreibung: Die schmale, bandartige Schiene hat
eine leicht gewolbte Auflenfliche und einen leicht drei-
eckigen Querschnitt, ist nicht verziert und gleich breit
bleibend. Die spitzovale, grofle Platte zeigt ein etwas

unregelmifiges Muster aus insgesamt acht Kreispunkt-
verzierungen. Jedes setzt sich aus einem Punkt und zwei
Ringen zusammen.

MafBe: Schiene: Dm 2,3 cm (auflen), 1,9 cm (innen), B
0,4 cm, D 0,1-0,25 cm; Platte: 1,9 x 1,3 x 0,3 cm
Gewicht: 4,3 g

Lit.: A. M. Piilz 2017a, Kat. 38.

S99 Taf. 21 und Farbtaf. 20
Fingerring mit ovaler Ringplatte

AO: EM, Inv. 6/84/92 (ID 879)

FO: aus Bayindir

Dat.: 9.-12. Jh.

Mat.: Cu-Pb-Legierung (Nebenelemente: Zn, Sn) (RFA
— qualitativ)

Erh.: vollsténdig, leicht korrodiert und leicht verschliffen
Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundidre Herstellungstechnik/Verzierung: grobe, deut-
lich sichtbare sekunddre Werkzeugspuren (Feilspuren)
auf Ofl. und Ringschiene; die Rippen auf der Ring-
schiene wurden vermutlich vor dem Guss gestaltet, an-
schliefend nachbearbeitet; Kreispunktverzierungen mit
einem Bohrer dhnlichen Werkzeug gestaltet (s. deutlich
sichtbare konzentrische Rillen in den Vertiefungen)
Beschreibung: s. S 98, allerdings insgesamt nur sechs
Kreispunkte, die sich z. T. auch iiberschneiden. Die
Ringschiene hat ein geripptes Dekor.

Male: Schiene: Dm 2,0 cm (auflen), 1,7 cm (innen), B
0,3 cm, D 0,15-0,2 cm; Platte: 1,5 x 1,1 x 0,25 cm
Gewicht: 2,1 g

S 100 Taf. 21 und Farbtaf. 20
Fingerring mit ovaler Ringplatte

AO: EM, Inv. 36/21/99 (ID 803)

FO: aus Tire

Dat.: 9.-12. Jh.

Mat.: Cu-Sn-Pb-Legierung (Nebenelemente: Fe) (RFA —
qualitativ)

Erh.: vollsténdig, leicht korrodiert und leicht verschliffen
Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundidre Herstellungstechnik/Verzierung: grobe, deut-
lich sichtbare sekunddre Werkzeugspuren (Feilspuren)
auf Ofl. und Ringschiene; Kreispunktverzierungen mit
einem Bohrer dhnlichen Werkzeug gestaltet (s. deutlich
sichtbare konzentrische Rillen in den Vertiefungen)
Beschreibung: s. S 98, allerdings insgesamt nur vier un-
regelméBig gesetzte Kreispunkte. AuBlerdem weist die
Schiene einen Mittelgrat auf und verbreitert sich zu den
Schultern hin.

Mafe: Schiene: Dm 1,9 cm (auflen), 1,6 cm (innen), B
0,3 cm, D 0,1-0,25 cm; Platte: 1,3 x 0,9 x 0,2 cm
Gewicht: 1,5 g

S101 Taf. 21 und Farbtaf. 20
Fingerring mit runder Ringplatte

AO: EM, Inv. 1/50/92 (ID 842)

FO: aus Tire

Dat.: 9.-12. Jh.
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Mat.: bleihaltige Bronze (Pb-Sn-Bronze): 69,8 % Cu,
21,2 % Pb, 7,2 % Sn (RFA)

Erh.: vollstindig, méBig korrodiert und deutlich ver-
schliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: grobe, deut-
lich sichtbare sekunddre Werkzeugspuren (Feilspuren)
auf der Ofl.; Kreispunktverzierung vermutlich mit einer
Punze mit spezieller Arbeitskante gestaltet (die Verwen-
dung zwei verschiedener Werkzeuge fiir die Herstellung
der Punkte und der Ringe ist nicht auszuschlie3en)
Beschreibung: s. S 98.

Male: Schiene: Dm 1,8 cm (auflen), 1,4 cm (innen), B
0,35 cm, D 0,1-0,2 cm; Platte: 1,4 x 1,3 x 0,3 cm
Gewicht: 2,2 g

S 102 Taf. 22 und Farbtaf. 20. 117
Fingerring mit runder Ringplatte

AO: EM, Inv. 5/12/99 (ID 844)

FO: aus Kusadas1

Dat.: 9.-12. Jh.

Mat.: bleihaltiges Messing: 74,1 % Cu, 13,8 % Zn, 7,8 %
Pb (RFA)

Erh.: vollstindig, leicht korrodiert und deutlich ver-
schliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Bohrungen
auf der Ringplatte vor dem Guss gestaltet (s. unebene,
unregelméfBige US und Gusshaut an der Innenwand der
Bohrungen), plastische Kreispunktzier ebenfalls vor
dem Guss (mit einem Bohrer dhnlichen Werkzeug — s.
konzentrische Rillen in den Vertiefungen) gestaltet (vgl.
plastisch erhabenen Rand der &ufleren Ringe und die
Uberlappung der Kreispunktverzierung)

Beschreibung: s. S 98. Zusitzlich sind die fiinf Kreis-
punkte so alternierend mit runden Durchbriichen ange-
ordnet, dass sich die Verzierung auch als Kreuzmotiv
interpretieren ldsst.

MaBe: Schiene: Dm 2,5 cm (auflen), 2,0 cm (innen), B
0,4-0,5 cm, D 0,15-0,3 cm; Platte: 1,6 X 1,8 X 0,2 cm
Gewicht: 4,3 g

S 103 Taf. 22 und Farbtaf. 21. 116
Fingerring mit runder Ringplatte

AO: EM, Inv. 1/35/92 (ID 799)

FO: aus Belevi

Dat.: 9.-12. Jh.

Mat.: bleihaltiges Kupfer: 69,8 % Cu, 13,9 % Pb, 10,0 %
Zn, 4,2 % Sn (RFA)

Erh.: vollstindig, leicht korrodiert, leicht verschmutzt
und deutlich verschliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundidre Herstellungstechnik/Verzierung: grobe, deut-
lich sichtbare sekunddre Werkzeugspuren (Feilspuren)
auf Ofl. und Ringschiene; Kreispunktzier mit unter-
schiedlichen Werkzeugen, eventuell vor dem Guss ge-
staltet und nachbearbeitet (innerer Punkt und duBerer
Ring sind fast in keinem Fall konzentrisch oder regelma-
Big, die kleinen konzentrischen Rillen in den Vertiefun-

gen der Ringe sprechen fiir ein einem Bohrer &hnliches
Werkzeug, wihrend die unregelméiflige Form der Ringe
dagegenspricht)

Beschreibung: s. S 98.

Mafe: Schiene: Dm 1,9 ¢cm (auflen), 1,5 cm (innen), B
0,35 cm, D 0,2 cm; Platte: 1,4 x 1,4 X 0,25 cm

Gewicht: 2,8 g

S 104 Taf. 22 und Farbtaf. 21
Fingerring mit quadratischer Ringplatte

AO: EM, Inv. 3/11/97 (ID 884)

FO: aus Torbali

Dat.: 9.-12. Jh.

Mat.: Cu-Sn-Pb-Legierung (Nebenelemente: Fe) (RFA —
qualitativ)

Erh.: vollsténdig, aber verbogen, leicht korrodiert, méaBig
verschmutzt und deutlich verschliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: grobe, deut-
lich sichtbare sekunddre Werkzeugspuren (Feilspuren)
auf der Ofl.; die genaue Analyse der Herstellungstechnik
der Kreispunktzier ist aufgrund der Verschmutzungen in
den Vertiefungen kaum moglich.

Beschreibung: s. S 98, allerdings acht unregelmifig ge-
setzte Kreispunkte auf einer quadratischen Ringplatte.
Malfe: Schiene: B 0,4 cm, D 0,1-0,2 cm; Platte: 1,3 x
1,2%x0,1 cm

Gewicht: 1,9 g

FINGERRINGE MIT PENTAGRAMM

S 105 Taf. 22 und Farbtaf. 21. 116
Fingerring mit ovaler Ringplatte

AO: EM, Inv. 32/21/99 (ID 795)

FO: aus Tire

Dat.: 9. — friihes 10. Jh.

Mat.: bleihaltiger Rotguss: 72,7 % Cu, 8,1 % Zn, 6,9 %
Sn, 5,8 % Pb (RFA)

Erh.: vollstdndig

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen (?)
(oder geschmiedet — vgl. unregelméBige Breite der Ring-
schiene und die Facetten)

Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: grobe Werk-
zeugspuren (Feilspuren [?]) auf der Ofl.; die stark und
dichtkornige (Guss)-Ofl./flichendeckende Schicht wiir-
de auf die Gestalt der Verzierungen vor dem Guss hin-
weisen, jedoch hat sowohl das Pentagramm als auch die
aus Punkten bestehende Reihe scharfe Konturen, was
cher auf die Herstellung des Motivs durch Gravieren und
der Punkte durch Punzieren hinweist.

Beschreibung: Der einteilige Ring ist geschlossen und
weist eine ovale Ringplatte auf. Die bandartige Schiene
ist nicht verziert und verbreitert sich stark an den Schul-
tern. Die ovale Zierplatte zeigt ein geritztes Pentagramm
und eine winzige Punzierung in der Mitte, als Rahmen
dient eine punzierte Reihe. Der Ring ist von sehr kleinem
Umfang.

Malfe: Schiene: Dm 1,7 cm (auf3en), 1,4 cm (innen), B
0,5 cm, D 0,1-0,2 cm; Platte: 1,3 x 1,0 X 0,2 cm



Kérperschmuck (S) 63

Gewicht: 2,4 g
Lit.: A. M. Piilz 2017a, Kat. 39.

S 106 Taf. 22 und Farbtaf. 21
Fingerring mit ovaler Ringplatte

AO: EM, Inv. 12/39/92 (ID 875)

FO: aus Bayindir

Dat.: 9. — friihes 10. Jh.

Mat.: bleihaltige Bronze (Pb-Sn-Bronze): 60,1 % Cu,
23,2 % Pb, 14,5 % Sn (RFA)

Erh.: vollstdndig, leicht korrodiert, leicht verschmutzt
und die Ofl. leicht verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: sekundire
Werkzeugspuren (Feilspuren [?]) auf der Ofl.; graviertes
Pentagramm, Punktreihe am Rand vermutlich nicht mit
einer Punze, sondern mit einem Werkzeug mit spitzer
Arbeitskante gestaltet (s. unregelmifBige Konturen und
Form der Punkte)

Beschreibung: s. S 105.

MaBe: Schiene: Dm 2,2 ¢cm (auflen), 1,9 cm (innen), B
0,35-0,5 cm, D 0,15-0,25 cm; Platte: 1,5 x 1,0 x 0,25 cm
Gewicht: 39 g

S 107 Taf. 22 und Farbtaf. 21
Fingerring mit ovaler Ringplatte

AO: EM, Inv. 3/42/92 (ID 837)

FO: aus Torbali

Dat.: 10.-12. Jh.

Mat.: Zusammensetzung von Platte und Schiene unter-
scheidet sich: Platte: bleihaltiger Rotguss: 74,0 % Cu,
11,7 % Pb, 6,6 % Zn, 5,8 % Sn (RFA); Schiene: bleihal-
tiges Messing: 82,5 % Cu, 6,9 % Zn, 5,6 % Pb (RFA)
Erh.: vollstdndig, méBig korrodiert, méBig verschmutzt
und leicht verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: grobe se-
kundidre Werkzeugspuren (Feilspuren) am Rand der
Ringplatte; wegen der Verschmutzungen in den Ver-
tiefungen der Verzierungen ist die feinschmiedetech-
nische Bestimmung unsicher, das Pentagramm und die
Kreispunzierungen/Hohlpunzierungen wurden eventuell
vor dem Guss gestaltet (s. unebene, kornige Gussober-
flache in den Vertiefungen) und/oder die mitgegossenen
Vertiefungen mit einem Gravierstichel (nach-)graviert
oder mit einer Kugelpunze (?) (nach-)bearbeitet
Beschreibung: s. S 105.

Mafle: Schiene: Dm 1,7 cm (auflen), 1,4 cm (innen), B
0,45 cm, D 0,1-0,25 cm; Platte: 1,8 x 0,8 x 0,1 cm
Gewicht: 2,6 g

S 108 Taf. 22 und Farbtaf. 21
Fingerring mit ovaler Ringplatte

AO: EM, Inv. 29/28/92 (ID 838)

FO: aus Torbali

Dat.: 10.-12. Jh.

Mat.: Cu-Zn-Sn-Pb-Legierung (Nebenelemente: Fe)
(RFA — qualitativ)

Erh.: vollstindig, méBig korrodiert, leicht verschmutzt
und deutlich verschliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Skunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Wegen der
Verschmutzungen in den Vertiefungen der Verzierungen
ist die feinschmiedetechnische Bestimmung unsicher,
das Pentagramm, die X-Verzierungen auf der Ringschie-
ne und die Kreispunzierungen/Hohlpunzierungen wur-
den eventuell vor dem Guss gestaltet (s. unebene, kor-
nige Gussoberfliache in den Vertiefungen) und/oder die
mitgegossenen Vertiefungen mit einem Gravierstichel
(nach-)graviert oder mit einer Kugelpunze (?) (nach-)
bearbeitet

Beschreibung: s. S 105, allerdings befindet sich an den
Ringschultern eine X-Verzierung. Die gesamte Zierplat-
te ist zusétzlich zum Pentagramm mit unregelmifig ge-
setzten Punzierungen gefiillt.

Mafe: Schiene: Dm 2,3 ¢m (auflen), 1,9 cm (innen), B
0,5-0,7 cm, D 0,15-0,3 cm; Platte: 1,7 x 1,2 x 0,2 cm
Gewicht: 5,9 g

S 109 Taf. 22 und Farbtaf. 21
Fingerring mit ovaler Ringplatte

AO: EM, Inv. 35/7/95 (ID 839)

FO: aus der Umgebung von Tire

Dat.: 10.—11. Jh.

Mat.: Cu-Zn-Sn-Pb-Legierung (Nebenelemente: Fe)
(RFA — qualitativ)

Erh.: Fragment, nur Zierplatte und Schulteransatz erhal-
ten, leicht korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Profilie-
rung/Kerben auf der Ringschiene vor dem Guss gestal-
tet, anschliefend vermutlich mit einer Feile nachbear-
beitet, scharfkantiges Pentagramm graviert, Punkte mit
einer Punktpunze gestaltet

Beschreibung: s. S 108. Die bandartige Schiene ist zu-
sétzlich an den Schultern mit tiefen, horizontalen Kerben
verziert.

Male: Platte: 1,5 x 1,3 x 0,2 cm

Gewicht: 2,5 g

S 110 Taf. 22 und Farbtaf. 21
Fingerring mit ovaler Ringplatte

AO: EM, Inv. 1/3/91 (ID 617)

FO: aus Tire

Dat.: 10.-12. Jh.

Mat.: Cu-Zn-Pb-Sn-Legierung (RFA — qualitativ)

Erh.: vollstdndig, leicht korrodiert, leicht verschmutzt
und deutlich verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Profilie-
rung/Kerben auf der Ringschiene und die Verzierung auf
der Ringplatte eventuell vor dem Guss gestaltet (s. Guss-
haut in den Vertiefungen), anschlieend eventuell mit ei-
nem Gravierstichel nachbearbeitet, Punktmuster um das
Pentagramm mit einer Punktpunze gestaltet
Beschreibung: s. S 109. Die Zierplatte zeigt zusétzlich
zum Pentagramm ein umlaufendes Punktmuster.
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Male: Schiene: Dm 1,9 cm (auflen), 1,6 cm (innen), B
0,4-0,5 cm, D 0,15-0,2 cm; Platte: 1,2 X 0,8 X 0,2 cm
Gewicht: 2,3 g

S111 Taf. 22 und Farbtaf. 21
Fingerring mit ovaler Ringplatte

AO: EM, Inv. 1/39/90 (ID 626)

FO: aus Bayindir

Dat.: 10.—12. Jh.

Mat.: Cu-Sn-Pb-Legierung (RFA — qualitativ)

Erh.: vollstindig, leicht korrodiert und leicht verschliffen
Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen (s. klei-
ne Luftblasen auf gesamter Ofl.)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: scharfkan-
tige Verzierung mit einem Gravierstichel bearbeitet/ge-
staltet

Beschreibung: s. S 108, die Schultern sind mit gekreuz-
ten >Entenschndbeln« verziert, wobei die Schnébel ge-
schwungen sind. Das Pentagramm der Zierplatte ist von
einer gerahmten Linie umschlossen, in zwei der Zwickel
befindet sich ein bogenférmiges Element.

MaBe: Schiene: Dm 2,1 cm (auflen), 1,7 cm (innen), B
0,3-0,7 cm, D 0,15-0,25 c¢m; Platte: 1,7 x 1,3 x 0,2 cm
Gewicht: 4,6 g

S 112 Taf. 22 und Farbtaf. 21
Fingerring mit runder Ringplatte

AO: EM, Inv. 1/27/92 (ID 880)

FO: aus Bayindir

Dat.: 10.-12. Jh.

Mat.: bleihaltige Bronze (Pb-Sn-Bronze): 76,5 % Cu,
14,7 % Pb, 6,6 % Sn (RFA)

Erh.: vollstidndig, stark korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen (s. gro-
be, unregelméBige Ofl., Gusshaut)

Sekunddre  Herstellungstechnik/Verzierung:
gramm unsorgfialtig graviert

Beschreibung: s. S 108, jedoch ist die Ringplatte rund
und zeigt ein unregelmifiges Pentagramm.

Mafe: Dm Schiene 2,2 cm (auBlen), 1,9 cm (innen), B
0,3, D 0,05-0,2 cm; Platte 1,2 x 1,2 x 0,1 cm

Gewicht: 2,4 g

Penta-

S113 Taf. 22 und Farbtaf. 21. 116
Fingerring mit quadratischer Ringplatte

AO: EM, Inv. 30/28/92 (ID 828)

FO: aus Torbali

Dat.: 10.—12. Jh.

Mat.: Cu-Sn-Pb-Legierung (Nebenelemente: Zn) (RFA
— qualitativ)

Erh.: vollstdndig, leicht korrodiert, leicht verschmutzt
und deutlich verschliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundire Herstellungstechnik/Verzierung: grobe, deut-
lich sichtbare sekunddre Werkzeugspuren (Feilspuren)
auf Ofl. und Ringschiene, Pentagramm ungenau graviert
Beschreibung: s. S 112, jedoch ist die Zierplatte hier
rechteckig.

Mafe: Schiene: Dm 2,3 cm (auflen), 1,8 cm (innen), B
0,35-0,4 cm, D 0,2 cm; Platte: 1,3 x 0,6 x 0,15 cm
Gewicht: 3,1 g

FINGERRINGE MIT ARABESKEM MoOTIV

S 114 Taf. 23 und Farbtaf. 21
Fingerring mit spitzovaler Ringplatte/Siegelring (?)

AO: EM, Inv. 3/52/79 (ID 598)

FO: unbekannt

Dat.: osmanisch (?); 11.—13. oder 14.-15. Jh. (?)

Mat.: Cu-Sn-Pb-Legierung (Nebenelemente: Fe, Zn)
(RFA — qualitativ)

Erh.: vollstindig, leicht korrodiert und deutlich ver-
schliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: Reste des
Gusszapfens abgeflacht und als Zierelement erhalten, die
gesamte Ofl. vermutlich nach dem Guss mit einer Feile
oder Polierwerkzeugen nachbearbeitet, Verzierung auf
Ringplatte mit Meiflel und/oder Gravierstichel gestaltet
Beschreibung: Die nichtverzierte Schiene weist hinten ei-
nen verdickten Wulst (Gusszapfenrest) auf. Die Schiene
hat einen D-férmigen Querschnitt mit leicht erhabenem
Mittelgrat und verbreitert sich stark zu den Schultern hin.
Die spitzovale Ringplatte ist sehr dick. Als Verzierung
findet sich ein florales/arabeskes Motiv (»scroll patternc),
bestehend aus einer schrig positionierten Lotusbliite mit
Bléttern und umrahmt von einer vertieften Linie.

Mafe: Schiene: Dm 2,3 ¢cm (auflen), 1,6 cm (innen), B
0,3-0,7 cm, D 0,2-0,4 cm; Platte: 2,1 x 1,1 x 0,5 cm
Gewicht: 12,4 g

S 115 Taf. 23 und Farbtaf. 21
Fingerring mit spitzovaler Ringplatte/Siegelring (?)

AO: EM, Inv. 6/52/79 (ID 600)

FO: unbekannt

Dat.: osmanisch (?); 11.—13. oder 14.-15. Jh. (?)

Mat.: bleihaltiger Rotguss (RFA): Zusammensetzung
von Platte und Schiene unterscheidet sich: Platte: 73,5 %
Cu, 12,3 % Sn, 7,5 % Zn, 6,1 % Pb; Schiene: 66,6 % Cu,
18,1 % Sn, 7,4 % Zn, 6,8 % Pb

Erh.: vollstandig, miBig korrodiert und méaBig ver-
schliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: Reste des
Gusszapfens abgeflacht und als Zierelement erhalten,
Werkzeugspuren (Feilspuren) um die Ringschultern (um
die Seitenkanten der Ringplatte schérfer herauszuarbei-
ten), Verzierung auf der Ringplatte (flache Gravierung)
vermutlich mit einem Gravierstichel (eventuell auch mit
einem Meil3el) gestaltet

Beschreibung: Die nichtverzierte Schiene weist hinten ei-
nen verdickten Wulst (Gusszapfenrest) auf. Die Schiene
hat einen D-formigen Querschnitt mit leicht erhabenem
Mittelgrat und verbreitert sich stark zu den Schultern hin.
Die spitzovale Ringplatte zeigt ein geometrisches Dekor,
bestehend aus ineinander geschachtelten Dreiecken und
einer vertieften Linie als Rahmen.
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Mafle: Schiene: Dm 2,0 cm (auflen), 1,6 cm (innen), B
0,5 cm, D 0,2-0,35 cm; Platte: 1,8 x 1,0 x 0,3 cm
Gewicht: 3,7 g

S 116 Taf. 23 und Farbtaf. 21
Fingerring mit spitzovaler Ringplatte/Siegelring (?)

AO: EM, Inv. 3/5/90 (ID 605)

FO: aus der Umgebung von Izmir

Dat.: osmanisch (?); 11.-13. oder 14.—-15. Jh. (?)

Mat.: Sn-Bronze: 73,5 % Cu, 22,0 % Sn (RFA)

Erh.: vollstindig, leicht korrodiert, mafig verschmutzt
und stark verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundéare Herstellungstechnik/Verzierung: Die gesamte
Ofl. wurde vermutlich mit einer Feile oder mit Polier-
werkzeugen nachbearbeitet, die Seitenkanten und Ver-
tiefungen (Profilierung) sind schérfer herausgearbeitet,
obwohl die stark verschmutzten Vertiefungen die fein-
schmiedetechnischen Beobachtungen erschweren; Reste
des Gusszapfens abgeflacht und als Zierelement erhal-
ten, gravierte Verzierung auf der Ringplatte durch Ge-
brauch stark verschliffen und nur in Spuren erhalten
Beschreibung: Die unverzierte bandartige Schiene weist
hinten einen verdickten Wulst (Gusszapfenrest) auf und
verbreitert sich stark zu den Schultern hin. Die ovale
Ringplatte ist sehr dick und an den Seitenflichen mehr-
fach profiliert. Vom Motiv sind nur mehr mehrere ver-
schlungene Linien zu erkennen.

Malfe: Schiene: Dm 2,2 cm (auflen) 1,9 cm (innen), B 0,7
cm, D 0,15-0,35 cm; Platte: 2 x 1,2 x 0,3 cm

Gewicht: 11,8 g

S 117 Taf. 23 und Farbtaf. 21
Fingerring mit spitzovaler Ringplatte/Siegelring (?)

AO: EM, Inv. 4/5/90 (ID 619)

FO: aus der Umgebung von Izmir

Dat.: osmanisch (?); 11.—13. oder 14.—15. Jh. (?)

Mat.: bleihaltige Bronze (Sn-Pb-Bronze): 60,7 % Cu,
19,6 % Sn, 14,3 % Pb (RFA)

Erh.: vollstdndig, méBig korrodiert und maBig ver-
schmutzt (iberwiegend in den Vertiefungen)

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: Reste des
Gusszapfens abgeflacht und als Zierelement erhalten,
grobe Werkzeugspuren auf der Ofl. des erhaltenen Guss-
zapfens wahrscheinlich wihrend des Entfernungsprozess
entstanden, scharfkantige Verzierung auf der Ringplatte
mit einem Gravierstichel gestaltet

Beschreibung: Die nichtverzierte Schiene weist hin-
ten einen verdickten Wulst (Gusszapfenrest) auf. Die
Schiene hat einen D-formigen Querschnitt mit leicht
erhabenem Mittelgrat und verbreitert sich stark zu den
Schultern hin. Die spitzovale Ringplatte ist sehr dick.
Als Verzierung findet sich ein florales Motiv, bestehend
aus gegenstidndigen Bogen und blattartigen Elementen in
den Zwickeln und umrahmt von einer vertieften Linie.
Male: Schiene: Dm 2,1 cm (auBlen), 1,6 cm (innen), B
0,5 cm, D 0,2-0,3 cm; Platte: 1,9 x 1,1 X 0,3 cm
Gewicht: 5,5 g

S 118 Taf. 23 und Farbtaf. 22
Fingerring mit spitzovaler Ringplatte/Siegelring (?)

AO: EM, Inv. 5/56/79 (ID 623)

FO: aus Sel¢uk

Dat.: osmanisch (?); 11.—13. oder 14.-15. Jh. (?)

Mat.: Cu-Sn-Pb-Legierung (RFA — qualitativ)

Erh.: vollsténdig, leicht korrodiert und leicht verschliffen
Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: Reste des
Gusszapfens abgeflacht und als Zierelement erhalten,
die gesamte Ofl. des Fingerrings wurde vermutlich mit
einer Feile (oder eventuell auch mit Polierwerkzeugen)
nachbearbeitet (s. Werkzeugspuren iiberwiegend auf der
Ringplatte), Verzierung auf der Ringplatte vermutlich
mit einem Meif3el gestaltet (s. parallele Querrillen)
Beschreibung: s. S 113, nur geometrischer und nicht so
sorgfiltig ausgefiihrt.

Mafe: Schiene: Dm 2,3 cm (auflen), 1,8 cm (innen), B
0,5 cm, D 0,15-0,3 cm; Platte: 2,2 x 1,2 x 0,4 cm
Gewicht: 8,0 g

S 119 Taf. 23 und Farbtaf. 22
Fingerring mit spitzovaler Ringplatte/Siegelring (?)

AO: EM, Inv. 2/5/90 (ID 634)

FO: aus der Umgebung von Izmir

Dat.: osmanisch (?); 11.—13. oder 14.—15. Jh. (?)

Mat.: Blei: 73,8 % Pb, 13,2 % Cu (RFA)

Erh.: vollstindig, méBig korrodiert, méfBig verschmutzt
(liberwiegend in den Vertiefungen) und méaBig ver-
schliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: grobe Nach-
bearbeitungsspuren auf der gesamten Ofl. des Finger-
rings; Reste des Gusszapfens abgeflacht und als Zier-
element erhalten; aufgrund der leicht zackigen Kanten
der gravierten Verzierungen auf der Ringplatte sind sie
wahrscheinlich mit einem Meiflel gestaltet (die starke
Verschmutzung in den Vertiefungen lasst keine genauere
Bestimmung der Verzierungstechnik zu)

Beschreibung: s. S 117.

Mafe: Schiene: Dm 2,3 cm (auflen), 1,8 cm (innen), B
0,4 cm, D 0,2-0,4 cm; Platte: 2,1 x 1,1 X 0,5 cm
Gewicht: 8,3 g

S 120 Taf. 23 und Farbtaf. 22
Fingerring mit spitzovaler Ringplatte/Siegelring (?)

AO: EM, Inv. 4/10/93 (ID 809)

FO: aus Tire

Dat.: osmanisch (?); 11.—13. oder 14.—15. Jh. (?)

Mat.: Kupfer: 90,9 % Cu, 4,1 % Pb, 3,6 % Zn (RFA)
Erh.: vollstindig, méBig korrodiert und die Vertiefungen
stark verschmutzt

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen (s. gro-
be, kornige Gussoberflacher oder Korrosionsschicht [?])
Sekundire Herstellungstechnik/Verzierung: Verzierung
der Ringplatte vermutlich durch Gravieren entstanden,
jedoch ldsst die starke Verschmutzung in den Vertiefun-
gen keine genauere Bestimmung der Verzierungstech-
nik zu
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Beschreibung: Die nichtverzierte Schiene weist hinten
einen verdickten Wulst (Gusszapfenrest) auf. Die Schie-
ne hat einen D-formigen Querschnitt mit leicht erhabe-
nem Mittelgrat und verbreitert sich stark zu den Schul-
tern hin. Die spitzovale Ringplatte zeigt ein liegendes
S-Motiv umrahmt von zwei Halbbogen.

Male: Schiene: Dm 2,1 cm (auflen), 1,7 cm (innen), B
0,4 cm, D 0,15-0,25 cm; Platte: 1,9 x 1,0 X 0,20 cm
Gewicht: 3,1 g

S121 Taf. 23 und Farbtaf. 22
Fingerring mit spitzovaler Ringplatte/Siegelring (?)

AO: EM, Inv. 2/30/94 (ID 810)

FO: aus der Umgebung von Tire

Dat.: osmanisch (?); 11.—13. oder 14.-15. Jh. (?)

Mat.: Sn-Bronze: 76,2 % Cu, 21,4 % Sn (RFA)

Erh.: vollstindig, méBig korrodiert, leicht verschmutzt
und leicht verschliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Reste des
Gusszapfens abgeflacht und als Zierelement erhalten,
Verzierung auf der Ringplatte mit einem Gravierstichel
gestaltet

Beschreibung: Die nichtverzierte bandartige Schiene
weist hinten einen verdickten Wulst (Gusszapfenrest)
auf. Die Schiene hat einen D-formigen Querschnitt mit
leicht erhabenem Mittelgrat. Die spitzovale und deutlich
von der Schiene abgesetzte Ringplatte wird von einer
Linie eingerahmt. Das Zentrum zeigt als Motiv gegen-
standige >Bischofsstdbe« (Linien mit eingerollten En-
den), seitlich davon finden sich parallel gesetzte, schrig
verlaufende Linien.

MaBe: Schiene: Dm 2,2 cm (aufen), 1,8 cm (innen), B
0,6-0,7 cm, D 0,2-0,3 cm; Platte: 1,8 x 0,9 x 0,4 cm
Gewicht: 7,6 g

S 122 Taf. 23 und Farbtaf. 22
Fingerring mit spitzovaler Ringplatte/Siegelring (?)

AO: EM, Inv. 4/10/06 (ID 794)

FO: aus Golliice Koyt

Dat.: osmanisch (?); 11.-13. oder 14.—15. Jh. (?)

Mat.: Zusammensetzung von Platte und Schiene unter-
scheidet sich stark: Platte: bleihaltiges Kupfer: 71,9 %
Cu, 21,4 % Pb (RFA); Schiene: Kupfer: 92,4 % Cu (RFA)
Erh.: vollstandig, maBig korrodiert, stark verschmutzt
und leicht verschliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: grobe Nach-
bearbeitungspuren (Feilspuren) um die Ringschultern,
Reste des Gusszapfens abgeflacht und als Zierelement
erhalten; wegen der starken Korrosionsschicht und Ver-
schmutzung sind Werkzeugspuren auf der Ofl. der Ring-
platte nicht zu sehen.

Beschreibung: Die nichtverzierte Schiene weist hin-
ten einen verdickten Wulst (Gusszapfenrest) auf. Die
Schiene hat einen D-férmigen Querschnitt mit leicht
erhabenem Mittelgrat und verbreitert sich stark zu den
Schultern hin. Die spitzovale Ringplatte hat eine stark
verriebene Ofl., das Motiv ist nicht mehr zu erkennen.

Mafe: Schiene: Dm 2,0 cm (auflen), 1,5 cm (innen), B
0,4-0,5 cm, D 0,2-0,3 cm; Platte: 1,3 x 0,7 x 0,3 cm
Gewicht: 3,2 g

S 123 Taf. 23 und Farbtaf. 22
Fingerring mit spitzovaler Ringplatte/Siegelring (?)

AO: EM, Inv. 227/42/80 (ID 631)

FO: aus Aydin

Dat.: osmanisch (?); 11.-13. oder 14.—-15. Jh. (?)

Mat.: Messing: 90,5 % Cu, 6,1 % Zn (RFA)

Erh.: vollstindig, méBig korrodiert und maBig ver-
schliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: Reste des
Gusszapfens abgeflacht und als Zierelement erhalten,
mitgegossenes Dekor auf der Ringplatte und auf den
Ringschultern, die vermutlich mit einem Gravierstichel
nachbearbeitet sind

Beschreibung: Die Schiene weist hinten einen verdick-
ten Wulst (Gusszapfenrest) auf. Die Schiene hat einen
D-férmigen Querschnitt mit scharfem Mittelgrat und
verbreitert sich stark zu den verzierten Schultern hin.
Die spitzovale Ringplatte ist sehr dick. Als Verzierung
finden sich unregelméiBig geschwungene, tief gravierte
Linien, die sich auch seitlich {iber die verdickten Schul-
tern ziehen.

Mafe: Schiene: Dm 2,1 ¢cm (auflen), 1,6 cm (innen), B
0,5 cm, D 0,2-0,25 cm; Platte: 1,6% 0,9 x 0,2 cm
Gewicht: 3,7 g

S 124 Taf. 23 und Farbtaf. 22
Fingerring mit spitzovaler Ringplatte/Siegelring (?)

AO: EM, Inv. 228/42/80 (ID 621)

FO: aus Aydin

Dat.: osmanisch (?); 11.—13. oder 14.—15. Jh. (?)

Mat.: Messing: 89,3 % Cu, 7,9 % Zn (RFA)

Erh.: vollstindig, méBig korrodiert, leicht verschmutzt
und deutlich verschliffen, leicht verformt/beschadigt
Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: mitgegosse-
nes Dekor auf der Ringplatte; Nachbearbeitungsspuren
nicht zu sehen, obwohl Vertiefungen ziemlich stark kor-
rodiert und verschmutzt sind

Beschreibung: Die nichtverzierte bandartige Schiene hat
einen D-formigen Querschnitt und verbreitert sich zu
den Schultern hin. Die ovale Ringplatte zeigt ein auf-
grund des schlechten Erhaltungszustands nicht mehr zu
identifizierendes Motiv.

Mafle: Schiene: Dm 2,2 cm (auflen), 1,9 cm (innen), B
0,5 cm, D 0,1-0,2 cm; Platte: 1,6 X 0,8 X 0,2 cm
Gewicht: 2,7 g

S 125 Taf. 23 und Farbtaf. 22
Fingerring mit spitzovaler Ringplatte/Siegelring (?)
AO: EM, Inv. 19/21/93 (ID 882)

FO: aus Tire

Dat.: osmanisch (?); 11.—13. oder 14.—15. Jh. (?)

Mat.: Kupfer: 92,2 % Cu (RFA)
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Erh.: vollstdndig, stark korrodiert, deutlich verschliffen
und leicht beschédigt/verformt

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Reste des
Gusszapfens abgeflacht und als Zierelement erhalten,
mitgegossenes Dekor auf der Ringplatte, Nachbearbei-
tungsspuren nicht zu sehen

Beschreibung: s. S 124, jedoch mit Gusszapfenrest.
Mafe: Schiene: Dm 2,0 cm (auflen), 1,8 cm (innen), B
0,3-0,4 cm, D 0,1-0,2 cm; Platte: 1,5 x 0,7 x 0,2 cm
Gewicht: 1,9 g

S 126 Taf. 24 und Farbtaf. 22
Fingerring mit spitzovaler Ringplatte/Siegelring (?)

AO: EM, Inv. 1/16/06 (ID 798)

FO: aus der Umgebung von Izmir

Dat.: osmanisch (?); 11.-13. oder 14.—-15. Jh. (?)

Mat.: Messing: 93,6 % Cu, 5,1 % Zn (RFA)

Erh.: vollstidndig, stark korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen (s. gro-
be, kornige Gussoberflache/Korrosionsschicht [?])
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: mitgegosse-
nes Dekor auf der Ringplatte und auf den Ringschultern;
Nachbearbeitungsspuren nicht zu sehen

Beschreibung: s. S 117, das Motiv ist etwas geometri-
scher.

MaBe: Schiene: Dm 1,9 ¢cm (auBlen), 1,6 cm (innen), B
0,5 cm, D 0,15-0,3 cm; Platte: 1,5 x 0,8 x 0,2 cm
Gewicht: 3.3 g

S 127 Taf. 24 und Farbtaf. 22
Fingerring mit spitzovaler Ringplatte/Siegelring (?)

AO: EM, Inv. 37/22/79 (ID 630)

FO: aus Tire

Dat.: osmanisch (?); 11.-13. oder 14.—15. Jh. (?)

Mat.: Cu-Zn-Pb-Legierung (Nebenelemente: Fe, Ni)
(RFA — qualitativ)

Erh.: vollstindig, leicht verbogen, stark verschmutzt und
stark korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: erhaltener
Rest des Gusszapfens abgeflacht und als Zierelement er-
halten, das vertiefte Dekor auf der Ringplatte vermutlich
vor dem Guss gestaltet (s. raue, kdrnige Gussoberflache)
oder eventuell nachbearbeitet (obwohl Werkzeugspuren
aufgrund der verschmutzten und korrodierten Ofl. nicht
sichtbar).

Beschreibung: s. S 126, die Schiene ist zusétzlich beid-
seitig auBen liberwdlbt.

MaBe: Schiene: Dm 2,3 ¢cm (aullen), 1,8 cm (innen), B
0,5 cm, D 0,25-0,3 cm; Platte: 1,8 x 0,9 x 0,3 cm
Gewicht: 3.3 g

S 128 Taf. 24 und Farbtaf. 22
Fingerring mit spitzovaler Ringplatte/Siegelring (?)
AO: EM, Inv. 5/52/79 (ID 599)

FO: unbekannt

Dat: osmanisch (?); 11.—13. oder 14.—15. Jh. (?)

Mat.: Zusammensetzung von Platte und Schiene unter-
scheidet sich stark: Platte: bleihaltiges Messing: 70,8 %
Cu, 19,1 % Pb, 9,2 % Zn (RFA); Schiene: Messing:
86,8 % Cu, 11,7 % Zn (RFA), Versilberung (?), Blei als
Einlagenreste auf der Ringplatte (?)

Erh.: vollstandig, leicht korrodiert und leicht verschliffen
Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: mit einer
Feile oder eventuell mit Polierwerkzeugen fein nach-
bearbeitete Ofl., deutlich sichtbare grobe und feine
Werkzeugspuren (Feilspuren) auf der gesamten Ofl. des
Rings, mitgegossenes Dekor auf der Ringplatte und auf
den Ringschultern; mittels RFA in den Vertiefungen Blei
als Einlage nachgewiesen, eine Versilberung des Rings
ist nicht auszuschlie3en

Beschreibung: Die nichtverzierte Schiene weist hinten
einen verdickten Wulst (Gusszapfenrest) auf. Die Schie-
ne hat einen D-formigen Querschnitt mit leicht erhabe-
nem Mittelgrat und verbreitert sich stark zu den Schul-
tern hin. Die spitzovale Ringplatte zeigt als Motiv vier
Kommaelemente, in der Mitte einen ldnglichen Punkt
sowie kleinere Punkte zwischen den Kommas.

Male: Schiene: Dm 2,0 cm (auflen), 1,6 cm (innen), B
0,4 cm, D 0,1-0,2 cm; Platte: 1,7 x 0,8 x 0,2 cm
Gewicht: 2,9 g

S 129 Taf. 24 und Farbtaf. 22
Fingerring mit spitzovaler Ringplatte/Siegelring (?)

AO: EM, Inv. 7/84/92 (ID 820)

FO: aus Bayindir

Dat.: osmanisch (?); 11.—13. oder 14.—15. Jh. (?)

Mat.: Cu-Legierung (Nebenelemente: Zn, Sn, Pb) (RFA
— qualitativ)

Erh.: vollstindig, maBig korrodiert und deutlich ver-
schliffen, leicht verformt/beschadigt

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: etwas unre-
gelmdBiges, ungenau gestaltetes mitgegossenes Dekor
auf der Ringplatte und auf den Ringschultern, Nachbe-
arbeitungsspuren nicht zu sehen

Beschreibung: Die punzierte Schiene weist hinten einen
verdickten Wulst (Gusszapfenrest) auf. Die Schiene hat
einen D-férmigen Querschnitt und verbreitert sich zu
den Schultern hin. Das Motiv der spitzovalen Ringplatte
erinnert an S 126 und S 128.

Male: Schiene: Dm 2,1 cm (auflen), 1,7 cm (innen), B
0,3-0,5 cm, D 0,1-0,2 cm; Platte: 1,5 x 0,7 x 0,2 cm
Gewicht: 2,6 g

S 130 Taf. 24 und Farbtaf. 22
Fingerring mit spitzovaler Ringplatte/Siegelring (?)

AO: EM, Inv. 18/90/92 (ID 797)

FO: aus Cayirlikoyi

Dat.: osmanisch (?); 11.—13. oder 14.—15. Jh. (?)

Mat.: bleihaltige Bronze (Pb-Sn-Bronze): 75,9 % Cu,
18,1 % Pb, 5,6 % Sn (RFA)

Erh.: vollstindig, maBig korrodiert und deutlich ver-
schliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
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Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: grobe se-
kunddre Werkzeugspuren (Feilspuren [?]) auf der Ofl.),
Reste des Gusszapfens abgeflacht und als Zierelement
erhalten; Verzierung auf der Ringplatte wahrscheinlich
vor dem Guss gestaltet, jedoch ist die Ofl. schlecht er-
halten

Beschreibung: s. S 122, das Motiv ist aufgrund der ver-
schliffenen Ofl. nicht mehr auszumachen.

MaBe: Schiene: Dm 2,0 cm (aufen), 1,5 cm (innen), B
0,4 cm, D 0,15-0,3 cm; Platte: 1,5 x 1,0 x 0,2 cm
Gewicht: 3,6 g

S 131 Taf. 24 und Farbtaf. 22
Fingerring mit spitzovaler Ringplatte/Siegelring (?)

AO: EM, Inv. 27/49/90 (ID 597)

FO: aus Turgutlu

Dat.: osmanisch (?); 11.-13. oder 14.—15. Jh. (?)

Mat.: bleihaltige Bronze (Sn-Pb-Bronze): 61,8 % Cu,
24,6 % Sn, 12,5 % Pb (RFA), mdgliche Verzinnung (?)
Erh.: vollstindig, méBig korrodiert und deutlich ver-
schliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: Reste des
Gusszapfens abgeflacht und als Zierelement erhalten,
zwei parallele Linien am Seitenrand der Platte vermut-
lich vor dem Guss gestaltet, anschlieBend nachgraviert,
unebene grobe Schicht sich auf der Ringplatte, eventuell
als Reste einer verzinnten Schicht zu interpretieren
Beschreibung: Die bandartige Schiene mit D-formigem
Querschnitt hat einen langlichen Buckel als Gusszapfen-
rest. Die Schiene ist nicht verziert und verbreitert sich an
den Schultern. Die spitzovale Ringplatte hat einen ge-
rahmten Rand, die stark verriebene Ofl. ldsst kein Motiv
mehr erkennen.

Malfe: Schiene: Dm 2,2 ¢cm (auflen), 1,7 cm (innen), B
0,4-0,6 cm, D 0,2-0,3 cm; Platte: 2,1 x 1,4 x 0,5 cm
Gewicht: 10,9 g

S 132 Taf. 24 und Farbtaf. 22
Fingerring mit spitzovaler Ringplatte/Siegelring (?)

AO: EM, Inv. 7/18/93 (ID 822)

FO: aus Bayindir

Dat.: osmanisch (?); 11.-13. oder 14.-15. Jh. (?)

Mat.: Cu-Sn-Pb-Legierung (Nebenelemente: Zn, Fe)
(RFA — qualitativ)

Erh.: vollstdndig, leicht korrodiert und deutlich ver-
schliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: sekundare
Werkzeugspuren (?) (Kratzer) auf der Ofl., Gusszapfen
abgeflacht und als Zierelement erhalten; Verzierung auf
der Platte vermutlich durch Gravieren (und/oder even-
tuell Meif3eln) und Punzieren gestaltet, die Bestimmung
ist aufgrund der Korrosionsschicht in den Vertiefungen
etwas unsicher, der lineare Rahmen vermutlich (nach-)
graviert

Beschreibung: Die bandartige Schiene weist einen D-
formigen Querschnitt auf und verbreitert sich an den
Schultern. Als Gusszapfenrest findet sich ein langlicher

Buckel. Die ovale Ringplatte ist mit Ritzmustern und
Punzierungen dekoriert.

Mafle: Schiene: Dm 2,0 cm (aufen), 1,7 cm (innen), B
0,4 cm, D 0,15-0,3 cm; Platte: 1,5 x 0,9 x 0,2 cm
Gewicht: 3,0 g

FINGERRINGE MIT ORNAMENTALEM/GEOMETRI-
SCHEM MoTIV

S133 Taf. 24 und Farbtaf. 23
Fingerring mit runder Ringplatte

AO: EM, Inv. 19/38/83 (ID 609)

FO: aus der Johannesbasilika, Atrium

Dat.: —

Mat.: bleihaltiges Kupfer: 72,0 % Cu, 18,1 % Pb (RFA)
Erh.: vollstindig, sehr stark korrodiert und deutlich ver-
schliffen

Primére Herstellungstechnik: ein- oder zweiteilig, ge-
schmiedet (s. unregelmaBiger Dm der Ringschiene und
viele Facetten)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: wegen der
starken Korrosionsschicht ist die feinschmiedetechni-
sche Auswertung unsicher, Schiene und Platte vermut-
lich durch L&ten verbunden, Verzierung auf der Ring-
platte vor dem Guss gestaltet oder graviert (?)
Beschreibung: Die schmale, bandartige Schiene verbrei-
tert sich etwas an den Schultern. Die runde Ringplatte ist
mit einem Rautenmuster dekoriert.

MaBe: Schiene: Dm 2,2 cm (auflen), 1,7 cm (innen), B
0,4 cm, D 0,15-0,3 cm; Platte: 1,4 x 1,4 x 0,2 cm
Gewicht: 3,5 g

S134 Taf. 24 und Farbtaf. 23
Fingerring mit runder Ringplatte

AO: EM, Inv. 17/21/93 (ID 873)

FO: aus Tire

Dat.: —

Mat.: Cu-Sn-Pb-Legierung (Nebenelemente: Fe) (RFA —
qualitativ)

Erh.: vollstindig, leicht korrodiert und leicht verschliffen
Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: Profilierung
der Ringschiene vor dem Guss gestaltet (und nachbear-
beitet), Verzierung auf der Ringplatte und der Ringschie-
ne unsorgfaltig graviert

Beschreibung: s. S 133 (dhnliches Rautenmotiv). Die
Schiene ist zusitzlich durchgehend mit einem X-Motiv
verziert, an jeder Schulter finden sich drei vertikale Li-
nien. Das Rautenmuster der Ringplatte zeigt in den Zwi-
ckeln ineinander verschachtelte Dreiecke.

Malfe: Schiene: Dm 2,3 ¢cm (auflen), 1,9 cm (innen), B
0,4 cm, D 0,2-0,3 cm; Platte: 1,4 x 1,4 x 0,3 cm
Gewicht: 5,5 g

S 135

Fingerring mit ovaler Ringplatte
AO: EM, Inv. 35/65/87 (ID 973)
FO: aus der Johannesbasilika

Taf. 24
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Dat.: —

Mat.: Messing: 89,7 % Cu, 5,2 % Zn (RFA)

Erh.: vollstdndig, Risse in der Schiene
Herstellungstechnik: nicht untersucht

Beschreibung: Die bandartige Schiene verbreitert sich
an den Schultern. Die ovale Ringplatte ist mit schrigen
Linien verziert.

Mafle: Schiene: Dm 1,9 cm (auflen), 1,6 cm (innen), B
0,25 cm, D 0,1-0,2 cm; Platte: 1,4 x 0,6 x 0,15 cm
Gewicht: 1,2 g

S 136 Taf. 24 und Farbtaf. 23
Fingerring mit ovaler Ringplatte

AO: GHD (ID 965)

FO: von der Arkadiane — 2012, SE 901, Laufnr. 14,
Schnitt 9/12, Niveau P 9650, ARK 901/14, KF 10/12
Dat.: —

Mat.: Blei: 76,4 % Pb, 10,3 % Cu (RFA)

Erh.: vollstdndig, leicht korrodiert und deutlich ver-
schliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Kerben auf
der Ringschiene sowie Verzierung auf der Ringplatte
vermutlich vor dem Guss gestaltet (s. kleine Luftblasen/
Gussfehler/Gusshaut in den Vertiefungen), parallele Ril-
len deuten auf Nachgravierung

Beschreibung: Die bandartige Schiene ist durchgehend
mit kleinen Kerben verziert. Die ovale Ringplatte ist mit
einem X verziert.

Malle: Schiene: Dm 2,2 cm (auflen), 1,9 ¢cm (innen), D
0,1-0,25 cm; Platte: 1,4 x 0,9 x 0,20 cm

Gewicht: 2,5 g

S 137 Taf. 24 und Farbtaf. 23
Fingerring mit pyramidalem Ringkopf

AO: EM, Inv. 2/59/87 (ID 632)

FO: aus Tire

Dat.: 7.-9. Jh. (?)

Mat.: Messing: 84,0 % Cu, 11,7 % Zn (RFA)

Erh.: vollstindig, leicht verbogen, leicht korrodiert und
stark verschliffen

Primdre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen (s.
Gussfehler/»Luftblase< an der Seitenwand des Ring-
kopfs)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: der gesam-
te Ring (Profilierung auf den Schultern, Verzierung auf
dem Kopf) nachbearbeitet, Reste des Gusszapfens abge-
rundet (am unteren Teil der Ringschiene) und als Zierele-
ment erhalten, Ringkopf mit stark verschliffenen (nach-)
gravierten Linien verziert

Beschreibung: Die bandartige, schmale Schiene ist im
Schulterbereich mit drei Kerben verziert. Der verkehrt
pyramidenformige Ringkopf ist an der Schauseite mit
einem X verziert. Zwischen den Linien befinden sich
in zwei gegeniiberliegenden Segmenten je drei schrige
Striche.

Male: Schiene: Dm 1,9 ¢cm (auBlen), 1,6 cm (innen), B
0,3 cm, D 0,1-0,2 cm; Platte: 0,7 X 0,8 X 0,5 cm
Gewicht: 2,1 g

S 138 Taf. 25 und Farbtaf. 23
Siegelring mit rundem Ringkopf

AO: EM, Inv. 11/72/92 (ID 865)

FO: aus der Umgebung von Tire

Dat.: 6.-7. Jh. (?)

Mat.: Zusammensetzung von Platte und Schiene unter-
scheidet sich stark: Platte: bleihaltiges Messing: 86,5 %
Cu, 7,2 % Pb, 4,8 % Zn; Schiene: Kupfer: 91,5 % Cu,
3,8 % Zn, 3,6 % Pb (RFA)

Erh.: vollstindig, leicht korrodiert und deutlich ver-
schliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundire Herstellungstechnik/Verzierung: Verzierung
auf dem Ringkopf und an den Schultern graviert oder
vor dem Guss gestaltet, anschliefend nachbearbeitet (s.
unregelmifige, unscharfe Linien unter dem Kopf an den
Schultern)

Beschreibung: Die bandartige Schiene verbreitert sich
leicht an den Schultern und weist am Ubergang zum
Ringkopf einen schmalen Zierstreifen auf. Der massive
runde Ringkopf zeigt im Zentrum ein Kreuz oder eine
vierbléttrige Bliite, bestehend aus kreuzférmig angeord-
neten Kerben.

Mafe: Schiene: Dm 2,4 cm (auf3en), 2,0 (innen), B 0,6—
0,7 cm, D 0,15-0,25 cm; Platte: 1,2 x 1,3 x 0,5 cm
Gewicht: 10,6 g

S 139 Taf. 25 und Farbtaf. 23
Fingerring mit ovaler Ringplatte

AO: EM, Inv. 2/51/92 (ID 869)

FO: aus Bayindir

Dat.: —

Mat.: Cu-Sn-Pb-Legierung (Nebenelemente: Fe) (RFA —
qualitativ)

Erh.: vollstindig, leicht korrodiert und méaBig ver-
schmutzt (liberwiegend in den Vertiefungen)

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: Verzierung
auf der Ringplatte fein mit einem Gravierstichel bear-
beitet

Beschreibung: Die bandartige nichtverzierte Schiene
hat einen D-férmigen Querschnitt mit Mittelgrat an der
Aufenfliche und verbreitert sich zu den Schultern hin.
Das Motiv der ovalen Ringplatte zeigt ein Quadrat mit
eingezogenen Kanten und einem eingeschriebenen X. In
den bogenformigen Zwickeln finden sich feine Schrig-
striche.

MafBe: Schiene: Dm 2,2 cm (auflen), 1,8 cm (innen), B
0,5 cm, D 0,15-0,3 cm; Platte: 1,5 x 1,1 x 0,2 cm
Gewicht: 4,1 g

S 140 Taf. 25 und Farbtaf. 23
Fingerring mit quadratischer Ringplatte

AO: EM, Inv. 1/31/81 (ID 638)

FO: aus Tire

Dat.: —

Mat.: Cu-Sn-Pb-Legierung (Nebenelemente: Fe) (RFA —
qualitativ)

Erh.: vollstandig, maBig korrodiert und stark verschmutzt
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(iiberwiegend in den Vertiefungen)

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: Seitenfla-
chen und -kanten der Ringschiene und Ringplatte ver-
mutlich mit einer Feile (scharfkantig) nachbearbeitet
(Werkzeugspuren auf der Ofl. deutlich sichtbar), Reste
des Gusszapfens abgeflacht und als Zierelement erhal-
ten, Verzierung auf der Ringplatte fein mit einem Gra-
vierstichel gestaltet

Beschreibung: Die bandartige nichtverzierte Schiene
mit Wulst (Gusszapfenrest) hat einen D-formigen Quer-
schnitt mit Mittelgrat an der AuBenfliche und verbreitert
sich zu den Schultern hin. Das Motiv entspricht S 139.
Malle: Schiene: Dm 1,8 cm (auflen), 1,5 cm (innen), B
0,3-0,4 cm, D 0,15-0,3 cm; Platte: 1,0 x 1,0 X 0,3 cm
Gewicht: 3,1 g

S 141 Taf. 25 und Farbtaf. 23
Fingerring mit ovaler Ringplatte

AO: EM, Inv. 34/7/95 (ID 825)

FO: aus der Umgebung von Tire

Dat.: —

Mat.: Cu-Sn-Pb-Legierung (Nebenelemente: Fe, Hg)
(RFA — qualitativ)

Erh.: vollstdndig, maBig korrodiert, leicht verschliffen
und leicht beschédigt

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: die kleine
halbrunde Eintiefung am Rand der Ringplatte konnte
als Gussfehler interpretiert werden, Verzierung auf der
Ringplatte und den -schultern mit einem Gravierstichel
ziemlich tief und scharfkantig bearbeitet. Obwohl keine
Gold- oder Silberspuren auf der Ofl. mit RFA detektiert
wurden, konnte die Prasenz des Quecksilbers (im Grund-
material) auf Vergoldung oder Versilberung deuten.
Beschreibung: Die bandartige Schiene hat einen D-for-
migen Querschnitt und verbreitert sich zu den Schultern
hin, die mit einer V-formigen Kerbe dekoriert sind. Das
Motiv der ovalen Ringplatte, dhnlich S 139, zeigt ein
Quadrat mit eingezogenen Kanten, jedoch ohne X. In
den bogenformigen Zwickeln finden sich feine Schrig-
striche.

Malle: Schiene: Dm 1,7 cm (auflen), 1,3 cm (innen), B
0,2-0,6 cm, D 0,15-0,3 cm; Platte: 1,2 x 0,7 X 0,2 cm
Gewicht: 2,4 g

S 142 Taf. 25 und Farbtaf. 23
Fingerring mit ovaler Ringplatte

AO: EM, Inv. 35/21/99 (ID 821)

FO: aus Tire

Dat.: —

Mat.: bleihaltige Bronze (Sn-Pb-Bronze): 49,4 % Cu,
34,4 % Sn, 9,6 % Pb (RFA)

Erh.: vollstindig, kaum korrodiert und leicht verschmutzt
Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Reste des
Gusszapfens abgeflacht, Verzierung auf der Ringplatte
fein und scharfkantig mit einem Meillel bearbeitet. Der
ungewohnlich hohe Zinngehalt konnte entweder auf

Verzinnung deuten, oder — da Gold in Spuren mit ca.
2,9 % detektiert wurde — als »Zwischenschicht« fiir eine
Vergoldung interpretiert werden (das Grundmaterial hat
hohen Bleigehalt).

Beschreibung: Die bandartige nichtverzierte Schiene
mit ldnglichem Wulst (Gusszapfenrest) hat einen D-
formigen Querschnitt mit Mittelgrat an der AuBenfliche
und verbreitert sich zu den Schultern hin. Das Motiv ent-
spricht S 141.

Mafe: Schiene: Dm 2,1 ¢cm (auflen), 1,6 cm (innen), B
0,5 cm, D 0,2-0,3 cm; Platte: 1,7 X 0,8 X 0,2 cm
Gewicht: 3.2 g

S 143 Taf. 25 und Farbtaf. 23
Fingerring mit runder Ringplatte

AO: EM, Inv. 20/21/93 (ID 800)

FO: aus Tire

Dat.: -

Mat.: bleihaltige Bronze (Pb-Sn-Bronze): 70,1 % Cu,
15,9 % Pb, 13,6 % Sn (RFA)

Erh.: vollsténdig, leicht korrodiert und leicht verschliffen
Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen (Guss-
haut auf der Ringschiene deutlich sichtbar)

Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: Reste des
Gusszapfens abgeflacht und als Zierelement erhalten,
Verzierung auf der Ringplatte vermutlich unter Einsatz
verschiedener Werkzeuge wie Gravierstichel oder even-
tuell Meif3el und Punze(n) (etwas ungenau) gestaltet
Beschreibung: Die bandartige nichtverzierte Schiene
mit erhabenem Wulst (Gusszapfenrest) verbreitert sich
zu den Schultern hin. Die deutlich abgesetzte Ringplatte
zeigt einen unregelméafBigen Stern. Die gesamte Ofl. ist
von winzigen Punkten {iberzogen.

Mafe: Schiene: Dm 2,0 cm (auflen), 1,5 cm (innen), B
0,4-0,5 cm, D 0,2-0,3 cm; Platte: 1,0 x 1,1 x 0,2 cm
Gewicht: 3,6 g

S 144 Taf. 25 und Farbtaf. 23
Fingerring mit ovaler Ringplatte

AO: EM, Inv. 1/43/80 (ID 612)

FO: aus Tire

Dat.: —

Mat.: Sn-Bronze: 56,7 % Cu, 38,9 % Sn (RFA)

Erh.: vollstindig, miBig korrodiert und deutlich ver-
schliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: Die flach-
gravierte Verzierung auf der Ringplatte ist mit einem
Gravierstichel gestaltet, kleine, sehr flache und runde
Vertiefungen bedecken die gesamte Ofl. des Fingerrings,
die eventuell das »Haftung¢ eine verzinnte Schicht er-
leichtern sollten (?) — (vgl. RFA-Ergebnisse der Ring-
platte und der Ringschiene, 14 % Unterschied des Sn-
Gehalts)

Beschreibung: Die bandartige nichtverzierte Schiene
verbreitert sich zu den Schultern hin. Das Motiv der
ovalen Ringplatte ist stark verrieben und zeigt ein un-
deutliches Quadrat. Die gesamte Ofl. ist mit winzigem
Punktmuster und kurzen Strichen {iberzogen.
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Malle: Schiene: Dm 2,0 cm (auflen), 1,7 cm (innen), D
0,1-0,25 cm; Platte: 1,5 x 0,8 x 0,2 cm
Gewicht: 3,3 g

S 145 Taf. 25 und Farbtaf. 23
Fingerring mit rechteckiger Ringplatte

AO: EM, Inv. 1/31/78 (ID 615)

FO: unbekannter Fundort

Dat.: 11.-13. Jh. (?)

Mat.: bleihaltige Bronze (Sn-Pb-Bronze): 63,8 % Cu,
27,7 % Sn, 6,4 % Pb (RFA)

Erh.: vollstdndig, die Vertiefungen und die Innenseite der
Ringschiene stark verschmutzt, maBig verschliffen
Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundidre Herstellungstechnik/Verzierung: gesamte Ofl.
(unter besonderer Beriicksichtigung der Seitenflichen)
mit einer Feile oder eventuell mit Polierwerkzeugen
nachbearbeitet, die Verzierung auf der Ringplatte mit ei-
nem Gravierstichel bearbeitet/flachgraviert
Beschreibung: Die bandartige, nichtverzierte Schiene
verbreitert sich kaum zu den Schultern hin. Das Motiv
der rechteckigen Ringplatte zeigt ein Motiv aus gegen-
stindigen Bogen und Linien in den Zwickeln.

Malle: Schiene: Dm 2,1 cm (auflen), 1,8 cm (innen), B
0,4 cm, D 0,1-0,2 cm; Platte: 1,0 X 0,9 x 0,3 cm
Gewicht: 2,8 g

S 146 Taf. 25 und Farbtaf. 23
Fingerring mit runder Ringplatte

AO: EM, Inv. 5/84/92 (ID 851)

FO: aus Bayindir

Dat.: 11.-13. Jh. (?)

Mat.: Cu-Sn-Pb-Legierung (Nebenelemente: Zn, Fe)
(RFA — qualitativ)

Erh.: vollstindig, stark korrodiert (flichendeckende Kor-
rosionsschicht), maBig verschliffen und leicht verformt
Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Nachbe-
arbeitungsspuren (Feilspuren) auf dem gesamten Ring
deutlich sichtbar, Verzierung auf der Ringplatte scharf-
kantig, vermutlich mit einem Gravierstichel bearbeitet
Beschreibung: Die bandartige nichtverzierte Schiene hat
einen D-formigen Querschnitt, einen Wulst als Endknopf
(Gusszapfenrest) und verbreitert sich zu den Schultern
hin. Die deutlich abgesetzte Ringplatte zeigt ein Motiv,
das in vereinfachter Form an S 118 erinnert.

Mafle: Schiene: Dm 2,0 cm (auflen), 1,5 cm (innen), B
0,4 cm, D 0,15-0,3 cm; Platte: 0,9 x 0,9 x 0,4 cm
Gewicht: 2,8 g

S 147 Taf. 25 und Farbtaf. 23
Fingerring mit runder Ringplatte

AO: EM, Inv. 2/39/90 (ID 640)

FO: aus Bayindir

Dat.: 11.-13. Jh. (?)

Mat.: Blei: 67,5 % Pb, 18,7 % Sn, 11,3 % Cu (RFA)
Erh.: vollstindig, maBig korrodiert und etwas ver-
schmutzt

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: die linearen
Verzierungen auf der Ringplatte gemeif3elt (Werkzeug-
spuren trotz der korrodierten Ofl. deutlich sichtbar), die
Punktverzierungen vermutlich mit einer Punze herge-
stellt

Beschreibung: s. S 146.

Mafe: Dm Schiene 1,9 cm (auflen), 1,5 cm (innen), B
0,3 cm, D 0,1-0,25 cm; Platte 0,8 x 0,7 x 0,2 cm
Gewicht: 1,4 g

S 148 Taf. 25 und Farbtaf. 23
Fingerring mit ovaler Ringplatte

AO: EM, Inv. 97/81/92 (ID 850)

FO: aus der Umgebung von Tire

Dat.: —

Mat.: Zusammensetzung von Platte und Schiene un-
terscheidet sich: Platte: Sn-Bronze: 80,1 % Cu, 9,8 %
Sn (RFA); Schiene: Sn-Bronze: 76,0 % Cu, 11,6 % Sn
(RFA)

Erh.: vollstindig, miBig korrodiert und stark ver-
schmutzt (gesamte Ringschiene mit Verschmutzungs-
schicht bedeckt)

Primére Herstellungstechnik: vermutlich einteilig (auf-
grund der Verschmutzungsschicht nicht eindeutig zu be-
stimmen), gegossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Reste des
Gusszapfens abgeflacht und als Zierelement erhalten,
Verzierung auf der Ringplatte mit einem Gravierstichel
etwas ungenau gestaltet

Beschreibung: Die bandartige nichtverzierte Schiene
mit Wulst (Gusszapfenrest) verbreitert sich leicht zu den
Schultern hin. Die deutlich abgesetzte Platte zeigt als
Motiv zwei einander gegeniiberliegende Dreiecke, ge-
staltet durch Doppellinien.

Mafe: Schiene: Dm 2,2 cm (auflen), 1,7 cm (innen), B
0,4-0,5 cm, D 0,15-0,25 cm; Platte: 1,2 x 1,7 x 0,5 cm
Gewicht: 6,4 g

S 149 Taf. 25 und Farbtaf. 24
Fingerring mit ovaler Ringplatte

AO: EM, Inv. 692 (ID 639)

FO: aus dem Ostgymnasium

Dat.: —

Mat.: Cu-Sn-Pb-Legierung (RFA — qualitativ)

Erh.: vollstdndig, stark korrodiert, mifig verschmutzt
und deutlich verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen (?)
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Wegen der
Verschmutzung in den Vertiefungen der Punkte ist die
genaue Bestimmung der Herstellungstechnik nicht mog-
lich.

Beschreibung: Der geschlossene, einteilige Fingerring
hat eine Schiene mit D-formigem Querschnitt und ver-
breitert sich an den Schultern zu einer ovalen Ringplatte,
die mit einer Bliite aus sechs Punkten verziert ist.

Male: Schiene: Dm 2,1 cm (auflen), 1,7 cm (innen), B
0,3-0,4 cm, D 0,15-0,25 cm; Platte: 1,1 x 0,4 x 0,2 cm
Gewicht: 2,5 g
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S 150 Taf. 25 und Farbtaf. 24
Fingerring mit runder Ringplatte

AO: EM, Inv. 18/9/95 (ID 878)

FO: aus der Umgebung von Tire

Dat.: —

Mat.: Cu-Pb-Legierung (Nebenelemente: Zn, Sn) (RFA —
qualitativ)

Erh.: vollstindig, stark korrodiert und méafig verschliffen
Primdre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen (s.
deutlich sichtbare grobe, kornige Gussoberfliache)
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: wegen der
stark korrodierten Ofl. Werkzeugspuren kaum zu erken-
nen, Gravierung auf der Ringplatte mit einem Graviersti-
chel bearbeitet, wihrend die zwei runden Vertiefungen
vermutlich sekundir entstanden sind (Beschddigung)
Beschreibung: Der relativ kleine Ring hat eine schmale,
bandartige Schiene, die nicht verziert ist und sich an den
Schultern verbreitert. Die runde Platte zeigt nicht mehr
zu identifizierende Linien und zwei Vertiefungen, die
vermutlich mit der urspriinglichen Gestaltung der Ring-
platte nichts zu tun haben.

Mafe: Schiene: Dm 1,9 cm (auflen), 1,5 cm (innen) B
0,3-0,4 cm, D 0,15-0,25 c¢m; Platte: 1,2 x 1 x 0,2 cm
Gewicht: —

S 151 Taf. 26 und Farbtaf. 24
Fingerring mit ovaler Ringplatte

AO: GHD (ID 1008)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 5,
SE 5053, KF 1, homogene Auffiillung, Flache 6stl. Kanal
Dat.: tpq spites 2. — frithes 3. Jh. (Fundkontext — E. Pro-
fant)

Mat.: Glas: gelblich durchsichtig, S30—Y90/M30

Erh.: vollstdndig

Beschreibung: Der von seinem Umfang her kleine Fin-
gerring weist eine Schiene mit D-formigem Querschnitt
auf, die sich zu den Schultern hin leicht verbreitert und
in eine spitzovale Ringplatte iibergeht. Die urspriinglich
vorhandene Verzierung ist nicht mehr zu erkennen.
Malle: Schiene: Dm 1,7 cm (auflen), 1,2 cm (innen), B
0,2 cm, D 0,2-0,25 cm; Platte: 1 x 0,5 X 0,15 cm
Gewicht: 0,4 g

S 152 Taf. 26 und Farbtaf. 24
Fingerring mit ovaler Ringplatte

AO: GHD (ID 228)

FO: aus dem Hanghaus 2 in Ephesos — 1983

Dat.: 13.—14. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: fast vollstindig, maBig korrodiert, miBig ver-
schmutzt und leicht verschliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: halbkreis-
formige Eintiefung am Rand der Ringplatte entweder
wihrend des Gussverfahrens oder sekundér entstanden
und vermutlich mit einer Feile nachbearbeitet; grobe
Nachbearbeitungsspuren (Feilspuren) auf der gesamten
Ofl. des Fingerringes zu finden; die drei gravierten paral-
lelen Linien auf der Ringplatte mit einem Gravierstichel

tief und scharfkantig gestaltet

Beschreibung: Die bandartige nichtverzierte Schiene
verbreitert sich zu den Schultern hin. Die ovale Ring-
platte zeigt als Motiv drei vertikale Striche.

Mafe: Schiene: Dm 1,7 cm (auflen), 1,4 cm (innen), B
0,3 cm, D 0,1-0,25 cm; Platte: 1,8 x 0,7 x 0,15 cm
Gewicht: 1,7 g

S 153 Taf. 26 und Farbtaf. 24
Fingerring mit ovaler Ringplatte

AO: EM, Inv. 20/90/92 (ID 804)

FO: aus Cayirlikoyii

Dat.: 13.-14. Jh. (?)

Mat.: Cu-Pb-Legierung (Nebenelemente: Zn, Sn) (RFA —
qualitativ)

Erh.: vollstindig, maBig korrodiert und deutlich ver-
schliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: Nachbear-
beitungsspuren (Feilspuren) iberwiegend auf der Ring-
schiene, Reste des Gusszapfens abgeflacht; die drei gra-
vierten parallelen Linien auf der Ringplatte mit einem
Gravierstichel gestaltet

Beschreibung: Die bandartige nichtverzierte Schiene mit
Waulst (Gusszapfenrest) hat einen Mittelgrat und verbrei-
tert sich leicht zu den Schultern hin. Die ovale Ringplatte
weist drei vertikale Linien auf (s. S 152).

Mafe: Schiene: Dm 1,9 ¢cm (auflen), 1,5 cm (innen), B
0,3-0,5 cm, D 0,1-0,3 cm; Platte: 1,1 x 0,6 x 0,2 cm
Gewicht: 2,3 g

S 154 Taf. 26 und Farbtaf. 24
Fingerring mit ovaler Ringplatte

AO: EM, Inv. 37/21/99 (ID 805)

FO: aus Tire

Dat.: 13.-14. Jh. (?)

Mat.: Cu-Sn-Pb-Legierung (RFA — qualitativ)

Erh.: vollstandig, leicht korrodiert, leicht verformt
Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundidre Herstellungstechnik/Verzierung: sorgfiltig
und scharfkantig nachbearbeitet, Reste des Gusszapfens
abgeflacht; grobe, deutlich sichtbare Nachbearbeitungs-
spuren (Feilspuren) auf der gesamten Ofl. des Finger-
rings zu finden; die vier gravierten, parallelen Linien auf
der Ringplatte mit einem Gravierstichel tief und scharf-
kantig gestaltet

Beschreibung: s. S 152, allerdings mit vier Linien.
Mafle: Schiene: Dm 1,7 cm (auflen), 1,4 cm (innen), B
0,3 cm, D 0,1-0,25 cm; Platte: 0,9 x 0,6 x 0,2 cm
Gewicht: 1,2 g

S 155 Taf. 26 und Farbtaf. 24
Fingerring mit ovaler Ringplatte

AO: EM, Inv. 23/21/93 (ID 824)

FO: aus Tire

Dat.: 13.—14.Jh. (?)

Mat.: Cu-Sn-Pb-Legierung (Nebenelemente: Fe, Zn)
(RFA — qualitativ)
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Erh.: vollstindig, leicht verschmutzt und deutlich ver-
schliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: sorgfaltig
und scharfkantig nachbearbeitet; grobe, deutlich sicht-
bare Nachbearbeitungsspuren (Feilspuren) auf der ge-
samten Ofl. des Fingerrings; die drei kurzen, parallelen
gravierten Linien auf der Ringplatte mit einem Gravier-
stichel gestaltet

Beschreibung: s. S 152.

Mafe: Schiene: Dm 1,7 cm (auBlen), 1,3 cm (innen), B
0,3-0,4 cm, D 0,1-0,25 cm; Platte: 1 x 0,7 x 0,2 cm
Gewicht: 1,5 g

S 156 Taf. 26 und Farbtaf. 24
Fingerring mit runder Ringplatte

AO: EM, Inv. 12/26/93 (ID 826)

FO: aus der Umgebung von Tire

Dat.: 13.-14. Jh. (?)

Mat.: Cu-Sn-Pb-Legierung (Nebenelemente: Zn, Fe)
(RFA — qualitativ)

Erh.: vollstdndig, leicht korrodiert und deutlich ver-
schliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundidre Herstellungstechnik/Verzierung: grobe, deut-
lich sichtbare Nachbearbeitungsspuren (Feilspuren) auf
der gesamten Ofl. des Fingerrings; die drei langen, pa-
rallelen gravierten Linien auf der Ringplatte mit einem
Gravierstichel gestaltet

Beschreibung: Die schmale, bandartige Schiene ist
gleich breit und nicht verziert. Die erhdhte Ringplatte ist
rund und mit drei Linien verziert (s. S 152).

MaBe: Schiene: Dm 1,9 ¢cm (auBlen), 1,5 cm (innen), B
0,3 cm, D 0,15-0,3 cm; Platte: 0,8 x 0,7 x 0,3 cm
Gewicht: 1,6 g

S 157 Taf. 26 und Farbtaf. 24
Fingerring mit rautenformiger Ringplatte

AO: EM, Inv. 6/10/93 (ID 830)

FO: aus Tire

Dat.: 13.-14. Jh. (?)

Mat.: Cu-Sn-Pb-Legierung (Nebenelemente: Zn, Fe)
(RFA — qualitativ)

Erh.: vollstindig, méBig korrodiert, méBig verschmutzt
und leicht verschliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: sehr gro-
be (trotz der starken Verschmutzungsschicht), deutlich
sichtbare Nachbearbeitungsspuren (Feilspuren) auf der
gesamten Ofl. des Fingerrings; die drei parallelen Linien
auf der Ringplatte mit einem Meif3el und/oder eines Gra-
vierstichels tief und scharfkantig gestaltet
Beschreibung: Die nichtverzierte Schiene hat einen drei-
eckigen Querschnitt und bleibt gleich breit. Die Platte ist
mit drei parallelen Linien verziert (s. S 152).

Mafe: Schiene: Dm 1,9 cm (auBlen), 1,4 cm (innen), B
0,3-0,4 cm, D 0,2-0,3 cm; Platte: 1,4 x 0,8 x 0,4 cm
Gewicht: 3,1 g

S 158 Taf. 26 und Farbtaf. 24
Fingerring mit ovaler Ringplatte

AO: EM, Inv. 4/51/92 (ID 836)

FO: aus Bayindir

Dat.: 13.-14. Jh. (?)

Mat.: Cu-Sn-Pb-Legierung (RFA — qualitativ)

Erh.: vollstindig, méaBig korrodiert, méBig verschmutzt
und leicht verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: sehr grobe
(trotz der starken Korrosions- und Verschmutzungs-
schicht) deutlich sichtbare Nachbearbeitungsspuren
(Feilspuren) auf der gesamten Ofl. des Fingerrings, die
drei parallelen Linien auf der Ringplatte vermutlich mit
einem Gravierstichel gestaltet

Beschreibung: s. S 152.

Mafle: Schiene: Dm 1,8 cm (auflen), 1,5 cm (innen), B
0,25-0,3 cm, D 0,1-0,2 cm; Platte: 1,2 x 0,5 x 0,15 cm
Gewicht: 1,2 g

S 159 Taf. 26 und Farbtaf. 24
Fingerring mit ovaler Ringplatte

AO: EM, Inv. 19/90/92 (ID 885)

FO: aus Cayirlikoyi

Dat.: 13.—14. Jh. (?)

Mat.: Blei oder Pb-Cu-Sn-Legierung (s. RFA-Ergebnis-
se) (RFA)

Erh.: vollstindig, leicht korrodiert und deutlich ver-
schliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Reste des
Gusszapfens abgeflacht und als Zierelement erhalten;
aufgrund der flachen/glatten Ofl. darf vermutet werden,
dass der Fingerring nach dem Guss mit Feilen oder mit
Polierwerkzeuge nachbearbeitet wurde; die drei parallel
verlaufenden Linien auf der Ringplatte vermutlich mit
einem Gravierstichel tief und scharfkantig gestaltet
Beschreibung: s. S 152.

Mafe: Schiene: Dm 1,7 cm (auflen), 1,4 cm (innen), B
0,25-0,4 cm, D 0,15-0,2 cm; Platte: 1,1 x 0,7 X 0,2 cm
Gewicht: 1,5 g

S 160

Fingerring mit ovaler Ringplatte
AO: EM, Inv. — (ID 1053)

FO: aus dem Isa Bey Hamam — 1998, SO 4, Ki 1/98
Dat.: 13.—14. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstdndig, maBig korrodiert und leicht verschliffen
Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Nachbear-
beitungsspuren (Feilspuren) auf der Ringschiene, die
drei parallel verlaufenden Linien auf der Ringplatte mit
einem Gravierstichel gestaltet

Beschreibung: s. S 152.

Mafe: —

Gewicht: —

Farbtaf. 24
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S 161 Taf. 26 und Farbtaf. 24
Fingerring mit ovaler Ringplatte

AO: EM, Inv. 2/10/95 (ID 801)

FO: aus Ephesos

Dat.: 13.-14. Jh. (?)

Mat.: bleihaltige Bronze (Pb-Sn-Bronze): 76,0 % Cu,
15,6 % Pb, 7,9 % Sn (RFA)

Erh.: vollstindig, leicht korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: sehr grobe,
deutlich sichtbare Nachbearbeitungsspuren (Feilspuren)
auf gesamter Ofl. des Fingerrings; Reste des Gusszap-
fens abgeflacht; die zwei (?) parallel verlaufenden Linien
auf der Ringplatte vermutlich mit einem Gravierstichel
flach gestaltet

Beschreibung: s. S 152, allerdings wahrscheinlich nur
mit zwei parallelen Linien verziert.

Mafe: Schiene: Dm 1,8 c¢cm (auflen), 1,3 cm (innen), B
0,2-0,3 cm, D 0,2-0,3 cm; Platte: 1,1 x 0,6 x 0,2 cm
Gewicht: 1,7 g

FINGERRINGE MIT UNVERZIERTER RINGPLATTE

S 162 Taf. 26 und Farbtaf. 24
Fingerring mit ovaler Ringplatte

AO: GHD (ID 1005)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 4,
SE 4024, Laufnr. 4098, Grube im Siidwesten vor kaiser-
zeitlicher Ostwestmauer (im 5. Jh. verfiillt), gemeinsam
mit Schnallendorn (?) T 76 gefunden

Dat.: 5. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Eisen (keine RFA)

Erh.: Fragment, leicht korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig, geschmiedet
Beschreibung: Die bandartige Schiene verbreitert sich
leicht zu einer vermutlich unverzierten Ringplatte.
Malbe: Schiene: Dm 2,7 cm; Platte: 1,1 x 0,8 cm
Gewicht: 5,1 g

S 163 Taf. 26 und Farbtaf. 24
Fingerring mit leicht runder Ringplatte

AO: GHD (ID 79)

FO: aus dem sog. friihbyzantinischen Hort im Hang-
haus 2 — 1997, Ki 97/145

Dat.: 4.-7. Jh. (?) (Fundkontext)

Mat.: Eisen (keine RFA)

Erh.: Fragment, Ringplatte und Ansatz der Schiene er-
halten

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, geschmiedet
(deutlich sichtbare Hammerspuren auf der Ringplatte
und der Ringschiene)

Beschreibung: Die nichtverzierte Schiene hat einen ecki-
gen Querschnitt. Die runde Platte ist ebenfalls nicht ver-
ziert.

Mafe: Schiene: Dm 2,4 cm (auflen), 1,8 cm (innen), B
0,3 cm, D 0,2-0,3 cm; Platte: 1,6 x 1,4 x 0,45 cm
Gewicht: 3.9 g

S 164 Taf. 26 und Farbtaf. 25
Fingerring mit ovaler Ringplatte

AO: EM, Inv. 2/11/97 (ID 819)

FO: aus Torbali

Dat.: tpg 2. H. 11. Jh.

Mat.: bleihaltiger Rotguss: 74,5 % Cu, 12,2 % Pb, 6,8 %
Sn, 4,8 % Zn (RFA)

Erh.: vollstindig, Uberzug fehlt (?), leicht korrodiert,
maBig verschmutzt und deutlich verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig (?), gegossen
Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: sekundére
Werkzeugspuren in Form unregelméBiger Kratzer auf
der Ringplatte; der abgetreppte, gezackte Rand (Imita-
tion von Kordeldraht oder verdrilltem Draht) vermutlich
vor dem Guss gestaltet und anschlieBend nachbearbeitet;
die Farbe der Ringplatte unterscheidet sich leicht von je-
ner der tibrigen Teile des Fingerrings

Beschreibung: Die rundstabige Schiene ist nicht verziert
und gleich breit. Die ovale Ringplatte hat einen abge-
treppten, gezackten Rand und soll vielleicht an eine Ver-
zierung aus Kordeldraht erinnern. Méglicherweise war
die Platte urspriinglich mit Glaspaste iiberzogen (?).
Mafle: Schiene: Dm 2,1 cm (auflen), 1,6 cm (innen), B
0,3 cm, D 0,15-0,3 cm; Platte: 1,7 x 1,4 x 0,3 cm
Gewicht: 5,1 g

S 165 Taf. 26 und Farbtaf. 25
Fingerring mit ovaler Ringplatte

AO: EM, Inv. 2/27/92 (ID 883)

FO: aus Baymdir

Dat.: tpg 2. H. 11. Jh.

Mat.: Cu-Sn-Pb-Legierung (Nebenelemente: Zn, Fe)
(RFA — qualitativ)

Erh.: vollstindig, Uberzug fehlt (?), leicht korrodiert und
deutlich verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig (?), gegossen
Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: grobe Bear-
beitungsspuren (Feilspuren) auf der Ofl., liberwiegend
auf der Ringplatte; der abgetreppte, gezackte Rand (Imi-
tation von Kordeldraht oder verdrilltem Draht) vermut-
lich vor dem Guss gestaltet, anschlieend nachbearbei-
tet; die Farbe der Ringplatte hellsilbrig und unterscheidet
sich stark von jener der tibrigen Teile des Fingerrings
Beschreibung: s. S 164.

Mafle: Schiene Dm 1,8 cm (aufien), 1,4 cm (innen), B
0,3 cm, D 0,1-0,25 cm; Platte: 1,3 x 1,2 x 0,3 cm
Gewicht: 2,8 g

S 166 Taf. 26 und Farbtaf. 25
Fingerring mit ovaler Ringplatte

AO. EM, Inv. 16/21/93 (ID 858)

FO: aus Tire

Dat.: tpq 2. H. 11. Jh.

Mat.: Cu-Zn-Sn-Pb-Legierung (Nebenelemente: Fe)
(RFA — qualitativ)

Erh.: vollstindig, Uberzug fehlt (?)

Primédre Herstellungstechnik: einteilig (?), gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: grobe Bear-
beitungsspuren (Feilspuren) auf der Ofl., iberwiegend
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auf der Ringplatte; der abgetreppte, gezackte Rand (Imi-
tation von Kordeldraht oder verdrilltem Draht) vermut-
lich vor dem Guss gestaltet, anschlieend nachbearbei-
tet; die Farbe der Ringplatte hellsilbrig und unterscheidet
sich stark von jener der iibrigen Teile des Fingerrings
Beschreibung: s. S 164.

Malle: Schiene: Dm 2,1 cm (auflen), 1,7 cm (innen), B
0,3-0,4 cm, D 0,2-0,3 cm; Platte: 1,7 x 1,2 x 0,2 cm
Gewicht: 3,5 g

S 167 Taf. 27 und Farbtaf. 25
Fingerring mit ovaler Ringplatte

AO: EM, Inv. 2/17/93 (ID 817)

FO: aus Bayindir

Dat.: tpq 2. H. 11. Jh.

Mat.: Cu-Zn-Sn-Legierung (Nebenelemente: Pb, Fe)
(RFA — qualitativ)

Erh.: vollstindig, Uberzug fehlt (?), leicht korrodiert und
leicht verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig (?), gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: grobe Be-
arbeitungsspuren (Feilspuren) auf der Ofl., iiberwie-
gend auf der Ringplatte; der abgetreppte, gezackte Rand
vermutlich vor dem Guss gestaltet und anschliefend
nachbearbeitet; die Farbe der Ringplatte hellsilbrig und
unterscheidet sich stark von jener der iibrigen Teile des
Fingerrings

Beschreibung: s. S 164.

Malfe: Schiene: Dm 2,3 ¢cm (auflen), 1,8 cm (innen), B
0,4 cm, D 0,2-0,3 cm; Platte: 1,9 x 1,5 x 0,3 cm
Gewicht: 5,7 g

S 168 Taf. 27 und Farbtaf. 25
Fingerring mit leicht ovaler Ringplatte

AO: EM, Inv. 5/5/90 (ID 625)

FO: aus der Umgebung von Izmir

Dat: tpg 2. H. 11. Jh.

Mat.: bleihaltiger Rotguss: 77,6 % Cu, 8,4 % Pb, 6,4 %
Zn, 4,9 % Sn (RFA)

Erh.: vollstindig, Uberzug fehlt (?), miBig korrodiert,
leicht verschmutzt und leicht verschliffen
Beschreibung: s. S 164, aber ohne Randverzierung.
Malle: Schiene: Dm 2,1 cm (auflen), 1,7 cm (innen), D
0,15-0,35 cm; Platte: 1,5 x 1,1 X 0,3 cm

Gewicht: 4,0 g

S 169 Taf. 27 und Farbtaf. 25
Fingerring mit leicht ovaler Ringplatte

AO: EM, Inv. 31/28/92 (ID 831)

FO: aus Torbali

Dat.: —

Mat.: bleihaltiges Messing: 81,4 % Cu, 11,6 % Zn, 5,0 %
Pb (RFA)

Erh.: vollstdndig, leicht korrodiert und leicht verschliffen
Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: grobe (se-
kundire [?]) Werkzeugspuren auf der Ofl. (iiberwiegend
auf der Ringplatte), Verzierung auf der Ringschiene ent-

weder nach oder vor dem Guss gestaltet, anschlieSend
nachbearbeitet

Beschreibung: Die bandartige Schiene mit D-formigem
Querschnitt und Mittelgrat verbreitert sich an den Schul-
tern (schrige/vertikal geordnete Kerbreihe l4uft entlang
der Ringschiene). Die fast runde Ringplatte ist nicht ver-
ziert (?).

Mafe: Schiene: Dm 2,1 cm (auflen), 1,7 cm (innen), B
0,3 cm, D 0,2-0,3 cm; Platte: 1,3 x 1,4 x 0,4 cm
Gewicht: 5,3 g

FINGERRINGE MIT FASSUNGEN UND EINLAGEN

S 170 Taf. 27 und Farbtaf. 25
Fingerring mit ovaler Ringplatte und Einlagen

AO: EM, Inv. 38/65/87 (ID 765)

FO: aus der Marienkirche — 1986, FN 76/86, aus L,
Schutt Niveau 1,5 unter OF

Dat.: -

Mat.: Messing: 85,7 % Cu, 10,8 % Zn (RFA)

Erh.: fast vollstindig, Einlagen fehlen, unterer Teil der
Schiene zerrissen, leicht korrodiert und leicht verschliffen
Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: drei run-
de Vertiefungen in der Mitte vor dem Guss gestaltet
(s. Gusshaut in den Vertiefungen), gravierte Linien am
Rand, mit Punktpunzreihe iiberdeckt

Beschreibung: Die bandartige Schiene verbreitert sich
an den Schultern. Die langovale Ringplatte weist eine
grofle Vertiefung in der Mitte und je eine kleinere rechts
und links davon auf. Die urspriinglichen Einlagen — ver-
mutlich aus anderem Material (Glas oder Stein) — fehlen
heute. Die Ringplatte ist von einer spitzovalen Punkt-
punzreihe gerahmt, in den Zwickeln befindet sich je eine
weitere Punzierung.

Mafe: Schiene: Dm 1,8 cm (aufien), 1,5 cm (innen), B
0,2-0,4 cm, D 0,1-0,2 cm; Platte: 1,4 x 0,6 x 0,3 cm
Gewicht: 2,7 g

S171 Taf. 27 und Farbtaf. 25
Fingerring mit Kastenfassung und Glasperle

AO: EM, Inv. 31/84/92 (ID 793)

FO: aus Bayindir

Dat.: 11. Jh. (?)

Mat.: bleihaltiger Rotguss: 81,9 % Cu, 5,9 % Pb, 5,7 %
Sn, 5,1 % Zn (RFA), Glas (s. RFA-Ergebnisse)

Erh.: vollstindig, leicht korrodiert und deutlich ver-
schliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Nachbear-
beitungsspuren sind nicht sichtbar, jedoch ist die Ofl.
flach und glatt (gldnzend), vermutlich nach dem Guss
mit Polierwerkzeugen bearbeitet, runde Kastenfassung
mit vier Krappen

Beschreibung: Die schmale, bandartige Schiene verbrei-
tert sich leicht an den Schultern. Der Ringkopf besteht
aus einer hohen Kastenfassung mit vier Krappen, die
eine Perle aus opakem hellgriinen Glas halten.

Mafe: Schiene: Dm 1,8 cm (aufien), 1,5 cm (innen), B
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0,35 ¢cm, D 0,1-0,2 cm; Fassung: 0,9 x 0,8 x 0,5 cm
Gewicht: 2,0 g

S172 Taf. 27 und Farbtaf. 25
Fingerring mit Kastenfassung und Glasperle

AO: EM, Inv. 4/17/93 (ID 806)

FO: aus Bayindir

Dat.: 11. Jh. (?)

Mat.: bleihaltiger Rotguss: 73,2 % Cu, 12,8 % Sn, 7,0 %
Pb, 6,1 % Zn, (RFA), Glas (s. RFA-Ergebnisse)

Erh.: vollstindig, méiBig korrodiert und deutlich ver-
schliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: grobe Nach-
bearbeitungsspuren (Feilspuren) auf der Ofl., runde Kas-
tenfassung mit vier (teilweise) unregelmafBig angeordne-
ten Krappen

Beschreibung: s. S 171. Die Einlage ist eine opake hell-
blaue Glasperle.

MaBe: Schiene: Dm 1,7 cm (auflen), 1,3 cm (innen),
B 0,3-0,35 cm, D 0,15-0,2 cm; Fassung: 0,8 x 0,8 x
0,6 cm

Gewicht: 2,6 g

S173 Taf. 27 und Farbtaf. 25
Fingerring mit Kastenfassung und Glasperle

AO: EM, Inv. 12/72/92 (ID 807)

FO: aus der Umgebung von Tire

Dat.: 11. Jh. (?)

Mat.: bleihaltige Bronze (Pb-Sn-Bronze): 73,4 % Cu,
16,1 % Pb, 5,8 % Sn (RFA), Glas (s. RFA-Ergebnisse)
Erh.: vollstindig, leicht korrodiert und deutlich ver-
schliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundire Herstellungstechnik/Verzierung: grobe Nach-
bearbeitungsspuren (Feilspuren) an der Seitenwand der
Fassung und auf der Ofl. der Krappen, runde Kastenfas-
sung mit vier Krappen (Glaseinlage/Perle sekundér ver-
wendet [?])

Beschreibung: s. S 171. Die blaue opake Glasperle ist
durchbohrt und deutet daher auf eine sekundéire Verwen-
dung hin.

MaBe: Schiene: Dm 2,1 cm (aulen), 1,6 cm (innen), B
0,35 cm, D 0,15-0,3 cm; Fassung: 0,9 x 0,9 x 0,7 cm
Gewicht: 4,0 g

S174 Taf. 27 und Farbtaf. 25
Fingerring mit Kastenfassung und Glasperle

AO: EM, Inv. 3/51/92 (ID 808)

FO: aus Bayindir

Dat.: 11. Jh. (?)

Mat.: Cu-Zn-Sn-Pb-Legierung (Nebenelemente: Fe)
(RFA — qualitativ), Glas (s. RFA-Ergebnisse)

Erh.: vollstindig, Ringschiene leicht verformt, leicht
korrodiert und deutlich verschliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: grobe Nach-
bearbeitungsspuren (Feilspuren) auf der Ofl., runde Kas-

tenfassung mit vier (teilweise) unregelméafig angeordne-
ten Krappen

Beschreibung: s. S 171. Die Einlage ist eine opake blass-
griine Glasperle.

Male: Schiene: Dm 2,1 cm (aulen), 1,8 cm (innen), D
0,15-0,25 cm; Fassung: 1,1 X 0,9 x 0,6 cm

Gewicht: 3,2 g

S 175 Taf. 27 und Farbtaf. 25
Fingerring mit Kastenfassung und Glasperle

AO: EM, Inv. 40/6/95 (ID 845)

FO: aus Ephesos

Dat.: 11. Jh. (?)

Mat.: Messing: 85,0 % Cu, 8,3 % Zn (RFA), Glas (s.
RFA-Ergebnisse)

Erh.: vollstdndig, Ringschiene leicht verformt, leicht
korrodiert und leicht verschliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: grobe se-
kundédre Werkzeugspuren und Schnittspuren direkt neben
der Fassung auf der Ringschiene, runde Kastenfassung
mit vier (teilweise) unregelméaBig angeordneten Krappen
Beschreibung: s. S 171. Die Einlage ist eine opake blau-
griine Glasperle.

Mafle: Schiene: Dm 2,2 cm (auflen), 1,9 cm (innen), B
0,4 cm, D 0,1-0,2 cm; Fassung: 1,2 x 1,1 x 0,5 cm
Gewicht: 3.4 g

S 176 Taf. 27 und Farbtaf. 25
Fingerring mit Kastenfassung und Glasperle

AO: EM, Inv. 4/84/92 (ID 859)

FO: aus Baymndir

Dat.: 11. Jh. (?)

Mat.: Zusammensetzung von Platte und Schiene un-
terscheidet sich stark: Fassung: bleihaltiger Rotguss:
72,9 % Cu, 11,2 % Pb, 7,7 % Zn, 6,5 % Sn (RFA); Schie-
ne: Messing: 89,3 % Cu, 8,0 % Zn, 2,5 % Pb (RFA); Glas
(s. RFA-Ergebnisse)

Erh.: vollstindig, Ringschiene leicht verformt, méBig
korrodiert und deutlich verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: vermutlich mehrteilig
(Schiene und Fassung: obere und untere Zarge [?]), ge-
gossen (sechs Krappen und die obere Zarge vermutlich
in einem Stiick gegossen)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: die einzelne
Teile wurden (eventuell) durch Loten (Weichloten [?])
verbunden, grobe Nachbearbeitungsspuren (Feilspuren)
auf der US der Fassung; ovale, fast hexagonale Fassung,
bestehend aus oberer und unterer Zarge mit sechs mitge-
gossenen Krappen

Beschreibung: s. S 171, allerdings weist die Fassung ins-
gesamt sechs Krappen auf. Die Einlage ist eine Perle aus
durchsichtigem griinlichen Glas.

Mafle: Schiene: Dm 1,7 cm (auflen), 1,4 cm (innen), B
0,3 cm, D 0,1-0,2 cm; Fassung: 1,1 x 0,8 x 0,8 cm
Gewicht: 2,5 g
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S177 Taf. 27 und Farbtaf. 25
Fingerring mit Kastenfassung und Glasperle

AO: EM, Inv. 22/21/93 (ID 877)

FO: aus Tire

Dat.: 11. Jh. (?)

Mat.: bleihaltiges Kupfer: 86,2 % Cu, 7,5 % Pb (RFA),
Glas (s. RFA-Ergebnisse)

Erh.: vollstindig, leicht korrodiert und leicht verschliffen
Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: grobe Nach-
bearbeitungsspuren (Feilspuren) auf der Ofl.; der dicke-
re, untere Teil der Schiene weist auf ehemaligen Guss-
zapfen hin, runde Kastenfassung mit zwei lénglichen,
schmalen und zwei kurzen, breiten Krappen; trapezfor-
miger Ubergang zwischen Schiene und Fassung mit gra-
vierten (miteinander) parallelen Linien verziert
Beschreibung: s. S 171. Die fiir die Fassung fast zu klein
wirkende Einlage ist eine opake kobaltblaue Glasper-
le. Im Gegensatz zu den vorangegangenen Exemplaren
weist der Ring S 177 noch eine zusétzliche Dekoration
an den Schultern auf: Am Ubergang zwischen Schiene
und Fassung befindet sich auf jeder Seite ein trapezfor-
miges, mit horizontalen Streifen dekoriertes Blech, das
dem Ring eine Schmetterlingsform verleiht.

MaBe: Schiene: Dm 2,0 cm (auBlen), 1,5 cm (innen), B
0,35-0,4 cm, D 0,1-0,25 cm; Blech: 1,7 x 1,2 cm; Fas-
sung: 0,8 x 1,1 x 0,5 cm

Gewicht: 2.9 g

S178 Taf. 27 und Farbtaf. 25
Fingerring mit Doppelkastenfassung und Glasperlen
AO: EM, Inv. 5/10/93 (ID 832)

FO: aus Tire

Dat.: 11. oder 13.—14. Jh. (?)

Mat.: Messing: 82,9 % Cu, 13,7 % Zn (RFA), Glas (s.
RFA-Ergebnisse)

Erh.: fast vollstidndig, eine Glasperle fehlt, leicht korro-
diert und deutlich verschliffen

primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: wahrschein-
lich nach dem Guss mit einer Feile oder mit Polierwerk-
zeugen bearbeitet, Doppel-Kastenfassung mit je zwei
Krappen

Beschreibung: s. S 171, allerdings finden sich bei diesem
Exemplar zwei nebeneinanderliegende Kastenfassungen
mit je zwei Krappen. Die erhaltene Einlage ist eine opa-
ke blaue Glasperle.

Male: Schiene: Dm 2,0 cm (auBlen), 1,7 cm (innen), B
0,3-0,35 cm, D 0,1-0,2 cm; Fassung: 0,6 x 0,6 x 0,4 cm
Gewicht: 2,7 g

S179 Taf. 27 und Farbtaf. 26
Fingerring mit Doppelkastenfassung und Glasperlen
AO: EM, Inv. 1/84/92 (ID 833)

FO: aus Bayimdir

Dat.: 11. oder 13.—14. Jh. (?)

Mat.: Kupfer: 91,9 % Cu, 4,0 % Pb, 3,2 % Zn (RFA),
Glas (s. RFA-Ergebnisse)

Erh.: fast vollstandig, eine Glasperle fehlt, stark korro-

diert und deutlich verschliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: grobe Be-
arbeitungsspuren (Feilspuren) zwischen den Fassungen,
Doppelkastenfassung mit je zwei Krappen
Beschreibung: s. S 178. Eine opake blaue Glasperle ist
erhalten.

Mafe: Schiene: Dm 1,9 cm (auflen), 1,6 cm (innen), B
0,3 cm, D 0,1-0,25 cm; Fassung: 0,6 x 0,7 x 0,5 cm
Gewicht: 2,9 g

S 180 Taf. 27 und Farbtaf. 26
Fingerring mit Doppelkastenfassung und Glasperlen
AO: EM, Inv. 21/84/92 (ID 853)

FO: aus Baymdir

Dat.: 11. Jh. oder 13.—14. Jh. (?)

Mat.: bleihaltige Bronze (Sn-Pb-Bronze): 71,7 % Cu,
17,0 % Sn, 8,2 % Pb (RFA)

Erh.: fast vollstdndig, beide Glasperlen fehlen, leicht
korrodiert und deutlich verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: grobe Bear-
beitungsspuren (Feilspuren) an der Auflenseite und zwi-
schen den Fassungen; Doppelkastenfassung mit je zwei
Krappen, dunkelgraue Uberreste eines Materials in der
Fassung (auf dem Boden)

Beschreibung: s. S 178, beide Glasperlen fehlen.

Mafe: Schiene: Dm 1,8 cm (auflen), 1,5 cm (innen), B
0,3 cm, D 0,15-0,2 cm; Fassung: 0,6 x 0,7 x 0,5 cm
Gewicht: 2,2 g

S 181 Farbtaf. 26
Fingerring mit ovalem >Setting« und Einlage

AO: KHM, Antikensammlung, Inv. VII 840 (ID 1204)
FO: aus Ephesos — Geschenk von Sultan Abdul Ha-
mid II. an Kaiser Franz Joseph L.

Dat.: 2. — Anfang 4. Jh. (?)

Mat.: Goldlegierung, Einlage aus Glas oder Halbedel-
stein (keine RFA)

Erh.: vollstdndig, leicht korrodiert

Primdre Herstellungstechnik: einteilig, aus einem
Blech(-Streifen) durch Zusammenfalten hergestellt oder
Hohlguss (fiir ein Zusammenfalten sprechen die kleinen
»Eindriicke« auf der Ofl., dagegen spricht, dass keine
Fuge sichtbar ist), sehr diinnes, feines Blech

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: versenkte
Fassung (obere Kanten der Fassung zur Fixierung auf
die Einlage gedriickt)

Beschreibung: Die nichtverzierte Ringschiene mit D-for-
migem Querschnitt verbreitert sich stark an den Schul-
tern. Die Ringplatte hat eine ovale Einlassung/versenk-
te Fassung oder >Setting« fiir einen konvexen Stein aus
Granat/Almandin.

Mafe: Schiene: Dm 2 cm, 2,07 X 1,9 cm (auBlen), 1,7 %
1,3 cm (innen), D 0,1-0,2 cm, H 0,46 cm, B 0,1-0,8 cm
Gewicht: 24 g
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S 182

Fingerring mit ovalem >Setting«
AO: EM, Inv. 41/6/95 (ID 872)
FO: aus Ephesos

Dat.: spites 3. — A. 4. Jh. (?)
Mat.: Messing: 86,4 % Cu, 12,1 % Zn (RFA)

Mat.: Reste der Einlage (Glas/Email [?]): Si, K, Ca und
Fe auf dem Boden der Fassung detektiert (u-RFA)

Erh.: fast vollstindig; Einlage aus einem anderen Ma-
terial, vielleicht Glas, fehlt, kaum korrodiert und etwas
verschliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: sekundére
Werkzeugspuren auf der Ofl. (vor allem auf dem Boden
der vertieften Fassung) zu sehen; aufgrund der p-RFA-
Ergebnisse zu vermuten, dass der Ring iiber eine Glas-
oder Emaileinlage verfiigte

Beschreibung: s. S 181.

Male: Schiene: max. Dm 2,2 cm (auflen), 1,8 cm (in-
nen), B 0,25-0,4 cm, D 0,15-0,25 cm; Platte: 1,4 x 0,9 x
0,2 cm

Gewicht: 2,7 g

Taf. 27 und Farbtaf. 26

S 183 Taf. 28 und Farbtaf. 26
Fingerring mit ovalem >Setting« und Einlage

AO: EM, Inv. 2/5/87 (ID 643)

FO: aus Selguk

Dat.: spétes 3. —A. 4. Jh. (?)

Mat.: Zusammensetzung von Ringschulter und Schie-
ne sehr unterschiedlich: Schiene: Messing: 78,5 % Cu,
14,2 % Zn (RFA); Schulter: Messing: 87,5 % Cu, 7,9 %
Zn (RFA); Einlage (s. RFA-Ergebnisse)

Erh.: vollstindig, médBig korrodiert und leicht ver-
schliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: versenkte
Fassung

Beschreibung: s. S 181, die Einlage ist ein flaches weil3-
griinliches Pléttchen.

Malfe: Schiene: Dm 1,9 ¢cm (auflen), 1,6 cm (innen), B
0,3 cm, D 0,1-0,15 cm; Platte: 0,8 x 0,7 x 0,3 cm
Gewicht: 1,6 g

S 184 Farbtaf. 26
Bliitenartiger Fingerring mit Fassungen und Glaseinla-
gen

AO: EM, Inv. — (ID 940)

FO: vom sog. Staatsmarkt

Dat.: 4.-5. Jh. (?) (typologischer Vergleich); taq 6. Jh.
(Fundkontext)

Mat.: Gold, Glas (keine RFA)

Erh.: fast vollstidndig, eine Bliiteneinlage fehlt, (durch
Gebrauch) etwas verschliffen

Primére Herstellungstechnik: mehrteilig (Ringschiene,
Fassung, Einlagen), >frei geformt¢; Ringschiene ge-
schmiedet oder gegossen, anschlieend (nach-)graviert;
die hohle Fassung vermutlich aus einem (oder mehreren)
Blech(en) durch Treiben/Treibziselieren hergestellt (s.
Beschidigungen an der Seitenwand)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Ringschiene
und Fassung durch Loten verbunden, die etwas plastische
Verzierung auf der gesamten Schiene (nach-)graviert
Beschreibung: Der Ring ist in Form einer sechsbléttri-
gen Bliite gestaltet, deren Blétter tropfenartige versenkte
Fassungen sind, welche mit griinen Glaseinlagen gefiillt
sind. Die bandartige Schiene ist mit Zickzackmuster
(eher Doppel-Blitterreihen/Weizenmuster oder ovales,
scheibenartiges Feld auf der Ringschulter direkt neben
der Fassung mit einem gravierten Kreuzmotiv) dekoriert.
Malfe: Bliite: Dm 1,8 cm, H 0,8 cm

Gewicht: —

Lit.: Alzinger 1972-75, Beibl. 300 Abb. 36.

FINGERRINGE MIT EMAILEINLAGEN

S 185 Taf. 28 und Farbtaf. 26
Fingerring mit achteckiger Ringplatte

AO: EM, Inv. 7/5/90 (ID 618)

FO: aus der Umgebung von Izmir

Dat.: —

Mat.: Messing: 67,1 % Cu, 30,6 % Zn (RFA), Email (s.
RFA-Ergebnisse)

Erh.: fast vollstindig, z. T. fehlen Emaileinlagen, leicht
korrodiert und méafig verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: plastisches
Dekor (mit den vertieften Feldern zwischen den linearen
und gebogenen Stegen) vor dem Guss gestaltet, Kontu-
ren des Dekors (obere Kanten) wahrscheinlich nachbe-
arbeitet (vgl. unbearbeitete vertiefte Felder mit grober
Ofl.), eventuell Unterlage/Klebematerial fiir die Email-
einlagen verwendet, Grubenemail (émail champlevé)
Beschreibung: Die geschlossene bandformige Schiene
weist an den Schultern eine Verzierung in Bliitenform
auf. Die einzelnen Bliitenblatter waren urspriinglich mit
Email gefiillt, von dem nur noch Reste erhalten sind. Die
achteckige Ringplatte zeigt eine aus »gebogenen Stegenc
zusammengesetzte sechseckige Bliite, deren Lanzettblét-
ter mit dunkelblauem Email, die Zwickel zwischen den
Bléttern hingegen mit hellblauem Email gefiillt sind.
Malfe: Schiene: Dm 2,4 ¢cm (auf3en), 1,9 cm (innen), B
0,5 cm, D 0,15-0,3 cm; Platte: 1,8 x 1,3 x 0,4 cm
Gewicht: 6,7 g

S 186 Taf. 28 und Farbtaf. 26
Fingerring mit spitzovaler Ringplatte

AO: EM, Inv. 9/11/06 (ID 811)

FO: aus der Umgebung von Tire

Dat.: osmanisch (?); 11.—13. oder 14.-15. Jh. (?)

Mat.: Zusammensetzung von Platte und Schiene unter-
scheidet sich stark: Platte: bleihaltiges Messing: 68,0 %
Cu, 23,5 % Pb, 7,4 % Zn; Schiene: Messing: 94,4 % Cu,
4,6 % Zn; Email (s. RFA-Ergebnisse)

Erh.: fast vollstdndig, nur Spuren der Emaileinlagen er-
halten, maBig korrodiert und deutlich verschliffen
Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Reste des
Gusszapfens abgerundet (am unteren Teil der Ringschie-
ne) und als Zierelement erhalten; versenkte Verzierungen
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(fiir das Email) vor dem Guss gestaltet und wahrschein-
lich nachbearbeitet; laut RFA-Ergebnisse wurden mog-
licherweise auch Bleibleche als Unterlagen (anstatt Sil-
berfolien) fiir das Email verwendet, Grubenemail (émail
champlevé)

Beschreibung: Die bandartige Schiene mit D-féormigem
Querschnitt weist noch die Reste des Gusszapfens auf
und verbreitert sich an den Schultern. Die langova-
le Platte zeigt ein florales Motiv, das urspriinglich mit
(griinlich blaulichem) Email gefiillt war. Die Form der
Ringschiene und -platte ebenso wie das Motiv erinnern
an S 119.

Mafe: Dm Schiene 2,2 cm (auflen), 1,8 cm (innen), B
0,5 cm, D 0,15-0,3 cm; Platte 1,8 x 0,9 x 0,2 cm
Gewicht: 4,3 g

S 187

Fingerring mit Einlagen
AO: EM, Inv. 110/41/86 (ID 616)

FO: aus der Marienkirche — 1986, Stidnekropole, Grab
40, FN 38/86, am Fingerknochen der dlteren Bestattung
Dat.: 11.-12. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Cu-Sn-Pb-Legierung (Nebenelemente: Fe, Ni)
(RFA — qualitativ)

Erh.: fast vollstindig, Einlagen/Aufsitze fehlen, méBig
korrodiert und deutlich verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: plastische
Verzierung vor dem Guss gestaltet, anschlieend nach-
bearbeitet (s. Kreispunktzier)

Beschreibung: Die bandartige Schiene mit D-formigem
Querschnitt weist im Schulterbereich je einen ldnglichen
Waulst auf. Rechts und links des knopfartigen Ringkopfs
befindet sich eine kleine Kreispunktverzierung, in wel-
cher eventuell urspriinglich ein weiteres Zierelement
eingesetzt war.

Mafe: Schiene: Dm 2,0 cm (auBlen), 1,6 cm (innen), B
0,4 cm, D 0,1-0,3 cm; Platte: 1,1 X 0,5 X 0,3 cm
Gewicht: 3,0 g

Lit.: S. Karwiese, Vorldufiger Bericht iiber die 3. An-
schluBgrabung i. J. 1986, 3 Abb. 3 (Archiv OAI, unpu-
bl.); Karwiese 1989, 38 Fig. 34 Abb. 78.

Taf. 28 und Farbtaf. 26

S 188 Taf. 28 und Farbtaf. 26
Fingerring mit ovaler Ringplatte und Einlagen (?)

AO: EM, Inv. 6/5/90 (ID 603)

FO: aus der Umgebung von Izmir

Dat.: —

Mat.: bleihaltiges Messing: 75,4 % Cu, 8,0 % Zn, 7,4 %
Pb (RFA)

Erh.: vollstandig, maBig korrodiert und stark verschmutzt
Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: die leichte
»Verdickung« der Ringschiene in der Mitte ist als Rest
des abgeflachten Gusszapfens zu interpretieren; auf-
grund der starken Verschmutzung und Korrosion in den
vertieften Verzierungen genaue Bestimmung der ange-
wandten Techniken kaum mdglich; die vier regelmafi-
gen konischen Locher sind gebohrt oder vor dem Guss

gestaltet und eventuell nachgebohrt, Linien vermutlich
graviert, Punkte punziert (mit Punkt/Perlpunze) — beide
Verzierungstechniken entweder vor oder nach dem Guss
durchgefiihrt

Beschreibung: Die bandartige Schiene ist nicht verziert.
Die spitzovale Platte weist vier im Quadrat angeordne-
te runde Durchbriiche auf, die vielleicht ehemals mit
Einlagen gefiillt waren, die RFA-Analysen konnten die
Vermutung jedoch nicht bestdtigen. Die restliche Ofl. der
Platte ist durchgehend mit Rautenmuster verziert, das
mit winzigen Punkten gefiillt ist.

Mafe: Schiene: Dm 2,3 ¢m (auflen), 1,8 ¢cm (innen), B
0,5 cm, D 0,15-0,25 cm; Platte: 1,9 x 1,4 x 0,3 cm
Gewicht: 3,9 g

FINGERRINGE MIT NIELLOEINLAGEN

S 189

Fingerring mit ovaler Ringplatte und Niello
AO: EM, Inv. 1/34/86 (ID 942)

FO: aus Sel¢uk

Dat.: —

Mat.: Silberlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstindig erhalten, leicht korrodiert und stark
verschliffen, vermutlich urspriinglich vorhandene Niel-
loeinlagen fehlen an vielen Stellen

Primére Herstellungstechnik: vermutlich einteilig, ge-
gossen (s. abgeflachten Gusszapfen)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Ringschul-
ter und die Ringplatte graviert, die gravierten Vertiefun-
gen waren vermutlich mit Niello gefiillt, anschlieBend
gesamte Ofl. mit Feilen oder Polierwerkzeugen nachbe-
arbeitet

Beschreibung: Die bandartige Schiene weist ein nicht
mehr zu erkennendes Muster auf und verbreitert sich an
den Schultern. Die breite und ovale Ringplatte ist halb-
kugelférmig und stark verschliffen, daher ist das Motiv
nicht mehr zu identifizieren.

Mafe: Schiene: Dm 2,2 cm (auf3en); Platte: 1,8 x 1,5 cm
Gewicht: —

Farbtaf. 26

S 190

Fingerring mit ovaler Ringplatte und Niello
AO: EM, Inv. 2153 (ID 943)

FO: aus der Johannesbasilika

Dat.: 11.-13. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung, Niello (keine RFA)

Erh.: vollstandig, leicht korrodiert

Primdre Herstellungstechnik: einteilig, vermutlich ge-
gossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Verzierun-
gen/Vertiefungen fiir die Nielloeinlage mit unterschiedli-
chen Werkzeugen (wie z. B. Meiflel und Gravierstichel)
gestaltet (s. die Vertiefungen/Rillen, in denen die Niel-
loeinlagen fehlen), mit einer (oder mehreren) Feile(n)
geglattet (deutlich sichtbare Feilspuren auf der Ofl.) und
vermutlich unter Einsatz verschiedener Polierwerkzeuge
fertiggestellt

Beschreibung: Die bandartige Schiene verbreitert sich zu
einer ovalen Ringplatte, die mit gegenstidndigen Bogen

Farbtaf. 26
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verziert ist. Auch die Schultern sind mit Strichmustern
bedeckt. Das Motiv erinnert an die Verzierung der Ring-
platte von S 118.

MaBe: Schiene: Dm 2,0 cm (auBlen); Platte: 1,8 x 1,0 cm
Gewicht: —

BANDARTIGE FINGERRINGE OHNE RINGPLATTE

S 191 Taf. 28 und Farbtaf. 26
Verzierter, geschlossener Fingerring

AO: GHD (ID 313)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2007, SO 12,
SF 1, Raum 3, beim Reinigen des Planums

Dat.: 4. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Messing: 90,8 % Cu, 7,6 % Zn (RFA)

Erh.: vollstindig, stark korrodiert und deutlich ver-
schliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Dekor an
der Seitenfliche vor dem Guss gestaltet (mitgegossener
Dekor), anschlieend mit einer Feile oder mit Polier-
werkzeugen nachbearbeitet

Beschreibung: Die bandartige Schiene mit rechteckigem
Querschnitt weist eine durchgehende unregelméBige
Wellenbandverzierung auf.

Mafle: Dm 2,2 cm (auflen), 1,7 cm (innen), B 0,35 cm,
D 0,15-0,3 cm

Gewicht: 2,8 g

S 192 Taf. 28 und Farbtaf. 26
Nichtverzierter, geschlossener Fingerring

AO: GHD (ID 1058)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2011, SO 2, SE 2036/11,
EVH11-2036/KF2, Raum 1.11 (alte Bezeichnung R 1)
Dat.:. —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, leicht korrodiert und deutlich verschliffen
Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen (deut-
lich sichtbare Gussoberfliche)

Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: Beschédi-
gung/Bruch wahrscheinlich nicht im Boden passiert, da
die Bruchobefldche z. T. verschliffen

Beschreibung: Der breite Ring hat einen D-formigen
Querschnitt, ist nicht verziert und ohne Ringplatte.
Mafe: Dm 3,2 cm (auBlen), 2,4 cm (innen), B 1,4 cm, D
0,3-0,5 cm

Gewicht: 17,8 g

S 193

Nichtverzierter, geschlossener Fingerring
AO: GHD (ID 1295)

FO: aus der Marienkirche — 1997, 55/97, Siiden, Kapelle
Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstindig

Herstellungstechnik: nicht untersucht

Beschreibung: Der Fingerring hat eine im Querschnitt D-
formige, nichtverzierte Schiene.

Taf. 28

Mafe: Dm 2,3 cm (auflen), 1,9 cm (innen), B 0,3 cm, D
0,15-0,2 cm
Gewicht: —

S 194 Taf. 28 und Farbtaf. 26
Nichtverzierter, geschlossener Fingerring

AO: GHD (ID 1296)

FO: aus der Marienkirche — 1997, 82/97, Stiden, Kapelle
Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstandig (?), etwas korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: einteilig (?), gegossen
Beschreibung: s. S 193, allerdings mit einem eckigen
Querschnitt.

Mafe: Dm 2,1-1,8 cm (auBlen), 1,8-1,4 cm (innen), B
0,2 cm, D 0,15-0,25 cm

Gewicht: 1,5 g

S195

Nichtverzierter Fingerring
AO: GHD (ID 1297)

FO: aus der Marienkirche — 1997, 130/97, Kanal C, ge-
meinsam gefunden mit dem Haken G 141

Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: 3 Fragmente

Primére Herstellungstechnik: gegossen

Beschreibung s. S 194.

Mafle: Fragment 1: Dm 1,8 cm (auf3en), 1,7 cm (innen),
B 0,2 cm, D 0,1 cm; Fragment 2: L 1,1 cm; Fragment 3:
L0,5cm

Gewicht: Fragment 1: 0,2 g; Fragment 2: 0,1 g; Frag-
ment 3: 0,03 g

Taf. 28 und Farbtaf. 26

S 196 Taf. 28 und Farbtaf. 26
Nichtverzierter, offener Fingerring

AO: GHD (ID 47)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6009, KF 3, Brandschicht Deponierung

Dat.: 3. D. 7. — 1. D. 8. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Mat.: Messing: 91,6 % Cu, 7,1 % Zn (RFA)

Erh.: vollstdndig, méBig korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: einteilig (?), >frei geformt;
aufgrund des kleinen Durchmessers und der Unregelma-
Bigkeit der horizontalen schmaleren, unebenen Seitenfla-
che eine sekundédre Verwendung denkbar (Blechstreifen
durch Zerstiickelung von einem Objekt, etwa von einem
GefiB oder Ahnlichem)

Beschreibung: Der schmale, bandartige Ring hat offene
Enden und ist nicht verziert.

Mafe: Dm 2,2 cm (auBlen), 2,0 cm (innen), D 0,1—
0,15 cm

Gewicht: 0,7 g

S197 Taf. 28 und Farbtaf. 26
Nichtverzierter, offener Fingerring
AO: GHD (ID 342)
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FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 1,
SE 1004, Laufnr. 118, Schutt iiber ovaler Struktur

Dat.: tpg 2. H. 6.—7. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Mat.: Messing: 89,1 % Cu, 6,2 % Zn (RFA)

Erh.: vollstindig, maBig korrodiert und maBig (?) ver-
schliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Beschreibung: Der Fingerring mit quadratischem Quer-
schnitt hat offene, sich leicht verjiingende Enden.

Mafe: Dm 1,7 cm (auflen), 1,3 cm (innen), B 0,3 cm, D
0,1-0,2 cm

Gewicht: 0,8 g

S 198 Taf. 28 und Farbtaf. 26
Nichtverzierter, offener Fingerring

AO: EM, Inv. 80/16/09 (ID 980)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2009, SO 28,
SE 28014, KF 6, Verfiillung von Raum 38

Dat.: 7. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Silberlegierung: 75,9 % Ag, 23,0 % Cu, 0,3 % Au
(RFA)

Erh.: vollstdndig, leicht korrodiert und deutlich ver-
schliffen

Primdre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen oder
geschmiedet

Beschreibung: s. S 197.

MaBe: Dm 2,2 cm (aufen), 1,8 cm (innen), D 0,15-
0,2 cm

Gewicht: 1,7 g

SCHLUSSELRINGE

S 199

AO: EM, Inv. 86/6/01 (ID 762)
FO: aus der Johannesbasilika
Dat.: —

Mat.: Messing: 86,9 % Cu, 5,8 % Zn (RFA)

Erh.: vollstindig, méBig korrodiert und deutlich ver-
schliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Beschreibung: Der geschlossene, mehrteilige Schliissel-
ring besitzt eine bandartige Schiene, die gleich breit und
nicht verziert ist. Auf einer kleinen quadratischen Platte
(>StoBplatte«) ist ein Schliissel befestigt.

MafBe: Schiene: Dm 1,9 cm (auflen), 1,3 cm (innen),
B 0,4-0,5 cm, D 0,2-0,3 cm; Schliissel: H 1,1 cm, L
1,4 cm, B 0,9 cm

Gewicht: 6,5 g

Taf. 28 und Farbtaf. 27

S 200

AO: GHD (ID 36)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 2,
SE 2005, SO-Konche, Raum A, nordliche Hélfte, Abhub
5, Laufnr. 236, Planierschicht unter Mosaikbodenunter-
bau

Dat.: tpq spites 4.—5. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Mat.: Messing: 92,4 % Cu, 5,2 % Zn (RFA)

Erh.: fast vollstindig, stark korrodiert, mafBig beschadigt
und leicht verschliffen

Taf. 29 und Farbtaf. 27

primdre Herstellungstechnik: wahrscheinlich urspriing-
lich einteilig, gegossen (?)

Beschreibung: Der Ring besitzt eine bandartige Schiene,
die gleich breit und nicht verziert ist. Auf einer kleinen
quadratischen Platte (»StoBplatte<) ist noch der Rest ei-
nes Schliissels sichtbar.

Mafe: Schiene: Dm 2,2 cm (aufien), 1,7 cm (innen),
B 0,8-1 cm, D 0,05-0,25 cm; Schliissel: H 0,5 cm,
L1,3cm, B 0,8cm

Gewicht: 3.9 g

S 201 Taf. 29 und Farbtaf. 27
AO: EM, Inv. 96/38/81 (ID 652)

FO: aus dem Hanghaus 2 — 1981, aus BB Schutt, Ki H2
81/192

Dat.: 6.—7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Messing: Ringschiene: 82,8 % Cu, 10,8 % Zn
(RFA); Schliissel: 80,6 % Cu, 12,8 % Zn (RFA)

Erh.: vollstindig, maBig korrodiert, stark verschmutzt
und leicht verschliffen

Primére Herstellungstechnik: zweiteilig, gegossen (?)
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: aufgrund
der stark verschmutzten Ofl. feinschmiedetechnische
Bestimmung kaum mdglich: Verzierungen auf der Ring-
schiene vermutlich mit einer Feile nachbearbeitet, die
Rillen (neben der Scharnierkonstruktion) eingraviert,
Scharnierkonstruktion

Beschreibung: Der geschlossene, mehrteilige Schliissel-
ring hat eine rundstabige Schiene, die liber ein Scharnier
mit einem beweglichen Schliissel verbunden ist. Der
Schlisselstiel ist hohl und weist im Schliisselbart zwei
Locher auf.

Mafe: Schiene: Dm 2,5 cm (auflen), 1,8 cm (innen), B
0,4 cm, D 0,25-0,4 cm; Schliissel: H 1,6 cm, L 1,2 cm,
B 0,4 cm

Gewicht: 6,8 g

S 202

AO: EM, Inv. 2/4/02 (ID 760)
FO: aus Selguk

Dat.: 6.-7. Jh. (?)

Mat.: Messing: 82,3 % Cu, 16,3 % Zn (RFA)

Erh.: vollstindig, méBig korrodiert und leicht verschliffen
Primédre Herstellungstechnik: zweiteilig, gegossen
Sekundire Herstellungstechnik/Verzierung:
Scharnierkonstruktion

Beschreibung: Der geschlossene, mehrteilige Ring be-
sitzt eine bandartige Schiene, die an den Schultern breit
gehdmmert ist. Uber ein Scharnier ist die Schiene mit
einem beweglichen, mehrfach durchbohrten Schliissel
verbunden.

MafBe: Schiene: Dm 2,5 cm (auflen), 2,0 cm (innen),
B 0,3-0,5 cm, D 0,2-0,45 cm; Schliissel: H 2,1 cm, L
1,1 cm, B 0,6 cm

Gewicht: 8,2 g

Taf. 29 und Farbtaf. 27

S 203
AO: EM, Inv. 2/27/87 (ID 651)
FO: aus der Umgebung von Ephesos

Taf. 29 und Farbtaf. 27
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Dat.: —

Mat.: Eisen: Ringschiene: 98,1 % Fe (RFA); Schliissel:
97,7 % Fe (RFA)

Erh.: vollstandig, stark korrodiert

Primére Herstellungstechnik: zweiteilig, geschmiedet
Sekundire Herstellungstechnik/Verzierung:
Scharnierkonstruktion

Beschreibung: Der geschlossene, mehrteilige Ring mit
bandartiger Schiene ist iiber ein Scharnier mit einem
beweglichen Schliissel verbunden. Der Schliisselstiel ist
hohl.

Malfe: Schiene: Dm 2,5 cm (auBlen), 1,8 cm (innen),
B 0,3-0,4 cm, D 0,25-0,4 c¢cm; Schlissel: H 2,1 ¢cm, L
1,5cm, B 0,5 cm

Gewicht: 8,1 g

ANHANG: NICHTBYZANTINISCHE SCHLUSSELRINGE

S 204

AO: GHD (ID 127)
FO: aus den Tabernen im Hanghaus 2 — 1983, Ki 83/25,
Tab I11/2 S Gewdlbe (Mitte S) unterer Schutt bis Boden
(unter Aschenschicht)

Dat.: kaiserzeitlich (?)

Mat.: Messing: 89,0 % Cu, 9,5 % Zn (RFA)

Erh.: vollstindig, stark korrodiert und leicht verschliffen
Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen

Malle: Schiene: Dm 2,1 cm (auflen), 1,8 cm (innen), B
0,5 cm, D 0,1-0,2 cm; Schliissel: H 0,3 cm, L 2,1 cm,
B 1,0 cm

Gewicht: 4,8 g

Taf. 29 und Farbtaf. 27

S 205

AO: GHD (ID 138)
FO: aus den Tabernen im Hanghaus 2 — 1983, R 46, Ki
83/74, Schutt, —1,15 m unter Mauer Oberkante, Ostmauer
Dat.: kaiserzeitlich (?)

Mat.: Messing: 83,7 % Cu, 15,5 % Zn (RFA)

Erh.: Fragment, mifig korrodiert (iiberwiegend der
Schliisselteil) und méBig verschliffen

Primdre Herstellungstechnik: vermutlich einteilig, ge-
gossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: zwei schra-
ge, parallel verlaufende (nach-)gravierte Linie beim
Schlisselteil auf der Ringschiene

Malfe: Schiene: Dm 2,1 cm (auflen), B 0,6 cm, D 0,1 cm;
Schliissel: H 0,45 cm, L 1,1 cm, B 1,0 cm

Gewicht: 7,3 g

Taf. 29 und Farbtaf. 27

S 206

AO: GHD (ID 165)
FO: aus den Tabernen im Hanghaus 2 — 1983, Raum 46
N, Ki 83/24, R 46 N Schutt, 2,25 m unter Estrich 38e
Dat.: kaiserzeitlich (?)

Mat.: Messing: 90,3 % Cu, 6,8 % Zn (RFA)

Erh.: Fragment, stark korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: wegen der

Taf. 29 und Farbtaf. 27

starken Korrosionsschicht keine Werkzeugspuren zu
identifizieren

Mafe: Schiene: Dm 1,9 cm (aufien), 1,4 cm (innen),
B 0,4 cm, D 0,2-0,25 cm; Schliissel: erh. H 0,7 cm, B
0,30 cm

Gewicht: 3,0 g

S 207

AO: GHD (ID 169)
FO: aus dem Hanghaus 2 — 1982, Ki 82/23, 38h unter
Mauer-OK nérdlich Ziegelmauer

Dat.: 4-7. Jh. (?)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh. Fragment, sehr stark korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: wegen der
starken Korrosionsschicht keine Werkzeugspuren zu
identifizieren

Mabe: erh. L 1,8 cm, Platte: 1,6 x 1,7 x 0,1 cm
Gewicht: 0,7 g

Taf. 29 und Farbtaf. 27

S 208

AO: GHD (ID 173)

FO: aus dem Hanghaus 2

Dat.: kaiserzeitlich (?)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)
Erh.: Fragment, sehr stark korrodiert
Primére Herstellungstechnik: urspriinglich vermutlich
einteilig, gegossen

Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: wegen der
starken Korrosionsschicht keine Werkzeugspuren zu
identifizieren

Mabfe: erh. L 2,2 cm, erh. B 0,7 cm, erh. H 1,2 cm
Gewicht: 6,8 g

Farbtaf. 27

S 209

AO: EM, Inv. 1/17/87 (ID 629)
FO: aus der Umgebung von Ephesos

Dat.: 3.-4. Jh. (?)

Mat.: Messing: 85,7 % Cu, 9,6 % Zn (RFA)

Erh.: vollstindig, maBig korrodiert und deutlich ver-
schliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre  Herstellungstechnik/Verzierung:  schrig
(nach-)gravierte Linien befinden sich auf der Stofplatte
Mafle: Schiene: Dm 2,0 cm (auflen), 1,5 cm (innen), B
0,4 cm, D 0,15-0,3 cm; Platte: 1,2 x 0,9 x 0,2 cm
Gewicht: 3,5 g

Taf. 29 und Farbtaf. 27

S 210 Taf. 29 und Farbtaf. 27
AO: EM, Inv. 11/10/90 (ID 644)

FO: aus der Umgebung von Ephesos

Dat.: 3.-4. Jh.

Mat.: Kupfer: 88,1 % Cu, 4,1 % Zn, 3,7 % Sn (RFA)
Erh.: vollstindig, maBig korrodiert, méBig verschliffen
und leicht verformt

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
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Malle: Schiene: Dm 1,9 cm (auflen), 1,6 cm (innen), B
0,6 cm, D 0,15-0,3 cm; Schliissel: H 1,2 cm, L 1,9 cm,
B 1,3 cm

Gewicht: 13,7 g

S211 Taf. 29 und Farbtaf. 28
AO: EM, Inv. 9/28/79 (ID 645)

FO: aus Selguk

Dat.: kaiserzeitlich (?)

Mat.: Cu-Zn-Sn-Pb-Legierung (Nebenelemente: Fe, Ni)
(RFA — qualitativ)

Erh.: vollstindig, leicht korrodiert und deutlich ver-
schliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen

MaBe: Schiene: Dm 2,1 cm (aullen), 1,6 cm (innen), B
0,5 cm, D 0,15-0,3 cm; Schliissel: H 1,3 cm, L 2,5 cm,
B 1,0 cm

Gewicht: 11,6 g

S 212

AO: EM, Inv. 6/41/80 (ID 646)
FO: aus der Umgebung von Ephesos

Dat.: 4. Jh. (?)

Mat.: Silberlegierung oder Cu-Ag-Legierung: 56,1 %
Cu, 31,6 % Ag, 5,7 % Pb (RFA)

Erh.: vollstindig, leicht korrodiert, deutlich verschliffen
und leicht beschadigt

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: zwei schri-
ge, durch Gebrauch stark verschliffene Linien auf dem
Schliisselteil, eventuell nachgraviert

MaBe: Schiene: Dm 1,9 ¢cm (auBlen), 1,4 cm (innen), B
0,6 cm, D 0,2-0,3 cm; Schliissel: H 1,0 cm, L 1,8 cm,
B 1,2cm

Gewicht: 10,7 g

Taf. 30 und Farbtaf. 28

S 213 Taf. 30 und Farbtaf. 28
AO: EM, Inv. 92/38/81 (ID 647)

FO: von der Alytarchenstoa — H2 81/542

Dat.: kaiserzeitlich (?)

Mat.: Messing: 88,4 % Cu, 8,5 % Zn (RFA)

Erh.: vollstidndig, sehr stark korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: aufgrund
der starken Korrosion keine Werkzeugspuren zu identifi-
zieren, (nach-)gravierte (?) Linien auf dem Schliisselteil
Mafle: Schiene: Dm 2,0 cm (auflen), 1,7 cm (innen), B
0,6 cm, D 0,15-0,25 c¢cm; Schliissel: H 1,0 cm, L 1,8 cm,
B1,2cm

Gewicht: 9,5 g

S 214

AO: EM, Inv. 78/32/82 (ID 648)
FO: aus dem Hanghaus 2

Dat.: spétromisch

Mat.: bleihaltige Bronze (Pb-Sn-Bronze): 76,9 % Cu,
12,9 % Pb, 9,3 % Sn (RFA)

Taf. 30

Erh.: vollstindig, sehr stark korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: aufgrund
der starken Korrosion keine Werkzeugspuren zu identi-
fizieren

Mafe: Schiene: Dm 2,1 cm (Auflen), 1,7 cm (innen),
B 0,3-0,4 cm, D 0,15-0,3 cm; Schliissel: H 0,4 cm, L
1,2cm, B 1,1 cm

Gewicht: 4,7 g

S 215 Taf. 30 und Farbtaf. 28
AO: EM, Inv. 7/41/80 (ID 649)

FO: aus der Umgebung von Ephesos

Dat.: 3.-4. Jh. (?)

Mat.: Messing: 92,0 % Cu, 4,6 % Zn (RFA)

Erh.: vollstidndig, méiBig korrodiert und leicht verschlif-
fen (?)

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen

Mafe: Schiene: Dm 2,0 cm (auflen), 1,6 cm (innen), B
0,8 cm, D 0,2-0,25 cm; Schliissel: H 0,2 cm, L 2,0 cm,
Bl4cm

Gewicht: 7,0 g

S 216 Taf. 30 und Farbtaf. 28
AO: EM, Inv. 126/60/78 (ID 650)

FO: aus dem Hanghaus 2 — 1978, HH2/31, H2 78/148
Dat.: 3./4. Jh. (Fundkontext)

Mat.: Messing: 83,4 % Cu, 15,2 % Zn (RFA)

Erh.: fast vollstindig, durch die Restaurierung bis zum
Metallkern gereinigt, daher keine Werkzeug- und Ge-
brauchsspurenspuren erhalten

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen

Male: Schiene: Dm 2,1 cm (auBlen), B 0,3-0,5 cm, D
0,15 cm; Schliissel: H 0,5 cm, L 1,7 cm, B 1,0 cm
Gewicht: —

Lit.: Rathmayr 2014, 691 B 254 Taf. 234; A. M. Piilz —
Kat 2010, 699 Abb. 2 (félschlicherweise als byzantinisch
gefiihrt); A. M. Piilz — Kat 2011, 198 Abb. 2.

S 217 Taf. 30 und Farbtaf. 28
AO: EM, Inv. 42/20/99 (ID 761)

FO: aus dem Hanghaus 2

Dat.: kaiserzeitlich (?)

Mat.: Messing: 85,2 % Cu, 10,5 % Zn (RFA)

Erh.: vollstindig, miBig korrodiert und leicht ver-
schliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: die Ring-
schiene fein, scharfkantig nachbearbeitet

Male: Schiene: Dm 2,0 cm (auflen), 1,6 cm (innen), B
0,5 cm, D 0,15-0,25 c¢m; Schliissel: H 0,8 cm, L 1,1 cm,
B 1,0 cm

Gewicht: 5,7 g

S 218
AO: EM, Inv. 39/6/95 (ID 840)
FO: aus Ephesos

Taf. 30 und Farbtaf. 28
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Dat.: kaiserzeitlich (?)

Mat.: Messing: 81,2 % Cu, 17,2 % Zn (RFA)

Erh.: vollstandig, leicht korrodiert und leicht verschliffen
Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundidre Herstellungstechnik/Verzierung: der gesamte
Fingerring ist fein und scharfkantig nachbearbeitet
Male: Schiene: Dm 1,7 cm (auflen), 1,4 cm (innen), B
0,40 cm, D 0,25-0,1 cm; Schliissel: H 0,6 cm, L 1,2 cm,
B 0,8 cm

Gewicht: 3,7 g

S 219 Taf. 30 und Farbtaf. 28
AO: EM, Inv. 21/90/92 (ID 841)

FO: aus Cayirlikoyii

Dat.: 3.-4. Jh. (?)

Mat.: Messing: 88,7 % Cu, 8,8 % Zn (RFA)

Erh.: vollstindig, méBig korrodiert (flichendeckende
Korrosionsschicht)

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen

Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: aufgrund
der flichendeckenden Korrosionsschicht keine Werk-
zeugspuren erkennbar

MaBe: Schiene: Dm 2,2 cm (auflen), 1,7 cm (innen), B
0,4-0,6 cm, D 0,15-0,3 cm; Aufsatz: 1 X 1,5 X 0,4 cm
Gewicht: 4,3 g

S 220 Taf. 30 und Farbtaf. 28
AO: EM, Inv. 10/15/93 (ID 890)
FO: aus Tire

Dat.: 3.-4. Jh. (?)

Mat.: Messing: 90,9 % Cu, 7,1 % Zn (RFA)

Erh.: vollstindig, maBig korrodiert und leicht ver-
schliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen

Mafe: Schiene: Dm 2,1 ¢cm (auflen), 1,5 cm (innen), B
0,4 cm, D 0,15-0,3 cm; Aufsatz: 1,1 x 1,3 cm

Gewicht: 4,8 g
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KREUZE (K)

Anhingerkreuze

K1 Taf. 31 und Farbtaf. 29
Nicht verziert

AO: EM, Inv. 7/29/92 (ID 655)

FO: aus Bayindir

Dat.: 1. H. 8. Jh. (?)

Mat.: Cu-Zn-Sn-Pb-Legierung (RFA — qualitativ)

Erh.: vollstindig, Ofl. korrodiert, durch Gebrauch ver-
schliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen, sicht-
bare Gussoberfliche

Beschreibung: Der Anhénger verfiigt {iber eine lateini-
sche Kreuzform mit sich leicht verbreiternden Hasten
und geraden Abschliissen und entspricht damit Form-
typ L. Das nichtverzierte Kreuz ist fast rundplastisch ge-
staltet und hat eine grof3e, mitgegossene und abgeflachte
Ose, die im rechten Winkel zum Kreuz angebracht ist.
MaBe: H 2 cm (ohne Ose), 2,8 cm (mit Ose), B 1,4 cm
(Haste zu Haste), max. D 0,3 cm

Gewicht: 1,2 g

Lit.: A. M. Piilz 2017a, Kat. 40.

K2 Farbtaf. 29
Nicht verziert

AO: EM, Inv. — (ID 1010)

FO: aus der Marienkirche — Kanal C, 1997, Ki 129/97
Dat.: 1. H. 8. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: fast vollsténdig

Primédre Herstellungstechnik: vermutlich mehrteilig (?),
die einzelnen Teile gegossen, zwei Kreuzarme durch
Verzapfen und Léten miteinander befestigt, Ose durch
Loten befestigt oder mitgegossen

Beschreibung: Das griechische Kreuz mit sich verbrei-
ternden Hasten (Formtyp XIV) ist vollplastisch gestaltet,
nicht verziert und weist oben eine grofe Ose auf.

Male: H2,7 cm, B 1,7 cm

Gewicht: 2,4 g

K3 Taf. 31 und Farbtaf. 29
Anikonisches Motiv

AO: EM, Inv. 43/48/80 (ID 757)

FO: aus Torbal1

Dat.: 10.-11. Jh. (?)

Mat.: bleihaltige Bronze (Pb-Sn-Bronze): ca. 71,0 % Cu,
20,9 % Pb, 5,9 % Sn (RFA)

Erh.: vollstandig, Ofl. etwas korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen (unebe-
ne, kornige Gussoberfliche deutlich sichtbar)
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Nachbear-
beitungsspuren auf der VS (vorwiegend um den Buckel
und auf den Seitenkanten), unregelméfige rundovale
Vertiefungen auf den Kreuzarmen durch Stanzen (mit
einem spitzen Werkzeug) oder eventuell Punzierung ge-
staltet

Beschreibung: Der Kreuzanhinger zihlt zu Formtyp 1.

Das Kreuz weist in der Mitte einen Buckel auf. Die
Arme sind mit je vier (in einem Dreieck angeordneten)
Punzierungen oder rundovalen Vertiefungen (Dm 0,11—
0,13 cm) verziert. Seine RS ist nicht verziert. Die schei-
benformige Ose ist mitgegossen.

MaBe: H 3,6 cm (ohne Ose), 4,2 cm (mit Ose), B 2,7 cm
(Haste zu Haste), D 0,15 cm

Gewicht: 6,6 g

K4 Taf. 31 und Farbtaf. 29
Anikonisches Motiv

AO: EM, Inv. 5/85/92 (ID 656)

FO: aus der Umgebung von Tire

Dat.: 10.—11. Jh. (?)

Mat.: bleihaltige Bronze (Sn-Pb-Bronze): 59,6 % Cu,
26,0 % Sn, 12,7 % Pb (RFA)

Erh.: vollstdndig, Korrosionsflecken auf der Ofl., durch
Gebrauch stark verschliffen (s. X-Motiv in der Mitte der
VS)

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: schmale, et-
was unregelméfige Linien an den Hastenenden graviert:
aufgrund der geringen Tiefe und der scharfen Kanten ei-
niger Linien ist eine spétere Verzierung/Ergéinzung durch
Gravieren nicht auszuschlie3en, die breiteren Linien auf
dem oberen Kreuzarm und die X-Verzierung in der Mitte
vermutlich mit einer Feile gestaltet

Beschreibung: Die Form des Anhdngers entspricht
Formtyp I (s. K 3). Die Verzierungen auf VS und RS
bestehen aus Linien Die VS zeigt drei Linien am unteren
Langshastenende sowie je zwei Linien an den Enden der
Querhaste und am oberen Langshastenende. Im Zentrum
kreuzen einander zwei Striche zu einem X-Motiv. Die
RS weist eine Linie an den Hastenenden, zwei und eine
Querlinie am oberen Hastenende auf. Die Ose ist mit-
gegossen.

MaBe: H 3,7 cm (ohne Ose), 4,1 cm (mit Ose), B 2,9 cm
(Haste zu Haste), D 0,1 cm

Gewicht: 6,2 g

K5 Taf. 31 und Farbtaf. 29
Anikonisches Motiv

AO: EM, Inv. 2/33/77 (ID 528)

FO: aus der Johannesbasilika

Dat.: 10.—11. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: bleihaltige Bronze (Sn-Pb-Bronze): 78,9 % Cu,
17,8 % Sn, 3,1 % Pb (RFA — groBe Unterschiede zwi-
schen den Messpunkten)

Erh.: fast vollstindig, Ose oben teilweise erhalten, Ofl.
stark korrodiert und leicht verschliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundidre Herstellungstechnik/Verzierung: im Zentrum
gebohrte und vielleicht auch schon vor dem Guss ent-
standene runde Vertiefung (Einlage fehlt), Muster gra-
viert
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Beschreibung: Der Anhdnger entspricht Formtyp I (s.
K 3). Unterschiedliche Verzierungen dekorieren die
Kreuzarme der VS: Die Lingshaste zeigt ein Flecht-
band, das zur Mitte hin schméler wird, die Querhaste
ein Fischgratmuster. In der Kreuzmitte befindet sich eine
runde (nach innen zu treppenartig gestaltete) Ausneh-
mung (Dm 0,6 cm, kleinere Auslassung in der Mitte Dm
0,2 cm) fiir einen Stein oder ein Pldttchen aus einem an-
deren Material, das heute fehlt. Die RS ist nicht verziert.
MaBe: H 5,9 cm (ohne Ose), 6,2 cm (mit Ose), B 4,5 cm
(Haste zu Haste), max. D 0,35 cm

Gewicht: 23,3 g

Lit.: Pitarakis 2006, Kat. 594 (Formtyyp I): falschlicher-
weise als Reliquienkreuz bezeichnet; A. M. Piilz 2017a,
Kat. 43.

K6 Taf. 31 und Farbtaf. 29
Anikonisches Motiv

AO: EM, Inv. 4/11/97 (ID 667)

FO: aus Torbal1

Dat.: 5.-7. oder 10.—11. Jh. (?)

Mat.: Cu-Zn-Sn-Pb-Legierung (RFA — qualitativ)

Erh.: vollstindig, Ofl. stark korrodiert, stark verschmutzt
Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: aufgrund
der stark verschmutzten Ofl. Identifizierung der fein-
schmiedetechnischen Merkmale schwierig, Nachbe-
arbeitungsspuren auf der Ofl., Feilspuren auf der RS,
schmale (und schrige) Kanten der Kreuzarme vermutlich
durch Feilen nachbearbeitet (s. scharfe, kerbartige Be-
rithrungspunkte der Kreuzarme); wahrscheinlich durch
Bohren gestaltetes Kreispunktdekor und gravierte oder
durch Feilen gestaltete Profilierung an den Kreuzarmen
Beschreibung: Der Anhdnger weist Formtyp I auf (s.
K 3). Die Verzierung besteht aus fiinf symmetrischen,
aber etwas ungenau angeordneten konzentrischen Kreis-
punkten. Die Hastenenden weisen je zwei horizontale
Linien auf. Die RS ist nicht verziert. Die mitgegosse-
ne scheibenformige Ose steht im rechten Winkel zum
Kreuz.

MaBe: H 3,3 cm (ohne Ose), 4 cm (mit Ose), B 2,5 cm
(Haste zu Haste), D 0,1 cm

Gewicht: 3.4 g

K7 Taf. 31 und Farbtaf. 29
Anikonisches Motiv

AO: EM, Inv. 2138 (ID 518)

FO: aus der Johannesbasilika

Dat.: 10. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: bleihaltige Bronze (Pb-Sn-Bronze): 76,3 % Cu,
12,7 % Pb, 6,9 % Sn (RFA)

Erh.: vollstindig, leicht verbogen, Ofl. leicht korrodiert
und durch Gebrauch verschliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Kreispunkt-
dekor vermutlich vor dem Guss gestaltet und grob nach-
bearbeitet, Nachbearbeitungsspuren auf der Ofl. sind
deutlich sichtbar

Beschreibung: Der Anhédnger hat eine lateinische Kreuz-

form mit sich stark verbreiternden Hasten und gegabel-
ten und konkav eingezogenen Kreuzarmenden, die mit
scheibenférmigen Ornamenten in den Ecken besetzt sind
(Formtyp IVa). Bei der Verzierung handelt es sich um
konzentrische Kreispunkte, verbunden durch Linien, die
zu einem Kreispunkt in der Mitte fithren. Die RS ist nicht
verziert.

MaBe: H 8,4 cm (mit Ornamenten), 9,3 cm (mit Ose), B
6,6 cm (Haste zu Haste), D 0,25 cm

Gewicht: 44,6 g

Lit.: A. M. Piilz 2017a, Kat. 44.

K8 Taf. 31 und Farbtaf. 29
Anikonisches Motiv

AO: EM, Inv. 4/39/76 (ID 534)

FO: unbekannt

Dat.: 10.—11. Jh. (?)

Mat.: bleihaltige Bronze (Sn-Pb-Bronze): 73,7 % Cu,
12,7 % Sn, 10,2 % Pb (RFA)

Erh.: vollstdndig, Ofl. korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: ungenau
gestaltete und angeordnete Kreispunktverzierung (auf-
grund der Korrosionsschicht und der Verschmutzung auf
der Ofl. Technik nicht genauer zu bestimmen)
Beschreibung: Die lateinische Kreuzform weist gerade
Hasten mit geraden Abschliissen auf, an deren Ecken
(mit Ausnahme des oberen Kreuzarms) sich scheiben-
formige Ornamente finden (Form-Typ IVb). Das Kreuz
ist mit unregelméafBig gesetzten Kreispunkten auf der VS
verziert. Die RS ist nicht verziert.

MaBe: erh. H4,5 cm (mit Ornamenten), 5,3 cm (mit Ose),
B (Haste zu Haste) 3 cm (Haste zu Haste), D 0,15 cm
Gewicht: 5,6 g

K9 Taf. 32 und Farbtaf. 29
Anikonisches Motiv

AO: EM, Inv. 30/55/79 (ID 531)

FO: aus Torbal1

Dat.: 10.—11. Jh. (?)

Mat.: Cu/Pb-Legierung (Nebenelemente: Zn, Sn) (RFA —
qualitativ)

Erh.: vollstdndig, korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: vermutlich
durch Punzierung gestaltetes Kreispunktdekor
Beschreibung: Form und Verzierung des Anhéngers ent-
sprechen K 8 (Formtyyp IVb), wobei das Motiv sorgfl-
tiger gestaltet ist. Die RS ist nicht verziert.

MaBe: H 5 cm (mit Ornamenten), 5,7 cm (mit Ose), B
3,8 cm (Haste zu Haste), max. D 0,2 cm

Gewicht: 13,8 g

K10 Taf. 32 und Farbtaf. 29
Anikonisches Motiv

AO: EM, Inv. 2/35/92 (ID 654)

FO: aus Belevi

Dat.: 5.—7. oder 10.—11. Jh. (?)
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Mat.: bleihaltige Bronze (Pb-Sn-Bronze): 74,0 % Cu,
13,9 % Pb, 6,4 % Sn, 4,1 % Zn (RFA)

Erh.: vollstindig, Ofl. leicht verschliffen, Vertiefungen
korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen (raue,
kornige Gussoberfliche deutlich sichtbar)

Sekunddre  Herstellungstechnik/Verzierung:  Kreis-
punktdekor vor dem Guss entstanden, Seitenkanten der
Kreuzarme auf der VS iiberlappen die Kreispunktzier in
der Mitte; eventuell nachbearbeitet, Kanten vermutlich
durch Feilen nachbearbeitet (s. scharfe, kerbartige Be-
rithrungspunkte der Kreuzarme)

Beschreibung: Das Kreuz (Formtyp I) ist mit insgesamt
finf Kreispunkten (eine an jedem Kreuzarm und eine in
der Mitte) dekoriert. Die mitgegossene Ose ist im rechten
Winkel zum Kreuz angebracht. Die RS ist nicht verziert.
MaBe: H 2,5 cm (ohne Ose), 3 cm (mit Ose), B 1,7 cm
(Haste zu Haste), D 0,1 cm

Gewicht: 2,6 g

Lit.: A. M. Piilz — Kat 2010, 705 Abb. 15; A. M. Piilz —
Kat 2011, 205 Abb. 15; A. M. Piilz 2017a, Kat. 41.

K11 Taf. 32 und Farbtaf. 30
Anikonisches Motiv

AO: EM, Inv. 152/18/81 (ID 538)

FO: aus Aydin

Dat.: 5.-7. oder 10.—-11. Jh. (?)

Mat.: bleihaltiger Rotguss: 65,2 % Cu, 18,8 % Pb, 8,5 %
Zn, 6,5 % Sn (RFA)

Erh.: vollstdndig, stark korrodiert, Ofl. verschliffen
Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: vermutlich
durch Punzierung gestaltete Kreispunktverzierung (auf-
grund der starken Korrosion Technik nicht genau be-
stimmbar)

Beschreibung: Der Kreuzanhénger entspricht in Form
und Verzierung K 10 (Formtyp I), allerdings sind die
Hastenenden leicht konkav eingezogen.

Mafe: H 2,3 cm (ohne Ose), 3,1 cm (mit Ose), B 1,6 cm
(Haste zu Haste), D 0,1 cm

Gewicht: 2,7 g

K12 Taf. 32 und Farbtaf. 30
Anikonisches Motiv

AO: EM, Inv. 1/42/91 (ID 539)

FO: aus Bayindir

Dat.: 5.—7. oder 10.—11. Jh. (?)

Mat.: Cu/Zn/Sn/Pb-Legierung (RFA — qualitativ)

Erh.: fast vollstidndig, obere Haste z. T. verbrochen, Ofl.
korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundire Herstellungstechnik/Verzierung: durch Boh-
rung gestaltete Kreispunktverzierung (s. konzentrische
Linien in den Vertiefungen)

Beschreibung: Der Anhénger entspricht in Form und Ver-
zierung K 10 (Formtyp 1), allerdings sind bei K 12 die
Hastenenden leicht abgerundet und auch die RS ist mit
einem Kreispunkt in der Mitte und je einer Punktpunzie-
rung auf dem linken und rechten Kreuzarm verziert.

Male: erh. H2 cm, B 1,7 cm (Haste zu Haste), D 0,15 cm
Gewicht: 1,4 g

K13 Taf. 32 und Farbtaf. 30
Anikonisches Motiv

AO: EM, Inv. 22/58/90 (ID 462)

FO: aus Bayindir

Dat.: 5.-7. oder 10.-11. Jh. (?)

Mat.: Cu/Sn/Pb-Legierung (RFA — qualitativ)

Erh.: fast vollstédndig, an drei Hasten leicht ausgefranst,
mehrere Korrosionsflecken auf der Ofl. und in den Ver-
tiefungen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Nachbear-
beitungsspuren, Seitenkanten der Kreuzarme vermutlich
durch Feilen nachbearbeitet (s. scharfe, kerbartige Be-
riihrungspunkte der Kreuzarme), wahrscheinlich durch
Bohren gestaltete, regelmiaflige Kreispunktverzierungen
(s. konzentrische Linien in den Vertiefungen)
Beschreibung: Das Anhéngerkreuz entspricht K 10
(Formtyp I).

MaBe: H 3,4 cm (ohne Ose), 4,1 cm (mit Ose), B 2,4 cm
(Haste zu Haste), max. D 0,1 cm

Gewicht: 2,8 g

K14 Taf. 32 und Farbtaf. 30
Anikonisches Motiv

AO: EM, Inv. 2/35/90 (ID 463)

FO: aus Torbali

Dat.: 5.—7. oder 10.—11. Jh. (?)

Mat.: Cu/Zn/Sn/Pb-Legierung (RFA — qualitativ)

Erh.: fast vollstindig, untere Kreuzhaste verbrochen,
Ofl. leicht korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: durch Fei-
len oder Gravieren gestaltete Doppellinie, gepunzte oder
eventuell gebohrte, sehr regelméBige Kreispunktverzie-
rungen; Mittelfeld der RS vermutlich mit einem Meif3el
vertieft (eine Umarbeitung des Anhéngerkreuzes in ein
Reliquienkreuz ist wahrscheinlich, oder aber die Vertie-
fung ist wiahrend der Herstellungsprozess entstanden)
Beschreibung: Der Anhdnger weist eine lateinische
Kreuzform auf mit einer sich leicht verbreiternden
Liangshaste und einer stark verkiirzten Querhaste (Form-
typ II). Die Verzierung zeigt konzentrische Kreise. In der
Kreuzmitte befindet sich eine X-formige Verzierung aus
Doppellinien und in den Hastenenden je zwei weitere
Doppellinien, die wohl vor den Kreispunkten entstanden
sind. Die RS ist nicht verziert.

MaBe: erh. H 3,3 cm (ohne Ose), 3,8 cm (mit Ose), B
2,5 cm (Haste zu Haste), D 0,2 cm

Gewicht: 6,3 g

K15 Taf. 32 und Farbtaf. 30
Anikonisches Motiv

AO: EM, Inv. 58/32/82 (ID 465)

FO: aus dem Hanghaus 2 — Stiegengasse 3 1982, K.Es.
Dep. C 18, Ki 82/23, FN 29/82
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Dat.: 5.—7. oder 10.—11. Jh. (?) (typologischer Vergleich)
Mat.: Rotguss: 72,3 % Cu, 14,5 % Zn, 7,3 % Sn (RFA)
Erh.: vollstindig, Ofl. leicht korrodiert, wihrend die Ver-
tiefungen der Kreispunktverzierungen und ihr Umfeld
stark korrodiert und verschmutzt sind

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Nachbear-
beitungsspuren auf VS und hauptsédchlich auf RS, mit
einem speziellen Werkzeug gebohrte Kreispunkte, beste-
hend aus Doppelkreisen (s. konzentrische Linien in den
Vertiefungen)

Beschreibung: Die Anhédngerform entspricht K 11
(Formtyp I). Die Verzierung zeigt vier Kreispunkte mit
Doppelkreisen. Die RS ist nicht verziert. Am oberen
Hastenende befindet sich eine groBe Ose.

MaBe: H 1,9 cm (ohne Ose), 2,5 cm (mit Ose), B 1,3 cm
(Haste zu Haste), D 0,1 cm

Gewicht: 1,4 g

Lit.: A. M. Piilz 2017a, Kat. 42.

K16 Taf. 32 und Farbtaf. 30
Anikonisches Motiv

AO: EM, Inv. 10/38/94 (ID 464)

FO: aus Bayindir

Dat.: 5.-7. oder 10.—11. Jh. (?)

Mat.: Cu/Zn/Sn/Pb-Legierung (RFA — qualitativ)

Erh.: vollstdndig, Enden abgeschliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: starke Nach-
bearbeitungsspuren (Feilspuren) auf beiden Seiten,
schrage und schmale Kanten der Kreuzarme auf VS und
RS ebenfalls vermutlich durch Feilen nachbearbeitet
(s. scharfe, kerbartige Beriihrungspunkte der Kreuzarme);
Kreispunkte vermutlich durch Bohren gestaltet (s. kon-
zentrische Linien in den Vertiefungen, vgl. K 15)
Beschreibung: Das Kreuz entspricht Formtyp I und in
seiner Verzierung K 15.

MabBe: erh. H 2,3 cm (ohne Ose), 2,6 cm (mit Ose), erh.
B 1,5 cm (Haste zu Haste), D 0,15 cm

Gewicht: 1,6 g

K17 Taf. 32 und Farbtaf. 30
Anikonisches Motiv

AO: EM, Inv. 21/5/87 (ID 467)

FO: aus Selguk

Dat.: 11.-12. Jh.

Mat.: bleihaltiges Messing: 83,3 % Cu, 6,2 % Pb, 5,6 %
Zn, 3,1 % Sn (RFA)

Erh.: vollstdndig

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen (Guss-
oberfliche deutlich sichtbar)

Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: Nachbear-
beitungsspuren (Feilspuren) auf VS und hauptséchlich
auf der RS; Ose vermutlich durch Stanzen gelocht (he-
rausragender Grat deutlich zu sehen); Kreispunkte ver-
mutlich durch Punzierungen gestaltet

Beschreibung: Der Anhédnger hat eine lateinische Kreuz-
form mit geraden Hasten und halbkreisformige Ab-
schliissen mit seitlichen Stegen (Formtyp VIII). In den

Hastenenden und in der Kreuzmitte befindet sich je ein
Kreispunkt. Die RS ist nicht verziert. Die scheibenférmi-
ge Ose steht im rechten Winkel zum Kreuz.

MaBe: H 3,2 cm (ohne Ose), 3,9 cm (mit Ose), B 2,4 cm
(Haste zu Haste), D 0,2 cm

Gewicht: 42 g

K18 Taf. 32 und Farbtaf. 30
Anikonisches Motiv

AO: EM, Inv. 10/4/81 (ID 535)

FO: aus Torbal1

Dat.: 11.-12. Jh. (?)

Mat.: bleihaltige Bronze (Sn-Pb-Bronze): 69,9 % Cu,
15,5 % Sn, 12,7 % Pb (RFA)

Erh.: vollstandig, korrodiert

Primdre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen (raue
Gussoberfliache, hauptséchlich auf RS sichtbar)
Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: Nachbe-
arbeitungsspuren auf der VS und hauptséichlich der RS
(schmale, flache gravierte/gefeilte »Kratzer<), Verzierung
auf VS graviert

Beschreibung: Die Anhingerform entspricht K 17
(Formtyp VIII). Die halbkreisférmigen Abschliisse sind
unterschiedlich verziert: einmal mit einem Kreuz, einmal
mit einer horizontalen Linie, einmal mit einer schragen
Linie und einmal mit einem Kreis. Die Léngshaste zeigt
moglicherweise ein schlecht erhaltenes Wellenband, die
Querhaste einen nach auBlen weisenden Bogen. Die RS
ist nicht verziert.

MaBe: H 2,8 cm (ohne Ose), 3,7 cm (mit Ose), B 2,2 cm
(Haste zu Haste), D 0,15 cm

Gewicht: 3,9 g

K19 Taf. 32 und Farbtaf. 30
Ikonografie: Christus am Kreuz (?)

AO: EM, Inv. 11/5/89 (ID 540)

FO: aus Ephesos

Dat.: aus der Zeit der Kreuzfahrer (?)

Mat.: Perlmutt

Erh.: vollstidndig

Primére Herstellungstechnik: geségt (?)

Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: gebohrtes
Loch, graviert

Beschreibung: Der Anhénger hat eine lateinische Kreuz-
form mit stark verkiirzter Querhaste (Formtyp II). Die
soweit erkennbar schematische Darstellung zeigt viel-
leicht Christus am Kreuz: Die Figur hat einen dreiecki-
gen Kopf. Das Kreuz im Hintergrund und die Beine der
Figur sind nur noch zu erahnen. Die RS ist nicht verziert.
Oben findet sich ein Loch zur Authidngung.

Male: H2,9 cm, B 1,6 cm, max. D 0,2 cm

Gewicht: 0,8 g

Lit.: A. M. Piilz 2017a, Kat. 48.

K20 Taf. 32 und Farbtaf. 30
Ikonografie: Heilige (?)

AO: EM, Inv. 19/48/91 (ID 532)

FO: aus Tire
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Dat.: nach dem 11. Jh. (?)

Mat.: Silberlegierung: 66,1 % Ag, 31,5 % Cu (RFA)
Erh.: vollstindig, stark verschliffene Ofl.

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: plastische
Darstellung vor dem Guss gestaltet und danach mit ei-
nem Gravierstichel oder Meif3el (eventuell auch gemein-
sam) nachbearbeitet; weitere Nachbearbeitungsspuren
(Feilspuren) auf der RS sichtbar, VS vergoldet (Feuer-
vergoldung durch vorhandenes Quecksilber auf der Ofl.
bewiesen); viele kleine, runde Vertiefungen bedecken
die gesamte Ofl. der VS (Luftblasen oder Punktpunzen),
die meisten befinden sich auf der figiirlichen Darstellung
und auf dem Rand; unregelméBig angeordnete runde,
halbrunde und dreieckige Punzierungen auf der RS (an
den Hastenenden und in der Mitte)

Beschreibung: Der Anhédnger hat eine lateinische Kreuz-
form mit geraden Hasten und kreisformigen Abschliis-
sen, dekoriert mit sechsbléttrigen Bliiten. Die Kreis-
scheiben sind mit insgesamt drei kugeligen Ornamenten
verziert (Formtyp IX). Die schematische Darstellung
zeigt eine stehende, bekleidete Figur. Das Gewand ist
nicht verziert, durch eine Ritzung werden die vor der
Brust gefalteten Arme angedeutet. Der Rock ist unten
gerade abgeschlossen, die winzigen, nach auflen wei-
senden Fiile sind angegeben. Der runde Kopf weist auf
Stirnhohe Linien auf, die vermutlich den Schleier mei-
nen. In der Querhaste ist rechts und links neben der Fi-
gur vielleicht ein weiterer Kopf angedeutet. Auf der RS
finden sich winzige Punzierungen. Am oberen Kreuzarm
ist der Rest einer Ose vorhanden.

MaBe: H 3,9 cm (ohne Ose), 4,3 cm (mit Ose), B 3,4 cm
(Haste zu Haste), max. D 0,1 cm

Gewicht: 4,5 g

K21 Taf. 33 und Farbtaf. 30
Ikonografie: Christus am Kreuz und Maria Kyriotissa
AO: EM, Inv. 2139 (ID 519)

FO. aus der Johannesbasilika

Dat.: 7. — frithes 9. Jh. (typologischer Vergleich)

Mat.: bleihaltige Bronze (Pb-Sn-Bronze): 74,4 % Cu,
13,3 % Pb, 9,3 % Sn (RFA)

Erh.: vollstindig, oben zwei mitgegossene Osen, Ofl.
maBig korrodiert und stark verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: plastische
Darstellungen beidseitig vor dem Guss gestaltet und
mit Gravierstichel nachbearbeitet; auf beiden Seiten de-
koratives, flachgraviertes (stark verschliffenes) Muster,
eventuell Beischriften am Rand der horizontalen Haste,
Punktpunzen als Verzierungsmittel; die Konturen der Fi-
guren (und ihr Nimbus) durch schrige, flach eingravierte
Linien und/oder Punktpunzen betont

Beschreibung: Der Anhdnger weist Formtyp I auf. Auf
der VS ist die Kreuzigung abgebildet. Christus ist mit
ausgestreckten Armen dargestellt, die Fiile stehen auf
einem Grund. Uber seinem Kopf befindet sich eine leere
Tabula ansata. In den Kreuzarmen sind rechts und links
von ihm je eine Biiste sowie oben und unten zwei weitere
gezeigt — Gesichter und Details sind nicht mehr zu er-

kennen. — Die RS zeigt Maria mit Maphorion und bogen-
formigen Armen. Vor ihrer Brust hélt sie das Jesuskind.
In jeder Kreuzhaste befindet sich eine Biiste, soweit er-
kennbar mit Schleier und Fliigeln. Gerahmt werden die
Darstellungen auf beiden Seiten von einer Doppellinie.
Die Oberflichen beider Seiten sind stark verschliffen,
weshalb die Figuren nur noch in ihren Umrissen zu er-
kennen sind. Mdogliche Beischriften sind nicht mehr zu
entziffern. Oben finden sich zwei mitgegossene Osen zur
Befestigung.

MaBe: H 9,3 cm (ohne Osen), 10,3 cm (mit Osen), B
7,3 cm (Haste zu Haste), D 0,45 cm

Gewicht: 103,2 g

Lit.: A. M. Piilz 2017a, Kat. 45.

K22 Taf. 33 und Farbtaf. 31
Ikonografie: Christus am Kreuz und Maria Kyriotissa
AO. EM, Inv. 2/11/07 (ID 663)

FO: aus der Johannesbasilika

Dat.: 7. — frithes 9. Jh. (typologischer Vergleich)

Mat.: Cu/Sn/Pb-Legierung (RFA — qualitativ)

Erh.: fast vollstédndig, Figuren sind nur noch im Umriss
zu erkennen, Ose fehlt, Ofl. stark korrodiert und ver-
schliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundire Herstellungstechnik/Verzierung: beidseitige
plastische Darstellung (wahrscheinlich) vor dem Guss
gestaltet und mit Gravierstichel nachbearbeitet; Umriss
auf beiden Seiten mit je einer Reihe aus punzierten (?)
Kreispunkten dekoriert; aufgrund der stark korrodierten
Ofl. weitere feinschmiedetechnische Untersuchungen
nicht mdglich

Beschreibung: Der Anhdnger weist Formtyp I auf. Auf
der VS ist die Kreuzigung dargestellt. Christus ist mit
einem gemusterten colobium bekleidet. Ober- und unter-
halb der Kreuzigung finden sich je zwei Biisten, rechts
und links von Christus eine weitere Biiste. Beischriften
sind nicht mehr zu erkennen, auch keine Details der Figu-
ren, da der Erhaltungszustand des Kreuzes schlecht ist. —
Auf der RS ist im Zentrum die stehende Jungfrau mit
Kind als Maria Kyriotissa, flankiert von vier nimbierten
Engeln, abgebildet. Gerahmt werden die Darstellungen
auf beiden Seiten von einer Reihe aus Kreispunkten, die
nur noch ausschnittsweise zu erkennen ist. Die Kanten
des Kreuzes sind gezackt. Eine Befestigungsmoglichkeit
fehlt.

Male: H 8,8 cm, B 6,5 cm, max. D 0,35 cm

Gewicht: 76,1 g

Lit.: A. M. Piilz 2017a, Kat. 46.

K23 Taf. 34 und Farbtaf. 31
Ikonografie: hl. Petrus

AO: EM, Inv. 2141 (ID 468)

FO: aus der Johannesbasilika

Dat.: 10.—11. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Cu/Sn/Pb-Legierung (RFA — qualitativ)

Erh.: vollstindig, Ofl. miBig korrodiert und maBig ver-
schliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen



90 VIII Katalog

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: plastische
Darstellung vor dem Guss gestaltet und mit Graviersti-
chel (eventuell auch Meiflel) nachbearbeitet oder nach-
ziseliert; Buchstaben gemeif3elt, sie bestehen aus Lini-
en, deren Enden mit vertikal oder horizontal gerichteten
Dreiecken (vermutlich mit der MeiB3elspitze hergestellt)
verschlossen sind; gravierte, aus kurzen parallelen Lini-
en bestehende Verzierung (Perldrahtimitation) rahmt VS
Beschreibung: Der Anhédnger entspricht Formtyp I. Die
Darstellung der VS zeigt den inschriftlich benannten
hl. Petrus. Die Figur ist langgewandet. Die unten leicht
trapezformig geschnittene Tunika ist in vertikale Falten
gegliedert und zeigt einen breiten Saumstreifen mit ge-
radem Abschluss. Die Fiile sind nach auflen gerichtet.
Das Gewand ist im oberen Teil kaum zu erkennen, war
aber vermutlich langdrmelig. Der rechte Arm driickt ei-
nen Gegenstand, vermutlich ein Buch, an die Brust, die
einzelnen Finger sind angegeben. Der linke Arm ist aus-
gestreckt und hilt eine Amphore (?) oder ein dhnliches
Gefdl am Hals. Die Kopfform der Figur ist birnenfor-

Reliquienkreuze

K 24 Taf. 34 und Farbtaf. 31
Nicht verziert

AO: EM, Inv. 14/34/84 (ID 529)

FO: aus der Johannesbasilika

Dat.: 10.—11. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Cu/Sn/Pb-Legierung (Nebenelemente: Zn) (RFA —
qualitativ)

Erh.: urspriinglich zweiteilig: eine Hilfte erhalten, innen
hohl, Ose oben und unten, stark korrodiert, kleine Fle-
cken (Korrosion/Versilberung/Verzinnung [?]) auf VS
und RS erhalten

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: ohne Ver-
zierung, Ofl. glatt, Scharnierverschluss

Beschreibung: Die lateinische Kreuzform entspricht
Formtyp . Die erhaltene Kreuzhilfte ist nicht verziert.
Die Scharniere sind mit kleinen Buckelornamenten de-
koriert.

Mafle: H 6,0 cm (ohne Scharnier), 7,4 cm (mit Schar-
nier), B 4,6 cm (Haste zu Haste), D 0,4 cm

Gewicht: 26,8 g

Lit.: Pitarakis 2006, Kat. 583 (Form Typ I).

K 25 Taf. 34 und Farbtaf. 32
Nicht verziert

AO: EM, Inv. 14/5/93 (ID 672)

FO: aus Tire

Dat.: 10.-11. Jh.

Mat.: Messing: 1. Hilfte (mit Ose) 86,1 % Cu, 11,0 %
Zn; 2. Hilfte (mit zwei Osen) 88 % Cu, 10,4 % Zn (RFA)
Erh.: vollstdndig, zweiteilig, mehrere Einrisse im Blech,
etwas korrodiert, leicht verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: zwei-/mehrteilig, gegos-
sen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: ohne Ver-
zierung, deutlich sichtbare Werkzeugspuren (Gravieren/
MeiBeln) um die Osen und auf der (hohlen) RS; ein Ein-

mig. Das Gesicht zeigt mandelférmig geschnittene Au-
gen, eine gerade Nase, die sich aus den Brauen bildet
sowie einen kurzen Strich als Mund, eine hohe Stirn und
relativ grofle Ohren. Ein Haarkranz, gebildet aus kurzen
Strichen, und ein Nimbus umschliefen das Gesicht. —
Uber der Figur finden sich die Buchstaben ITET fiir Pe-
trus, in der linken Haste das Kiirzel fiir o ayog, in der
rechten Haste ein C. Der Umriss des Kreuzes ist mit ei-
ner umlaufenden Perlreihe (Perldrahtimitation) verziert.
Die grofle Ringdse mit fast quadratischem Querschnitt
steht im rechten Winkel auf den Anhénger. Sie ist durch
einen kleinen Quader mit dem Kreuz verbunden, der mit
V-formigen Kerben blattdhnlich verziert ist. Die RS ist
nicht verziert.

MaBe: H 5,5 cm (ohne Ose), 7,2 cm (mit Ose), B 3,8 cm
(Haste zu Haste), max. D 0,25 cm

Gewicht: 29,9 g

Lit.: A. M. Piilz 2017a, Kat. 47.

riss mit einem aufgeldteten Blech/Niet repariert; Schar-
nierverschluss

Beschreibung: Das Reliquienkreuz besitzt eine lateini-
sche Kreuzform mit sich minimal verbreiternden Hasten
und geraden Abschliissen, die tropfenférmige Ornamen-
te an den Ecken der Querhaste aufweisen (Formtyp III).
Das Kreuz selbst ist nicht verziert.

Mafe: 1. Hélfte: H 6 cm (ohne Scharnier), 7,4 cm (mit
Scharnier), B 4,5 cm (mit Ornamenten), max. D 0,4 c¢cm;
2. Hiélfte: H 5 cm (ohne Scharnier), 7,4 cm (mit Schar-
nier), B 4,5 cm (mit Ornamenten), max. D 0,35 cm
Gewicht: 18,4 g; 18,2 g; gesamt 36,6 g

K26 Taf. 34 und Farbtaf. 32
Nicht verziert

AO: EM, Inv. 5/34/77 (ID 533)

FO: aus der Johannesbasilika — Siidkonche im Nordwes-
ten

Dat.: 10.—11. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: bleihaltiges Kupfer: 76,6 % Cu, 17,3 % Pb (RFA)
(starke Korrosion, Ergebnisse fraglich)

Erh.: Fragment, stark korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: aufgrund
der stark korrodierten Ofl. feinschmiedetechnische Aus-
wertung nicht moglich, Scharnierverschluss
Beschreibung: Das nichtverzierte lateinische Kreuz mit
offenbar verkiirzter Querhaste zahlt vermutlich zu Form-
typ I (?).

MaBe: erh. H 3,2 cm (ohne Scharnier), 4,1 cm (mit
Scharnier), erh. B 1,9 cm (Haste zu Haste), D 0,4 cm
Gewicht: 10,7 g

Lit.: Pitarakis 2006, Kat. 585 (Formtyp I).

K27 Taf. 34 und Farbtaf. 32
Anikonisches Motiv
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AO: EM, Inv. 11/28/92 (ID 659)

FO: aus Torbali

Dat.: 10.-11. Jh.

Mat.: bleihaltige Bronze (Pb-Sn-Bronze): 68,2 % Cu,
19,0 % Pb, 9,3 % Sn (RFA) (Ergebnisse fraglich auf-
grund der starken Korrosion)

Erh.: eine Halfte, korrodiert, deutlich verschliffen
Primére Herstellungstechnik: urspriinglich wahrschein-
lich mehrteilig, gegossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Ofl. glatt,
kleine (unregelmédfBige) halbkugelige Vertiefungen ver-
mutlich vor dem Guss gestaltet, Werkzeugspuren auf VS
(sekundér [?])

Beschreibung: Die Form des Kreuzes entspricht K 24
(Formtyp I). Das Kreuz ist bis auf zwei horizontale Ein-
bohrungen in der oberen und unteren Haste nicht ver-
ziert.

Mafe: H 4,2 cm (ohne Scharnier), 5,9 cm (mit Schar-
nier), B 3,3 cm (Haste zu Haste), max. D 0,45 cm
Gewicht: 14,4 g

Lit.: Pitarakis 2006, Kat. 584 (Formtyp I).

K28 Taf. 34 und Farbtaf. 32
Anikonisches Motiv

AO: EM, Inv. 30/5/93 (ID 657)

FO: aus Tire

Dat.: 10.-11. Jh.

Mat.: Cu/Zn/Sn/Pb-Legierung (RFA — qualitativ)

Erh.: eine Halfte, maBig korrodiert und deutlich ver-
schliffen

Primére Herstellungstechnik: urspriinglich wahrschein-
lich zwei-/mehrteilig, gegossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Ofl. glatt,
etwas unregelmiflige Punzierungen mit einem Werk-
zeug mit stumpfer Arbeitskante gestaltet (s. anndhernd
flachen/glatten »Boden< der Punzierungen), Scharnier-
verschluss

Beschreibung: Die Kreuzform entspricht K 24 (Form-
typ I). Die Verzierung besteht aus einer punzierten Reihe
in Kreuzform, in den Hastenenden finden sich vier wei-
tere kreuzformig angeordnete Punkte.

Malle: H 3,7 cm (ohne Scharnier), 4,6 cm (mit Schar-
nier), B 3,1 cm (Haste zu Haste), D 0,35 cm

Gewicht: 9.4 g

K29 Taf. 35 und Farbtaf. 33
Anikonisches Motiv

AO: EM, Inv. 2/62/92 (ID 660)

FO: aus Torbali

Dat.: 10.-11. Jh.

Mat.: bleihaltige Bronze (Sn-Pb-Bronze): 57,6 % Cu,
25,0 % Sn, 13,4 % Pb (RFA)

Erh.: eine Hilfte, innen hohl, Ose oben und unten, Ofl.
leicht korrodiert und leicht verschliffen

Primére Herstellungstechnik: urspriinglich wahrschein-
lich zwei-/mehrteilig, gegossen (s. grobkdrnige Guss-
oberfliche auf RS)

Sekundidre Herstellungstechnik/Verzierung: VS flach,
fein nachbearbeitet, Kreispunktzier an den Kreuzarmen

vermutlich mit einer Punze schridg bearbeitet: kurzer
Teil/Abschnitt jedes dulleren Rings ist schmaler; Schar-
nierverschluss

Beschreibung: Das Kreuz weist Formtyp I auf (s. K 24).
Als Verzierung finden sich in jedem Kreuzarm in Drei-
ecken angeordnete, konzentrische Kreisverzierungen.
Mafe: H 4,8 cm (ohne Scharnier), 6 cm (mit Scharnier),
B 3,6 cm (Haste zu Haste), max. D 0,4 cm

Gewicht: 16,1 g

Lit.: Pitarakis 2006, Kat. 597 (Form Typ I); A. M. Piilz
2017a, Kat. 49.

K30 Taf. 35 und Farbtaf. 33
Anikonisches Motiv (Anhénger [?])

AO: EM, Inv. 2/31/81 (ID 466)

FO: aus Halka Kdyii, Tire

Dat.: 10.-11. Jh.

Mat.: Cu/Zn/Sn/Pb-Legierung (RFA — qualitativ)

Erh: Fragment, (eventuell) nur eine Hélfte erhalten, stark
korrodierte Ofl., RS stark verschmutzt

Primédre Herstellungstechnik: einteilig (urspriinglich
vielleicht zweiteilig oder sekundir verwendet), gegossen
Sekunddre  Herstellungstechnik: ~ Nachbearbeitungs-
spuren aufgrund der starken Korrosionsschicht auf der
Ofl. kaum sichtbar, die Kanten der Kreuzarme auf der
VS vermutlich durch Feilen nachbearbeitet (s. scharfe,
kerbartige Beriihrungspunkte der Kreuzarme); wahr-
scheinlich punzierte Kreispunkte, gravierte Doppellinien
an den Hastenenden; ein gestanztes, unregelméafig run-
des Loch in der Mitte, wihrend ein zweites, regelmafig
geformtes am Ende des unteren Kreuzarmes vermutlich
durch Bohren gestaltet wurde: diese Locher weisen auf
eine sekundire Verwendung des Anhédngers hin
Beschreibung: Das Kreuz mit verkiirzter Querhaste ent-
spricht Formtyp II. Die Hasten sind mit Kreispunkten in
(ungenauer) Kreuzform verziert und schlieBen am Ende
jedes Kreuzarms mit drei in Querlinie angeordneten
Kreispunkten ab. Die Hastenenden zieren Doppellinien.
Oben findet sich eine im rechten Winkel zum Kreuz an-
gebrachte Ose, in der Mitte und an der unteren Lingshas-
te findet sich ein Loch. Eine Interpretation als Reliquien-
kreuz ist nicht gesichert, es konnte sich auch um einen
Anhénger gehandelt haben (auch wenn die RS hohl ist),
der in einer sekunddren Verwendung angenagelt war.
MaBe: H 6,1 cm (ohne Ose), 6,6 cm (mit Ose); B 4,2 cm
(Haste zu Haste), D 0,3 cm

Gewicht: 13,4 g

Lit.: Pitarakis 2006, Kat. 598: als Formtyp I identifiziert
und als Reliquienkreuz bezeichnet.

K31 Taf. 35 und Farbtaf. 33. 117
Ikonografie: Christus am Kreuz und Maria Orans

AO: EM, Inv. 1/32/90 (ID 454)

FO: aus Sel¢uk

Dat.: 10.—11. Jh.

Mat.: Cu/Zn/Sn/Pb-Legierung (RFA — qualitativ)

Erh.: vollstéindig, Scharnier oben mit einem modernen
Draht zusammengehalten, unten eine Ose abgebrochen,
Ofl. etwas korrodiert und maBig verschliffen



92 VIII Katalog

Primére Herstellungstechnik: zwei-/mehrteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: plastische
Darstellung vor dem Guss gestaltet, dann unter Einsatz
verschiedener Werkzeugtypen (Gravierstichel, Meif3el,
Punzen) bearbeitet, Gravierung in unterschiedlicher
Feinabstufung: vermutlich gemeiflelte Kerbreihe als
Rahmung, wihrend kleine Details wie die Wimpern der
Maria (im Orantengestus) auf der RS durch Meifieln her-
gestellt sind; andere Details wie Haar und Vollbart des
Christus auf der VS sind graviert; Punkt-/Hohlpunzen
sowohl als flichendeckende Verzierung als auch in Rei-
hen angeordnet, um die Konturen zu akzentuieren, und
fur Details verwendet; Scharnierkonstruktion

Beschreibung: Das Reliquienkreuz weist Formtyp I auf
(s. K 24). Ein Gewinde mit einer groBen Ose hilt bei-
de Hilften zusammen. Die VS zeigt Christus am Kreuz,
flankiert von Johannes und Maria. Bei der Figur Christi
handelt es sich im Vergleich zu den iibrigen Reliquien-
kreuzen aus Ephesos um eine eher naturalistische Wie-
dergabe. Christus’ Kopf ist zur Seite geneigt, er trigt
dichtes, durch feine Linien gegliedertes Haar mit einem
deutlichen Mittelscheitel und einen Vollbart, der nur der
Mund ausspart. Die Augen sind mandelférmig geschnit-
ten, die Nase ist unten breit und kumpfartig, der Mund
ist leicht gedffnet. Der Kreuznimbus ist breit, aber nicht
besonders gut erhalten. Christus ist mit einem colobi-
um bekleidet, einem kurzérmeligen tunikaartigem Ge-
wand, das seitliche Léngsstreifen von der Schulter bis
zu den Fiilen zeigt, der Mittelteil von unten nach oben
jedoch mit immer grofler werdenden V-Motiven gefiillt
ist. Die Finger sind angegeben und die Daumen abge-
spreizt, die Punktpunzen an den Handballen sollen die
Négel symbolisieren. Unter den Armen sind die Quer-
balken des Kreuzes sichtbar. Die nackten Fiile weisen
ebenfalls Punktpunzen im Sinne von Négeln am Rist
auf. Sie stehen auf einem suppedaneum, einem mit ver-
tikal verlaufenden Reihen von Punktpunzen verzierten,
unregelmdfBigen Grund. Der nach links geneigte Kopf
deutet den Tod an. In der Querhaste unter den ausgebrei-
teten Armen befindet sich folgende Inschrift aus Joh. 19,
26-27, IAE O YIOC COY (»Siche deinen Sohn«) und
IAOY H MHTHP COY (»Siche deine Mutter«). Am
Ende der Querhasten befindet sich je eine Ganzkdrper-
figur: links Maria und rechts Johannes. Die weibliche
Figur ist mit Schleier und vor der Brust verschrinkten
Hénden wiedergegeben. Das lange Gewand ist mit ver-
tikalen Punktpunzreihen verziert. Der lange, den Kdrper
seitlich entlang laufende Schleier ist mit horizontalen
und schrigen Kerben verziert. Vom Gesicht haben sich
nur die Augen und die breite Nase erhalten — sonst ist
das Gesicht verschliffen. Das ménnliche Gegenstiick
hat einen groflen Kopf, eine gleich gestaltete Nase, gro-
Be und runde Augen, eine horizontale Kerbe als Mund
sowie einen erkennbaren Haaransatz auf der Stirn. Das
Gewand ist dhnlich, jedoch besser erhalten als bei Ma-
ria. Uber Christus befindet sich in der oberen Kreuzhaste
der Titulus: ein senkrechter Balken mit Querholz mit der
Tabula ansata, verziert mit einem X. Darliber steht das
Wort ®(®)C (»Licht«) zwischen Sonne und Mond, beide
mit Punzierungen dekoriert. — Auf der RS im Zentrum
steht die Gottesmutter Maria im Orantengestus. Maria

ist mit einem breiten Heiligenschein mit Punktpunzrei-
he ausgestattet. Sie ist mit einem langen Gewand und
einem Maphorion bekleidet, das kreuzformig iiber der
Brust gelegt ist — ein Teil ist mit gravierten Linien, der
andere mit Punktpunzen verziert — und mit einer Fibel
an ihrer linken Schulter befestigt wird. Drei horizontale
Streifen deuten den Giirtel an. Der lange Rock ist un-
ten ausschwingend, wobei die rechte Halfte in vier mit
Punktpunzen verzierte, vertikale Felder gegliedert ist,
die linke Hélfte hingegen eine breite Stoffbahn zeigt, die
vielleicht zum Schleier gehdrt und mit Kerben verziert
ist. Der Rocksaum schlief3t leicht bogenférmig ab. Die
FiiBe sind nicht sichtbar. Rechts und links des Rocks
finden sich bauschartige Streifen, die vielleicht Reste
des am Korper entlang laufenden Schleiers zeigen. Die
Armel der nach oben zeigenden Arme sind mit feinen,
zweigeteilten Kerben (Tannenzweigmuster) verziert.
Die Finger sind deutlich, die Daumen abgespreizt ange-
geben. Das Gesicht wirkt eher ménnlich und zeigt zwei
anndhernd runde Augen mit Pupillen, eine breite Nase,
die unten in einem Dreieck endet, sowie eine horizon-
tale Kerbe als Mund. Es handelt sich eher um plumpe
Gesichtsziige, die keinen Vergleich mit der Christusdar-
stellung auf der VS finden, sondern eher den Christus
beigestellten Nebenfiguren Johannes und Maria dhneln.
Rechts und links der Ellbogen befinden sich die Buchsta-
ben zu Meter Theou. — In den Kreuzarmen sind die vier
Evangelisten in Medaillons abgebildet. Jedes Medaillon
besteht aus einem erhabenem Rahmen und kleinen Kerb-
verzierungen, in dem sich eine méannliche Biiste befin-
det. Die Gesichter sind individuell gestaltet, lehnen sich
stilistisch aber an die Darstellung von Maria an. Haare
und Bart sind angegeben. Die Schultern sind abgerun-
det, ihr jeweils linker Arm liegt vor der Brust und zeigt
auf ein Buch, das sich rechts befindet. In den Kreuzhas-
tenecken finden sich die Anfangsbuchstaben der Evange-
listen. — Als Rahmen der Darstellungen dient eine tiefe,
anndhernd parallel zur Seitenkante verlaufende gravierte
Linie, die unregelméBig an ihrer AuBlen- und Innenseite
mit kurzen, schriagen Strichen verziert ist. Am Ansatz der
Ringosen auf der VS findet sich ein Akanthusmotiv (?).
MaBe: VS: H 7,7 ecm (ohne Scharnier), 9,1 cm (mit
Scharnier und Ose), B 5,6 cm (Haste zu Haste), D max.
0,7 cm; RS: H 7,7 cm (ohne Scharnier), 9,1 cm (mit
Scharnier und Ose), B 5,8 cm (Haste zu Haste), max.
D 0,6 cm

Gewicht: 65,6 g

Lit.: A. M. Piilz — Kat 2010, 707 Abb. 16; A. M. Piilz —
Kat 2011, 206 Abb. 16; A. M. Piilz 2014, Abb. 4; A. M.
Piilz 2017a, Kat. 50; A. M. Piilz 2017b, 198 Abb. 14, 4.

K32 Taf. 36 und Farbtaf. 34
Ikonografie: Christus am Kreuz

AO: EM, Inv. 26/34/77 (ID 449)

FO: aus der Johannesbasilika, aus dem Bereich der
Nordkapelle, anschlieend an das Martyrium

Dat.: 10.—11. Jh. (typologischer Vergleich)

Mat.: bleihaltiges Messing: ca. 72 % Cu, 18% Pb, 7 %
Zn (RFA) (hohe Steuerung in den Messergebnissen)
Erh.: eine Halfte, Ofl. stark korrodiert und deutlich ver-
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schliffen (fast nur die Umrisse zu erkennen), eine nach
innen geneigte Ose oben sowie eine weitere unten
Primdre Herstellungstechnik: urspriinglich zwei- oder
mehrteilig, gegossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: plastische
Darstellungen vor dem Guss gestaltet, dann vermutlich
mit einem Stichel nachbearbeitet; wegen der starken
Korrosion kaum individuelle Werkzeugspuren erkenn-
bar; Scharnierkonstruktion, kleines Loch an einem
Kreuzarm sekundir (?) entstanden

Beschreibung: Das Kreuz entspricht in Form (Formtyp I)
und Darstellung K 31, jedoch ist es etwas vereinfacht
gestaltet und nicht so qualitdtvoll und aufwendig herge-
stellt. Die erhaltene VS zeigt die Kreuzigung. Christus
ist mit einem colobium bekleidet, der Kopf ist seitlich
geneigt, und er tragt einen Heiligenschein. Unter seinen
ausgebreiteten Armen befindet sich wie schon auf K 31
die schlecht erhaltene Inschrift aus Joh. 19, 26-27. Sei-
ne Fiile stehen auf einem unregelméBigen Grund. In der
oberen Haste befinden sich Sonne und Halbmond. In den
Querhasten zeigt sich je eine bekleidete Ganzkdrperfigur.
Die Gesichter sind bis auf Augen und Nase undeutlich zu
erkennen, und die Kopfe tragen keinen Heiligenschein.
Es handelt sich aufgrund des festgelegten Bildprogramms
(s. K 31) wohl um Maria und Johannes. Gerahmt wird
die Darstellung von einer stark verschliffenen Kerbleiste.
Mafle: H 7,1 cm (ohne Scharnier), 9,1 cm (mit Schar-
nier), B 5,7 cm (Haste zu Haste), max. D 0,5 cm
Gewicht: 31,5 g

Lit.: Pitarakis 2006, Kat. 30; A. M. Piilz 2017a, Kat. 51.

K33 Taf. 36 und Farbtaf. 34
Ikonografie: Christus am Kreuz

AO: EM, Inv. 10/30/78 (ID 443)

FO: aus der Johannesbasilika

Dat.: 10.—11. Jh. (typologischer Vergleich)

Mat.: bleihaltiges Messing: ca. 70-74 % Cu, 20 % Pb,
5-6 % Zn (RFA) (hohe Steuerung in den Messergebnis-
sen)

Erh.: eine Hilfte fast vollstindig, von den beiden Osen
(eine oben sowie eine unten) sind jeweils nur die Ansét-
ze vorhanden, Ofl. etwas korrodiert und sehr stark ver-
schliffen

Primére Herstellungstechnik: urspriinglich zwei-/mehr-
teilig, gegossen (s. unebene, leicht kornige Gussoberfla-
che auf RS)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: — graviert,
Gravierungen der Konturen stirker als die der Innen-
zeichnungen; Verwendung von Punkt-/Hohlpunzen, um
die Konturen zu akzentuieren (s. Heiligenschein) wie
auch um Details darzustellen (s. Fiile/Zehen von Jesus
am Kreuz); Scharnierkonstruktion

Beschreibung: Das Reliquienkreuz weist Formtyp I auf
(s. K 24). Die Darstellung zeigt Christus am Kreuz und
entspricht in seiner Darstellung und Beischrift K 31 und
K 32, allerdings in einem schlechteren Erhaltungszu-
stand.

Mafe: H 7,3 cm (ohne Scharnier), 8,7 cm (mit Schar-
nier), B 5,8 cm (Haste zu Haste), D 0,55 cm

Gewicht: 43,2 g

Lit.: Pitarakis 2006, Kat. 31 (Form Typ I); A. M. Piilz
2017a, Kat. 52.

K 34 Taf. 36 und Farbtaf. 34. 117. 118
Ikonografie: Maria Orans

AO: EM, Inv. 1/6/89 (ID 445)

FO: aus Torbali

Dat.: 10.—11. Jh.

Mat.: bleihaltiger Rotguss: 61,4 % Cu, 19,5 % Pb, 11,3 %
Zn, 6,0 % Sn (RFA)

Erh.: eine Hilfte fast vollstindig, die oberen Osen sind
abgebrochen, an der unteren Haste befinden sich zwei
Osen, Ofl. etwas korrodiert und deutlich verschliffen (s.
die erhabensten Bereiche, z. B. das stark verschliffene,
fast vollig glatte Gesicht der Maria Orans)

Primdre Herstellungstechnik: urspriinglich zwei-/mehr-
teilig, gegossen (s. grobe, unbearbeitete, kornige Gus-
soberfliache auf RS)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: plastische
Darstellungen vor dem Guss gestaltet, dann vermutlich
mit Meilel und Stichel nachbearbeitet, Medaillonrah-
men und Rockfalten sind durch Gravierung mit einer
Kerbdrahtimitation verziert, Augen werden durch Punkt-
und Hohlpunzen dargestellt, auch Heiligenschein der
Maria mit einer Punkt- oder Hohlpunzreihe akzentuiert;
Scharnierkonstruktion

Beschreibung: Das Kreuz weist die Formtyyp 1 auf (s.
K24) und entspricht der RS von K 31. Die Darstellung
zeigt die Gottesmutter Maria im Orantengestus und die
vier Evangelisten in Medaillons in den Kreuzarmen, wo-
bei die Wiedergabe der Figuren relativ naturalistisch ist:
Maria ist mit einem langen und gegiirteten Gewand so-
wie einem Schleier bekleidet, der am Oberkorper kreuz-
formig iiber der Brust liegt und mit Punktpunzen ver-
ziert ist (Maphorion). Die Gewandverzierung entspricht
K 31. Vielleicht sind unter dem Rock noch die Fiille zu
erkennen. Im Gegensatz zur Maria auf K 31 scheinen
die erhobenen Arme unbedeckt gewesen zu sein. Finger
und abgespreizte Daumen sind angegeben. Das Gesicht
ist stark verschliffen, Details sind nicht mehr zu erken-
nen. Die Figur hat einen Heiligenschein, der an seinem
Rand mit einer Punzreihe dekoriert ist. Rechts und links
in Hohe der Ellbogen sind noch Buchstabenreste auszu-
machen, die die Figur als Meter Theou ausweisen. — In
den Kreuzarmen befindet sich je ein Medaillon mit der
Darstellung eines Evangelisten mit Evangelium, verziert
durch einen erhaben Rahmen mit feinen Kerben. Die Ge-
sichter zeigen alle einen Vollbart, der linke Arm liegt vor
der Brust. Bei genauerer Betrachtung sind die Figuren
mit individuellen Details ausgestattet. — In der oberen
linken Ecke der Langshaste befindet sich ein M (fiir Mar-
kus/Matthdus), in der oberen Ecke der linken Querhaste
ein A (fiir Lukas), in der oberen Ecke der rechten Quer-
haste ein I (fiir Johannes); in der linken Ecke der unteren
Léangshaste fehlt der Buchstabe, aber vermutlich handelt
es sich um ein weiteres M (fiir Markus/Matthdus). Den
Kreuzrand ziert eine tiefe Kerbe, deren Aulenseite mit
einer feinen Strichkerbreihe verziert ist.

MafBe: erh. H 7,6 cm (ohne Scharnier), 8,6 cm (mit
Scharnier), B 5,6 cm (Haste zu Haste), D 0,5 cm
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Gewicht: 31,8 g

Lit.: Pitarakis 2006, Kat. 41 (Form Typ I); A. M. Piilz —
Kat 2010, 707 Abb. 17; A. M. Piilz — Kat 2011, 206 Abb.
17; A. M. Piilz 2017a, Kat. 53.

K35 Taf. 36 und Farbtaf. 34
Ikonografie: Maria Orans

AO: EM, Inv. 4/33/77 (ID 526)

FO: aus der Johannesbasilika

Dat.: 10.—11. Jh. (typologischer Vergleich)

Mat.: bleihaltiges Messing (?): 68,9 % Cu, 20,2 % Pb,
6,4 % Zn, 4,2 % Sn (RFA)

Erh.: eine Hilfte, oben zwei verbrochene Osenreste, Ofl.
korrodiert und stark verschliffen (vor allem Gesichter
glatt und stark verschliffen)

Primédre Herstellungstechnik: urspriinglich zwei-/mehr-
teilig, gegossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: plastische
Darstellungen vermutlich vor dem Guss gestaltet, dann
unter Einsatz verschiedener Werkzeuge (Meiflel, Gra-
vierstichel, Punzen) nachbearbeitet; Verwendung von
Dreieckspunzen um den Heiligenschein; Scharnierkon-
struktion, unsorgféltige Durchlochungen (von der VS)
sekundér gestanzt (s. Grat auf RS)

Beschreibung: Das Kreuz weist Formtyp I auf (s. K 24)
und zeigt eine Maria Orans, die der Darstellung auf K 31
und K 34 entspricht. Die Figur hat ausgebreitete Arme
mit ausgestreckten Handflachen und einen Heiligen-
schein. Sie ist lang gewandet und seitlich ist noch der
Mantel oder Umhang zu sehen. Details sind nicht mehr
zu erkennen, dafiir ist die Ofl. zu stark abgerieben. In
den Kreuzarmen sind die Portrits der vier Evangelisten
in Medaillons gezeigt, die schlecht erhalten und stark
verrieben sind. In der rechten und linken Kreuzhaste be-
findet sich je eine groBe Durchlochung, in der unteren
Léangshaste ein weiteres Loch (nicht zentriert, demnach
vielleicht auch nur eingerissen). Da die Locher die Dar-
stellung storen, wurden sie vermutlich sekundér ange-
bracht. Beischriften fehlen. — Eine Wiederverwendung
des Kreuzes als ex voto, auf einem flachen Untergrund
befestigt, vielleicht aufgenagelt auf eine Mauer, einen
Pfeiler oder auf Holz, ist wahrscheinlich.

Male: erh. H 7,5 cm (ohne Scharnier), 8,4 cm (mit
Scharnier), B 5,6 cm (Haste zu Haste), max. D 0,3 cm
Gewicht: 21,4 g

Lit.: Pitarakis 2006, Kat. 117 (Form Typ 1); A. M. Piilz
2017a, Kat. 54.

K 36 Taf. 37 und Farbtaf. 35
Ikonografie: Christus am Kreuz und Maria Orans

AO: EM, Inv. 21/9/95 (ID 662)

FO: aus der Umgebung von Tire

Dat.: 10.-11. Jh.

Mat.: bleihaltiges Kupfer: 1. Halfte 94,4 % Cu, 3,8 % Pb;
2. Hilfte 91,7 % Cu, 5,4 % Pb (RFA)

Erh.: fast vollstdndig, stark korrodiert und deutlich ver-
schliffen

Primére Herstellungstechnik: zwei-/mehrteilig, gegossen
(schlechte Gussqualitét)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: plastische

Darstellung vor dem Guss gestaltet, ohne Nachbearbei-
tungsspuren (die gesamte Ofl. ist mit Gusshaut und/oder
Korrosion bedeckt), Scharnierkonstruktion

Das Reliquienkreuz hat eine lateinische Kreuzform mit
sich leicht verbreiternden Hasten und geraden Abschliis-
sen, wobei die Querhasten verkiirzt sind (Form-Typ
II). Die VS zeigt die nur noch schemenhaft erkennbare
Kreuzigung ohne Nebenfiguren. Auf der RS ist Maria
Orans mit Heiligenschein ebenfalls ohne Medaillons in
den Hasten zu erkennen. Beischriften sind nicht erhalten.
Mafe: VS: H 5,3 cm (ohne Scharnier), 6,5 cm (mit
Scharnier), B 3,5 cm (Haste zu Haste), D 0,4 cm; RS:
H 5,5 cm (ohne Scharnier), 6,5 cm (mit Scharnier), B
3,6 cm (Haste zu Haste), D 0,35 cm

Gewicht: 25,8 g; 20,9 g; gesamt 46,7 g

K37 Taf. 37 und Farbtaf. 35
Ikonografie: Maria Orans (?)

AO: EM, Inv. 11/11/93 (ID 658)

FO: aus Torbali

Dat.: 10.—11. Jh. (?)

Mat.: bleihaltiges Messing: 70,7 % Cu, 17,7 % Pb, 7,4 %
Zn (RFA)

Erh.: Fragment, nur noch eine Halfte erhalten, wobei die
obere Haste verbrochen ist, Ofl. stark korrodiert und ver-
schliffen

Primédre Herstellungstechnik: urspriinglich zwei-/mehr-
teilig, gegossen

Sekundire Herstellungstechnik/Verzierung: wegen der
starken Korrosionsschicht Werkzeugspuren kaum sicht-
bar, leicht erhabene Darstellung eventuell vor dem Guss
gestaltet, dann durch Gravieren nachbearbeitet
Beschreibung: Die Form des Reliquienkreuzes entspricht
K 36 (Formtyp II). Die Darstellung zeigt vermutlich eine
Maria Orans mit Heiligenschein und ist den iiblichen
gegossen reliefierten Maria Orans-Darstellungen anzu-
schlieen.

Mafe: erh. H 3,4 cm (ohne Scharnier), 4,1 cm (mit
Scharnier), B 2,6 cm (Haste zu Haste), D 0,35 cm
Gewicht: 7,8 g

K38 Taf. 37 und Farbtaf. 35
Ikonografie: Christus am Kreuz und Maria Orans

AO: EM, Inv. 2447 (ID 562)

FO: unbekannt

Dat.: 12.-13. Jh. (?)

Mat.: Silberlegierung (niedrige Qualitét): ca. 0,5 % Au,
40-45 % Ag, 45-50 % Cu (RFA)

Erh.: Fragment, nur die oberen Hasten mit Scharnier er-
halten, leicht korrodiert, deutlich verschliffen und stark
verschmutzt

Primére Herstellungstechnik: urspriinglich zwei-/mehr-
teilig, gegossen

Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: die Darstel-
lungen wurden vermutlich vor dem Guss gestaltet und
dann mit einem Gravierstichel nachbearbeitet, eventuell
vergoldet (0,5 % Au in der Zusammensetzung identifi-
ziert)

Beschreibung: Die Kreuzform entspricht Formtyp IX
mit kreisformigen Medaillons an den Hastenabschliis-
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sen und seitlichen kugeligen Ornamenten. Auf der VS
sind noch der nach links geneigte Kopf von Christus mit
Heiligenschein und dariiber ein kleines Kreuz erhalten.
Im Rundmedaillon dariiber befindet sich die Biiste einer
gefliigelten Figur (Engel). Die RS zeigt noch den Kopt-
rest von Maria mit Maphorion, dariiber die Biiste einer
mannlichen bértigen Figur mit Buch (Evangelist) im
Rundmedaillon. Es sind keine Inschriften erhalten.
Mafe: VS: erh. H 2,2 cm (ohne Scharnier), 2,9 cm (mit
Scharnier), erh. B 1,6 cm, max. D 0,35 cm; RS: erh. H
2,2 cm (ohne Scharnier), 2,8 cm (mit Scharnier), erh. B
1,6 cm, max. D 0,4 cm

Gewicht: 7,8 g

K39 Taf. 37 und Farbtaf. 35
Ikonografie: Christus am Kreuz

AO: EM, Inv. 2136 (ID 456)

FO: aus der Johannesbasilika, Ostsektor des Siidarms
des Querschiffs

Dat.: 1. H. 11. Jh. (typologischer Vergleich)

Mat.: Cu/Sn/Pb-Legierung (Nebenelement: Zn) (RFA —
qualitativ)

Erh.: eine Hilfte fast vollstindig erhalten, obere Ose ver-
brochen, Darstellung schlecht erhalten, oben eine Ose
(verloren), unten eine groBe Ose, Ofl. etwas korrodiert
und deutlich verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: urspriinglich zwei-/mehr-
teilig, gegossen

Sekundire Herstellungstechnik/Verzierung: an der Un-
terkante der Langshaste (in der Nihe der Ose) eventuell
ein Gussfehler oder ein gusstechnisches Merkmal (vgl.
K 40), sehr flach mit einem Stichel eingravierte Darstel-
lung (Flachgravierung); Scharnierkonstruktion
Beschreibung: Das Kreuz weist Formtyp I auf (s. K 24).
Die Darstellung zeigt Christus am Kreuz in einer natura-
listischen Wiedergabe. Er trdgt ein langes, kurzdrmeliges
Gewand. Die ausgestreckten Arme sind nackt, Finger
und abgespreizte Daumen sind zu sehen (auf der rech-
ten Haste schlecht erhalten). Das bartige Gesicht zeigt
bogenférmige Brauen, eine kurze Nase und einen Mund,
der leidend aussieht. Der nach links geneigte Kopf mit
den Haarstrihnen, die iiber die rechte Schulter fallen, ist
von einem Kreuznimbus umgeben und sitzt auf einem
breiten Hals. Négel in den Hénden und Fiilen wie bei
K 31 fehlen. Die Fiile mit den einzelnen Zehen sind
angegeben und scheinen auf einem rechteckigen Grund
(suppedaneum) zu stehen. Unter dieser Fliche befindet
sich vielleicht ein menschlicher Schiddel (Adam) und
ein Fels: Vermutlich handelt es sich um den Golgotha-
Hiigel. An der Unterkante befinden sich Ritzungen, die
sehr schlecht erhalten sind. Uber dem Kopf befinden sich
die Tabula ansata mit der Inschrift I C X C, Sonne und
Mond. — Unter den ausgebreiteten Armen Christi ist die
Siegesformel I C X C N H K (A) (»Jesus Christus siegt«)
graviert. — Rechts und links von Christus scheint je eine
Ganzkorperfigur abgebildet zu sein, die ansatzweise und
nur noch schemenhaft zu erkennen ist (in der Zeichnung
nicht festgehalten).

Mafe: H 9,1 cm (ohne Scharnier), 9,9 cm (mit Schar-
nier), B 6,9 cm (Haste zu Haste), max. D 0,6 cm
Gewicht: 60,3 g

Lit.: Pitarakis 2006, Kat. 222 (Form Typ I); A. M. Piilz
2017a, Kat. 55.

K40 Taf. 37 und Farbtaf. 36
Ikonografie: Christus am Kreuz

AO: EM, Inv. 7/30/78 (ID 522)

FO: aus der Johannesbasilika

Dat.: 10.—11. Jh. (typologischer Vergleich)

Mat.: Cu/Zn/Pb-Legierung (Nebenelemente: Sn) (RFA —
qualitativ)

Erh.: eine Hilfte vollstindig, untere Ose verbrochen, Ofl.
korrodiert und méaBig verschliffen

Primére Herstellungstechnik: urspriinglich zwei-/mehr-
teilig, gegossen (s. unebene, nichtbearbeitete Gussober-
flache auf RS)

Sekundidre Herstellungstechnik/Verzierung: an der unte-
ren Abschlusskante der Lingshaste (in der Nihe der Ose)
entweder ein Gussfehler oder ein gusstechnisches Merk-
mal (vgl. K 39); Scharnierkonstruktion; Darstellung mit
Meiflel und Stichel gestaltet, Inschrift vermutlich mit
Dreieckspunzen umgearbeitet

Beschreibung: Das Kreuz weist Formtyp I auf (s. K 24).
Die Darstellung zeigt Christus am Kreuz mit ausgebrei-
teten Armen und Kreuznimbus, bekleidet mit einem lan-
gen, geféltelten und kurzarmeligen Gewand (colobium).
Der Kopf ist zur Seite geneigt, das bértige Gesicht zeigt
mandelformige Augen. Unter den nackten Armen befin-
det sich wiederum die Siegesformel [C X CN 1K A, wie
schon bei K 39. Die beigefiigten Figuren fehlen. — Uber
Christus finden sich Sonne und Mond sowie eine Tabula
ansata mit X.

Mafe: H 7,2 cm (ohne Scharnier), 8,1 cm (mit Schar-
nier), B 4,7 cm (Haste zu Haste), D 0,5 cm

Gewicht: 29,3 g

Lit.: Pitarakis 2006, Kat. 230 (Form Typ I); A. M. Piilz
2017a, Kat. 56.

K41 Taf. 37 und Farbtaf. 36
Ikonografie: Maria Orans

AO: EM, Inv. 1/30/78 (ID 444)

FO: aus der Johannesbasilika (62/5)

Dat.: Ende 10.—11. Jh. (typologischer Vergleich)

Mat.: bleihaltiges Messing: 69,1 % Cu, 19,1 % Pb, 8,2 %
Zn (RFA)

Erh.: eine Hélfte fast vollstindig, unterer Blechrand mit
Osen verbrochen — das untere Scharnier und die Osen
fehlen zur Génze, oberer Hastenabschluss profiliert mit
zwei nach innen gebogenen Osen, urspriingliche Durch-
lochungen mit korrodiertem Metall des ehemaligen
durchgesteckten Drahts verstopft, Ofl. etwas korrodiert
und leicht verschliffen

Primére Herstellungstechnik: urspriinglich zwei-/mehr-
teilig, gegossen (s. unbearbeitete, kornige und unebene
Gussoberfliache auf RS)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Darstellun-
gen mit Stichel graviert (Flachgravierung), Augen pun-
ziert (Punkt-/Hohlpunzen), Inschrift mit Dreieckspunzen
umgearbeitet; drei eingravierte oder mit einer Feile bear-
beitete parallele Linien an der linken Ose; Scharnierkon-
struktion
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Beschreibung: Das Kreuz weist Formtyp I auf (s. K 24).
Die Darstellung zeigt Maria Orans in einer einfachen
und schematischen Wiedergabe. Eine Ausnahme bildet
der Rock: Dieser ist fein ausgearbeitet mit schwingen-
den Vertikalfalten auf der rechten Seite. Unter dem Saum
sind die Fiifle/Schuhspitzen sichtbar, die auf rechtecki-
gem Grund stehen. Rechts und links des Rocks sind die
Streifen des am Riicken entlanglaufenden Schleiers/
Mantels durch vertikale Falten angedeutet, der in einem
spitz zulaufenden Abschluss endet. Der untere Teil ist
mit schriagen Strichen verziert. Der Oberkorper ist ver-
deckt durch die anatomisch nicht korrekte Haltung der
Arme, die vermutlich nackt waren, da keine Abgrenzung
zu den Hénden gegeben ist. Finger und abgespreizte
Daumen sind sichtbar. Das Gesicht ist birnenférmig und
zeigt Brauen, punzierte Augen, einen geraden Strich als
Nase, aber keinen Mund. Die Figur trdgt ein Maphori-
on, das auch die Schultern bedeckt. Dariliber befindet
sich der unverzierte Heiligenschein. — Rechts und links
der Arme stehen die Buchstaben M P und ® Y (Meter
Theou). Darunter sind jeweils drei Kerben angebracht.
In den Kreuzhastenenden — ausgenommen der unteren —
findet sich je eine Reihe aus je drei X-Verzierungen auf
einer Linie.

Male: H 7,2 cm (ohne Scharnier), 8,1 cm (mit Schar-
nier), B 4,8 cm (Haste zu Haste), D 0,55 cm

Gewicht: 29,6 g

Lit.: Pitarakis 2006, Kat. 231 (Form Typ I); A. M. Piilz
2017a, Kat. 57.

K 42 Taf. 38 und Farbtaf. 36
Ikonografie: Christus am Kreuz und Maria Orans

AO: EM, Inv. 2/30/78 + 4/30/78 (ID 447 + 448)

FO: aus der Johannesbasilika

Dat.: 11. Jh. (typologischer Vergleich)

Mat.: Cu/Sn/Pb-Legierung auf beiden Hilften (RFA —
qualitativ)

Erh.: vollstindig, oben eine nach innen geneigte Ose,
verstopft oder bei der Restaurierung verschliffen, unten
eine Ringose, Ofl. etwas korrodiert und leicht verschlif-
fen (RS beider Hilften mit kalkartigem weiflen Material
bedeckt)

Primére Herstellungstechnik: zwei-/mehrteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Werkzeug-
spuren (Feilspuren) am Rand der RS, mit Meiel grob
bearbeitete und mit Stichel fein gravierte scharfkantige
Darstellungen und Inschriften; Innenzeichnungen und
Négel mit Dreieckspunzen bearbeitet, Gewdnder durch
gravierte Schraffuren dargestellt; Scharnierkonstruktion;
ein rundes Niet (?) befindet sich in der Mitte des unteren
scheibenformigen Ornaments

Beschreibung: Das Reliquienkreuz hat die Form eines
Lazarus- oder Kleeblattkreuzes mit sich verbreiternden
Hasten und Kreisscheiben an den Enden sowie seitli-
chen Tropfen (Formtyp VI). Die Darstellungen sind sehr
schematisch und gehéren dem ikonografischen Typ von
K 40 und K 41 an, stilistisch jedoch unterscheiden sie
sich von den vorangegangenen Exemplaren. — Die VS
zeigt Christus am Kreuz. Unter den ausgebreiteten Ar-
men befindet sich wieder die Siegesformel | C X C N H

K A. Das colobium weist eine andere Gestaltung auf als
beispielsweise bei K 40 oder den gegossenen Reliquien-
kreuzen: Der breite Mittelstreifen wird durch eine Zick-
zacklinie in mehrere Felder unterteilt und dhnelt mehr
einem Tuch, das um den Leib geschlungen ist. Das Ge-
wand wird von schmalen Seitenteilen gerahmt, die mit
Punktreihen verziert sind und vielleicht einen Umhang
wiedergeben sollen. Im Gegensatz zu K 40 sind hier
auch die Fiile wieder mit Négeln durchbohrt. — Die RS
zeigt Maria Orans mit der Beischrift M P und ® Y (Meter
Theou) tiber ihrem Haupt. Sie tragt ebenfalls eine ande-
re Gewandform als auf den gegossenen Kreuzen. Der
Oberkdrper ist fast fliigeldhnlich wiedergegeben und mit
groben Schrégstreifen verziert, die durchgehend auch
die Armel dekorieren. Der lange Rock, scheinbar nicht
geglirtet, endet leicht ausschwingend. Er ist bis auf ein
linkes Feld, das mit schridgen Linien verziert ist, in verti-
kale Falten untergliedert. Seitlich des Rocks finden sich
die nun nicht mehr bauchigen, sondern spitz zulaufenden
Schleierteile mit Punktreihen.— In der rechten und linken
Querhaste befindet sich je ein Heiliger in Biistenform, in
der gleichen Wiedergabe wie Maria mit den Buchstaben
O A I vertikal geschrieben. Die jeweils rechte Hand hélt
ein Buch vor dem Korper, die linke ist ebenfalls erhoben
und zeigt Mittel- und Zeigefinger als Geste der Bene-
diktion.

Mafe: VS: H 10,1 cm (ohne Scharnier), 11,7 cm (mit
Scharnier), B 7,5 cm (Haste zu Haste), max. D 0,4 cm;
Gewicht: 52,2 g — RS: H 10,4 cm (ohne Scharnier), 11,9
cm (mit Scharnier), B 7,5 cm (Haste zu Haste), max. D
0,55 cm; Gewicht: 63,3 g

Lit.: Pitarakis 2006, Kat. 233 (Form Typ VI); A. M. Piilz
2017a, Kat. 58.

K43 Taf. 38 und Farbtaf. 37
Ikonografie: Christus am Kreuz und Maria Orans

AO: EM, Inv. 24/18/93 (ID 459)

FO: aus Bayindir

Dat.: E. 10.—11. Jh.

Mat.: Cu/Zn/Sn/Pb-Legierung (RFA — qualitativ)

Erh.: beide Hélften fast vollstindig, VS: langlicher Ein-
riss im Blech, oberer Hastenabschluss und Osen fehlen,
vom rechten Eck fehlt ein kleines Stiick; RS: linker
Kreuzarm fehlt fast ganz, oberer Hastenabschluss und
Osen fehlen, unten zwei Osen mit Resten von korrodier-
tem Eisen in den Durchbohrungen/Lochern verstopft,
Ofl. etwas korrodiert und méBig verschliffen

Primére Herstellungstechnik: zwei-/mehrteilig, gegossen
(s. kornige und unbearbeitete Gussoberflache auf RS)
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Werkzeug-
spuren (Feilspuren) auf der RS am Rand, die gesamte
Darstellung wurde mit einem Gravierstichel bearbeitet
(Flachgravierung); Kleidung durch gravierte Schraffuren
dargestellt, im Gesichtsbereich (Augen, Mund) punziert
(Punkt-Hohlpunzen); Scharnierkonstruktion
Beschreibung: Das Kreuz weist Formtyp I auf (s. K 24).
Die schematischen Darstellungen entsprechen dem iko-
nografischen Typ von K 42, jedoch einfacher wieder-
gegeben. Die VS zeigt Christus am Kreuz mit der Bei-
schrift I C X C, das N I K A fehlt. — Die RS zeigt Maria
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Orans und in der erhaltenen rechten Haste zwei grof3e,
iibereinander stehende X-Verzierungen, durchkreuzt von
einer Linie.

Mafe: VS: erh. H 4,7 cm (ohne Scharnier), 5,3 cm (mit
Scharnier), B 3,7 cm (Haste zu Haste), D 0,3 cm; Ge-
wicht: 6,7 g—Mafe: RS: erh. H 4,3 cm (ohne Scharnier),
4,9 cm (mit Scharnier), erh. B 3,3 cm (Haste zu Haste),
max. D 0,4 cm; Gewicht: 8,2 g

Gesamtgewicht: 15,2 g

Lit.: A. M. Piilz — Kat 2010, 707 Abb. 18; A. M. Piilz —
Kat 2011, 206 Abb. 18; A. M. Piilz 2017a, Kat. 59.

K 44 Taf. 39 und Farbtaf. 37
Ikonografie: Maria Orans (?)

AO: EM, Inv. 34/21/93 (ID 661)

FO: aus Tire

Dat.: E. 10.—11. Jh.

Mat.: Cu/Zn/Sn/Pb-Legierung (RFA — qualitativ)

Erh.: eine Halfte vollstindig, leicht korrodiert und stark
verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: urspriinglich zwei-/mehr-
teilig, gegossen (s. grobe, kornige Gussoberflache auf
RS)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Werkzeug-
spuren (Feilspuren) auf der Ofl., Darstellungen mit Sti-
chel graviert (Flachgravierung); Scharnierkonstruktion
Beschreibung: Die Kreuzform entspricht Formtyp I
(s. K 24). Die Darstellung zeigt vermutlich eine Maria
Orans. Die Kleidung ist mit Linien verziert, auf den Ar-
meln finden sich Querstreifen (vgl. K 42). In der rechten
und linken Querhaste sind gravierte Kreuzmotive abge-
bildet. Eine Beischrift fehlt.

MafBe: H 5,4 cm (ohne Scharnier), 6,4 cm (mit Schar-
nier), B 3,8 cm (Haste zu Haste), D 0,35 cm

Gewicht: 11,9 g

K45 Taf. 39 und Farbtaf. 37
Ikonografie: Maria Orans

AO: EM, Inv. 31/5/90 (ID 457)

FO: aus der Umgebung von Izmir

Dat.: 11.-12. Jh.

Mat.: Cu/Zn/Sn/Pb-Legierung (RFA — qualitativ)

Erh.: eine Halfte, maBig korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: urspriinglich zwei-/mehr-
teilig, gegossen (s. kornige, unebene Gusshaut auf der
RS)

Sekundire Herstellungstechnik/Verzierung: Darstellun-
gen mit Stichel graviert (Flachgravierung), Kleidung
durch gravierte Schraffuren dargestellt, Scharnierkon-
struktion

Beschreibung: Die Kreuzform entspricht Formtyp I (s.
K 24). Auf der erhaltenen RS ist die schematische Figur
der Maria Orans als Meter Theou mit Beischrift wieder-
gegeben. Das gegiirtete Gewand ist im oberen Teil mit
einem Umhang oder Schleier verdeckt, der mit feinen
schriagen Linien in Art eines Tannenzweigmusters struk-
turiert ist. Der trapezformig geschnittene und lange Rock
ist auf einer Seite in schrige Falten gegliedert, der Rest
ist mit Schréglinien in die andere Richtung dekoriert.

Seitlich sind durch feine Striche vielleicht noch die Res-
te des Schleiers zu erkennen. Die Fii3e sind sichtbar und
nach auflen gedreht. Die Arme sind verkiirzt wiederge-
geben, die Handfldchen mit den einzelnen angegebenen
Fingern und abgespreizten Daumen weisen nach oben.
Das Gesicht besteht aus bogenférmigen Linien fiir die
Augen und einem geraden Strich fiir die Nase, der Mund
fehlt. Um den ovalen Kopf schlieBen sich Maphorion
und Nimbus. — In den Querhasten finden sich pflanzliche
Motive in Form einer nach oben zu spitz zulaufenden
Volute, deren Mitte mit einem Zweig verziert ist (pelten-
dhnlich oder stilisierte Palmette).

Mafe: H 7,0 cm (ohne Scharnier), 8,3 ¢cm (mit Schar-
nier), B 4,8 cm (Haste zu Haste), D 0,5 cm

Gewicht: 232 g

Lit.: Pitarakis 2006, Kat. 257 (Formtyp I).

K 46 Taf. 39 und Farbtaf. 37
Ikonografie: Maria Orans

AO: EM, Inv. 9/30/78 (ID 525)

FO: aus der Johannesbasilika

Dat.: 11.-12. Jh. (typologischer Vergleich)

Mat.: bleihaltiges Kupfer: 87,5 % Cu, 7,3 % Pb (RFA)
Erh.: eine Hilfte, méBig korrodiert und deutlich ver-
schliffen

Primére Herstellungstechnik: urspriinglich zwei-/mehr-
teilig, gegossen (s. kornige, unebene Gusshaut auf der
RS)

Sekunddre  Herstellungstechnik/Verzierung: ~ Werk-
zeugspuren auf Ofl., Darstellungen mit Stichel graviert
(Flachgravierung), Kleidung durch gravierte Schraffuren
dargestellt; Scharnierkonstruktion

Beschreibung: Die Form des Kreuzes entspricht Form-
typ I (s. K 24). Die einfache Darstellung zeigt eine Ma-
ria Orans. Die Figur ist langgewandet, das Kleid ist mit
unregelmifigen vertikalen Linien verziert. Seitlich des
Rocks sind die ausschwingenden Seitenteile erkennbar.
Die Fiile sind zu sehen. Der ovale Kopf zeigt Punktau-
gen, bogenformige Brauen, einen Strich als Nase sowie
einen weiteren, der den Mund andeutet. Ein Heiligen-
schein umgibt den Kopf. In der Querhaste befindet sich
rechts und links der Figur je ein Zweig. Die Inschrift
iiber dem Kopf M H T H X 'Y weist die Gestalt als Meter
Christou aus.

MaBe: H 6,9 cm (ohne Scharnier), 8,3 cm (mit Schar-
nier), B 4,6 cm (Haste zu Haste), max. D 0,5 cm
Gewicht: 27,0 g

Lit.: Pitarakis 2006, Kat. 264 (Formtyp I).

K47 Taf. 39 und Farbtaf. 37
Ikonografie: Maria Orans

AO: EM, Inv. 30/5/90 (ID 446)

FO: aus der Umgebung von Izmir

Dat.: Ende 10.—11. Jh.

Mat.: bleihaltige Bronze (Sn-Pb-Bronze): 59,0 % Cu,
25,8 % Sn, 8,8 % Pb (RFA)

Erh.: eine Hilfte vollstindig, oben und unten jeweils
eine Ose, sehr feine Ritzung, Ofl. etwas korrodiert und
leicht verschliffen
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Primére Herstellungstechnik: urspriinglich zwei-/mehr-
teilig, gegossen (s. RS: trotz der flach bearbeiteten Ofl.
ist die unebene Gusshaut deutlich sichtbar)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: mit Stichel
fein graviert und (eventuell auch mit Meiflel) nachbear-
beitet, Kleidung und Nimbus mit Dreieckspunzen pun-
ziert; Scharnierkonstruktion; grausilbrige Materialreste
(Fillmaterial: vielleicht Blei) auf der RS

Beschreibung: Das Kreuz weist Formtyp I auf (s. K 24).
Die Darstellung zeigt Maria mit erhobenen Handen als
Meter Theou mit den Buchstaben M H T P © E iiber
dem Kopf der Figur. Die Wiedergabe ist nicht mehr
naturalistisch, sondern die Figur scheint in Ornamente
aufgeldst zu sein. Die Schultern sind herabhéngend, sie
trdgt ein langes und reich verziertes Gewand mit unter-
schiedlichem Punkt- und Strichmustern, die wohl reale
Gewandteile nachahmen sollen. Die Fiifle sind zu sehen,
beide nach rechts gedreht. Die Arme sind vom Korper
abgelost. Die langen Finger zeigen schrdg nach oben,
der Daumen ist extra abgespreizt und sehr stilisiert. Die
Kopfform ist tropfen-, die Augen sind mandelférmig,
die Brauen fiihren in einer unten spitzdreieckigen Nase
zusammen, der Mund ist bogenformig. Auf der Stirn be-
findet sich ein Halbkreis gefiillt mit vertikalen Linien,
die das Haar wiedergeben. Umgeben wird der Kopf von
einem Maphorion, das in Hohe der Schultern in Zipfeln
endet und mit einer durchlaufenden Dreieckspunzreihe
verziert ist. — Der Umriss des Kreuzes wird von einer
doppelten Kerblinie gerahmt. Am unteren Ende der
Léngshaste befindet sich ein unregelméaffiger Ornament-
streifen aus feinen vertikalen Kerben. In der Querhaste
sind rechts und links der Maria gegenstiandig laufende
Wellenbander abgebildet, die mit Doppellinien gerahmt
sind, das linke Ornament ist zusdtzlich mit Dreieckspun-
zen verziert.

MaBe: H 6,7 cm (ohne Osen), 8,3 cm (mit Osen), B
4,9 cm (Haste zu Haste), max. D 0,6 cm

Gewicht: 33,6 g

Lit.: Pitarakis 2006, Kat. 532 (Formtyp I); A. M. Piilz
2017a, Kat. 60.

K 48 Taf. 39 und Farbtaf. 38. 118
Ikonografie: Maria Orans

AO: EM, Inv. 15/5/93 (ID 460)

FO: aus Tire

Dat.: Ende 10.-11. Jh.

Mat.: Cu/Sn/Pb-Legierung (RFA — qualitativ)

Erh.: Fragment von einer Hélfte erhalten, untere Haste
fehlt, oben eine Ose verbrochen, Ofl. leicht verschliffen
Primére Herstellungstechnik: urspriinglich zwei-/mehr-
teilig, gegossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Bearbei-
tungsspuren (Feilspuren) auf der VS und an den Kan-
ten, mit Meillel bearbeitete (Inschrift und Gesicht) und
gravierte Darstellung; Scharnierkonstruktion; eventuell
verzinnt

Beschreibung: Das Kreuz weist Formtyp I auf (s. K 24).
Die Darstellung zeigt Maria Orans mit Beischrift M H
THPOPY C, die sie als Meter Theou ausweist. Es
handelt sich um eine sehr einfache und auf die richtigen

Kérperproportionen verzichtende Wiedergabe.

Mafe: erh. H 3,6 cm (ohne Scharnier), 4,1 cm (mit
Scharnier), B 4,4 cm (Haste zu Haste), D 0,25 cm
Gewicht: 11,9 g

Lit.: A. M. Piilz 2017a, Kat. 61.

K 49 Taf. 40 und Farbtaf. 38
Ikonografie: Maria Orans

AO: EM, Inv. 3/33/77 (ID 451)

FO: aus der Johannesbasilika

Dat.: 11. Jh. (typologischer Vergleich)

Mat.: Rotguss: 82,7 % Cu, 7,4 % Sn, 5,5 % Zn, 3,8 %
Pb (RFA)

Erh.: eine Hilfte fast vollstindig erhalten, Ose oben ver-
brochen, unten eine Ose mit winziger Durchlochung,
Ofl. méBig korrodiert und leicht verschliffen

Primére Herstellungstechnik: urspriinglich zwei-/mehr-
teilig, gegossen (s. kornige, unebene, nichtbearbeitete
Gussoberfliche auf RS)

Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: mit Stichel
gravierte scharfkantige Darstellung, Kleidung durch
Schraffur und graviertes Rautenmuster dargestellt;
Scharnierkonstruktion

Beschreibung: Das Kreuz weist Formtyp I auf (s. K 24).
Die Darstellung zeigt Maria im Orantengestus als Pana-
gia, ausgewiesen durch die Beischrift iiber ihrem Kopf,
ITANAT HA. Es handelt sich um eine sehr schematische
und vereinfachte Wiedergabe. Der lange Rock zeigt ein
flaichendeckendes, kleinteiliges Rautenmuster und einen
geraden Abschluss, darunter sind Beine und nach auflen
weisende, durch eine Kerbe getrennte Fiile zu sehen. Ein
breiter Giirtel mit vertikalen Kerben teilt das Gewand.
Das Obergewand besteht aus horizontalen Streifen, tiber
den Schultern liegt eine Art Mantel oder Schleier mit
halbrunden Abschliissen, der rechts und links neben dem
Rock als schmaler Streifen sichtbar bis zum Boden ver-
lauft — es wirkt fast so, als stiinden die Fiile darauf. Die
Finger sind iiberdimensional grof3 angegeben, die Dau-
men abgespreizt. Die Figur hat einen langen Hals, eine
spitzovale Gesichtsform mit mandelférmigen Augen,
Brauen, einer Strichnase, einen bogenférmig nach unten
hiangenden Mund, der sich auch iiber das Gesicht hinaus-
zieht und daher an einen Spitzbart erinnert, sowie ein un-
verziertes Maphorion. Die Lingshaste weist am oberen
und unteren Abschluss eine Profilierung auf. — Bis auf
die Darstellung und die Beischrift ist das Reliquienkreuz
nicht verziert, was eher ungewohnlich ist.

Mafe: erh. H 7,3 cm (ohne Scharnier), 8,3 cm (mit
Scharnier), B 4,8 cm (Haste zu Haste), D 0,65 cm
Gewicht: 32,2 g

Lit.: Anadolu Medeniyetleri 1983, Nr. C.46, 171; Pitara-
kis 2006, Kat. 535 (Formtyp I); A. M. Piilz 2017a, Kat.
62.

K50 Taf. 40 und Farbtaf. 38
Ikonografie: Christus am Kreuz

AO: EM, Inv. 8/30/78 (ID 521)

FO: aus der Johannesbasilika

Dat.: spétes 11.—12. Jh. (typologischer Vergleich)
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Mat.: bleihaltige Bronze (Sn-Pb-Bronze): ca. 84-84 %
Cu, 7-8 % Sn, 5 % Pb (RFA)

Erh.: eine Hilfte, hohl, je eine Ose oben und eine unten,
in welcher noch der Rest des Scharnierstifts mit Osenan-
satz steckt; Ofl. méBig korrodiert und leicht verschliffen
Primére Herstellungstechnik: urspriinglich zwei-/mehr-
teilig, gegossen (s. unebene und kdrnige Gussoberfliche
auf RS)

Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: flach mit ei-
nem Stichel eingravierte Darstellung (Flachgravierung);
Scharnierkonstruktion

Beschreibung: Das Reliquienkreuz hat eine lateinische
Kreuzform mit kleinen Zacken in der Kreuzmitte wie bei
K 64, kleeblattformige Abschliisse und drei Zierelemen-
te (Formtyp VII). — Die geritzte Darstellung zeigt den
nackten Christus mit Kreuznimbus am Kreuz, bekleidet
nur mit einem Lendenschurz (perizonium). Buch- und
Brustmuskulatur sind angegeben. Unter den Armen fin-
det sich die Beischrift N H K A (auf Zeichnung nicht
festgehalten).

Mafle: H 7,0 cm (ohne Scharnier), 8,3 cm (mit Schar-
nier), B 6,0 cm (Haste zu Haste), max. D 0,45 cm
Gewicht: 32,6 g

Lit.: A. M. Piilz 2017a, Kat. 66.

K51 Taf. 40 und Farbtaf. 38
Ikonografie: Christus im Orantenschema

AO: EM, Inv. 5/30/78 (ID 458)

FO: aus der Johannesbasilika

Dat.: 11. Jh. (typologischer Vergleich)

Mat.: bleihaltige Bronze (Pb-Sn-Bronze): 71,3 % Cu,
15,1 % Pb, 13,1 % Sn (RFA)

Erh.: eine Hilfte, aber in drei Teile zerbrochen, Osen feh-
len oder nur im Ansatz vorhanden, Ofl. korrodiert und
leicht verschmutzt (Vertiefungen der Gravierungen)
Primére Herstellungstechnik: urspriinglich zwei-/mehr-
teilig, gegossen

Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: mit Stichel
gravierte scharfkantige Darstellung (Flachgravierung);
Scharnierkonstruktion

Beschreibung: Die Form des Reliquienkreuzes entspricht
Formtyp I (s. K 24). Die beinahe aus geometrischen
Formen zusammengesetzte Darstellung zeigt Christus
mit ausgebreiteten Armen. Das lange Gewand besteht
aus einem Rechteck und ist vollstdndig gemustert: Der
Brustbereich ist mit schragen Linien verziert, das Un-
tergewand ist unterteilt durch horizontale, im unteren
Abschnitt bogenférmige Linien, die Zwischenfelder
sind mit kurzen vertikalen Strichen dekoriert. Die Fiifle
sind nach auflen gedreht. Die Arme sind waagrecht aus-
gebreitet, die groen Hiande haben die einzelnen Finger
und abgespreizte Daumen angegeben. Unter den Hianden
findet sich je ein Motiv in einem Kreis. Das tropfen-
formig geschnittene Gesicht zeigt Brauen, eine gerade
Nase, Mund und Augen. Der Kopf wird von einem Nim-
bus, bestehend aus Doppellinien gerahmt, der sich der
Tropfenform anpasst, mit zwei horizontalen parallelen
Linien seitlich nach auBlen fiihrend und einem Quadrat
mit eingeschriebenem Kreuz oben (angedeutete Tabula
ansata [?]). Uber dem Kopf befindet sich die Beischrift

H C X C (bJesus Christus<). — Der Umriss des Kreuzes
wird von einem Rahmen mit Strichmuster gerahmt.
MaBe: H 6,9 cm, B 4,5 cm (Haste zu Haste), max. D
0,5 cm

Gewicht: 24,4 g

Lit.: Pitarakis 2006, Kat. 468 (Formtyp I).

K52 Taf. 40 und Farbtaf. 38
Ikonografie: Christus im Orantengestus

AO: EM, Inv. 3/30/78 (ID 450)

FO: aus der Johannesbasilika

Dat.: 11. Jh. (typologischer Vergleich)

Mat.: Cu/Sn/Pb-Legierung (RFA — qualitativ)

Erh.: eine Hilfte vollsténdig, in der unteren Langshaste
eine runde Vertiefung, oben und unten eine Ose, Ofl. kor-
rodiert und leicht verschliffen

Primére Herstellungstechnik: urspriinglich zwei-/mehr-
teilig, gegossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: mit Stichel
gravierte scharfkantige Darstellung (Flachgravierung),
Kleidung durch gravierte Schraffur dargestellt, Umrah-
mung des Kreuzes (Dreieckszier) und des Oberkorpers
vermutlich mit Meiflelspitze oder eventuell mit einer
Dreieckspunze hergestellt; Scharnierkonstruktion
Beschreibung: Das Reliquienkreuz hat eine lateinische
Kreuzform mit sich leicht verbreiternden Hasten und
tropfenformigen Ornamenten in den Ecken (Form-
typ I1I). Die Darstellung zeigt Christus im Orantengestus
mit der Beischrift H C X C. Die schematische, langge-
wandete Figur ist stilistisch vergleichbar mit K 51, da die
einzelnen Korperteile wieder aus geometrischen Formen
zu bestehen scheinen. Die Umrisslinien des Gewands
werden durch feine Schriagkerben markiert. Eine deut-
liche schrige Linie zieht sich quer durch den Rock. Das
Untergewand ist leicht trapezformig mit geradem Saum.
Den quadratischen Oberkdrper ziert ein V-formiges, sti-
lisiertes, dreieckiges Blatt. Den Rock dekorieren zwei
Arten von Streifen, getrennt durch die schrige Linie.
FiiBe und Beine sind angegeben und werden durch eine
feine Linie getrennt; trotzdem handelt es sich vermut-
lich nicht um Schuhe, da am linken Fulle Zehen zu sehen
sind und auch am rechten Fuf} ein nach oben angedeu-
teter Strich wahrscheinlich die Zehen meint. Die Fiifle
sind im Profil nach links gezeigt. Das Gewand bedeckt
auch die vom Korper gelosten Arme. Alle Finger sind
sichtbar, die Daumen abgespreizt. Das Gesicht hat eine
tropfenférmige Form mit bogenformigen Brauen, die in
die Nase iibergehen, runde Augen und einen Strich als
Mund. Uber den Brauen befindet sich eine horizontale
Kerbe, die wohl den Haaransatz wiedergeben soll. Die
Gesichtsform ist doppelt gekerbt. Die Ohren werden
durch kleine Wiilste angedeutet. Eine halbrunde Kopfbe-
deckung ist mit einem Kreuz verziert. — In den Querhas-
ten findet sich je ein pflanzliches Motiv: Dabei handelt es
sich um ein blattdhnliches Gebilde in Dreiecksform mit
einem doppelt bogenférmigen Abschluss, verziert mit
Tannenzweigmuster. Eine Umrahmung der Kreuzform
ist durch eine Reihe aus Dreieckspunzen gegeben.
MafBe: H 7,4 cm (mit Ornamenten), 8,7 cm (mit Schar-
nier), B 5,7 cm (mit Ornamenten), max. D 0,35 cm
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Gewicht: 30,7 g
Lit.: Pitarakis 2006, Kat. 471 (Formtyp II); A. M. Piilz
2017a, Kat. 63.

K53 Taf. 41 und Farbtaf. 38
Ikonografie: Christus im Orantengestus

AO: EM, Inv. 1/12/87 (ID 452)

FO: aus Tire

Dat.: 11. Jh.

Mat.: bleihaltige Bronze (Sn-Pb-Bronze): ca. 60 % Cu,
20 % Sn, 20 % Pb (RFA)

Erh.: eine Halfte

Primére Herstellungstechnik: urspriinglich zwei-/mehr-
teilig, gegossen (s. grobe, unebene Gussoberfliche auf
RS)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: flach mit
einem Stichel eingravierte Darstellung (Flachgravie-
rung), mit einer Punze (oder eventuell Punzen: Punkt-/
Hohlpunze und Ringpunze) gestaltete Kreispunktzier;
Scharnierkonstruktion

Beschreibung: Das Kreuz hat Formtyp I (s. K 24). Die
Darstellung zeigt Christus mit ausgebreiteten Armen.
Das lange Gewand ist mit zwei vertikalen Flechtbandrei-
hen verziert, in der Mitte getrennt durch einen Streifen
mit feinen horizontalen Strichen. Unter dem gerade ab-
geschnittenen Saum sind die schematisch angegebenen
Fiile zu sehen. Im Brustbereich finden sich bogenférmi-
ge Linien, die langen Armel sind mit Querstreifen eben-
falls verziert. Die einzelnen Finger sind durch Striche
wiedergegeben. Unter den Hénden sind herabhéngende
Zweige angedeutet. Das tropfenférmige Gesicht zeigt
runde Augen, Brauen, die in eine gerade geschnittene
Nase tibergehen und zwei horizontale Striche fiir den
Mund. Eine Doppellinie rahmt das Gesicht eng anlie-
gend und ist wohl als Nimbus zu interpretieren. Drei
vertikale kurze Striche dariiber konnten vielleicht die
Haare andeuten. Rechts und links der Fiile sowie unter
und iiber den Armen befinden sich Kreispunkte. Dass
die Figuren in diesem Zeitraum nicht mehr voneinan-
der zu unterscheiden sind, demonstrieren die Gesichter
mit tropfenformiger Form, umrahmt von Doppellinien,
die in einem Fall Maria mit Maphorion (z. B. auf K 49),
ein anderes Mal Christus mit Nimbus (z. B. K 53) mei-
nen konnen. — In der oberen Kreuzhaste findet sich die
Beischrift: H C X C. Eine feine Kerbleiste umrahmt die
Darstellung.

Mafe: H 6,6 cm (ohne Scharnier), 7,8 cm (mit Schar-
nier), B 4,6 cm (Haste zu Haste), D 0,4 cm

Gewicht: 29,8 g

Lit.: Pitarakis 2006, Kat. 494 (Formtyp I).

K 54 Taf. 41 und Farbtaf. 39
Ikonografie: Christus und Heilige (?)

AO: EM, Inv. 223/42/80 (ID 455)

FO: aus Aydin

Dat.: 11. Jh.

Mat.: bleihaltiges Messing: ca. 56 % Cu, 32 % Zn, 7 %
Pb (RFA) (Ose hat hohen Ni-Anteil: eventuell neuzeit-
lich [?])

Erh.: vollstandig, stark korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: zwei-/mehrteilig, gegossen
Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: flach mit
einem Stichel eingravierte Darstellung (Flachgravie-
rung), Kleidung durch gravierte Schraffur dargestellt;
Scharnierkonstruktion

Beschreibung: Das Kreuz hat Formtyp I (s. K 24). Eine
Halfte zeigt in der Langshaste drei schematische Figu-
ren untereinander angeordnet, wobei die mittlere Figur
am grofiten wiedergegeben ist. Die Gewénder sind mit
Tannenzweigmuster dekoriert und am unteren Rand drei-
eckig eingeschnitten. Die Gesichter zeigen runde Augen,
Brauen, die in eine gerade Nase iibergehen und einen
verschliffenen Mund. Die Figuren sind nimbiert, rechts
und links auf Ohrenhdhe befindet sich je eine schrige
Kerbe. Die obere und untere Figur sind etwas kleiner
abgebildet und schlechter erhalten. Im Querarm werden
auf jeder Seite zwei weitere Personen vermutlich nur bis
zur Taille gezeigt. Sie sind noch einfacher wiedergege-
ben, auf ihrem Gewand befindet sich ein grofies X. Ob
Heiligenscheine vorhanden sind, ist nicht mehr auszu-
machen. Beischriften fehlen génzlich. — Auf der anderen
Kreuzhilfte findet sich in der Kreuzmitte eine Figur, de-
ren Kopf und Oberkérper von einem Medaillon gerahmt
sind. Das lange Gewand mit Fischgratmuster zieht sich
iiber den unteren Medaillonrand hinaus bis zum Ende der
Léngshaste. Den Kopf umgibt ein wulstartiger Streifen,
der vermutlich den Nimbus andeutet. Das Gesicht ist mit
Augen, Brauen, Nase und Mund ausgestattet. Die Fiifle
sind sichtbar. Uber dem Kopf sowie in Taillenhohe be-
findet sich je ein nichtdekorierter Kreis. Die restlichen
Kreuzarme sind ebenfalls mit einem Tannenzweig- oder
Fischgratmuster vollstindig dekoriert, umrahmt von ei-
ner Doppelleiste. Der obere Kreuzhastenabschluss ist
mit einem Halbkreis verziert. Beischriften fehlen.

Mafe: H 6,6 cm (ohne Scharnier), 9,9 cm (mit Schar-
nier), B 4,3 cm (Haste zu Haste), max. D 0,65 cm
Gewicht: 50,2 g

Lit.: Pitarakis 2006, Kat. 577 (Formtyp I).

K55 Taf. 41 und Farbtaf. 39
Ikonografie: hl. Georg

AO: EM, Inv. 13/34/84 (ID 453)

FO: aus der Johannesbasilika, Atrium

Dat.: 11. Jh. (typologischer Vergleich)

Mat.: Blei: 83 % Pb, 9,1 % Cu (RFA)

Erh.: eine Hilfte fast vollstindig, oberer Teil der
Liangshaste fehlt, unten urspriinglich zwei Osen, eine
davon verbrochen, Ofl. etwas korrodiert und leicht ver-
schliffen

Primédre Herstellungstechnik: urspriinglich zwei-/mehr-
teilig, gegossen

Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: flach mit ei-
nem Stichel eingravierte Darstellung (Flachgravierung),
Kleidung ebenso wie die Verzierungen innerhalb der
Medaillons durch gravierte Schraffur (graviertes Rau-
tenmuster) dargestellt, Flechtband unter den Kreuzarmen
graviert, Augen mit einem spitzen Werkzeug (keine Pun-
ze) hergestellt; Scharnierkonstruktion

Beschreibung: Das Kreuz weist Formtyp I auf (s. K 24).
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Im Zentrum befindet sich ein Rundmedaillon mit einer
Heiligendarstellung in Biistenform. Es handelt sich um
die sehr schematische Wiedergabe mit einem lédnglichen
Kopf, einem waagrechten Strich als Brauen, der als ver-
tikaler Strich weiterlduft und die Nase wiedergibt und
zwei Augen, dargestellt durch grob gestaltete >Punkte«.
Der Mund ist nicht wirklich zu erkennen, auch nicht,
ob die Figur einen Bart trigt oder es sich um den Hals
handelt. Das Gesicht wird von einem breiten Heiligen-
schein gerahmt. Der Oberkorper ist leicht dreieckig an-
gelegt. Das Gewand ist flichendeckend mit kleinteiliger
Rautenzier bedeckt, die Seiten sind durch Doppellinien
gerahmt. Moglicherweise lassen sich vor der Brust noch
die Angaben der Hinde mit den Fingern identifizieren. —
Das Medaillon wird durch eine Doppellinie eingefasst.
Rechts und links der Figur, angepasst an das Rund des
Medaillons, finden sich spitzovale Elemente, durch Dop-
pelstriche gerahmt und mit Rautenmuster gefiillt. Die
Abschliisse der drei erhaltenen Kreuzarme zieren breite
Streifen mit einer Art offener Flechtbandverzierung oder
Zopfmuster, die wieder durch Doppellinien begrenzt
werden. — Leider fehlt die obere Langshaste, sodass kei-
ne inschriftliche Benennung der Figur erhalten geblieben
ist. Jedoch legen vollstindig erhaltene Vergleiche, die
alle in das 11. Jh. datiert werden und angeblich aus Kon-
stantinopel oder Anatolien stammen, eine Identifizierung
mit dem hl. Georg nahe.

MafBe: erh. H 6,3 cm (ohne Scharnier), 7,0 cm (mit
Scharnier), B 6,0 cm (Haste zu Haste), max. D 0,4 cm
Gewicht: 38,7 g

Lit.: Pitarakis 2006, Kat. 326 (Form Typ I); A. M. Piilz
2017a, Kat. 64.

K 56 Taf. 41 und Farbtaf. 39
Ikonografie: hl. Nikétas

AO: EM, Inv. 1/18/82 (ID 523)

FO: aus Sirince

Dat.: 11. Jh.

Mat.: Blei: 79,3 % Pb, 13,3 % Cu (RFA)

Erh: eine Hilfte mit einer oberen und einer unteren Ose,
Ofl. méaBig korrodiert und leicht verschliffen

Primére Herstellungstechnik: urspriinglich zwei-/mehr-
teilig, gegossen (s. deutlich sichtbare unebene Gussober-
flache auf RS)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: mit Stichel
(eventuell auch mit Meillel) gestaltete scharfkantige
Darstellung; Gewand durch gravierte Schraffur (gravier-
tes Rautenmuster) dargestellt, Verwendung von Drei-
eckspunzen auf der ganzen VS, vor allem um den Heili-
genschein und an der Kleidung; Scharnierkonstruktion
Beschreibung: Das Reliquienkreuz weist Formtyp 1
auf (s. K 24). Die Darstellung zeigt den hl. Nikétas im
Orantengestus identifizierbar durch eine Beischrift tiber
dem Kopf, o agios N E K E T A C. Die bekleidete Fi-
gur ist frontal stehend mit ausgebreiteten Armen und
Handfldchen nach oben gerichtet wiedergegeben. Der
untere Gewandabschnitt wird durch vertikale Linien
in Falten gegliedert, seitlich davon befindet sich je ein
herabhidngendes wellenférmiges Band. Die Fiile sind
nicht zu erkennen (zu stark korrodiert). Das Oberteil ist

in der Mitte mit zwei vertikalen Wellenlinien verziert.
Der die Schultern bedeckende Mantel oder Umhang ist
mit feinem Rautenmuster gefiillt. Der Giirtel wird durch
eine horizontale Linie angegeben. Die Figur hat einen
ausgesprochen breiten Hals und einen eiformig schma-
len Kopf. Die Augen sind mandelférmig geschnitten, die
Brauen halbbogenformig, die Nase ist lang und schmal,
und eine Vertiefung deutet den Mund an. Der Nimbus
ist mit einer Reihe aus Dreieckspunzen verziert. Mogli-
cherweise hingt von seinen Handfldchen auf beiden Sei-
ten ein Band oder Ahnliches. Die Enden der Querhaste
scheinen nicht verziert.

Mafe: H 9,3 cm (ohne Scharnier), 11,3 cm (mit Schar-
nier), B 6,5 cm (Haste zu Haste), D 0,5 cm

Gewicht: 64,4 g

Lit.: Pitarakis 2006, Kat. 415 (Formtyp I); A. M. Piilz
2017a, Kat. 65.

K57 Taf. 42 und Farbtaf. 40
Ikonografie: Figur im Orantengestus

AO: EM, Inv. 56/54/79 (ID 520)

FO: aus Torbali

Dat.: 11. Jh.

Mat.: Cu/Zn/Sn/Pb-Legierung (RFA — qualitativ)

Erh.: eine Hilfte mit oberer und unterer Ose, miBig kor-
rodiert und deutlich verschliffen

Primére Herstellungstechnik: urspriinglich zwei-/mehr-
teilig, gegossen (viele kleine Vertiefungen auf VS: ver-
mutlich als Luftblasen oder Gussfehler zu interpretieren)
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: mit Stichel
gravierte Darstellung (Flachgravierung); Scharnierkon-
struktion

Beschreibung: Das Kreuz entspricht Formtyp I (s. K 24).
Die Darstellung zeigt eine Figur im Orantenschema. Es
handelt sich um eine frontal stehende Figur, bekleidet
mit einem langen Gewand. Oberkdrper und rechte Haste
sind so stark abgerieben, dass keine Details zu erkennen
sind. Der untere Gewandteil ist mit einem groflen Stern,
durchkreuzt von einem X, verziert, am Saum hédngen
Fransen. Die FiiBe sind nach auBen gedreht. Die Armel
sind, soweit erkennbar, mit Schrigstreifen dekoriert. Un-
ter jedem Arm befindet sich eine leicht geschwungene
Linie mit kleinen Kerben dariiber, die vielleicht einen
Zweig andeutet. Rechts und links vom Hals befindet sich
je ein graviertes Kreuz mit geschweiften Hasten. Der
birnenformige Kopf zeigt Stirnfransen und einen Heili-
genschein. Uber dem Kopf befindet sich die Beischrift,
die nicht mehr entzifferbar ist. Laut W. Seibt handelt es
sich vermutlich nicht um einen Heiligen, sondern eher
um eine Figur aus dem magischen oder vielleicht auch
gnostischen Bereich (Abrasax, Sabaoth, lao etc.).

Male: H 6,9 cm (ohne Scharnier), 8,2 cm (mit Schar-
nier), B 4,6 cm (Haste zu Haste), max. D 0,4 cm
Gewicht: 28,2 g

K58 Taf. 42 und Farbtaf. 40
Ikonografie: Heiliger im Orantengestus

AO: EM, Inv. 36/71/78 (ID 530)

FO: aus der Johannesbasilika
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Dat.: 11. Jh. (typologischer Vergleich)

Mat.: Sn-Bronze: 87,4 % Cu, 8,8 % Sn, 3,8 % Pb (RFA)
Erh.: eine Hilfte fragmentarisch erhalten, die Osen feh-
len, stark korrodiert und deutlich verschliffen

Primdre Herstellungstechnik: aufgrund der fehlenden
oberen und unteren Hélfte der Kreuzarme, ist nicht mehr
bestimmbar, ob das Kreuz ein- oder mehrteilig war, ge-
gossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: runde »Ver-
tiefung¢ in der Mitte (nach-)gebohrt und/oder getrieben
(s. leicht erhabene RS), vermutlich als versenkte Fassung
(fiir eine Einlage) zu identifizieren; das kleine, gebohr-
te (?) Loch in der Mitte weist auf eine Einlage aus trans-
parentem oder mindestens lichtdurchldssigem Material
hin; aufgrund der stark korrodierten Ofl. Werkzeugspu-

ren kaum sichtbar; mit Stichel gravierte Darstellung
(Flachgravierung)

Beschreibung: Das Kreuz hat Formtyp I (s. K 24). In der
Kreuzmitte befindet sich eine grofle Vertiefung mit einem
kleinen Loch in der Mitte, vermutlich fiir eine Einlage aus
einem anderen Material. — Die Darstellung zeigt vermut-
lich einen Heiligen oder Maria im Orantengestus. Es han-
delt sich um eine schematische Darstellung durch geo-
metrische Formelhaftigkeit wiedergegeben. Inschriften
fehlen und fiir eine genauere Identifizierung ist die Ofl. zu
schlecht erhalten. Auch die Funktion als Reliquienkreuz
ist wegen des schlechten Erhaltungszustands nicht sicher,
jedoch spricht die hohle RS des Kreuzes dafiir.

Male: erh. H 5,6 cm, B 4,5 cm, max. D 0,4 cm
Gewicht: 15,8 g

Schaftkreuze/Vortragekreuze/Prozessionskreuze

K59 Taf. 42 und Farbtaf. 40
Nicht verziert

AO: EM, Inv. 3/17/85 (ID 527)

FO: aus Sel¢uk

Dat.: —

Mat.: bleihaltiges Messing: ca. 79,8 % Cu, 10,1 % Pb,
5,5 % Zn (RFA)

Erh.: fast vollsténdig, eine Haste sowie ein kugeliges Or-
nament verbrochen, Befestigung fehlt, etwas korrodiert
und méBig verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: urspriinglich wahrschein-
lich einteilig, gegossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Ofl. mit Fei-
le (eventuell auch mit Polierwerkzeugen) (nach-)bear-
beitet/verflacht, flache Kratzer auf der Ofl. (vermutlich
sekundér entstanden)

Beschreibung: Das Objekt hat eine lateinische Kreuz-
form mit sich verbreiternden Hasten mit geraden Ab-
schliissen, deren Ecken mit tropfenférmigen Ornamen-
ten verziert sind (Formtyp III). Das Kreuz ist auf beiden
Seiten nicht verziert, eine Befestigungsmoglichkeit fehlt.
Mafe: erh. H 5,2 cm (mit Ornamenten), B 5,7 cm (mit
Ornamenten), max. D 0,8 cm

Gewicht: 26,8 g

K60 Taf. 42 und Farbtaf. 40
Nicht verziert

AO: EM, Inv. 2140 (ID 683)

FO: aus der Johannesbasilika

Dat.: —

Mat.: Cu/Pb-Legierung oder Cu/Pb/Zn/Sn-Legierung
(Nebenelemente: Zn, Sn) (RFA — qualitativ)

Erh.: vollstédndig, sehr stark korrodiert (grobe unebene
Korrosionsschicht) und verschmutzt

Primére Herstellungstechnik: einteilig (?), gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: wegen der
stark korrodierten Ofl. keine Werkzeugspuren erkennbar
Beschreibung: Das nichtverzierte Kreuz weist Form-
typ XI auf: ein griechisches Kreuz mit sich verbreitern-
den Hasten und Kreisscheiben (Serifen) in den Ecken.
An einem Hastenende befindet sich ein dicker, an der
Spitze aufgebogener Haken. Auf der anderen Seite sitzt

eine trapezformige groBe Ose, die wohl zum Aufstecken
auf einen Stab diente.

Male: H 8,5 cm (mit Ornamenten), 11,0 cm (mit Haken
und Ornamenten), B 7,5 cm (mit Ornamenten), max. D
0,7 cm, 0,8 cm (Haken); Haken L 5 cm, B 3 cm, D 0,8 cm
Gewicht: 121,1 g

K61 Taf. 43 und Farbtaf. 41
Nicht verziert

AO: GHD (ID 994)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6016, Deponierung KF 34 und 36

Dat.: 1. H. 7. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: zwei Hastenfragmente, korrodiert und leicht ver-
schliffen

Primére Herstellungstechnik: urspriinglich wahrschein-
lich einteilig, gegossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Ofl. mit Fei-
le (eventuell auch Polierwerkzeugen) (nach-)bearbeitet
und verflacht (s. gerade und glatte Seitenwénde)
Beschreibung: Die zwei Fragmente gehoren zu einem
Kreuz mit geschweiften Hasten und konkav eingezoge-
nen Abschliissen sowie kleinen, scheibenformigen Orna-
menten in den Ecken (Formtyp [Va, s. K 7). Das Kreuz
war wohl nicht verziert, eine Befestigungsmoglichkeit
ist nicht erhalten.

Mafle: 1. Haste: erh. H 5,7 cm (mit Ornamenten), max.
erh. B 5,7 cm (mit Ornamenten), D 0,5 cm; Gewicht:
60,7 g — Mafle: 2. Haste: erh. H 4,9 cm, max. erh. B 6,5
cm (mit Ornamenten), max. D 0,7 cm;

Gewicht: 49,7 g

K 62 Taf. 43 und Farbtaf. 41
Nicht verziert

AO: GHD (ID 1054)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2011, SO 1, SE 1002/11,
EVH11-1002/KF2, Raum 1.16/1.19/N.1 (alte Bezeich-
nung R 2 oder R 7)

Dat.: —
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Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, eine Haste erhalten, méBig korrodiert
Primére Herstellungstechnik: urspriinglich wahrschein-
lich einteilig, gegossen

Das Hastenfragment ist Teil eines vermutlich unverzier-
ten Kreuzes vom Formtyp I. Eine Moglichkeit zur Befes-
tigung ist nicht erhalten.

Malfe: erh. H 3,5 cm, max. B 2,8 cm, D 0,3 cm
Gewicht: 16,5 g

K 63 Taf. 43 und Farbtaf. 41
Nicht verziert

AO: GHD (ID 1055)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2011, SO 2, SE 2005/11,
EVHI11-2005/KF5, Raum 1.15 (alte Bezeichnung R 3)
Dat.: —

Mat.: Eisen (keine RFA)

Erh.: Fragment, eine Haste erhalten, stark korrodiert (fla-
chendeckende, unebene Korrosionsschicht)

Primédre Herstellungstechnik: urspriinglich wahrschein-
lich einteilig, geschmiedet (?)

Beschreibung: s. K 62, unterschiedlich ist das Material.
Malfe: erh. H 6,6 cm, max. erh. B 3,8 cm, D 0,4 cm (stark
korrodiert)

Gewicht: 13,6 g

K 64 Taf. 43 und Farbtaf. 41
Anikonisches Motiv

AO: EM, Inv. 37/71/78 (ID 681)

FO: aus der Johannesbasilika

Dat.: 10.—11. Jh. (typologischer Vergleich)

Mat.: Messing: ca. 89,5 % Cu, 7,4 % Zn, 2,5 % Pb (RFA)
Erh.: Fragment, Querhaste und Ansatz der Léngshaste
erhalten, Befestigungsmoglichkeit fehlt, leicht korro-
diert, und leicht verschliffen

Primére Herstellungstechnik: urspriinglich wahrschein-
lich einteilig, gegossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Werkzeug-
spuren (Feilspuren) auf der Ofl., Gesamtflache mit Feile
(eventuell auch mit Polierwerkzeugen) (nach-)bearbeitet
und verflacht, mit Stichel gravierte Zeichen (Flachgra-
vierung)

Beschreibung: Das Kreuz entspricht Formtyp IVc, da die
Kreuzmitte zusitzlich mit kleinen Zacken in den Ecken
dekoriert ist. Auf der Querhaste finden sich eingravierte
Zeichen oder Symbole (Waage, Fisch, Buchstaben [?])
oder vielleicht die Signatur des Handwerkers.

Mafe: erh. H 6,4 cm, B 15,2 cm (mit Ornamenten), max.
D 0,35 cm

Gewicht: 69,7 g

K 65 Taf. 44 und Farbtaf. 42
Anikonisches Motiv

AO: EM, Inv. 6/30/78 (ID 682)

FO: aus der Johannesbasilika

Dat.: 10.—11. Jh. (typologischer Vergleich)

Mat.: bleihaltiges Messing: 76,3 % Cu, 13,7 % Pb, 6,6 %
Zn (RFA)

Erh.: vollstdndig, aber in zwei Teile gebrochen, Blech-
fortsatz zum Aufstecken vorhanden, leicht korrodiert
und deutlich verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen (Guss-
haut deutlich sichtbar)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Werkzeug-
spuren (Feilspuren) auf der Ofl., Gesamtflache mit Feile
(eventuell auch mit Polierwerkzeugen) (nach-)bearbeitet
und verflacht, etwas unregelméaBige Punkt- /Hohlpunzen,
mit Stichel gravierte Buchstaben (Flachgravierung)
Beschreibung: Das Kreuz entspricht Formtyp IVa (s.
K 61). Die Ofl. der VS ist mit etwas unregelméaBigen
Punzierungen sowie nur noch vereinzelt erkennbaren
Buchstaben dekoriert. Die RS ist nicht verziert. Am un-
teren Ende befindet sich der Stab zum Aufstecken.
MafBe: H 11,1 cm (mit Ornamenten), 13,1 cm (mit Stab
und Ornamenten), B 10,0 cm (mit Ornamenten), D
0,3 cm

Gewicht: 84,7 g; 16,6 g; gesamt 101,3 g

K 66 Taf. 44 und Farbtaf. 42
Anikonisches Motiv

AO: EM, Inv. 1/2/83 (ID 524)

FO: aus Torbali

Dat.: 10.-11. Jh.

Mat.: bleihaltige Bronze (Pb-Sn-Bronze): 70,5 % Cu,
18,4 % Pb, 10,2 % Sn (RFA)

Erh.: fast vollstindig, unterer Teil der Léngshaste mit
Befestigungsmoglichkeit fehlt, eine Serife verbrochen,
etwas korrodiert und deutlich verschliffen

Primére Herstellungstechnik: urspriinglich wahrschein-
lich einteilig, gegossen (s. kornige Gussoberfléche)
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Werkzeug-
spuren (Feilspuren) auf der Ofl., Gesamtfldche mit Feile
(eventuell auch mit Polierwerkzeugen) (nach-)bearbeitet
und verflacht, Kreispunktverzierung vermutlich mit ei-
ner Punze mit spezieller Arbeitskante gestaltet
Beschreibung: Das Kreuz entspricht Formtyp IVa (s.
K 61 und K 65). Der Kreuzumriss ist durch eine Rei-
he aus kleinen Kreispunktverzierungen betont, weitere
Kreispunkte in Kreuzform finden sich in den Kreuzar-
men sowie in der Kreuzmitte. Die RS ist nicht verziert.
Eine Befestigungsmdglichkeit fehlt.

Mafe: H 7,8 cm (mit Ornamenten), B 9,6 cm (mit Orna-
menten), max. D 0,35 cm

Gewicht: 53,9 g

K67 Taf. 45 und Farbtaf. 43
Anikonisches Motiv

AO: EM, Inv. 72/42/93 (ID 686)

FO: aus der Marienkirche — SO 2/93, aus der Kopferde
von Grab 66, Ki 125/93

Dat.: 11.-12. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Blei: ca. 76,5 % Pb, 17,9 % Cu, (RFA)

Erh.: vollstindig, in drei Teile verbrochen, Ofl. ist stark
korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Werkzeug-
spuren (Feilspuren) auf der Ofl., Kreispunktverzierung
auf der gesamten Ofl. entweder gebohrt oder mit einer
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Punze mit spezieller Arbeitskante gestaltet (wegen der
stark korrodierten Ofl. Bearbeitungsweise nicht genauer
zu bestimmen)

Beschreibung: Das Kreuz hat eine lateinische Kreuzform
mit sich verbreiternden Hasten und stark konkav einge-
zogenen Abschliissen sowie Dreipassornamenten in den
Ecken (Formtyp V). Die gesamte Fliache der VS ist mit
Kreispunkten verziert. Die RS ist nicht verziert. Am un-
teren Kreuzarm ist das Blech zu einem Stab/Schaft ver-
langert.

MaBe: H 13,7 cm (mit Ornamenten), 19,4 cm (mit Stab
und Ornamenten), B 9,5 cm (mit Ornamenten), max. D
0,2 cm

Gewicht: 40,9 g (gemeinsam)

Lit.: A. M. Piilz — Kat 2010, 707 Abb. 19; A. M. Piilz —
Kat 2011, 207 Abb. 20; A. M. Piilz 2017a, Kat. 67.

K 68 Farbtaf. 44
Anikonisches Motiv

AO: KHM, Antikensammlung, Inv. VI 3241 (ID 1249)
FO: aus Ephesos — Geschenk von Sultan Abdul Ha-
mid II. an Kaiser Franz Joseph 1.

Dat.: 11.-12. Jh. (?)

Mat.: Kupferlegierung, eventuell verzinnt (keine RFA)
Erh.: fast vollstdndig, obere Kreuzhaste fehlt, Ofl. stark
korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung:  deutlich
sichtbare Werkzeugspuren (Feilspuren) auf der nichtkor-
rodierten Ofl. der RS (vielleicht sekundir); Kreispunkt-
verzierungen wahrscheinlich durch Bohren gestaltet
(sehr regelmdBige Kreise), Korrosion sieht wie Verzin-
nung/Versilberung aus

Beschreibung: s. K 67 (Formtyp V).

Malfe: erh. H 16,7 cm (mit Schaft), B 10 cm (mit Orna-
menten), D 0,22 cm

Gewicht: 33,9 g

K 69 Taf. 46 und Farbtaf. 44
Anikonisches Motiv

AO: EM, Inv. 3/39/76 (ID 775)

FO: unbekannt

Dat.: 11.-12. Jh. (?)

Mat.: bleihaltiges Messing: ca. 66,7 % Cu, 16,5 % Zn,
11,4 % Pb (RFA)

Erh.: fast vollstdndig, die untere Langshaste fehlt, leicht
korrodiert

Primére Herstellungstechnik: urspriinglich wahrschein-
lich einteilig, gegossen

Sekundidre Herstellungstechnik/Verzierung: grobe Werk-
zeugspuren (Feilspuren) auf der Ofl., Gesamtfliche mit
Feile (nach-)bearbeitet und verflacht; Kreispunktzier mit
einer Punze mit spezieller Arbeitskante gestaltet, mit Sti-
chel gravierte Motive und Buchstaben (Flachgravierung)
Beschreibung der Kreuzform: s. K 67 (Formtyp V). Die
Verzierung der VS zeigt neben konzentrischen Kreis-
punkten unterschiedliche Motive/Symbole wie gekreuz-
te »Entenschnédbel< und einzelne Buchstaben. Vielleicht
befindet sich darunter auch eine Handwerkersignatur.

Die Zeichen weisen keine Regelmafigkeit auf und wur-
den vielleicht sekunddr angebracht. Die RS ist nicht ver-
ziert. Ein Schaft ist nicht mehr erhalten.

Mafe: erh. H 6,6 cm (ohne Ornamente), B 10,4 cm (mit
Ornamenten), D 0,15 cm

Gewicht: 24,2 g

K70 Taf. 46 und Farbtaf. 45
Ikonografie: hl. Georg im Orantengestus mit Johannes
und Petrus

AO: EM, Inv. 1/83/92 (ID 470)

FO: aus Torbali

Dat.: 11. Jh.

Mat.: bleihaltige Bronze (Sn-Pb-Bronze): 75,9 % Cu,
13,7 % Sn, 9,5 % Pb (RFA)

Erh.: fast vollstindig, in zwei Hélften verbrochen, run-
de Ornamente in den Hastenenden, von denen noch vier
erhalten sind; Ofl. etwas korrodiert und mafig verschlif-
fen, an der unteren Haste ist noch der Rest eines Stabs
mit einer Klammer durch zwei Nietndgel — das breitge-
klopfte Ende ist erkennbar — befestigt

Primdre Herstellungstechnik: mehrteilig, Stab durch
»Verrastung< und zwei Niete als Fixierung an das Kreuz
befestigt, gegossen

Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: grobe Werk-
zeugspuren (Feilspuren) auf der Ofl.; scharfkantige Gra-
vierung in unterschiedlicher Feinabstufung, mit dicht
gravierter Schraffuren und Dreieckspunzen verzierte
Kleidung; Reparaturen: die beschédigte Ofl. in der Mitte
des Kreuzes und beim rechten Kreuzarm auf der RS mit
je einem langlichen Blech mit abgerundeten Ecken durch
Léten oder Kleben (?) repariert (eventuell moderne Er-
ginzung: erkennbar an der Korrosionsoberfliche — zu-
mindest nicht gleichzeitig mit dem Kreuz)
Beschreibung: Die Kreuzform entspricht Formtyp I'Va
(s. K 61), wobei die kleinen Scheibenornamente mit ei-
nem geometrischen Motiv, bestehend aus tief gravierten
kreuzformigen Linien und Halbkreisen in den Zwickeln,
verziert sind. Der Stab hat einen rechteckigen Querschnitt
und ist oben mehrfach profiliert. Eine halbrunde Klam-
mer dient zur Befestigung am Kreuz. — In der Kreuz-
mitte steht der namentlich genannte hl. Georg im Oran-
tengestus. Die Beischrift befindet sich {iber dem Kopf,
O/ATHOOC/THOPI'HO C® (o agios georgios).
Georg trigt ein langes Gewand und einen Umhang, der
im oberen Bereich mit feinen schriagen Linien dekoriert
ist. Der Mittelteil ist zerstort. Die Arme sind mit einem
Muster aus Punzreihen, getrennt durch Strichkerben,
verziert. Der Rock ist gerade geschnitten und weist in
der Mitte ein vertikales Feld mit ineinandergeschlun-
genen Achterschleifen auf. Rechts und links davon be-
finden sich nach unten zu spitz zulaufende Streifen mit
feinen Schriagkerben, angrenzend sichtbar sind Streifen
des Umhangs mit Dreieckspunzenreihe. Die Fiile sind
sichtbar und nach auflen gedreht, dazwischen befindet
sich eine runde Vertiefung. Die Finger sind einzeln an-
gegeben und tiberaus lang, die Daumen sind abgespreizt,
die Handflichen weisen nach oben. Der schematische
Kopf hat eine ldngliche Form, die Augen sind mandel-
formig geschnitten, die Brauen sind bogenformig, die
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Nase ist gerade und ein Doppelstrich dient als Mund.
Um den Kopf befindet sich ein doppelter, nichtverzier-
ter Wulst, wobei vermutlich einmal das Haar und einmal
der Heiligenschein angedeutet ist. Die Figur ist eindeutig
bartlos. Uber der Figur zeigt sich eine Art Baldachin, mit
Dreieckspunzen und gravierten schrdgen Linien an den
Ecken verziert. An den Réndern der unteren Léngshaste
ist zu beiden Seiten ein halber Palmwedel. — Rechts und
links der Mittelfigur findet sich in der Querhaste je eine
schematische Biiste im Stil des hl. Georg mit schraffier-
tem Umhang und Beischriften, O/ATHO C/HO...N
H C (0 agios ioannis) linksund O/ATHO C/ITETP
O S (o0 agios petros). Unter den Biisten an der Unterkante
der Querhaste ist eine Linie mit kleinen Dreiecken darti-
ber. Die RS ist nicht verziert.

MafBe: erh. H 11,7 cm (mit Ornament), 14,3 cm (mit
Stab), erh. B 9,6 cm (mit Ornament), max. D 0,3 cm
Gewicht: 88,6 g

Lit.: A. M. Piilz — Kat 2010, 707 Abb. 20; A. M. Piilz —
Kat 2011, 207 Abb. 20; A. M. Piilz 2017a, Kat. 68.

K71 Taf. 47 und Farbtaf. 45
Ikonografie: hl. Georg im Orantengestus

AO: EM, Inv. 11/30/78 (ID 472)

FO: aus der Johannesbasilika

Dat.: 11. Jh. (typologischer Vergleich)

Mat.: bleihaltige Bronze (Pb-Sn-Bronze): 73,0 % Cu,
13,6 % Pb, 11,3 % Sn (RFA)

Erh.: fast vollstdndig, die scheibenformigen Ornamen-
te an den Ecken der linken Lingshaste fehlen; in der
rechten Querhaste wurde ein viereckiges Stiick aus dem
Blech ausgeschnitten; Ofl. leicht korrodiert und leicht
verschliffen, die RS zeigt den Rest einer linglichen Ose
oder einer Art Hiilse

Primire Herstellungstechnik: mehrteilig, Kreuz und Ose
vermutlich gegossen und durch Léten aneinander befes-
tigt

Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: gra-
viert, Rock mit gravierter Schraffur verziert, Nimbus,
Kreuzarme, Hosenbeine mit Dreieckspunzen gefertigt;
Lotspuren und Reste einer Ose, die wahrscheinlich als
Fixierung des Kreuzes an einem Stab gedient hat; zwei
vertikal angeordnete (sekundir entstandene) gebohrte
Locher zwischen den Fiilen der Figur, wahrscheinlich
um die eventuell beschidigte Ose an der RS zu ersetzen,
umgearbeitete viereckige Stelle unter dem linken Arm
der Figur (vermutlich durch Sdgen entstanden)
Beschreibung: Das Kreuz zéhlt zu Formtyp IVa (s.
K 61). Die Scheibenornamente sind mit einer Art kon-
zentrischer Kreisverzierung und umlaufender Punzreihe
(Dreieckspunzen) verziert. Dem gesamten Umriss des
Kreuzes folgt eine gravierte Linie. — Die frontale Figur
des hl. Georg ist langgewandet, wobei das Gewand mit
unterschiedlichen Motiven dekoriert ist. Der Rock ist
schiirzenartig geschnitten und mit Rautenmuster ver-
ziert, vom bogenformigen Saum héngen drei tropfenfor-
mige Ornamente. Unter der Schiirze sind mit Punkten
verzierte Hosenbeine sichtbar, die durch einen Doppel-
strich abgeschlossen sind. Die Fiifie sind nach auflen ge-
dreht. Seitlich wird durch je einen vertikalen Strich, der

in einem tropfenformigen Ornament endet, ein Mantel
oder Umhang angedeutet. Der Oberkdrper mit abgerun-
deten Schultern, der fast halbkreisférmig wirkt, zeigt
mehrere Motive: Die seitlichen Felder sind mit vertika-
len Kreuzreihen verziert, in der Mitte befinden sich ver-
schiedenartig gekerbte Schréiglinien, der Giirtel ist ein
breiter, nichtdekorierter Streifen. Die Arme weisen nach
aullen, die Handflachen mit den einzelnen angegebenen
Finger und abgespreizten Daumen weisen nach oben.
Die langen Armel sind mit Doppelstrichen in Segmen-
te unterteilt, die mit Dreieckspunzen gefiillt sind. Der
langliche Kopf wird nach unten zu schmiler. Das sehr
schematische Gesicht zeigt mandelformig geschnittene
Augen, eine lange, nach unten zu spitzer werdende Nase,
einen Doppelstrichmund und Ausbuchtungen als Ohren.
Vertikale, kurze Striche markieren die Stirnfransen. Der
Heiligenschein ist mit einer stark verschliffenen Punzrei-
he verziert. Uber dem Kopf befindet sich die Beischrift
O/ATHOOC/TEOPTI HO C (o0 agios georgios). —
Die Enden der oberen Langs- und der Querhaste sind mit
Halbbdgen aus gravierten Doppellinien verziert und mit
Dreieckspunzen gefiillt. Zwischen den Fiilen des hl. Ge-
org sind zwei Locher untereinander angebracht, die fiir
die Befestigung des Kreuzes an einem Stab dienten. Die
eigentliche Befestigung durch eine lingliche Ose auf der
RS ist nur noch in Resten vorhanden. Die RS ist nicht
verziert.

MafBe: H 11,7 cm (mit Ornamenten), B 9,5 cm (mit Or-
namenten), max. D 0,3 cm

Gewicht: 62,7 g

Lit.: A. M. Piilz 2017a, Kat. 69.

K72 Taf. 47 und Farbtaf. 46
Ikonografie: Panagia, Michael, Gabriel

AO: EM, Inv. 5/36/81 (ID 469)

FO: aus Kusadasi

Dat.: 11. Jh.

Mat.: bleihaltige Bronze (Sn-Pb-Bronze): 65,4 % Cu,
18,0 % Sn, 14,5 % Pb (RFA)

Erh.: vollstindig, in der unteren Langshaste im Bereich
der Rundung leicht ausgerissen, daher nicht mehr nach-
vollziehbar, ob hier urspriinglich eine Durchlochung
vorhanden war; Ofl. etwas korrodiert und verschliffen,
Vertiefungen verschmutzt; Ofl. auf der RS des rechten
Kreuzarmes ist beschddigt: verschmolzen und eventuell
mit einem diinnen Blech (modern [?]) repariert

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundidre Herstellungstechnik/Verzierung: grobe Werk-
zeugspuren (Feilspuren) auf der RS vor allem auf dem
oberen Hastenende, mit Stichel gravierte Darstellungen
und Inschrift (Flachgravierung): gravierte Kerbdrahtimi-
tation entlang des Rands, Kleidung und Konturen vermut-
lich mit dem gleichen Werkzeug hergestellt, Komposition
und Ausfithrung oberflichlich und ungenau, vermutlich
sekundér gebohrtes Loch am oberen Hastenende
Beschreibung: Das Kreuz entspricht Formtyp IVa (s.
Kat. 61), wobei die scheibenférmigen Ornamente z. T.
noch verziert sind. — Im oberen Teil der Léngshaste be-
findet sich eine Figur, bestehend aus einem Kopf und
einem aus zwei Kegeln zusammengesetzten Korper
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mit Halsausschnitt. Die FiiBe sind angegeben, jedoch
keine Hénde. Nase, Brauen, Augen und Mund sind
zu erkennen. Es handelt sich um eine sehr schemati-
sche Wiedergabe. Dariiber befindet sich die Beischrift
[TANAT H A (panagia). — Darunter ist eine weitere Fi-
gur, deren Kopf genau in der Kreuzmitte sitzt. Die Figur
ist deutlich groBer dargestellt und reicht bis zum Ende des
unteren Kreuzarms. Um den Kopf liegt ein Wulst, ver-
ziert mit 3 x 3 Kerbverzierungen, die wohl einen Kreuz-
nimbus andeuten (Christus [?]). Der Oberkorper besteht
aus einem Kegel, die iiberkreuzten Linien in der Mitte
meinen vielleicht die Arme. Darunter befinden sich drei
weitere Kegel, wobei der unterste beinahe den Eindruck
von Fiilen erweckt. — Im linken Querarm erscheinen
Kopfund Schulteransatz einer weiteren Figur mit beige-
fligten, um 90° gedrehten Buchstaben M H X H H A,
die sie als Michael ausweisen. Eine gleich abgebildete
Figur mit undeutlichen Buchstaben findet sich gegen-
iiber im rechten Querarm, vermutlich handelt es sich um
Gabriel. — Im oberen Langsarm ist ein Loch angebracht:
Demnach war das Kreuz entweder aufgehédngt (allerdings
sehr schwer) oder aufgenagelt. Die RS ist nicht verziert.

MaBe: H 13,0 cm (mit Ornamenten), B 8,7 cm (mit Or-
namenten), D 0,45 cm

Gewicht: 1334 g

Lit.: M. Acara Eser in: Kat. Istanbul 2007, 121; A. M.
Piilz 2017a, Kat. 70.

K73 Taf. 48 und Farbtaf. 46
Ikonografie: hl. Theodoros (?)

AO: EM, Inv. 20/34/77 (ID 776)

FO: aus der Johannesbasilika

Dat.: 11. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Cu/Zn/Sn/Pb-Legierung (RFA — qualitativ)

Erh.: fast vollstandig, die untere Léngshaste und die Be-
festigungsmoglichkeit fehlen, drei scheibenformige Or-
namente in den Ecken sind erhalten; méafig korrodiert
und deutlich verschliffen

Primére Herstellungstechnik: urspriinglich wahrschein-
lich einteilig, gegossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Werkzeug-
spuren (Feilspuren) auf der Ofl., mit Stichel gravierte
Darstellung und Beischrift (Flachgravierung), Kleidung
durch Schraffur hergestellt, Dreieckspunzen als Kontur
der gravierten Linien und als Fiillelemente verwendet
Beschreibung: Das Kreuz entspricht Formtyp IVa (s.
K 61). Die VS zeigt einen Heiligen im Orantengestus.
Das bis zur Taille erhaltene Gewand ist mit unterschied-
lichen schriagen Gravierungen reich verziert. Die Kontur
der Arme ist mit kleinen Dreieckspunzen angegeben.
Das runde Gesicht zeigt mandelférmige Augen, gerade
Brauen und eine gerade Nase sowie einen Strichmund.
Die Haare sind durch Stirnfransen angedeutet. Um den
Kopf liegt ein Heiligenschein. — Die Hastenenden sind
mit Halbbdgen, bestehend aus Doppellinien und gefiillt
mit Dreieckspunzen, verziert wie bei K 71. Uber dem
Kopf der Figur finden sich Reste von Buchstaben, die
vielleicht als »hl. Theodoros« aufzuldsen sind. — Die RS
ist ebenfalls dekoriert und zeigt Reste von nicht mehr
entzifferbaren Zeichen, da der Erhaltungszustand der
Ofl. zu stark korrodiert ist.

Mafe: erh. H 6,5 cm (mit Ornament), erh. B 9 cm (mit
Ornamenten), D 0,2 cm
Gewicht: 55,1 g

K74 Taf. 48 und Farbtaf. 46
Ikonografie: Maria Orans

AO: EM, Inv. 1/9/84 (ID 471)

FO: aus Kusadasi

Dat.: 11. Jh.

Mat.: bleihaltige Bronze (Pb-Sn-Bronze): 70,4 % Cu,
17,7 % Pb, 7,9 % Sn (RFA)

Erh.: fast vollstindig, an der unteren Ecke der rechten
Querhaste sowie an der linken Querhaste fehlen die
runden Ornamente, Ofl. leicht korrodiert und leicht ver-
schliffen, Vertiefungen verschmutzt

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: grobe Werk-
zeugspuren (Feilspuren) auf der Ofl. sowie moderne un-
regelmifBige Kratzer auf VS und RS; scharfkantige Dar-
stellung graviert (Flachgravierung), die Gravierung zeigt
eine unsichere Handhabung des Werkzeugs: zu viele
nebeneinander verlaufende Langslinien in den gravier-
ten Vertiefungen und unebene Konturen auf dem unteren
Hastenende; mit Dreieckspunzen verziert, Kleidung mit
Dreieckspunzen und Stichel widergegeben; (sekundar)
gebohrtes Loch am unteren Hastenende in der Mitte
Beschreibung: Das Kreuz zéhlt zu Formtyp IVa (s.
K 61). In den Ecken sind kreisformige Ornamente, die
mit einem Kreuz und vier Dreieckspunzen verziert sind.
Die Darstellung zeigt Maria Orans. Der geometrisch wir-
kende Korper trdgt ein langes Gewand, das im oberen
Bereich durch bogenformige Linien in Felder unterteilt
ist, die mit Dreieckspunzen verziert sind. Der Giirtel ist
wellenformig gestaltet. Der Rock zeigt im mittleren Ab-
schnitt ein Rautenmuster, rechts und links davon findet
sich ein schmaler Streifen mit Wellenbandmotiv, wo-
durch der Eindruck von Hosenbeinen entsteht. Die Fiifle
sind zipfelartig nach auflen gedreht. Um die Kdrperkon-
tur zieht sich ein schmaler Streifen, der wohl einen Man-
tel oder einen den Riicken bedeckenden Schleier meint.
Die schlangenartig, vom Korper sich wegbewegen-
den Arme, die anatomisch vollig unkorrekt angebracht
sind, zeigen ebenfalls Dreieckpunzenverzierung. Finger
und abgespreizte Daumen sind angegeben. Das run-
de Gesicht hat mandelférmige Augen, eine gerade und
schmale Nase sowie einen Strichmund, jedoch keine
Ohren oder Brauen. Die mit vertikalen Strichen angege-
benen Stirnfransen werden durch eine halbkreisformige
Linie abgegrenzt (auf der Zeichnung nicht erhalten). Um
den Kopf liegt ein schmaler Streifen, der ein Maphorion
oder ein Heiligenschein andeutet. Dariiber befindet sich
eine Beischrift, M H P/ © Y, die die Figur als Meter
Theou ausweist. — Die Flachen der Querhaste rechts und
links der Figur zeigen je eine vereinfachte, stilisierte
Bliite mit rundem Fruchtknoten und vier lanzettformigen
Bliitenbldttern, zwischen welchen noch stielartige Ele-
mente, die in einem kleinen, tropfenférmigen Blatt en-
den, sitzen. Die RS ist nicht verziert. — Die runde Durch-
lochung in der Mitte der unteren Léngshaste deutet eine
Funktion als Stabkreuz an.
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Malle: H 12,4 cm (mit Ornamenten), erh. B 9,0 cm (mit
Ornament), max. D 0,35 cm

Gewicht: 69,9 g

Lit.: A. M. Piilz 2017a, Kat. 71.

K75 Farbtaf. 47. 48
Ikonografie: Christus am Kreuz und Maria Orans

AO: KHM, Antikensammlung, Inv. VI 3072 (ID 1196)
FO: aus Ephesos — Geschenk von Sultan Abdul Ha-
mid II. an Kaiser Franz Joseph 1.

Dat.: 1. H. 11. Jh.

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: teilweise, unterer Kreuzarm und eine Kreisscheibe
der Querhaste fehlen, Ofl. méBig korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: fein ge-
meiflelte und gravierte, scharfkantige Darstellungen,
die Meif3elspuren sind vor allem bei den Buchstaben
deutlich sichtbar; Kleidung durch gravierte Schraffur
dargestellt, einige Details (z. B. Augen) durch Punkt-
punzen wiedergegeben; fehlende Kreisscheibe vermut-
lich aufgrund der bogenformigen Bruchstelle sekundér
entfernt

Beschreibung: Das Kreuz gehort Formtyp VI an, die
Kreisscheiben in der Mitte jedes Hastenabschlusses sind
iber trapezformige Stege mit dem Kreuz verbunden. Die
kleinen, scheibenformigen Ornamente rechts und links
der groBen Kreisscheiben sind nicht verziert. — Die VS
zeigt Christus am Kreuz. Christus mit Kreuznimbus
tragt ein colobium mit V-formigem Halsausschnitt. Das
colobium zeigt ein Rautenmuster, dessen Flachen mit
Schrégstrichen in unterschiedlichen Richtungen deko-
riert sind. Der Christus-Kopf ist nach links geneigt. Das
Gesicht hat mandelformige, schrig gestellte Augen, die
geschlossen sind, langgezogene, geschwungene Brauen,
eine ganz gerade Nase und einen V-formigen Bart. Die
einzelnen Haarstrahnen fallen rechts iiber die Schulter
und sind im Nacken leicht gewellt. Eine einzelne Strihne
héingt links in die Stirn. Uber dem Kreuznimbus sind die
Tabula ansata, Sonne und Mond wiedergegeben. — Links
von Christus befindet sich die langgewandete Ganzkor-
perfigur von Maria, durch die beigefiigten Buchstaben
als Meter Theou ausgewiesen. Ihr Korper wendet sich der
Kreuzigungsszene zu. Sie trigt ein Maphorion und einen
Nimbus. Beide Héande sind zu Christus hin gestreckt. Thr
gegeniiber steht Johannes als theologos (mit Beischrift),
seinen Oberkorper ebenfalls leicht in Richtung der Kreu-
zigung geneigt. Er ist bartlos und jugendlich gezeigt, mit
Tunika und Mantel gewandet. In der rechten Hand hélt
er das Evangelium, wihrend die linke erhoben ist und
auf Christus weist. Unter dem Kreuz befindet sich die
Inschrift aus Joh. 19,2627, TAE/O/YIOC/COY
(»Siehe deinen Sohn«) und TAOY/H/MHTHP /
COoY (»Siehe deine Mutter«). — In der oberen Kreis-

scheibe wird die frontale Biiste von Johannes dem Téaufer
mit Beischrift gezeigt. O / AT I C (in der linken Kreis-
scheibenfliche) und IO ANNHC/BAITITHCTIS.
Er trdgt langes Haar, einen langen Bart und einen Nim-
bus. In der rechten Hand hélt er einen Stab, wahrend die
linke darauf verweist. In der erhaltenen rechten Kreis-
scheibe befindet sich der Erzengel Gabriel, stilistisch
vergleichbar mit Maria und Johannes. Sein Dreiviertel-
korper ist frontal dargestellt, die Arme und vor allem sei-
ne Hinde sind unverhéltnismiBig grofl wiedergegeben;
er hat einen Nimbus und trdgt einen mit Rautenmuster
und Punktpunzen verzierten loros. In der Rechten halt
Gabriel die Weltkugel, verziert mit einem Kreuz, in der
Linken das /abarum. Die Fliigelumrisse sind mit Dop-
pelstrichen ausgefiihrt. Links der Figur, aulerhalb der
Kreisscheibe, befindet sich die Beischrift ' AB P I H
A. Die gegeniiberliegende Kreisscheibe hat urspriinglich
wohl den Erzengel Michael wiedergegeben, von dem
sich nur noch die Beischrift, M H X A H A, au3erhalb
der Kreisscheibe erhalten hat. — Auf der RS steht im
Zentrum Maria Orans. Sie ist frontal gezeigt, ihre Arme
sind zu beiden Seiten erhoben. Die Figur ist sehr in die
Liange gezogen. Sie ist nimbiert und triagt Tunika sowie
Maphorion. Die Stofflichkeit ihres Gewands wird durch
die unterschiedliche Faltenlegung stark betont. Hori-
zontale Binder zieren die rohrenformigen Armel. Uber
ithrem Nimbus findet sich die Beischrit M HP / O Y,
und dariiber ® EO T O K C/B O H® H (»Gottes-
gebirerin hilf«). Links von ihr steht der hl. Paulus. Die
Figur ist verkleinert, aber zur Génze gezeigt. Paulus ist
mit einer Tunika und einem Mantel bekleidet, kahlkop-
fig mit Nimbus und hat einen spitzen, langen Bart. In
der Rechten hilt er das Evangelium. Durch die verti-
kal angeordneten Buchstaben rechts und links von ihm
(O/ATTOS/ITAVAO C) wird er als Paulus aus-
gewiesen. [hm gegentiber steht der hl. Petrus und wirkt
im Gegensatz zu Maria relativ breit. Er hat einen kurzen
Bart und einen dichten Haarkranz. In der rechten Hand
hélt er einen verbogen Stab mit einem Kreuz an der
Spitze, wéhrend seine Linke darauf weist. Rechts und
links von ihm findet sich die Beischrift O /AT’ 1O S/
ITE TP O C. In der oberen Kreisscheibe ist der Evange-
list Matthdus in Biistenform (O/ATIOS/MAT 0).
Er hat einen Nimbus, kurzes Haar und einen langen Voll-
bart. Er trdgt Tunika und Mantel und hélt das Evange-
lium mit der Rechten, wiahrend die Linke erhoben ist.
Die erhaltene linke Kreisscheibe zeigt den jugendlicher
dargestellten Lukas (O/AT 10 S/A OV K) mit kurzem
Bart, in Kleidung und Haltung dhnlich dem Matthéus.
Die heute fehlenden Kreisscheiben waren urspriinglich
wohl mit Markus und Johannes besetzt.

Male: erh. H 19 cm, erh. B 22 cm

Gewicht: —

Lit.: Noll 1974, 27 f. Abb. 23. 24 Nr. 15; Sandin 1992,
Kat. 43; Seipel 2005, Nr. 104; A. M. Piilz 2017a, Kat. 72.
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Kreuze unterschiedlicher Funktionen

K76 Farbtaf. 49
Handkreuz (?)

AO: EM, Domitiansdepot (ID 385)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO 26,
SE 26002, Laufnr. 26003, KF 1, rezente Storung (?)
Dat.: 5-6. Jh. (?) (typologischer Vergleich); 5.—7. Jh.
(Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstindig, leicht korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundidre Herstellungstechnik/Verzierung: Ofl. vermut-
lich mit Feile (eventuell auch mit Polierwerkzeugen)
(nach-)bearbeitet

Beschreibung: Das rundplastische und nichtverzierte
Kreuz besitzt sich leicht verbreiternde Hasten, an deren
runden Abschliissen ein kugeliges Ornament sitzt (Form-
typ X). Die untere Langshaste ist gerade abgeschlossen.
MaBe: H9,1 cm, B 7,1 cm

Gewicht: —

K77 Farbtaf. 49
Handkreuz (?)

AO: EM, Domitiansdepot (ID 388)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO 17,
08/17026C, KF 1, Grab 15: adulte Bestattung, Ossuar
mit Langknochen

Dat.: Belegung Griaberfeld (Fundkontext)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstindig, leicht korrodiert, kugelige Hastenen-
den stark beschédigt und verschmolzen (?)

Primédre Herstellungstechnik: urspriinglich vermutlich
einteilig, gegossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Ofl. viel-
leicht mit Feile (eventuell auch mit Polierwerkzeugen)
(nach-)bearbeitet

Beschreibung: Das rundplastische griechische Kreuz
besitzt sich verbreiternde Hasten, die mit einem grofen,
kugeligen Ornament abschlieBen. Die untere Langshaste
zeigt vielleicht einen Fortsatz.

Malle: H3,6 cm, B 2,3 cm

Gewicht: —

K78 Farbtaf. 49
Kreuz als Teil eines Beleuchtungskorpers

AO: EM, Domitiansdepot (ID 988)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2011, SO 2, SE 2023/11,
EVH11-2023/KF2, Raum 1.11 (alte Bezeichnung R 1)
Dat.: 6. — A. 7. Jh. (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: fast vollsténdig, untere Ringdse fehlt, maBig korro-
diert und leicht verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen (grobe
Gussoberfliache deutlich sichtbar)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Ofl. mit
Feile (eventuell auch mit Polierwerkzeugen) (nach-)be-
arbeitet und verflacht, sekundéire Werkzeugspuren (Feil-

spuren [?]) auf der erhaltenen Ose

Beschreibung: Das nichtverzierte Kreuz mit Formtyp I'Va
(s. K 61) schlieB3t an der oberen und unteren Haste mit
einer groflen Ringdse zur Befestigung ab. Vermutlich
diente das Kreuz als Zwischenglied eines Beleuchtungs-
korpers wie einem Polykandelon.

Mafe: H 6,1 cm, B 3,8 cm

Gewicht: —

K79 Taf. 49 und Farbtaf. 49
Ikonografie: hl. Georg

AO: EM, Inv. 46/23/93 (ID 666)

FO: aus der Umgebung von Tire

Dat.: 11. Jh. (?)

Mat.: Cu/Sn/Pb-Legierung (RFA — qualitativ)

Erh.: vollstindig (?), korrodiert, verschmutzt und deut-
lich verschliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig (?) (keine Ose,
daher vielleicht andere Funktion), gegossen

Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: Durchlo-
chungen vermutlich (nach-)gebohrt, abgetreppte und
konische Locher konnten urspriinglich fiir Einlagen ge-
dacht gewesen sein; wegen der stark korrodierten und
verschliffenen Ofl. Werkzeugspuren kaum zu identifi-
zieren; flach mit einem Stichel eingravierte Darstellung
(Flachgravierung), um das zentrierte Loch in radialen
Reihen angeordnete Dreieckspunzierungen
Beschreibung: Das Kreuz entspricht Formtyp I (s. K 24).
Am Ende der Hasten befinden sich je eine grof3e und eine
kleine Durchlochung. Die Kreuzmitte weist ein weiteres,
abgetrepptes Loch auf, das vielleicht fiir eine Einlage
wie ein scheibenférmiges Pléttchen aus einem anderen
Material (Stein oder Glas) gedacht war. Die schlecht
erhaltene Darstellung zeigt eine frontal stehende Figur
im Orantengestus. Das lange Gewand weist einen verti-
kalen Mittelstreifen auf, dekoriert mit Fischgratmuster,
und ist gegiirtet. Der Kopf ist von einem Heiligenschein
umgeben. Die einzelnen Gesichtsziige sind aufgrund
des schlechten Erhaltungszustands nicht mehr auszu-
machen. — In der oberen Kreuzhaste finden sich vertikal
angeordnete Buchstabenreste, die die Figur als hl. Ge-
org ausweisen. Da die Locher aufgrund ihrer paarweisen
Anordnung und ihrer abgetreppten Form vielleicht zur
Einlage kleiner Pléttchen gedient haben, fehlt eine Be-
festigungsmoglichkeit.

Male: H 6,8 cm, B 4,5 cm, D 0,3 cm

Gewicht: 20,0 g

K 80 Taf. 49 und Farbtaf. 49
Kreuz als Teil eines Beleuchtungskorpers

AO: EM, Inv. 23/8/82 (ID 536)

FO. aus der Johannesbasilika

Dat.: -

Mat.: Cu/Zn/Sn/Pb-Legierung (RFA — qualitativ)

Erh.: vollstdndig

Primdre Herstellungstechnik: urspriinglich mehrteilig,
gegossen
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Sekundire Herstellungstechnik/Verzierung: Ofl. mit Fei-
le grob (nach-)bearbeitet: deutlich sichtbare Werkzeug-
spuren auf VS und RS sowie an den Seitenwénden; ver-
gleichbar mit den Anhdngerkreuzen, deren Seitenwinde
mit einer Feile schridg nachbearbeitet sind
Beschreibung: Das rundansichtige und nichtverzierte
Kreuz gehort Formtyp I an (s. K 24). Der Querschnitt
ist polygonal, wobei die Kreuzarmenden leicht gekerbt
sind. Oben und unten befindet sich je eine scheibenartige
Ose, die im rechten Winkel zum Kreuz steht. Vermutlich
war das Kreuz Zwischenglied eines Beleuchtungskor-
pers (Polykandelon oder Ahnliches).

MaBe: H 3,0 cm (ohne Osen), 4,4 cm (mit Osen), B
2,4 cm (Haste zu Haste), D 0,35 cm

Gewicht: 8,5 g

K 81 Taf. 49 und Farbtaf. 49
Kreuz als Teil eines Beleuchtungskorpers

AO: EM, Inv. 35/61/79 (ID 559)

FO: aus der Johannesbasilika

Dat.: —

Mat.: bleihaltiges Messing: Stab 77,9 % Cu, 13,2 % Zn,
6,4 % Pb; Kreuz 69,1 % Cu, 14,4 % Pb, 8,3 % Zn, 5,7 %
Sn (RFA)

Erh.: vollstindig, leicht korrodiert, deutlich verschliffen
(s. stark verjiingte Ose am unteren Kreuzarm)

Primédre Herstellungstechnik: mehrteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Ofl. mit
Feile (eventuell auch mit Polierwerkzeugen) (nach-)
bearbeitet, Locher vor dem Guss gestaltet und eventuell
nachgebohrt oder -gestanzt

Beschreibung: Das Objekt setzt sich aus mehreren Teilen
zusammen: Die Langshaste ist an ihren Enden durch-
locht. An einem Ende befindet sich ein achterférmi-
ger Haken. In diesen eingehéngt ist ein nichtverziertes
griechisches Kreuz mit halbkreisférmigen Abschliissen
und scheibenartigen Ornamenten in den Ecken (Form-
typ XII). Im unteren Loch ist ein weiterer Haken befes-
tigt, in welchen ein lénglicher, nichtverzierter Anhdnger
als Zwischenglied eingehéngt ist: Dieser setzt sich aus
zwei seitlich konkav eingezogenen, rechteckigen Teilen
zusammen, getrennt in der Mitte durch eine kreisrunde
Scheibe. An seinem unteren Ende findet sich eine wei-
tere Durchlochung. — Vermutlich waren Kreuz und An-
hénger Teile eines Beleuchtungskdrpers (Polykandelon
oder Ahnliches).

Mafe: Kreuz: H 3,9 cm, B 3,3 cm (Haste zu Haste); An-
hénger: H 7,8 cm, max. B 1,4 cm, D 0,2 cm

Gewicht: 37,6 g

K 82 Farbtaf. 49
Kreuz als Teil eines Beleuchtungskdrpers

AO: KHM, Antikensammlung, Inv. VI 3242 (ID 1228)
FO: aus Ephesos — Geschenk von Sultan Abdul Ha-
mid II. an Kaiser Franz Joseph 1.

Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: fast vollstindig, ein Anhénger verbrochen, stark
korrodiert und méBig verschliffen

Primére Herstellungstechnik: mehrteilig (2 Anhédnger,
2 achterformige Haken, 1 Kreuz), gegossen und Ketten-
glieder (wahrscheinlich) geschmiedet (s. unregelmafi-
gen Dm und Facetten auf der Ofl. und deutlich sichtbare
Langsstruktur)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Nachbear-
beitungsspuren (Feilspuren sekundér [?]) auf Anhdngern
und Kreuz: Seitenfliche der Anhdnger und des Kreuzes
von der RS her mit einer Feile bearbeitet, Konturen des
Kreuzes teilweise durch Feilen abgerundet, regelmiflige
Locher vermutlich (nach-)gebohrt (s. konzentrische Ril-
len an der Innenseite)

Beschreibung: s. K 81 (Formtyp XII), jedoch ist zusdtz-
lich noch ein weiterer Anhinger erhalten.

Mafe: erh. gesamt H 15,2 cm, Anhdnger 1 (bescha-
digt) H 3,8 cm, Anhénger 2 (vollstindig) H 4,8 cm,
Kreuz 5,0 cm, Haken 1,8-1,9 cm, beide Anhédnger B
0,9-1,3 cm, Kreuz B 3,0 cm, Anhénger D max. 0,2 cm,
Kreuz D 0,2 cm, Dm Haken ca. 0,2 cm

Gewicht: 31,7 g

K 83 Taf. 50 und Farbtaf. 50
Kreuz als Teil eines Beleuchtungskdrpers

AO: EM, Inv. 78/38/81 (ID 781)

FO: aus dem Ostgymnasium

Dat.: —

Mat.: Blei: ca. 83,6 % Pb, 8,5 % Cu (RFA)

Erh.: vollstindig, stark korrodiert und deutlich ver-
schliffen

Primére Herstellungstechnik: mehrteilig, gegossen, Ket-
tenglieder gegossen und/oder (nach-)geschmiedet (s. un-
ebener Querschnitt und Facetten)

Sekundire Herstellungstechnik/Verzierung: wegen der
sehr unebenen und flichendeckenden Korrosions- und
Gussoberfliche Werkzeugspuren nicht erkennbar
Beschreibung: Das Kreuz entspricht Formtyp 1. An den
Enden der Lingshaste befinden sich scheibenartige Osen,
in denen auf beiden Seiten die Reste von Gliederketten
eingehakt sind. Vermutlich war das Kreuz Teil eines Be-
leuchtungskérpers (Polykandelon oder Ahnliches).
MaBe: Kreuz: H 11,2 cm (ohne Osen), 15,6 cm (mit
Osen), B 9,1 cm (Haste zu Haste), D 0,5 cm, gesamt L
25 cm

Gewicht: 252,1 g

K 84 Taf. 51 und Farbtaf. 50
Kreuz als Teil eines Beleuchtungskorpers

AO: EM, Inv. 2137 (ID 782)

FO: aus der Johannesbasilika

Dat.: 6.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Cu/Pb-Legierung oder Cu/Pb/Zn/Sn-Legierung
(Nebenelemente: Zn, Sn) (RFA — qualitativ)

Erh.: fast vollstindig (?), méBig korrodiert und leicht
verschliffen

Primére Herstellungstechnik: mehrteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Ofl. mit
Feile (eventuell auch mit Polierwerkzeugen) (nach-)
bearbeitet, vergleichbar den Anhdngerkreuzen, deren
Seitenflichen mit einer Feile schrig nachbearbeitet sind;
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Profilierung mit einer Feile, eventuell einem Graviersti-
chel nachbearbeitet; Scharnierkonstruktion
Beschreibung: Das griechische Kreuz zdhlt zu Form-
typ XIII mit sich stark verbreiternden Hasten und kon-
kav eingezogenen Abschliissen. Es ist in ein Medaillon
eingeschrieben, an dessen OS und US je ein Scharnier
angebracht ist, wobei sich an einem Ende ein ldngliches
Blechband mit einer grolen Ringdse am Ende erhalten
hat. — Vermutlich diente das Objekt als Teil der Aufhén-
gung eines Polykandelons.

Mafe: gesamt H 24,0 cm, Dm Kreuz 8,2 cm, max. D
0,7 cm

Gewicht: 326,7 g

Lit.: A. M. Piilz 2017a, Kat. 73.

K 85 Taf. 52 und Farbtaf. 51
Kreuz als Teil eines Beleuchtungskorpers

AO: EM, Inv. 126/42/93 (ID 684 + 685)

FO: aus dem Stadion — 1993, Ki 25/93, Bereich Nord-
west beim Putzen vor der Nordgalerie

Dat.: 6. Jh. (typologischer Vergleich)

Mat.: Kreuz: bleihaltiges Kupfer: 82,2 % Cu, 11,8 %
Pb, 3,2 % Zn; 86,0 % Cu, 11,8 % Pb, 3,2 % Zn; Haken:
Messing oder bleihaltiges Messing 88,5 % Cu, 5,4 % Zn,
3,8 % Pb (RFA, 3 Messflichen); Aufthdngung: Kupferle-
gierung (keine RFA)

Erh.: Aufhéngung: fast vollstindig, ein Haken extra;
Kreuz: fast vollstindig erhalten, eine Blechecke ausge-
rissen, méBig korrodiert

Primére Herstellungstechnik: Aufhdngung: mehrteilig
(Blechanhdnger, achterformige Kettenglieder und Ha-
ken aus Draht mit rundem Durchmesser); die einzelnen
Teile vermutlich durch Schmieden geformt (s. etwas
unregelméBige Seitenkanten des Blechs und den unre-
gelmdBigen Dm der Teile aus Draht); Kreuz: mehrteilig,
aus einem (oder mehreren) Blechen ausgeschnitten (s.
unebene Seitenkanten)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Authin-
gung: einer der Haken hat ein umgewickeltes Osenende,
Zusammenfiigen von Kettengliedern und Haken durch
Doppel-Haken-Verschluss; Kreuz:  Durchlochungen
(oben, in der Mitte, unten) gestanzt (s. Grat gegeniiber
der Bearbeitungsseite), zwei Teile in der Mitte durch ei-
nen Niet fixiert

Beschreibung: Das Kreuz entspricht Formtyp 1. Es be-
steht aus zwei breiten Blechstreifen, die in der Mitte zu-
sammengenagelt sind. In der Léngshaste findet sich oben
und unten je eine Durchlochung. Der lange Blechstreifen
der Aufhdngung wird in der Mitte breiter und weist an
beiden Abschliissen eine Durchlochung auf. Darin sind
jeweils ein langerer und ein kiirzerer Haken {iber eine
kurze Kette aus Achterschleifen befestigt. — Vermutlich
war das Kreuz Teil eines Beleuchtungskdrpers (Polykan-
delon oder Ahnliches).

Mafe: Aufhdangung: L Verbindungsteil 14,7 cm, max. B
1,2 cm, L léngerer Haken 8,4 cm; Kreuz: H 11,2 cm, B
8,3cm, D 0,1 cm

Gewicht: Kreuz 23,8 g; Aufhdngung 25 g

K 86 Taf. 53 und Farbtaf. 51
Kreuzbeschlag

AO: EM, Inv. — (ID 1028)

FO: aus dem Stadion —1994, SO 1/94, Ki 119/94, Ab-
tragen der feinen Branderde — stliche Nord-Stid-Mauer
Dat.: 6. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: fast vollstindig, Blechecken z. T. ausgerissen,
leicht korrodiert

Primére Herstellungstechnik: mehrteilig, vermutlich aus
einem (oder mehreren) Blechen ausgeschnitten (s. un-
ebene, leicht zackige Seitenkanten)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Durchlo-
chungen (oben, in der Mitte, unten) gestanzt (s. Grat ge-
geniiber der Bearbeitungsseite), zwei Teile durch einen
Niet fixiert (in der Mitte)

Beschreibung: s. K 85 (Formtyp I).

Male: H6,7 cm, B 4,6 cm, D 0,1 cm

Gewicht: —

K87 Taf. 53 und Farbtaf. 51
Kreuz

AO: GHD (ID 1291)

FO: aus der Marienkirche — 1990, zwischen Episkopeion
und Kirche, Ofl., FN 12/90

Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, die Hélfte des Kreuzes fehlt, vielleicht
intentionelle Zerstiickelung, da die Ofl. eben ist, etwas
korrodiert

Primére Herstellungstechnik: vermutlich einteilig, ge-
gossen, eine runde Vertiefung am Rand der RS ist even-
tuell als Gussfehler zu interpretieren

Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: eine Sei-
tenkante der ldngeren Haste schrig nachbearbeitet und
verflacht, entlang den Seitenkanten auf der VS lduft eine
Kerbreihe, bestehend aus kurzen, nach der Mitte des
Kreuzes gerichteten Linien, die durch Gravieren gestal-
tet sind

Beschreibung: Das kleine Blechkreuz weist vielleicht
Formtyp I auf. Der Rand ist mit einer durchgehenden
Reihe aus schriagen Kerben dekoriert. Eine Befesti-
gungsmoglichkeit ist nicht vorhanden. Die RS ist nicht
verziert.

Mafe: erh. H 2,9 cm, erh. B 2,3 cm, D 0,25 cm
Gewicht: 5,1 g

K 88 Taf. 53 und Farbtaf. 52
Kreuz als Lampengriff (?)

AO: EM, Inv. 58/43/94 (ID 664)

FO: aus dem Stadion — 1994, ST 1/94, K 135/94

Dat.: 5.-6. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: bleihaltiges Messing: 72,9 % Cu, 16,4 % Zn, 6,6 %
Pb (RFA)

Erh.: fast vollstindig, untere Lingshaste verbrochen,
Befestigungsmoglichkeit fehlt, leicht korrodiert und
deutlich verschliffen, Vertiefungen stark korrodiert und
verschmutzt
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Primére Herstellungstechnik: urspriinglich wahrschein-
lich einteilig, gegossen

Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: Ofl. mit Fei-
le (eventuell auch Polierwerkzeugen) (nach-)bearbeitet,
konzentrische Kreise wahrscheinlich vor dem Guss ge-
staltet (aufgrund der stark korrodierten und verschmutz-
ten Ofl. der Vertiefungen Nachgravierung jedoch nicht
auszuschlielen)

Beschreibung: Das rundplastische Kreuz weist sich stark
verbreiternde Hasten auf, deren Enden mit kleinen, dop-
pelkonischen, vollen Ornamenten verziert sind (Form-
typ X). Die Kreuzmitte auf der VS ist abgeflacht und
mit einer konzentrischen Kreisverzierung dekoriert. Die
RS hat ein nichtverziertes Zentrum. Der untere Teil der
Léngshaste ist nicht mehr erhalten, weshalb eine genaue
Funktionszuweisung ausbleiben muss.

Malfe: erh. H7,2 cm, B 7,6 cm, max. D 1,6 cm
Gewicht: 107,7 g

K 89 Taf. 53 und Farbtaf. 52
Durchbrochene Kreuzplatte

AO: EM, Inv. 31/10/97 (ID 665)

FO: aus der Umgebung von Tire

Dat.: —

Mat.: bleihaltiges Messing: ca. 78,5 % Cu, 9,4 % Zn,
7,7 % Pb (RFA)

Erh.: vollstindig, stark korrodiert und stark verschmutzt,
deutlich verschliffen (s. abgeflachte »Spitzen< und &duflere
Seitenkanten)

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundire Herstellungstechnik/Verzierung: Ofl. wahr-
scheinlich mit Feile (eventuell auch Polierwerkzeugen)

Gussmodelle/Treibformen

K91 Taf. 54 und Farbtaf. 52
Kreuzanhidnger als Gussmodell (?)

AO: EM, Inv. 4/46/72 (ID 461)

FO: aus dem Variusbad

Dat.: 10.—11. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Hochbleihaltiges Zinn: 60,3 % Sn, 39,2 % Pb
(RFA)

Erh.: fast vollstindig, Ose hat eine Bruchstelle, zwei ku-
gelige Ornamente fehlen, Ofl. etwas korrodiert und deut-
lich verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: unsorgfilti-
ger, kaum nachbearbeiteter (oder durch Gebrauch stark
verschliffener) Dekor, Ecken der Hasten mit Pseudogra-
nulation verziert; aufgrund der Zusammensetzung des
Objekts (Sn/Pb-Legierung) ist die Identifizierung als
Modell (zum Gieflen oder eventuell auch Pressen) wahr-
scheinlich

Beschreibung: Der Anhédnger mit griechischer Kreuz-
form besitzt an den Ecken Ornamente, die auf der VS
plastisch kugelig, auf der RS jedoch abgeflacht sind
(Form XI). Die Kreuzmitte der VS ziert eine schwache
Kreispunktverzierung, von der aus Streifen mit runden
Enden in die Kreuzarme fiihren. Umrahmt wird das

(nach-)bearbeitet, grobe Werkzeugspuren auf der Ofl.
(sekundar [?])

Beschreibung: Die Platte ist durchbrochen gearbeitet:
In der Mitte sitzt ein nichtverziertes griechisches Kreuz
mit fast dreieckiger Hastenform (Formtyp XIII), wobei
die Hasten iiber schmale Stege mit einem leicht welligen
Rahmen verbunden sind. — Vielleicht handelt es sich um
ein sakrales Ausstattungselement.

Mafe: max. H 5,5 cm, B 5,24 cm, max. D 0,65 cm
Gewicht: 63,8 g

K90 Taf. 53 und Farbtaf. 52
Kreuz als Lampengriff (?)

AO: EM, Inv. 64/43/94 (ID 671)

FO: aus dem Stadion — 1994, ST 180/94, SE 5, Boschung
im Westen unter Aufschiittung

Dat.: frithes 7. Jh. (typologischer Vergleich)

Mat.: Terrakotta

Erh.: fast vollstindig, untere Hailfte fehlt, leicht ver-
schmutzt

Beschreibung: Das bislang einzige aus Ephesos bekann-
te Kreuz aus Terrakotta hatte vielleicht urspriinglich
Formtyp I, obwohl es aufgrund der fehlenden Haste nicht
mehr zu entscheiden ist, ob es sich urspriinglich um eine
lateinische oder griechische Kreuzform handelte. Die
Verzierung besteht aus unterschiedlich groBlen, unre-
gelmifBigen oder manchmal annéhernd konzentrischen
Kreispunkten. Eine Befestigungsmoglichkeit fehlt. Die
RS ist bis auf Fingerabdriicke nicht verziert. Vermutlich
handelt es sich um einen Lampengriff.

Malfe: erh. H3,3 c¢cm, B 6,2 cm, D 1,0 cm

Gewicht: 10,8 g

Motiv von einer schwach erhabenen Leiste, die an ihrer
Aullenseite mit fein gereihten abgesetzten spitzen Drei-
ecken verziert ist. Im Zentrum des Kreuzes findet sich
ein undeutlicher Kreispunkt. Die Ose steht im rechten
Winkel zum Kreuz. Die RS ist nicht verziert.

MaBe: H 4,1 cm (mit Ornamenten), 5,0 cm (mit Ose), B
3,9 cm (mit Ornamenten), max. D 0,3 cm

Gewicht: 10,5 g

K92 Taf. 54 und Farbtaf. 52
Kreuzanhénger als Gussmodell (?)

AO: EM, Inv. 9/13/93 (ID 668)

FO: aus Torbali

Dat.: 10.—11. Jh. (?)

Mat.: Blei: ca. 98,8 % Pb (RFA)

Erh.: fast vollstindig, Léangshaste im unteren Bereich
verbrochen, stark korrodiert

Primére Herstellungstechnik: urspriinglich wahrschein-
lich einteilig, gegossen

Beschreibung: Das nichtverzierte, vermutlich griechi-
sche Kreuz besitzt gleich breite Hasten, deren Abschliis-
se leicht gerundet sind (Formtyp XVI). Vermutlich han-
delt es sich um ein Guss- oder Pressmodell.
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Malbe: erh. H 3,7 cm, B 3,1 cm, max. D 0,5 cm
Gewicht: 16,5 g

K93 Taf. 54 und Farbtaf. 52
Kreuzanhinger als Gussmodell (?)

AO: EM, Inv. 4/27/94 (ID 696)

FO: aus der Umgebung von Tire

Dat.: 10.—11. Jh. (?)

Mat.: Blei: 97,6 % Pb, 1,9 % Sn (RFA)

Erh.: vollstidndig, Ofl. stark korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: gestanztes/
gebohrtes Loch an einem Kreuzarm

Beschreibung: Der Kreuzanhidnger mit Formtyp XVI (s.
K 92) hat Hasten, die ungleichméBig lang erhalten sind.
Eine Durchlochung befindet sich im oberen Kreuzarm.
Mafe: H3,8cm,B 3,1 cm, D 0,4 cm

Gewicht: 20,5 g

K 9%4 Taf. 54 und Farbtaf. 52
Kreuzanhinger als Gussmodell (?)

AO: EM, Inv. 14/10/97 (ID 669)

FO: aus der Umgebung von Tire

Dat.: 10.-11. Jh. (?)

Mat.: Blei: 97,4 % Pb (RFA)

Erh.: vollstdndig, unterer Kreuzarm leicht verbogen
Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: gebohrtes
(leicht konisches) Loch, vermutlich gravierte, gewdlbte
Linie in der Kreuzmitte

Beschreibung: Der Kreuzanhdnger mit Formtyp XVI
(s. K 92) weist oben eine grofle Durchlochung auf. Eine
Seite zeigt ein groles geritztes X-Motiv in der Mitte.
Mafe: H 3,6 cm, B 3,2 cm, max. D 0,4 cm

Gewicht: 16,1 g

K95 Taf. 54 und Farbtaf. 52
Treibform

AO: EM, Inv. 10/13/93 (ID 670)

FO: aus Torbali

Dat.: 10.-11. Jh. (?)

Mat.: Blei: 99,7 % Pb (RFA)

Erh.: vollstindig (?), stark korrodiert und verschmutzt
Primédre Herstellungstechnik: (vermutlich) einteilig, ge-
gossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: eventuell
nachbearbeitet, aber aufgrund der stark korrodierten und
verschmutzten Ofl. nicht nachzuweisen

Beschreibung: Das nichtverzierte Kreuz (Formtyp XVII)
ist entweder absichtlich halbplastisch gestaltet oder un-
fertig. Eine Befestigungsmoglichkeit fehlt.

Male: H 3,2 cm, B 3,1 cm, D 0,4 cm

Gewicht: 21, 3g

K96 Taf. 54 und Farbtaf. 52
Gussform

AO: EM, Inv. 4/41/80 (ID 773)

FO: aus der Umgebung von Ephesos

Dat.: —

Mat.: Schiefer (?) (keine eindeutige Bestimmung, s.
RFA-Ergebnisse)

Erh.: fast vollstédndig

Primdre Herstellungstechnik: urspriinglich zweiteilig,
gehauen (?) — deutlich sichtbare >Léngsrillen< weisen
auf die Bearbeitungsweise des Steins hin, der Gusskanal
befindet sich an einer der Schmalseiten; runde Vertiefun-
gen haben vermutlich als »Muldenc fiir die Passzapfen
gedient (und/oder eventuell als Verzierungselemente des
Kreuzes); mehrere Kratzer auf der Ofl., die eventuell se-
kundér entstanden sein konnten (wobei bei dem Gusska-
nal ein regelméBiger, vertiefter Kreis zu finden ist)
Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: Spuren von
geschmolzenen Metallresten sind auf der Ofl. und in den
Vertiefungen erhalten (s. RFA-Analyse)

Beschreibung: Die an drei Ecken verbrochene Platte
zeigt ein deutliches griechisches Kreuz mit sich stark
verbreiterten Hasten und geraden Abschliissen. An den
Kreuzecken befinden sich nicht sehr sorgfiltig und un-
terschiedlich grole und runde Vertiefungen, die viel-
leicht den Zweck hatten, die Formschalen miteinander
zu fixieren. Unwahrscheinlich ist eine Interpretation als
Kreuzverzierung. An der linken Schmalseite ist noch der
Gusskanal zu erkennen.

MaBe: L 7,5¢cm,B5,8cm, D 1,2 cm

Gewicht: 93,53 g
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GERATE (G)

Waagen und Gewichte

G1 Farbtaf. 53
Feinwaage

AO: EM, Inv. 21/5/90 (ID 949)

FO: aus der Umgebung von Izmir

Dat.: 4-10. Jh. (?)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.. vollstaindig, maBig korrodiert und etwas ver-
schliffen

Primdre Herstellungstechnik: mehrteilig (zweistabige
Balken, Ketten, Schalen), Balken und Gabel vermutlich
gegossen, die Ketten bestehen aus kleinen Ringen (Draht
mit rundem Durchmesser) und aus groferen Ringen an
beiden Enden der Ketten; Schalen durch Treiben geformt
(Hammerspuren deutlich zu sehen)

Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: Balken und
Gabel durch Nieten aneinander befestigt, die aus schré-
gen und geraden Linien bestehenden Verzierungen an
der Gabel wahrscheinlich vor dem Guss gestaltet und
eventuell unter Einsatz verschiedener Werkzeuge (Gra-
vierstichel) nachbearbeitet

Beschreibung: Der dreiteilige Waagebalken ist um eine
Achse rechts und links hochklappbar. Der Zeiger bewegt
sich in einer Gabel, oben gibt es eine Authéngevorrich-
tung durch eine Ose. Ein Schlitz in der Gabel ermdglicht
das Hindurchschauen, ob der Waagebalken im Gleich-
gewicht ist. An den Enden der Balken hidngen iiber drei
Ketten die feinen Waagschalen aus Blech.

Mafle: B 30 cm

Gewicht: —

G2 Farbtaf. 53
Feinwaage

AO: GHD (ID 1307)

FO: aus der Marienkirche — 1986, Grab 36, FN 37/86
Dat.: 6. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: teilweise, Authdngung aus zwei Blechstreifen und
Ose nur fragmentarisch erhalten — Bruchstelle deutlich
sichtbar, maBig korrodiert

Primére Herstellungstechnik: mehrteilig, Balken vermut-
lich gegossen und/oder (nach-)geschmiedet, die einzel-
nen Teile sind durch Nieten und eine »Doppeldsenkon-
struktion«< verbunden

Sekundére Herstellungstechnik: aufgrund der flichende-
ckenden Korrosionsschicht weitere feinschmiedetechni-
sche Untersuchungen nicht méglich

Beschreibung: Der Balken weist an beiden Enden je ei-
nen Ring zur Befestigung der nicht mehr vorhandenen
Waagschalen auf. Die Aufhingung besteht aus einem
oder zwei Blechstreifen, die durch Nieten verbunden
sind und in vermutlich zwei Osen enden (nur eine Ose ist
erhalten). Die abgebrochene Ose ist mit je einer vertika-
len Rille an beiden Seiten verziert.

Mafe: L 11,5 cm (Balken), 3,1 cm (Blechsteifen), max.
D 0,3 cm

Gewicht: 5,4 g

Lit.: Karwiese 1989, 37 Abb. 76.

G3 Farbtaf. 53
Feinwaage

AO: EM, Inv. 2150 (ID 791)

FO: aus der Johannesbasilika

Dat.: 4—10. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Schale: Messing: 88,3 % Cu, 9,7 % Zn (RFA)
Erh.: Fragment, stark korrodiert und verschmutzt
Primére Herstellungstechnik: mehrteilig (Stdbe mit
Osen an einem oder beiden Enden und Kettenglieder aus
Runddraht, Schale aus Blech); wegen der stark korro-
dierten und verschmutzten Ofl. feinschmiedetechnische
Bewertung des Objekts und seiner Einzelteile nicht mog-
lich

Beschreibung: Zwei runde, diinne Bleche mit Lochern
am Rand dienen als Waagschalen. An einer Waagschale
ist die Authidngung bestehend aus drei Drihten, in der
Mitte Gliederketten, erhalten.

Malfe: H ca. 36 cm, Dm Schale 5,2 cm

Gewicht: Schale einzeln 5,56 g; Schale mit Authdngung
35,67¢g

G4 Taf. 55 und Farbtaf. 53
Waagschalen einer Feinwaage

AO: GHD (ID 356)

FO: aus den Tabernen im Hanghaus 2 — 1982, Ki
82/59, 82/60, 82/68, Nymphium ostlich des Oktogons,
H2/82/888-890

Dat.: 6. — frithes 7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)
Mat.: Nach den Ergebnissen sind beide Teile wahr-
scheinlich aus demselben Material hergestellt:

Schale 1: Messing: 86,6 % Cu, 6,0 % Zn, 4,1 % Pb
(RFA); Schale 2: Messing: 86,5 % Cu, 6,2 % Zn, 4,0 %
Pb (RFA)

Erh.: Fragment, stark korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: mehrteilig (2 Schalen),
wegen flaichendeckend starker Korrosionsschicht her-
stellungstechnische Bewertung der Objekte nicht mog-
lich

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: aufgrund
der RegelmiaBigkeit und Tiefe der konzentrischen Krei-
sen sind die Waagschalen vermutlich durch Metalldre-
hen hergestellt

Beschreibung: Es handelt sich um zwei diinne, leicht
konkave Waagschalen aus Blech, die mit konzentrischen
Kreisen verziert sind und je drei kleine Durchlochungen
am Rand aufweisen.

Mafe: Dm Schalen 3,9 cm

Gewicht: 2,2 g + 2,2 g (insgesamt 4,4 g)

G5 Taf. 55 und Farbtaf. 54
Waagschale einer Feinwaage

AO: GHD (ID 129)

FO: aus den Tabernen im Hanghaus 2 — 1982, Ki 82/12a,
R 46b, H2/82/316, nordlich 38e im Schutt

Dat.: 6. —frithes 7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)
Mat.: Messing: 88,7 % Cu, 10,5 % Zn (RFA)
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Erh.: Fragment, stark beschédigt, stark korrodiert
Primédre Herstellungstechnik: wegen flichendeckend
starker Korrosionsschicht herstellungstechnische Be-
wertung des Objekts nicht mdglich

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: nicht aus-
wertbar (s. 0.)

Beschreibung: Es handelt sich um das Fragment einer
diinnen, leicht konkaven Waagschale aus Blech, die mit
konzentrischen Kreisen verziert ist und zwei am Rand
erhaltene kleine Durchlochungen sowie eine weitere im
Zentrum aufweist.

Mafe: Dm Schale 3,7 cm, D 0,1-0,15 cm

Gewicht: 1,7 g

G6 Taf. 55 und Farbtaf. 54
Waagschale einer Feinwaage

AO: GHD (ID 48)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6009, KF 6, Deponierung 7. Jh.

Dat.: 6. — frithes 7. Jh. (?) (typologischer Vergleich); 3.
D. 7.—-1.D. 8. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Messing: 88,7 % Cu, 5,9 % Zn (RFA)

Erh.: Fragment, stark verformt, stark korrodiert

Primdre Herstellungstechnik: einteilig (?), vermutlich
gegossen (in bestimmten Bereichen Gusshaut noch
sichtbar)
Sekundire
te (?) Locher
Beschreibung: s. G 5, allerdings ohne Kreisverzierung.
MaBe: Dm Schale 3,7 cm, D 0,2-0,35 cm

Gewicht: 1,1 g

Herstellungstechnik/Verzierung: —gestanz-

G7 Taf. 55 und Farbtaf. 54
Feinwaage

AO: GHD (ID 40)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6009, KF 28, Deponierung 7. Jh.

Dat.: 6. — frithes 7. Jh. (?) (typologischer Vergleich) ; 3.
D. 7.-1. D. 8. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: bleihaltiges Messing: 82,5 % Cu, 11,5 % Zn, 4,7 %
Pb (RFA)

Erh.: Fragment, méBig korrodiert und etwas verschliffen
Primédre Herstellungstechnik: einteilig (urspriinglich
wahrscheinlich mehrteilig), gegossen (s. kornige Guss-
oberflache oder Korrosion [?])

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: mehrere
grobe Werkzeugspuren auf der Ofl.; obwohl konzent-
rische Kreisverzierungen sehr regelméfig sind, ist die
Herstellung auf einer Drehbank aufgrund der flachen
Tiefe unwahrscheinlich; vermutlich gestanztes Loch
am Rand (s. Grat auf der RS), grobe Werkzeugspuren
(s. Raspel- oder Feilspuren um den langen Riss) und die
»gezackte« Bruchstelle, die in einer kurzen Abschnitt den
Konturen einer der Kreisverzierungen folgt, weisen auf
intentionelle (sekundére) Zerstiickelung des Objekts
Beschreibung: s. G 5.

Mafe: Dm Schale 3,6 cm, D 0,1-0,15 cm

Gewicht: 1,2 g

G8 Taf. 55 und Farbtaf. 54
Halterung/Gabel einer Feinwaage (?)

AO: GHD (ID 435)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO 21,
SE 21065, KF 1, Laufnr. 21116

Dat.: 4-10. Jh. (?) (typologischer Vergleich); 2.-3. Jh.
(Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Kupfer: 98,8 % Cu (RFA)

Erh.: Fragment, méBig korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig (?), vermutlich
gegossen und/oder >frei geformt«

Beschreibung: Vermutlich handelt es sich um die Halte-
rung einer Feinwaage.

Mafe: H 4,6 cm, B 0,5-0,8 cm, D 0,2-0,6 cm

Gewicht: 8,4 g

G9 Taf. 55 und Farbtaf. 54
Feinwaage (?)

AO: EM, Inv. 2155 (ID 547)

FO: aus der Johannesbasilika

Dat.: 4.-10. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Cu-Zn-Legierung (Nebenelemente: Fe, Sn, Pb)
(RFA — qualitativ)

Erh.: vollstandig, stark korrodiert

Primére Herstellungstechnik: wegen der stark korrodier-
ten Ofl. keine Werkzeugspuren sichtbar

Beschreibung: Das rechteckige, nichtverzierte Blech hat
oben eine kurze, abgebrochene Spitze und unten zwei
lange, schmiler werdende Bleche. Vermutlich handelt es
sich um den oberen Teil einer Feinwaage.

Mafle: H 5,4 cm, max. B 1,2 cm

Gewicht: 1,1 g

G10 Taf. 55 und Farbtaf. 54
Kippmiinzwaage

AO: EM, Inv. 2424 (ID 550)

FO: unbekannt

Dat.: ab dem 12. Jh. (?)

Mat.: bleihaltiges Kupfer (?): 84,5 % Cu, 9,1 % Pb,
4,2 % Sn (RFA)

Erh.: vollstdndig, leicht korrodiert, leicht verschmutzt
(iiberwiegend in den Vertiefungen der Verzierungen) und
maBig verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: mehrteilig, beide Waage-
balken sind gegossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Nachbear-
beitungsspuren (Feilspuren) auf Ofl., beide Balken durch
Nieten miteinander verbunden, sowohl die linearen als
auch und die Kreispunktverzierungen vor dem Guss ge-
staltet (trotz der Verschmutzung ist die grobe, raue Guss-
oberfliche in den Vertiefungen sichtbar, die Konturen
der Kreispunktverzierungen leicht verschliffen)
Beschreibung: Die Kippmiinzwaage besteht aus zwei
Waagebalken, die zusammenklappbar und durch eine
Achse miteinander verbunden sind. Auf einer Balken-
hilfte findet sich eine Auflageflache fiir die zu wiegen-
de Miinze, die gegeniiberliegende Seite endet in einem
Dreieck und dient dem Gegengewicht. Beide Balken
sind mit Kreispunktdekor verziert.
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Mafe: L 6,5 cm, max. B 1,5 cm (Auflageflachen), 1,0 cm
(Balken), D 0,2-0,45 cm

Gewicht: 12,81 g

Lit.: A. M. Piilz — Kat 2010, 709 Abb. 21. 22; A. M. Piilz
—Kat 2011, 208 Abb. 21. 22.

G11 Taf. 56 und Farbtaf. 54
Kippmiinzwaage

AO: EM, Inv. 560 (ID 560)

FO: aus Torbali

Dat.: ab dem 12. Jh. (?)

Mat.: Kupfer: 93,2 % Cu (RFA)

Erh.: vollstindig, etwas korrodiert, die flachen Balken-
enden sind deutlich verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: mehrteilig, beide Waage-
balken sind gegossen (Gusshaut bedeckt die gesamte
Ofl.)

Sekundire Herstellungstechnik/Verzierung: beide Teile
durch Nieten miteinander verbunden, sowohl die line-
aren als auch die vertieften Kreisverzierungen/Punkt-
motive vor dem Guss gestaltet (deutlich sichtbare Guss-
oberflache), Vertiefungen ohne Nachbearbeitungsspuren
Beschreibung: s. G 10, jedoch findet sich fiir die zu
wiegende Miinze eine bliitenartige Auflagefliche ver-
ziert mit Punkten, die gegeniiberliegende Halfte endet
in einem blattdhnlichen Ornament mit Profilierungen
und Endknopf, ebenfalls mit Punktmuster dekoriert, und
dient dem Gegengewicht.

Mafe: L 11,9 cm, Dm Auflagefliche 2,8 cm, B 0,9 cm
(Balken), D 0,25-0,9 cm

Gewicht: 72,24 g

G 12 Farbtaf. 55
Laufgewichtswaage

AO: KHM, Antikensammlung, Inv. VI 3231 (ID 1197)
FO: aus Ephesos — Geschenk von Sultan Abdul Ha-
mid II. an Kaiser Franz Joseph 1.

Dat.: 4.-6. Jh. (?)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstidndig, maBig korrodiert und etwas verschliffen
Primdre Herstellungstechnik: mehrteilig (stabférmiger
Balken, achterformige Kettenglieder, in U-Form geboge-
ner Haken), die einzelnen Teile durch Gieflen hergestellt
und/oder durch Schmieden frei geformt (sowohl kleine
Gussfehler als auch Hammerspuren auf der Ofl. der Ein-
zelteile zu finden)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: der lange,
stabformige Balken an drei Seitenflichen mit Gravie-
rungen versehen: vertikale, parallel gravierte Linien an
zwel Seitenflichen, der Abstand zwischen ihnen ist auf
beiden Seiten unterschiedlich (fein und grob), auf der
dritten Seitenfliche ebenfalls gravierte vertikale Linien
und aus kurzen gravierten Linien bestehende Buchsta-
ben oder Symbole; am Beginn des Balkens eine gravier-
te Inschrift, ebenfalls gravierte (horizontale) Linien auf
dem in U-Form gebogenen Haken; eine genauere her-
stellungstechnische Bestimmung der Werkzeugspuren
wegen der korrodierten Ofl. nicht moglich
Beschreibung: Der Lastarm und der Gewichtsarm sind

um 45° versetzt. Das Lastgeschirr ist ein omegaf6rmi-
ger Biigel, an dem {iber einen U-formigen Haken zwei
Ketten befestigt sind. Am Waagebalken findet sich eine
Messskala mit Inschrift und Endknopf an einer Seite, die
andere Seite endet in einer gekehlten Spitze. Daran be-
festigt sind zwei Aufthdngehaken, die Laufgewichte feh-
len. Die Buchstaben ergeben die Besitzerinschrift zwi-
schen zwei Kreuzen: Kapnov (Eigentum des Karpos).
Malle: H 34,3 cm

Gewicht: 384,1 g

Lit.: Noll 1974, 41 Nr. 49; OJh 1, 1898, Beibl. 63.

G13 Farbtaf. 56. 57
Laufgewichtswaage

AO: EM, Inv. — (ID 1185)

FO: aus dem Domitianstempel —2011, SO 9, KF 29, 901/
KF 28/11-25

Dat.: 4.-6. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstdndig, méBig korrodiert und etwas verschliffen
Primdre Herstellungstechnik: mehrteilig (stabformiger
Balken, achterformige Kettenglieder, in U-Form geboge-
ner Haken), die einzelne Teile durch Gielen hergestellt
und/oder durch Schmieden (nach-)bearbeitet

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: die flache,
glatte Ofl. (der Einzelteile) war vermutlich sorgfiltig
(scharfkantig) durch Feilen und eventuell durch Polieren
nachbearbeitet; der ldngliche, viereckige Balken mit fein
gravierten Kerben/Strichen versehen, ebenfalls vermut-
lich gravierte (oder eventuell gefeilte [?]) Striche lau-
fen entlang der oberen Seitenkante des omegaférmigen
Hakens; nach der Gravierung der Balken mit Punktpun-
zen verziert (vgl. Uberschneidungen der Punzierungen
und der Striche, vor allem dort, wo die Punzierungen in
Form eines Kreuzes angeordnet sind); einfache Fassung
fiir die Befestigung des kugeligen Gewichts (vermutlich
aus Stein)

Beschreibung: s. G 12, allerdings weist die Waage drei
Aufhéngehaken auf, und es ist auch noch ein tropfenfor-
miges Gewicht erhalten.

Mafe: H 52,1 cm, Kette L 54,3 cm, B 8,2 cm

Gewicht: —

G 14 Farbtaf. 58
Laufgewichtswaage

AO: KHM, Antikensammlung, Inv. VI 3230 (ID 1255)
FO: aus Ephesos — Geschenk von Sultan Abdul Ha-
mid II. an Kaiser Franz Joseph L.

Dat.: 4.-6. Jh. (?)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstidndig, méBig korrodiert und etwas verschliffen
Primére Herstellungstechnik: mehrteilig (stabformiger
Balken, achterféormige Kettenglieder, in U-Form geboge-
ner Haken), die einzelne Teile durch Gielen hergestellt
und/oder durch Schmieden (nach-)bearbeitet

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: flachgra-
vierte Inschrift und Zeichen auf dem kiirzeren Teil des
Balkens, weitere feinschmiedetechnische Auswertung
wegen der korrodierten Ofl. nicht moglich
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Beschreibung: s. G 13.
Mafle: L (Balken) 49 cm, B (Haken) max. ca. 8,8 cm
Gewicht: 725 g

G 15 Farbtaf. 59
Laufgewichtswaage

AO: GHD (ID 1272)

FO: aus der Marienkirche — 1986, Westen, Nordnische,
FN 90/86

Dat.: 4.-6. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: nicht vollstindig, Aufhingung oder ein Haken
fehlt, méaBig korrodiert, deutlich verschliffen

Primére Herstellungstechnik: mehrteilig, gegossen
Sekundidre Herstellungstechnik/Verzierung: eine Seiten-
fliche des Balkens mit Gravierung und zwei (andere)
Seitenflichen mit Gravierungen und Punzierungen ver-
ziert; 1. Flache: kleinere und groBere gravierte Linien
nebeneinander (5 kurze Linien gefolgt von einer ldnge-
ren), die ldngeren Linien an ihrem oberen Ende mit je
drei, in Dreiecksform angeordneten Punktpunzierungen
verziert; 2. Flache: ldngere gravierte Linie (von einer
Seitenkante bis zur anderen) liegen parallel nebenein-
ander, jede zweite Linie mit drei Punktpunzierungen (in
Dreiecksform geordnet) verziert, fast in der Mitte des
Balkens befindet sich ein graviertes X-Motiv; 3. Flache:
X-Buchstaben/Symbole, zwischen denen je vier kiirzere
Linien sind

Beschreibung: s. G 12.

Malfe: L ca. 32 cm, D Balken 0,6 x 0,7 cm, Endknopfe
max. 1-1,3 cm, Haken H 7,6 cm, D max. 0,4 cm
Gewicht: 124,4 g

G 16 Farbtaf. 60
Laufgewichtswaage

AO: KHM, Antikensammlung, Inv. VI 3232 (ID 1256)
FO: aus Ephesos — Geschenk von Sultan Abdul Ha-
mid II. an Kaiser Franz Joseph 1.

Dat.: 4.-6. Jh. (?)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: nicht vollstindig, Waagebalken und Haken fehlen,
méBig korrodiert und etwas verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: mehrteilig (achterfor-
mige Kettenglieder, in U-Form gebogener Haken), die
einzelne Teile durch GieBen hergestellt und/oder durch
Schmieden (nach-)bearbeitet

Beschreibung: Von der Laufgewichtswaage sind nur
noch der omegaformigen Haken und zwei eingehéngten
Ketten erhalten.

Mafe: L U-formiger Teil 11,3 cm, groBBer Haken L max.
9,7 cm, B max. 8,1 cm, kleiner Haken L max. 8,3 cm, B
max. 5,7 cm

Gewicht: 519 g

G17 Taf. 56 und Farbtaf. 60
Haken/Aufhidngung
AO: GHD (ID 1161)

FO: aus der spétantiken Wohnbebauung im Hafengym-
nasium — 2009, M14/2010, Streufund — byzantinische
Hauser

Dat.: 4.-6. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, mafig korrodiert

Primdre Herstellungstechnik: einteilig (urspriinglich
wahrscheinlich mehrteilig), vermutlich gegossen und/
oder (nach-)geschmiedet

Beschreibung: Vermutlich handelt es sich um den Haken
(mit rechteckigem Querschnitt) einer Laufgewichtswaa-
ge.

Mafe: Dm 4,8 cm, D 0,3-0,5 x 0,1-0,3 cm

Gewicht: 6,92 g

G18 Taf. 56 und Farbtaf. 60
Haken/Aufhidngung

AO: GHD (ID 76)

FO: aus dem sog. frithbyzantinischen Hort im Hang-
haus 2 — 1997, Ki 97/145

Dat.: 4.-6. Jh. (?) (typologischer Vergleich); 4.—7. Jh.
(Fundkontext)

Mat.: Messing: Haken: 88,2 % Cu, 4,9 % Zn (RFA); Ket-
te: bleihaltiges Messing: 87,2 % Cu, 4,8 % Zn, 4,3 % Pb
(RFA)

Erh.: Fragment, méaBig korrodiert und etwas verschliffen
Primédre Herstellungstechnik: mehrteilig (Haken, achter-
formige Kettenglieder), vermutlich gegossen und/oder
(nach-)geschmiedet

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: das Loch
vermutlich durch Stanzen hergestellt, demzufolge das
Blechende des Hakens etwas verformt (auf der gewdlb-
ten Seite ist der Grat deutlich sichtbar)

Beschreibung: Der rund gebogene Haken mit rechtecki-
gem Querschnitt ist offen. Ein Ende ist hakenférmig
ausgestellt, das andere miindet in einer Ose, in der eine
kurze Gliederkette aus Achterschleifen hingt. Vermut-
lich handelt sich um einen Teil der Aufhdngung einer
Laufgewichtswaage.

Male: Haken: Dm 2,9 cm, D 0,1-0,3 x 0,1 cm; Glieder-
kette: L 2,5cm, B 0,7 cm, D 0,15 cm

Gewicht: 1,6 g

G19 Taf. 56 und Farbtaf. 60
Haken/Aufhéngung

AO: GHD (ID 112)

FO: aus den Tabernen im Hanghaus 2 — 1981, 81/195
Dat.: 4.-6. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: bleihaltiges Messing: 84,2 % Cu, 6,8 % Zn, 6,8 %
Pb (RFA)

Erh.: Fragment, maBig korrodiert

Primére Herstellungstechnik: mehrteilig (Haken, achter-
formige Kettenglieder), vermutlich gegossen und/oder
(nach-)geschmiedet

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Loch ver-
mutlich durch Stanzen hergestellt, demzufolge das Blech-
ende des Hakens etwas verformt (auf der gewoélbten Seite
ist der Grat deutlich sichtbar)

Beschreibung: s. G 18.
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MafBe: H2,6 cm, B 2,5 cm, D 0,3-0,2 x 0,1-0,2 cm
Gewicht: 1,5 g

G20 Taf. 56 und Farbtaf. 60
Haken/Aufhidngung

AO: GHD (ID 119)

FO: aus den Tabernen im Hanghaus 2 — 1993, 93/3,
WT 2, Siidostecke, SO 1/93, Estrichabhub

Dat.: 4.-6. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupfer: 98,4 % Cu (RFA)

Erh.: Fragment, stark korrodiert

Primdre Herstellungstechnik: einteilig (urspriinglich
wahrscheinlich mehrteilig), vermutlich gegossen und/
oder (nach-)geschmiedet

Beschreibung: s. G 18, jedoch fehlt die Gliederkette.
Mafe: H 3,2 cm, Dm 3,5 cm, D 0,3-0,5 cm

Gewicht: 3.3 g

G21 Taf. 56 und Farbtaf. 60
Haken/Aufhdngung

AO: GHD (ID 158)

FO: aus den Tabernen im Hanghaus 2 — 1983, 83/11, Tab.
1I/1, Stidgewdlbe unter 31b Fiillschutt bis zum Boden
Dat.: 4.-6. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: bleihaltiges Kupfer: 88,0 % Cu, 5,9 % Pb (RFA)
Erh.: Fragment, verbogen, maflig korrodiert

Primdre Herstellungstechnik: mehrteilig (Haken, ach-
terformiges Kettenglied), die einzelnen Teile vermutlich
gegossen und/oder (nach-)geschmiedet

Beschreibung: s. G 18, jedoch ist der Haken verbogen
und die Gliederkette ist nur noch im Ansatz erhalten.
MafBe: min. H 3 cm (mit Kettenglied), B 0,3-0,6 cm, D
0,15-0,25 cm

Gewicht: 2,2 g

G22 Farbtaf. 60
Haken/Aufhdngung

AO: GHD (ID 189)

FO: aus dem Hanghaus 2

Dat.: 4.-6. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, miBig korrodiert und stark verschmutzt
Primdre Herstellungstechnik: wegen der stark ver-
schmutzten Ofl. herstellungstechnische Bestimmung
nicht moglich; die unebene und unregelméBige Ofl. oder
Seitenkante 1dsst auf die Herstellung durch Schmieden
schlielen

Beschreibung: s. G 18, jedoch fehlt die Gliederkette.
Male: H3,5cm, B 3,4 cm, D 0,3 cm

Gewicht: 1,7 g

G23 Taf. 56 und Farbtaf. 60
Haken/Aufhdngung

AO: GHD (ID 1273)

FO: aus der Marienkirche — 1985, Ki 6/85

Dat.: 4.-6. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, leicht verformt, méBig korrodiert und
maBig verschliffen (s. Innenseite des sich leicht verjiin-
genden Kettenglieds)

Primdre Herstellungstechnik: mehrteilig, die einzelnen
Teile eventuell gegossen und/oder (nach-)geschmiedet
(s. unregelméBiger Dm des Hakens)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Loch an
einem Ende des Hakens vermutlich gebohrt (kein Grat
sichtbar)

Beschreibung: s. G 18, jedoch ist die Gliederkette nur
noch im Ansatz erhalten.

Mafe: Dm Haken 4,5 cm, D 0,2-0,3 cm (Haken), 0,1 cm
(Kettenglied)

Gewicht: 5,3 g

G24 Taf. 57
Haken/Aufhdngung

AO: GHD (ID 1000)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
Laufnr. 6157, Streufund: Raum 19, Sduberung siidliche
Halfte

Dat.: 4.-6. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, verformt, etwas korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: einteilig (urspriinglich
wahrscheinlich mehrteilig), vermutlich gegossen und/
oder (nach-)geschmiedet

Beschreibung: s. G 18, jedoch fehlt die Gliederkette.
Mafle: Dm 4,4 cm, D 0,25-0,5 cm

Gewicht: 4,14 g

G 25 Taf. 57
Haken/Aufhéngung

AO: GHD (ID 1274)

FO: aus der Marienkirche — 1986, Grab 6 Fiillung, Ki
16/86 (?), gemeinsam mit G 33 (Miinzgewicht)

Dat.: 5.-6. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, Ose fehlt, miBig korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Endknopf
vor dem Guss gestaltet, anschlieBend eventuell mit den
iibrigen Teilen des Hakens zusammen nachbearbeitet
Beschreibung: Es handelt sich um eine grofien, offenen
Haken mit rechteckigem Querschnitt und einem runden
Endknopf, der urspriinglich wahrscheinlich Teil einer
Laufgewichtswaage war.

Mafe: Dm 4,5 cm, D 0,4-0,7 und 0,3-0,6 cm

Gewicht: 5,0 g

G 26 Farbtaf. 60
Haken/Aufhdngung

AO: EM, Inv. — (ID 990)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
sidlich der Marienkirche — 2011, SO 2, SE 2024/11,
EVHI11-2024/KF2, Raum 1.14 (alte Bezeichnung R 4)
Dat.: 4.-6. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)
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Erh.: Fragment, maBig korrodiert

Primére Herstellungstechnik: mehrteilig (Ring, Haken),
vermutlich gegossen und nachgeschmiedet
Beschreibung: s. G 25, jedoch hat der Endknopf eine
pyramidale Form und das erste Glied der Kette ist noch
erhalten.

Malfe: H9,7 cm, Dm 6 cm, D 0,5 cm

Gewicht: —

G27

Haken/Aufhidngung

AO: GHD (ID 1275)

FO: aus Ephesos

Dat.: 4-6. Jh. (?)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)
Erh.: Fragment

Herstellungstechnik: nicht untersucht
Beschreibung: s. G 26.

Mafe: H 8,0 cm, 9,3 cm (mit Kettenglied), B 5,6 cm (Ha-
ken), 1,2 cm (Kettenglied), D 0,2-0,7 und 0,2-0,4 cm
(Haken), 0,25-0,15 und 0,3 cm (Kettenglied)

Gewicht: —

Taf. 57

G28 Taf. 57
Haken/Aufhidngung (?)

AO: GHD (ID 1064)

FO: aus dem spétantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2011, SO 2, SE 2023/11,
EVH11-2023/KF6 Raum 1.11 (alte Bezeichnung R 1)
Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, zusammengebogen, maBig korrodiert
Primdre Herstellungstechnik: einteilig (urspriinglich
wahrscheinlich mehrteilig), gegossen, anschlieSend grob
(nach-)geschmiedet (Facetten/Hammerspuren deutlich
sichtbar)

Beschreibung: Zu einer linglichen Ose gebogener Stab,
der vielleicht Teil einer Laufgewichtswaage war.

Male: H 3,5 cm, max. B 1,8 cm, D 0,4-0,25 und 0,4 cm
Gewicht: 8,85 g

G29 Taf. 57 und Farbtaf. 61
Miinzgewicht

AO: EM, Inv. — (ID 1045)

FO: aus Ephesos

Dat.: 7.-9. Jh. (?)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstidndig, eine Seite ist méBig korrodiert
Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundidre Herstellungstechnik/Verzierung: wahrschein-
lich ist das Gewicht mit Blei verfiillt (s. Zentrierungs-
punkt auf der korrodierten Seite, vgl. G 38); aufgrund
der Farbe der Ofl. auf der korrodierten Seite ein (Blei)-
Uberzug zu vermuten; auf der Innenseite der erhabenen
(eckigen) Rippe konzentrische Rillen zu sehen, die auf
Nachbearbeitung durch eine Drehbank hindeuten; Buch-
staben und Kreuzmotiv mit einem Meif3el grob bearbei-
tet (deutlich sichtbare Meif3elspuren), die Punzierungen

mit einer Perlpunze oder einem Werkzeug mit kugeliger
Arbeitsfliche gestaltet

Beschreibung: Das scheibenformige Gewicht mit hoch-
gezogenem Rand weist auf beiden Seiten einen Zentrie-
rungspunkt auf. Die VS ist mit unregelméfBigen Punzen
versehen, oben finden sich ein Kreuz mit geschweiften
Hasten, rechts und links der Mitte die Buchstaben gam-
ma/omikron (?) und alpha als Gewichtsangabe fiir 1 un-
cia (Idealgewicht 27,3 g). Die RS ist nicht verziert.
Mafe: Dm 2,5 cm, D 0,7 cm

Gewicht: 27,4 g

G 30 Taf. 57 und Farbtaf. 61
Miinzgewicht

AO: EM, Inv. — (ID 964)

FO: von der Arkadiane — 2012, SE 806, Schnitt 8/12,
nordlicher Bereich der Nordmauer, ARK 806/24, KF
8/12

Dat.: 7.-9. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Cu-Sn-Pb-Legierung (Nebenelemente: Zn) (RFA
— qualitativ)

Erh.: vollstindig, etwas korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: wahrschein-
lich Gewicht mit Blei gefiillt (s. »Abschlusskappen«/>Ab-
schlusskndpfe«), der Buchstabe N besteht aus Hohlpun-
zen mit vertieftem/graviertem Hintergrund, wéhrend der
Buchstabe S ausschlielich aus Hohlpunzen besteht;
Herstellungstechnik der Buchstaben und punzierten Ver-
zierungen ist unsicher, da die Vertiefungen stark korro-
diert sind

Beschreibung: Das scheibenformige Gewicht mit hoch-
gezogenem Rand weist einen Zentrierungspunkt auf
beiden Seiten auf. Auf der VS finden sich die Nennwert-
marken N (nomisma) und S (semis) fiur 6 nomismata
(Idealgewicht 27,3 g), gebildet aus Punktpunzen.

Mafe: Dm 3 ¢cm, D 0,7 cm

Gewicht: 26,2 g

G31 Farbtaf. 61
Miinzgewicht

AO: KHM, Antikensammlung, Inv. VI 4016 (ID 1226)
FO: aus Ephesos — Geschenk von Sultan Abdul Hamid
II. an Kaiser Franz Joseph 1.

Dat.: 7.-9. Jh. (?)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstindig, stark korrodiert und stark verschmutzt,
durch Gebrauch deutlich verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: aufgrund
der RegelmiBigkeit der konzentrischen Kreisverzierun-
gen (auf beiden Seiten) ist ihre Herstellung auf einer
Drehbank zu vermuten, obwohl die Vertiefungen stark
korrodiert sind; Nennwertmarken sind vermutlich gra-
viert und die Linien der Buchstaben mit Punktpunzierun-
gen akzentuiert, die Bereiche {iber und unter der Buch-
staben mit (zerstreuten) Punktpunzierungen verziert
Beschreibung: Das scheibenformige Gewicht ohne
hochgezogenen Rand weist auf beiden Seiten konzen-
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trische Kreisverzierungen auf. Auf der VS finden sich
die Nennwertmarken N I' (3 nomismata: ldealgewicht
13,65 g) sowie Punktpunzen.

Mafle: Dm 2,3 cm, D 0,3 cm

Gewicht: 13,04 g

Lit.: Pink 1938, 96 Nr. 77.

G 32 Farbtaf. 61
Miinzgewicht

AO: KHM, Antikensammlung, Inv. VI 4015 (ID 1224)
FO: aus Ephesos — Geschenk von Sultan Abdul Hamid
II. an Kaiser Franz Joseph I.

Dat.: 7.-9. Jh. (?)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstindig, méBig korrodiert, etwas verschmutzt
Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundire Herstellungstechnik/Verzierung: wahrschein-
lich ist das Gewicht mit Blei gefiillt und aufgrund der
Farbe und der Textur der Ofl. ein Bleiiiberzug zu vermu-
ten; wahrscheinlich mit einer Drehbank nachbearbeitet
(s. konzentrische Rillen an der inneren Seitenfliche des
hochgezogenen Rands, innere Seitenkante unten), eben-
so auch die konzentrischen Kreisverzierungen hergestellt
(in den kiirzeren, nichtkorrodierten oder verschmutzten
Bereichen derartige konzentrische Rillen deutlich sicht-
bar); Buchstabe N ist scharfkantig graviert (trotz der
Korrosionsschicht deutlich) und mit Punktpunzierun-
gen/Perlpunzen verziert, wihrend ® ausschlieBlich aus
Punktpunzierungen/Perlpunzen besteht; unregelmafige,
gravierte Linien (Fehler [?]) befinden sich an der dufleren
Seitenfliche

Beschreibung: Das scheibenférmige Gewicht mit Zen-
trierungspunkt zeigt auf der VS die Nennwertmarken N
und © (9 nomismata: 1dealgewicht 40,95 g). Unter dem
Zentrierungspunkt findet sich ein Kreuz mit geschweif-
ten Hasten, ebenfalls gebildet aus Punktpunzen.

Mafe: Dm 3,5 cm, D 0,7 cm

Gewicht: 40,06 g

Lit.: Pink 1938, 96 Nr. 78.

G33 Farbtaf. 61
Miinzgewicht

AO: EM, Inv. — (ID 1019)

FO: aus der Marienkirche — 1986, Nordnekropole,
Grab 6, Fiillung, FN 16/86, gemeinsam gefunden mit
G 25 (Haken einer Laufgewichtswaage)

Dat.: 5.—6. Jh. (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung, vergoldet (keine RFA)

Erh.: vollsténdig, etwas korrodiert (die Vertiefungen sind
stark korrodiert)

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundire Herstellungstechnik/Verzierung: wegen der
stark korrodierten (?) Vertiefungen der Verzierungen
feinschmiedetechnische Bewertung nicht moglich
Beschreibung: Das quadratische Gewicht zeigt in der
Mitte das Kreuz in einem Kranzmotiv und die Nennwert-
marken N und I' (3 nomismata: 1dealgewicht 13,65 g)
sowie vereinzelte Punktpunzen.

Mafe: 1,7 x 1,7 cm, D 0,5 cm

Gewicht: 12,8 g
Lit.: Karwiese 1989, 35; S. Karwiese, OJh 1992, Beibl.
Grabungen 5 Abb. 7.

G 34 Taf. 57 und Farbtaf. 61
Handelsgewicht

AO: EM, Inv. 2/6/93 (ID 755)

FO: aus Ephesos

Dat.: 4. Jh. (?)

Mat.: bleihaltige Bronze (Pb-Sn-Bronze): 60,3 % Cu,
25,0 % Pb, 12,1 % Sn (RFA)

Erh.: vollstandig, etwas korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: wahrschein-
lich ist das Gewicht mit Blei gefiillt (s. Zentrierungs-
punkt, vgl. G 38), der hohe Bleigehalt stammt wahr-
scheinlich von einem Bleiiiberzug (vgl. G 38 und G 39)
Beschreibung: Das Kugelzonengewicht in Form einer
auf beiden Seiten gekappten Kugel ist in der Mitte kon-
kav eingezogen mit Zentrierungspunkt und weist viel-
leicht die Nennwertangaben omikron/ypsilon auf (1 un-
cia: ldealgewicht 27,3 g).

Mafe: H 1,2 cm, Dm 2,0 cm

Gewicht: 22,5 g

G35 Farbtaf. 61
Handelsgewicht

AO: KHM, Antikensammlung, Inv. VI 3244 (ID 1205)
FO: aus Ephesos — Geschenk von Sultan Abdul Ha-
mid II. an Kaiser Franz Joseph L.

Dat.: 3.-5. Jh./1. H. 4. Jh. (?)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstandig, etwas korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: wahrschein-
lich ist das Gewicht mit Blei gefiillt (s. Zentrierungs-
punkt, vgl. G 38); auf einer Seite neben dem Zentrie-
rungspunkt ein teilweise erhaltenes Pléttchen (vielleicht
aus Harz oder Bernstein [?]), das urspriinglich schei-
benformig hétte sein konnen und vielleicht dazu dien-
te, urspriinglich den Zentrierungspunkt abzudecken; als
Verzierung laufen eine gravierte (?) Linie entlang der
Seitenkante sowie auf die Mitte zu gravierte Doppellini-
en auf dem Blech/der Scheibe, auf der anderen Seite sind
tauschierte (?) Buchstaben/Nennwertmarken zu finden:
mehrere separate winzige Dréhte wurden als Einlage
verwendet und in die Rillen eingehdmmert
Beschreibung: Das Kugelzonengewicht zeigt als Nenn-
wertmarken omikron und semis (6 unzia: Idealgewicht
163,8 g). Auf der RS sind noch die Reste eines Blechs
zu erkennen.

Mafe: H 2,7 cm, Dm 3,3cm

Gewicht: 163,1 g

Lit.: Pink 1938, 90 Nr. 44a; Noll 1974, 42 Nr. 51.

G 36 Farbtaf. 61
Handelsgewicht
AO: KHM, Antikensammlung, Inv. VI 3984 (ID 1227)
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FO: aus Ephesos — Geschenk von Sultan Abdul Ha-
mid II. an Kaiser Franz Joseph 1.

Dat.: 3.-5. Jh. (?)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstidndig, stark korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: wahrschein-
lich ist das Gewicht mit Blei gefiillt (s. »Abschluss-
kappen«/>Abschlusskndpfe«); Kreisverzierung auf einer
Seite vermutlich vor dem Guss gestaltet und eventuell
nachgraviert (aufgrund der starken Korrosionsschicht
auf der Ofl. keine Werkzeugspuren sichtbar)
Beschreibung: Das Kugelzonengewicht hat im Zentrum
einen kleinen Knopf. Gewichtsangaben (Nennwertmar-
ken) sind nicht zu erkennen. Durch das Realgewicht
kann aber auf 2 Unzen (Idealgewicht 54,6 g) geschlos-
sen werden.

Mafe: H 1,8 cm, Dm 2,4 cm

Gewicht: 56,04 g

Lit.: Pink 1938, 91 Nr. 50.

G 37 Farbtaf. 62
Handelsgewicht

AO: KHM, Antikensammlung, Inv. VI 3983 (ID 1239)
FO: aus Ephesos — Geschenk von Sultan Abdul Ha-
mid II. an Kaiser Franz Joseph 1.

Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstindig, méBig korrodiert, etwas verschlif-
fen (?)

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen (s. klei-
ne Gussfehler auf der gesamten Ofl.)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: eventuell
mit Blei gefiillt (s. Zentrierungspunkt), die regelmafBigen
konzentrischen Kreisverzierungen und die an der Seiten-
fliche umlaufenden parallelen Linien sind wahrschein-
lich auf einer Drehbank (nach-)graviert

Beschreibung: Das grofle, runde und scheibenartige
Gewicht mit erhabenem Rand weist an den Seitenfld-
chen feine, profilierte Linien auf. Auf beiden Seiten fin-
den sich ein Zentrierungspunkt und eine konzentrische
Kreisverzierung. Aus seinem Realgewicht ergibt sich der
Riickschluss auf 5 Pfund (Idealgewicht 1 638 g).

Male: H 2,7 cm, Dm 10,3 cm

Gewicht: 1605 g

Lit.: Pink 1938, 97 Nr. 87.

G 38 Taf. 58 und Farbtaf. 63
Gewicht /Kontorniat (?)

AO: EM, Inv. — (ID 753)

FO: aus Ephesos — 1979

Dat.: 4.-5. Jh. (?)

Mat.: Blei: 99,5 % Pb (RFA — unsicheres Ergebnis, ver-
mutlich wurde beim Messen der Bleiliberzug genom-
men, aufgrund der Bruchstellen kann mit Sicherheit ge-
sagt werden, dass das Objekt aus einer Kupferlegierung
besteht)

Erh.: vollstidndig, etwas korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen

Sekunddre  Herstellungstechnik/Verzierung: ~ wahr-
scheinlich ist das Gewicht mit Blei gefiillt (s. Zentrie-
rungspunkt) und aufgrund der RFA-Analyse mit einem
Bleiiiberzug versehen; die Buchstaben sind unter Einsatz
verschiedener Werkzeuge (Gravierstichel, Meif3el) bear-
beitet (Meif3elspuren sind im Bereich des Buchstabens P
deutlich zu sehen)

Beschreibung: Das runde, scheibenartige Gewicht (?)
mit hochgezogenem Rand weist auf beiden Seiten einen
Zentrierungspunkt auf. Auf beiden Seiten findet sich der
Buchstabe P und darunter ein E. Aufgrund der Markie-
rungen konnte es sich auch um ein Kontorniat handeln
(freundlicher Hinweis B. Tobias).

MafBe: Dm 3,2 cm, D 0,5 cm

Gewicht: 19,7 g

G39 Taf. 58
Gewicht (?)

AO: EM, Inv. 228/8/07 (ID 975)

FO: unbekannt

Dat.: —

Mat.: bleihaltiges Kupfer: 82,3 % Cu, 13,2 % Pb (RFA)
Erh.: vollstindig, etwas korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre  Herstellungstechnik/Verzierung: ~ wahr-
scheinlich ist das Gewicht mit Blei gefiillt (s. Zentrie-
rungspunkt, vgl. G 38), der hohe Bleigehalt stammt
wahrscheinlich von einem Bleiiiberzug (vgl. G 38); die
Buchstaben und Symbole sind unter Einsatz verschiede-
ner Werkzeuge (Gravierstichel, Meifel) bearbeitet
Beschreibung: Das runde, scheibenformige Gewicht mit
hochgezogenem Rand zeigt auf einer Seite ein N 'Y (no-
misma [?]), darunter befindet sich vielleicht die Darstel-
lung eines Turms, flankiert von Lanzen (?). Die RS ist
nicht verziert.

Mafe: Dm 2,2 cm, D 0,3 cm

Gewicht: —

G 40 Farbtaf. 63
Gewicht (?)

AO: EM, Inv. — (ID 1011)

FO: aus der Marienkirche — 1997, Stidnekropole, aus der
Erde tiber Grab 87, Ki 63/97

Dat.: 4.-8. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstindig, maBig korrodiert und deutlich ver-
schliffen

Primdre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen (s.
Gussoberflache in den Vertiefungen)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Kreispunkt-
verzierungen vermutlich vor dem Guss gestaltet
Beschreibung: Das kleine, scheibenartige Objekt weist
einen leicht polygonalen Querschnitt auf und ist auf OS
und US mit je drei konzentrischen Kreisen, unregelméfig
in einem Dreieck angeordnet, verziert (1 nomisma [?]).
Mafe: Dm 1,1 cm, D 0,5 cm

Gewicht: 4,1 g
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G 41

Gewicht (?)

AO: GHD (ID 1276)
FO: aus der Marienkirche — 1984, SO 1/84, 8/84

Dat.: —

Mat.: Blei (keine RFA)

Erh.: vollstdndig, korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen (s. kor-
nige, leicht pordse Ofl.)

Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: das etwas
unregelmifBige Loch eventuell nach dem Guss bearbeitet
Beschreibung: Das scheibenartige Objekt weist im Zen-
trum eine runde Durchlochung auf.

Mafe: Dm 3,2 ¢cm, 0,5 x 0,4 cm (Loch), D 0,5 cm
Gewicht: 38,4 g

Farbtaf. 63

G 42
Laufgewicht (?)
AO: KHM, Antikensammlung, Inv. VI 3991 (ID 1241)
FO: aus Ephesos — Geschenk von Sultan Abdul Ha-
mid II. an Kaiser Franz Joseph 1.

Dat.: 4.-5. oder 6.-7. Jh. (?)

Mat.: (Ge-)Stein, Blei, Eisen, Kupferlegierung (keine
RFA)

Erh.: vollstandig, maBig korrodiert und etwas verschliffen
Primére Herstellungstechnik: mehrteilig (Haken, achter-
formige Kettenglieder, Kugel, diinnes Blech); Ketten-
glieder und Haken vermutlich gegossen und/oder (nach-)
geschmiedet; eine geschmiedete Ose aus Eisen ist in dem
kugeligen Gestein eingebettet/gehdmmert

Farbtaf. 63

Handarbeit/Haushalt: bewegliches Inventar

G 44
Fingerhut
AO: EM, Inv. 44/56/78 (ID 596)

FO: aus Selguk

Dat.: —

Mat.: bleihaltige Bronze (Sn-Pb-Bronze): 68,0 % Cu,
16,0 % Sn, 12,5 % Pb (RFA)

Erh.: vollstindig, leicht korrodiert und stark verschmutzt
Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: konzentri-
schen Kreisverzierungen oben und umlaufende Linie un-
ter dem Streifen (unten) vermutlich (nach-)graviert
Beschreibung: Der zylindrische Fingerhut verringert
sich leicht in seinem Umfang nach unten zu. Oben in der
Mitte findet sich eine Einbohrung umrahmt von konzen-
trischen Kreisen. Die Verzierung der Winde beruht auf
einem flachendeckenden kleinteiligen Punktmuster und
unten einem breiten glatten Streifen.

Mafe: H 3,1 cm, Dm 2,5 cm (oben), 2,2 cm (unten), D
0,1-0,2 cm

Gewicht: —

Taf. 58 und Farbtaf. 63

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: die untere
Halfte der Kugel mit einem diinnen Kupferblech bedeckt
Beschreibung: Das Gewicht hat eine horizontale Naht,
wobei die obere Hilfte vielleicht mit einem diinnen
Blech aus Kupferlegierung iiberzogen war. Oben findet
sich eine groBe Ose mit anschlieBender Gliederkette aus
Achterschleifen sowie ein aufgebogener Haken.

Mafe: H 6,4 cm, Dm Kugel 5,8-5,9 cm, D Blechiiberzug
0,05 cm

Gewicht: 1 186 g

G43

Gewicht

AO: GHD (ID 150)
FO: aus den Tabernen im Hanghaus 2 — 1993, SO 1/93,
Ki93/94, WT 2

Dat.: —

Mat.: Gestein oder sehr stark kontaminiertes Blei (keine
RFA)

Erh.: vollstindig (?), stark verschmutzt (Ofl. mit einer
starken Schmutzschicht mit kleinen Holzkohlenresten
bedeckt)

Primédre Herstellungstechnik: einteilig; wegen des
schlechten Erhaltungszustands keine herstellungstechni-
sche Bewertung méglich

Beschreibung: Das Gewicht hat eine quadratische Form.
Eine weitere Beschreibung muss aufgrund des schlech-
ten Erhaltungszustands unterbleiben.

MaBe: H 1,5 cm, Fldache 4,0 x 4,0 cm

Gewicht: 169,8 g

Taf. 58 und Farbtaf. 63

G 45

Fingerhut

AO: EM, Inv. 7/16/93 (ID 699)
FO: aus Bayindir

Dat.: —

Mat.: Messing: 82,1 % Cu, 13,8 % Zn (RFA)

Erh.: vollstindig, etwas korrodiert, etwas verschliffen
Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: konzentri-
schen Kreisverzierungen oben und umlaufenden Linien
unten wahrscheinlich vor dem Guss gestaltet, anschlie-
Bend eventuell nachgraviert, dennoch kaum Werkzeug-
spuren

Beschreibung: Der Fingerhut dhnelt stark G 44, jedoch
ist er oben zur Mitte hin eher spitz zulaufend gestaltet.
Mafe: H 2,3 cm, Dm 1,4 cm (oben), 1,8 cm (unten)
Gewicht: 6,09 g

Taf. 58 und Farbtaf. 63

G 46

Fingerhut

AO: GHD (ID 958)

FO: aus dem Hanghaus 2
Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Taf. 58 und Farbtaf. 63
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Erh.: vollstindig erhalten, leicht beschadigt, mafBig kor-
rodiert, stark verschmutzt und etwas verschliffen
Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: viele kurze
(sekundir entstandene) Kratzer auf gesamter Ofl.; wei-
tere feinschmiedetechnische Bewertung wegen starker
Verschmutzung des Objekts nicht moglich
Beschreibung: Der kleine Fingerhut mit einer glatten
Kuppe ist an den Wianden mit einem flichendeckenden
kleinteiligen Punktmuster verziert. Einander gegeniiber-
liegend finden sich zwei Durchlochungen im unteren
Bereich, die vielleicht auf eine sekundire Verwendung
deuten.

MaBe: H 1,9 cm, max. Dm 2,0 x 1,6 cm, D 0,1-0,15 cm
Gewicht: 4,8 g

G47 Farbtaf. 64
Nihnadel

AO: EM, Inv. — (ID 1013)

FO: aus der Marienkirche — 1986, Nordnekropole, Grab
4, Fiillung, FN 26A/86

Dat.: 4-5. Jh. (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstdndig, etwas korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Beschreibung: Es handelt sich um eine diinne, rundsta-
bige Nédhnadel mit einem rechteckigen Nadelohr. Die
Spitze ist verbrochen.

Mafe: H 5,4 cm

Gewicht: —

Lit.: Karwiese 1989, 35 Abb. 26.

G 48 Farbtaf. 64
Nihnadel

AO: EM, Inv. 16/11/82 (ID 947)

FO: unbekannt

Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstdndig, méBig korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: wegen der
starken Korrosion in den Vertiefungen der linearen Ver-
zierungen nicht zu bestimmen, ob diese vor oder nach
dem Guss gestaltet wurden (nachgraviert oder gra-
viert [?])

Beschreibung: Der Schaft hat einen quadratischen Quer-
schnitt und weist im oberen Abschnitt eine rautendhnli-
che Verzierung auf. Das Nadelohr ist leicht rechteckig

gestaltet.

MaBe: H 9,3 cm, Dm 0,4 cm (oben)

Gewicht: —

G49 Taf. 58 und Farbtaf. 64
Nahnadel

AO: GHD (ID 78)

FO: aus dem sog. frithbyzantinischen Hort im Hang-
haus 2 — 1997, Ki 97/145

Dat.: 4.-7. Jh. (?) (Fundkontext)

Mat.: Messing: 91,1 % Cu, 7,9 % Zn (RFA)

Erh.: fast vollstindig erhalten, Nadelohr verbrochen,
stark korrodiert

Primdre Herstellungstechnik: einteilig, vermutlich ge-
gossen (aufgrund der stark korrodierten Ofl. feinschmie-
detechnische Auswertung des Objekts nicht moglich)
Beschreibung: Die rundstabige Nadel ist oben leicht ab-
geflacht, der Ansatz des Nadelohrs ist noch vorhanden.
Mafe: H 7,4 cm, Dm 0,2-0,25 cm

Gewicht: 1,4 g

G50 Taf. 58 und Farbtaf. 64
Nahnadel

AO: GHD (ID 78)

FO: aus dem sog. frithbyzantinischen Hort im Hang-
haus 2 — 1997, Ki 97/145

Dat.: 4-7. Jh. (?) (Fundkontext)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: fast vollstdndig, Nadelohr verbrochen, stark kor-
rodiert

Primdre Herstellungstechnik: einteilig, vermutlich ge-
gossen (aufgrund der stark korrodierten Ofl. feinschmie-
detechnische Auswertung des Objekts nicht moglich)
Beschreibung: s. G 49.

Mafe: H 6,1 cm, Dm 0,15-0,25 cm

Gewicht: 1,1 g

Gs1 Taf. 59 und Farbtaf. 64
Spindelhaken

AO: GHD (ID 430)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO
23001, SE 23, Laufnr. 23004, KF 1, rezenter Humus
Dat.: kaiserzeitlich oder 4.—-12. Jh. (?) (typologischer
Vergleich)

Mat.: Kupfer: 96,4 % Cu (RFA)

Erh.: vollstidndig, leicht verformt, maBig korrodiert
Primédre Herstellungstechnik: einteilig, durch Zusam-
menfalten eines Blechs/Blechstreifens hergestellt
Beschreibung: Der hohle Haken ist nicht verziert.
Mafle: H 3,1 cm, max. Dm 0,6 cm, D 0,1-0,2 cm
Gewicht: 1,1 g

G52 Taf. 59
Spindelhaken

AO: GHD (ID 345)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 1,
Laufnr. 1102, SE 1028, kaiserzeitliches Laufniveau, ge-
meinsam gefunden mit V 60 und A 92

Dat.: kaiserzeitlich oder 4.—-12. Jh. (?) (typologischer
Vergleich); 2.-3. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Messing: 88,8 % Cu, 8,1 % Zn (RFA)

Erh.: vollstindig, aber sehr schlecht erhalten, stark kor-
rodiert

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, durch Zusam-
menfalten eines Blechs/Blechstreifens hergestellt
Beschreibung: s. G 51.

Mafe: erh. H 1,4 cm, max. Dm 0,4 cm, D 0,05-0,1 cm
Gewicht: 0,1 g
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G53 Taf. 59
Spindelhaken

AO: GHD (ID 218)

FO: aus dem Hanghaus 2

Dat.: kaiserzeitlich oder 4.—-12. Jh. (?) (typologischer
Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstdndig, méBig korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, durch Zusam-
menfalten eines Blechs/Blechstreifens hergestellt
Beschreibung: s. G 51.

Mabe: H 3,3 cm, max. Dm 0,5 cm, D 0,05-0,1 cm
Gewicht: 1,0 g

G 53*

Nahhilfe/Anhdnger

AO: EM, Inv. 7/52/79 (ID 537)
FO: aus Kurucuk

Dat.: ab dem 8.-9. Jh.

Mat.: Cu-Sn-Pb-Legierung (Nebenelemente: Fe, Zn, As)
(RFA — qualitativ)

Erh.: vollstindig (?), leicht korrodiert und leicht ver-
schliffen

Primdre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen (vgl.
Gussoberfliache auf VS in den Vertiefungen)

Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: die runden
Vertiefungen vor dem Guss gestaltet (vgl. unregelméaBige
Rénder/Kanten), eventuell nachbearbeitet (kaum Werk-
zeugspuren)

Beschreibung: Das Objekt ist mandelférmig gestaltet
und endet an der Spitze in einer ahornblattiahnlichen Ver-
zierung (in Form eines Fisches), die horizontal durch-
bohrt ist. An den Seiten befindet sich je eine vertikal
durchbohrte Schulterdse. Am Ubergang zur >Schwanz-
flosse« sind beidseitig Noppen angebracht In der Mitte

Taf. 59 und Farbtaf. 64

Stempel und Modelle

G54 Taf. 59 und Farbtaf. 64
Amphorenstempel

AO: EM, Inv. 57/54/79 (ID 622)

FO: aus Torbali

Dat.: 10.-11. Jh. (?)

Mat.: bleihaltiges Messing: 84,0 % Cu, 7,9 % Pb, 6,3 %
Zn (RFA)

Erh.: vollstandig, etwas korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen (Reste
des Gusszapfens nur abgerundet)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: plastisches
Signum vor dem Guss gestaltet

Beschreibung: Der runde Stempel in Ringform hat auf
der Flache drei am Rand verteilte Locher und in der Mit-
te ein erhabenes Monogramm, das aufgeldst vielleicht
»Konstantin« ergeben konnte (Information W. Seibt),
umgeben von einem breiten erhabenem Rand. Der Griff
ist eine sehr grofle Ringdse.

Mafe: max. H 2,3 cm, Dm Stempel 2,4 cm

Gewicht: 18,32 g

des Fischkorpers befindet sich eine tropfenformige Ver-
tiefung mit gewdlbtem Rand, die zum Kopf hin immer
tiefer wird. Das blattformige Ende und der gegentiiberlie-
gende halbrunde Abschluss sind mit groflen und runden
Vertiefungen verziert. Die RS ist flach und nicht ver-
ziert. — Durch die Durchbohrungen konnte der Anhénger
mehrfach befestigt werden.

MaBe: L 4,7 cm, max. B 3,2 cm (mit Osen), D 0,7-0,8 cm
Gewicht: 32,57 g

G 53%*

Néhhilfe/Anhénger

AO: EM, Inv. 1/37/93 (ID 692)
FO: aus der Umgebung von Tire

Dat.: ab dem 8.-9. Jh.

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstdndig (?), leicht korrodiert und leicht ver-
schliffen

Primdre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen (vgl.
grobe Gussoberfliche in der tropfenférmigen Vertiefung
auf der VS und Gussfehler auf der RS)

Sekundire Herstellungstechnik/Verzierung: die runden
Vertiefungen vor dem Guss gestaltet (vgl. unregelméfige
Rénder/Kanten), Nachbearbeitungsspuren (Feilspuren)
um die Rillen auf beiden seitlichen Armchen zu finden
Beschreibung: s. G 53*, jedoch ist bei G 53** die blatt-
dhnliche Verzierung etwas kleiner und ohne vertiefte
Punktverzierungen, wohingegen am halbrunden Ab-
schluss des Fischkorpers mehrere kleinere, runde Vertie-
fungen zu finden sind (ndmlich sechs in zwei Reihen).
Die seitlichen Schulterésen sind gerillt und die Seiten-
noppen fehlen.

MaBe: L 4,7 cm, max. B 3,1 cm (mit Osen), D 0,8-0,9 cm
Gewicht: —

Taf. 59 und Farbtaf. 64

G55 Taf. 59 und Farbtaf. 64
Amphorenstempel (?)

AO: EM, Inv. 8/23/79 (ID 653)

FO: aus Torbali

Dat.: 9.-10. Jh. (?)

Mat.: ovale Kopfplatte und Griff aus unterschiedlichen
Materialien hergestellt:

Kopfplatte: Silberlegierung (niedrige Qualitit): 55,4 %
Ag, 44,1 % Cu (RFA); Griff: Silberlegierung: 71,9 % Ag,
27,2 % Cu (RFA)

Erh.: vollstindig, etwas korrodiert

Primdre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen (vgl.
winzige Punkte/Vertiefungen auf der Ofl. des Stempel-
kopfs — Luftblasen, die beim Gieflen von Silberlegierun-
gen oft entstehen)

Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: die vertief-
ten halbkugeligen Verzierungen vor dem Guss gestaltet
(s. unebene Konturen und Ofl.), die kreuzformigen Li-
nien vermutlich nachgraviert (Gussfehler/Luftblasen in
den Vertiefungen dieser nachgravierten Linien zu finden)
Beschreibung: Der Stempel ist in Form eines Anhdngers
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gestaltet und weist dementsprechend am lang konischen
Stiel eine horizontale Durchlochung auf. Der Stempel
selbst ist rund und leicht konvex geformt. Die flache US
ist durch kreuzformige Linien in vier Dreiecke geteilt. In
den so entstandenen Feldern findet sich je eine halbku-
gelige Einbohrung.

Mafe: H 2,2 cm, 0,7 cm (Stempelfidche), Dm Stempel
2,0 cm, D 0,35-0,5 cm

Gewicht: 7,17 g

G 56 Taf. 60 und Farbtaf. 65
Stempel

AO: EM, Inv. 5/39/76 (ID 676)

FO: unbekannt

Dat.: 5.-7. Jh.

Mat.: Cu-Sn-Pb-Legierung (Nebenelemente: Zn) (RFA —
qualitativ)

Erh.: vollstindig, méBig korrodiert und méaBig ver-
schmutzt, VS des Stempels méBig verschliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: kleine Ker-
ben entlang des Randes auf der RS (nach-)graviert
Beschreibung: Die rechteckige Platte mit aufgesetzten
Buchstaben zeigt folgende Inschrift: ayompocto und
meint vielleicht »verkauft« (Information und Lesung W.
Seibt). Die Inschrift ist zweizeilig, geteilt durch eine er-
habene Leiste, eine weitere rahmt auch das Schriftfeld.
Der breite Rand wird von einem V-férmigen Ritzmuster
verziert. Die OS der Platte weist an jeder Ecke ein ku-
gelformiges Ornament auf. In der Mitte befindet sich ein
Henkel, bestehend aus einem >geflochtenen< Griff, der
bogenformig befestigt ist und oben eine dicke, quadra-
tische Deckplatte aufweist. Die Ubergiinge des Henkels
auf die Stempelplatte sind mit weiteren kleinen Kugeln
markiert.

Male: L 8,4 cm, 4,6 cm (Griff), max. B 4,0 cm, 2,2 cm
(Griff), H 1,8 cm, D 0,7-0,8 cm

Gewicht: 198,5 g

G 57 Farbtaf. 65
Stempel

AO: KHM, Antikensammlung, Inv. VI 3254 (ID 1201)
FO: aus Ephesos — Geschenk des Sultans Abdul Ha-
mid II. an Kaiser Franz Joseph 1.

Dat.: 6. Jh.

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstdndig, etwas korrodiert, etwas verschliffen
Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen (Guss-
oberfldche auf der RS deutlich sichtbar)

Sekunddre  Herstellungstechnik/Verzierung:  kleine
(nach-)gravierte Kerben auf der RS entlang des Seiten-
rands

Beschreibung: Der rechteckige Stempel mit Ringgriff
weist eine dreizeilige Inschrift auf: ATT®@ ® E/® C
O PAT I/Z O H A (»Ich siegle mit dem heiligen Gott«)
(?) (Lesung M. Griinbart).

MaBe: L 8,8 cm, 2,8 cm (Griff), B 4,6 cm, 2,8 cm (Griff),
D 0,45 cm

Gewicht: 152,2 g

Lit.: Noll 1974, 44 Nr. 67; Galavaris 1970, 38 f. Abb. 20;
Noll 1985, 319 f. Taf. 39. 40 Abb. 9. 10; Kat. Bonn 2010,
280 Kat. 328 (M. Griinbart).

G 58 Farbtaf. 66
Radstempel

AO: KHM, Antikensammlung, Inv. VI 3251 (ID 1200)
FO: aus Ephesos — Geschenk des Sultans Abdul Ha-
mid II. an Kaiser Franz Joseph 1.

Dat.: 6. Jh. (6./7. Jh. nach Noll 1985)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstindig, etwas korrodiert, die erhabenen Buch-
staben sind méBig korrodiert

Primdre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen (s.
Gussfehler in der Ecke eines der Hastenenden des Kreu-
zes)

Sekundire Herstellungstechnik/Verzierung: die erhabe-
nen Buchstaben sind unter Einsatz verschiedener Werk-
zeuge (Meiflel und Gravierstichel) nachbearbeitet (meh-
rere Werkzeugspuren um die Buchstaben zu finden); VS
und RS sind mit flach eingravierten Buchstaben, Tieren
(Vogel), floralen Motiven und Kreuzen verziert, die
Enden der Buchstaben und der Kreuzmotive sind mit
Punktpunzierungen akzentuiert; als Zierelemente befin-
den sich um die floralen Motive in Dreiecken und klei-
nen Gruppen geordnete Punktpunzierungen
Beschreibung: Zwei Rdder aus gegossenen Scheiben,
deren Speichen in Form eines gleicharmigen Kreuzes
mit geschweiften Hasten gestaltet sind, sind miteinander
verbunden. Das Kreuz weist in der Mitte eine erhabene
Nabe auf. Im abgerollten Zustand findet sich folgende
Inschrift: + OOCACXAPINCEPI'I® (»der Gott gebe
Sergios Gnade«), wobei zwischen dem ersten und dem
letzten Buchstaben ein Kreuz ist. — Die Inschrift um die
Radspeiche auf einer Seite lautet: CEPI'I0) ®PIAPH®
(»fiir Sergios aus Thriare« — Landschaft am Siidfuf3 des
Kaukasus), im Freiraum finden sich eine Ranke und ein
Vogel. Auf der anderen Seite zu lesen ist: ®POC ZMOH
(»Licht und Leben«) aus Joh. 8, 12 zwischen zwei Kreu-
zen mit geschweiften Hasten eine Weinranke und ein Vo-
gel (Lesungen M. Griinbart).

MafBe: H 3,5 cm, max. Dm 7,30 cm; B des die beiden
Kreisscheiben miteinander verbindenden Radreifens
3,2 cm; L der Inschrift in Abrollung 24,5 cm

Gewicht: 479,16 g

Lit.: Noll 1974, 44 Nr. 66; Noll 1985, 318 f. Taf. 39 Abb.
1-4; Griinbart 2006, 13-24; Kat. Bonn 2010, 280 Kat.
327 (M. Griinbart).

G59 Farbtaf. 66
Brotstempel

AO: KHM, Antikensammlung, Inv. VI 3259 (ID 1203)
FO: aus Ephesos — Geschenk des Sultans Abdul Hamid
II. an Kaiser Franz Joseph 1.

Dat.: 7. Jh. (?)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstindig, etwas korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen (vgl.
kornige Gussoberflaiche sowohl auf VS als auch auf RS)
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Sekundidre Herstellungstechnik/Verzierung: Konturen
des Kreuzmonogramms scharfkantig unter Einsatz ver-
schiedener Werkzeuge (Meiflel, Gravierstichel) nach-
bearbeitet (mehrere Werkzeugspuren sind auf der Ofl.,
iberwiegend um die unteren Kanten, zu sehen); die silb-
rigen Reste eines Materials (Blei [?]) in der Mitte des
Kreuzmonogramms erhalten, vielleicht ist das Objekt
mit Blei gefiillt, in der Mitte dieser Reste, in einer klei-
nen Vertiefung, ein kleiner, durch Schmieden bearbeite-
ter Draht mit rundem Dm (Reste eines Nagels [?])
Beschreibung: Der scheibenartige Stempel (?) hat auf
der VS ein hohes Relief mit einem Kreuzmonogramm:
MIXAHA = Michael (Lesung W. Seibt). Im Zentrum
sitzt noch der Rest eines Nagels umgeben von einer vier-
bléttrigen Bliite. Der Rand ist stark gekehlt. Auf der glat-
ten RS ist in der Mitte eine kleine Einbohrung.

Mafle: Dm 8,4 cm; D 1,1 cm

Gewicht: 384,73 g

Lit.: Noll 1974, 44 Nr. 68; Noll 1985, 320 Taf. 40 Abb.
11.

G 60 Farbtaf. 67
Stempelanhénger

AO: KHM, Antikensammlung, Inv. VI 3252 (ID 1250)
FO: aus Ephesos — Geschenk von Sultan Abdul Ha-
mid II. an Kaiser Franz Joseph 1.

Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstdndig, méBig korrodiert, die Buchstaben sind
etwas verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: der Hin-
tergrund der Buchstaben mit Meiflel und/oder Gravier-
stichel grob nachbearbeitet (deutlich sichtbare Werk-
zeugspuren), wihrend die Buchstaben nach dem Guss
unbearbeitet belassen wurden; grobe (sekundére [?])
Werkzeugspuren (Meifelspuren [?]) auf der RS
Beschreibung: Der Stempelanhdnger in Form einer
rechteckigen Platte ist auf der RS flach und nicht ver-
ziert. Oben befindet sich eine groBe, quergelegt Ose mit
einer kleinen Durchlochung. Die VS zeigt stark reliefier-
te Buchstaben vertikal zu lesen (POH NHC, vielleicht
»Roenes«: Granatapfel als Warenbezeichung [?], Lesung
W. Seibt), umrahmt von einer Leiste.

Male: L 8,7 cm, max. B 5,6 cm, max. H 1,0 cm
Gewicht: 184,4 ¢

G 61 Farbtaf. 67
Stempel (?)

AO: EM, Inv. — (ID 1023)

FO: aus der Marienkirche — 1990, 19/90

Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstdndig, méBig korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: einteilig (?), gegossen (?),
vielleicht handelt es sich um ein teilweise verschmolze-
nes Objekt/Stempel (?)

Beschreibung: Der scheibenformige Stempel ist nicht
mehr zu lesen.

Male: —
Gewicht: —

G 62 ohne Abb.
Stempel (?)

AO: EM, Inv. 115/41/86 (ID 1279)

FO: aus der Marienkirche — 1986, 463/86

Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstdndig

Herstellungstechnik: nicht untersucht

Beschreibung: Das scheibenformige Objekt ist auf bei-
den Seiten mit Punkten verziert.

Mafle: Dm 3 cm

Gewicht: —

G 63 Taf. 60 und Farbtaf. 67
Stempel/Bleigewicht (?)

AO: EM, Inv. 60/10/97 (ID 772)

FO: aus der Umgebung von Tire

Dat.: 5.-6. Jh.

Mat.: Blei: 96,6 % Pb (RFA)

Erh.: vollstandig, etwas korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, in fliissiges, noch
nicht festes Blei »gestempelt«

Beschreibung: Das Gewicht (?) hat eine quadratische
Form mit eingezogenen Seiten und ist ziemlich dick. Die
RS ist grob belassen. Die VS zeigt mehrere runde Abdrii-
cke mit Monogrammen, die sich vielleicht als »Demetri-
os« auflosen lassen (Lesung W. Seibt).

Mafe: L 6,0 cm, B5,7cm, H 1,2 cm

Gewicht: 377,21 g

G 64 Taf. 60 und Farbtaf. 67
Stempelmodell/Bleigewicht (?)

AO: GHD (ID 399)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO 21,
SE 21007, Laufnr. 21033, Einfiillung (6.-7. Jh.)

Dat.: 6.—7. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Blei: 95,8 % Pb (RFA)

Erh.: Fragment, stark korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig, in fllissiges, noch
nicht festes Blei »gestempelt«

Beschreibung: Es handelt sich um den Rest eines Mo-
dells, mit Monogramm auf einer Seite und Buchstaben-
resten auf der anderen Seite, die aufgeldst vielleicht »lo-
annou« bedeuten (Lesung W. Seibt).

Mafe: L 2,1 cm, H 1,7 cm, D 0,15-0,25 cm

Gewicht: 4,5 g

G 65 Farbtaf. 68
Stempelmodell/Bleigewicht (?)

AO: EM, Inv. 1/58/78 (ID 771)

FO: aus Sel¢uk

Dat.: —

Mat.: Blei: 98,8 % Pb (RFA)

Erh.: vollstindig, maBig beschiddigt und maBig ver-
schliffen
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Primére Herstellungstechnik: einteilig, in fliissiges, noch
nicht festes Blei »gestempelt<

Beschreibung: Das Modell hat eine quadratische Form
und zeigt auf der VS eine Inschrift, aufgeteilt auf sechs
Zeilen. Die RS ist von einem breiten Wulst gerahmt und
weist in der Mitte ein — aufgrund der Beschddigung nicht
mehr erkennbares — Zeichen auf.

MabBe: L 5,7cm, H5 cm

Gewicht: 92,17 g

G 66 Farbtaf. 68
Stempelmodell/Bleigewicht (?)

AO: KHM, Antikensammlung, Inv. VI 3247 (ID 1222)
FO: aus Ephesos — Geschenk von Sultan Abdul Ha-
mid II. an Kaiser Franz Joseph 1.

Dat.: 2. Jh. n. Chr. (?)

Mat.: Blei (keine RFA)

Erh.: vollstandig (?), stark korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig, in fliissiges, noch
nicht festes Blei »gestempelt<

Beschreibung: Das Modell hat eine leicht trapezformige
Form und zeigt auf der RS eine Inschrift, von der noch
vier Zeilen erhalten sind, wobei die unterste Zeile abge-
schnitten ist. Die VS ist von einem breiten dreieckigen
Waulst gerahmt und weist in der Mitte ein Symbol oder
einen Buchstaben auf.

Malfe: max. L 4,2 cm, max. B 4,2 cm, max. H 0,6 cm
Gewicht: 49,0 g

G 67 Farbtaf. 68
Stempelmodell/Bleigewicht (?)

AO: KHM, Antikensammlung, Inv. VI 3243 (ID 1223)
FO: aus Ephesos — Geschenk von Sultan Abdul Ha-
mid II. an Kaiser Franz Joseph 1.

Dat.: 2 Jh. n. Chr.

Glockchen

G 69 Taf. 60
AO: GHD (ID 1062)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2011, SO 2, SE 2031/11,
EVH11-2031/KF3, Raum 1.12 (alte Bezeichnung R 6)
Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung, Eisen (keine RFA)

Erh.: fast vollstindig, schlecht erhalten, stark korrodiert
Primdre Herstellungstechnik: mehrteilig (Glocke mit
Ose und Glockenzunge), gegossen, Reste von Eisenkor-
rosionsfragmenten im Inneren der Glockenschale deuten
auf eine eiserne Glockenzunge (nicht mehr erhalten)
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: wegen des
schlechten Erhaltungszustands keine feinschmiedetech-
nische Auswertung moglich

Beschreibung: Die kleine Glocke hat eine kegelige
Form, oben eine scheibenartige Ose und scheint nicht
verziert. Die Zunge fehlt.

MaBe: H 3,1 cm, 4,6 cm (mit Ose), max. Dm 2,5 cm, D
0,05-0,3 cm

Gewicht: 8,22 g

Mat.: Blei (?) (keine RFA)

Erh.: vollstandig (?)

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, in fliissiges, noch
nicht festes Blei »gestempelt«

Beschreibung: Das Modell hat eine leicht trapezformige
Form und zeigt auf der RS Buchstaben, die z. T. abge-
schnitten sind. Die VS ist von einem breiten, dreiecki-
gen Wulst gerahmt und weist in der Mitte die Inschrift
ATTA SOU, darunter einen Schliissel und daneben eine
Biene auf.

Malfe: max. L 3,4 cm, max B 3,0 cm, max. H 0,6 cm
Gewicht: 25,5 g

G 68 Farbtaf. 68
Islamischer Stempel

AO: EM, Inv. — (ID 1049)

FO: aus der Marienkirche

Dat.: osmanisch/modern (A. 20. Jh., paldografische Da-
tierung F. Schwarz)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstindig, leicht korrodiert und méaBig ver-
schmutzt

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: die vertief-
te/plastische (?) Verzierung auf dem Griff vermutlich vor
dem Guss gestaltet, Signum/Siegelzeichen unter Einsatz
verschiedener Werkzeuge (Gravierstichel/Meiflel) gear-
beitet

Beschreibung: Der Stempel, soweit leserlich, zeigt » Y-
suf bin« und die Zahl 334 ([1]334 hijri, das entspricht
1915/1916 unserer Zeit; die Lesung des Stempels erfolg-
te durch F. Schwarz).

Mafe: —

Gewicht: —

G170 Taf. 60
AO: GHD (ID 1066)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2011, SO 2, SE 2031/11,
EVH11-2031/KF2 Raum 1.12 (alte Bezeichnung R 6)
Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: fast vollstandig, sehr schlecht erhalten, sehr stark
korrodiert

Primdre Herstellungstechnik: mehrteilig (Glocke und
Glockenzunge), gegossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: wegen des
schlechten Erhaltungszustands keine feinschmiedetech-
nische Auswertung moglich

Beschreibung: s. G 69.

MaBe: H 3,4 cm, 4,9 cm (mit Ose), max. Dm 2,4 cm, D
0,05-0,3 cm

Gewicht: 12,0 g
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GT71 Farbtaf. 68
AO: GHD (ID 1186)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 2, SE 2049/12,
EVH12-2049/2398, Raum 1.16 (alte Bezeichnung R 2)
Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung, Eisen (keine RFA)

Erh.: vollstindig, leicht korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: mehrteilig (Glocke und
Glockenzunge), gegossen, Glockenzunge (vermutlich)
aus Eisen geschmiedet

Beschreibung: Die Glocke hat eine kegelige Form, oben
eine groBe, scheibenartige Ose, eine lange Glockenzun-
ge und ist mit umlaufenden, feinen Ritzlinien im unteren
Bereich verziert.

MaBe: H 4,7 cm (mit Ose), Dm 2,7 cm

Gewicht: —

G72 Taf. 61 und Farbtaf. 69
AO: GHD (ID 147)

FO: aus dem Hanghaus 2 — 1981, Ki 81/9, Laufnr.
81/118, Schutt hinter Oktogon

Dat.: 6. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: bleihaltiges Messing: 69,2 % Cu, 15,8 % Pb,
11,0 % Zn (RFA)

Erh.: fast vollstdndig, Glockenzunge fehlt, leicht ver-
formt, leicht korrodiert und méBig verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig (?), gegossen
Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: Nachbear-
beitungsspuren (Feilspuren) sind auf der gesamten Ofl.
zu finden (iiberwiegend um die flache Ose), die halbku-
geligen Vertiefungen und die Linien (oben vertikal und
unten horizontal) vermutlich vor dem Guss gestaltet,
dann eventuell nachbearbeitet

Beschreibung: Die Glocke hat eine kegelige Form und
ist mit einer groBen Ringdse ausgestattet. Die Glocken-
schale ist mit horizontalen, umlaufenden Linien im un-
teren Bereich verziert. Der obere Bereich ist deutlich
abgesetzt und mit vertikalen Strichen strahlenformig
dekoriert, die in groBen, vertieften Punkten enden. Die
Glockenzunge fehlt.

MaBe: H 4,3 cm, 6,7 cm (mit Ose), max. Dm 3,9 cm, D
0,15-0,35 cm

Gewicht: 40,9 g

G173 Taf. 61
AO: GHD (ID 1280)

FO: aus der Marienkirche — 1986, Ki 32/86

Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: fast vollstdndig, Glockenzunge fehlt, etwas korro-
diert, deutlich verschliffen

Primdre Herstellungstechnik: urspriinglich vermutlich
mehrteilig (Glockenzunge fehlt), gegossen

Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: die linearen
Verzierungen an der Seitenwand (unter der Ose und iiber
dem Rand) vermutlich vor dem Guss gestaltet, anschlie-
Bend eventuell nachbearbeitet

Beschreibung: s. G 69, jedoch mit Linienverzierung.

MaBe: H 3,2 cm, 4,7 cm (mit Ose), max. Dm 2,50 cm,
D 0,10-0,35 cm
Gewicht: 17,9 g

G774 Taf. 61
AO: GHD (ID 1281)

FO: aus der Marienkirche — 1986, Ki 48/86

Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung, Eisen (keine RFA)

Erh.: fast vollstiandig, Ose verbrochen, Reste der eiser-
nen Glockenzunge erhalten, etwas korrodiert und stark
(durch Gebrauch) verschliffen (die obere lineare Verzie-
rung kaum noch zu sehen)

Primére Herstellungstechnik: mehrteilig, gegossen und
Glockenzunge eventuell geschmiedet

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: die Glo-
ckenzunge durch das Loch direkt neben der Ose auf dem
Objekt befestigt; Verzierungen (die Profilierung und die
Linie {iber dem Rand) vermutlich vor dem Guss gestaltet
Beschreibung: s. G 69, jedoch vom Umfang her etwas
grofBler verziert im unteren Bereich.

MaBe: erh. H 3,2 cm, 3,7 cm (mit Ose), max. Dm 4,3 cm,
D 0,2-0,4 cm

Gewicht: 48,2 g

G775 Taf. 61
AO: GHD (ID 1282)

FO: aus der Marienkirche — 1986, FN 82/86

Dat.: -

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: fast vollstindig, Glockenzunge fehlt, beschidigt,
verformt, méBig korrodiert, deutlich verschliffen
Primédre Herstellungstechnik: einteilig oder urspriinglich
mehrteilig (?) (Glockenzunge)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: wegen der
korrodierten Ofl. (iiberwiegend in den Vertiefungen der
Verzierungen) keine feinschmiedetechnische Analyse
moglich

Beschreibung: s. G 69, die Form der Glocke gleicht
G 717. Es steht keine Befestigungsmoglichkeit fiir die
Zunge zur Verfiigung. Als Verzierung finden sich zwei
umlaufende Ritzlinien.

MaBe: H 3,2 cm, 4,7 cm (mit Ose), max. Dm 2,5-1,0 cm,
D 0,1-0,3 cm

Gewicht: 12,0 g

G176 Farbtaf. 69
AO: GHD (ID 1283)

FO: aus der Marienkirche — 1997, 128/97

Dat.: 6. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung, Eisen (keine RFA)

Erh.: vollstidndig, stark korrodiert, nur stark korrodierte
Reste der eisernen Glockenzunge erhalten

Primére Herstellungstechnik: mehrteilig, gegossen, Glo-
ckenzunge geschmiedet

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: konzentri-
schen Linien auf der Aufenseite der Glockenschale vor
dem Guss gestaltet (vgl. kornige Gusshaut in den Vertie-
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fungen), anschlieend vermutlich nachbearbeitet
Beschreibung: s. G 69, jedoch mit umlaufenden Ritzli-
nien verziert.

MaBe: H 2,2 cm (mit Ose), max. Dm 2,2 cm, D 0,1
0,3 cm

Gewicht: 6,4 g

G77 Taf. 61
AO: GHD (ID 1284)

FO: aus der Marienkirche — 1986, FN 94/86, Boden-
schutt

Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: fast vollstindig, Glockenzunge nur in Resten erhal-
ten, beschédigt, stark korrodiert

Primére Herstellungstechnik: mehrteilig, gegossen, Glo-
ckenzunge geschmiedet

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Glocken-
zunge urspriinglich durch ein Loch gezogen und (als Be-
festigung) um die Ose gewickelt

Beschreibung: s. G 69, die Form gleicht G 75.

MafBe: erh. H 3,2 cm, 4,6 cm (mit Ose), max. Dm 2,5 x
2,0cm, D 0,15-0,35 cm

Gewicht: —

G178 ohne Abb.
AO: GHD (ID 1311)

FO: aus der Marienkirche — 1997, 128/97

Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung, Eisen (keine RFA)

Erh.: vollstindig, sehr stark korrodiert, Form der eiser-
nen Glockenzunge erkennbar, jedoch sehr schlecht er-
halten

Primére Herstellungstechnik: gegossen, Glockenzunge
geschmiedet

Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: wegen der
starken flichendeckenden Korrosionsschicht keine her-
stellungstechnischen Analysen méglich

Beschreibung: s. G 69.

Medizinische/kosmetische Instrumente

G 81 Farbtaf. 69
Spatel

AO: EM, Inv. — (ID 1183)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2011, SO 2, SE 2020/11,
EVHI11-2020/KF3 Raum 1.12 (alte Bezeichnung R 6)
Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstindig, maBig korrodiert und deutlich ver-
schliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Rippen/Ker-
ben sowohl auf dem Griff als auch auf dem Knauf vor

MaBe: H 2,7 cm (mit Ose), max. Dm 2,4 cm, D 0,2 cm
Gewicht: 9,6 g

G79 Taf. 61 und Farbtaf. 69
AO: GHD (ID 148)

FO: aus den Tabernen im Hanghaus 2 — 1983, FN 83/77,
WT 2, im Schutt

Dat.: —

Mat.: bleihaltiger Rotguss: 57,8 % Cu, 26,3 % Pb, 8,4 %
Zn, 5,3 % Sn (RFA)

Erh.: fast vollstidndig, etwas korrodiert und deutlich ver-
schliffen

Primédre Herstellungstechnik: urspriinglich mehrteilig,
gegossen

Beschreibung: Die kleine Glocke hat oben eine offene
Ringose. Einander gegeniiberliegend finden sich im obe-
ren Bereich gleich unterhalb der Ose zwei Durchlochun-
gen. Die Glockenzunge fehlt.

MaBe: H 1,5 cm, 2,3 cm (mit Ose), max. Dm 2,1 cm
Gewicht: 4,5 g

G 80 Taf. 61 und Farbtaf. 69
AO: EM, Inv. 226/42/80 (ID 788)

FO: aus Aydin

Dat.: —

Mat.: Eisen- und bleihaltige Zinn-Bronze (?): 51,4 % Cu,
24,0 % Sn, 18,1 % Fe, 4,9 % Pb (RFA)

Erh.: fast vollstindig, Ose nur im Ansatz erhalten, etwas
korrodiert, maBig verschmutzt

Primdre Herstellungstechnik: mehrteilig (?), gegossen
(deutlich sichtbare kérnige Gussoberfliache)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: plastische
Verzierung an den Wénden vor dem Guss gestaltet und
nicht nachbearbeitet (vgl. Gusshaut und verwischte Kon-
turen)

Beschreibung: Die Glockenschale ist mit Laschenre-
poussé verziert, der untere Rand ist nicht verziert. Ose
und Glockenzunge fehlen.

MaBe: H 4,8 cm, 5,3 cm (mit Osenansatz), max. Dm
4,6 cm, D 0,1-0,2 cm

Gewicht: 77,04 g

dem Guss gestaltet und eventuell nachbearbeitet, jedoch
durch Gebrauch (?) sehr verschliffen

Beschreibung: Der Spatel hat einen langen, diinnen und
rundstabigen Griff, durchgehend verziert mit feinen
horizontalen Linien (gerippt) bis auf einen kurzen Ab-
schnitt in der Mitte, der glatt ist. Oben endet der Griff
in einem halbrunden Knauf, seitlich ebenfalls gerippt.
Unten schlieft ein kleines, trapezformiges Blech als
Schaufel an.

Mafe: gesamt L 9,2 cm, B 0,7 cm (Spatel), Dm 0,6 cm
(Griff)

Gewicht: —
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G 82 Taf. 62 und Farbtaf. 69
Spatel

AO: EM, Inv. — (ID 962)

FO: von der Arkadiane — 2012, SE 701, Laufnr. 44,
Schnitt 7/12, ARK 701/44, KF 12/12

Dat.: kaiserzeitlich (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Messing: 91,9 % Cu, 6,7 % Zn (RFA)

Erh.: vollstindig, leicht korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: wahrschein-
lich wurde der Spatel nach dem Guss fein nachbearbeitet
und eventuell poliert (vgl. flache, glatte Ofl.); viele feine
Kratzer auf Ofl., die entweder wiahrend der Nachbear-
beitung oder spiter >im Boden« entstanden sind; die um-
laufende, vertiefte Linie und die halbkugelige Vertiefung
auf dem konischen Abschluss wurden vor dem Guss ge-
staltet

Beschreibung: s. G 81, allerdings ist der rundstabige
Griff glatt und endet oben in einem konischen Abschluss,
der in der Mitte eine kreisrunde Einbohrung aufweist,
mit einem kleinen Kiigelchen. Die Schaufel ist ein leicht
trapezformiges Blech.

Mafe: gesamt L 10,7 cm, 1,3 cm (Schaufel), B 0,8 cm
(Schaufel), D 0,15 cm (Schaufel), Dm 1,0 cm (konischer
Abschluss), 0,3 cm (Griff)

Gewicht: 7,4 g

G 83 Taf. 62 und Farbtaf. 69
Spatel

AO: GHD (ID 135)

FO: aus den Tabernen im Hanghaus 2 — 1983, Ki 83/64
a. b, R 46, Fiillschutt bis —0,2 m unter Bogenauflager
Dat.: —

Mat.: Messing: 72,3 % Cu, 17,7 % Zn (RFA)

Erh.: vollstédndig, sehr stark korrodiert und méBig ver-
schmutzt

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: wahrschein-
lich Verzierungen vor dem Guss gestaltet, jedoch ist Ofl.
fiir eine feinschmiedetechnische Bewertung zu stark
kontaminiert

Beschreibung: s. G 81, allerdings ist der Griff im oberen
Bereich mit einem kleinteiligen Rautenmuster verziert
und endet oben etwas verbreitert in mehreren Wiilsten,
getrennt durch Profilierungen.

Mafe: gesamt L 8,5 cm, 1,0 cm (Schaufel), B 0,7 cm
(Schaufel), D 0,1 cm (Schaufel), Dm 0,3-0,6 cm (Griff)
Gewicht: 49 g

G 84 Farbtaf. 69
Spatel (?)/Griff

AO: EM, Inv. — (ID 1037)

FO: aus der Marienkirche — 1984, Ki 10/84, SO 1/84
Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstindig, leicht korrodiert und deutlich ver-
schliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung:  Profilie-

rungen und Fischgratmuster vor dem Guss gestaltet,
eventuell anschliefend mit einer Feile und/oder einem
Gravierstichel nachbearbeitet, obwohl Vertiefungen der
Profilierungen stark korrodiert sind und das Fischgrit-
muster durch Gebrauch stark verschliffen ist (Werkzeug-
spuren sind kaum sichtbar)

Beschreibung: Der Griff ist oben mit einem abgesetzten,
scheibenartigen Knauf abgeschlossen. Der langzylindri-
sche Griff ist in der Mitte stark eingezogen und mehrfach
profiliert. Der obere Teil ist leicht geschwungen und mit
Fischgriatmuster durchgehend verziert. Der untere Teil ist
glatt und nur in der Mitte profiliert. Der Griff verschmai-
lert sich leicht nach unten zu und endet in einem quad-
ratischen, hohlen Element, das zum Aufstecken diente.
Mafe: gesamt L 7,1 cm

Gewicht: —

G 85 Taf. 62
Spatel (?)

AO: GHD (ID 1285)

FO: aus Ephesos

Dat.: 3. V. 3. Jh.

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstandig, verbogen

Herstellungstechnik: nicht untersucht

Beschreibung: Das Gerit hat einen langen, rundstabigen
und verbogenen Griff, der in einem Knopf endet. Im
unteren Bereich ist er mehrfach mit Wiilsten und Profi-
lierungen verziert. Die Schaufel ist leicht dreieckig und
nach vorn zu breiter werdend geschnitten.

Male: erh. L ca. 12,0 cm, 3,4 cm (Schaufel), max. B 0,8
cm (Schaufel), Dm 0,2-0,3 cm (Griff)

Gewicht: —

G 86 Taf. 62
Spatel

AO: GHD (ID 1286)

FO: aus der Marienkirche — 1996, Presbyterium C/96E,
Schotter iiber Lehmniveau, Ki 81/96

Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, nur Schaufel mit Stielansatz erhalten
Herstellungstechnik: nicht untersucht

Beschreibung: Die Schaufel ist leicht trapezformig mit
abgerundeten Kanten. Der erhaltene Griffansatz hat ei-
nen rechteckigen Querschnitt.

Mafe: L 3,8 cm, 1,7 cm (Schaufel), max. B 1,3 cm
(Schaufel), B 0,5 cm (Griff), D 0,1-0,2 cm

Gewicht: —

G 87 Farbtaf. 69
Spatelsonde

AO: EM, Inv. 1825 (ID 948)

FO: aus dem GrofBlen Theater

Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstindig, méaBig korrodiert und etwas ver-
schmutzt
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Primére Herstellungstechnik; einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Vertiefun-
gen der Verzierungen stark korrodiert, deshalb fein-
schmiedetechnische Bewertung des Objekts kaum mog-
lich/aussagekréftig; aufgrund der scharfen Kanten aber
eine Nachbearbeitung (der Verzierungen) des Spatels zu
vermuten

Beschreibung: Der lange, rundstabige Griff ist durchge-
hend verziert mit unterschiedlichen Profilierungen, klei-
nen Wiilsten und schrégen Linien. Unten befindet sich
ein nichtverziertes, langes, lanzettformiges Blechblatt.
Male: L 14,2 cm, 5,5 cm (Blatt), B 1,0 cm

Gewicht: —

G 88 Taf. 62 und Farbtaf. 69
Sonde

AO: EM, Inv. 86/3/08 (ID 391)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO 26,
SE 26008, Laufnr. 26014, KF 1, Planierschicht unter Bo-
den Kapellenphase (6. Jh.)

Dat.: 6.—7. Jh. (?) (typologischer Vergleich); 6. Jh. (Fund-
kontext — E. Profant)

Mat.: Messing: 90,4 % Cu, 8,8 % Zn (RFA)

Erh.: vollstandig, méBig korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: die nicht-
korrodierten Bereiche zeigen eine flache und glatte,
wahrscheinlich polierte (urspriinglich oder sekundir)
Ofl.; die Profilierungen vor dem Guss gestaltet, eventuell
nachbearbeitet

Beschreibung: Das kleine Instrument hat einen diinnen,
rundstabigen Schaft, der im unteren Abschnitt mehrfach
profiliert ist. Der obere Abschluss ist ausgediinnt — ver-
mutlich war noch ein Griff aus einem anderen Material
aufgesteckt. Die kleine, runde Kelle ist nicht verziert.
Malfe: gesamt L 3,9 cm, Dm 0,4 cm (Kelle), 0,1-0,2 cm
(Griff)

Gewicht: 0,6 g

G 89 Taf. 62 und Farbtaf. 69
Ohrloffel/Sonde

AO: EM, Inv. 87/3/08 (ID 392)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO 21,
SE 21019, Laufnr. 21036, KF 1, 21036B, Schutteinfiil-
lung

Dat.: 6.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich); 6.—7. Jh.
(Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Messing: 83,6 % Cu, 10,6 % Zn (RFA)

Erh.: fast vollstdndig, méBig korrodiert und etwas ver-
schliffen (iiberwiegend die obere Kante der Kelle)
Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Beschreibung: Der Ohrloffel hat einen langen, nichtver-
zierten und rundstabigen Griff sowie eine kleine, halb-
runde Kelle.

MaBe: erh. L 5,3 cm, Dm 0,4 cm (Kelle), 0,25-0,3 cm
(Griff)

Gewicht: 1,3 g

G 90 Taf. 62 und Farbtaf. 69
Ohrloffel/Sonde

AO: GHD (ID 108)

FO: aus den Tabernen im Hanghaus 2 — 1993, 93/20,
Stidteil

Dat.: 6.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Messing: 82,3 % Cu, 13,7 % Zn (RFA)

Erh.: vollstindig, leicht verformt, etwas korrodiert
Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Werkzeug-
spuren (sekundér [?]) auf den erhohten Oberflichen der
Profilierungen und auf der Innenseite der Kelle zu sehen
Beschreibung: s. G 89, jedoch ist der Stiel in der unteren
Halfte mehrfach profiliert. Das obere Ende ist umgebo-
gen.

Malfe: gesamt L 8,5 cm, Dm 0,6 cm (Kelle), 0,1-0,3 cm
(Grift), D 0,1 cm (Kelle)

Gewicht: 1,8 g

Lit.: A. M. Piilz 2012, 219 Abb. 8.

GI1 Farbtaf. 69
Ohrloftel/Sonde

AO: EM, Inv. — (ID 1020)

FO: aus der Marienkirche — 1997, Ki 38/97, Pastophori-
on b, Grab 82

Dat.: 6.—7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstdndig, leicht verformt, etwas korrodiert
Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Beschreibung: s. G 89.

Mafe: gesamt L 13,2 cm, Dm 0,6 cm (Kelle)

Gewicht: —

G92 Farbtaf. 69
Ohrloffel/Sonde

AO: KHM, Antikensammlung, Inv. VI 3235 (ID 1232)
FO: aus Ephesos — Geschenk von Sultan Abdul Ha-
mid II. an Kaiser Franz Joseph 1.

Dat.: 6.-7. Jh. (?)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstandig, leicht verformt, miBig korrodiert
Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Beschreibung: s. G 89.

Male: gesamt L 12,6 cm, 0,8 x 0,6 cm (Kelle), max. Dm
0,3 cm (Griff)

Gewicht: 3,6 g

G 93 Taf. 62 und Farbtaf. 69
Ohrloffel/Sonde

AO: GHD (ID 128)

FO: aus den Tabernen im Hanghaus 2 — 1983, Ki 83/59,
R 45N, OK Lehmschicht

Dat.: 6.-7. Jh.(?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Messing: 85,0 % Cu, 14,1 % Zn (RFA)

Erh.: vollstdndig, etwas korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: eine ziem-
lich breite Rille lduft in Léngsrichtung des gesamten
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Schafts, die wahrscheinlich vor dem Guss gestaltet wur-
de und vermutlich eine (praktische) Funktion hatte
Beschreibung: s. G 89.

Mafe: gesamt L 10,1 cm, Dm 0,4 cm (Kelle), Dm 0,2 cm
(Griff)

Gewicht: 2,2 g

G 9% Taf. 62
Ohrloffel/Sonde

AO: GHD (ID 1287)

FO: aus Ephesos

Dat.: 6.-7. Jh. (?)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstdndig

Herstellungstechnik: nicht untersucht

Beschreibung: s. G 89.

Mafe: gesamt L 13,4 cm, Dm 0,6 cm (Kelle), Dm 0,3 cm
(Griff)

Gewicht: —

G 95 Taf. 62
Ohrloffel/Sonde

AO: GHD (ID 1288)

FO: aus Ephesos

Dat.: 6.-7. Jh. (?)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstindig

Herstellungstechnik: nicht untersucht

Beschreibung: s. G 89.

Mafe: gesamt L 12,1 cm, Dm 0,8 cm (Kelle), Dm 0,2—
0,4 cm (Griff)

Gewicht: —

G 96 Taf. 63 und Farbtaf. 70
Loffel

AO: EM, Inv. 638 (ID 680)

FO: aus der Marienkirche

Dat.: 5. — A. 7. Jh. (typologischer Vergleich)

Mat.: Messing: 92,3 % Cu, 5,6 % Zn (RFA)

Erh.: vollstindig, stark korrodiert und stark verschmutzt
Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundire Herstellungstechnik/Verzierung: Ubergang
zu Kelle ist profiliert, jedoch ist Ofl. so stark kontami-
niert, dass keine feinschmiedetechnische Bewertung
moglich

Beschreibung: Der diinne, rundstabige Stiel ist oben zu
einem ldnglichen Knopf geformt. Die blattformige Kelle
ist tief gekehlt und spitz zulaufend.

Mafe: erh. L 16 cm, 4,9 cm (Kelle), B 1,8-0,4 cm (Kel-
le), B 0,2-0,4 cm (Stiel), D 0,10-0,40 cm (Stiel)
Gewicht: 6,27 g

G97 Farbtaf. 70
Loffel

AO: EM, Inv. — (ID 1189)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 2, SE 2049/12,

EVH 12-2049/2400, Raum 1.16 (alte Bezeichnung R 2)
Dat.: 5. — A. 7. Jh. (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstindig, Rand der Kelle beschadigt, leicht ver-
formt und etwas korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Profilierung
vermutlich vor dem Guss gestaltet

Beschreibung: s. G 96.

Mafe: gesamt L 18,0 cm, 1,8 cm (Kelle)

Gewicht: —

G 98 Farbtaf. 70
Loffel

AO: KHM, Antikensammlung, Inv. VI 3258 (ID 1229)
FO: aus Ephesos — Geschenk von Sultan Abdul Ha-
mid II. an Kaiser Franz Joseph I.

Dat.: 5.—A. 7. Jh.

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstindig, maBig korrodiert und etwas ver-
schmutzt

Primdre Herstellungstechnik: einteilig, vermutlich ge-
gossen, eventuell (nach-)geschmiedet (s. Léngs- oder
Hammerspuren auf dem Schaft mit unregelmifBBigem,
ovalem/rundem Durchmesser sowie auf der Kelle)
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: vertiefte Li-
nien und Kerben auf dem Ubergang zur Kelle vermutlich
mit Feile oder eventuell Gravierstichel nachbearbeitet
Beschreibung: s. G 96.

MafBe: gesamt L 19,0 cm, L 5,6 cm (Kelle), max. B
2,3 cm (Kelle), Dm max. 0,4 cm (Stiel)

Gewicht: 14,3 g

G99 Taf. 63 und Farbtaf. 70
Loffel (?)

AO: GHD (ID 50)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6013, KF 14, Deponierung 7. Jh.

Dat.: 5. — A. 7. Jh. (typologischer Vergleich); 7. Jh.
(Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Messing: 88,2 % Cu, 8,7 % Zn (RFA)

Erh.: Fragment, mifBig korrodiert und etwas beschidigt
Primédre Herstellungstechnik: einteilig (?), gegossen
(vgl. Gussoberflache), und/oder (nach-)getrieben
Beschreibung: Fragment einer Kelle wie G 96.

Male: erh. L 5,2 cm, B 0,4-2,5 cm, D 0,05 cm
Gewicht: 2,3 g

G 100 Taf. 63 und Farbtaf. 70
Pinzette/Klemme

AO: EM, Inv. 78/16/09 (ID 978)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2009, SO 28,
SE 28004, KF 3, Schuttschicht, intentionelle Verfiillung
von Raum 38 (7. Jh.)

Dat.: 7. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: bleihaltiges Messing: 79,8 % Cu, 7,9 % Zn, 7,1 %
Pb (RFA)

Erh.: vollstindig, etwas korrodiert und mafig verschliffen
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Primédre Herstellungstechnik: mehrteilig (zwei Arme der
Pinzette, bestehend aus einem Blech, kleines Eisenblech,
Niet), gegossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: oben die
beiden Teile der Pinzette durch einen Niet verbunden
(oder ein kleines Eisenblech zwischen den Blechen
befestigt — nur Reste sind erhalten), um die Spannkraft
der Pinzette sicherzustellen; die linearen und die Kreis-
punktverzierungen vermutlich vor dem Guss gestaltet
(der Rand/die Seitenkante der Pinzette iliberschneidet
mehrere Verzierungen); anschlieBend nachbearbeitet
(viele Werkzeugspuren: Feil-/Gravierspuren auf der Ofl.)
Beschreibung: Die klammerartige Pinzette besteht aus
zwei laschenartigen Blechen, oben verbreitert und zu
einer Ose gebogen und mit einem Nagel/Niet befestigt.
Die Verzierung sind Kreispunkte, unterbrochen durch
horizontale Linien.

Mafe: L 5,5 cm, B 1,0-0,3 cm, D 0,1-0,2 cm

Gewicht: 4,53 g

G101 Taf. 63 und Farbtaf. 70
Pinzette/Klemme

AO: EM, Inv. 61/10/97 (ID 751)

FO: aus Tire

Dat.: —

Mat.: Kupfer oder Messing: 94,4 % Cu, 4,3 % Zn (RFA)
Erh.: vollstdndig, méBig korrodiert

Primdre Herstellungstechnik: einteilig, vermutlich ge-
gossen und eventuell (nach-)geschmiedet

Beschreibung: Das schmale, nichtzverzierte Blech mit
rechteckigem Querschnitt ist oben zu einer Ose geformt,
jedoch nicht mit einem Nagel fixiert. Die Enden nach un-
ten zu sind leicht wellenartig gebogen.

Male: L 6,9 cm, B 0,3-0,6 cm, D 0,1-0,25 cm
Gewicht: 6,77 g

G 102

Pinzette/Klemme

AO: EM, Inv. 17/10/97 (ID 754)
FO: aus der Umgebung von Tire
Dat.: —

Mat.: Kupfer: 98,7 % Cu (RFA)

Taf. 63

Waffen und Werkzeuge

G 104

Schwert und Ortband

AO: EM, Inv. — (ID 1187 und 1188)
FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1024/12,
EVH12-1024/1506, Raum 1.14 (alte Bezeichnung R 4)
Dat.: 6.—7. Jh. (typologischer Vergleich)

Mat.: Eisen; Kupferlegierung

Erh.: fast vollstindig, beide Teile sind méiBig korrodiert
Primére Herstellungstechnik: mehrteilig (?), Ortband ge-
gossen; Schwert geschmiedet

Sekundidre Herstellungstechnik/Verzierung: Ortband mit
vor dem Guss gestalteten Kreispunktverzierungen (vgl.

Farbtaf. 71

Erh.: vollstdndig, méBig korrodiert

Primére Herstellungstechnik: mehrteilig (zwei Arme der
Pinzette, bestehend aus einem Blech, kleines Eisenblech,
Niet), gegossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: oben die
beiden Teile der Pinzette durch einen Niet verbunden
(oder ein kleines Eisenblech zwischen den Blechen be-
festigt), um die Spannkraft der Pinzette sicherzustellen
(vgl. G 100); der obere Teil beider Arme der Pinzette ist
mit kleinen Kerben verziert, deren Herstellungstechnik
wegen der stark korrodierten Ofl. nicht genauer zu be-
stimmen ist

Beschreibung: Das nach unten zu schméler werdende
Blech ist oben zu einer Ose geformt und darunter mit
einem Nagel/Niet fixiert.

Malfe: L 5,0 cm, max. B 0,7 cm, D 0,1-0,2 cm

Gewicht: 4,7 g

G103
Spiegelrahmen
AO: EM, Inv. 249/8/07 (ID 770)

FO: aus der Marienkirche — Siid 70/97, Pastophorion
Dat.: 2.-3. Jh. (?) oder kreuzfahrerzeitlich (?) (typologi-
scher Vergleich)

Mat.: Blei: 99,7 % Pb (RFA)

Erh.: vollstédndig, verformt, kaum korrodiert, etwas ver-
schliffen (?)

Primdre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen (die
raue Gussoberflache deutlich zu sehen)

Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: keine Nach-
bearbeitungsspuren zu erkennen, Verzierung vor dem
Guss gestaltet

Beschreibung: Der etwas verbogene Rahmen ist mit
Kreispunktdekor verziert. Am &duBleren Rand entlang
finden sich kleine Stege, die wiederum in einzelnen
Kreisaugen enden. Oben findet sich noch eine groBe Ose
und unten ein dreieckiges, ebenfalls mit Kreispunkten
verziertes Blech, das vielleicht verbrochen ist. Zwischen
den Stegen sind rechts und links der Ose sowie unten ne-
ben der dreieckigen Verzierung je zwei schmale Haken,
mit denen vermutlich das Glas befestigt war.

Malfe: erh. H 6,0 cm, erh. B 5,8 cm, D 0,1-0,2 cm
Gewicht: 13,2 g

Taf. 63 und Farbtaf. 70

unregelmifige oder verwischte Konturen) versehen; das
durchgebrochene Kreuz ebenfalls vor dem Guss gestaltet
(Nachbearbeitungsspuren nicht zu sehen); in der Mitte
des Kreuzmotivs befinden sich aus Punktpunzierungen
hergestellte Monogramm(e) und Symbole

Beschreibung: Es handelt sich um eine zweischneidige
Spatha, deren Klinge fast bist zur Spitze nahezu parallel
verlduft. Parierstange und Griff/Knauf fehlen (da diese
héufig aus organischem Material waren), erhalten ist
nur noch die vierkantige Griffangel. Das in Form eines
Kreuzes mit geschweiften Hasten durchbrochen gearbei-
tete Ortband mit Endknopf ist verziert mit Kreispunkt-
zier. An die Kreuzform angelehnt findet sich in der Mitte
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des Kreuzes eine Verzierung in Form eines Kreuzmono-
gramms aus kleinen Punktpunzen.

MaBe: Schwert L 78,5 cm, B 4,5 cm; Ortband L 11,1 cm,
B6cm,D 1,7 cm

Gewicht: —

G105-G 107

3 Pfeilspitzen
AO: GHD (ID 68)
FO: aus dem sog. frithbyzantinischen Hort im Hang-
haus 2 — 1997, Ki 97/122

Dat.: 4.-7. Jh. (?) (Fundkontext)

Mat.: Eisen (keine RFA)

Erh.: vollstidndig, stark korrodiert

Primére Herstellungstechnik: jede Pfeilspitze ist einteilig
und geschmiedet

Beschreibung: Es handelt sich um drei dreifliigelige
Pfeilspitzen mit Tiillen.

MaBe: G 105: erh. L 5,3 cm, max. B 0,8 cm, D 0,3 cm;
G 106: erh. L 5,0 cm, max. B 1,1 cm, D 0,15-0,3 cm; G
107: erh. L 6,0 cm, max. B. 0,9 cm, D 0,1-0,25 cm
Gewicht: 3,7 g;4,7¢;43 ¢

Taf. 63. 64 und Farbtaf. 72

G 108

Messer

AO: GHD (ID 406)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 4,
SE 4023, Laufnr. 4062, KF 2, Versturzschicht

Dat.: 2. H. 3. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Eisen (keine RFA)

Erh.: fast vollstdndig, maBig korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: einteilig (?), geschmiedet
Beschreibung: Das langrechteckige Messer lduft von
beiden Seiten her spitz zusammen.

Mafe: erh. L 9 cm, max. B 1,6 cm, D 0,15-0,6 cm
Gewicht: 10,2 g

Taf. 64 und Farbtaf. 72

G 109

Messer

AO: GHD (ID 433)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO 24,
SE 24010, Laufnr. 24005, KF 1, Ziegelschutt

Dat.: tpg Belegung Griberfeld (Fundkontext — E. Pro-
fant)

Mat.: Eisen (keine RFA)

Erh.: fast vollstindig, Heft verbrochen, stark korrodiert
Primédre Herstellungstechnik: einteilig (?), geschmiedet
Beschreibung: Von dem einschneidigen Messer ist das
Heft nur noch im Ansatz erhalten.

Malfe: erh. L 10 cm, B 0,6-1,5 cm, D 0,1-0,6 cm
Gewicht: 10,9 g

Taf. 64 und Farbtaf. 72

G 110

Messer

AO: GHD (ID 494)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6002, rezent gestorte Erdschicht

Taf. 64

Dat.: -

Mat.: Eisen (keine RFA)

Erh.: fast vollstdndig

Primére Herstellungstechnik: einteilig (?), geschmiedet
Beschreibung: s. G 109.

Mafe: erh. L 12 cm, 16,5 cm (mit Angel), max. B 2,4 cm,
D 0,3-0,7 cm

Gewicht: 21,5 g

G111

Messer

AO: GHD (ID 504)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 1,
SE 1043, Laufnr. 1130, kaiserzeitliche Planierschicht
Dat.: kaiserzeitlich (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Eisen (keine RFA)

Erh.: fast vollstindig, sehr stark korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig (?), geschmiedet
Beschreibung: s. G 109.

Male: erh. L 7,2 cm, max. B 1,6 cm, D 0,2-0,6 cm
Gewicht: 8,7 g

Taf. 64

G112

Messer

AO: GHD (ID 340)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2007; SO 16;
SE 16002; Laufnr. 16003; Schutt

Dat.: E. 4. — A. 7. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Eisen (keine RFA)

Erh.: fast vollstindig, sehr stark korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig (?), geschmiedet
Beschreibung: s. G 109.

Mafe: erh. L 10 cm, 10,9 cm (mit Angel), max. B 1,8 cm,
D 0,2-0,7 cm

Gewicht: 15,4 g

Taf. 65

G113

Messer

AO: GHD (ID 333)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2007, SO 16,
SE 16002, Laufnr. 16005; Schutt

Dat.: E. 4. — A. 7. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Eisen (keine RFA)

Erh.: fast vollstandig, sehr stark korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig (?), geschmiedet
Beschreibung: s. G 109.

Malfe: erh. L 11,4 cm, max. B 1,5 cm, D 0,25-0,6 cm
Gewicht: 19,3 g

Taf. 65

G114
Messer/Beil/Meifel (?)
AO: GHD (ID 336)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2007, SO 16,
SE 16002, Laufnr. 16004, KF 2, Schutt

Dat.: E. 4. — A. 7. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Eisen (keine RFA)

Erh.: Fragment, stark korrodiert

Taf. 65
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Primére Herstellungstechnik: einteilig (?), geschmiedet
Beschreibung: s. G 109, vielleicht handelt es sich aber
auch um ein Beil oder einen Meifel.

Male: erh. L 5,3 cm, max. B 2,3 cm, D 0,3-0,8 cm
Gewicht: 13,9 g

G115

Messer

AO: GHD (ID 993)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 4,
SE 4012, Laufnr. 4013, KF 1

Dat.: tpg 4.—1. H. 5. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Mat.: Eisen (keine RFA)

Erh.: fast vollsténdig, stark korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig (?), geschmiedet
Beschreibung: s. G 108.

MaBe: erh. L 10,7 cm, 12,2 cm (mit Angel), max. B
2,1 cm, D 0,15-1,0 cm

Gewicht: 21,2 g

Taf. 65 und Farbtaf. 72

G 116

Messer

AO: GHD (ID 1218)
FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 2, SE 2002/12,
EVH12-2002/2008. Raum 1.16/1.20 (alte Bezeichnung
R2/R 11)

Dat.: —

Mat.: Eisen (keine RFA)

Erh.: fast vollsténdig

Primére Herstellungstechnik: einteilig, geschmiedet
Beschreibung: s. G 109.

Mafe: L 9,6 cm, 12,2 cm (mit Angel), max. B 1,7 cm,
max. D 0,3 cm

Gewicht: 17,2 g

Farbtaf. 72

G 117

Messer

AO: GHD (ID 67)
FO: aus dem sog. frithbyzantinischen Hort im Hang-
haus 2 — 1997, Ki 97/146

Dat.: 4-7. Jh. (?) (Fundkontext)

Mat.: Eisen (keine RFA)

Erh.: Fragment, miBig korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig (?), geschmiedet
Beschreibung: s. G 109.

Mabe: erh. L7,3¢cm, B 1,4 cm, D 0,15-0,4 cm
Gewicht: 8 g

Taf. 65

G118

Messer

AO: GHD (ID 86)
FO: aus dem sog. friihbyzantinischen Hort im Hang-
haus 2 — 1997, Ki 97/122

Dat.: 4.-7. Jh. (?) (Fundkontext)

Mat.: Eisen (keine RFA)

Erh.: Fragment, stark korrodiert

Taf. 65

Primére Herstellungstechnik: einteilig (?), geschmiedet
Beschreibung: s. G 109.

Mafe: erh. L 8,3 cm, max. B 2,8 cm, D 0,3-0,5 cm
Gewicht: 17,3 g

G119
Angelhaken
AO: EM, Inv. 77/16/09 (ID 977)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2009, SO 28,
SE 28003, KF 1, Schuttschicht, intentionelle Verfiillung
von Raum 38 (7. Jh.)

Dat.: 6.—7. oder 11.—12. Jh. (?) (typologischer Vergleich);
7. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Messing: 88,2 % Cu, 8,8 % Zn (RFA)

Erh.: vollstindig, maBig korrodiert und etwas verschliffen
Primdre Herstellungstechnik: einteilig, vermutlich ge-
gossen und/oder (nach-)geschmiedet

Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: kleine gra-
vierte (oder eventuell gemeiB3elte) Kerben an der Seiten-
kante

Beschreibung: Ein rundstabiger Stab ist zu einem Ha-
ken gebogen und endet in einer pfeilartigen Spitze. Das
gerade Ende ist mit Kerben verziert und dann flach ge-
hammert.

Mafe: L 2,6 cm, B 1,8 cm, D 0,1-0,2 cm

Gewicht: 0,6 g

Taf. 66 und Farbtaf. 72

G120

Angelhaken

AO: EM, Inv. — (ID 1211)
FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1015/12,
EVHI12-1015/1161, Raum 1.15 (alte Bezeichnung R 3)
Dat.: 6.—7. oder 11.—12. Jh. (?) (typologischer Vergleich)
Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstdndig, maBig korrodiert und etwas verschliffen
Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: nachbear-
beitet, das flache Ende (nach-)geschmiedet, Ofl. fein mit
Feile oder eventuell Polierwerkzeugen nachbearbeitet
Beschreibung: s. G 119.

Mafe: L 5,2 cm, B 3,1 cm, max. D 0,3 cm

Gewicht: 4,7 g

Farbtaf. 72

G121

Netznadel

AO: EM, Inv. — (ID 1193)
FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1070/12,
EVHI12-1070/12194, Raum 1.21 (alte Bezeichnung R
10)

Dat.: spates 5.—1. H. 7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)
Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstdndig, méBig korrodiert

Primdre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen und/
oder (nach-)geschmiedet

Beschreibung: Der lange massive und rundstabige Stab
endet in einer offenen, tropfenformigen Ose.

Farbtaf. 72
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Mafe: L 15,5 cm, Dm 0,2 cm
Gewicht: —

G122

Netznadel

AO: GHD (ID 971)
FO: von der Arkadiane — 2012, SE 903, Laufnr. 31,
Schnitt 9/12, KF 11, ARK 903/31/12

Dat.: spétes 5.—1. H. 7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)
Mat.: Kupfer: 97,4 % Cu (RFA)

Erh.: vollstdndig, méBig verformt, stark korrodiert
Primédre Herstellungstechnik: einteilig, vermutlich ge-
gossen und/oder (nach-)geschmiedet

Beschreibung: s. G 121, jedoch offene Osen auf beiden
Seiten.

Mafe: L 18,1 cm, Dm 0,2-0,6 cm

Gewicht: 129 g

Taf. 66 und Farbtaf. 72

G123

Netznadel

AO: EM, Inv. 27/65/87 (ID 790)
FO: aus der Johannesbasilika
Dat.: spétes 5.—1. H. 7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)
Mat.: Sn-Bronze: 86,6 % Cu, 8,3 % Sn (RFA)

Erh.: vollstdndig, gebogen, mafig korrodiert

Primdre Herstellungstechnik: einteilig, vermutlich ge-
gossen und/oder (nach-)geschmiedet

Beschreibung: s. G 122.

Malfe: ca. L 20,5 cm, Dm 0,2-0,6 cm

Gewicht: 13,43 g

Taf. 66

G 124

Netznadel

AO: GHD (ID 161)
FO: aus den Tabernen im Hanghaus 2 — 1983, R 46 NW,
Ki 83/47, Z-Schutt, 1,60 m unter Mauer-OK beiderseits
verputzt R 46 NW, auBerhalb Z-Mauer

Dat.: spétes 5.—1. H. 7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)
Mat.: Kupfer: 97,1 % Cu (RFA)

Erh.: vollstdndig, leicht beschadigt, médBig korrodiert
Primdre Herstellungstechnik: einteilig, vermutlich ge-
gossen und/oder (nach-)geschmiedet

Beschreibung: s. G 122.

Malfe: L 24,8 cm, Dm 0,15-0,4 cm

Gewicht: 17,8 g

Taf. 66

G125

Bleigewicht fiir Fischerei (?)
AO: GHD (ID 34)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6018, Laufnr. 6066, Deponierung

Dat.: 4.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich); E. 6.—1. H.
7. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Blei: 96,6 % Pb (RFA)

Erh.: vollstandig (?), miBig korrodiert und deutlich ver-
schliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, wahrscheinlich

Taf. 66 und Farbtaf. 73

in U-Form gegossen (Gusshaut deutlich sichtbar)/oder
nach dem Guss in Langsrichtung in U-Form gebogen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: plastische
Verzierung vor dem Guss gestaltet

Beschreibung: Die relativ dicke, rechteckige Platte ist
U-formig gebogen und auf der Auenfliche mit Linien,
die vielleicht eine Art Fischgrdtmuster ergeben, verziert.
Male: erh. L 5,6 cm, max. H 0,7 cm, max. B 1,9 cm
Gewicht: 15,6 g

G 126

Bleigewicht fiir Fischerei (?)
AO: GHD (ID 44)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 5,
SE 5041, Laufnr. 5047, Planierung

Dat.: 4.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich); tpq 6. Jh.
(Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Blei: 96,7 % Pb, 2,8 % Fe (RFA)

Erh.: vollstdndig (?), leicht korrodiert und méaBig ver-
schmutzt

Primdre Herstellungstechnik: einteilig, wahrscheinlich
in U-Form gegossen (Gusshaut deutlich sichtbar)/oder
nach dem Guss in Langsrichtung in U-Form gebogen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: plastische
Verzierung vor dem Guss gestaltet

Beschreibung: s. G 125.

Mafe: L 5,2 cm, H 1,0 cm, max. B 0,5 cm, D 0,1-0,2 cm
Gewicht: 13,2 g

Taf. 66 und Farbtaf. 73

G127 Taf. 67
Bleigewicht fiir Fischerei (?)

AO: GHD (ID 287)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO 21,
SE 21048, Laufnr. 21070, Schutt

Dat.: 4.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich); 5.—6. Jh. (?)
(Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Blei: 92,6 % Pb, 6,2 % Fe (RFA)

Erh.: vollstandig (?), stark korrodiert und stark ver-
schmutzt

Primére Herstellungstechnik: einteilig; wegen der stark
korrodierten und verschmutzten Ofl. keine feinschmie-
detechnische Auswertung moglich

Beschreibung: s. G 125, jedoch nicht verziert.

Mafe: L 7,4 cm, H 1,1 cm, B 0,4-0,6 cm

Gewicht: 17,7 g

G128

Bleigewicht fiir Fischerei (?)
AO: GHD (ID 308)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2007, SO 17,
SE 17007, Laufnr. 17024, feste Schuttschicht

Dat.: 4-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich); tpg Bele-
gung Graberfeld (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Blei: 98,1 % Pb (RFA)

Erh.: vollstindig (?), miBig korrodiert und stark ver-
schmutzt

Primére Herstellungstechnik: einteilig; wegen der stark
korrodierten und verschmutzten Ofl. keine feinschmie-

Taf. 67
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detechnische Auswertung moglich
Beschreibung: s. G 125, jedoch nicht verziert.
Male: L 5,6 cm, H 1,2 cm, B 0,6 cm
Gewicht: 16,2 g

G129

Bleigewicht fiir Fischerei (?)
AO: GHD (ID 310)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2007, SO 11,
SE 11001, Laufnr. 11001, rezenter Humus

Dat.: 4.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Blei: 93,8 % Pb, 3,8 % Fe (RFA)

Erh.: vollstindig (?), stark korrodiert und stark ver-
schmutzt

Primére Herstellungstechnik: einteilig; wegen der stark
korrodierten oder verschmutzten Ofl. keine feinschmie-
detechnische Auswertung moglich

Beschreibung: s. G 125, jedoch nicht verziert.

Malfe: L3,2cm, H 1,2 cm, B 0,9 cm

Gewicht: 12,8 g

Taf. 67

G 130

Bleigewicht fiir Fischerei (?)
AO: GHD (ID 1073)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1042/12,
EVH12-1042/1885, Raum 1.18 (alte Bezeichnung R 8)
Dat.: 4-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich); 6.—1. V.
7. Jh. (vorldufige Datierung nach Keramik — A. Waldner)
Mat.: Blei (keine RFA)

Erh.: Fragment, leicht korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig, wahrscheinlich
in U-Form gegossen (Gusshaut deutlich sichtbar)/oder
nach dem Guss in Langsrichtung in U-Form gebogen
Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: plastische
Verzierung vor dem Guss gestaltet

Beschreibung: s. G 125.

Mafe: L 5,7cm, H1,2 cm, B 0,6 cm, D 0,1-0,25 cm
Gewicht: 16,65 g

Taf. 67 und Farbtaf. 73

G 131

Bleigewicht fiir Fischerei (?)
AO: GHD (ID 1074)

FO: aus dem spétantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1042/12,
EVH12-1042/1875, Raum 1.18 (alte Bezeichnung R 8)
Dat.: 4.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich); 6.—1. V.
7. Jh. (vorldufige Datierung nach Keramik — A. Waldner)
Mat.: Blei (keine RFA)

Erh.: Fragment, leicht korrodiert und leicht verschmutzt
Primére Herstellungstechnik: einteilig, wahrscheinlich
in U-Form gegossen (Gusshaut deutlich sichtbar)/oder
nach dem Guss in Langsrichtung in U-Form gebogen
Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: plastische
Verzierung vor dem Guss gestaltet

Beschreibung: s. G 125.

Mafe: L6,2cm, H1,0cm, B 1,4cm, D 0,2-0,3 cm
Gewicht: 15,96 g

Taf. 67 und Farbtaf. 73

G132

Bleigewicht fiir Fischerei (?)
AO: GHD (ID 904)

FO: aus der spétantiken Wohnbebauung im Hafengym-
nasium — 2008, SE 3001/3003 und 3001/3002, Laufnr.
3004

Dat.: 4.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Blei: 96,0 % Pb, 2,2 % Fe (RFA)

Erh.: vollstindig (?), stark korrodiert und stark ver-
schmutzt

Primére Herstellungstechnik: einteilig, wahrscheinlich
in U-Form gegossen (Gusshaut deutlich sichtbar)/oder
nach dem Guss in Langsrichtung in U-Form gebogen
Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: plastische
Verzierung vor dem Guss gestaltet

Beschreibung: s. G 125, jedoch nicht verziert.

Mafe: L 6,0 cm, H 1,1 cm, B 0,7 cm, D 0,2 cm
Gewicht: 17,1 g

Taf. 67

G133

Zwei Bleigewichte flir Fischerei (?)
AO: GHD (ID 405)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6007, Laufnr. 6034, Versturzschicht, nach Deponie-
rungen im 7. Jh.

Dat.: 4.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich); tpq 3. D.
7.—1. D. 8. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: vollstandig erhaltenes Objekt: Blei; 97,9 % Pb
(RFA); in zwei Hélften erhaltenes Objekt: Blei; 99,6 %
Pb (RFA)

Erh.: insgesamt drei Fragmente, vermutlich von zwei
Objekten: ein vollstindig erhaltenes Objekt und ein Ob-
jekt in zwei Teile verbrochen, beide Objekte sind méBig
korrodiert und méBig verschmutzt

Primédre Herstellungstechnik: beide sind einteilig, bei-
de sind wahrscheinlich in U-Form gegossen (Gusshaut
deutlich sichtbar)/oder nach dem Guss in Léngsrichtung
in U-Form gebogen

Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: plastische
Verzierung beider Objekte vor dem Guss gestaltet
Beschreibung: s. G 125, jedoch nicht verziert. Das voll-
standig erhaltene Objekt besitzt eine Durchlochung.
Mafe: Objekt 1: L 6,7, H 1,0 cm, B 1,5 cm; Objekt 2: L
7,0 cm, H 1,0 cm, max. B 0,7 cm, D 0,1 cm

Gewicht: Objekt 1: 16,0 g; Objekt 2: 16,7 g

Taf. 67

G 134

Bleigewicht fiir Fischerei (?)
AO: GHD (ID 1069)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2011, SO 2, SE 2023/11,
EVHI11-2023/KF8, Raum 1.11 (alte Bezeichnung R 1)
Dat.: 4.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Blei (keine RFA)

Erh.: Fragment, méBig korrodiert und mafBig verschmutzt
Primére Herstellungstechnik: einteilig, wahrscheinlich
in U-Form gegossen (Gusshaut deutlich sichtbar)/oder
nach dem Guss in Langsrichtung in U-Form gebogen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: plastische

Taf. 67 und Farbtaf. 73
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Verzierung vor dem Guss gestaltet

Beschreibung: s. G 125.

MaBe: L 7,2cm, HO0,8 cm, B 1,4 cm, D 0,1-0,2 cm
Gewicht: 23,44 g

G135

Bleigewicht fiir Fischerei (?)
AO: GHD (ID 1070)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2011, SO 2, SE 2034/11,
EVH11-2034/KF1, Raum 1.11 (alte Bezeichnung R 1)
Dat.: 4.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Blei (keine RFA)

Erh.: Fragment, méBig korrodiert und méBig verschmutzt
Primdre Herstellungstechnik: einteilig, wahrscheinlich
in U-Form gegossen (Gusshaut deutlich sichtbar)/oder
nach dem Guss in Langsrichtung in U-Form gebogen
Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: plastische
Verzierung ist vor dem Guss gestaltet

Beschreibung: s. G 125, jedoch mit Zickzackmuster.
MafBe: L 6,0 cm, H 1,2 cm, B 0,7 cm, D 0,1-0,15 cm
Gewicht: 17,69 g

Taf. 68 und Farbtaf. 73

G 136

Bleigewicht fiir Fischerei (?)
AO: GHD (ID 1072)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 2, SE 2049/12,
EVH12-2049/2395, Raum 1.16 (alte Bezeichnung R 2)
Dat.: 4.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Blei (keine RFA)

Erh.: Fragment, leicht korrodiert

Primdre Herstellungstechnik: einteilig, wahrscheinlich
in U-Form gegossen (Gusshaut deutlich sichtbar)/oder
nach dem Guss in Léngsrichtung in U-Form gebogen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: mehrere
kleine Kratzer (Werkzeugspuren [?]) auf der Ofl. zu fin-
den (liberwiegend auf den erhabenen Rippen); plastische
Verzierung vor dem Guss gestaltet

Beschreibung: s. G 125.

MafBe: L 6,0 cm, H 1,0 cm, max. B 1,5 cm, D 0,15—
0,35 cm

Gewicht: 14,97 g

Taf. 68 und Farbtaf. 73

G 137

Bleigewicht fiir Fischerei (?)
AO: GHD (ID 1176/H)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1046/12,
EVHI12-1046/1829, Raum 1.17

Dat.: 4.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Blei (keine RFA)

Erh.: Fragment; dhnlich wie die andere gefalteten Blech-
streifen aus Blei, jedoch ist dieses Stiick (trotz seines
fragmentierten Zustands) breiter, Bruchoberfliche be-
schadigt, verformt, durch Gebrauch etwas verschliffen
und korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen

Taf. 68

Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: direkt neben
der beschidigten Seite lauft (parallel zu Langsseite) eine
Rippe, eine schrige Rippe auf dem erhaltenen Teil in der
Mitte teilweise erhalten (stark verschliffen)
Beschreibung: s. G 125, jedoch nicht verziert.

Male: H4,4 cm, B 3,3 cm, D 0,05-0,35 cm

Gewicht: 23,5 g

G 138

Bleigewicht fiir Fischerei (?)
AO: GHD (ID 1176/T)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1046/12,
EVHI12-1046/1824, Raum 1.17

Dat.: 4.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Blei (keine RFA)

Erh.: Fragment; verformt, an der Stelle der Beschidi-
gung sind wegen der Duktilitdt kleine Rillen entstanden,
kornige Ofl.

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundire Herstellungstechnik/Verzierung: dhnlich den
anderen gefalteten Blechstreifen (in U-Form gebogen),
jedoch ist dieses Stiick schmaler und nicht verziert; keine
Bruchoberfliche; die Seitenkanten flach abgerundet
Beschreibung: s. G 125, jedoch nicht verziert.

Mafe: min. L 5,1 cm, max. H 0,9 cm, max. B 0,4 cm, D
0,1-0,2 cm

Gewicht: 11,5 g

Taf. 68

G139

Bleigewicht fiir Fischerei (?)
AO: GHD (ID 1176/7)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1022/12,
EVH12-1022/1532, Raum 1.15 (alte Bezeichnung R 3)
Dat.: 4.—7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Blei (keine RFA)

Erh.: ein groBeres und ein winziges Fragment eines Blei-
objekts, die Seitenkanten des groBen Fragments uneben
und etwas ausgezackt

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Ofl. ist un-
eben, mehrere kleine, runde Wolbungen/Vertiefungen
auf VS und RS zu sehen, eventuell Hammerspuren (?)
Beschreibung: s. G 125, jedoch nicht verziert.

MafBe: L4,4cm, B 3,2 cm, D 0,1-0,3 cm

Gewicht: 7,0 g

Taf. 68

G 140

Haken

AO: GHD (ID 293)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO 22,
SE 22017, Laufnr. 22044, Verfiillung 6./7. Jh.

Dat.: 6.—7. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstandig (?), maBig korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Beschreibung: Der Stab mit halbkreisformigem Quer-

Taf. 68 und Farbtaf. 73
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schnitt ist oben zu einem offenen Haken gebogen.
Malbe: H 9,4 cm, B 0,6-0,8 cm, D 0,25-0,3 cm
Gewicht: 16,3 g

G 141

Haken

AO: GHD (ID 1290)
FO: aus der Marienkirche — 1997, Kanal C, 130/97, ge-
meinsam gefunden mit S 195 (Fingerring)

Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment

Primédre Herstellungstechnik: gegossen

Beschreibung: Der kurze Stab mit quadratischem Quer-
schnitt ist oben zu einem offenen Haken gebogen.
MaBe: H 2,1 cm, Dm Ose 0,4 cm, D 0,25 cm

Gewicht: 1,0 g

Taf. 68 und Farbtaf. 73

G 142

Haken

AO: EM, Inv. — (ID 1194)
FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 2, SE 2049/12,
EVH12-2049/2431, Raum 1.16 (alte Bezeichnung R 2)
Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstindig, méBig korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig (?), vermutlich
geschmiedet (s. unregelméBiger Dm)

Beschreibung: Der Stab mit rundem Querschnitt ist oben
zu einem geschlossenen Haken gebogen.

Malfe: H 6,3 cm, D 0,75 cm

Gewicht: —

Farbtaf. 73

G 143

Haken

AO: EM, Inv. — (ID 1195)
FO: aus dem spétantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 2, SE 2049/12,
EVH12-2049/2434, Raum 1.16 (alte Bezeichnung R 2)
Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstandig, stark korrodiert

Primére Herstellungstechnik: vermutlich geschmiedet (s.
unregelméfBiger Dm)

Beschreibung: s. G 142.

MalBe: H6 cm, D 0,6 cm

Gewicht: —

Farbtaf. 73

G 144

Haken

AO: GHD (ID 1165)
FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 2, SE 2049/12,
EVH12-2049/2405, Raum 1.16 (alte Bezeichnung R 2)
Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Taf. 68

Erh.: vollstdndig (?), maBig korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: einteilig (?), geschmiedet
(vgl. deutlich sichtbare Hammerspuren — Facetten auf
der Ofl.)

Beschreibung: s. G 142.

Mafe: erh. H2,3 ¢cm, D 0,15 cm

Gewicht: 0,3 g

G 145

Haken (?)

AO: GHD (ID 1277)
FO: aus der Marienkirche — 1984, SO 1/84, FN 5/84
Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstindig, Enden mit Ose abgebrochen, leicht
korrodiert

Taf. 69

Primdre Herstellungstechnik: einteilig, vermutlich
(nach-)geschmiedet (s. Léngsrillen und Facetten auf
Ofl)

Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: beide Enden
sind flach nachbearbeitet (Werkzeugspuren deutlich zu
sehen)

Beschreibung: Der lange Stab mit rundem Querschnitt
endet auf beiden Seiten in (verbrochenen) Osen oder of-
fenen Haken.

Mafe: erh. H 11,0 cm, Dm 0,3 cm

Gewicht: 6,7 g

G 146

Haken (?)

AO: GHD (ID 1278)
FO: aus der Marienkirche — 1984, SO 1/84, FN 7/84
Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: fast vollstindig, Enden (bestehen aus zwei Dornen)
abgebrochen, ein Fragment ist erhalten, stark korrodiert
Primére Herstellungstechnik: einteilig, vermutlich ge-
gossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: wegen der
stark korrodierten Ofl. keine feinschmiedetechnische
Auswertung moglich

Beschreibung: s. G 145.

Mafe: erh. H 13,5 cm, Dm 0,3 cm

Gewicht: 5,2 g

Taf. 69

G 147
Lot (?)
AO: KHM, Antikensammlung, Inv. VI 3985 (ID 1240)
FO: aus Ephesos — Geschenk von Sultan Abdul Ha-
mid II. an Kaiser Franz Joseph 1.

Dat.: —

Mat.: Stein, Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstdndig (?), beschadigt (?), stark korrodiert
Primére Herstellungstechnik: einteilig (?), gegossen (?)
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: scheint eher
beschidigt als sekundir umgeformt, konzentrische Krei-
se auf der Schulter vermutlich wihrend des Metalldre-
hens (?) entstanden

Farbtaf. 73
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Beschreibung: Das grofie, zapfenférmige Lot ist im obe-
ren Bereich mit konzentrischen, feinen Linien verziert,
danach gefeilt. Vertikale Stege laufen der Lénge nach
unten. Oben befindet sich ein kleiner Knauf.

Male: H 12,1 cm, max. Dm 3,6 X 3,3 cm

Gewicht: 655 g

G 148
Webgewicht

AO: GHD (ID 441)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO 26,
SE 26010A, KF 1, Laufnr. 26025, Bauhorizont (byzanti-
nische Phase Nordmauer)

Dat.: —

Mat.: Blei: 97,7 % Pb (RFA)

Erh.: vollstandig, stark korrodiert und méBig verschmutzt
Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: (plastischer)
Stempel an der US vor dem Guss gestaltet
Beschreibung: Das pyramidale Webgewicht hat oben
zwei horizontale Durchlochungen und an der US einen
Stempel.

Mafe: H 5,8 cm, Boden 3,3 x 3,1 cm

Gewicht: 255,6 g

Taf. 69 und Farbtaf. 74

G 149
Zirkel
AO: KHM, Antikensammlung, Inv. VI 3228 (ID 1202)
FO: aus Ephesos — Geschenk von Sultan Abdul Ha-
mid II. an Kaiser Franz Joseph 1.

Dat.: 5.-6. Jh.

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstindig, méBig korrodiert und etwas verschlif-
fen (s. Seitenkanten der Zirkelarme)

Primdre Herstellungstechnik: mehrteilig (Zirkelarme,
trapezformiges Blech, mehrgliedriger Teil/Stébchen)
Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: auf den
runden Abschlussscheiben der Zirkelarme entlang der
Seitenrander wahrscheinlich mit einer Feile bearbeitete,
kleine Kerben; Zirkelarme reich mit gravierten Verzie-
rungen (parallele Linien, Kreuze) versehen; eine gra-
vierte Linie 14duft parallel zur Seitenkante auf der RS des
hinteren Zirkelarms, zwei gravierte Rillen laufen vertikal
(die gesamte Ofl. entlang); Kreispunktverzierungen auf

Farbtaf. 74

beiden Zirkelarme zu finden, sie bestehen aus Punktpun-
zierungen und gravierten Kreisen und ovalen Ornamen-
ten; auch die Arme mit einfachen Punktpunzierungen
(ohne Kreis) verziert

Beschreibung: Der Zirkel besteht aus zwei Teilen, die oben
durch eine Schraube verbunden sind (Schenkel). Die Ver-
zierung findet sich nur auf einer Seite: oben je ein Kreuz
mit leicht geschweiften Hasten, darunter ein X mit einer
waagrechten Trennlinie, ein weiteres X. Darauf folgen
drei Reihen Kreispunzen, ein X und horizontale Linien.
Male: H 16,4 cm, Dm 1,80 cm, max. B Zirkelful3 1,1 cm
Gewicht: 77,71 g

Lit.: Noll 1974, 43 Nr. 62; Kat. Bonn 2010, 276 Kat. 312
(M. Laubenberger).

G 150

Punze (?)

AO: GHD (ID 89)
FO: aus dem sog. frithbyzantinischem Hort im Hang-
haus 2 — 1997, Ki 97/122

Dat.: 4.-7. Jh. (typologischer Vergleich); 4.—7. Jh. (?)
(Fundkontext)

Mat.: Eisen (keine RFA)

Erh.: Fragment, korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig, geschmiedet
Beschreibung: Das vielleicht als Punze zu identifizie-
rende Objekt weist eine leicht pyramidale Form auf, ist
nicht verziert und hat an der US einen kleinen Buckel.
MaBe: H 3,4 cm, Fldache 1,9 x 1,5 cm

Gewicht: 47,6 g

Taf. 69 und Farbtaf. 74

G 151

Schleifstein

AO: GHD (ID 930)
FO: aus der spitantiken Wohnbebauung im Hafengym-
nasium — 2008, SO 04, SE 4027, Laufnr. 04020

Dat.: 6.—7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Gestein (?), Hauptelemente: Ca (RFA — qualitativ)
Erh.: vollstdndig, etwas verschliffen

Beschreibung: Der trapezformige Stein weist eine recht-
eckige Grundflache auf, die Schleifflichen sind einge-
tieft.

Mafe: L4,5cm,B2,8cm, H1,1 cm

Gewicht: 23,8 g

Taf. 69 und Farbtaf. 74
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BEWEGLICHE AUSSTATTUNGSELEMENTE (A)

Ikonen, liturgisches Ger:iit, sakrale Ausstattungselemente

Al Taf. 70 und Farbtaf. 75. 120
Votivblech

AO: EM, Inv. 1291 (ID 442)

FO: aus Burgaz

Dat.: 11.-14. Jh. (?)

Mat.: 1. Blech: Silberlegierung oder Cu-Ag-Legierung:
60,8 % Cu, 37,1 % Ag (RFA); 2. Blech: Silberlegierung
oder Cu-Ag-Legierung: 61,9 % Cu, 36,0 % Ag (RFA)
Erh.: fast vollstidndig, leicht korrodiert und leicht ver-
schmutzt, mehrere Korrosionsflecken (Eisenkorrosi-
on [?]) auf der RS; trotz der goldenen Farbe (iiberwie-
gend) in den Vertiefungen konnte keine Vergoldung
nachgewiesen werden; Uberreste eines (anderen) metal-
lisches Materials (Grundblech/Rezipient [?]) auf der RS
Primdre Herstellungstechnik: mehrteilig, das Grund-
blech (beider Bleche) vermutlich aus einem gréferen
Blech (aus-)geschnitten (s. Schnittspuren an den Seiten-
randern), anschliefend getrieben/treibziseliert
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: detaillierte
Darstellungen durch Treibziselieren mit mehreren ver-
schiedenen Werkzeugen (unterschiedliche Punzen wie z.
B. Schrotpunze, Punze mit halbmondformiger Arbeits-
kante usw.) gestaltet

Beschreibung: 1. Blech: Darstellung des hl. Demetrios
als Drachentdter: Das quadratische, sehr feine Blech-
plattchen hat eine Leiste aus feinen Kerben als Rahmen.
Die Darstellung ist vollig unrealistisch wiedergegeben:
Demetrios sitzt frontal auf einem im Profil gezeigten
Pferd nach links galoppierend, das offenbar mit den
Vorderhufen in die Hohe steigt. Er hat einen tibergrof3en
Kopf mit verziertem Nimbus und scheint zu ldcheln. In
der rechten Hand hilt er eine lange Lanze/Schwert, mit
welcher er auf den am Boden sich dahin schlangelnden
Drachenwurm einsticht. Das Pferd hingegen hat einen
viel zu kleinen Kopf und ist reich geschmiickt: Der
Sattel ist verziert, der Schweif geflochten oder zusam-
mengebunden und die Médhne durch feinziselierte Linien
angegeben. Der Drache hat einen wurmartigen Korper
mit Schuppen, die ziseliert sind, sowie einen diinnen
Schwanz. Der Kopf weist ein Auge auf. Rechts und links
am Bildrand finden sich runde Ornamente, deren Bedeu-
tung unklar ist. Am oberen Bildrand befinden sich die
Buchstaben o agios Demetrios.

Male: H6,2 cm, B 5,6 cm, D 0,1-0,15 cm

Gewicht: 11,3 g

2. Blech: Darstellung des hl. Nikolaos: Das Blech zeigt
die gleiche Randverzierung wie das erste Blech. Das
Hauptmotiv ist eine frontal stehende Figur mit Heiligen-
schein und Mantel; im oberen Bildbereich findet sich
eine Beischrift o agios Nikoloas. Rechts und links des
Kopfes findet sich je eine Bliite aus sechs runden Blét-
tern; am rechten und linken Bildrand wieder runde, her-
abhidngende Ornamente. Die Figur ist reich bekleidet mit
einem in Falten gelegten Gewand, das oben bogenfoérmig
verziert ist, in der Mitte ab dem Kinn bis zum Bildrand
mit Streifen im Zickzackmuster und halbmondférmigen

Verzierungen dazwischen; die Arme der Figur sind in
nicht sehr naturalistischer Weise vor der Brust zusam-
mengefiihrt, die Finger sind angegeben: in der linken
Hand hélt die Figur eine Art Brotlaib (?) und in der rech-
ten vielleicht einen Stab (?); iiber den Schultern héngt
ein schwerer dicker Mantel, der an einen Vorhang erin-
nert. Im Gesicht sind Augen, Nase und Mund angegeben.
Mafe: H 6,2 cm, B 5,6 cm, D 0,05-0,15 cm

Gewicht: 11,5 g

A2 Taf. 70 und Farbtaf. 75
Ikone

AO: EM, Inv. 30/1/01 (ID 752)

FO: aus der Johannesbasilika — St. J. 01/30

Dat.: 10.—14. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Steatit, Hauptelemente: Fe, Si, Ca, S (Nebenele-
mente: Ni, Cu; Spurenelemente: Pb) (RFA — qualitativ)
Erh.: vollstdndig, stark verschliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, »Steinmetzarbeit«
Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: Linien gra-
viert (?), Punktverzierungen gebohrt (?)

Beschreibung: Die kleine Ikone ist beidseitig ansichtig
und im Halbrelief gearbeitet. Eine Seite zeigt Maria mit
dem Kind. Rechts und links von Marias Kopf ist die
Beischrift Meter Theou zu lesen, seitlich des Kindes die
Buchstaben fiir Jesus Christus I C X C. Beide Figuren
sind sehr fein gearbeitet und haben einen Heiligenschein,
Maria trégt ein Maphorion. Die Gesichter sind nur noch
leere Fliachen: Ihr schlechter Erhaltungszustand ist wohl
auf stindige Beriihrung zuriickzufiihren. Die Darstel-
lung ist gerahmt und wirkt dadurch wie ein Fenster, oben
befindet sich eine feine Punktreihe. — Auf der zweiten
Seite abgebildet ist die Biiste des hl. Nikolaos, ebenfalls
seitlich namentlich erwédhnt agios Nikoloas. Auch seine
Figur ist gerahmt. Er hélt ein Buch und ein Kreuz vor
der Brust. Der Heiligenschein weist ebenso wie bei Ma-
ria eine Randpunzierung auf. Auch sein Gesicht ist stark
verrieben.

Mafe: H 3,6 cm, B 3,0 cm, D 0,7-0,8 cm

Gewicht: 13,46 g

A3 Taf. 70 und Farbtaf. 75
Plattchen mit Heiligendarstellung

AO: EM, Inv. 4/31/93 (ID 697)

FO: aus Torbali

Dat.: —

Mat.: Silberlegierung: 94,6 % Ag, 4,2 % Cu (RFA)

Erh.: fast vollstdndig, Blech oben verbrochen, leicht kor-
rodiert und etwas verschliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, vermutlich aus
einem groBeren Blech grob (aus-)geschnitten (vgl.
Schnittspuren auf den Seitenrénder)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: plastische
Darstellung durch Pressen mit einem einteiligen nega-
tiven (Press-)Modell hergestellt, anschliefend eventuell
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etwas nachbearbeitet; Punzierungen auf dem linken Arm
vermutlich nach dem Pressen mit einer »Perlpunze«/Pun-
ze mit kugeliger Arbeitsfliche (sekundir [?]) gestaltet
Beschreibung: Es handelt sich um ein sehr diinnes,
halbplastisches Blech, das in Form einer menschlichen
Gestalt geschnitten ist und die Darstellung einer ménn-
lichen Ganzkorperfigur zeigt. Die Figur ist frontal ste-
hend und mit einem Schurz bekleidet wiedergegeben,
der im Bauchbereich in Querfalten um den Korper ge-
schlungen ist. Die Beine sind unbekleidet, die nackten
Fiile nach auBlen gedreht. Die ungleich breit vom Blech
ausgeschnittenen Arme sind vom Korper abgespreizt
und am linken Arm mit Punzierungen verziert. Die
Brust ist nackt. Der nimbierte Kopf ist mit einem Voll-
bart und langen Haaren und moglicherweise Stirnfran-
sen abgebildet und wirkt im Gegensatz zum Korper re-
alistisch. Vermutlich handelt es sich um einen Heiligen.
Mafe: erh. H 6,0 cm, max. B 2,5 cm, D 0,05-0,4 cm
Gewicht: 2,0 g

A4 Taf. 71 und Farbtaf. 76
Platte mit Heiligenszene

AO: EM, Inv. 1535 (ID 778)

FO: unbekannt

Dat.: modern (?)

Mat.: Blei oder Pb-Cu-Legierung: 78,9 % Pb, 12,8 % Cu
(RFA)

Erh.: vollstdndig, korrodiert und etwas verschliffen
Primére Herstellungstechnik: einteilig; gegossen (s. gro-
ber, unregelméaBiger Rand der Platte)

Sekundire Herstellungstechnik/Verzierung: vermutlich
mit verschiedenen Graviersticheln nachbearbeitet (die
Vertiefungen stirker korrodiert, weshalb Werkzeugspu-
ren kaum sichtbar sind)

Beschreibung: Die dicke, fast dreieckige Platte, de-
ren Schriagseite wellenformig abschlieBt, zeigt eine
Heiligenszene. Der Rahmen besteht aus zwei breiten
Leisten. Die Darstellung zeigt links eine auf einer Art
Thron sitzende gewandete Figur mit zur Seite geneig-
tem Kopf und Heiligenschein, deren Arme ausgebreitet
sind. Im Hintergrund erkennt man eine Sdulenarchitek-
tur. Rechts neben dem Heiligen sitzt ein groler Adler,
ebenfalls nimbiert. In der rechten Bildecke befinden
sich zwei runde Elemente mit Ritzungen, die vielleicht
Wolken und daraus hervorgehende Sonnenstrahlen
meinen. In der linken unteren Bildecke wird durch ein
breites Rautenmuster vermutlich der Boden angezeigt.
Mafe: max. L 9,7 cm, max. H 11,8 cm, D 0,5-0,7 cm
Gewicht: 328,8 g

AS Taf. 71 und Farbtaf. 76
Medaillon mit Christusdarstellung

AO: EM, Inv. 1/22/99 (ID 745)

FO: aus der Umgebung von Ephesos

Dat.: 9.-12. Jh. (?)

Mat.: Perlmutt

Erh.: fast vollstandig, oberer Rand verbrochen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, die runde/ovale
Grundform wurde vermutlich mit einer Sage (?) gestaltet

Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: graviert (?)
Beschreibung: Das nicht ganz runde Medaillon aus
Perlmutt hat eine nichtverzierte RS, die noch abgesplit-
terten Schichten sind zu erkennen. Es fehlt jede Befes-
tigungsmoglichkeit. — Auf der VS befindet sich eine
frontal dargestellte mdnnliche Biiste, der Kopf'ist leicht
nach links geneigt und passt daher gut zum Schema der
Christusdarstellungen auf den mittelbyzantinischen Re-
liquienkreuzen. Das lange Haar schwingt seitlich nach
auflen, Vollbart und Nimbus sind angegeben. Verein-
zelte Buchstaben sind im Brustbereich und rechts des
Kopfes erhalten (Zeichnung spiegelverkehrt).

Mafe: Dm 3,1 cm, D 0,2-0,3 cm

Gewicht: —

A6 Taf. 71 und Farbtaf. 76
Medaillon mit Heiligendarstellung (?)

AO: EM, Inv. 11/5/93 (ID 673)

FO: aus Tire

Dat.: 12.—14. Jh. (?)

Mat.: bleihaltige Bronze (Pb-Sn-Bronze): 68,1 % Cu,
18,7 % Pb, 10,9 % Sn (RFA)

Erh.: fast vollstindig, Rand teilweise verbrochen, stark
korrodiert und stark verschliffen

Primdre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen (vgl.
grobe, kornige Gussoberfliche)

Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: — eventuell
mit einem oder mehreren Graviersticheln nachbearbeitet
(Werkzeugspuren aufgrund der Korrosion kaum zu sehen)
Beschreibung: Das runde Medaillon weist ein stark erha-
benes Relief auf: Es zeigt eine halbplastisch gestaltete,
frontale Biiste. Der Rand ist mit einer schlecht erhalte-
nen Kerbleiste verziert, eine Beischrift ist nicht zu er-
kennen. Die Figur trigt einen Umhang, der vor der Brust
geschlossen ist (eine Fibel ist nicht mehr zu erkennen).
Die abgewinkelten Arme befinden sich vor dem Kérper,
die linke Hand hélt vielleicht ein Kreuz (auf der Zeich-
nung nicht abgebildet). Vom schlecht erhaltenen Kopf
sind kurz gelockte Haare mit Stirnfransen auszumachen,
das Gesicht ist sehr stark verrieben. — Die RS ist flach
und nicht verziert.

Mafe: max. Dm 4,1 cm, D 0,4-0,75 cm

Gewicht: 38,9 g

A7 Taf. 72 und Farbtaf. 76
Tabula ansata

AO. EM, Inv. 77/38/81 (ID 541)

FO: aus dem Ostgymnasium

Dat.: —

Mat.: bleihaltige Bronze (Pb-Sn-Bronze): 66,2 % Cu,
19,4 % Pb, 11,1 % Sn (RFA)

Erh.: Fragment, etwas korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen (vgl.

kornige Gussoberflache)
Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: wegen der
flichendeckende Korrosionsschicht Werkzeugspuren

nicht zu sehen (wobei die schirferen Kanten der Buch-
staben auf die Nachbearbeitung des Objekts schliefen
lassen)
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Beschreibung: Es handelt sich um ein Fragment einer Ta-
bula ansata, die durchbrochen gearbeitet ist. Von den drei
Zeilen sind jeweils drei Buchstaben erhalten, getrennt
durch Stege:

XHC

.. 10Y

..NOY
Mabe: erh. L9,3 cm, H 6,3 cm, D 0,3-0,4 cm
Gewicht: 106,3 g

A8 Farbtaf. 77
Réuchergefal3

AO: KHM, Antikensammlung, Inv. VI 3226 (ID 1198)
FO: aus Ephesos — Geschenk von Sultan Abdul Ha-
mid II. an Kaiser Franz Joseph 1.

Dat.: 5.-6. Jh. (?)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstindig, bei zwei der Theatermasken Blech ein-
gerissen, einer der Fiile beschédigt: »zerrissen<, mafBig
korrodiert

Primére Herstellungstechnik: mehrteilig (Unter-, Ober-
teil, Haken aus Draht mit ovalem oder viereckigem
Querschnitt), die zwei Hauptbestandteile sind gegossen
(vgl. grobe Gusshaut auf der Innenseite und Gussfehler
um jede plastischen Gesichtsdarstellungen); Haken ge-
schmiedet

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Ofl. ver-
mutlich nachbearbeitet (wobei Werkzeugspuren weder
auf dem kugeligen Korper noch im Bereich der Ge-
sichtsdarstellungen — teilweise wegen der leichten, aber
flichendeckenden Korrosionsschicht — zu sehen sind);
Durchbriiche der Fiile und des GefidBes (Gesichtsdar-
stellungen) vor dem Guss gestaltet; die zwei Hauptbe-
standteile durch eine Scharnierkonstruktion verbunden,
ein Haken-Osen-Verschluss dient als »Sicherung«
Beschreibung: Das kugelformige Gefal3 steht auf drei
Beinen, deren geschwungene Fiile durchbrochen gear-
beitet sind. Es ist in der Mitte aufklappbar und mit ei-
nem Haken und einer Ose fixiert. Der Unterteil ist nicht
verziert, der Oberteil zeigt drei durchbrochen gearbeitete
Theatermasken mit runden Augen, einem Mund und ei-
ner erhohten Nase. Als oberer Abschluss findet sich ein
schmaler, zylindrischer Fortsatz, der von einer diinnen
Scheibe mit einem hohen, spitzkegeligen Aufsatz und ei-
ner runden Ose abgeschlossen wird. Am Ansatz befinden
sich zwei einander gegeniiberliegende Durchlochungen.
Mafe: H 15,5 cm, max. Dm 7 cm

Gewicht: 37592 g

Lit.: Noll 1974, 36, Nr. 16.

A9 Farbtaf. 78
Réauchergefil3

AO: KHM, Antikensammlung, Inv. VI 4085 (ID 1242)
FO: aus Ephesos — Geschenk 1933

Dat.: 6.-7. Jh. (?)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstdndig, méBig korrodiert

Primére Herstellungstechnik: mehrteilig (Gefal3, 3 Ket-
ten, bestehend aus achterformigen Kettengliedern und

vermutlich sekunddr ergénzten, einfachen und offe-
nen Drahtringen mit ovalem Querschnitt, ein groBeres,
asymmetrisches Achterglied und ein Haken); Grundform
des GefdBes vermutlich gegossen, anschlieBend der Kor-
per durch Metalldrehen und der Rand durch Schmieden
nachbearbeitet; librigen Teile aus Draht vermutlich ge-
schmiedet, die Locher der Osen aus demselben Material
vermutlich von der AuBenseite her (nach-)gebohrt (vgl.
Grat am Rand der Locher und die glatte Innenseite)
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: regelméBige
und symmetrische lineare Verzierung auf der Auflensei-
te des Gefdl vermutlich durch Metalldrehen auf einer
Drehbank hergestellt

Beschreibung: Das Gefdf3 hat einen abgesetzten Stand-
fu}. Die Gefédlwiande sind mit umlaufenden feinen Lini-
en verziert, der Rand ist breitgeklopft und flach und weist
insgesamt drei Blechdsen auf, in denen je eine Kette aus
Achterdsen befestigt ist. Diese werden oben von einem
Ring (grofBeres asymmetrisches Achterglied) zusammen-
gefasst, in dem sich ein Haken zur Authidngung befindet.
MaBe: max. Dm 8,8 cm, 3,3-3,4 cm (StandfuB}), H ca.
19,3 cm (mit Kette), 6,2 cm (mit Osen), ca. 0,95 cm
(StandfuB), B Rand 0,3-0,4 cm, D Wand 0,2 cm
Gewicht: 163,0 g

A10 Farbtaf. 78
Réuchergefal

AO: KHM, Antikensammlung, Inv. VI 3989 (ID 1243)
FO: aus Ephesos — Geschenk von Sultan Abdul Ha-
mid II. an Kaiser Franz Joseph 1.

Dat.: 6.-7. Jh. (?)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstindig, méBig korrodiert, etwas verschliffen
Primdre Herstellungstechnik: mehrteilig (Gefd3, drei
Ketten, bestehend aus je neun achterformigen Ketten-
gliedern, ein offener Ring zum Zusammenhalten der
Ketten, ein Haken); Gefal} ist gegossen und (nach-)ge-
schmiedet und (nach-)getrieben (vgl. grobe Hammer-
spuren auf der Innenseite), die {ibrigen Teile aus Draht
(Kettenglieder, Ring, Haken) geschmiedet (vgl. deutlich
sichtbare Langsrillen auf dem Haken)

Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: die (sehr)
regelméBige und symmetrische lineare Verzierung auf
der AuBlenseite entweder vor dem Guss gestaltet und
nachbearbeitet oder auf einer Drehbank hergestellt (ohne
erkennbare Fehler); aufgrund der Farbe der AufBlenseite
eine Verzinnung des Objekts anzunehmen (durch die Be-
obachtungen der Restauratoren bestétigt)

Beschreibung: s. A 9 (ohne »breitgeklopften< Rand und
niedrigem Fuf}: eher >RingfuB« als »Standfuli<).

MafBe: max. Dm 8,3 cm, 3,4 cm (Standfuf3), H ca. 22 cm
(mit Kette), H 6,3 cm (mit Osen), D Wand 0,2 cm
Gewicht: 308,8 g

All Farbtaf. 79
Réuchergefal

AO: KHM, Antikensammlung, Inv. VI 3990 (ID 1251)
FO: aus Ephesos — Geschenk von Sultan Abdul Ha-
mid II. an Kaiser Franz Joseph 1.
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Dat.: 6.-7. Jh. (?)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: fast vollstindig, die Authédngung fehlt z. T., méBig
korrodiert und etwas verschliffen

Primdre Herstellungstechnik: mehrteilig (Gefdl und
Kette bestehend aus achterformigen Kettengliedern);
Gefdll durch Metalldrehen hergestellt (konzentrische Li-
nien auf der Seitenwand deutlich sichtbar), Locher der
Osen gebohrt (konisch und glatte Innenseite)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: gravierte li-
neare Verzierung der AuBlenseite (wahrscheinlich) durch
Metalldrehen/auf einer Drehbank gestaltet, aufgrund der
Farbe kann eventuell eine Verzinnung des Objekts ver-
mutet werden (vgl. A 10)

Beschreibung: s. A 10.

Mafe: max. Dm 8,9 x 8,7 cm, 3,1 cm (Standfuf3), max. H
5,7 cm (mit Osen), D Wand 0,2 cm

Gewicht: 147,1 g

A12 Taf. 72 und Farbtaf. 79
RéuchergefalBgriff/Katsion

AO: EM, Inv. 2149 (ID 558)

FO: aus der Johannesbasilika

Dat.: 11.-14. Jh. (typologischer Vergleich)

Mat.: bleihaltige Bronze (Pb-Sn-Bronze): 77,8 % Cu,
10,3 % Pb, 9,2 % Sn (RFA)

Erh.: Fragment, leicht korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: mehrteilig, die einzelnen
Teile (mit Ausnahme des Niets) vermutlich gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Werkzeug-
spuren kaum zu sehen, aber aufgrund der flachen/glatten
Ofl., der scharfen Seitenkanten und der geraden Seiten-
winden Nachbearbeitung der Einzelteile zu vermuten;
grobe Werkzeugspuren (Feilspuren [?]) nur auf dem
Blech mit D-féormigem Querschnitt (iberwiegend auf
der RS) zu finden; Beschlag und Blech durch Nieten ver-
bunden

Beschreibung: Es handelt sich um einen halbrund erhal-
tenen, durchbrochen gearbeiteten Beschlag mit einem
breiten Rahmen. Als Verzierung findet sich ein stilisier-
tes Tier im Profil mit eingeknickten Vorderbeinen, die
Hinterldufe sind im Sprung wiedergegeben. Das spitze
Maul ist weit aufgerissen, das Ohr oder Horn ist zuriick-
gebogen. Uber dem Tier befindet sich ein laschenartiges,
horizontal mit Ndgeln am Beschlag befestigtes Blech mit
D-férmigem Querschnitt. Es handelt sich um einen Teil
eines RéauchergefiBgriffs.

Mafe: erh. L 9,1 cm, 5,0 cm (Lasche), erh. H 5,0 c¢m,
1,2 cm, D 0,15-0,3 cm

Gewicht: 40,01 g

A13 Taf. 72 und Farbtaf. 79
RéuchergefdBgriff/Katsion

AO: GHD (ID 233)

FO: aus dem Hanghaus 2

Dat.: 11.—14. Jh. (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, etwas verschmutzt und méafig korrodiert
Primédre Herstellungstechnik: urspriinglich mehrteilig

(vgl. A 12), vermutlich gegossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: vermutlich
nachbearbeitet, jedoch Werkzeugspuren wegen der ma-
Big korrodierten Ofl. kaum zu sehen

Beschreibung: s. A 12, jedoch etwas weniger erhalten, da
die D-formige Lasche fehlt.

Mafe: erh. L9 cm, erh. H 4,0 cm, D 0,15-0,25 cm
Gewicht: 31,4 g

Al4 Farbtaf. 79
Behiltnis (?)

AO: EM, Inv. 15/30/78 (ID 783)

FO: aus der Johannesbasilika

Dat.: islamisch (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Sn-Bronze: 71,5 % Cu, 27,9 % Sn (RFA)

Erh.: vollstindig, Boden leicht eingedriickt

Primére Herstellungstechnik: mehrteilig, Grundform ist
getrieben (Werkzeugspuren deutlich zu sehen)
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Verzierung
durch Treibziselieren gestaltet

Beschreibung: Das sehr grof3e, zylindrische Objekt be-
steht aus zwei Teilen. Bis auf einen umlaufenden Wulst
und dartiber zwei vertiefte Linien ist das Behiltnis nicht
verziert. Der nicht mehr abnehmbare Deckel/Verschluss
ist halbkugelformig und hat einen abgestuften Rand, die
Mitte zieren ein flacher, runder Buckel und eine umlau-
fende schrige Verzierung.

Malfe: H 24,0 cm, Dm 8,5 cm

Gewicht: 401 g

A1l5 Taf. 73 und Farbtaf. 80
Verkleidungselement

AO: EM, Inv. 19/34/77 (ID 779)

FO: aus der Johannesbasilika — Ki St.J 77/43

Dat.: -

Mat.: Cu-Pb-Sn-Legierung (Nebenelemente: Fe, Ni)
(RFA — qualitativ)

Erh.: 2 Fragmente, oben verbrochen, méBig korrodiert
und etwas verschliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen (deut-
lich sichtbare Gusshaut)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Nachbear-
beitungsspuren kaum festzustellen

Beschreibung: Das Objekt besteht aus zwei langen, qua-
dratischen Stében, unten verkleidet mit glockenférmig
nach auBen gebogenen Elemente. Uber den Stiben be-
findet sich ein angegossenes, innen hohles und an der
Auflenflache mit horizontaler Linie verziertes Gebilde.
Mafe: erh. H 11,9 cm, max. B 3,4 cm, D 0,2—1,6 cm
Gewicht: 160,88 g

Al6 Taf. 73 und Farbtaf. 80
Verkleidungselement

AO: EM, Inv. 2/83/92 (ID 679)

FO: aus Torbali

Dat.: —

Mat.: Cu-Sn-Pb-Legierung (Nebenelemente: Fe, Ni)
(RFA — qualitativ)
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Erh.: vollstindig, VS ist leicht, RS stark korrodiert, ver-
schmutzt; VS méaBig verschliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: >durchbro-
chene Verzierung« vermutlich vor dem Guss gestaltet
und anschlieend nachbearbeitet; vor allem tber dem
Standbein viele Werkzeugspuren (Feilspuren) auf VS zu
erkennen

Beschreibung: Das trapezformige Objekt ist durchbro-
chen gearbeitet und steht auf einer Art Basis aus einem
Waulst und einem kleinen, konischen Standbein. Die Ver-
zierung zeigt zwei antithetische, auf den Hinterldufen
stehende stilisierte Tiere im Profil, die vielleicht Hirsche,
Hunde oder Lowen meinen. Die oberen Ecken des Tra-
pezes beschlieft je ein halbplastischer, ebenfalls stilisier-
ter Tierkopf.

Male: H 10,6 cm, max. B 11,7 cm, Dm Ful3 3,6 cm
Gewicht: 195,49 g

A17 Taf. 73 und Farbtaf. 80
Lampensténder in Tierform (?)

AO: EM, Inv. 20/38/83 (ID 557)

FO: aus der Johannesbasilika

Dat.: 6.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Cu-Sn-Pb-Legierung (Nebenelemente: Fe, Ni)
(RFA — qualitativ)

Erh.: Fragment, schlecht erhalten, méBig korrodiert und
miBig verschliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: wahrschein-
lich nach dem Guss bearbeitet, dennoch aufgrund des
schlechten Erhaltungszustands keine Werkzeugspuren
Beschreibung: Der Stidnder ist in Form eines auf den
Hinterbeinen aufrecht stehenden, vollplastischen Tieres,
vielleicht eines Affen, gestaltet. Schnauze und Augen
sind noch zu erkennen, trotz des sehr abgeriebenen Zu-
stands. Der lange Riicken ist durchgestreckt, die Beine
sind geschlossen. Der Schwanz ist durch eine kleine
Spitze gekennzeichnet. Die Beine stehen auf einer di-
cken Scheibe, die den Ubergang zu einem rundstabigen
Schaft markiert, der verbrochen ist. Der Dorn, den das
Tier aufgrund von Vergleichen wohl urspriinglich vor
sich gehalten hat, fehlt.

MalBe: erh. L 6,6 cm, 9,0 cm (mit Schaft), max. B 2,0 cm,
Dm Schaft 0,4cm

Gewicht: 39,81 g

A18 Taf. 73 und Farbtaf. 80
Griff in Form einer menschlichen Figur

AO: EM, Inv. 12/30/78 (ID 556)

FO: aus der Johannesbasilika

Dat.: —

Mat.: bleihaltige Bronze (Sn-Pb-Bronze): 69,3 % Cu,
14,5 % Sn, 12,9 % Pb (RFA)

Erh.: Fragment, Kopf fehlt, etwas korrodiert und leicht
verschliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: Nachbe-
arbeitungsspuren (Feilspuren) iiberwiegend auf der RS

um den Riicken zu sehen; Kerben am Rand der kleinen
»Basis< und die Hand sind nachgraviert; gravierte kurze
Linien unter dem Arm, der vor dem Kérper liegt; gesam-
ter Oberkorper und eines der Beine mit vielen unregel-
méfigen Punktpunzierungen (?) verziert

Beschreibung: Es handelt sich um den Korper einer
vollplastischen menschlichen Figur, die leicht im Profil
steht und mit einem kurzen Gewand bekleidet ist. Der
rechte Ful3 ist das Standbein, der linke Ful} verharrt in
Schrittstellung. Der rechte Arm liegt vor dem Korper, die
Finger sind deutlich angegeben, und weisen — aufgrund
von drei Linien — vielleicht Armreifen auf. Die Hand hilt
einen groflen, dreieckigen Gegenstand (Leier [?]). Bis
auf den Arm ist die gesamt Figur durchgehend mit klei-
nen Punzen verziert. — Die Figur steht auf einer kleinen,
rechteckigen Basis, die am Rand gekerbt ist. Darunter
befindet sich ein Schaft, der sich in vier diinne, pfeiler-
dhnliche Stdbe teilt und dann verbrochen ist.

Male: erh. H 8,5 cm, 4,5 cm (Figur), max. B 2,8 cm, D
0,3-0,6 cm

Gewicht: 49,57 g

A19 Farbtaf. 81
Figiirliches Blech

AO: EM, Inv. 1/42/89 (ID 784)

FO: aus Nazili

Dat.: spatbyzantinisch — kreuzfahrerzeitlich — modern (?)
Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: fast vollstindig: aufgrund der Lotspuren auf der
RS am Rand der »allein stehenden< Frauendarstellung
zu vermuten, dass ein oder mehrere Blechteile fehlen (s.
sekundédre Herstellungstechnik); méBig korrodiert und
méBig verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: mehrteilig (vier Teile er-
halten, ein Teil besteht aus einem Blech mit rechteckigem
unterem Teil und einen Mann oder eine Frau darstellen-
dem oberem Teil); vermutlich aus einem groferem Blech
ausgeschnitten (vgl. Schnittspuren am Rand der einzel-
nen Blechteile) und mittels einer einteiligen negativen
Form durch Pressblechtechnik bearbeitet

Sekundire Herstellungstechnik/Verzierung: Teile sind
durch Léten verbunden (vgl. die erhaltene Lotspuren auf
der RS bei den Beriihrungsstellen der Blechteile und am
Rand eines der Blechteile); feine Details eventuell nach-
ziseliert

Beschreibung: Aus einem diinnen Blech ausgeschnitten,
finden sich vier relativ einheitliche Ganzkdrperfiguren
frontal dargestellt. Jede steht auf einem rechteckigen
Blech, verziert mit kleinen Rauten, gefiillt mit griechi-
schen Kreuzen und stark geschweiften Hasten. Die Figu-
ren tragen kurze Stiefelchen, die Fiile sind nach aufen
gedreht. Das Gewand ist gegiirtet, der untere Teil in star-
ke vertikale Falten mit bogenférmigen Abschliissen ge-
gliedert. Die Armel sind an der Schulter stark mit Falten
gebauscht, um den Hals liegt ein spitzer Doppelkragen.
Die Gesichter sind rund mit kleinen Miindern, starken
Nasen und kleinen Augen. Die Haare fallen leicht in
Wellen seitlich herab. Eine Ausnahme bildet die zweite
Figur von rechts, deren Rock glatt ist und einen eckigen
Saum aufweist. Sie trdgt auch als einzige kurzes Haar,
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und die Armel sind nicht gebauscht. Jede Figur hat den
linken Arm vor der Brust liegen und hilt in der Rech-
ten ein langes lateinisches Kreuz. Kleidung und Stiefel
erinnern an mittelalterliche Knappen und eher nicht an

Beleuchtung

A20 Taf. 74
Authéngung (?)

AO: GHD (ID 1258)

FO: aus der Marienkirche/Episkopeion — 1990, SO 1/90,
Ki 8/90, Stratum Schutt

Dat.: 5.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: nicht vollstindig, Ende (Ose) abgebrochen, fehlt,
etwas korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, geschmiedet
(vgl. unregelmiBiger Dm, Facetten und stérker bearbei-
teter Haken)

Beschreibung: Es handelt sich um einen hakenformig ge-
bogenen, leicht rundstabigen Draht.

Mafe: H 9,4 cm, Dm Haken ca. 2,4 cm (Innen), D 0,2—
0,25 cm

Gewicht: 2,8 g

A21 Taf. 74
Authéngung

AO: EM, Inv. — (ID 1259)

FO: aus dem Stadion — 1993, Sektor 7, 22/93

Dat.: 5.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: fast vollstandig

Herstellungstechnik: nicht untersucht

Beschreibung: Die Aufhidngung besteht aus drei lang-
rechteckigen Blechstreifen, die oben mit einer Ose zu-
sammengefasst sind. In dieser ist ein Haken befestigt.
MafBe: L 16,2 cm, 6,1-8,0 cm (Blechstreifen), 4,2 cm
(groBer Haken), Dm Haken 0,6—1,1 c¢cm (innen), B 0,2—
0,6 cm (Blechstreifen), 0,1-0,2 cm (Haken)

Gewicht: —

A22 Taf. 74
Authéngung

AO: GHD (ID 1260)

FO: aus dem Stadion — 1993, Sektor 1/2, 22/93

Dat.: 5.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment

Herstellungstechnik: nicht untersucht

Beschreibung: Es handelt sich um einen Haken, der tiber
eine Achterdse mit einem weiteren Runddraht verbunden
ist.

Malfe: H9,7 cm, Dm Haken 2 cm, D 0,1-0,2 cm
Gewicht: —

A23 Taf. 75 und Farbtaf. 82
Authéngung
AO: EM, Inv. 76/42/93 (ID 931)

byzantinisches Gewénder.
Malfe: H 9,0 cm, max. B 11,8 cm
Gewicht: —

FO: aus dem Olympieion/Marienkirche — 1993, Ki
66/93, SO 1/93, Ziegelschutt unter Hofboden (byz.)
Dat.: 5.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: bleihaltiges Kupfer: 90,3 % Cu, 4,6 % Pb, 3,7 %
Zn (RFA)

Erh.: vollstindig, médBig korrodiert und etwas verschliffen
Primdre Herstellungstechnik: mehrteilig (3 Haken,
3 Ketten bestehend aus je 2 achterformigen Kettenglie-
dern, 3 lingliche, rundstabige Stiibe mit offenen Osen
an beiden Enden, ein groferer Haken mit umgewickel-
tem Osenende), jeder Teil besteht aus vermutlich durch
Schmieden geformtem Draht (vgl. unregelmifiger und
wechselnder Dm der Glieder)

Sekunddre  Herstellungstechnik/Verzierung:  Zusam-
menfiigen der Einzelteile durch offenen Doppel-Osen/
Doppel-Haken-Verschluss oder Zusammenfiigen des
langlichen Hakens mit den ldnglichen Gliedern durch
Haken-Osen-Verschluss

Beschreibung: Die Authidngung ist aus mehreren Teilen
zusammengesetzt. Oben befindet sich ein offener Haken,
der unten zu einer groBen, umwickelten Ose geformt ist.
In diese eingehdngt sind drei lange, rundstabige Stringe,
die in kleinen, offenen Haken enden. Darin eingehdngt
sind jeweils Achterdsen, in denen wiederum ein Haken
befestigt ist.

Male: H ca. 31,0 cm, Dm Haken 1,5-2,2 cm, D 0,2—
0,4 cm

Gewicht: 113,52 g

A24 Taf. 76 und Farbtaf. 82
Aufhingung

AO: GHD (ID 1261)

FO: aus der Marienkirche — 1996, 12/96

Dat.: 5.—7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung oder Messing (keine RFA)

Erh.: vollstidndig (keine Bruchstelle), kaum korrodiert,
etwas verschliffen (vgl. die Innenseite der Achter-Ket-
tenglieder)

Primédre Herstellungstechnik: mehrteilig, die einzelne
Teile sind gegossen und eventuell nachgeschmiedet
Beschreibung: Die Authédngung besteht aus einer runden,
groBen Ose, an der oben eine weitere kleinere Ose befes-
tigt ist. Darin verhakt sind mehrere Achterésen sowie als
Abschluss ein weiterer Haken.

Mafe: L 11,2 cm, Dm 1,0 cm (Haken), 2,3 cm (Ring in-
nen), D 0,3-0,6 cm

Gewicht: 37,8 g

A25 Taf. 76 und Farbtaf. 82
Aufhingung

AO: GHD (ID 1262)

FO: aus der Marienkirche — 1997, 119/97, studliches Pas-
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tophorion, Kanal C

Dat.: 5.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: fast vollstdndig, méBig korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: einteilig (?), eventuell ge-
gossen und/oder (nach-)geschmiedet

Sekundire Herstellungstechnik/Verzierung: eine Ose ist
an einem Ende umgeformt und umgewickelt
Beschreibung: Der Runddraht ist an einem Ende zu einer
fast herzformigen Ose gebogen.

MabBe: min. L 8,54 cm, max. B Ose 1,1 cm, D 0,2 cm
Gewicht: —

A 26 Taf. 76 und Farbtaf. 82
Aufthéngung

AO: EM, Inv. 77/42/93 (ID 932)

FO: aus dem Olympieion/Marienkirche — 1993, Ki
186/93, Schnitt 4/93, SO 1/93

Dat.: 5.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupfer: 90,5 % Cu, 4,2 % Zn (RFA)

Erh.: fast vollstindig, ein Authdngungsstrang fehlt, bei
einem anderen sind Haken und Kette extra, etwas kor-
rodiert

Primdre Herstellungstechnik: mehrteilig (Haken, ach-
terformige Kettenglieder, langliche Stdbe, ldnglicher
Haken mit umgewickeltem Osenende); jeder Teil besteht
aus vermutlich durch Schmieden geformtem/gestaltetem
Draht (vgl. unregelméafliger und wechselnder Dm der-
selben Glieder); die flach gehdmmerten Enden einzelner
Teile (die Haken und die ldngliche Glieder) durch Stan-
zen gestaltet (vgl. gewdlbte Ofl.)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Zusam-
menfiigen der Einzelteile durch offenen Doppel-Osen/
Doppel-Haken-Verschluss, die langlichen Stibe locker
tordiert/verdrillt

Beschreibung: s. A 23, jedoch handelt es sich bei der
Aufhidngung A 26 um verdrillte Stébe.

MafBe: max. L ca. 26,0 cm, max. Dm 1,8 cm (oberer
Haken innen), 1,8 cm (untere Haken innen), D tordierte
Stébe 0,2-0,35 cm

Gewicht: 10,4 g

A27 Farbtaf. 83
Authéngung

AO: EM, Inv. — (ID 1024)

FO: aus dem Stadion — 1994, Ki 84/94, SO 1/94

Dat.: 5.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstindig, leicht korrodiert und méBig verschliffen
Primédre Herstellungstechnik: mehrteilig (Haken, achter-
formige Kettenglieder, ldngliche Stibe, langlicher Haken
mit umgewickeltem Osenende); wegen fehlender Werk-
zeugspuren Grundherstellungstechnik kaum zu bestim-
men, Osenenden und Haken durch Schmieden geformt
(vgl. die glatten Facetten)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Zusam-
menfiigen der Einzelteile durch offenen Doppel-Osen/
Doppel-Haken-Verschluss und Zusammenfiigen des

langlichen Hakens mit den ldnglichen Gliedern durch
Osen-Haken-Verschluss; winzige Querrillenreihe ent-
lang der ldnglichen Stibe eventuell als Verzierung zu
interpretieren oder eventuell Entstehung dieser wéihrend
der Herstellung der Drihte (?)

Beschreibung: s. A 23, wobei die einzelnen Stringe win-
zige Querrillen aufweisen.

Mafle: —

Gewicht: —

A28 Taf. 77 und Farbtaf. 84
Aufhingung

AO: EM, Inv. — (ID 1017 + 1018)

FO: aus der Marienkirche — 1986, FN 87/86, aus Raum
K, SO 4/90 (?), Einsturzschicht

Dat.: 5.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstdndig, leicht korrodiert und leicht verschliffen
ID 1017: primdre Herstellungstechnik: mehrteilig
(linglicher Stab mit umgewickeltem Osenende, kleines
Blech), Stab vermutlich durch Schmieden gestaltet; se-
kunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Loch auf dem
Blech durch Stanzen hergestellt (vgl. gewdlbte Ofl.)

ID 1018: primédre Herstellungstechnik: mehrteilig (Ha-
ken, achterformige Kettenglieder, langliche Stibe, gro-
Beres, asymmetrisches Achterglied zum Zusammenhal-
ten der lédnglichen Stibe), Einzelteile durch Schmieden
geformt (Facetten und Léngsrillen deutlich zu sehen);
sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Zusammen-
fiigen der Einzelteile durch offenen Doppel-Osen/Dop-
pel-Haken-Verschluss

Beschreibung: s. A 23.

Male: ID 1017: L 11,2 cm; ID 1018: L 13,6 cm, Dm
Haken 1,2-1,4 cm, D 0,15-0,3 cm

Gewicht: —

A29 Farbtaf. 84
Aufhingung

AO: EM, Inv. — (ID 1042)

FO: aus Ephesos

Dat.: 5.-7. Jh. (?)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: fast vollstindig, ein Stab fehlt, maBig korrodiert
Primédre Herstellungstechnik: mehrteilig (Haken, achter-
formige Kettenglieder, langliche Stébe, ldnglicher Haken
mit umgewickeltem Osenende); Einzelteile vermutlich
durch Schmieden geformt (vgl. wechselnden Dm der
Teile)

Sekunddre  Herstellungstechnik/Verzierung:  Zusam-
menfiigen der Einzelteile durch offenen Doppel-Osen/
Doppel-Haken-Verschluss und Zusammenfiigen des
langlichen Hakens mit den ldnglichen Gliedern durch
Haken-Osen-Verschluss

Beschreibung: s. A 23.

Mafe: —

Gewicht: —
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A30 Farbtaf. 85
Aufhdngung

AO: EM, Inv. — (ID 1044)

FO: aus Ephesos

Dat.: 5.-7. Jh. (?)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: fast vollstdndig, ein Stab fehlt, leicht korrodiert und
deutlich verschliffen (vgl. spitze Osenenden)

Primdre  Herstellungstechnik:  mehrteilig  (Haken,
langliche Stébe, langlicher Haken mit umgewickeltem
Osenende); Einzelteile vermutlich durch Schmieden ge-
formt (vgl. wechselnden Dm der Teile)

Sekundire Herstellungstechnik/Verzierung: Zusammen-
fiigen der FEinzelteile durch offenen Doppel-Osen/
Doppel-Haken-Verschluss und Zusammenfiigen des
langlichen Hakens mit den ldnglichen Gliedern durch
Haken-Osen-Verschluss

Beschreibung: s. A 23.

Malle: —

Gewicht: —

A3l Taf. 77
Authingung

AO: EM, Inv. — (ID 1263)

FO: aus dem Stadion — 1993, 45/93

Dat.: 5.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment

Herstellungstechnik: nicht untersucht
Beschreibung: s. A 22.

Mafe: L 11,5 cm, Dm Haken 1,5 cm, D 0,1-0,3 cm
Gewicht: —

A32 Farbtaf. 85
Aufhdngung

AO: EM, Inv. — (ID 183)

FO: aus der spétantiken Wohnbebauung im Hafengym-
nasium — 2007, SO 2, SE 2004, Laufnr. 2021/KF 2, Mau-
erversturz

Dat.: 5.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: fast vollstindig, Aufhdngung verbrochen oder ver-
formt, gesamte Ofl. maBig korrodiert, kleinen Haken ma-
Big verschliffen

Primdre Herstellungstechnik: mehrteilig (Haken, ach-
terformige Kettenglieder, ldngliche Stibe, langlicher
Haken); Kettenglieder bestehen aus vermutlich ge-
schmiedetem Draht mit rundem oder ovalem Dm, die
langlichen Stébe vermutlich aus gegossenen und (nach-)
geschmiedeten Blechen (vgl. unregelméfige Seitenkan-
ten); Nachbearbeitungsspuren kaum zu sehen

sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: Locher auf
den Blechen durch Stanzen hergestellt (vgl. gewdlbte
Ofl)

Beschreibung: s. A 21.

Mafe: L 14,4 cm

Gewicht: 19,73 g

A33 Taf. 77 und Farbtaf. 85
Aufhéngung

AO: EM, Inv. — (ID 1012)

FO: aus der Marienkirche — 1986, Ki 12/86

Dat.: 5.—7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, leicht korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig, vermutlich ge-
schmiedet (vgl. Hammerspuren auf Ofl.) oder eventuell
gegossen, anschlieBend nachgeschmiedet

Sekundire Herstellungstechnik/Verzierung: eine Ose
und ein Haken an/von den Enden vermutlich durch
Schmieden gestaltet

Beschreibung: Der offene und zu einem Rund gebogene
Haken ist oben in einer kleinen Ose geschlossen.

Mafe: L 9,7 cm, Dm Haken 2,1 cm, D 0,1-0,3 cm
Gewicht: —

A 34 Farbtaf. 86
Aufhéngung

AO: KHM, Antikensammlung, Inv. VI 4013 (ID 1231)
FO: aus Ephesos — Geschenk von Sultan Abdul Ha-
mid II. an Kaiser Franz Joseph L.

Dat.: 5.-7.Jh. (?)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: fast vollstindig, ein Stab fehlt, mifBig korrodiert
und leicht verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: mehrteilig (urspriinglich
wahrscheinlich aus 7 Teilen bestehend: Draht mit Ose
und Haken, 2 Haken, 2 achterformige Kettenglieder,
2 langliche Stibe, ein linglicher Haken mit umgewickel-
tem Osenende); Einzelteile wurden vermutlich durch
Schmieden geformt

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Zusam-
menfiigen der Einzelteile durch offenen Doppel-Osen/
Doppel-Haken-Verschluss und Zusammenfiigen des
langlichen Hakens mit den lidnglichen Gliedern durch
Haken-Osen-Verschluss

Beschreibung: s. A 23.

Malle: max. L ca. 29,0 cm, D Draht 0,1-0,2 cm
Gewicht: 10,4 g

A35 Farbtaf. 86
Aufhingung

AO: KHM, Antikensammlung, Inv. VI 4014 (ID 1230)
FO: aus Ephesos — Geschenk von Sultan Abdul Ha-
mid II. an Kaiser Franz Joseph L.

Dat.: 5-7.Jh. (?)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment (?), méBig korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: einteilig (urspriinglich
eventuell mehrteilig); Objekt besteht aus einem Draht
mit ovalviereckigem Querschnitt, der vermutlich durch
Schmieden geformt wurde; ein Ende zu einer Ose ge-
formt, das andere Ende flach gehdmmert und zu einem
Haken mit aufgerolltem Ende gebildet

Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: Draht in sei-
ner Gesamtlange locker tordiert/verdrillt

Beschreibung: Der verdrillte Stab ist an einem Ende zu
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einem offenen Haken gebogen und endet in einer kleinen
Volute. Das andere Ende ist zu einer Art Ose geformt.
MaBe: L 18,1 cm, max. Dm 0,4 cm (Mitte), 0,3 cm (Ose),
0,2-0,4 cm (Haken)

Gewicht: 17,9 g

A 36 Taf. 77
Aufhidngung

AO: GHD (ID 325)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6007, Laufnr. 6045, Versturzschicht nach Deponie-
rungen im 7. Jh.

Dat.: 5.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich); tpg 3. D.
7.~1.D. 8. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Messing: 91,2 % Cu, 6,4 % Zn (RFA)

Erh.: Fragment, stark korrodiert

Primére Herstellungstechnik: urspriinglich wahrschein-
lich mehrteilig; wegen der korrodierten Ofl. keine Werk-
zeugspuren zu sehen

Beschreibung: Es handelt sich um einen diinnen, rund-
stabigen Draht, der zu einem offenen Haken geformt ist.
Male: erh. L 5,0 cm, Dm 1,7 cm, D 0,1-0,3 cm
Gewicht: 1,4 g

A37 Taf. 77
Authéngung

AO: GHD (ID 1077)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 2, SE 2049/12,
EVH12-2049/2388, Raum 1.16 (alte Bezeichnung R 2)
Dat.: 5.—7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, miBig korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig (?), wahrschein-
lich durch Schmieden geformt (vgl. die unregelméBigen
Verdnderungen der Dm)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: spiralig um-
gewickeltes Ende

Beschreibung: Eine groBe Ose, geformt aus Draht mit
rechteckigem Querschnitt, ist an ihrem Ende dreimal
spiralformig umwickelt, das anschlieBende Blech ist
verbrochen.

Male: erh. L 4,2 cm, max. B 1,2 cm, D 0,2-0,6 cm
Gewicht: 6,62 g

A38 Taf. 77 und Farbtaf. 86
Polykandelonverzierung (?)

AO: GHD (ID 234)

FO: aus dem Hanghaus 2

Dat.: 12.-14. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, méBig korrodiert und méBig verschmutzt
Primére Herstellungstechnik: urspriinglich vermutlich
mehrteilig, gegossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: eventuell
nachbearbeitet (keine Werkzeugspuren aufgrund der kor-
rodierten und verschmutzten Ofl.)

Beschreibung: Es handelt sich vermutlich um ein durch-

brochen gearbeitetes Fragment einer Polykandelonver-
zierung.

Mafe: erh. H 2,9 cm, erh. B 1,9 cm, D 0,2-0,25 cm
Gewicht: 2,9 g

A39 Farbtaf. 86
Gliederkette

AO: KHM, Antikensammlung, Inv. VI 3233 (ID 1254)
FO: aus Ephesos — Geschenk von Sultan Abdul Ha-
mid II. an Kaiser Franz Joseph 1.

Dat.: 6.-7. Jh. (?)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Gliederkette vollstindig, maBig korrodiert und
leicht verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: mehrteilig (25 achterfor-
mige Kettenglieder), wahrscheinlich durch Schmieden
hergestellt

Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: Zusammen-
fligen der Kettenglieder durch offenen Doppel-Osen/
Doppel-Haken-Verschluss

Beschreibung: Die Gliederkette besteht aus ineinander
verhakte Achterdsen.

Mafe: L 47,0 cm, Dm Kettenglieder 0,3-0,4 cm
Gewicht: 126 g

A 40 Taf. 78
Gliederkette

AO: GHD (ID 216)

FO: aus dem Hanghaus 2

Dat.: 6.—7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: fast vollstidndig, eine geflochtene Kette fehlt ver-
mutlich, stark korrodiert

Primére Herstellungstechnik: mehrteilig; die Ringe mit
umgewickelten Enden vermutlich geschmiedet
Sekundire Herstellungstechnik/Verzierung: wegen der
stark korrodierter Ofl. keine Werkzeugspuren zu erkennen
Beschreibung: Als oberer Abschluss findet sich ein gro-
Ber Ring mit offenen Enden, an einer Stelle mit Draht
umwickelt (der andere Draht fehlt), der wohl dazu dien-
te, dass die Ketten nicht verrutschen konnten. Die zwei
erhaltenen Ketten bestehen aus doppelt zopfformig ge-
flochtenen Dréhten, an deren Enden je ein etwas kleine-
rer Ring befestigt ist, ebenfalls wieder an zwei Stellen
mit Draht umwickelt.

Mafe: max. L 14 cm, max. Dm 3.3 cm (grofer Ring),
2,1 cm (kleine Ringe), B Ketten 0,6-0,8 cm, D Ringe
0,25-0,5 cm

Gewicht: 27,7 g

A41 Taf. 78
Gliederkette

AO: GHD (ID 81)

FO: aus dem sog. frithbyzantinischen Hort im Hang-
haus 2 — 1997, Ki 97/122

Dat.: 6.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich); 4.—7. Jh. (?)
(Fundkontext)

Mat.: Haken: bleihaltiges Messing: 81,2 % Cu, 8,4 % Pb,
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6,4 % Zn (RFA); Kette (eines der Glieder): bleihaltiges
Messing: 75,8 % Cu, 12,5 % Pb, 7,7 % Zn (RFA)

Erh.: Fragment, leicht korrodiert und leicht verschliffen
Primdre Herstellungstechnik: mehrteilig (mehrere ach-
terformige Kettenglieder und Haken), die einzelnen Tei-
le vermutlich durch Schmieden geformt

Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: Zusammen-
fiigen der Einzelteile durch offenen Doppel-Osen/Dop-
pel-Haken-Verschluss

Beschreibung: Es handelt sich um eine Gliederkette, an
beiden Enden finden sich offene Haken.

Mafe: erh. L 11,3 cm, D 0,15-0,3 cm

Gewicht: 7,8 g

A42 Taf. 78
Gliederkette

AO: GHD (ID 69)

FO: aus dem sog. frithbyzantinischen Hort im Hang-
haus 2 — 1997, Ki 97/145

Dat.: 6.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich); 4.—7. Jh. (?)
(Fundkontext)

Mat.: Kupfer: 92,0 % Cu (RFA)

Mat.: grofes, rundes Blech: bleihaltiges Kupfer: 93,1 %
Cu, 6,1 % Pb (RFA); kleines, runder Blech: Blei oder Pb-
Cu-Legierung: 82,5 % Pb, 10,0 % Cu (RFA)

Erh.: Fragment, kaum korrodiert, durch Gebrauch stark
verschliffen (vgl. den verjlingten Bereich der Kettenglie-
der, wo sich die Glieder beriihren)

Primére Herstellungstechnik: mehrteilig (achterformige
Kettenglieder); einzelnen Glieder vermutlich geschmie-
det (Werkzeugspuren kaum zu sehen und Ofl. stark ver-
schliffen)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Zusammen-
fiigen der Einzelteile durch offenen Doppel-Osen/Dop-
pel-Haken-Verschluss

Beschreibung: Es handelt sich um Reste einer Glieder-
kette aus Achterdsen.

MaBe: erh. L 6,3 cm, D 0,15-0,3 cm

Gewicht: Kette: Einzelteil 0,7 g; 3 Glieder 7,5 g; insge-
samt 8,2 g

A43 Taf. 78 und Farbtaf. 86
Gliederkette

AO: GHD (ID 70)

FO: aus dem sog. frithbyzantinischen Hort im Hang-
haus 2 — 1997, Ki 97/150

Dat.: 6.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich); 4.—7. Jh. (?)
(Fundkontext)

Mat.: groBeres, glianzend poliertes/restauriertes Glied:
Messing: 87,7 % Cu, 6,6 % Zn (RFA); kKleineres, kor-
rodiertes Glied: Messing: 90,4 % Cu, 8,5 % Zn; Objekt
ohne Abb. (?): Messing: 91,3 % Cu, 7,2 % Zn (RFA)
Erh.: Fragment, stark korrodiert und etwas (?) ver-
schliffen

Primére Herstellungstechnik: mehrteilig (achterformige
Kettenglieder); einzelnen Glieder vermutlich geschmie-
det (Werkzeugspuren kaum sichtbar)

Sekundire Herstellungstechnik/Verzierung: Zusammen-
fiigen der Einzelteile durch offenen Doppel-Osen/Dop-

pel-Haken-Verschluss

Beschreibung: s. A 41.

Male: erh. L 12,5 cm, D 0,1-0,2 cm

Gewicht: insgesamt 12,7 g; ein Kettenglied 0,3 g

A 44 Taf. 79
Gliederkette

AO: GHD (ID 431)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO 21,
SE 21080, KF 1, Laufnr. 21121 Schutteinfiillung unter
Lauthorizont (5.-6. Jh.)

Dat.: 6.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich); 5.—6. Jh.
(Fundkontext — E. Profant)

Mat.: bleihaltiges Kupfer: 93,6 % Cu, 5,1 % Pb (RFA)
Erh.: Fragment, sekundir (teilweise) verformt, mafig
korrodiert und etwas verschliffen

Primére Herstellungstechnik: mehrteilig (achterformige
Kettenglieder); einzelnen Glieder vermutlich geschmie-
det (Werkzeugspuren kaum sichtbar)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Zusammen-
fiigen der Einzelteile durch offenen Doppel-Osen/Dop-
pel-Haken-Verschluss

Beschreibung: s. A 41.

Mafe: erh. L 8,0 cm, max. B 1,1 cm, D 0,15-0,3 cm
Gewicht: 3,9 g

A45 Taf. 79
Gliederkette

AO: GHD (ID 35)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6017, KF 39,Deponierung

Dat.: 6.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich); E. 6.—1. H.
7. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: bleihaltiges Messing: 77,3 % Cu, 13,7 % Zn, 7,8 %
Pb (RFA)

Erh.: Fragment, leicht korrodiert, durch Gebrauch stark
verschliffen (vgl. den verjiingten Bereich der Kettenglie-
der, wo sich die Glieder beriihren)

Primédre Herstellungstechnik: mehrteilig (achterformige
Kettenglieder); einzelnen Glieder vermutlich geschmie-
det (vgl. unregelmifBiger Durchmesser der Dréhte)
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Zusammen-
fiigen der Einzelteile durch offenen Doppel-Osen/Dop-
pel-Haken-Verschluss

Beschreibung: s. A 41.

MaBe: erh. L 5,5 cm, D 0,15-0,3 cm

Gewicht: 6,6 g

A 46 Taf. 79
Gliederkette

AO: GHD (ID 437)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO 21,
SE 21073, Laufnr. 21113, KF 1, Schutteinfiillung/Grube
Dat.: 6.—7. Jh. (?) (typologischer Vergleich); tpg 3.—4. Jh.
(Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Messing: 77,3 % Cu, 17,5 % Zn (RFA)

Erh.: Fragment, leicht verformt und leicht korrodiert
Primédre Herstellungstechnik: einzelnen Glieder sind
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vermutlich geschmiedet (vgl. unregelmafliger Dm der
Drihte)

Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: Zusammen-
fiigen der Einzelteile durch offenen Doppel-Osen/Dop-
pel-Haken-Verschluss

Beschreibung: s. A 41.

Malbe: erh. L 3,2 ¢cm, D 0,15-0,2 cm

Gewicht: 1,8 g

A 47 Taf. 79
Gliederkette

AO: GHD (ID 374)

FO: aus den Tabernen im Hanghaus 2 — 1983, Ki 83/11,
Tabernen 11/1

Dat.: 6.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: grofler Haken: bleihaltiges Kupfer oder bleihalti-
ges Messing: 86,2 % Cu, 6,5 % Pb, 4,2 % Zn, 1,6 % Sn
(RFA); Kettenglied 1: bleihaltiges Messing: 76,9 % Cu,
12,0 % Pb, 10,6 % Zn (RFA); Kettenglied 2: bleihaltiges
Messing: 68,5 % Cu, 19,1 % Pb, 11,5 % Zn (RFA); Ket-
tenglied 3: bleihaltiges Messing: 71,7 % Cu, 19,0 % Pb,
8,5 % Zn (RFA)

Erh.: 3 Fragmente, méBig korrodiert und etwas ver-
schliffen

Primére Herstellungstechnik: einzelnen Glieder vermut-
lich geschmiedet (vgl. unregelméBiger Dm der Drihte
und Werkzeugspuren), das dickere Glied eventuell ge-
gossen (?)

Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: Zusammen-
fiigen der Einzelteile durch offenen Doppel-Osen/Dop-
pel-Haken-Verschluss

Beschreibung: Es handelt sich um zwei Kettenglieder,
die an einem omegaformig gebogenen Haken befestigt
sind, sowie um einen weiteren dickeren Haken.

Male: Haken: L 3,0 cm, B 1,9 cm, D 0,35-0,65 cm; Ket-
tenglieder mit Haken: L ca. 8,0 cm, max. B 0,8 cm, D
0,1-0,25 cm

Gewicht: dickeres Glied 16,4 g; kleines Glied 1,0 g; Ha-
ken + kleine Glieder 2,9 g; insgesamt 19,3 g

A48 Taf. 79 und Farbtaf. 87
Gliederkette

AO: GHD (ID 219)

FO: aus dem Hanghaus 2

Dat.: 6.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, etwas korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: einteilig (urspriinglich
vermutlich mehrteilig), gegossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: vielleicht
(nach-)geschmiedet (Facetten und Léngsrillen teilweise
zu erkennen)

Beschreibung: Es handelt sich um ein Kettenglied mit
offenen Enden.

Male: erh. L 2,4 cm max. B 1,6 cm, D 0,4 cm

Gewicht: 4,8 g

A49 Taf. 79 und Farbtaf. 87
Haken

AO: EM, Inv. 2151 (ID 552)

FO: aus der Johannesbasilika

Dat.: 9.-14. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: bleihaltiges Kupfer: 77,6 % Cu, 13,0 % Pb (RFA)
Erh.: fast vollstiandig, untere Ose verbrochen

Primére Herstellungstechnik: urspriinglich wahrschein-
lich mehrteilig, gegossen

Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: wegen der
starken Korrosionsschicht und Verschmutzung Werk-
zeugspuren nicht zu sehen, vermutlich ehemals an einem
Ende eine Scharnierkonstruktion (nur Reste der Ose er-
halten)

Beschreibung: Der lange Haken besteht aus sechs aufei-
nanderfolgenden Dreiecken mit durchgehendem Mittel-
grat und erinnert in seiner Form an einen Widerhaken.
Als oberer Abschluss findet sich iiber einer schmalen
Leiste eine Ose. Die verbrochene Ose am unteren Ende
steht im rechten Winkel dazu. Die VS ist plastisch ge-
wolbt, die RS flach. Es handelt sich wohl um einen Auf-
héngungsteil eines Polykandelons oder eines gréfieren
Radleuchters.

Malfe: erh. L7,8 cm, B 1,2 cm, D 0,2-0,35 cm
Gewicht: 14,3 g

A50 Farbtaf. 87
Haken

AO: EM, Inv. — (ID 1036)

FO: von der Kuretenstralie — 2005, SO 1, SE 106, Ki
122/05

Dat.: 9.—14. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstindig, miBig korrodiert, etwas verschlif-
fen (?)

Primdre Herstellungstechnik: einteilig (?), gegossen
(vgl. kérnige Gussoberflache)

Sekundire Herstellungstechnik/Verzierung: wegen der
(teilweise) abgeflachten Ofl., der stumpfen Seitenkanten
und der Werkzeugspuren auf der Ofl. Objekt wahrschein-
lich nachbearbeitet

Beschreibung: s. A 49.

Mafe: —

Gewicht: —

AS1 Taf. 79 und Farbtaf. 87
Kandelaber

AO: EM, Inv. 13/30/78 (ID 677)

FO: aus der Johannesbasilika

Dat.: 5.-7. Jh.(?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Cu-Sn-Pb-Legierung (Nebenelemente: Fe, Ni, Zn,
As) (RFA — qualitativ)

Erh.: Fragment, miBig korrodiert und leicht verschliffen
Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen (vgl.
grobe, kornige Gussoberfliache); Locher vermutlich vor
dem Guss gestaltet

Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: eventuell
etwas nachbearbeitet (vor allem im Bereich des doppel-
konischen Zierelements)
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Beschreibung: Der Halter besteht aus einem konischen
Ful3, darauf folgen ein wiirfelartiges Element, das kreuz-
formig durchbohrt ist, und ein doppelkonisches Zierele-
ment, abgeschlossen von einer diinnen Scheibe. Daran
anschlielend findet sich ein langer, massiver, pyramidal
zu einer Spitze auslaufender Halter.

Malfe: erh. H 8,6 cm, 4,5 cm (Schaft), Dm 2,2 cm (FuB),
1,4 cm (Zierelement), B Schaft 0,6-0,8 cm, D Schaft
0,45-0,75 cm

Gewicht: 63,4 g

AS52 Taf. 80 und Farbtaf. 87
Kandelaber

AO: EM, Inv. 21/38/83 (ID 554)

FO: aus der Johannesbasilika

Dat.: 5.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Cu-Sn-Pb-Legierung (RFA — qualitativ)

Erh.: Fragment, leicht korrodiert und etwas verschliffen
Primdre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen (vgl.
grobe, kornige Gussoberfliche)

Sekundidre Herstellungstechnik/Verzierung: grobe Werk-
zeugspuren an dem langen, pyramidalen Schaft
Beschreibung: s. A 51, jedoch fehlt bei A 52 das wiirfel-
formige, durchbohrte Element.

Mafe: erh. H 7,7 cm, 5,2 cm (Schaft), max. Dm Zierele-
ment 1,2 cm, B 1,5 cm (FuB), 0,2-0,8 cm (Schaft), D 0,5
cm (FuB), 0,2-0,65 cm (Schaft)

Gewicht: 35,74 g

AS3 Taf. 80 und Farbtaf. 87
Kandelaber

AO: EM, Inv. 15/34/77 (ID 786)

FO: aus der Johannesbasilika

Dat.: 5.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: bleihaltiges Messing: 71,4 % Cu, 13,8 % Pb,
10,9 % Zn (RFA)

Erh.: Fragment, méaBig korrodiert und etwas verschliffen
Primdre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen (vgl.
grobe, kornige Gussoberfliche)

Sekundéire Herstellungstechnik/Verzierung: vielleicht et-
was nachbearbeitet (vor allem im Bereich des kugelfor-
migem Zierelements); aufgrund der in kleinen Flachen
erhaltenen Verfarbung der Ofl. eine Verzinnung des Ob-
jekts vorstellbar

Beschreibung: s. A 52, jedoch ist statt des doppelkoni-
schen Elements eine gedriickte Kugel zu finden.

Malfe: erh. H 10,6 cm, 7,0 cm (Schaft), Dm 1,6 cm (Ful3),
1,8 cm (Zierelement), Schaft 1,3 x 1,3-0,5 x 0,5 cm
Gewicht: 102,56 g

A 54 Taf. 80 und Farbtaf. 87
Kandelaber

AO: EM, Inv. 38/71/78 (ID 678)

FO: aus der Johannesbasilika

Dat.: 5.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Cu-Sn-Pb-Legierung (Nebenelemente: Zn) (RFA —
qualitativ)

Erh.: Fragment, mafig korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Bearbei-
tungsspuren (Feilspuren [?]) auf der gesamten Ofl. und
vor allem auf der konischen Basis und dem doppelkoni-
schen Zierelement zu erkennen

Beschreibung: An die kleine, konische Basis schlief3t ein
doppelkonisches Zierelement an. Darauf folgt eine Art
kleiner Schale fiir das Auffangen des herabtropfenden
Kerzenwachses. Der Halter ist ein langer, pyramidaler,
massiver Schaft.

Male: erh. H 9,1 cm, max. Dm 1,7 cm (Zierelement),
5,8 cm (Schale), B Schaft 0,2-0,7 cm, D Schaft 0,2—
0,6 cm

Gewicht: 98,67 g

ASS Farbtaf. 88
Kandelaber

AO: EM, Inv. — (ID 1213)

FO: aus dem sog. Serapeion — 2012, Streufund

Dat.: 6. Jh. (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: fast vollstindig, etwas korrodiert und leicht ver-
schliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Nachbear-
beitungsspuren/sekunddre Werkzeugspuren (?) auf der
Ofl. erkennbar, die (als Tierpfoten dargestellten) Fiile
eventuell durch Gravieren nachbearbeitet

Beschreibung: Es handelt sich um einen dreibeinigen
Stinder, dessen Fiile in Tierpfoten mit angedeuteten
Krallen enden. Das zwischen den Beinen nach unten ge-
bogene Blech weist kleine herabhéngende Spitzen auf.
Der kurze Stinder ist innen hohl und gerade abgeschnit-
ten.

Mafle: —

Gewicht: —

A 56 Farbtaf. 88
Kandelaber

AO: KHM, Antikensammlung, Inv, VI 3249 (ID 1253)
FO: aus Ephesos — Geschenk von Sultan Abdul Ha-
mid II. an Kaiser Franz Joseph L.

Dat.: 5.-7. Jh.

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: fast vollstidndig, maBig korrodiert und deutlich ver-
schliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig (?), gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: (ausschlief3-
lich) die Schauseite fein nachbearbeitet und poliert, glat-
te feine Ofl.

Beschreibung: Es handelt sich um einen dreibeinigen
Stinder, dessen Fiile in Form von gezdumten Pfer-
de- oder Greifenkopfen enden. Die Tiere haben eine
angedeutete Mahne und lange Hilse, die am Ende mit
aufgebogenen Tropfen verziert sind. Die Kopfe zeigen
Niistern sowie mandelformig umrahmte Augen. Zwi-
schen den Tieren findet sich je ein fiinfbléttriges grofles
Zierelement, wobei das mittlere Blatt am lédngsten ist und
in einer kleinen, nach oben gebogenen Kugel endet. Die
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Blitter sind {iber rundstabig gebogene Stege mit dem va-
senartigen Stinder verbunden. Dieser ist innen hohl und
wird oben etwas breiter.

MaBle: H 7,7 cm, Dm (oben) 1,6 x 1,4 cm

Gewicht: 410,2 g

AS57 Farbtaf. 88
Kandelaber

AO: KHM, Antikensammlung, Inv. VI 3227 (ID 1252)
FO: aus Ephesos — Geschenk von Sultan Abdul Ha-
mid II. an Kaiser Franz Joseph 1.

Dat.: 5.-7. Jh.

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstindig, etwas korrodiert und leicht verschliffen
Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen (die
Gusshaut in mehreren Bereichen deutlich zu erkennen)
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: nachbe-
arbeitet, mehrere Kratzer auf der VS (eventuell mo-
dern [?]), die detailliert dargestellten Tierpfoten sind
nachgraviert

Beschreibung des dreibeinigen Sténders: s. A 55. Zusétz-
lich erhalten ist der lange, mit mehreren Verzierungsele-
menten gestaltete und mehrfach profilierte Kerzenhalter,
der ein nach unten gebogenes Abtropfblech aufweist,
sowie einen pyramidal spitz zulaufenden Dorn.

Malle: H 18,1 cm, Dm obere Schale 5,8 cm

Gewicht: 2714 g

A58 Farbtaf. 89
Kandelaber

AO: KHM, Antikensammlung, Inv. VI 3248 (ID 1246)
FO: aus Ephesos — Geschenk von Sultan Abdul Ha-
mid II. an Kaiser Franz Joseph 1.

Dat.: 5.-7. Jh. (?)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: fast vollstdndig, stark korrodiert und verschmutzt,
leicht verschliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundidre Herstellungstechnik/Verzierung: wahrschein-
lich nachbearbeitet (nicht treibziseliert), aufgrund der
starken Verschmutzung und Korrosion weitere Werk-
zeugspuren nicht zu identifizieren

Beschreibung: Es handelt sich um einen Stander auf drei
hohen Beinen, dessen Fiile an Schuhe erinnern. Das
Blech ist in Form einer sechsbldttrigen Rosette mit ver-
tieften Bléttern gestaltet. Zwischen den Beinen finden
sich kleine Stege mit aufgebogenem Blech. Der kurze
Sténder ist innen hohl und weist einen flach gehdmmer-
ten Rand auf.

MaBe: H 15,5 cm, Dm max. ca. 18 cm (mittlerer Teil),
5,2 cm (Loch)

Gewicht: 1 042 g

A59 Farbtaf. 89
Kandelaber

AO: KHM, Antikensammlung, Inv. VI 3250 (ID 1245)
FO. aus Ephesos — Geschenk von Sultan Abdul Ha-
mid II. an Kaiser Franz Joseph 1.

Dat.: 5.-7. Jh.

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: nicht vollstindig, stark korrodiert etwas ver-
schmutzt, etwas verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: nachbear-
beitet, mehrere Kratzer auf der Ofl. (Nachbearbeitungs-
spuren oder eventuell modern [?]), die detailliert darge-
stellten Tierpfoten (nach-)graviert

Beschreibung: s. A 55.

Malfe: H 6,8 cm

Gewicht: 2399 g

A 60 Farbtaf. 90
Kandelaber

AO: KHM, Antikensammlung, VI 3986 (ID 1244)

FO: aus Ephesos — Geschenk von Sultan Abdul Ha-
mid II. an Kaiser Franz Joseph 1.

Dat.: 5.-7. Jh. (?)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment

Primédre Herstellungstechnik: vermutlich einteilig,— der
kleine Dorn ist wahrscheinlich eine jiingere/moderne
Ergédnzung, da die Korrosion auf seiner Ofl. anders aus-
sicht, aulerdem scheint der gesamte Bereich wie neu;
gegossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: durch Me-
talldrehen nachbearbeitet (vgl. regelmiflige konzentri-
sche Rillen); auf der US des Bodens in der Mitte ein ver-
farbter Fleck, der als Korrosion oder eventuell als Rest
einer verzinnten (?) Schicht zu interpretieren ist
Beschreibung: Es handelt sich um einen grofen, runden
StandfuB3, der in der Mitte deutlich eingezogen und profi-
liert ist. In der Mitte befindet sich ein Stdnder mit einem
quadratischen Aufsatz und einem Dorn (modern [?]).
MalBe: H 7,9 cm (ohne »Dornkappe<), max. Dm Boden
10,5 cm

Gewicht: 410,3 g

A 61 Taf. 80 und Farbtaf. 90
Lampengriff (?)

AO: EM, Inv. 2146 (ID 780)

FO: aus der Johannesbasilika

Dat.: 5.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Blei oder Kupferlegierung (?) (keine RFA)

Erh.: vollstindig (?), stark korrodiert, stark verschmutzt
und etwas verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig (?), gegossen (am
Ende eines der Fliigel ein kleines, vorspringendes Glied
zu sehen, das wahrscheinlich als Gussfehler zu interpre-
tieren ist)

Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: feine De-
tails des Kopfbereichs vermutlich nachgearbeitet, ob-
wohl aufgrund der stark korrodierten und verschmutzten
Ofl. keine Werkzeugspuren erkennbar sind
Beschreibung: Das Objekt ist in Form eines plastischen,
kreuzartig dargestellten Vogels (?) gestaltet. Die Brust ist
geschwellt, der Kopf hat einen spitzen Schnabel, Buckel-
augen, kleine abstehende Augen aus Blech sowie Horner
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oder einen Kamm am Hinterkopf. — Die RS ist flach und
in der Mitte konkav eingezogen.

MaBe: H 11,8 cm, B 9,5 cm, max. D 0,5 cm

Gewicht: 223,1 g

A 62 Taf. 81 und Farbtaf. 91
Lampengriff (?)

AO: EM, Inv. 2148 (ID 777)

FO: aus der Johannesbasilika

Dat.: 6.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: bleihaltige Bronze (Sn-Pb-Bronze): 81,0 % Cu,
9,0 % Sn, 8,9 % Pb (RFA)

Erh.: fast vollstdndig, maBig korrodiert, etwas verschliffen
Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Details der
Objekts vermutlich nachbearbeitet, obwohl aufgrund
der Korrosion und der wihrend der Restaurierung aufge-
brachten Lackschicht kaum Werkzeugspuren zu erken-
nen

Beschreibung: Das Zierteil ist durchbrochen gearbeitet
und endet in einem Tierkopf mit aufgerissenem Schnabel
und Horn auf der Stirn — vermutlich ein Greif oder ein
anderes Fabeltier. Vielleicht war das Objekt urspriinglich
als Griff einer Lampe gedacht.

Malbe: erh. L 12,0 cm, H 7,8 cm, D 0,25-0,6 cm
Gewicht: —

A 63 Farbtaf. 91
Lampengriff

AO: EM, Inv. — (ID 1016)

FO: aus der Marienkirche — 1986, FN 92/86, b Stidende,
Bodenschutt iiber Lehmboden, Raum hinter Nordtor
Dat.: 6.—7. Jh. (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, miBig korrodiert und deutlich verschliffen
Primédre Herstellungstechnik: einteilig (?), gegossen
Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: feine, glatte
Ofl. weist darauf, dass das Objekt nach dem Guss durch
Feilen und/oder Polieren nachbearbeitet wurde (Werk-
zeugspuren kaum sichtbar)

Beschreibung: Bei dem Fragment handelt es sich um den
Griff einer Ollampe. Erhalten haben sich nur die weit
ausschwingenden Rankenvoluten.

Mafe: L 4,5 cm, B 8,4 cm

Gewicht: —

A64=G53*
A 65=G53**
A 66 Taf. 81 und Farbtaf. 91

Lampenverzierung oder Giirtelhaken (?)

AO: EM, Inv. 24/48/78 (ID 545)

FO: aus Soke

Dat.: osmanisch; 19. Jh. (?) oder 2. H. 15. Jh. (?)

Mat.: bleihaltiges Messing: 68,5 % Cu, 15,6 % Sn,
14,5 % Pb (RFA)

Erh.: vollstindig, leicht korrodiert, stark verschmutzt,
etwas verschliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: Bearbei-
tungsspuren (Feilspuren [?]) auf der flachen Ofl.; Vertie-
fungen stark verschmutzt, sodass keine herstellungstech-
nische Bewertung moglich

Beschreibung: Es handelt sich um einen S-férmig gebo-
genen Stab mit quadratischem Querschnitt, dessen Ab-
schliisse in Schlangenkdpfen mit aufgerissenem Maul
enden. In der Mitte des Stabs findet sich eine Verdickung
in Form einer Perle mit Strichmuster. Die Schlangenkdp-
fe haben Punktaugen und eine Art Kamm auf dem Kopf
(Drachen [?]).

Mafe: L 3,7 cm, B 2,2 cm, Dm Kugel 0,9 cm, B 0,5-1,1
cm, D 0,25 cm

Gewicht: 11,77 g

A 67 Taf. 81 und Farbtaf. 91
Lampenverzierung oder Giirtelhaken (?)

AO: EM, Inv. 6/68/92 (ID 695)

FO: aus Sel¢uk

Dat.: osmanisch; 19. Jh. (?) oder 2. H. 15. Jh. (?)

Mat.: Cu-Sn-Pb-Legierung (Nebenelemente: Zn, Fe)
(RFA — qualitativ)

Erh.: vollstidndig, leicht korrodiert, leicht verschmutzt
und leicht verschliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: vermutlich
nur der gebogene Korper des Objekts nachbearbeitet,
Kanten scharf nachbearbeitet; in den Vertiefungen/Rillen
des perlférmigen Zierelements die unbearbeitete kornige
Gussoberfliache zu sehen

Beschreibung: s. A 66.

MafBe: L 3,9 cm, max. B 2,5 cm, Dm Kugel 1,0 cm, B
0,5-1,3 cm, D 0,3-0,4 cm

Gewicht: 18,76 g

Kleinteiliges Mobiliar: Verschlusselemente und deren Bestandteile sowie

Mboébelverzierungen

A 68 Farbtaf. 91
Tiirklopfer

AO: EM, Inv. — (ID 986)

FO: aus dem Domitianstempel — 2011, EDT 51/KF/49-
18, SO 7, 517/K49, 517/K48

Dat.: 5.-6. Jh. (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstdndig, leicht korrodiert und etwas verschliffen
Primédre Herstellungstechnik: mehrteilig, der kreuz-
formige Tirklopfer gegossen (kornige Gussoberflache
deutlich sichtbar); der massive Ring wahrscheinlich
durch Schmieden gestaltet (vgl. unregelmafligen Dm und
langliche >Facetten< auf Ofl.)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: aufgrund
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der silbrigen Ofl. eine Versilberung/Verzinnung (?) des
Objekts zu vermuten

Beschreibung: Es handelt sich um einen Tiirklopfer in
Form eines lateinischen Kreuzes mit sich verbreitern-
den Hasten und scheibenférmigen Verzierungen an den
Ecken. In der Mitte sitzt ein Knauf, an welchem ein mas-
siver, runder Ring befestigt ist.

Mafe: H Kreuz 9,4 cm, B 7,3 cm, Dm Ring 6,8 cm
Gewicht: —

A 69 Farbtaf. 92
Tiirklopfer

AO: EM, Inv. — (ID 987)

FO: aus dem Domitianstempel — 2011, EDT 918/KF
37/11-19

Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstdndig, leicht korrodiert und etwas verschliffen
Primére Herstellungstechnik: mehrteilig; der 16wenkopf-
formige Tiirklopfer gegossen, der Ring wahrscheinlich
(nach dem Einfiigen in das Lowenmaul) durch Schmie-
den gestaltet (vgl. langliche »Facetten< auf der Ofl.)
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Tirklopfer
unter Einsatz verschiedener Werkzeuge nachziseliert:
Maihne, Ohren und Augen mit einem oder mehreren Gra-
vierstichel, die Pupillen mit einer Punze nachbearbeitet
Beschreibung: Es handelt sich um einen Tiirklopfer in
Form eines Lowenkopfes. In der Mitte befindet sich ein
massiver runder Ring.

Mafle: Dm 8,7 cm (Lowenkopf), Dm 7,1 cm (Ring)
Gewicht: —

A70 Farbtaf. 92
Kreuzbeschlag/Tiirklopfer (?)

AO: KHM, Antikensammlung, Inv. VI 4008 (ID 1199)
FO: aus Ephesos — Geschenk von Sultan Abdul Ha-
mid II. an Kaiser Franz Joseph 1.

Dat.: 1. H. 7. Jh.

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstdndig, maBig korrodiert und etwas verschliffen
Primédre Herstellungstechnik: mehrteilig; der kreuz-
formige Tirklopfer gegossen, der massive Ring wahr-
scheinlich durch Schmieden gestaltet (vgl. den unregel-
mifBigen Dm und die lénglichen »Facetten< auf der Ofl.)
Beschreibung: Es handelt sich um einen Tiirklopfer (?)
in Form eines nichtverzierten lateinischen Kreuzes mit
sich verbreiternden Hasten und scheibenférmigen Ver-
zierungen an den Ecken. In der Mitte sitzt ein massiver
Ring, an welchem ein weiterer groerer Ring befestigt
ist. Auf der RS im Zentrum befindet sich eine rechtecki-
ge Auslassung, die mittels eines Diibels zur Befestigung
gedient hat. Damit ist das Objekt der Breitseite nach be-
festigt, was seine Funktion als Tiirklopfer infrage stellt.
MafBe: H Kreuz 9,2 cm, Dm 3,6 cm (Ose), 5,3 cm (Ring),
B7,3cm, D 0,4-1,0 cm

Gewicht: 244,68 g

Lit.: Noll 1974, 43 Nr. 63; S. Ladstatter in: Kat. Schalla-
burg 2012, 273 Kat. VIII 5.

ATl Taf. 81 und Farbtaf. 93
Kastchenschlossbeschlag

AO: EM, Inv. 80/3/08 (ID 386)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO
26, SE 26008, Laufnr. 26015, KF 3, kompakte Planier-
schicht, unter Boden Kapellenphase (6. Jh.)

Dat.: spites 6. — frithes 7. Jh. (typologischer Vergleich);
6. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: bleihaltiges Messing: 72,8 % Cu, 21,6 % Zn, 4,6 %
Pb (RFA)

Erh.: fast vollstdndig, die Ecken sind ausgerissen, leicht
korrodiert und leicht verschliffen

Primdre Herstellungstechnik: mehrteilig, die einzelne
Teile (mit Ausnahme der Niete) gegossen, Scharnier mit
zwei Osen mit dem Grundblech in einem gegossen
Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: die zwei
linglichen Blechstreifen, das Blech mit zwei Osen (Teil
der Scharnierkonstruktion) und das L-formige Blech auf
der RS auf dem Grundblech durch Nieten befestigt (vgl.
RS); das runde, reich verzierte Blech mit dem Grund-
blech durch die Scharnierkonstruktion verbunden (das
runde Blech sitzt derzeit fest, aber urspriinglich ver-
mutlich beweglich, worauf das Bestehen eines separa-
ten Stifts in den Osen der Scharnierkonstruktion weist);
die vertieften Kreisverzierungen auf dem runden und
dem rechteckigem Blech mit zwei Osen vor dem Guss
gestaltet (vgl. deutlich sichtbare Gusshaut in den Ver-
tiefungen); die Verzierungen der langlichen Blechstrei-
fen (Kreuze oder Sternmotive [?] und vertikale Linien)
sowie das als Hintergrund dienende Grundblech (vgl.
konzentrische Kreisverzierungen zwischen den langli-
chen Blechstreifen und die horizontalen und vertikalen
Linien am Rand) graviert; entlang der Seitenkanten des
Grundblechs jeweils ein etwas unregelméaBiger Punkt/
Hohlpunzreihe

Beschreibung: Das beinahe rechteckige Blech hat an
den Randecken je eine grofle, runde Durchlochung zur
Befestigung sowie einen rechteckigen, schmalen Durch-
bruch. Das Blech wird mit einer Punzreihe gerahmt. Auf
der VS befinden sich zwei ldnglich schmale Blechstrei-
fen oben und unten liber Négel befestigt. Diese weisen
auf einer Seite einen geraden Abschluss mit vertikalen
Kerben auf, die andere Seite ist laschenformig. Zwischen
den kleinen Négeln mit scheibenartigen Kopfen sitzt
eine geritzte Sternverzierung und vertiefte Kreisverzie-
rung. Zwischen den Blechen befindet sich ein grofes,
rundes Blech, das am Rand eine umlaufende Reihe aus
runden Durchbriichen besitzt, die nach au3en hin offen
sind. Innerhalb dieses Runds folgen ein Kreis aus vertief-
ten Kreisverzierungen, eine Leiste und im Zentrum ein
kleiner Durchbruch, der auch durch den Blechbeschlag
geht. Links des runden Blechs sitzt eine Art Hebel, ur-
spriinglich vielleicht mit Fischgratmuster verziert, heute
abgegriffen und unbeweglich. Gegeniiber ist ein kleines
Scharnier befestigt, das mit Kreisaugenzier dekoriert ist.
In den drei Scharnierdsen steckt ein Stift. (Das Vorhan-
densein dieses Stifts beweist, dass das runde Blech ur-
spriinglich beweglich war und die Befestigung auf dem
Grundblech das Ergebnis der spéteren Restaurierung des
Objekts ist.) — Auf der RS des Blechbeschlags findet sich
im Zentrum eine L-formige Auslassung mit der kleinen
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Durchlochung der VS. In der unteren Ecke ist ein grof3es
L-formiges Blech angenietet.

Mafe: H 4,5 cm, B4,3 cm, D 0,2-0,5 cm

Gewicht: 17,95 g

AT2 Taf. 82 und Farbtaf. 93
Schlossbeschlag

AO: GHD (ID 1264)

FO: aus der Marienkirche — 1986, Ki 90/86

Dat.: beginnendes 7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)
Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstidndig (?), eine Seite abgebrochen, stark kor-
rodiert

Primdre Herstellungstechnik: mehrteilig, der »Kdorper<
vermutlich aus einem groBerem Blech ausgeschnitten,
»frei geformt« und in Form eines Késtchens gefaltet
Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: der vierecki-
ge und der schneckenférmige Ausschnitt ausgeschnitten
(Schnittspuren deutlich sichtbar); Schloss durch vier
Niete (mit kugeligem Kopf) auf der urspriinglichen Ofl.
befestigt, auf der RS die eisernen Bestandteile, die die
Verschlusskonstruktion bildeten, zu erkennen, jedoch ist
die Struktur aufgrund der starken Korrosion nicht deut-
lich

Beschreibung: Der rechteckige Schlossbeschlag fiir ein
Drehschloss hat noch vier Eisenniete, seitlich einen recht-
eckigen Schlitz sowie die Offnung fiir den Schliissel.
Malfe: L 6,0 cm, max. B 4,8 cm, D 1,0 cm

Gewicht: —

AT73 Taf. 82 und Farbtaf. 93
Schlossbeschlag

AO: GHD (ID 1265)

FO: aus der Marienkirche — 1986, Ki 17/86, Episkopeion
86, Raum E, unter Z-Boden (?), gemeinsam mit A 85,
A 86 und A 87

Dat.: beginnendes 7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)
Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: fragmentarisch, méBig verformt, miBig beschéidigt
und korrodiert, deutlich verschliffen

Primére Herstellungstechnik: urspriinglich mehrteilig,
vermutlich aus einem gréflerem Blech ausgeschnitten
Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: Blech mit
mehreren Eisennieten auf einer Ofl. befestigt (ein Eisen-
niet noch erhalten); Ofl. des Blechs mit Kreispunktver-
zierungen dekoriert, jedoch aufgrund der korrodierten
und (durch Gebrauch) stark verschliffenen Ofl. eine ge-
nauere feinschmiedetechnische Bestimmung nicht mog-
lich

Beschreibung: dhnlich A 72, jedoch mehrere rechtecki-
ge Auslassungen und auf der VS mit kleinen Punkten in
Doppelkreisform angeordnet verziert.

Mafe: L 9,7 cm, B 6,6 cm

Gewicht: 343 g

A74 Taf. 82 und Farbtaf. 93
Schlossbeschlag
AO: GHD (ID 1266)

FO: aus der Marienkirche — 1986, Ki 10/86

Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, teilweise, etwas korrodiert und etwas
verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: vermutlich aus einem
groferen Blech ausgeschnitten (Schnittspuren deutlich
sichtbar an der Seitenkante)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: viereckigen
Teile sind ausgeschnitten (vgl. Grat auf der RS um die
»Seitenkante<); Locher gestanzt (vgl. Grat auf der RS,
gegeniiber der Bearbeitungsseite); Kreisverzierungen
mit einer Drehbank gearbeitet (die Rillen in den Ver-
tiefungen deutlich zu sehen und die Bruchstelle lauft
entlang einer Vertiefung, ndmlich an der Stelle, wo das
Material am diinnsten ist)

Beschreibung: Das runde Blech ist mit konzentrischen
Rillen verziert, in der Mitte findet sich eine rechtecki-
ge Auslassung sowie eine weitere quergelagert dariiber
sowie darunter. Am Rand sind noch zwei runde Locher
erhalten.

Malfe: Dm 6,0 cm

Gewicht: 10,7 g

A7S5 Taf. 82 und Farbtaf. 93
Schloss (?)

AO: GHD (ID 998)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6044, Raum I, Laufnr. 6138, lockeres Erdmaterial
entlang Westmauer

Dat.: tpq E. 4. — A. 5. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Mat.: Blei oder Zinn (?) (keine RFA)

Erh.: Fragment, miBig korrodiert und deutlich ver-
schliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig (?), gegossen
(grobe Gusshaut deutlich sichtbar und Gussnihte erhal-
ten)

Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: kleinen Rip-
pen vor dem Guss gestaltet (ohne Nachbearbeitung, Ofl.
nur verschliffen)

Beschreibung: Das rechteckige Blech weist drei grofle,
rechteckige Durchbriiche, die durch kleine Stege ge-
trennt sind, auf. Auf einer Schmalseite findet sich ein
Fortsatz in Form eines kleinen Blechstreifens. Die VS ist
mit Schrigstrichen verziert.

Male: erh. L 3,9 cm, B 1,5 cm, D 0,05-0,2 cm
Gewicht: 3,57 g

A76 Taf. 82 und Farbtaf. 93
Schloss

AO: GHD (ID 1076)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1061/12,
EVHI12-1061/12034, Raum 1.21 (alte Bezeichnung R
10)

Dat.: 6.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, etwas korrodiert, etwas verschliffen (?)
Primére Herstellungstechnik: einteilig (?), gegossen
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Beschreibung: dhnlich A 75, jedoch mehr Durchbriiche;
vielleicht der Riegel eines Kastenschlosses.

Male: erh. L 4,0 cm, B 1,0 cm, D 0,1-0,3 cm

Gewicht: 3,09 g

AT Taf. 83 und Farbtaf. 94
Schloss

AO: GHD (ID 235)

FO: aus dem Hanghaus 2 — 1977, Ki 77/49

Dat.: 6.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, korrodiert und etwas verschliffen
Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: flache Ofl.
wurde nachbearbeitet (vgl. Werkzeugspuren und Feil-
spuren), Kanten schérfer herausgearbeitet
Beschreibung: Der rechteckige Riegel ist durchbrochen
gearbeitet, mit zwei Reihen dreieckiger Durchbriiche,
deren Spitzen ineinander greifen. Vermutlich diente das
Objekt als Fixierung an einem Kastenschloss.

Malfe: erh. L 5,6 cm, B 0,5-1,4 cm, D 0,2-0,4 cm
Gewicht: 16,6 g

A78 Taf. 83 und Farbtaf. 94
Schubriegel oder Hakenschliissel (?)

AO: GHD (ID 407)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6007, KF 2, Versturzschicht, nach Deponierung im
7. Jh.

Dat.: 4.-5. Jh. (?) (typologischer Vergleich); tpg 3. D.
7.—~1.D. 8. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Cu-Sn-Pb-Legierung (RFA — qualitativ)

Erh.: Fragment, miBig korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig (?), wahrschein-
lich gegossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: vermutlich
nachbearbeitet; Werkzeugspuren iiberwiegend an der
schmalen Seitenwand sowie einige wenige auf der gro-
Beren, trapezformigen Platte

Beschreibung: Es handelt sich um eine grof3e, trapezfor-
mige Platte, an einer Seite verbrochen.

Malbe: L 6,3 cm, max. H 6,0 cm, D 0,9-1,5 cm
Gewicht: 2,7 g

AT9 Taf. 83 und Farbtaf. 94
Riegel (?)

AO: GHD (ID 1271)

FO: aus der Marienkirche — 1985, Ki 10/85, MK 257/85,
SO 2/85, gemeinsam gefunden mit Ohrring S 15

Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstdndig erhalten (?), beschédigt, sehr stark kor-
rodiert

Primiére Herstellungstechnik: wegen der stark korrodier-
ten Ofl. keine herstellungstechnische Analyse moglich
Beschreibung: Das mit mehreren Kerben versehene,
langrechteckige Blech hat in der Mitte eine runde Aus-
lassung.

Mafe: max. L 5,0 cm, max. B 1,2 cm, max. D 0,35—
1,0 cm
Gewicht: 2,4 g

A 80 Taf. 83 und Farbtaf. 94
Scharnier

AO: GHD (ID 30)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6013, KF 13, Deponierung

Dat.: 3. D. 7.-1. D. 8. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Mat.: Messing: 89,1 % Cu, 6,3 % Zn (RFA)

Erh.: Fragment, stark verformt und méfig korrodiert,
maBig verschliffen (vgl. Verzierung am Rand bestehend
aus stark verschliffenen Dreiecken)

Primdre Herstellungstechnik: mehrteilig, die einzelnen
Teile vermutlich gegossen

Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: zwei Bleche
durch eine Scharnierkonstruktion (mit Eisenstift) ver-
bunden; Verzierung (Dreiecksreihe) am Rand des Blechs
stark verschliffen und schlecht erhalten, deshalb ist Her-
stellungstechnik nicht zu bestimmen

Beschreibung: Es handelt es sich um den Rest eines
rechteckigen Blechscharniers.

MafBe: erh. L2,9 ¢cm, B 1,9 cm, D 0,35-0,9 cm
Gewicht: 7.9 g

A81 Taf. 83 und Farbtaf. 94
Scharnier

AO: GHD (ID 123)

FO: aus den Tabernen im Hanghaus 2, Nymphéum 0Ost-
lich des Oktogons — 1982, Ki 82/59/60/68

Dat.: —

Mat.: bleihaltiges Messing: 83,4 % Cu, 9,7 % Zn, 6,1 %
Pb (RFA)

Erh.: Fragment, maBig korrodiert

Primére Herstellungstechnik: mehrteilig, beide Bleche
vermutlich aus einem groferem Blech ausgeschnitten
(oder eventuell gegossen [?])

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Enden zu-
riickgebogen und bilden die Osen einer Scharnierkon-
struktion, durch die die zwei Teile verbunden sind
Beschreibung: s. A 80.

Mafe: erh. L 4,2 cm, B 2,0 cm, D 0,1-0,7 cm

Gewicht: 4,1 g

A 82 Taf. 83 und Farbtaf. 94
Kistchenbeschlag

AO: GHD (ID 1)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6009, KF 25, Deponierung

Dat.: 5.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich); 3. D. 7.—1.
D. 8. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: 3 Glieder gemessen, deren Zusammensetzungen
hohe Ahnlichkeit verweisen:

Glied 1: Messing: 78,5 % Cu, 18,9 % Zn (RFA); Glied
2: bleihaltiges Messing. 74,0 % Cu, 19,6 % Zn, 5,3 % Pb
(RFA); Glied 3: bleihaltiges Messing. 74,7 % Cu, 19,9 %
Zn, 4,7 % Pb (RFA)
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Erh.: vollstindig (?), etwas korrodiert, maBig verschlif-
fen (vgl. gravierte Linie parallel zur langen Seitenkante)
Primére Herstellungstechnik: mehrteilig, einzelnen Glie-
der gegossen (deutlich sichtbare Gusshaut)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Nachbear-
beitungsspuren (Feilspuren) auf der Ofl.; einzelnen Glie-
der durch Scharnierkonstruktionen (mit Eisenstift) ver-
bunden, die >Durchbriiche« vor dem Guss gestaltet (vgl.
unebene, kornige Gussoberfliche auf der Innenseite der
Durchbriiche); die Linien an beiden Léngsseiten (paral-
lel zur Seitenkante) der Glieder sind (nach-)graviert
Beschreibung: Das mit rechteckigen Durchbriichen ver-
sehene Objekt besteht aus vier erhaltenen Gliedern, die
am Rand mit feinen Linien verziert sind. Verbunden sind
diese mit zwei vollen Gliedern, die halbrund gebogen
sind.

Malfe: L ca. 20,1 cm, B 0,4-0,6 cm, D 0,1-0,2 cm
Gewicht: 53,3 g

Lit.: Piilz 2012, 217 Abb. 5 (fdlschlicherweise als Arm-
band bezeichnet.)

A83 Taf. 83 und Farbtaf. 94
Kistchenbeschlag

AO: GHD (ID 77)

FO: aus dem sog. frithbyzantinischen Hort im Hang-
haus 2 — 1997, Ki 97/122

Dat.: 5.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: bleihaltiges Messing: 78,1 % Cu, 12,4 % Zn, 6,9 %
Pb (RFA)

Erh.: Fragment, mafig korrodiert

Primdre Herstellungstechnik: einteilig (urspriinglich
wahrscheinlich mehrteilig [?]), gegossen

Beschreibung: Es handelt sich um ein kegelformig ge-
schnittenes Blech, leicht gebogen, mit zwei runden
Durchlochungen und einer Ringdse.

Mabe: erh. L 3,2 ¢cm, B 1,0 cm, D 0,05-0,3 cm
Gewicht: 0,6 g

A 84 Farbtaf. 94
Kistchenbeschlag

AO: EM, Inv. — (ID 1182)

FO: aus der spétantiken Wohnbebauung im Hafengym-
nasium — 2009, SO 6, SE 6013.19, Versturz oder Auf-
schiittung

Dat.: 5.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstdndig, stark korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: mehrteilig, die einzelne
Teile vermutlich aus einem groferen Blech ausgeschnit-
ten (vgl. unregelmifBige Seitenkanten) oder eventuell
gegossen (?) — wegen der korrodierten Ofl. ist die Frage
nicht eindeutig zu beantworten

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: das Ende
der Bleche zuriickgebogen und bildet so die Osen der
Scharnierkonstruktion; Locher (sekundér [?]) gestanzt,
eines der Locher (neben dem Scharnier) schneidet die
aus konzentrischen Kreisen bestehende Verzierung: dies
spricht eventuell dafiir, dass die Bleche (doch) durch
Gieflen hergestellt und die Verzierungen vor dem Guss

gestaltet wurden — aufgrund der schlecht erhaltenen Ofl.
ist die Frage jedoch nicht eindeutig zu beantworten
Beschreibung: Zwei langrechteckige Bleche verbunden
durch ein Scharnier, eines davon gewdlbt. Beide Enden
haben eine Scheibe mit Loch im Zentrum. Sowohl die
langlichen Bleche als auch die Scheiben sind mit kon-
zentrischen Kreisen verziert.

Mafe: L 15 cm, B 2,3 cm

Gewicht: —

A 85 Taf. 84 und Farbtaf. 95
Kistchenbeschlag

AO: GHD (ID 1267)

FO: aus der Marienkirche — 1986, Ki 17/86, Episkopeion
86, Raum E, unter Z-Boden (?), gemeinsam mit A 73,
A 86 und A 87

Dat.: 5.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: bestehend aus zwei Beschldgen: vollstindig erhal-
ten, ein Eisenniet fehlt, méaBig korrodiert

Primdre Herstellungstechnik: mehrteilig, gegossen und
>frei geformt«

Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: ein Ende des
langeren Glieds umgebogen und bildet eine Hélfte der
Scharnierkonstruktion; auf dem ldngeren Glied entlang
des Randes des kreisformigen Teils kleine Kerben, auf
dem kiirzeren Glied entlang des langlichen, bandartigen
Teils mehrere, aus zwei konzentrischen Kreisen beste-
hende Verzierungen nebeneinander; der kreis-/scheiben-
formige Teil mit vier groBeren konzentrischen Kreisen
(zweimal Doppellinien) verziert; die Verzierungen auf
beiden Teilen vermutlich vor dem Guss gestaltet (vgl.
die etwas unregelméBigen, verwischten Konturen eini-
ger Kreisverzierungen), anschlieend eventuell nachbe-
arbeitet

Beschreibung: s. A 84.

Male: Beschlag 1: L ca. 24,1 cm, Dm Scheibe 3,8 cm,
max. B Blech 1,8 cm, D 0,1-0,3 cm; Beschlag 2: L
8,1 cm, Dm Scheibe 3,2 cm, max. B Blech 1,6 cm, D
0,2-0,4 cm

Gewicht: 80,8 g

A 86 Farbtaf. 96
Kaéstchenbeschlag

AO: GHD (ID 1310)

FO: aus der Marienkirche — 1986, Ki 17/86, Episkopeion
86, Raum E; unter Z-Boden (?), gemeinsam mit A 73,
A 85und A 87

Dat.: 5.—7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, kreisformiger Teil leicht beschadigt, Ei-
senniet fehlen, maBig korrodiert

Primére Herstellungstechnik: urspriinglich mehrteilig,
gegossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: die zwei
Osen am Beschlagende bildeten urspriinglich eine
Scharnierkonstruktion; entlang des lédnglichen, bandar-
tigen Teils sich mehrere, aus zwei konzentrischen Krei-
sen bestehende Verzierungen nebeneinander; der kreis-/
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scheibenformige Teil mit vier groBeren konzentrischen
Kreisen (zweimal Doppellinien) verziert; Verzierungen
vermutlich vor dem Guss gestaltet, anschliefend even-
tuell nachbearbeitet; der Beschlag vermutlich mit Eisen-
nieten auf einem Késtchen befestigt

Beschreibung: s. A 84, jedoch ist nur ein langrecht-
eckiger, gewdlbter Beschlag erhalten. Der kreisformige
Teil ist mehrfach gerillt und hat in der Mitte ein Loch.
Der Schaft ist mit mehreren konzentrischen Kreispunk-
ten verziert.

Mafe: L 15,5 cm, max. B 3,8 cm (kreisformiger Teil),
1,6 cm (Band)

Gewicht: 50,9 g

A 87 Farbtaf. 96
Kaéstchenbeschlag

AO: GHD (ID 1309)

FO: aus der Marienkirche — 1986, Ki 17/86, Episkopeion
86, Raum E; unter Z-Boden (?), gemeinsam mit A 73,
A85und A 86

Dat.: 5.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, Ose (Teil der Scharnierkonstruktion)
fehlt, zwei Eisenniete fehlen, maBig korrodiert

Primére Herstellungstechnik: urspriinglich mehrteilig,
gegossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: erhaltenen
Reste einer Ose am Beschlagende bildeten urspriinglich
eine Scharnierkonstruktion; entlang des Rands des kreis-
formigen Teils kleine Kerben; Verzierungen vermutlich
vor dem Guss gestaltet, anschlieBend eventuell nachbe-
arbeitet; der Beschlag vermutlich mit Eisennieten auf
einem Kistchen befestigt

Beschreibung: Der Beschlag besteht aus einem leicht tra-
pezformigen Blech, das in einem runden, durchlochten
Blech, dessen Rand gezackt ist, endet.

MafBe: L 9,3 cm, B 3,1 cm (kreisformiger Teil), 1,7 cm
(Band)

Gewicht: 21,7 g

A 88 Farbtaf. 97
Késtchenbeschlag

AO: EM, Inv. — (ID 1043)

FO: aus Ephesos

Dat.: 5.-7. Jh. (?)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstindig (?), méBig korrodiert und etwas ver-
schliffen

Primédre Herstellungstechnik: mehrteilig (Beschldge
aus Blech und Nigel); Blechbestandteile gegossen (vgl.
Gussoberflache und Gussfehler direkt neben dem Schar-
nier); Nagel durch Schmieden, eventuell mittels eines
Nageleisens (vgl. in Léngsrichtung der verlaufenden
einzigen Rille) hergestellt

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: die zwei
Hauptbestandteile aus Blech durch eine Scharnierkon-
struktion verbunden; die Kreispunktzier und die aus kon-
zentrischen Kreisen bestehenden Verzierungen vor dem
Guss mit zwei unterschiedlichen Werkzeugen mit spezi-

eller Arbeitskante (dem Muster entsprechend) gestaltet
(vgl. Gussobeflache auf den hochstehenden Oberflichen
sowie in den Vertiefungen und den Gussfehler neben
dem Scharnier, der eine der konzentrischen Verzierun-
gen iiberschneidet)

Beschreibung: s. A 84. Jedoch sind die Blechbeschlé-
ge sehr feinteilig mit durchgehender Kreispunktzier
dekoriert. Die Nieten/Négel sind zur Befestigung an
einem Kaistchen (vielleicht aus Holz) gedacht. Diese
Vermutung wird durch die Scharnierkonstruktion und
das rechtwinkelig gebogene Blech bestitigt (zum Off-
nen). Wahrscheinlich war der kiirzere Teil auf der RS
des Kistchens befestigt, wahrend der ldngere, um 90°
gebogene Teil von hinten nach vorn laufend an der OS
befestigt wurde. — Der Beschlag gehdrte wohl zu kleinen
Kistchen, vielleicht zu einem Schmuckkéstchen, wie sie
im Ostlichen und westlichen mediterranen Raum sehr be-
liebt waren.

Mafe: —

Gewicht: —

A 89 Farbtaf. 97
Kistchenbeschlag

AO: GHD (ID 1308)

FO: aus der Marienkirche — 1986, Ki 20/86, Bodenschutt
Episkopeion

Dat.: 5.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, in zwei Teile verbrochen, stark korro-
diert und stark verformt, deutlich verschliffen (vgl. stark
verwischte Kreisverzierungen auf der Ofl.)

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: eine
Scharnierkonstruktion befindet sich an einem Ende
(Befestigung urspriinglich durch einen noch erhaltenen
Eisenniet); die konzentrische Kreisverzierungen auf VS
vermutlich vor dem Guss gestaltet

Beschreibung: s. A 84.

Mafe: L 8,8 cm, B (Scheibe) 3,8 cm, D 0,2 cm
Gewicht: —

A90 Taf. 85 und Farbtaf. 98
Kistchenbeschlag

AO: GHD (ID 1001)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6016, KF 32, Punktnr. 9208, Deponierung

Dat.: 5.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich); 1. H. 7. Jh.
(Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, Befestigungsmoglichkeit fehlt, etwas
korrodiert

Primére Herstellungstechnik: gegossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Nachbear-
beitungsspuren (Feilspuren) auf der VS, unregelmafi-
ges, vermutlich gestanztes Loch in der Mitte, vertiefte
Linie/Kreis(e) um dieses Loch vermutlich durch Metall-
drehen hergestellt, Kreispunktverzierungen vermutlich
durch Bohren gestaltet (vgl. Grat um Punkt in der Mitte
mancher Kreise)
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Beschreibung: Das runde Blech ist mit einer Kreispunkt-
zier dekoriert, im Zentrum befindet sich eine Durchlo-
chung. Reste eines weiterfithrenden Blechs sind erhal-
ten. — Die RS ist glatt und nicht verziert.

Malfe: Dm 2,3 cm, D 0,05-0,15 cm

Gewicht: 1,4 g

A91 Taf. 85 und Farbtaf. 98
Kaéstchenbeschlag

AO: EM, Inv. — (ID 1014)

FO: aus der Marienkirche — 1991, Streufund aus dem
Episkopium, unter Ki 147/91 am Ostende der Nord-Siid-
Straf3e auf Pflaster

Dat.: 5.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, Einrisse im Blech, Befestigungsmdg-
lichkeit fehlt, stark korrodiert

Primére Herstellungstechnik: gegossen

Sekundire Herstellungstechnik/Verzierung: wegen der
ziemlich starken Korrosionsschicht Werkzeugspuren auf
der Ofl. kaum zu erkennen; (regelmifliges) Loch in der
Mitte vermutlich (nach-)gebohrt; sowohl die grofe (in
der Mitte) als auch die kleinen Kreispunktverzierungen
(am Rand) durch Bohren/Metalldrehen hergestellt (vgl.
konzentrische Rillen in den Vertiefungen)
Beschreibung: s. A 90.

Malfe: L 2,9 cm, Dm Scheibe 2,5 cm, D 0,05-0,1 cm
Gewicht: —

A92 Taf. 85 und Farbtaf. 98
Kaéstchenbeschlag (?)

AO: GHD (ID 23)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 1,
SE 1028, Laufnr. 1102, kaiserzeitliches Laufniveau, ge-
meinsam mit G 52 und V 60

Dat.: 5.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich); 2.-3. Jh.
(Fundkontext — E. Profant)

Mat.: bleihaltiges Messing: ca. 78,7 % Cu, 9,5 % Zn,
7,1 % Pb (RFA)

Erh.: Fragment, mafig korrodiert

Primére Herstellungstechnik: gegossen

Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: Ofl. mit
Feile grob (nach-)bearbeitet (deutlich sichtbare Werk-
zeugspuren auf einer Seite); Kreispunktzier mittels eines
Werkzeugs mit spezieller Arbeitskante (Punze/Bohrer
oder zwei Werkzeugen [?]) gestaltet

Beschreibung: Das langrechteckige Blech ist an einem
Ende verbrochen, das andere ist bogenformig mit drei
Zacken gestaltet. Die Ofl. ist auf beiden Seiten mit zwei
Reihen konzentrischer Kreispunkte verziert.

Malfe: erh. L4,5cm, B 1,1-1,7 cm, D 0,1-0,15 cm
Gewicht: 4,5 g

A93 Taf. 85
Kastchenbeschlag (?)

AO: GHD (ID 1289)

FO: aus dem Stadion — 1993, Sektor 7, 24/93

Dat.: 5.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment

Herstellungstechnik: nicht untersucht

Beschreibung: Der langlicher Beschlag ist mit einer kon-
zentrischen Kreispunktreihe (zwei sind erhalten) ver-
ziert. Ein Ende ist verbrochen, das andere Ende ist halb-
rund erhalten und ist der Rest eines scheibenformigen,
vermutlich mittig durchlochten Abschlusses.

MafBe: erh. H 4,3 cm, erh. B 2,2 cm (Scheibe), 1,6 cm
(Blech), D 0,1 cm

Gewicht: —

A 94 Taf. 85 und Farbtaf. 98
Kiéstchenbeschlag

AO: GHD (ID 1268)

FO: aus der Marienkirche — 1986, Ki 20/86, Bodenschutt
Episkopeion

Dat.: 5.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstindig, in zwei Teile verbrochen, miBig korro-
diert, etwas verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, aus einem grofe-
rem Blech ausgeschnitten (vgl. Grat auf der RS entlang
der Seitenkante)

Sekunddre  Herstellungstechnik/Verzierung: ~ Locher
gestanzt (vgl. Grat auf der RS, gegeniiber der Bearbei-
tungsseite); eine grob gestaltete Punktpunzreihe entlang
der Seitenkante

Beschreibung: Der Blechbeschlag ist in der Mitte bau-
chig geschnitten und endet an beiden Seiten in zwei run-
den durchlochten Blechen. Die AuBlenkante ist durchge-
hend mit einer Reihe aus Punktpunzen verziert.

MaBe: L 12 cm, B 3,2 cm (Mitte), 2,1-2,2 cm (Enden),
DO0,1 cm

Gewicht: —

A95 Taf. 85 und Farbtaf. 98
Kaéstchenbeschlag

AO: GHD (ID 1302)

FO: aus der Marienkirche — 1986, 48/86

Dat.: 5.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstdndig, zwei Nieten fehlen, stark korrodiert
Primédre Herstellungstechnik: mehrteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: die zwei
scheibenformigen Beschldge durch eine Scharnierkon-
struktion verbunden; der Beschlag wahrscheinlich mit
drei langeren Nieten auf einem Késtchen befestigt; die
konzentrischen Kreisverzierungen vermutlich vor dem
Guss gestaltet, aber aufgrund der stark korrodierten Ofl.
ist die Bestimmung unsicher

Beschreibung: Zwei runde Beschldge sind durch ein
Scharnier verbunden. Jeder Beschlag ist im Zentrum mit
einer groflen Kreispunktzier, am Rand mit einer Reihe
kleiner Kreispunkte dekoriert und weist drei Locher auf,
in denen z. T. noch die Niete befestigt sind.

Male: L 7,5 cm, max. 3,4 cm (Niete), Dm runde Bleche
3,4-4,0 cm, max. B Scharnier 2,2 cm, D 0,15-0,7 cm
Gewicht: 46,6 g
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A 96 Farbtaf. 99
Késtchenbeschlag

AO: EM, Inv. — (ID 1181)

FO: aus der spétantiken Wohnbebauung im Hafengym-
nasium — 2009, Streufund, WE 6, Raum 56 oder SO 6
Dat.: 5.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstdndig, méBig korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: mehrteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: (unregelma-
Bige, leicht ovale) Locher vermutlich gestanzt, Schar-
nierverschluss, mittels einer Ringpunze unsorgfiltig ge-
staltete Kreise, Kerben am Rand wahrscheinlich durch
Feilen entstanden (oder eventuell vor dem Guss gestaltet
und [nach-]gefeilt)

Beschreibung: s. A 95, allerdings sind die beiden runden
Beschldge nur mit Ringpunzen und nicht mit Kreispunk-
ten verziert. Je drei Locher finden sich eher am Rand, in
einem ist noch der Rest eines Niets erhalten.

Mafe: L 8,0 cm, B 4,0 cm

Gewicht: —

A97 Farbtaf. 99
Kastchenbeschlag

AO: KHM, Antikensammlung, Inv. VI 3386 (ID 1247)
FO: aus Ephesos — Geschenk von R. Heberdey 1917, ge-
meinsam gefunden mit Miinzen des Kaisers Tiberius 1.
(nach 580 n. Chr.)

Dat.: 5.-7. Jh. (?)

Mat.: Kupferlegierung versilbert (?) oder Silberlegie-
rung (?) (keine RFA)

Erh.: vollstindig, sehr stark korrodiert

Primére Herstellungstechnik: mehrteilig (zwei runde Be-
schliige mit 1 und 2 Osen), gegossen

Sekundire Herstellungstechnik/Verzierung: Nachbear-
beitungsspuren (Feilspuren sekundér [?]) auf der RS;
Scharnierkonstruktion; Kreispunktverzierung vermut-
lich vor dem Guss gestaltet (?) und eventuell nachbear-
beitet; Anordnung der Kreispunktverzierungen unregel-
mabBig, jedoch ist die Verzierung auf beiden Beschldgen
(im Vergleich zueinander) genau spiegelsymmetrisch:
vermutlich wurde dieselbe Gussform/Modell fiir bei-
de Teile verwendet; nichtkorrodierte Bereiche weisen
silbrige Ofl. auf, und die schwirzliche Ofl. dhnelt einer
sulfidischen Korrosionsschicht: Objekt versilbert oder
Grundmaterial war eine Silberlegierung

Beschreibung: s. A 95, wobei die drei Locher in drei von
vier Kreispunktverzierungen gestanzt sind.

Male: L 8,9 cm, Dm runder Teil 3,8 cm, B Scharnier
1,5 cm, D 0,3-0,35 cm

Gewicht: 78,2 g

A98 Taf. 85 und Farbtaf. 99
Kastchenbeschlag

AO: EM, Inv. 252/8/07 (ID 785)

FO: aus dem Hanghaus 2, WE 3 — Stiegengasse 3,
6/72/2, R 18b

Dat.: 5.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: bleihaltiges Kupfer: 86,4 % Cu, 7,0 % Pb, 4,4 %
Zn (RFA)

Erh.: vollstdndig, Blech an den Réndern teilweise einge-
rissen, miBig korrodiert und deutlich verschliffen
Primédre Herstellungstechnik: mehrteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Herstellung
der Locher kaum zu bestimmen (der Grat um den Rand
weist auf Bohren hin, jedoch leicht ovale Konturen);
Scharnierverschluss (hergestellt durch Umschlagen des
Grundblechs), Kerben am Rand vermutlich mittels Feile
bearbeitet

Beschreibung: Der Beschlag besteht aus zwei dreivier-
telkreisformigen Beschlidgen, die durch ein Scharnier
miteinander verbunden sind. Die nichtverzierten Be-
schldge weisen einen gekerbten Rand auf, es finden sich
drei Durchlochungen. Die Osen des Scharniers sind
nicht mitgegossen, sondern das Grundblech ist »umge-
schlagen«.

Mafe: gesamt L 8,5 cm, B 4,7 cm, D 0,35-0,5 cm
Gewicht: 29,2 g

A99 Taf. 86 und Farbtaf. 99
Kaéstchenbeschlag

AO: EM, Inv. 63/38/81 (ID 746)

FO: vom Magnesischen Tor

Dat.: 5.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Cu-Zn-Sn-Pb-Legierung (RFA — qualitativ)

Erh.: fast vollstdndig, maBig korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: mehrteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Nachbear-
beitungsspuren (Feilspuren) auf VS und RS (die letztere
grober nachbearbeitet); Scharnierverschluss; drei Locher
vermutlich mittels eines Werkzeugs mit quadratischer
Arbeitskante gestanzt (vgl. die etwas unregelméBige,
quadratische Form der Locher); Kreispunktverzierun-
gen vermutlich vor dem Guss gestaltet (Gusshaut in den
Vertiefungen und Kreise sind eher oval und Umrisse
unregelmifig); Kerben am Rand wahrscheinlich mittels
Feile bearbeitet

Beschreibung: Schoner ausgefiihrt als A 98, da die Be-
schldge mit jeweils sechs Kreispunkten verziert sind.
Mafe: erh. L 8,7 cm, B 5,8 cm (Blech), 1,9 cm (Schar-
nier), D 0,2-0,3 cm

Gewicht: 62,5 g

A100
Kaéstchenbeschlag
AO: GHD (ID 1303)
FO: aus der Marienkirche — 1991, 147/91

Dat.: 5.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: fast vollstindig (keine Bruchstelle), leicht ver-
formt, stark korrodiert

Primére Herstellungstechnik: mehrteilig, die einzelnen
Teile vermutlich gegossen, der Blechstreifen eventu-
ell (nach-)geschmiedet (vgl. unregelméfige Dicke und
Breite des Blechs)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: der zusam-
mengefalteter Blechstreifen ist grob durchgestanzt (vgl.
Grat um die Locher gegeniiber der Bearbeitungsseite);
beide Teile durch Scharnierkonstruktion verbunden;

Taf. 86 und Farbtaf. 99
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Kreisverzierungen auf dem halbkreisformigen Glied vor
dem Guss gestaltet (nicht gebohrt); mehrere Bearbei-
tungsspuren auf der RS

Beschreibung: s. A 98, neben den fiinf Durchlochungen
im Blech ist auch der Rand kleinteilig durchlocht.
Malfe: erh. L 8,2 cm, 4,7 cm (Blech mit Scharnier), max.
B 5,2 cm (Blech), 2,8 cm (Scharnier), D 0,15— 0,75 cm
Gewicht: 52,0 g

A101
Kistchenbeschlag
AO: GHD (ID 1002)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6009, KF 27, Punktnr. 9046, Deponierung

Dat.: 5.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich); 3. D. 7.— 1.
D. 8. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, Einriss im Blech, Befestigungsmoglich-
keit fehlt, etwas korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: gegossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: wahrschein-
lich gebohrte Locher (vgl. konische, glatte Innenseite);
Kreispunktverzierung in der Mitte (bestehend aus drei
konzentrischen Kreisen und einem Punkt in der Mitte)
vermutlich mittels eines speziellen Werkzeuges gestaltet,
die anderen Kreispunktverzierungen (aus je einem Kreis
und einem Punkt zusammengesetzt) wahrscheinlich
durch unterschiedliche Werkzeuge hergestellt, da sich
Kreise und Punkte voneinander unterscheiden (kaum
zwei identische Verzierungen zu finden)

Beschreibung: s. A 95, jedoch schoner ausgefiihrt.
MaBe: Dm 3,4 x 3,7 cm, D 0,1-0,4 cm

Gewicht: 8,3 g

Taf. 86 und Farbtaf. 99

A 102
Kastchenbeschlag
AO: GHD (ID 311)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2007, SO 17,
SE 17002, Laufnr. 17005, Punktnr. 16679, KF 1, rezent
vermischter Humus

Dat.: 5.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Messing: 87,6% Cu, 4,6 %Zn, 4,4 % Pb (RFA)
Erh.: Fragment, leicht korrodiert und deutlich ver-
schliffen

Primédre Herstellungstechnik: urspriinglich (wahrschein-
lich) mehrteilig, gegossen

Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: leicht un-
regelméBige Durchlochungen eventuell vor dem Guss
gestaltet; Kerben am Rand mittels einer Feile oder ei-
nes Meillels (nach-)bearbeitet; Kreispunktverzierungen
in zwei Phasen hergestellt: die anndhernd regelméBigen
Kreise vermutlich mittels einer Punze, anschlieSend die
Punkte mittels eines anderen Werkzeugs gestaltet (die
Verzierungen wirken etwas plastisch, daher ist die Ge-
staltung der Kreispunktverzierungen vor dem Guss nicht
auszuschlieBen)

Beschreibung: Der runde Beschlag ist am Rand um-
laufend mit schrigen Kerben verziert. Drei kreisrunde
Durchbriiche dekorieren alternierend mit vier Kreis-

Taf. 86 und Farbtaf. 99

punkten die Beschlagoberfliche. Die zwei Osen fiir die
Scharnierkonstruktion sind noch erhalten.

MaBe: L 3,4 cm, 4,2 cm (mit Osen), B 3,9 cm, D 0,1—
0,8 cm

Gewicht: 20,0 g

A103
Kiéstchenbeschlag
AO: GHD (ID 1003)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6013, KF 19, Punktnr. 8923, Deponierung

Dat.: 5-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich); 3. D. 7.—1.
D. 8. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, Teil des Scharniers verbrochen, etwas
korrodiert und leicht verschliffen

Primére Herstellungstechnik: urspriinglich wahrschein-
lich mehrteilig, gegossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Nachbear-
beitungsspuren (Feilspuren) auf der Ofl.; Scharnierver-
schluss; drei Locher vermutlich gebohrt (vgl. konische,
glatte Innenseite und Grat am oberen Rand); Kreispunkt-
verzierung in der Mitte vermutlich durch Metalldrehen
hergestellt (vgl. konzentrische Rillen in den Vertiefun-
gen), Kreispunktverzierungen am Rand entweder pun-
ziert (etwas unregelmaBige Kreise, duflere Kreise sind
unterschiedlich) oder vor dem Guss gestaltet (vgl. ver-
wischte/verschliffene Verzierung unten)

Beschreibung: s. A 101, allerdings ist das Scharnier z. T.
noch erhalten. Die Kreispunktverzierungen am Rand
sind dichter »platziert« und zwischen den Lochern befin-
det sich kein Punktkreis.

Mafe: L4,2 cm, Dm 3,3 x 3,7 cm, D 0,1-1,0 cm
Gewicht: 8,3 g

Taf. 86 und Farbtaf. 99

A 104

Kiéstchenbeschlag

AO: GHD (ID 1300)

FO: aus dem Stadion — 1993, 47/93, Nordmauer
Dat.: 5.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)
Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: fast vollstandig, eingerissen
Herstellungstechnik: nicht untersucht
Beschreibung: Es handelt sich um eine runde Blech-
scheibe mit konzentrischer Kreisverzierung, im Zentrum
befindet sich eine Durchlochung. Oben ist eine Ose zur
Aufhingung.

MaBe: erh. L 4,4 cm (mit Ose), Dm Scheibe 3,3 cm, D
0,05-0,3 cm

Gewicht: —

Taf. 86

A 105

Kiéstchenbeschlag

AO: GHD (ID 1301)

FO: unbekannt

Dat.: 5-7.Jh. (?)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)
Erh.: vollstandig erhalten

Taf. 87
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Herstellungstechnik: nicht untersucht

Beschreibung: Das trapezformig geschnittene Blech ist
mit Kreispunktzier dekoriert. Oben befindet sich eine
Ose. An der Spitze unten auf der RS ist der Ansatz einer
weiteren Ose erhalten.

MaBe: H 11,2 cm (mit Ose), max. B 4,7 cm, D 0,1-0,6 cm
Gewicht: —

A 106
Beschlag
AO: EM, Inv. — (ID 1015 = ID 1269)

FO: aus der Marienkirche — 1986, Ki 21/86, Bodenschutt
Episkopeion

Dat.: 5.—7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstindig, leicht korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig, aus einem grofle-
ren Blech ausgeschnitten (vgl. deutlich sichtbare Schnitt-
spuren entlang der Seitenkanten)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Locher am
Rand grob gestaltet, eventuell gestanzt, grob (mittels
einer Kugelpunze oder eines Werkzeuges mit kugeliger
Arbeitsfliche/-kante) durchgefiihrte Punzierung; viele
(sekundire [?]) Werkzeugspuren auf der Ofl.
Beschreibung: Der rechteckige Blechbeschlag ist mit ei-
ner Punzenreihe gerahmt, in der Mitte befindet sich ein
X-Motiv ebenfalls aus Punkten gestaltet. An den Langs-
seiten finden sich je drei Durchlochungen.

Mafe: L 10,2 cm, B 8,0 cm, D 0,1 cm

Gewicht: —

Taf. 87 und Farbtaf. 100

A 107

Beschlag

AO: GHD (ID 1270)
FO: aus dem Hanghaus 2 — 1980, Stiegengasse 3, Kanal,
460/80; Ki 82/29

Dat.: 5.—7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: fast vollstédndig, Blechrand stellenweise ausgeris-
sen, eine Ecke verbrochen, VS versintert, leicht bescha-
digt, méBig korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, aus einem (gro-
Beren) Blech ausgeschnitten (vgl. unregelmifige Seiten-
rander)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: grofle Lo-
cher in den Ecken von der RS her gestanzt (vgl. Grat
um die Locher auf der VS), die Verzierung/das Muster
mittels Punktpunze gestaltet

Beschreibung: Es handelt sich um ein rechteckiges
Blech, das an den Ecken Durchlochungen aufweist. Als
Verzierung findet sich ein feines Punktmuster: Kreuz und
Zickzackband getrennt durch zwei Linien. Als Rahmen
eine weitere Punktreihe.

Malbe: L 6,4 cm, B 4,3 cm

Gewicht: 59 g

Farbtaf. 100

A 108
Beschlag

Taf. 87 und Farbtaf. 100

AO: GHD (ID 995)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6007, KF 4, Versturzschicht, nach Deponierung im
7. Jh.

Dat.: 5.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich); 3. D. 7.—1.
D. 8. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: 3 Fragmente, zwei davon anpassend, etwas korro-
diert und verschliffen

Primdre Herstellungstechnik: einteilig (?), das Grund-
blech entweder gegossen oder aus einem groBerem
Blech ausgeschnitten und nach der Bearbeitung umge-
bogen (vgl. oberer, gebogener Seitenrand)

Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: gestanzte
Locher am Rand (von der VS her bearbeitet, vgl. Grat
am Rand der Locher), Punktpunzierungen (von der RS
her bearbeitet)

Beschreibung: Die drei rechteckigen Bleche sind mit
fortlaufenden Dreiecksreihen (Zickzackmuster) verziert
und auf einer Léngsseite mehrmals durchlocht.

1. groBerer Beschlag, rechteckig, leicht verbogen, aber
vollstindig erhalten, verziert mit gestanztem Punktmus-
ter (von hinten gemacht) — etwas unregelmifig ausge-
fithrt: Rahmung aus Punzreihe umschliefit Zickzackmus-
ter. An einer Langsseite 3 Durchlochungen.

MafBe: L 5,5 cm, B 3,1 cm, D 0,05-0,2 cm; Gewicht:
584 ¢

2. vermutlich auch vollstandig, allerdings aus zwei Frag-
menten; schmaileres, rechteckiges Blech, ebenfalls ge-
stanzt von hinten, Rahmung aus Punzreihe mit Zickzack-
muster, an einer Langsseite wieder 3 Durchlochungen
MafBe: L 5,5 cm, B 2,1 cm, D 0,05-0,15 cm; Gewicht:
3,06¢g

A109

Beschlag

AO: GHD (ID 24)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 1,
Laufnr. 130, SE 1011, Aufgabe/Zerstdrung von Sockel
und ovaler Struktur spatestens 6.—7. Jh.

Dat.: 5. — frithes 7. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: bleihaltiges Messing: 77,4 % Cu, 8,6 % Zn, 8,0 %
Pb (RFA)

Erh.: vollstdndig, leicht verformt, leicht korrodiert
Primdre Herstellungstechnik: einteilig, vermutlich ge-
gossen

Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: mehrere
grobe (sekundire [?]) Hammerspuren auf einer Seite
Beschreibung: Der diinne Blechbeschlag ist nicht ver-
ziert und weist eine runde Durchlochung in der Mitte auf.
MafBe: Dm 7,5 ¢cm, 0,7 cm (Loch), D 0,2-0,6 cm
Gewicht: 21,4 g

Taf. 88 und Farbtaf. 101

A 110

Beschlag

AO: GHD (ID 52)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6013, KF 12, Deponierung

Dat.: 3. D. 7.-1. D. 8. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Taf. 88
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Mat.: (bleihaltiges) Messing: 85,6 % Cu, 8,2 % Zn,
4,3 % Pb (RFA)

Erh.: Fragment, stark korrodiert, verschmolzen (?) (vgl.
RS und Randbereich)

Primdre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen, das
Objekt ist sekundir teilweise verschmolzen (als Fehl-
guss zu interpretieren), grobe, parallele Eintiefungen
(Werkzeugspuren [?]) auf der RS

Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: Locher und
konzentrischen Kreisverzierungen vor dem Guss gestal-
tet

Beschreibung: Der runde Blechbeschlag hat eine kon-
zentrische Kreisverzierung und einen Punkt im Zentrum.
Eine kleine Durchlochung ist am Rand erhalten. Die RS
ist flach und nicht verziert.

Male: L3,4cm, B3,0cm, D 0,15-0,4 cm

Gewicht: 59 g

Al1ll
Beschlag
AO: EM, Inv. 15/34/84 (ID 542)

FO: aus der Johannesbasilika

Dat.: —

Mat.: bleihaltiges Messing: 83,3 % Cu, 7,7 % Zn, 6,3 %
Pb (RFA)

Erh.: fast vollstandig, miBig korrodiert und leicht (?)
verschliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: Loch in der
Mitte von der VS her gestanzt (vgl. »vorgesprungenenc
Grat auf der RS); konzentrischen Kreisverzierungen
graviert (die Langsrillen in den Vertiefungen deutlich zu
erkennen); aufgrund der RegelmaBigkeit der Kreise die
Verwendung einer Drehbank vorzustellen

Beschreibung: Das grofe, runde Blech zeigt eine kon-
zentrische Kreisverzierung und eine kleine Durchlo-
chung im Zentrum. Die RS ist flach und nicht verziert.
Mafe: Dm 5,9 cm, 0,2 cm (Loch), D 0,15-0,4 cm
Gewicht: 15,93 g

Taf. 88 und Farbtaf. 101

A 112

Beschlag

AO: GHD (ID 337)
FO. aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2007, SO 17,
SE 17004, Laufnr. 17009, KF 4, rezent vermischter Hu-
mus

Dat.: —

Mat.: Eisen (keine RFA)

Erh.: Fragment, korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: geschmiedet

Sekundire Herstellungstechnik/Verzierung: Locher ver-
mutlich gestanzt

Beschreibung: Das rund geschnittene, fragmentarisch er-
haltene Eisenblech weist am Rand noch drei in regelma-
Bigen Abstinden angeordnete Durchlochungen auf. Das
Blech ist leicht konvex gebogen.

Mafe: erh. Dm 5,0 cm, D 0,1-0,4 cm

Gewicht: 4,4 g

Taf. 88

A 113
Beschlag
AO: EM, Inv. 90/11/06 (ID 675)

FO: aus der Umgebung von Tire

Dat.: —

Mat.: Messing: 91,8 % Cu, 5,7 % Zn (RFA)

Erh.: fast vollstindig, maBig korrodiert und stark ver-
schmutzt

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, entweder gegos-
sen und nachbearbeitet oder aus einem grofleren Blech
ausgeschnitten; wegen der korrodierten und stark ver-
schmutzten Ofl. Herstellungstechnik nicht genauer zu
bestimmen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Locher von
der VS her gestanzt (vgl. erhabenen Grat auf der RS);
Verschmutzung in den Vertiefungen der konzentrischen
Kreisverzierungen verhindert herstellungstechnische
Bewertung dieser Verzierungen

Beschreibung: Das durchbrochen gearbeitete Blech ist
peltaformig gestaltet. Die nach innen eingerollten Volu-
ten enden in einem Dreiblatt. Am Blech findet sich eine
grof3e, konzentrische Kreisverzierung mit einer kleinen
Durchlochung im Zentrum. Den oberen Abschluss bildet
ein quergelegtes Blech, das iiber bogenartige Stege zwi-
schen die Voluten einmiindet sowie durch je ein konzen-
trisches Kreisblech mit Loch in der Mitte seitlich an die
Voluten anschlief3t.

Mafe: H7,5cm, B 7,4 cm, D 0,15-0,2 cm

Gewicht: 21,83 g

Taf. 88 und Farbtaf. 101

A 114
Buchschliefie
AO: EM, Inv. 91/12/92 (ID 702)

FO: aus der Umgebung von Tire

Dat.: 7. oder 9.-10. Jh.

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstindig, méaBig korrodiert und méBig ver-
schliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Durchbrii-
che vor dem Guss gestaltet, fein mittels Feile (nach-)
bearbeitet; Schmalseiten mittels Feile schrdg bearbeitet
Beschreibung: Der vasenformige Riemendurchzug be-
steht aus einem durchbrochen gearbeiteten Rechteck mit
ausschweifenden Ecken und gekerbten, eingezogenen
Schmalseiten. In der Kehlung sitzt ein grofer Ring, iiber
welchem eine kleine Ose angebracht ist.

Mafe: L2,7cm, B 1,7 cm, D 0,15-0,4 cm

Gewicht: 2.9 g

Taf. 88 und Farbtaf. 101

A 115

Buchschliefe

AO: EM, Inv. 8/41/87 (ID 704)
FO: aus Tire

Dat.: 7. oder 9.—10. Jh.

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)
Erh.: vollstdndig, korrodiert und méaBig verschliffen
Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: Durchbriiche
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vor dem Guss gestaltet, mittels Feile (nach-)bearbeitet
Beschreibung: s. A 114.

Male: L 2,8 cm, B 2,0 cm, D 0,2-0,3 cm

Gewicht: 4,2 g

A 116

Buchschlie3e

AO: EM, Inv. 92/12/92 (ID 705)
FO: aus der Umgebung von Tire
Dat.: 7. oder 9.-10. Jh.

Mat.: bleihaltige Bronze (Pb-Sn-Bronze): 82,1 % Cu,
8,2 % Pb, 4,7 % Sn (RFA)

Erh.: vollstindig, méBig korrodiert und méBig ver-
schliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Durchbrii-
che vor dem Guss gestaltet, mittels Feile ziemlich grob,
aber scharfkantig (nach-)bearbeitet

Beschreibung: s. A 114.

Mafe: L2,7cm, B 1,9 cm, D 0,2-0,4 cm

Gewicht: 3,8 g

Taf. 88

A 117

Buchschlie3e

AO: EM, Inv. 13/26/93 (ID 706)
FO: aus Tire

7. oder 9.-10. Jh.

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)
Erh.: vollstdndig, etwas korrodiert und deutlich ver-
schliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundire Herstellungstechnik/Verzierung: Durchbriiche
vor dem Guss gestaltet, mittels Feile (nach-)bearbeitet
Beschreibung: s. A 114.

Mafe: L 2,4 cm, B 1,7 cm, D 0,2-0,3 cm

Gewicht: 3.2 g

Taf. 88

A 118
Schliissel
AO: EM, Inv. 58/54/79 (ID 548)

FO: aus Torbali

Dat.: —

Mat.: bleihaltiges Messing: 79,1 % Cu, 9,6 % Pb, 6,4 %
Zn (RFA)

Erh.: vollstindig (?), méBig korrodiert und etwas ver-
schliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig (?), gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: >durchbro-
chene Verzierung« vor dem Guss gestaltet (vgl. unebene,
unregelméfBige Kanten und Innenseite)

Beschreibung: An einem pinzettenartigen Stiel mit einer
Durchlochung am Ende ist eine Art Schliisselbart, durch-
brochen gearbeitet mit linglichen und runden Durchbrii-
chen.

Mafle: L 4,7 cm, 3,1 cm (Bart), B 2,9 cm (Bart), 0,8 cm
(Stiel), D 0,6-1,2 cm

Gewicht: 21,42 g

Taf. 89 und Farbtaf. 101

A 119

Schliissel

AO: EM, Inv. 2/8/94 (ID 694)
FO: aus Tire

Dat.: —

Mat.: Cu-Legierung (RFA — qualitativ)

Erh.: vollstandig (?), sehr stark korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: einteilig (?), vermutlich
gegossen

Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: wegen der
stark korrodierten Ofl. keine Werkzeugspuren zu er-
kennen

Beschreibung: s. A 118.

Male: L 5,4 cm, 2,8 cm (Bart), max. B 2,8 cm (Bart),
0,9 cm (Stiel), erh. D 0,3-1,0 cm

Gewicht: 28,93 g

Taf. 89 und Farbtaf. 101

A 120

Schliissel

AO: GHD (ID 486)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO
4, SE 4026, Laufnr. 4057, Schutt iiber kaiserzeitlicher
Mauer

Dat.: tpg 4.-5. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Eisen (keine RFA)

Erh.: vollstdndig, sehr stark korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: (vermutlich) geschmiedet
Beschreibung: Der Schliissel hat eine grofe, nichtver-
zierte Ringdse als Griff.

MafBe: L 4,3 cm, 2,1 cm (Bart) Dm Ring 2,1 cm (aul3en),
B Bart 1,6 cm, D 0,3-0,5 cm

Gewicht: 11,6 g

Taf. 89

A 121

Schliissel

AO: EM, Inv. — (ID 989)
FO: aus dem spédtantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2011, SO 2, SE 2012/11,
EVH11-2012/KF1, Raum 1.11 (alte Bezeichnung R 1)
Dat.: —

Mat.: Eisen (keine RFA)

Erh.: vollstidndig, etwas korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: geschmiedet (deutlich
sichtbare Hammerspuren)

Beschreibung: Der Schliissel ist aus Blech geschnitten:
an ein nichtverziertes, grofes, trapezformiges Blech
schlieft auf der Schmalseite eine Ringdse und ein ldng-
licher Fortsatz an, auf die Breitseite folgt ein schmales,
rechteckiges Blech mit einem Schliisselbartrest, beste-
hend aus zwei Lochern.

Mafle: L 14,1 cm, B 2,4 cm, D 0,6 cm

Gewicht: —

Farbtaf. 102

A122
Schliissel
AO: EM, Inv. 3/10/07 (ID 891)
FO: aus Sirince Kayserdag1
Dat.: 10.-12. Jh.

Taf. 89 und Farbtaf. 102
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Mat.: Cu-Pb-Sn-Legierung (Nebenelemente: Fe) (RFA —
qualitativ)

Erh.: vollstédndig, maBig korrodiert und etwas verschliffen
Primédre Herstellungstechnik: mehrteilig, einzelnen Teile
sind gegossen

Sekundidre Herstellungstechnik/Verzierung: Gusszap-
fen des gerippten Rings ist abgerundet und als Zierele-
ment erhalten; beide Teile des Schliisselrings durch eine
Scharnierkonstruktion verbunden

Beschreibung: Der mit Rippen versehene Schliissel-
ring ist tiber ein bewegliches Scharnier mit dem Bart
befestigt. Am Ringkopf sitzt der Rest des Gusszapfens
in Form eines kleinen Wiirfels. Der Bart weist mehrere
Durchbriiche in rechteckiger und runder Form auf.
MaBe: L 5,9 cm, 1,9 cm (Bart), Dm Ring 2,3 cm, B
1,7 cm (Bart), 0,4-0,5 cm (Ring), D 0,15-0,4 cm
Gewicht: 10,9 g

A123
Schliissel
AO: KHM, Antikensammlung, Inv. VI 3237 (ID 1234)
FO: aus Ephesos — Geschenk von Sultan Abdul Ha-
mid II. an Kaiser Franz Joseph 1.

Dat.: 6. Jh. (?) oder osmanisch (?)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstindig, méiBig korrodiert, stark verschmutzt
und etwas verschliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundire Herstellungstechnik/Verzierung: Nachbear-
beitungsspuren (Feilspuren) auf der Ofl., {iberwiegend
am Kopf

Beschreibung: Der tropfenférmige Ring ist mit zwei
kreisrunden und einem leicht halbrunden Durchbruch
verziert und erinnert an die Maskenbeschldge der byzan-
tinischen Giirtelbeschldge Typ D3 (durchbrochenes Be-
schldg mit Maskenzier). Der Stiel ist hohl und rundstabig
sowie am Ubergang zum Kopf mehrfach profiliert. Der
Schliisselbart weist eine rechteckige Auslassung auf.
Mafe: L 6,8 cm, max. Dm Stiel 0,7 cm, D Kopf 0,4 cm
Gewicht: 28,5 g

Farbtaf. 102

A124

Schliissel

AO: EM, Inv. 3/5/07 (ID 750)
FO: aus der Johannesbasilika

Taf. 89 und Farbtaf. 102

Dat.: —
Mat.: Cu-Pb-Legierung (Nebenelemente: Sn) (RFA —
qualitativ)

Erh.: vollstindig, maBig korrodiert und leicht ver-
schliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen (Hohl-
guss)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: regelmafi-
ges Loch auf dem Kopf eventuell (nach-)gebohrt, Rillen
am Kopf vermutlich vor dem Guss gestaltet (keine Nach-
bearbeitungsspuren zu erkennen)

Beschreibung: Es handelt sich um einen grof3en, mas-
siven Schliisselanhénger. Der runde Kopf hat einen ge-
zackten Rand und ein kleines Loch in der Mitte. Der
nichtverzierte Schaft aus Blech ist lang und innen hohl.
MaBe: L 5,4 cm, 1,5 cm (Bart) Dm Kopf 2,3 ¢cm, B
1,8 cm (Bart), 0,8 cm (Schaft), D 0,25-0,8 cm

Gewicht: —

A 125
Schliissel
AO: KHM, Antikensammlung, Inv. VI 3236 (ID 1233)
FO: aus Ephesos — Geschenk von Sultan Abdul Ha-
mid II. an Kaiser Franz Joseph L.

Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollsténdig, leicht korrodiert und leicht verschliffen
Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundidre Herstellungstechnik/Verzierung: grobe Nach-
bearbeitungsspuren (Feilspuren) am Kopf, leicht ko-
nisches Loch am Kopf wahrscheinlich (nach-)gebohrt
(vgl. flachen Grat auf RS), eventuell mit einer Feile
nachbearbeitet; Verzierungen unter Einsatz verschiede-
ner Werkzeuge gestaltet: kleine Linien/Kerben um den
Rand des Kopfes gefeilt (eventuell mittels Gravierstichel
bearbeitet), Profilierung und Linien auf dem Bart ver-
mutlich mit einer Feile (nach-)bearbeitet, schrige Linien
auf dem Schaft wahrscheinlich graviert, konzentrische
Kreise vermutlich mittels eines speziellen Werkzeugs
(bohrerartig) gestaltet

Beschreibung: Der Anhénger in Form eines Schliis-
sels ist gegossen. Der Kopf ist rund mit einer kleinen
Durchlochung in der Mitte, einem gezackten Rand und
von einem schmalen Quersteg abgeschlossen. Der lan-
ge Schaft hat einen D-formigen Querschnitt und ist mit
feinen Strichen verziert sowie oben und unten mehrfach
profiliert. Der Bart weist eine konzentrische Kreisverzie-
rung und einen langovalen Einschnitt auf. Der Rand ist
mit unregelméfBigen Zacken gerahmt. — Die RS ist flach
und nicht verziert.

MafBe: L 9,6 cm, 2,06 cm (Bart), Dm Kopf 1,77-1,86 cm,
D 0,2-0,3 cm

Gewicht: 16,5 g

Farbtaf. 102
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Spielsteine oder Plittchen

A 126

Spielmarke (?)

AO: GHD (ID 1157)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 4,
SE 4015, Laufnr. 4027, Aufschiittung unter Mortelboden
Dat.: tpg 4.—1. H. 5. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Mat.: Glas (keine RFA)

Erh.: vollstdndig erhalten

Beschreibung: Das knopfartige Objekt hat eine flache
US und ist halbrund oder konvex gestaltet, ohne Durch-
lochung und nicht verziert.

Mafe: Dm 1,7 cm, D 0,4-0,8 cm

Gewicht: 2,21 g

Taf. 89 und Farbtaf. 102

A127

Spielmarke (?)

AO: GHD (ID 1159)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO 24,
SE 24026, KF 1, Fiillschicht (6. Jh.)

Dat.: 6. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Glas (keine RFA)

Erh.: vollstdndig erhalten

Beschreibung: s. A 126.

Malfe: Dm 3,6 cm, D 0,5-0,9 cm

Gewicht: 13,03 g

Taf. 89 und Farbtaf. 102

A 128
Polyhedron
AO: EM, Inv. 23/5/90 (ID 594)

FO: aus der Umgebung von Izmir

Dat.: spatromisch (?)

Mat.: bleihaltige Bronze (Pb-Sn-Bronze): 77,2 % Cu,
14,7 % Pb, 6,1 % Sn (RFA)

Erh.: vollstindig, etwas korrodiert und leicht verschliffen
Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Beschreibung: Der polygonale, 14-seitige Wiirfel ist
nicht markiert.

Mafe: Seitenldnge 1,1-1,2 cm

Gewicht: 14,3 g

Taf. 89 und Farbtaf. 102

A 129
Polyhedron
AO: EM, Inv. 22/5/99 (ID 595)

FO: aus der Umgebung von Izmir

Dat.: spatromisch (?)

Mat.: Cu-Pb-Legierung (Nebenelemente: Fe, Ni, Sn)
(RFA — qualitativ)

Erh.: vollstdndig

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Beschreibung: s. A 128.

Mafe: Seitenlédnge 1,6-1,7 cm

Gewicht: 30,6 g

Taf. 89 und Farbtaf. 102
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BEIN (B)

Korperschmuck

UNVERZIERTE HAARNADELN

B1 Taf. 90
Kugelige/ovale Kopfform

AO: GHD (ID 411)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO 21,
SE 21019, Laufnr. 21036, Schutteinfiillung (6.—7. Jh.)
Dat.: 6.—7. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Erh.: Fragment, Nadelkopf und Schaftansatz erhalten
Beschreibung: Die Nadel hat einen rundstabigen, nicht-
verzierten Schaft und einen runden Kopf.

Malfe: erh. L 2,9 cm, 1,0 cm (Kopf), Dm 0,9 cm (Kopf),
0,3-0,5 cm (Schaft)

Gewicht: 1,37 g

B2 Taf. 90
Kugelige/ovale Kopfform

AO: GHD (ID 500)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 2,SE
2019, Laufnr. 272, Planierschicht Laufhorizont

Dat.: tpq 4. — frithes 5. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Erh.: fast vollstindig, Spitze verbrochen

Beschreibung: s. B 1.

Mafe: erh. L 4,3 cm, 0,8 cm (Kopf), Dm 0,65 cm (Kopf),
0,2-0,45 cm (Schaft)

Gewicht: 0,75 g

B3 Taf. 90
Kugelige/ovale Kopfform

AO: GHD (ID 57)

FO: aus dem sog. Frithbyzantinischen Hort im Hang-
haus 2 — 1997, Ki 97/150

Dat.: 4.-7. Jh. (?) (Fundkontext)

Erh.: fast vollstindig, Spitze verbrochen

Beschreibung: s. B 1.

Mafe: erh. L 5,3 cm, Dm 0,7 cm (Kopf), 0,25-0,35 cm
(Schaft)

Gewicht: 1,14 g

B4 Taf. 90 und Farbtaf. 103
Kugelige/ovale Kopfform

AO: GHD (ID 1095)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1022/12,
EVH12-1022/1507, Raum 1.15 (alte Bezeichnung R 3)
Dat.: —

Erh.: fast vollstindig, Spitze verbrochen

Beschreibung: s. B 1.

Mafe: erh. L 7,6 cm, 0,9 cm (Kopf), Dm 0,75 cm (Kopf),
0,3-0,6 cm (Schaft)

Gewicht: 1,86 g

B5 Taf. 90
Kugelige/ovale Kopfform

AO: GHD (ID 1098)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
sidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1022/12,
EVHI12-1022/1499, Raum 1.15 (alte Bezeichnung R 3)
Dat.: —

Erh.: Fragment, Spitze verbrochen

Beschreibung: s. B 1.

Mafe: erh. L 3,3 cm, 0,7 cm (Kopf), Dm 0,5 cm (Kopf),
0,3-0,4 cm (Schaft)

Gewicht: 0,61 g

B6 Taf. 90
Kugelige/ovale Kopfform

AO: GHD (ID 1112)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1012/12,
EVHI12-1012/1050, Raum 1.18/1.22 (alte Bezeichnung
R 8/R 12)

Dat.: —

Erh.: fast vollstdndig, Spitze verbrochen

Beschreibung: s. B 1.

Mafe: erh. L 4,8 cm, 0,7 cm (Kopf), Dm 0,6 cm (Kopf),
0,3-0,5 cm (Schaft)

Gewicht: 1,28 g

B7 Taf. 90
Kugelige/ovale Kopfform

AO: GHD (ID 1118)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 2, SE 2029/12,
EVHI12-2019/2280, Raum 1.16 (alte Bezeichnung R 2)
Dat.: —

Erh.: fast vollstindig, Spitze verbrochen

Beschreibung: s. B 1.

Mafe: erh. L 3,2 cm, 0,9 cm (Kopf), Dm 0,7 cm (Kopf),
0,3-0,35 cm (Schaft)

Gewicht: 0,66 g

B8 Taf. 90
Kugelige/ovale Kopfform

AO: GHD (ID 1126)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1038/12,
EVHI12-1038/1661, Raum 1.18 (alte Bezeichnung R 8)
Dat.: 1. H. 7. Jh. (?) (vorldufige Datierung nach Keramik
— A. Waldner)

Erh.: Fragment, nur Kopf und Schaftansatz erhalten
Beschreibung: s. B 1.

Mafe: erh. L 1,7 cm, Dm 0,7 cm (Kopf), 0,3 cm (Schaft)
Gewicht: 0,51 g
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B9 Taf. 90
Kugelige/ovale Kopfform

AO: GHD (ID 1128)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 2, SE 2024/12,
EVH12-2024/2128, Raum 1.20 (alte Bezeichnung R 11)
Dat.: —

Erh.: fast vollstindig, Spitze fehlt

Beschreibung: s. B 1.

Malfe: erh. L 7,5 cm, 0,6 cm (Kopf), Dm 0,5 cm (Kopf),
0,25-0,5 cm (Schaft)

Gewicht: 1,48 g

B 10 Taf. 90
Kugelige/ovale Kopfform

AO: GHD (ID 1131)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 2, SE 2049/12,
EVH12-2049/2438, Raum 1.16 (alte Bezeichnung R 2)
Dat.: —

Erh.: fast vollstdndig, Spitze fehlt

Beschreibung: s. B 1.

Mafe: erh. L 4,5 cm, 0,7 cm (Kopf), Dm 0,55 cm (Kopf),
0,3-0,4 cm (Schaft)

Gewicht: 0,85 g

B 11 Taf. 90
Kugelige/ovale Kopfform

AO: GHD (ID 1134)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1021/12,
EVH12-1021/1404, Raum 1.14 (alte Bezeichnung R 4)
Dat.: —

Erh.: fast vollsténdig, Spitze fehlt

Beschreibung: s. B 1.

Male: erh. L 3,5 cm, 0,6 cm (Kopf), Dm 0,55 cm (Kopf),
0,20-0,35 cm (Schaft)

Gewicht: 0,56 g

B 12 Taf. 90
Kugelige/ovale Kopfform

AO. GHD (ID 350)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, aus-
sortiert aus Keramikkisten, gemeinsam mit den Nadeln
B 14 und B 52

Dat.: —

Erh.: fast vollstindig, Spitze verbrochen

Beschreibung: s. B 1, die Kopfform ist jedoch abgeflacht.
Mafe: erh. L 5,2 cm, 0,7 cm (Kopf), Dm 0,5 (Kopf),
0,3-0,35 cm (Schaft)

Gewicht: 0,82 g

B 13 Taf. 90
Kugelige/ovale Kopfform

AO: GHD (ID 352)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, aussor-
tiert aus Keramikkisten, gemeinsam mit Nadel B 50

Dat.: —

Erh.: fast vollstindig, Spitze verbrochen

Beschreibung: s. B 12.

Mafe: erh. L 4,6 cm, 0,5 cm (Kopf), Dm 0,3 cm (Kopf),
0,25-0,35 cm (Schaft)

Gewicht: 0,59 g

B 14 Taf. 90 und Farbtaf. 103
Kugelige/ovale Kopfform

AO: GHD (ID 213)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, aussor-
tiert aus Keramikkisten, gemeinsam mit Nadeln B 12
und B 52

Dat.: —

Erh.: fast vollstindig, Spitze verbrochen

Beschreibung: s. B 1.

Mafe: erh. L 5,0 cm, 0,5 cm (Kopf), Dm 0,4 cm (Kopf),
0,25-0,35 cm (Schaft)

Gewicht: 0,84 g

B15 Taf. 90
Kugelige/ovale Kopfform

AO: GHD (ID 53)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 4,
SE 4029, Laufnr. 4118, Laufthorizont Unterfiillung

Dat.: 2.-3. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Erh.: fast vollstidndig, Spitze verbrochen, in zwei Teile
verbrochen

Beschreibung: s. B 1.

Male: erh. L 7,5 cm, 0,5 cm (Kopf), Dm 0,4 (Kopf),
0,2—0,3 cm (Schaft)

Gewicht: 0,84 g

B 16 Taf. 90 und Farbtaf. 103
Kugelige/ovale Kopfform

AO: GHD (ID 32)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO
4, SE 4016, Laufnr. 4029, Planierung aus Schutt tiber
Dachziegelversturz

Dat.: tpq frithes 5. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Erh.: fast vollstindig, Spitze verbrochen

Beschreibung: s. B 1.

Mafe: erh. L 7,0 cm, 0,5 cm (Kopf), Dm 0,35 cm (Kopf),
0,2-0,4 cm (Schaft)

Gewicht: 1,1 g

B17 Taf. 90
Kugelige/ovale Kopfform

AO: GHD (ID 501)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 1,
SE 1025, Laufnr. 196

Dat.: Mitte 3. Jh. (?) (Fundkontext: Fundvermischung —
E. Profant)

Erh.: fast vollstandig, Spitze fehlt, Schaft in zwei Teile
verbrochen

Beschreibung: s. B 1.

Malfe: erh. L 9,6 cm, 0,6 cm (Kopf), Dm 0,4 cm (Kopf),
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0,15-0,35 cm (Schaft)
Gewicht: 1,36 g

B 18 Taf. 90
Kugelige/ovale Kopfform

AO: GHD (ID 503)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 1,
SE 1025, Laufnr. 196

Dat.: M. 3. Jh. (?) (Fundkontext: Fundvermischung — E.
Profant)

Erh.: fast vollstindig, Spitze fehlt, Schaft in zwei Teile
verbrochen

Beschreibung: s. B 1.

Mafe: erh. L 7,4 cm, 0,5 cm (Kopf), Dm 0,3 cm (Kopf),
0,15-0,3 cm (Schaft)

Gewicht: 0,71 g

B19 Taf. 90
Kugelige/ovale Kopfform

AO: GHD (ID 511)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 3,
SE 3032, Laufnr. 356, Fundvermischung

Dat.: —

Erh.: fast vollsténdig, Spitze fehlt

Beschreibung: s. B 1.

Mafe: erh. L 6,1 cm, 0,3 cm (Kopf), Dm 0,35 cm (Kopf),
0,25-0,4 cm (Schaft)

Gewicht: 0,92 g

B 20 Taf. 90
Kugelige/ovale Kopfform

AO: GHD (ID 906)

FO: aus der der spatantiken Wohnbebauung im Hafen-
gymnasium — 2009, SO 6, SE 6013, Laufnr. 18, Siidost-
bereich des Ostteils der Sondage

Dat.: —

Erh.: fast vollstindig, Spitze fehlt, Kopf und Schaft in
zwei Teile verbrochen

Beschreibung: s. B 1.

Mafe: erh. L 5,5 cm, 0,5 cm (Kopf), Dm 0,4 (Kopf),
0,2—0,35 cm (Schaft)

Gewicht: 0,59 g

B21 Taf. 91
Kugelige/ovale Kopfform

AO: GHD (ID 1113)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1013/12,
EVH12-1013/1060, Raum 1.14 (alte Bezeichnung R 4)
Dat.: —

Erh.: fast vollstidndig, Spitze verbrochen

Beschreibung: s. B 1.

Mafe: erh. L 7,3 cm, 0,7 cm (Kopf), Dm 0,55 cm, 0,3—
0,4 cm (Schaft)

Gewicht: 1,40 g

B 22 Taf. 91
Kugelige/ovale Kopfform

AO: GHD (ID 516)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 3,
SE 3011, Laufnr. 318, Deponierung

Dat.: 3. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Erh.: fast vollstdndig, Spitze verbrochen

Beschreibung: s. B 1.

MaBe: erh. L 7,0 cm, 0,5 cm (Kopf), Dm 0,4 cm (Kopf),
0,25-0,5 cm (Schaft)

Gewicht: 1,87 g

B 23 Taf. 91
Kugelige/ovale Kopfform

AO: GHD (ID 516)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 3,
SE 3011, Laufnr. 318, Deponierung

Dat.: 3. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Erh.: fast vollstindig, Spitze verbrochen

Beschreibung: s. B 1.

Malfe: erh. L 6,4 cm, 0,5 cm (Kopf), Dm 0,35 cm (Kopf),
0,2-0,4 cm (Schaft)

Gewicht: 0,94 g

B 24 Taf. 91
Kugelige/ovale Kopfform

AO: GHD (ID 1080)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
sidlich der Marienkirche — 2012, SO 2, SE 2025/12,
EVH12-2025/2135, Raum 1.16 (alte Bezeichnung R 2)
Dat.: E. 6.-1. H. 7. Jh. (vorldufige Datierung nach Kera-
mik — A. Waldner)

Erh.: fast vollstdndig, Spitze verbrochen

Beschreibung: s. B 1.

Mafe: erh. L 7,5 cm, 0,7 cm (Kopf), Dm 0,6 cm (Kopf),
0,2-0,5 cm (Schaft)

Gewicht: 1,34 g

B 25 Taf. 91 und Farbtaf. 103
Kugelige/ovale Kopfform

AO: GHD (ID 899)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 3,
SE 3011, Laufnr. 317, Deponierung

Dat.: 3. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Erh.: fast vollstidndig, Spitze fehlt

Beschreibung: s. B 1.

Mafe: erh. L 7,7 cm, 0,4 cm (Kopf), Dm 0,25 cm (Kopf),
0,15-0,3 cm (Schaft)

Gewicht: 0,6 g

B 26 Taf. 91
Kugelige/ovale Kopfform

AO: GHD (ID 420)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO 21,
SE 21076, Laufnr. 21124, Kanalverfiillung (ab 3. Jh. [?])
Dat.: tpq 3. Jh. (?) (Fundkontext — E. Profant)

Erh.: fast vollstdndig, Schaft z. T. verbrochen
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Beschreibung: s. B 1.

Mafe: erh. L 3,6 cm, 0,9 cm (Kopf), Dm 0,7 cm (Kopf),
0,3-0,45 cm (Schaft)

Gewicht: 1,09 g

B 27 Taf. 91
Kugelige/ovale Kopfform

AO: GHD (ID 412)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO 21,
SE 21019, Laufnr. 21036, Schutteinfiillung 6.—7. Jh.
Dat.: 6.—7. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Erh.: fast vollstandig, Schaft z. T. verbrochen
Beschreibung: s. B 1.

Male: erh. L 4,7 cm, 0,9 cm (Kopf), Dm 0,7 cm (Kopf),
0,3-0,4 cm (Schaft)

Gewicht: 1,21 g

B 28 Taf. 91
Kugelige/ovale Kopfform

AO: GHD (ID 413)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast in Ephesos —
2008, SO 21, SE 21035, Laufnr. 21046, Unterfillung fiir
Ziegelplatte (SE 21034)

Dat.: 5.-6. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Erh.: Fragment, Kopf und Schaft z. T. erhalten
Beschreibung: s. B 1.

Mafe: erh. L 1,9 cm, 0,5 cm (Kopf), Dm 0,3 cm (Kopf),
0,25-0,3 cm (Schaft)

Gewicht: 0,2 g

B29 Taf. 91
Kugelige/ovale Kopfform

AO: GHD (ID 1138)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
stidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1024/12,
EVH12-1024/1444, Raum 1.14 (alte Bezeichnung R 4)
Dat.: 3.-2. H. 7./8. Jh. (vorldufige Datierung nach Kera-
mik; durchmischter Kontext — A. Waldner)

Erh.: fast vollstandig, Spitze fehlt, Schaft in zwei Teile
verbrochen

Beschreibung: s. B 1.

Mafe: erh. L 9,9 cm, 1,0 cm (Kopf), Dm 0,6 cm (Kopf),
0,2—-0,5 cm (Schaft)

Gewicht: 1,84 g

B 30 Taf. 91
Kugelige/ovale Kopfform

AO: EM, Inv. 81/3/08 (ID 387)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO 21,
SE 21084, Laufnr. 21128, KF 1, Verfiillung nach Aufga-
be des Kanals

Dat.: frithes 5. — M. 7. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Erh.: fast vollstindig, Spitze verbrochen

Beschreibung: s. B 1.

Mafe: erh. L 6,8 cm, D 0,15-0,3 cm

Gewicht: 0,54 g

B 31 Taf. 91
Kugelige/ovale Kopfform

AO: GHD (ID 1104)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 2, SE 2049/12,
EVH12-2049/2383, Raum 1.16 (alte Bezeichnung R 2)
Dat.: —

Erh.: fast vollstidndig, Spitze verbrochen

Beschreibung: s. B 1.

Malfe: erh. L 8,3 cm, 0,9 cm (Kopf), Dm 0,5 cm (Kopf),
0,3-0,5 cm (Schaft)

Gewicht: 1,42 g

B 32 Taf. 91 und Farbtaf. 103
Kugelige/ovale Kopfform

AO: GHD (ID 1130)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1039/12,
EVH12-1039/1904, Raum 1.21/1.22 (alte Bezeichnung
R 10 oder R 12)

Dat.: —

Erh.: fast vollstidndig, Spitze verbrochen

Beschreibung: s. B 1.

Mafe: erh. L 5,3 cm, 0,9 cm (Kopf), Dm 0,6 cm (Kopf),
0,3-0,45 cm (Schaft)

Gewicht: 1,04 g

B33 Taf. 91
Kugelige/ovale Kopfform

AO: GHD (ID 49)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 5,
SE 5067, Laufnr. 5084, Asche

Dat.: —

Erh.: Fragment, sehr schlecht erhalten

Beschreibung: Der unregelméfig und grob bearbeitete
diinne Schaft verjiingt sich zur Spitze hin. Der Kopf ist
unregelméfig kugelig geformt.

Malfe: erh. L 2,7 cm, Dm 0,2-0,5 cm

Gewicht: 0,1 g

B 34 Taf. 91 und Farbtaf. 103
Spitzovale Kopfform

AO: GHD (ID 1086)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1018/12,
EVHI12-1018/1270, Raum 1.15 (alte Bezeichnung R 3)
Dat.: —

Erh.: fast vollstdndig, Spitze verbrochen

Beschreibung: s. B 1, jedoch ist der Nadelkopf spitzoval.
Mafe: erh. L 6,2 cm, 1,2 cm (Kopf), Dm 0,5 cm (Kopf),
0,3-0,45 cm (Schaft)

Gewicht: 1,01 g

B35 Taf. 91
Spitzovale Kopfform
AO: GHD (ID 1100)
FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
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siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1040/12,
EVH12-1040/1730, Raum 1.18 (alte Bezeichnung R 8)
Dat.: 5.-6. Jh. (vorldufige Datierung nach Keramik — A.
Waldner)

Erh.: fast vollstandig, Spitze verbrochen

Beschreibung: s. B 34.

Malfe: erh. L 5,9 cm, 1,2 cm (Kopf), Dm 0,5 cm (Kopf),
0,25-0,35 cm (Schaft)

Gewicht: 0,71 g

B 36 Taf. 91
Spitzovale Kopfform

AO: GHD (ID 1106)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1017/12,
EVHI12-1017/1184, Raum 1.14 (alte Bezeichnung R 4)
Dat.: —

Erh.: Fragment, Kopf und Schaftansatz erhalten
Beschreibung: s. B 34.

Mafle: erh. L 2,9 cm, 1,3 cm (Kopf), Dm 0,5 (Kopf),
0,25-0,35 cm (Schaft)

Gewicht: 0,48 g

B 37 Taf. 91 und Farbtaf. 103
Doppelkonische Kopfform

AO: GHD (ID 1117)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 2, SE 2029/12,
EVH12-2029/2238, Raum 1.16 (alte Bezeichnung R 2)
Dat.: —

Erh.: fast vollstidndig, Spitze verbrochen

Beschreibung: s. B 1, allerdings weist die Nadel eine
doppelkonische Kopfform auf.

Mafe: erh. L 3,7 cm, 0,7 cm (Kopf), Dm 0,55 cm (Kopf),
0,25-0,45 cm (Schaft)

Gewicht: 0,78 g

B 38 Taf. 91 und Farbtaf. 103
Zylindrische/streichholzformige Kopfform

AO: GHD (ID 1088)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 2, SE 2024/12,
EVH12-2024/2127, Raum 1.20 (alte Bezeichnung R 11)
Dat.: 9.-12. Jh. (?) (typologischer Vergleich); spitantik
(vorldufige Datierung nach Keramik — A. Waldner)

Erh.: fast vollstindig, Spitze verbrochen

Beschreibung: s. B 1, der Nadelkopf jedoch ist zylind-
risch geformt.

Mafe: erh. L 4,9 cm, 0,5 cm (Kopf), Dm 0,4 cm (Kopf),
0,25-0,4 cm (Schaft)

Gewicht: 0,82 g

B39 Taf. 91
Zylindrische/streichholzférmige Koptfform

AO: GHD (ID 1089)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1017/12,

EVHI12-1017/1702

Dat.: 9.-12. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Erh.: fast vollstdndig, Spitze verbrochen

Beschreibung: s. B 38, wobei der Ubergang zwischen
Schaft und Kopf deutlich abgesetzt ist und auf einer
Seite gekerbt. Der Kopf selbst ist halbrund gestaltet und
erinnert an ein Streichholz. Vielleicht handelt es sich um
ein unfertiges Stiick.

Mafe: erh. L 4,0 cm, 0,9 cm (Kopf), Dm 0,7 cm (Kopf),
0,4-0,6 cm (Schaft)

Gewicht: 1,66 g

B 40 Taf. 92
Pfriemenfoérmige Kopfform/Stilus (?)

AO: GHD (ID 1108)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1018/12,
EVHI12-1018/1208, Raum 1.15 (alte Bezeichnung R 3)
Dat.: —

Erh.: fast vollstdndig, Spitze verbrochen

Beschreibung: s. B 1, der Kopf ist jedoch nicht rund,
sondern pfriemenformig zugespitzt. Vielleicht handelt es
sich auch um ein Schreibgerit.

Malfe: erh. L 4,5 cm, Dm 0,6-0,65 cm

Gewicht: 2,16 g

B 41 Taf. 92 und Farbtaf. 103
Pfriemenformige Kopfform/Stilus (?)

AO: GHD (ID 211)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 4,
SE 4015, Aufschiittung unter Mosaikboden, gemeinsam
gefunden mit Nadel B 51

Dat: tpg 4—1. H. 5. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Erh.: fast vollstindig, Spitze verbrochen

Beschreibung: s. B 40. Statt eines Kopfs ist das Ende
kegelformig zugespitzt.

Male: erh. L 5,6 cm, Dm 0,4-0,5 cm

Gewicht: 1,8 g

B 42 Taf. 92 und Farbtaf. 103
Pfriemenformige Kopfform/Stilus (?)

AO: GHD (ID 94)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 4,
SE 4033, Laufnr. 4139, Unterfiillung unter Laufhorizont
SE 4032 (1. Jh.)

Dat.: 1. Jh. n. Chr. (Fundkontext — E. Profant)

Erh.: fast vollstdndig, Spitze verbrochen

Beschreibung: s. B 40.

Malfe: erh. H 7,9 cm, B 0,4-0,6 cm, D 0,2-0,5 cm
Gewicht: 2,42 g

B 43 Taf. 92
Pfriemenf6érmige Kopfform/Stilus (?)

AO: GHD (ID 499)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 2,
SE 2020, Laufnr. 294, Planierschicht unter 219

Dat.: tpq 4. — frithes 5. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
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Erh.: Fragment

Beschreibung: s. B 40.

Male: erh. L 3,4 cm, Dm 0,45-0,5 cm
Gewicht: 1,06 g

B 44 Taf. 92
Pfriemenférmige Kopfform/Stilus (?)

AO: GHD (ID 493)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 2,
SE 2020, Laufnr. 292

Dat.: tpq 4. — frithes 5. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Erh.: fast vollstdndig, Spitze verbrochen

Beschreibung: s. B 40, der Nadelkopf ist eher abgeflacht.
Male: erh. L 7,3 cm, Dm 0,45-0,65 cm

Gewicht: 3,1 g

B 45 Taf. 92 und Farbtaf. 103
Flache, verbreiterte Kopfform

AO: GHD (ID 1133)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 2, SE 2049/12,
EVH12-2049/2440, Raum 1.16 (alte Bezeichnung R 2)
Dat.: —

Erh.: fast vollsténdig, Spitze fehlt

Beschreibung: s. B 1, jedoch verbreitert sich der Kopf
und endet scheibenférmig.

Mafe: erh. L 2,9 cm, Dm 0,6 cm (Kopf), 0,25-0,3 cm
(Schaft)

Gewicht: 0,29 g

B 46 Taf. 92
Flache, verbreiterte Kopfform

AO: GHD (ID 1085)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche— 2012, SO 1, SE 1019/12,
EVH12-1019/1299, Raum 1.15 (alte Bezeichnung R 3)
Dat.: —

Erh.: Fragment

Beschreibung: s. B 45.

Malbe: erh. L 4,5 cm, Dm 0,35-0,50 cm

Gewicht: 0,37 g

B 47 Taf. 92
Unbekannte Kopfform

AO: GHD (ID 93)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 4,
SE 4029, Laufnr. 4123, Lauthorizont (2.-3. Jh.)

Dat.: 2.-3. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Erh.: Schaftfragment

Beschreibung: Der Schaft ist rundstabig und nicht ver-
ziert. Der Nadelkopf ist nicht erhalten.

MaBe: erh. L 2,2 cm, Dm 0,3-0,4 cm

Gewicht: 0,39 g

B 48 Taf. 92
Unbekannte Kopfform
AO: GHD (ID 98)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6027, Laufnr. 6106, Grubenverfiillung

Dat.: 5.-6. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Erh.: Schaftfragment

Beschreibung: s. B 47.

Mafe: erh. L 6,6 cm, Dm 0,3-0,45 cm

Gewicht: 1,57 g

B 49 Taf. 92
Unbekannte Kopfform

AO: GHD (ID 101)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast

Dat.: —

Erh.: Schaftfragment

Beschreibung: s. B 47.

Malfe: erh. L 4,8 cm, Dm 0,3-0,4 cm

Gewicht: 0,86 g

B 50 Taf. 92
Unbekannte Kopfform

AO: GHD (ID 214)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast— 2006, aussor-
tiert aus Keramikkisten, gemeinsam gefunden mit Nadel
B13

Dat.: —

Erh.: Schaftfragment

Beschreibung: s. B 47.

Mafe: erh. L 7,6 cm, Dm 0,2-0,3 cm

Gewicht: 0,94 g

B 51 Taf. 92
Unbekannte Kopfform

AO: GHD (ID 349)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 4,
SE 4015, Aufschiittung unter Mosaikboden, gemeinsam
gefunden mit Nadel B 41

Dat.: tpg 4.—1. H. 5. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Erh.: Schaftfragment

Beschreibung: s. B 47.

Mafe: erh. L 5,6 cm, Dm 0,3 cm

Gewicht: 0,74 g

B 52 Taf. 92
Unbekannte Kopfform

AO: GHD (ID 351)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, aus-
sortiert aus Keramikkisten, gemeinsam mit den Nadeln
B 12 und B 14

Dat.: —

Erh.: Schaftfragment

Beschreibung: s. B 47.

Mabe: erh. L 2,9 cm, Dm 0,25 cm

Gewicht: 0,34 g

B 53 Taf. 92
Unbekannte Kopfform
AO: GHD (ID 410)
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FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO 21,
SE 21022, Laufnr. 21032, Stérung/Grube

Dat.: 5. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Erh.: Schaftfragment

Beschreibung: s. B 47.

Mafe: erh. L 6,2 cm, Dm 0,3-0,4 cm

Gewicht: 1,12 g

B 54 Taf. 92
Unbekannte Kopfform

AO: GHD (ID 419)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO 21,
SE 21050, Laufnr. 21079, Verfiillung iiber Tonrohrlei-
tung (5.-6. Jh. [?])

Dat.: 5.-6. Jh. (?) (Fundkontext — E. Profant)

Erh.: Schaftfragment

Beschreibung: s. B 47.

Malfe: erh. L 3,5 cm, Dm 0,35-0,5 cm

Gewicht: 0,79 g

B55 Taf. 92
Unbekannte Kopfform

AO: GHD (ID 424)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO 26,
SE 26008, Laufnr. 26021, KF 8, Planierschicht unter Bo-
den Kapellenphase (6. Jh.)

Dat.: 6. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Erh.: Schaftfragment

Beschreibung: s. B 47.

MaBe: erh. L 5,1 cm, Dm 0,3-0,45 cm

Gewicht: 1,19 g

B 56 Taf. 92
Unbekannte Kopfform

AO: GHD (ID 426)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008; SO 26,
SE 26008, Laufnr. 26014, KF 2, Planierschicht unter Bo-
den Kapellenphase (6. Jh.)

Dat.: 6. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Erh.: Schaftfragment

Beschreibung: s. B 47.

Male: erh. L 4,6 cm, Dm 0,25-0,35 cm

Gewicht: 0,6 g

B 57 Taf. 92
Unbekannte Kopfform

AO: GHD (ID 479)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 5,
SE 5053, Laufnr. 5065

Dat.: tpq spites 2. — frithes 3. Jh. (Fundkontext — E. Pro-
fant)

Erh.: Schaftfragment

Beschreibung: s. B 47.

Mafe: erh. L 5,3 cm, Dm 0,3-0,45 cm

Gewicht: 1,22 g

B58 Taf. 92
Unbekannte Kopfform

AO: GHD (ID 4381)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 4,
SE 4017, Laufnr. 4030, Verfiillung Baugrube Fundament
im Westen

Dat.: tpg 4.—1. H. 5. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Erh.: Schaftfragment

Beschreibung: s. B 47.

Malfe: erh. L 2,9 cm, Dm 0,35-0,45 cm

Gewicht: 0,66 g

B 59 Taf. 92
Unbekannte Kopfform

AO: GHD (ID 489)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO
4, SE 4016, Laufnr. 4031, Planierung aus Schutt iiber
Dachziegelversturz

Dat.: tpq frithes 5. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Erh.: Schaftfragment

Beschreibung: s. B 47.

Mafe: erh. L 8,9 cm, Dm 0,2-0,4 cm

Gewicht: 1,57 g

B 60 Taf. 92
Unbekannte Kopfform

AO: GHD (ID 489)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO
4, SE 4016, Laufnr. 4031, Planierung aus Schutt {iber
Dachziegelversturz

Dat.: tpg frithes 5. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Erh.: Schaftfragment

Beschreibung: s. B 47.

Male: erh. L 4,1 cm, Dm 0,25-0,4 cm

Gewicht: 0,43 g

B 61 Taf. 93
Unbekannte Kopfform

AO: GHD (ID 489)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO
4, SE 4016, Laufnr. 4031, Planierung aus Schutt {iber
Dachziegelversturz

Dat.: tpq friihes 5. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Erh.: Schaftfragment

Beschreibung: s. B 47.

Malfe: erh. L 3,9 cm, Dm 0,2-0,3 cm

Gewicht: 0,33 g

B 62 Taf. 93
Unbekannte Kopfform

AO: GHD (ID 491)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 1,
SE 1023, Laufnr. 180, Erdbebenzerstorung: 2. H. 3. Jh.
Dat.: tag 2. H. 3. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Erh.: Schaftfragment

Beschreibung: s. B 47.

Male: erh. L 4,6 cm, Dm 0,4-0,55 cm

Gewicht: 1,76 g
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B 63 Taf. 93
Unbekannte Kopfform

AO: GHD (ID 493)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 2,
SE 2020, Laufnr. 292, Planierschicht unter 219

Dat.: tpq 4. — frithes 5. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Erh.: Schaftfragment

Beschreibung: s. B 47.

Mafle: erh. L 7,1 cm, Dm 0,4-0,6 cm

Gewicht: 2,47 g

B 64 Taf. 93
Unbekannte Kopfform

AO: GHD (ID 499)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 2,
SE 220, Laufnr. 294, Planierschicht unter 219

Dat.: tpq 4. — frithes 5. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Erh.: Schaftfragment

Beschreibung: s. B 47.

Malbe: erh. H 6,2 cm, Dm 0,25-0,3 cm

Gewicht: 0,59 g

B 65 Taf. 93
Unbekannte Kopfform

AO: GHD (ID 499)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 2,
SE 2020, Laufnr. 294, Planierschicht unter 219

Dat.: tpg 4. — frithes 5. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Erh.: Schaftfragment

Beschreibung: s. B 47.

Mabe: erh. L 3,0 cm, D 0,15-0,25 cm

Gewicht: 0,17 g

B 66 Taf. 93
Unbekannte Kopfform

AO: GHD (ID 500)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 2,
SE 2019, Laufnr. 272, Planierschicht Laufhorizont

Dat.: tpq 4. — frithes 5. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Erh.: Schaftfragment

Beschreibung: s. B 47.

Malbe: erh. L 8,2 cm, Dm 0,2-0,35 cm

Gewicht: 1,17 g

B 67 Taf. 93
Unbekannte Kopfform

AO: GHD (ID 501)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 1,
SE 1025, Laufnr. 196

Dat.: 3. Jh. (?) (Fundkontext: Fundvermischung — E. Pro-
fant)

Erh.: Schaftfragment, Schaft in zwei Teile verbrochen
Beschreibung: s. B 47.

Malbe: erh. L 5,5 cm, Dm 0,15-0,3 cm

Gewicht: 0,56 g

B 68 Taf. 93
Unbekannte Kopfform

AO: GHD (ID 517)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 2,
SE 2004, Laufnr. 228, Planierschicht unter Mosaikbode-
nunterbau

Dat.: tpq 5. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Erh.: Schaftfragment

Beschreibung: s. B 47.

Male: erh. L 7,9 cm, Dm 0,25-0,45 cm

Gewicht: 1,75 g

B 69 Taf. 93
Unbekannte Kopfform

AO: GHD (ID 905)

FO: aus der spétantiken Wohnbebauung im Hafengym-
nasium — 2009, SO 6, SE 6096, Laufnr. 6088

Dat.: —

Erh.: Schaftfragment

Beschreibung: s. B 47.

Male: erh. L 6,9 cm, Dm 0,25-0,50 cm

Gewicht: 1,32 g

B 70 Taf. 93
Unbekannte Kopfform

AO: GHD (ID 57)

FO: aus dem sog. frithbyzantinischen Hort im Hang-
haus 2 — 1997, Ki 97/150

Dat.: 4.-7. Jh. (?) (Fundkontext)

Erh.: Schaftfragment

Beschreibung: s. B 47.

Male: erh. L 7,2 cm, Dm 0,2-0,5 cm

Gewicht: 1,85 g

B 71 Taf. 93
Unbekannte Kopfform

AO: GHD (ID 1082)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1018/12,
EVHI12-1018/1380, Raum 1.15 (alte Bezeichnung R 3)
Dat.: —

Erh.: Schaftfragment

Beschreibung: s. B 47.

Male: erh. L 5,2 cm, Dm 0,35-0,5 cm

Gewicht: 0,87 g

B 72 Taf. 93
Unbekannte Kopfform

AO: GHD (ID 1087)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 2, SE 2020/12,
EVH12-2020/2160, Raum 1.20 (alte Bezeichnung R 11)
Dat.: 5.-6. Jh. (vorldufige Datierung nach Keramik — A.
Waldner)

Erh.: Schaftfragment

Beschreibung: s. B 47.

Male: erh. L 5,1 cm, Dm 0,3-0,45 cm

Gewicht: 1,04 g
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B 73 Taf. 93
Unbekannte Kopfform

AO: GHD (ID 1090)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1047/12,
EVH12-1047/1853, Raum 1.17 (alte Bezeichnung R 9)
Dat.: —

Erh.: Schaftfragment

Beschreibung: s. B 47.

Malfe: erh. L 3,1 cm, Dm 0,4-0,5 cm

Gewicht: 0,76 g

B 74 Taf. 93
Unbekannte Kopfform

AO: GHD (ID 1092)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1044/12,
EVH12-1044/1800, Raum 1.17 (alte Bezeichnung R 9)
Dat.: —

Erh.: Schaftfragment

Beschreibung: s. B 47.

MaBe: erh. L 4,2 cm, Dm 0,1-0,3 cm

Gewicht: 0,4 g

B 75 Taf. 93
Unbekannte Kopfform

AO: GHD (ID 1093)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1028/12,
EVH12-1028/1607, Raum 1.17 (alte Bezeichnung R 9)
Dat.: —

Erh.: Schaftfragment

Beschreibung: s. B 47.

Mabe: erh. L 3,3 cm, Dm 0,35-0,4 cm

Gewicht: 0,43 g

B 76 Taf. 93
Unbekannte Kopfform

AO: GHD (ID 1094)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1044/12,
EVHI12-1044/1791, Raum 1.17 (alte Bezeichnung R 9)
Dat.: —

Erh.: Schaftfragment

Beschreibung: s. B 47.

Malfe: erh. L 2,8 cm, Dm 0,2-0,35 cm

Gewicht: 0,34 g

B 77 Taf. 93
Unbekannte Kopfform

AO: GHD (ID 1096)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 2, SE 2028/12,
EVH12-2028/2217, Raum 1.16 (alte Bezeichnung R 2)
Dat.: —

Erh.: Schaftfragment

Beschreibung: s. B 47.

Malfe: erh. L 2,8 cm, Dm 0,15-0,25 ¢cm
Gewicht: 0,17 g

B78 Taf. 93
Unbekannte Kopfform

AO: GHD (ID 1097)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1024/12,
EVHI12-1024/1523, Raum 1.14 (alte Bezeichnung R 4)
Dat.: 3.-2. H. 7./8. Jh. (vorldufige Datierung nach Kera-
mik: durchmischter Kontext — A. Waldner)

Erh.: Schaftfragment

Beschreibung: s. B 47.

Male: erh. L 2,8 cm, Dm 0,35-0,45 cm

Gewicht: 0,55 g

B 79 Taf. 93
Unbekannte Kopfform

AO: GHD (ID 1099)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1035/12,
EVHI12-1035/1720, Raum 1.17 (alte Bezeichnung R 9)
Dat.: —

Erh.: Schaftfragment

Beschreibung: s. B 47.

Male: erh. L 3,3 cm, Dm 0,25-0,35 cm

Gewicht: 0,43 g

B 80 Taf. 93
Unbekannte Kopfform

AO: GHD (ID 1101)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 2, SE 2047/12,
EVH12-2047/2311, Raum 1.16 (alte Bezeichnung R 2)
Dat.: -

Erh.: Schaftfragment

Beschreibung: s. B 47.

Male: erh. L 2,8 cm, Dm 0,2-0,25 cm

Gewicht: 0,17 g

B 81 Taf. 93
Unbekannte Kopfform

AO: GHD (ID 1107)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1015/12,
EVHI12-1015/1187, Raum 1.15 (alte Bezeichnung R 3)
Dat.: —

Erh.: Schaftfragment

Beschreibung: s. B 47.

Male: erh. L 6,8 cm, Dm 0,25-0,4 cm

Gewicht: 1,22 g

B 82 Taf. 93
Unbekannte Kopfform

AO: GHD (ID 1109)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier



176 VIII Katalog

siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1018/12,
EVHI12-1018/1213, Raum 1.15 (alte Bezeichnung R 3)
Dat.: —

Erh.: Schaftfragment

Beschreibung: s. B 47.

Mafe: erh. L 2,9 cm, Dm 0,4-0,55 cm

Gewicht: 0,68 g

B 83 Taf. 93 und Farbtaf. 103
Unbekannte Kopfform

AO: GHD (ID 1110)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1017/12,
EVH12-1017/1194, Raum 1.14 (alte Bezeichnung R 4)
Dat.: —

Erh.: Schaftfragment

Beschreibung: s. B 47.

Malbe: erh. L 4,3 cm, Dm 0,15-0,4 cm

Gewicht: 0,5 g

B 84 Taf. 93
Unbekannte Kopfform

AO: GHD (ID 1111)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche in Ephesos — 2012, SO 2, SE
2039/12, EVH12-2039/2173, Raum 1.16 (alte Bezeich-
nung R 2)

Dat.: —

Erh.: Schaftfragment

Beschreibung: s. B 47.

Male: erh. L 4,7 cm, D 0,3-0,45 cm

Gewicht: 0,77 g

B85 Taf. 93
Unbekannte Kopfform

AO: GHD (ID 1114)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche in Ephesos — 2012, SO 1, SE
1035/12, EVH12-1035/1679, Raum 1.17 (alte Bezeich-
nung R 9)

Dat.: —

Erh.: Schaftfragment

Beschreibung: s. B 47.

Male: erh. L 3,3 cm, Dm 0,25-0,40 cm

Gewicht: 0,7 g

B 86 Taf. 94
Unbekannte Kopfform

AO: GHD (ID 1116)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1035/12,
EVHI12-1035/1674, Raum 1.17 (alte Bezeichnung R 9)
Dat.: —

Erh.: Schaftfragment

Beschreibung: s. B 47.

Mafe: erh. L 3,8 cm, Dm 0,4-0,5 cm

Gewicht: 0,96 g

B 87 Taf. 94
Unbekannte Kopfform

AO: GHD (ID 1119)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 2, SE 2029/12,
EVH12-2029/2271, Raum 1.16 (alte Bezeichnung R 2)
Dat.: —

Erh.: Schaftfragment

Beschreibung: s. B 47.

Malfe: erh. L 3,4 cm, Dm 0,35-0,4 cm

Gewicht: 0,5 g

B 88 Taf. 94
Unbekannte Kopfform

AO: GHD (ID 1122)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1024/12,
EVH12-1024/1450, Raum 1.14 (alte Bezeichnung R 4)
Dat.: 3.-2. H. 7./8.Jh. (vorldufige Datierung nach Kera-
mik: durchmischter Kontext — A. Waldner)

Erh.: Schaftfragment

Beschreibung: s. B 47.

Mafe: erh. L 3,6 cm, Dm 0,35-0,45 cm

Gewicht: 0,58 g

B 89 Taf. 94
Unbekannte Kopfform

AO: GHD (ID 1123)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1024/12,
EVHI12-1024/1463, Raum 1.14 (alte Bezeichnung R 4)
Dat.: 3.-2. H. 7./8. Jh. (vorlaufige Datierung nach Kera-
mik: durchmischter Kontext — A. Waldner)

Erh.: Schaftfragment

Beschreibung: s. B 47.

Mafe: erh. L 3,8 cm, Dm 0,3-0,35 cm

Gewicht: 0,55 g

B 90 Taf. 94
Unbekannte Kopfform

AO: GHD (ID 1124)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1035/12,
EVHI12-1035/1626, Raum 1.17 (alte Bezeichnung R 9)
Dat.: —

Erh.: Schaftfragment

Beschreibung: s. B 47.

Mabe: erh. L 4,1 cm, Dm 0,3-0,35 cm

Gewicht: 0,55 g

B 91 Taf. 94
Unbekannte Kopfform

AO: GHD (ID 1125)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1033/12,
EVHI12-1033/1638, Raum 1.18 (alte Bezeichnung R 8)
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Dat.: 5. Jh. (?) (vorldufige Datierung nach Keramik —
A. Waldner)

Erh.: Schaftfragment

Beschreibung: s. B 47.

Male: erh. L 3,2 cm, Dm 0,3-0,35 cm

Gewicht: 0,42 g

B 92 Taf. 94 und Farbtaf. 103
Unbekannte Kopfform

AO: GHD (ID 996)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 4,
SE 4015, Laufnr. 4024, Aufschiittung unter Mortelboden
Dat.: tpq 4. —1. H. 5. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Erh.: fast vollstindig, Spitze und Kopf verbrochen
Beschreibung: s. B 47. Aufgrund der beachtlichen Lange
des Exemplars konnte es sich auch um eine Gewandna-
del handeln.

Malbe: erth. L 17,9 cm, D 0,4-0,75 cm

Gewicht: 9,77 g

B 93 Taf. 94
Unbekannte Kopfform

AO: GHD (ID 1135)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 2, SE 2049/12,
EVH12-2049/2467, Raum 1.16 (alte Bezeichnung R 2)
Dat.: —

Erh.: Schaftfragment, in zwei Teile verbrochen
Beschreibung: s. B 47.

Mabe: erh. L 5,5 cm, Dm 0,25-0,35 cm

Gewicht: 0,9 g

B 94 Taf. 94
Unbekannte Kopfform

AO: GHD (ID 1137)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1042/12,
EVH12-1042/1882, Raum 1.18 (alte Bezeichnung R 8)
Dat.: 6.—1. V. 7. Jh. (vorldufige Datierung nach Keramik
—A. Waldner)

Erh.: Schaftfragment

Beschreibung: s. B 47.

Malfe: erh. L 4,4 cm, Dm 0,1-0,5 cm

Gewicht: 0,18 g

B 95 Taf. 94
Unbekannte Kopfform

AO: GHD (ID 1140)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1035/12,
EVH12-1035/1677, Raum 1.17 (alte Bezeichnung R 9)
Dat.: —

Erh.: Schaftfragment

Beschreibung: s. B 47.

Malfe: erh. L 3,0 cm, Dm 0,3-0,4 cm

Gewicht: 0,32 g

B 96 Taf. 94
Unbekannte Kopfform

AO: GHD (ID 1144)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 2, SE 2049/12,
EVHI12-2049/2482, Raum 1.16 (alte Bezeichnung R 2)
Dat.: —

Erh.: Schaftfragment

Beschreibung: s. B 47.

Malfe: erh. L 2,2 cm, Dm 0,3-0,45 cm

Gewicht: 0,44 g

B 97 Taf. 94
Unbekannte Kopfform

AO: GHD (ID 1145)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1022/12,
EVHI12-1022/1453, Raum 1.15 (alte Bezeichnung R 2)
Dat.: —

Erh.: Schaftfragment

Beschreibung: s. B 47.

Male: erh. L 2,9 cm, Dm 0,15-0,3 cm

Gewicht: 0,27 g

B 98 Taf. 94
Unbekannte Kopfform

AO: GHD (ID 1149)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
sidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1049/12,
EVHI12-1049/1910, Raum 1.17 (alte Bezeichnung R 9)
Dat.: 1. H. 7. Jh. (vorldufige Datierung nach Keramik —
A. Waldner)

Erh.: Schaftfragment

Beschreibung: s. B 47.

Male: erh. L 2,0 cm, Dm 0,25-0,3 cm

Gewicht: 0,2 g

B 99 Taf. 94
Unbekannte Kopfform

AO: GHD (ID 1151)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2011, SO 2, SE 2023/11,
EVH11-2023/KF4, Raum 1.11 (alte Bezeichnung R 1)
Dat.: —

Erh.: Schaftfragment

Beschreibung: s. B 47.

Male: erh. L 5,7 cm, Dm 0,25-0,3 cm

Gewicht: 1,07 g

B 100

Unbekannte Kopfform
AO: GHD (ID 1152)
FO: aus dem spéatantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2011, SO 1, SE 1043/11,
EVHI11-1043/KF1, Raum 1.19 (alte Bezeichnung R 7)
Dat.: —

Erh.: Schaftfragment

Taf. 94
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Beschreibung: s. B 47.
Mabe: erh. L 4,8 cm, max. D 0,6 cm
Gewicht: 1,69 g

B 101

Unbekannte Kopfform
AO: GHD (ID 1153)
FO: aus dem spétantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2011, SO 2, SE 2005/11,
EVHI11-2005/KF7, Raum 1.15 (alte Bezeichnung R 3)
Dat.: —

Erh.: Schaftfragment

Beschreibung: s. B 47.

Male: erh. L3,6 cm, B 0,3 cm, D 0,1-0,2 cm

Gewicht: 0,39 g

Taf. 94

VERZIERTE HAARNADELN

B 102
Zwiebelknopfform
AO: GHD (ID 483)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 4,
SE 4024, Laufnr. 4050

Dat.: 5. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Erh.: fast vollstindig, Spitze verbrochen

Beschreibung: Die Nadel hat einen rundstabigen, nicht-
verzierten Schaft, der sich zur Spitze hin verjiingt und ei-
nen runden Kopf, der Ubergang zum Schaft weist einen
Walst auf und erinnert an einen Zwiebelknopf.

Mafe: erh. L 3,9 cm, 0,6 cm (Kopf mit Wulst), Dm
0,45 cm (Kopf), 0,4-0,45 cm (Schaft)

Gewicht: 1,08 g

Taf. 94 und Farbtaf. 103

B 103
Pinienzapfenkopfform
AO: GHD (ID 1180)
FO: aus der spétantiken Wohnbebauung im Hafengym-
nasium — 2009, SO 6, SE 6078/6103

Dat.: 5. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Erh.: fast vollstindig, Spitze verbrochen

Beschreibung: s. B 102, allerdings ist der Nadelkopf in
Form eines Pinienzapfens geformt und hat am Ubergang
zum Schaft mehrfache Wiilste.

Malbe: erh. L 7,1 cm, Dm 0,5 cm

Gewicht: —

Farbtaf. 103

B 104
Pinienzapfenkopfform
AO: GHD (ID 1132)
FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 2, SE 2049/12,
EVH12-2049/2402, Raum 1.16 (alte Bezeichnung R 2)
Dat.: 5. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Erh.: fast vollstdndig, bestehend aus zwei nichtanpassen-
den Fragmenten, Spitze verbrochen

Beschreibung: s. B 103, allerdings ist der obere Schaft-
abschnitt mehrfach mit feinen horizontalen Rillen ver-
ziert statt mit Wiilsten.

Taf. 94 und Farbtaf. 103

Malfe: erh. L 7,2 cm, 1,2 cm (Kopf), Dm 0,75 cm (Kopf),
0,25-0,4 cm (Schaft)
Gewicht: 1,31 g

B 105
Pinienzapfenkopfform
AO: GHD (ID 90)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2007, SO 12,
SE 12011, Laufnr. 12032, Raum 3, Abfallhaufen (6. Jh.)
Dat.: 5. Jh. (?) (typologischer Vergleich); 6. Jh. (Fund-
kontext — E. Profant)

Erh.: fast vollstindig, Spitze verbrochen

Beschreibung: s. B 103.

Mafe: erh. L 6,4 cm, 1,1 cm (Kopf), Dm 0,4 cm (Kopf),
0,35 cm (Schaft)

Gewicht: 0,99 g

Taf. 94

B 106
Pinienzapfenkopfform
AO: GHD (ID 97)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2007, SO 12,
SE 12014, Laufnr. 12034, Raum 3, Brandschicht

Dat.: 5. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Erh.: fast vollstdndig, unterer Schaft und Spitze verbro-
chen

Beschreibung: s. B 103, der Nadelkopf ist mit feinem
Rautenmuster verziert.

Mafe: erh. L 3,3 cm, 1,0 cm (Kopf), Dm 0,45 cm (Kopf),
0,2-0,3 cm (Schaft)

Gewicht: 0,46 g

Taf. 94 und Farbtaf. 103

B 107
Pinienzapfenkopfform
AO: GHD (ID 1081)
FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 2, SE 2049/12,
EVH12-2049/2375, Raum 1.16 (alte Bezeichnung R 2)
Dat.: 5. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Erh.: fast vollstidndig, bestehend aus zwei nichtanpassen-
den Fragmenten, Spitze verbrochen

Beschreibung: s. B 106.

Mafe: erh. L 5,8 cm, 1,1 cm (Kopf), Dm 0,5 cm (Kopf),
0,25-0,35 cm (Schaft)

Gewicht: 0,85 g

Taf. 94 und Farbtaf. 103

B 108

Ovale Kopfform
AO: GHD (ID 1141)
FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1038/12,
EVHI12-1038/1660, Raum 1.18 (alte Bezeichnung R 8)
Dat.: 1. H. 7. Jh. (vorldufige Datierung nach Keramik —
A. Waldner)

Erh.: fast vollstindig, Spitze verbrochen

Beschreibung: Der rundstabige Schaft verjiingt sich zur
Spitze hin und ist im oberen Abschnitt mit umlaufenden
feinen Rillen verziert. Der Kopf hat eine ovale Form,

Taf. 94 und Farbtaf. 103
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ist oben flach abgeschlossen und weist eine Einbohrung
auf — vielleicht fiir eine Einlage aus einem anderen Ma-
terial. Der mittlere Teil des Kopfes ist ebenfalls mit hori-
zontalen feinen Rillen dekoriert.

Mafe: erh. L 4,0 cm, 0,9 cm (Kopf), Dm 0,65 cm (Kopf),
0,25-0,3 cm (Schaft)

Gewicht: 0,72 g

B 109 Taf. 95 und Farbtaf. 103
Pfriemenformige Form oder Stilus (?)

AO: EM, Inv. 2127 (ID 566)

FO: aus der Johannesbasilika

Dat.: 11.-12. Jh. oder spéter (?) (typologischer Vergleich)
Erh.: fast vollstidndig, Spitze verbrochen

Beschreibung: Der rundstabige Schaft verjiingt sich zur
Spitze hin. Der obere Abschnitt ist mit einem feinen Rau-
tenmuster zwischen je finf umlaufenden Rillen verziert.
Oben ist der Schaft flach. Vielleicht handelt es sich auch
nicht um eine Nadel, sondern um einen Stilus.

MaBe: erh. L 6,6 cm, Dm 0,45-0,65 cm

Gewicht: 3,04 g

B 110

Balusterformiger Kopf und Anhénger (?)
AO: GHD (ID 1184)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2011, SO 2, SE 2028/11,
EVH11-2028/KF1, Raum 1.12 (alte Bezeichnung R 6)
Dat.: kaiserzeitlich oder 4.—5. Jh. (?) (typologischer Ver-
gleich)

Erh.: fast vollstidndig, Spitze verbrochen

Beschreibung: Der rundstabige Schaft verjiingt sich zur
Spitze und ist im oberen Abschnitt mehrfach fein gerillt.
Nach einem schmalen Wulst folgt ein Baluster, bekront
von einer gerade darauf stehenden, flachen Scheibe, die
zwei Locher aufweist und von zwei flachen Wiilsten ab-
geschlossen wird.

Mabe: erh. L 4,4 cm, Dm 0,6 cm

Gewicht: —

Farbtaf. 103

B 111

Unbekannte Kopfform
AO: GHD (ID 1139)
FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 2, SE 2029/12,
EVH12-2029/2237, Raum 1.16 (alte Bezeichnung R 2)
Dat.: —

Erh.: fast vollsténdig, Spitze und Kopf verbrochen
Beschreibung: Der rundstabige Schaft verjlingt sich zu
beiden Seiten hin und ist im oberen Abschnitt mit feinen
umlaufenden Rillen verziert. Der Kopf fehlt.

Malfe: erh. L 4,7 cm, Dm 0,3-0,4 cm

Gewicht: 0,82 g

Taf. 95

B 112
Unbekannte Kopfform
AO: GHD (ID 31)

Taf. 95

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO
4, SE 4016, Laufnr. 4028, Planierung aus Schutt {iber
Dachziegelversturz

Dat.: tpq friihes 5. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Erh.: fast vollstdndig, Spitze und Kopf verbrochen
Beschreibung: Der rundstabige Schaft ist oben mit zwei
Wiilsten verziert. Der Kopf fehlt.

Male: erh. L 4,7 cm, Dm 0,35-0,45 cm

Gewicht: 0,9 g

ANHANGER UND PERLEN, FINGERRING

B 113
Astragal/Amulett (?)
AO: GHD (ID 41)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6007, Laufnr. 6030, gemeinsam gefunden mit einer
Platte aus Bein B 197

Dat.: nach dem 11. Jh. (?) (typologischer Vergleich); tpg
3.D. 7.-1. D. 8. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Fischwirbel

Erh.: vollstdndig erhalten

Beschreibung: Das spulenartige Objekt ist auf beiden
Flachen stark konkav eingezogen und mit konzentri-
schen Rillen verziert. An der AuBlenfliche befinden sich
je zwei langliche Einbohrungen. Das Objekt erinnert an
die Doppelspulen/Hyperboloiden aus Kristall und Elfen-
bein. Vielleicht diente es als Anhédnger auf einer Kette
oder auch als Spielstein.

Mafle: Dm 1,7 cm, D 1,1 cm

Gewicht: 1,45 g

Taf. 95 und Farbtaf. 103

B 114

Astragal/Amulett (?)

AO: GHD (ID 1033)

FO: aus dem Stadion — 1993, Sektor 7
Dat.: nach dem 11. Jh. (?) (typologischer Vergleich)
Mat.: Fischwirbel

Erh.: vollstindig

Beschreibung: s. B 113.

Mafe: —

Gewicht: —

Farbtaf. 103

B 115

Amulett (?)

AO: GHD (ID 408)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6017, Laufnr. 6067, Deponierung 7. Jh.

Dat.: Ende 6.—1. H. 7. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Mat.: Knochen — Schwein: Metatarsus 111, distal gelocht,
Basis quer abgeségt, knapp davor distal gelocht (Infor-
mation G. Forstenpointner)

Erh.: vollstandig erhalten

Beschreibung: Der bearbeitete Knochenanhinger ist am
oberen Ende durchlocht.

Mafe: L 6,9 cm, B 0,8-1,6 cm

Gewicht: 6,75 g

Taf. 95 und Farbtaf. 103
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B 116

Amulett (?)

AO: GHD (ID 414)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 4,
SE 4019, Laufnr. 4096, Verfiillung Baugrube Fundament
im Westen

Dat.: tpg 4. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Knochen — Schwein: 1. Nebenzehenglied (Infor-
mation G. Forstenpointner)

Erh.: Fragment

Beschreibung: Der bearbeitete Knochenanhidnger hat
eine proximal umlaufende Einkerbung.

Malfe: erh. L 2,2 cm, Dm 0,6-0,9 cm

Gewicht: 0,8 g

Taf. 95

B 117

Anhinger in Késtchenform
AO: EM, Inv. 2120 (ID 563)
FO: aus der Johannesbasilika
Dat.: —

Erh.: vollstdndig
Beschreibung: Der Anhinger in Késtchenform (nicht
hohl) erinnert in seiner Form an eine Schildkréte. Das
quadratische Objekt weist auf beiden Seiten Verzierun-
gen auf: beide Seiten zeigen ineinander geschachtelte
Quadrate, die unterschiedlich dekoriert sind. An den
Ecken unten finden sich trapezformige Erweiterungen,
an den oberen Ecken lidngliche. Der rechteckige »Kopf«
hat eine horizontale Durchlochung zur Authédngung.
Malfle: max. H 6,7 cm, max. B 5,2 cm

Gewicht: 17,94 g

Taf. 95 und Farbtaf. 103

B 118

Tropfenformiger Anhénger
AO: GHD (ID 513)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 2,
SE 2019, Konche, Raum A, nordliche Hilfte, Planier-
schicht Laufhorizont

Dat.: tpq 4. — frithes 5. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Erh.: fast vollstindig, Ose fehlt

Beschreibung: Der tropfenférmige, nach einer Seite
schwingende Anhénger ist auf beiden Seiten mit Ring-
punzen verziert und schwarz bemalt. Oben findet sich
eine V-formige Auslassung. Die Aufhdngung fehlt.
Mafe: L 2,2 cm, max. B 1,3 cm, D 0,1 cm

Gewicht: 0,76 g

Taf. 95 und Farbtaf. 104

B 119 Farbtaf. 104
Schliisselformiger Anhénger/BuchschlieBe (?)

AO: KHM, Antikensammlung, Inv. X 286 (ID 1208)
FO: aus Ephesos — Geschenk von Sultan Abdul Ha-
mid II. an Kaiser Franz Joseph 1.

Dat.: —

Erh.: fast vollstindig, auf einer Seite leicht mit Kerben
beschidigt, im Kopfbereich abgeschabt

Beschreibung: Der Anhédnger ist mit konzentrischen
Ringpunzen auf beiden Seiten verziert. Der Schliissel-
bart, falls es einen gab, ist verbrochen. Auf einer Schmal-
seite findet sich eine langliche Kerbe. Der halbkreisfor-

mige Abschluss oben weist eine kleine Durchlochung
zur Aufhdngung auf.

Mafe: L 6,0 cm, Dm Ringknopf 2,2 cm, D 0,2-0,4 cm
Gewicht: 6,86 g

B 120

Lianglicher Anhénger
AO: GHD (ID 1146)
FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 2, SE 2049/12,
EVH12-2049/2472, Raum 1.16 (alte Bezeichnung R 2)
Dat.: —

Erh.: fast vollstindig

Beschreibung: Der leicht doppelkonische volle Anhédn-
ger hat eine umlaufende Rille und ist durchlocht.

Male: erh. L 4,7 cm, Dm 1,0-1,2 cm

Gewicht: 7,26 g

Taf. 95 und Farbtaf. 104

B 121

Perle

AO: GHD (ID 487)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 4,
SE 4023, Laufnr. 4072, Versturzschicht

Dat.: 2. H. 3. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Erh.: vollstdndig

Beschreibung: Die leicht kugelige Perle ist nicht verziert
und hat ein grofes Fadenloch.

Mafe: Dm 1,0 cm, 0,4 cm (Loch), D 0,6-0,75 cm
Gewicht: 0,59 g

Taf. 95

B 122

Perle

AO: GHD (ID 502)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 1,
SE 1013, Laufnr. 151, Aufschiittung nach Zerstdrung
Ende des 3. Jhs.

Dat.: Ende 3. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Erh.: vollstdndig

Beschreibung: s. B 121.

Mafe: Dm 1,5 cm, 0,5 (Loch), D 0,75-0,8 cm

Gewicht: 1,94 g

Taf. 95

B 123 Taf. 95 und Farbtaf. 104
Fingerring (sog. Archers Ring)

AO: EM, Inv. 2119 (ID 585)

FO: aus der Johannesbasilika

Dat.: 13.-15. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Erh.: Fragment

Beschreibung: Die flache und leicht dreieckige Ringplat-
te ist nicht verziert, die bandartige Schiene ist auf einer
Seite nur im Ansatz erhalten. Dieser Ringtyp wurde ur-
spriinglich hergestellt, um den Daumen von Bogenschiit-
zen zu schiitzen, wenn dieser die Sehne loslie3. Er wurde
sowohl in Bronze als auch in Bein hergestellt.

Mafe: H 2,9 cm, erh. Dm 2,8 cm (auBlen), 2,3 cm (in-
nen), D 0,15-0,3 cm

Gewicht: 3,42 g
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Gerite

HANDARBEIT/HAUSHALT — BEWEGLICHES
INVENTAR

B 124

Nihnadel

AO: GHD (ID 509)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 1,
SE 1032, Laufnr. 1110

Dat.: kaiserzeitlich (Fundkontext — E. Profant)

Erh.: fast vollstandig, Spitze verbrochen

Beschreibung: Der rundstabige Schaft verjiingt sich zur
Spitze hin und ist auf der anderen Seite abgeflacht. Das
Nadelohr ist grof und leicht ovalrechteckig.

MaBe: erh. L 6,7 cm, D 0,25-0,5 cm, Ohr 0,5 x 0,2 cm
Gewicht: 1,2 g

Taf. 96 und Farbtaf. 104

B 125

Nidhnadel

AO: GHD (ID 516)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 3,
SE 3011, Laufnr. 318, Deponierung

Dat.: 3. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Erh.: fast vollstindig, Spitze und Ohr verbrochen
Beschreibung: s. B 124, das Ohr ist nur noch ansatzweise
erhalten.

Malbe: erh. L 8,4 cm, Dm 0,25-0,5 cm

Gewicht: 1,52 g

Taf. 96

B 126

Néhnadel

AO: GHD (ID 483)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 4,
SE 4024, Laufnr. 4050

Dat.: 5. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Erh.: fast vollstindig, Spitze und Ohr verbrochen
Beschreibung: s. B 125.

Male: erh. L 6,7 cm, Dm 0,2-0,4 cm

Gewicht: 1,08 g

Taf. 96

B 127

Néhnadel

AO: GHD (ID 96)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 4,
Laufnr. 4061, Reinigung der Ofl. — Planum

Dat.: —

Erh.: fast vollstindig, Spitze und Ohr verbrochen
Beschreibung: s. B 125.

Male: erh. L 9,0 cm, Dm 0,3-0,5 cm

Gewicht: 1,51 g

Taf. 96 und Farbtaf. 104

B 128

Néhnadel

AO: GHD (ID 416)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO 26,
SE 26008, Laufnr. 26017, KF 5, Planierschicht unter Bo-
den Kapellenphase (6. Jh.)

Taf. 96

Dat.: 6. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Erh.: fast vollstindig, Spitze und Ohr verbrochen
Beschreibung: s. B 125.

Male: erh. L 3,3 cm, Dm 0,35 cm

Gewicht: 0,38 g

B 129

Nihnadel

AO: GHD (ID 417)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO 21,
SE 21054, Laufnr. 21099, Schutteinfiillung 5. Jh.

Dat.: 5. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Erh.: fast vollstindig, Spitze und Ohr verbrochen
Beschreibung: s. B 125.

Malfe: erh. L 9,3 cm, Dm 0,2-0,4 cm

Gewicht: 1,45 g

Taf. 96

B 130

Nihnadel

AO: GHD (ID 478)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2009, SO 24,
SE 24033, Laufnr. 24041, intentionelle Grabhausverfiil-
lung 1. H. 7. Jh.

Dat.: 1. H. 7. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Erh.: fast vollstindig, Spitze und Ohr verbrochen
Beschreibung: s. B 125.

Male: erh. L 6,0 cm, D 0,4-0,5 cm

Gewicht: 1,37 g

Taf. 96

B 131

Néhnadel

AO: GHD (ID 496)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 1,
SE 1014, Laufnr. 148, Planierschicht iiber Zerstorungs-
schutt

Dat.: 1. H. 7. Jh. (?) (Fundkontext — E. Profant)

Erh.: fast vollstindig, Spitze und Ohr verbrochen
Beschreibung: s. B 125.

Malfe: erh. L 9,6 cm, Dm 0,2-0,6 cm

Gewicht: 2,67 g

Taf. 96

B 132

Nidhnadel

AO: GHD (ID 507)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 1,
SE 1017, Laufnr. 165

Dat.: tpq 3.—4. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Erh.: fast vollstindig, Spitze und Ohr verbrochen
Beschreibung: s. B 125.

Male: erh. L 7,1 cm, Dm 0,25-0,5 cm

Gewicht: 1,21 g

Taf. 96

B 133
Widerhaken (?)
AO: GHD (ID 1148)

Taf. 96 und Farbtaf. 104
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FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1022/12,
EVH12-1022/1531, Raum 1.15 (alte Bezeichnung R 3)
Dat.: —

Erh.: fast vollstdndig

Beschreibung: Der bearbeitete Knochen weist an beiden
Enden Widerhaken auf.

Malbe: erh. L 5,6 cm, max. B 1,3 cm, Dm 0,5 cm
Gewicht: 1,1 g

B 134
Spinnwirtel

AO: GHD (ID 95)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2007, SO 17,
SE 17012, Laufnr. 17028, Grabgrube mit Korperbestat-
tung: Knochendeponierung in Grube

Dat.: 9.-12. Jh. (?) (typologischer Vergleich); tpg 3.—
4. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Erh.: vollstindig erhalten, aber stark verwittert
Beschreibung: Die Spinnwirtel mit segmentformigem
Léangsschnitt weist an der flachen US konzentrische
Kreise auf. Die konvexe OS ist ebenfalls am Rand und
um die Durchlochung mit schwach erkennbaren Linien
verziert.

Mafe: Dm 2,2 cm, max. D 0,5 cm

Gewicht: 2,36 g

Taf. 96 und Farbtaf. 104

B 135

Spinnwirtel

AO: EM, Inv. 2131 (ID 583)
FO: aus der Johannesbasilika
Dat.: 9.-12. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Erh.: vollstdndig

Beschreibung: Die Spinnwirtel mit segmentformigem
Léngsschnitt hat eine flache und unverzierte US. Die
konvexe OS weist um die grole Durchlochung einen
abgetreppten Rand auf, umgeben von einer Kerbe. Als
Verzierung dienen umlaufende, an den Rand gesetzte
konzentrische Dreiecke.

Mafle: Dm 2,3 ¢cm, 0,5 cm (Loch), D 0,3-0,4 cm
Gewicht: 2,04 g

Taf. 96 und Farbtaf. 104

B 136

Spinnwirtel

AO: GHD (ID 1136)
FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1064/12,
EVH12-1064/12042, Raum 1.21 (alte Bezeichnung R
10)

Dat.: 9.-12. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Erh.: vollstdndig erhalten, aber stark verwittert
Beschreibung: Die Spinnwirtel mit segmentformigem
Léngsschnitt ist nur an der konvexen OS mit feinen Li-
nien verziert. Die runde Durchlochung im Zentrum ist
relativ klein.

Malfe: Dm 3,2 ¢cm, 0,5 cm (Loch), D 0,5-0,8 cm
Gewicht: 7,72 g

Taf. 96 und Farbtaf. 104

B 137 Taf. 96
Spinnwirtel (?)

AO: GHD (ID 1127)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1044/12,
EVHI12-1044/1811, Raum 1.17 (alte Bezeichnung R 9)
Dat.: 9.-12. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Erh.: Fragment

Beschreibung: s. B 136, allerdings nur noch fragmenta-
risch erhalten.

Male: erh. Dm 2,5 cm, D 1,1 cm

Gewicht: 2,51 g

B 138
Taschenknebel
AO: EM, Inv. 11/41/86 (ID 565)

FO: aus der Marienkirche — 1986

Dat.: 5.—7. Jh. (typologischer Vergleich)

Erh.: vollstidndig

Beschreibung: Das lidngliche Objekt hat leicht konkav
eingezogene Seitenldngen und endet in halbrunden, la-
schenartigen Abschliissen mit je einer grolen Durchlo-
chung. Die OS ist mit drei konzentrischen Kreispunkten
in einer Reihe dekoriert, die RS flach und unverziert.
Mafle: L 6,8 cm, B 1,0-1,3 cm, D 0,4-0,6 cm

Gewicht: 5,47 g

Taf. 97 und Farbtaf. 104

B 139
Taschenknebel

AO: GHD (ID 1154)
FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2011, SO 2, SE 2025/11,
EVHI11-2025/KF1, Raum 1.12 (alte Bezeichnung R 6)
Dat.: 5.-7. Jh. (typologischer Vergleich)

Erh.: Fragmente, in zwei nicht anpassenden Teilen, nur
die Abschliisse erhalten

Beschreibung: s. B 138.

Mafe: 1. Fragment: erh. L 2,1 cm, B 1,3 cm, D 0,4—
0,45 cm; Gewicht: 1,15 g; 2. Fragment: erh. L 1,2 cm, B
1,3 cm, D 0,4-0,5 cm; Gewicht: 0,45 g

Taf. 97 und Farbtaf. 104

B 140
Spule
AO: EM, Inv. 17/30/78 (ID 567)

FO: aus der Johannesbasilika

Dat.: 9.-12. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Erh.: vollstdndig

Beschreibung: Das ldngliche, rundstabige Objekt weist
knopfartig abgesetzte Abschliisse auf. In der Mitte und
an den Enden befindet sich eine dreifache feine Linien-
verzierung. Die knopfartigen Abschliisse haben im Zent-
rum eine Einbohrung.

Mafe: L 7,1 cm, Dm 0,5-0,9 cm

Gewicht: 5,1 g

Taf. 97 und Farbtaf. 104
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B 141
Spule
AO: EM, Inv. 18/30/78 (ID 569)

FO: aus der Johannesbasilika

Dat.: 9.—-12. Jh. (?) (typologischer Vergleich)
Erh.: vollstidndig

Beschreibung: s. B 140.

Mafe: L 8,2 cm, Dm 0,5-0,9 cm

Gewicht: 7,46 g

Taf. 97 und Farbtaf. 104

B 142
Spule
AO: EM, Inv. 19/30/78 (ID 568)

FO: aus der Johannesbasilika

Dat.: 9.—-12. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Erh.: vollstdndig

Beschreibung: s. B 140, allerdings ohne der Linienver-
zierung in der Mitte.

Mafe: L 8,4 cm, Dm 0,6-1,1 cm

Gewicht: 8,09 g

Taf. 97 und Farbtaf. 104

LiGULAE UND COCHLEARIA

B 143

ligula

AO: GHD (ID 46)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 5,
SE 5051, KF 1, Aufschiittung (M. 5. Jh.)

Dat.: 1. Jh. (?) (typologischer Vergleich); M. 5. Jh.
(Fundkontext — E. Profant)

Erh.: Fragment

Beschreibung: Die eiférmig-ovale Lasche weist noch
den Ansatz des Stiels auf.

Mafe: L 6,3 cm, B 3,1 cm

Gewicht: 6,55 g

Taf. 97 und Farbtaf. 105

B 144

ligula

AO: GHD (ID 492)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 2,
SE 2020, Laufnr. 292, Planierschicht unter 219

Dat.: 1. Jh. (?) (typologischer Vergleich); tpg 4. — frithes
5. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Erh.: Fragment

Beschreibung: s. B 143.

Malfe: L 6,7 cm, B 3,6 cm

Gewicht: 7,2 g

Taf. 97

B 145

ligula

AO: GHD (ID 4)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 5,
SE 5044, Laufnr. 5052, Aufschiittung

Dat.: 1. Jh. (?) (typologischer Vergleich); tpg 6. Jh.
(Fundkontext — E. Profant)

Erh.: Fragment

Beschreibung: s. B 143.

Taf. 97

Malfe: erh. L 5,7 cm, erh. B 2,0 cm
Gewicht: 4,05 g

B 146

cochlear

AO: GHD (ID 508)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 1,
SE 1032, Laufnr. 1110

Dat.: 4.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich); kaiserzeit-
lich (Fundkontext — E. Profant)

Erh.: fast vollstdndig, Stiel oben verbrochen
Beschreibung: Der Loffel hat eine runde Laffe und einen
rundstabigen Stiel, der im unteren Bereich mehrere um-
laufende Rillen aufweist.

Mafe: erh. L 11,6 cm, 2,7 cm (Laffe), B 2,8 cm (Laffe),
0,5-0,6 cm (Stiel), D 0,35-0,5 cm

Gewicht: 6,48 g

Taf. 98 und Farbtaf. 105

B 147

cochlear

AO: GHD (ID 505)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 1,
SE 1043, Laufnr. 1137, kaiserzeitliche Planierschicht
Dat.: 4.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich); kaiserzeit-
lich (Fundkontext — E. Profant)

Erh.: Fragment, Laffe und Ansatz des Stiels erhalten
Beschreibung: s. B 146.

Mafe: erh. L 4,1 cm, Dm 2,0 cm (Laffe), 0,35 cm (Stiel),
D Laffe 0,1 cm

Gewicht: 1,08 g

Taf. 98

B 148

cochlear

AO: GHD (ID 427)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO 21,
SE 21054, Laufnr. 21084, Schutteinfiillung

Dat.: 4.-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich); 5. Jh. (Fund-
kontext — E. Profant)

Erh.: Fragment, nur Laffe erhalten

Beschreibung: s. B 146.

Mafe: Dm 2,4-2,2 cm, D 0,3-0,6 cm

Gewicht: 1,93 g

Taf. 98

B 149

cochlear

AO: GHD (ID 966)
FO: von der Arkadiane — 2012, Schnitt 3/12, SE 301,
ARK 201/07/12

Dat.: 4.—7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Erh.: Fragment, Laffe und Ansatz des Stiels erhalten
Beschreibung: s. B 146.

Mafe: erh. L 4,3 cm, 2,7 cm (Laffe), B 2,6 cm (Laffe),
0,6 cm (Stiel), D 0,2-0,3 cm

Gewicht: 2,5 g

Taf. 98
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B 150

cochlear

AO: EM, Inv. 1826 (ID 584)
FO: aus dem Grof3en Theater
Dat.: 4-7. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Erh.: fast vollsténdig, Stiel oben verbrochen
Beschreibung: s. B 146, allerdings ohne Rillenverzie-
rung.

Mafle: erh. L 5,9 cm, Dm Laffe 1,7 cm, Dm Stiel 0,35—
0,5 cm

Gewicht: 1,65 g

Taf. 98 und Farbtaf. 105

MEDIZINISCHE/K OSMETISCHE INSTRUMENTE UND
MUSIKINSTRUMENTE

B 151

Sonde

AO: GHD (ID 39)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 5,
SE 5044, Laufnr. 5053, Aufschiittung

Dat.: 1.-2. Jh. (?) (typologischer Vergleich); tpg 6. Jh.
(Fundkontext — E. Profant)

Erh.: Fragment

Beschreibung: Das sticlartige Objekt besitzt ein laschen-
artig abgeflachtes Ende mit einer tiefen, ldnglichen Rille
im Zentrum.

Male: erh. L 4,0 cm, B 0,5-0,7 cm, D 0,1-0,35 cm
Gewicht: 0,85 g

Taf. 98 und Farbtaf. 105

B 152
Ohrloffelchen

AO: GHD (ID 423)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO 26,
SE 26008, Laufnr. 26014, KF 5, Planierschicht unter Bo-
den Kapellenphase (6. Jh.)

Dat.: kaiserzeitlich oder 4.—7. Jh. (?) (typologischer Ver-
gleich); 6. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Erh.: fast vollstdndig

Beschreibung: Das Instrument weist einen rundstabigen,
langen Stiel auf und am unteren Ende eine kleine, kreis-
formige Kelle.

Mafe: erh. L 4,6 cm, Dm 0,65 cm (Kelle), 0,35-0,40 cm
(Schaft)

Gewicht: 0,77 g

Taf. 98

B 153
Ohrloffelchen

AO: GHD (ID 1103)
FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 2, SE 2049/12,
EVH12-2049/2381, Raum 1.16 (alte Bezeichnung R 2)
Dat.: kaiserzeitlich oder 4.—7. Jh. (?) (typologischer Ver-
gleich)

Erh.: fast vollstdndig

Beschreibung: s. B 152.

Mafe: erh. L 3,5 cm, Dm 0,3 (Kelle), 0,15-0,3 cm
(Schaft)

Gewicht: 0,28 g

Taf. 98 und Farbtaf. 105

B 154

Flote

AO: EM, Inv. 2156 (ID 952)
FO: aus der Johannesbasilika
Dat.: aus der Zeit der Kreuzfahrer (?) (typologischer Ver-
gleich)

Erh.: fast vollstindig, oben und unten verbrochen
Beschreibung: Von der Flote mit leicht dreieckigem
Querschnitt sind sechs Locher erhalten, wobei das dritte
Loch von oben quadratisch ist. Auf der RS befindet sich
ein weiteres rundes Loch.

Mabe: erh. L 25,0 cm, max. Dm 1,5 cm

Gewicht: —

Farbtaf. 106

B 155

Musikinstrument (?)

AO: EM, Inv. 2122 (ID 586)
FO: aus der Johannesbasilika
Dat.: —

Erh.: vollstidndig (?), besteht aus zwei Teilen, die genau
aufeinander passen:

Beschreibung: Teil 1: Das lange und leicht trapezférmi-
ge, flache Objekt ist unverziert und flach. Die breitere
Schmalseite endet in zwei Halbbdgen, darunter befin-
den sich drei im Dreieck angeordnete Locher. Am ge-
geniiberliegenden Ende ist ein weiteres Loch. — Teil 2:
hat die gleiche Form, jedoch ist die hohle ausgeschabte
Innenfldche mit einer Reihe von elf Einbohrungen verse-
hen. Die Funktion ist unklar.

Malfe: Teil 1: erh. L 12,9 cm, B 0,9—-1,6 cm, D 0,2-0,25
cm; Teil 2: erh. L 13,0 cm, B 0,9-1,7 cm, D 0,2-0,45 cm
Gewicht: 19,59 g

Taf. 99 und Farbtaf. 106

B 156

Flote/Pfeife (?)

AO: EM, Inv. 2134 (ID 951)
FO: aus der Johannesbasilika
Dat.: —

Erh.: Fragment, nur der obere Teil ist erhalten
Beschreibung: Das zylindrische Fragment weist oben ein
Loch auf und ist mehrfach profiliert.

Mafe: erh. L 4,5 cm, max. Dm 0,6 cm

Gewicht: —

Farbtaf. 106

WAAGEN

B 157
Kippmiinzwaage
AO: EM, Inv. 21/33/77 (ID 570)

FO: aus der Johannesbasilika — St. J. 36-74b, gehort viel-
leicht zu B 158

Dat.: ab dem 12. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Erh.: Fragment, nur eine Hilfte erhalten

Beschreibung: Der erhaltene Waagebalken weist an ei-
nem Ende eine dreieckige Auflagefiiche mit abgeschrig-
ten Flachen auf und ist durch eine Kante abgesetzt. Der
Balken ist im Profil Z-férmig mit einer Durchlochung.
Mafe: erh. L 9,4 cm, 2,2 cm (Auflagefliche), max. B 2,0

Taf. 99 und Farbtaf. 107
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cm (Auflagefliche), 1,1 cm (Balken), D 0,2-1 cm
Gewicht: 11,94 g

B 158
Kippmiinzwaage
AO: EM, Inv. 20/33/77 (ID 576)

FO: aus der Johannesbasilika — St. J. 36-74b, gehort viel-
leicht zu B 157

Dat.: ab dem 12. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Erh.: Fragment, nur eine Halfte erhalten

Beschreibung: Der erhaltene Waagebalken weist an ei-
nem Ende eine rechteckige, flache Auflagefliche auf und
ist durch eine Kante abgesetzt. Der Balken ist im Profil
Z-f6rmig mit einer Durchlochung. Der Abschluss endet
pfeilartig. Die Verzierung besteht aus Kreispunkten. Am
Balken findet sich eine Reihe aus fiinf Kreisen (2, 1, 2)
und auf der Auflagefliche sind die Kreispunkte bliiten-
formig angeordnet und von Kerben gerahmt.

Mafe: erh. L 8,8 cm, 2,2 cm (Auflageflache), B 0,7 cm
(Balken), 1,5 cm (Balken), D 0,1-0,7 cm

Gewicht: 6,02 g

Taf. 100 und Farbtaf. 107

B 159

Kippmiinzwaage

AO: EM, Inv. 2124 (ID 577)
FO: aus der Johannesbasilika
Dat.: ab dem 12. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Erh.: Fragment, nur eine Halfte erhalten

Beschreibung: Zur Form s. B 157. Der Balken ist im
Profil Z-f6rmig mit einer Durchlochung, in welcher noch
der Rest eines Metallnagels steckt. Die Verzierung sind,
wie bei B 158, Kreispunkte. Am Balken findet sich eine
Reihe aus sechs Kreisen und auf der Auflagefldche sind
vier Kreispunkte bliiten- oder kreuzférmig angeordnet.
Mafle: erh. L 7,4 cm, 1,7 cm (Auflagefliche), max. B 1,6
cm (Auflagefldche), 0,7 cm (Balken), D 0,3-0,8 cm
Gewicht: 5,43 g

Taf. 100 und Farbtaf. 107

B 160

Kippmiinzwaage

AO: EM, Inv. 2121 (ID 581)
FO: aus der Johannesbasilika
Dat.: ab dem 12. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Erh.: Fragment, Auflagefliche und Ansatz des Balkens
erhalten

Beschreibung: Zur Form s. B 157. Die Verzierung be-
steht aus dichtgedréngten Kreispunktverzierungen, wo-
bei unterschiedliche Punzgréfen verwendet wurden. Der
Rest eines Metallnagels steckt noch im Balken.

Mafe: erh. L 4,1 cm, 2,0 cm (Auflagefliche), max. B
1,0 cm (Balken), 1,6 cm (Auflagefliche), D 0,3-0,85 cm
Gewicht: 3,62 g

Taf. 100 und Farbtaf. 107

B 161
Kippmiinzwaage
AO: EM, Inv. 22/30/78 (ID 582)
FO: aus der Johannesbasilika

Taf. 100 und Farbtaf. 107

Dat.: ab dem 12. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Erh.: Fragment, nur Auflagefliche erhalten
Beschreibung: Die Flache der Auflage ist rund gestaltet
mit einem erhabenen Rand, der mit feinen Schrigstri-
chen gekerbt ist. Die US zeigt vier Kreispunkte zu einem
Quadrat angeordnet, wihrend die OS vier kreuzformig
angeordnete Kreispunkte aufweist. Der Rest des Balkens
ist erhalten.

Mafe: erh. L 3,4 cm, Dm Auflagefldche 2,8 cm, B Bal-
ken 1,1 cm, D 0,4-0,6 cm

Gewicht: 3,8 g

B 162

Kippmiinzwaage

AO: EM, Inv. — (ID 1050)
FO: aus dem Isa Bey Hamam — 1998, 16/98

Dat.: ab dem 12. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Erh.: Fragment, nur eine Hilfte erhalten

Beschreibung: Zur Form s. B 157. Die Verzierung ist
Kreispunktzier. Am Balken findet sich eine Reihe aus
unregelmifBigen Kreisen, und auf der Auflageflache sind
die Kreispunkte bliitenférmig angeordnet.

Mafe: —

Gewicht: —

Farbtaf. 107

GRIFFE, VERZIERUNGEN UND EINLAGEN

B 163

AO: GHD (ID 212)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 4,
SE 4022, Laufnr. 4104, Dachziegelversturz 2. H. 3. Jh.
Dat.: 2. H. 3. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Erh.: Fragment

Beschreibung: Der Griff hat eine zylindrische Form mit
Profilierungen, die durch einen Wulst unterbrochen sind,
und weist eine durchgehende, fast unregelméafBig runde
Durchlochung auf. Vermutlich war das Objekt aufge-
steckt.

Male: erh. L 2,4 cm, Dm 0,8—-1,0 cm

Gewicht: 2,83 g

Taf. 100 und Farbtaf. 108

B 164

AO: GHD (ID 344)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 4,
SE 4015, Laufnr. 4033, Aufschiittung unter Mortelbo-
den, gemeinsam gefunden mit V 66

Dat.: tpg 4.—1. H. 5. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Erh.: Fragment (?) mit einer glatten Bruchstelle
Beschreibung: Das sorgfiltig gearbeitete, zylindrische,
volle Objekt hat oben einen geraden Abschluss mit ei-
ner kleinen Erhebung im Zentrum. Knapp darunter ist
es zweimal gekerbt. Seitlich befinden sich zwei kleine,
untereinander liegende Einbohrungen — vermutlich zum
Aufstecken. Der untere Abschluss ist gerade.

Malfe: erh. L 2,7 cm, Dm 0,7-0,8 cm

Gewicht: 2,57 g

Taf. 100
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B 165

AO: GHD (ID 409)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO 21,
SE 21022, Laufnr. 21032, Stérung/Grube

Dat.: 5. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Erh.: vollstindig

Beschreibung: Das Objekt ist langoval. Ein Abschluss
weist eine grole Einbohrung auf, die gegeniiberliegen-
de Seite ist geschlossen. In der Mitte laufen zwei hori-
zontale schmale Zierkerben. Vermutlich diente es zum
Aufstecken.

Malbe: erh. L 2,5 cm, max. Dm 1,5 cm

Gewicht: 6,34 g

Taf. 100 und Farbtaf. 108

B 166

AO: GHD (ID 422)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO
21, SE 21021, Laufnr. 21030, KF 1, Unterfiillung eines
Lauthorizonts (5.—6. Jh.)

Dat.: 5.—6. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Erh.: vollstandig (?)

Beschreibung: Es handelt sich um ein langes, volles und
nichtverziertes, bearbeitetes Objekt mit polygonalem
Querschnitt.

Mafe: erh. L 10,7 cm, D 1,3-1,5 cm

Gewicht: 25,06 g

Taf. 100

B 167

AO: GHD (ID 482)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 4,
SE 4024, Laufnr. 4050

Dat.: 5. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Erh.: Fragment, beide Enden verbrochen

Beschreibung: Das zylindrische Fragment ist mehrfach
profiliert und mit Kerben verziert. Vielleicht handelt es
sich um den Griff eines Dessertloffels.

Mafle: erh. L 3,4 cm, Dm 0,5-1,1 cm

Gewicht: 291 g

Taf. 100

B 168

AO: EM, Inv. 2123 (ID 571)
FO: aus der Johannesbasilika
Dat.: —

Erh.: fast vollstidndig, unten verbrochen

Beschreibung: Der volle, lange Griftf mit quadratischem
Querschnitt ist an den Seitenflichen mit jeweils einer
Reihe von drei Kreispunkten zu einem Dreieck angeord-
net verziert. Die einzelnen Felder werden durch zwei ho-
rizontale Kerben voneinander getrennt. Oben sitzt eine
gedriickte Kugel als Knauf, die mit vertikalen Kerben
dekoriert ist.

Mafe: erh. L 9,7 cm, B 1,0 cm, Dm Kugel 0,8 cm
Gewicht: 16,57 g

Taf. 101 und Farbtaf. 108

B 169
AO: EM, Inv. 20/30/78 (ID 572)
FO: aus der Johannesbasilika

Taf. 101

Dat.: -

Erh.: vollstdndig, leicht griinlich verfarbt, unregelméaBig
abgeschliffen, vielleicht unfertiges Objekt
Beschreibung: Das volle und sehr schwere Objekt hat
einen polygonalen Querschnitt. Die Seitenflichen sind
grob bearbeitet und nicht verziert. Unten ist der Griff ge-
rade abgeschnitten mit einer kleinen Einbohrung in der
Mitte — vielleicht handelt es sich um ein Halbfabrikat,
das eingespannt war zum Abhobeln. Das obere Ende ist
spitzkegelig zugeschnitten mit einem Punkt in der Mitte.
Male: erh. L 10,5 cm, Dm 1,5 cm

Gewicht: 36,55 g

B 170

AO: EM, Inv. 1824 (ID 573)
FO: aus dem Grofen Theater
Dat.: —

Erh.: fast vollstindig, unten verbrochen

Beschreibung: Das innen hohle Objekt ist durch mehrere
Profilierungen und Wiilste verziert. Vielleicht handelt es
sich um die Verkleidung eines Tisch- oder Stuhlbeins.
Male: erh. L 12,3 cm, Dm 1,9-2.8 cm

Gewicht: 62,18 g

Taf. 101 und Farbtaf. 108

B 171

AO: EM, Inv. 2126 (ID 574)
FO: aus der Johannesbasilika
Dat.: —

Erh.: vollstdndig
Beschreibung: Der massive Griff mit rundem Quer-
schnitt ist unten leicht eingezogen und angebohrt. Die
langzylindrische Form ist oben abgerundet und ge-
schlossen mit einer breiten Kerbung. 1,5 cm vor dem
unteren Ende springt die Form zuriick und das Material
ist griinlich verfarbt, was darauf deutet, dass der Griff auf
ein Metallobjekt aufgesteckt war, vermutlich ein Messer.
Mafe: erh. L 11,4 cm, 1,8-1,4 cm, D 1,3-1,0 cm, Ein-
bohrung 1,0 x 0,5 cm

Gewicht: 39,65 g

Taf. 101

B 172

AO: EM, Inv. 22/33/77 (ID 575)

FO: aus der Johannesbasilika — St.J. 36-74c¢
Dat.: —

Erh.: fast vollstindig

Beschreibung: Der innen hohle Griff hat einen leicht
ovalen Querschnitt, ist nicht verziert, unten abgetreppt
zum Aufstecken und erinnert an B 171.

Mafe: erh. L 7,5 cm, Dm 1,5-1,9 cm, 0,7 x 1,3 cm (Ein-
bohrung)

Gewicht: 25,08 g

Taf. 101

B 173 Taf. 101 und Farbtaf. 108
AO: EM, Inv. 16/30/78 (ID 578)

FO: aus der Johannesbasilika

Dat.: —

Erh.: vollstdndig erhalten
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Beschreibung: Der langzylindrische Griff ist in der Mitte
eingezogen und durchgehend mit alternierenden Zick-
zackreihen und Leisten verziert. Die grofe, vertikale
Durchlochung wird nach unten zu schméler. Vielleicht
handelt es sich um einen verzierten Messergrift.

Malfe: erh. L 8,3 cm, Dm 1,1-1,5 ¢cm, 0,8 cm (Loch)
Gewicht: 8,82 g

B 174 Taf. 102 und Farbtaf. 108
AO: EM, Inv. 2/18/06 (ID 768)

FO: aus der Johannesbasilika — 2006

Dat.: kaiserzeitlich (?) (typologischer Vergleich)

Erh.: Fragment

Beschreibung: Das balusterartige, volle Objekt mit
Wiilsten und Profilierungen ist oben durch einen kleinen
Knauf abgeschlossen und unten mit einem rundstabigen
Schaft versehen, der verbrochen ist.

Malfe: erh. H 3,6 cm, max. Dm 1,0 cm, 0,3 cm (Schaft)
Gewicht: 2,55 g

B 175 Taf. 102 und Farbtaf. 108
AO: EM, Inv. 1/18/06 (ID 769)

FO: aus der Johannesbasilika — 2006, ABZ 13

Dat.: kaiserzeitlich (?) (typologische Datierung)

Erh.: vollstdndig

Beschreibung: Das lange, flache und innen hohle Ob-
jekt diente wohl zum Aufstecken. Oben befindet sich
ein halbrunder Abschluss mit einer Durchlochung zur
Aufhingung. Beide Seiten sind oben verziert mit einer
Reihe aus feiner Kreispunktzier, flankiert von je zwei
Kerben. In der Mitte des Griffs ist eine Bliite, bestehend
aus sechs Blittern mit Fruchtknoten, ebenfalls aus Kreis-
punkten geritzt. Unten finden sich wiederum auf beiden
Seiten gravierte Buchstaben in Form eines M, wobei die
Buchstabenenden und -spitzen ebenfalls aus Kreisen be-
stehen. — Vielleicht handelt es sich um den Beingriff ei-
nes Eisenmessers, das {iber die Durchlochung oben auch
an einem Giirtel aufgehdngt werden konnte.

Male: erth. L7,2cm, B 1,3 cm, D 0,5-0,7 cm

Gewicht: 8,76 g

B 176

AO: GHD (ID 997)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast—2006, Raum 1,
SO 6, SE 6049, Laufnr. 6150

Dat.: —

Erh.: Fragment

Beschreibung: Der zylindrische, hohle Griff ist verziert
mit horizontalen Kerben. Oben befindet sich ein abge-
setzter flacher Wulst.

Mafe: erh. L 4,5 cm, max. Dm 2,6 cm

Gewicht: 19,25 g

Taf. 102

B 177

AO: EM, Inv. — (ID 1031)
FO: aus dem Stadion
Dat.: —

Farbtaf. 108

Erh.: Fragment

Beschreibung: Der hohle Griff mit rundem Querschnitt
ist mehrfach profiliert und mit horizontalen Kerben ver-
sehen.

Mafe: —

Gewicht: —

B178

AO: EM, Inv. — (ID 1038)
FO: aus Ephesos

Dat.: —

Erh.: vollstindig
Beschreibung: Der massive, nichtverzierte Griff mit run-
dem Querschnitt wird nach oben zu schmiler und ist ein-
mal horizontal durchlocht zur Authidngung. Unten endet
er in einem deutlich abgesetzten, quadratischen Block.
Mafe: —

Gewicht: —

Farbtaf. 108

B179

AO: EM, Inv. — (ID 1051)
FO: aus dem Isa Bey Hamam — 1998, Ki 16/98

Dat.: —

Erh.: Fragment

Beschreibung: Der hohle Griff mit rundem Querschnitt
ist mit horizontalen Kerben versehen, die eine Bliite aus
Kreispunkten rahmt.

Male: —

Gewicht: —

Farbtaf. 108

B 180

AO: GHD (ID 1083)
FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1021/12,
EVH12-1021/1378, Raum 1.14 (alte Bezeichnung R 4)
Dat.: —

Erh.: 2 Fragmente, beide Enden verbrochen
Beschreibung: Es handelt sich um zwei Teile eines leicht
gebogenen und unverzierten Rohrenknochens.

Mafe: erh. gesamt L 6,9 cm, Dm 0,7 cm

Gewicht: 2,75 g

Taf. 102

B 181

AO: GHD (ID 1084)
FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 2, SE 2011/12,
EVHI12-2011/2066

Dat.: —

Erh.: Fragment, Spitze verbrochen

Beschreibung: Das volle, kegelartige Objekt ist unten
gerade abgeschnitten. Die Seitenflichen sind unregelmai-
Big abgeschliffen.

Mafe: erh. H 2,6 cm, Dm 0,7-1,0 cm

Gewicht: 2,87 g

Taf. 102
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B 182

AO: GHD (ID 1102)
FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 2, SE 2049/12,
EVH12-2049/2393, Raum 1.16 (alte Bezeichnung R 2)
Dat.: —

Erh.: Fragment, beide Enden verbrochen

Beschreibung: Es handelt sich um einen bearbeiteten,
nichtverzierten R6hrenknochen.

MaBe: erh. L 4,1 cm, Dm 0,6-0,9 cm, D 0,1-0,2 cm
Gewicht: 1,58 g

Taf. 102

B 183

AO: GHD (ID 1102)
FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 2, SE 2049/12,
EVH12-2049/2393, Raum 1.16 (alte Bezeichnung R 2)
Dat.: —

Erh.: Fragment, eine Seite verbrochen

Beschreibung: Der volle, zylindrische Griff ist ziemlich
grob bearbeitet, eine Seite ist gerade abgeschnitten.
Mabe: erh. L 3,3 cm, Dm 0,7 cm

Gewicht: 1,42 g

Taf. 102

B 184

AO: GHD (ID 1105)
FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1021/12,
EVH12-1021/1363, Raum 1.14 (alte Bezeichnung R 4)
Dat.: —

Erh.: Fragment

Beschreibung: Das langzylindrische, volle Objekt ist
ohne Verzierung. Eine Seite endet gerade mit einem
abgebrochenen Schaft, die andere Seite ist im Zentrum
leicht konkav eingezogen.

Mafe: erh. L 1,9 cm, Dm 0,8-0,9 cm

Gewicht: 1,92 g

Taf. 102

Bewegliche Aussstattung

SAKRALES AUSSTATTUNGSELEMENT

B 188
Applikation
AO: KHM, Antikensammlung, Inv. X 180 (ID 1209)
FO: aus Ephesos — Geschenk von Sultan Abdul Ha-
mid II. an Kaiser Franz Joseph 1.

Dat.: 1. H. 6. Jh.

Erh.: Fragment, eine Ecke ist verbrochen

Beschreibung: Das konvexe, rechteckige Relief diente
vielleicht urspriinglich als Verzierung eines Mobelstiicks
oder Késtchens. Auf der RS ist es leicht ausgehohlt und
in der Mitte unregelméfig abgeschabt. Die Bildfliche
der VS ist unten durch zwei scharfe Kerben als Rand
markiert. Das Relief ist halbplastisch und zeigt eine
ménnliche Figur, die mit gedffneter Beinstellung nach
links schreitet. Als Kopfbedeckung dient eine phrygische
Miitze. Die Hosen sind unten abgeschniirt, darunter tragt
die Figur Stiefel. Das gefiltelte Obergewand ist gegiirtet

Farbtaf. 109

B 185

AO: GHD (ID 1115)
FO: aus dem spédtantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1062/12,
EVH12-1062/12075, Raum 1.21 (alte Bezeichnung R
10)

Dat.: —

Erh.: Fragment

Beschreibung: Das langzylindrische, hohle Objekt ist
ohne Verzierung, auf beiden Seiten verbrochen und ver-
brannt oder schwarz glasiert.

Malfe: erh. L 2,3 cm, Dm 0,5-0,6 cm, D 0,1-0,15 cm
Gewicht: 0,71 g

Taf. 102

B 186

AO: GHD (ID 1147)
FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 2, SE 2026/12,
EVH12-2026/2158, Raum 1.16 (alte Bezeichnung R 2)
Dat.: —

Erh.: Fragment

Beschreibung: Vermutlich handelt es sich um ein Grift-
ende mit Profilierungen und Schaftfortsatz.

Male: erh. L 1,7 cm, erh. B 1,7 cm

Gewicht: 1,27 g

Taf. 102

B 187

AO: GHD (ID 1150)
FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1049/12,
EVHI12-1049/1907, Raum 1.17 (alte Bezeichnung R 9)
Dat.: 1. H. 7. Jh. (vorldufige Datierung nach Keramik —
A. Waldner)

Erh.: Fragment, auf beiden Seiten verbrochen
Beschreibung: Das langzylindrische, hohle Objekt ist
nicht verziert.

Mafe: erh. L 3,3 cm, Dm 0,6 cm, D 0,05-0,1 cm
Gewicht: 0,53 g

Taf. 102

und fallt deutlich gezackt iiber die Hose. An den Oberar-
men sowie im Brustbereich befindet sich eine Verzierung
aus Rauten in Form eines Mittelstreifens. Das in Drei-
viertelansicht gezeigte Gesicht ist sehr genau wiederge-
geben mit einem Vollbart, einer dreieckigen Nase und
Falten auf der Stirn. Die Augen blicken entweder nach
unten oder wirken geschlossen. Die Hinde umklammern
einen Gegenstand, wobei tiber dem linken Arm ein Tuch
hingt, welches das Objekt verdeckt und daher keine In-
terpretation zulésst. Die Figur trigt einen langen Mantel,
der nach rechts flattert und nur noch im Ansatz erhalten
ist. — Es handelt sich vermutlich um einen »Barbaren< aus
der Anbetung der Magier, der eine Gabe darbringt.
Mabe: erh. H 12,5 cm, B 5 cm, max. D 0,95 cm
Gewicht: 91,59 g

Lit.: Noll 1974, 31 Nr. 3; Gombrich 1933, 7.
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KLEINTEILIGES MOBILIAR UND MOBELVER-
ZIERUNGEN

B 189

Kurzscharnier

AO: EM, Inv. — (ID 1040)
FO: aus Ephesos

Dat.: kaiserzeitlich (?)
Erh.: vollstidndig
Beschreibung: Das Scharnier hat eine zylindrische Form
und ist im oberen Drittel mit zwei tiefen, umlaufenden
Rillen verziert. Knapp darunter findet sich ein groBes
rundes Loch.

Mafle: —

Gewicht: —

Farbtaf. 110

B 190

Kurzscharnier

AO: EM, Inv. — (ID 1041)
FO: aus Ephesos

Dat.: kaiserzeitlich (?)
Erh.: vollstdndig
Beschreibung: s. B 189.
Mafe: —

Gewicht: —

Farbtaf. 110

B 191

Einlage

AO: GHD (ID 382)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 4,
SE 4026, Laufnr. 4136

Dat.: tpg 4.-5. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Erh.: Fragment

Beschreibung: Von dem langzylindrischen Objekt ist
eine Hailfte erhalten. Die Au3enflache ist mit feinen, ho-
rizontalen Linien verziert. Der Rand ist leicht ausgestellt
auf einer Seite.

Malfe: erh. H 3,2 cm, erh. B 1,2 cm, D 0,25-0,45 cm
Gewicht: 1,55 g

Taf. 102

B 192

Einlage

AO: GHD (ID 383)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast in Ephesos —
2006, SO 6, SE 6009, Laufnr. 6052, Deponierung

Dat.: 3. D. 7. — 1. D. 8. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Erh.: Fragment

Beschreibung: Vielleicht handelt es sich um ein Halbfa-
brikat, dhnlich B 191.

MaBe: erh. L 2,0 cm, erh. Dm 1,2 cm

Gewicht: 1,98 g

Taf. 103

B 193

Einlage

AO: GHD (ID 85)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 4,
SE 4019/4020, Laufnr. 4038/4039

Taf. 103

Dat.: tpqg 2. H. 3.—4. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Erh.: Fragment, unregelméBig geglattet

Beschreibung: Das Objekt hat ein halbrundes Profil und
ist innen hohl. Der Rand weist eine scharfe Kante auf.
Malfe: erh. H 3,0 cm, max. Dm 1,8 cm

Gewicht: 4,16 g

B 194
Kaéstchenverzierung (?)
AO: GHD (ID 1143)
FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
sidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1064/12,
EVHI12-1064/12112, Raum 1.21 (alte Bezeichnung R
10)

Dat.: 6.-7. Jh. oder 1. H. 9. Jh. (typologischer Vergleich)
Erh.: Fragment

Beschreibung: Das dreieckige, flache Plattchen zeigt auf
der erhaltenen VS eine Kreispunktverzierung. Die RS ist
grob bearbeitet und nicht verziert. Es sind keine Locher
vorhanden.

Mafe: L 2,6 cm, erh. B 1,0 cm, D 0,1-0,2 cm

Gewicht: 0,67 g

Taf. 103 und Farbtaf. 110

B 195

Platte

AO: EM, Inv. 2125 (ID 564)
FO: aus der Johannesbasilika
Dat.: —

Erh.: Fragment
Beschreibung: Die runde, flache Scheibe zeigt ein deut-
liches im Halbrelief wiedergegebenes Motiv auf der OS:
In einem quadratischen Rahmen aus einer tiefen Dop-
pellinie ist noch der Rest eines floralen Dekors erhal-
ten — vielleicht handelt es sich um den Rest einer Volute.
Die US ist bedeckt mit einem schwach eingravierten
unregelmifBBigen Rautenmuster und diente vielleicht in
sekundérer Verwendung als Spielfeld. — Die Platte war
vermutlich als Einlage gedacht.

Male: erh. Dm 6,5 cm, D 0,15-0,25 cm

Gewicht: 4,96 g

Taf. 103 und Farbtaf. 110

B 196

Platte

AO: GHD (ID 43)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6010, Laufnr. 6036, Versturzschicht nach Deponie-
rungen

Dat.: tpg 3. D. 7.—1. D. 8. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Erh.: Fragment, gehort vielleicht zu B 197, allerdings
nicht anpassend

Beschreibung: Das langrechteckig erhaltene, nichtver-
zierte Fragment hat abgeschrigte AufBenkanten und
einen flachen Mittelteil. An einer Schmalseite sind die
Reste von zwei kleineren Durchlochungen, an der ande-
ren Seite der Rest einer gro3en Durchlochung erhalten.
Malfe: erh. L 8,8 cm, B 3,3 cm, D 0,2-0,65 cm
Gewicht: 13,08 g

Taf. 103 und Farbtaf. 110
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B 197

Platte

AO: GHD (ID 348)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6007, Laufnr. 6030, Versturzschicht nach Deponie-
rungen, gemeinsam gefunden mit Nadel B 113

Dat.: tpg 3. D. 7.-1. D. 8. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Erh.: Fragment, gehort vielleicht zu B 196, allerdings
nicht anpassend

Beschreibung: s. B 196.

MaBe: erh. L 8,7 cm, B 3,2 ¢cm, D 0,5 cm

Gewicht: 9,48 g

Taf. 103 und Farbtaf. 110

B 198

Plittchen

AO: GHD (ID 100)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 4,
SE 4026/4019, Laufnr. 4128/4127

Dat.: tpg 2. H. 3.—4. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Erh.: Fragment

Beschreibung: Das leicht gebogene Fragment ist mit Li-
nien verziert.

Malbe: erh. L 2,7 cm, erh. B 1,6 cm, D 0,2-0,25 cm
Gewicht: 1,29 g

Taf. 103

B 199

Einlage (?)

AO: GHD (ID 415)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO 24,
SE 24003, Laufnr. 24005, rezente Schuttschicht

Dat.: —

Erh.: Fragment

Beschreibung: Es handelt sich um ein langliches Objekt,
das auf der RS flach und auf der OS mit Wiilsten verziert.
Male: erh. L 2,5 cm, B 0,8 cm, D 0,35 cm

Gewicht: 1,12 g

Taf. 103

B 200

Einlage (?)

AO: GHD (ID 418)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO 24,
SE 24009, Laufnr. 24017, Schuttschicht

Dat.: tpg Gréber 2, 9, 12, 14-16 (Fundkontext — E. Pro-
fant)

Erh.: Fragment

Beschreibung: Das leicht trapezformige, sehr dicke
Fragment ist unverziert und ohne Locher.

Male: erh. L 7,3 cm, B 1,3-1,7 cm, D 0,35-0,75 cm
Gewicht: 10,15 g

Taf. 103

B 201

Einlage (?)

AO: GHD (ID 421)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO 21,
SE 21017, Laufnr. 21028, Bauhorizont 11

Dat.: 5.-6. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Erh.: Fragment

Taf. 104

Beschreibung: Das Fragment ist auf der RS ausgehdhlt.
Die VS ist mehrfach stark profiliert, danach folgt ein
leicht bauchiger Abschnitt.

Male: erh. H 3,0 cm, max. Dm 3,2 cm

Gewicht: 8,17 g

B 202

Einlage (?)

AO: GHD (ID 514)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast—2005, SO 2, SE
2004, Laufnr. 230, Planierschicht unter Mosaikboden-
unterbau

Dat.: tpq 5. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Erh.: Fragment

Beschreibung: Die gewdlbte Einlage ist balusterartig ge-
schnitten und auf der RS flach.

Male: erh. L 3,2 cm, max. B 1,3 cm, D 0,3-0,6 cm
Gewicht: 2,23 g

Taf. 104 und Farbtaf. 110

B 203
Griffverschalung (?)
AO: EM, Inv. 21/30/78 (ID 579)

FO: aus der Johannesbasilika

Dat.: 6. Jh. (typologischer Vergleich)

Erh.: Fragment (?)

Beschreibung: Das Objekt diente vielleicht als Verzie-
rungsbeschlag eines Késtchens. Es handelt sich um einen
schmalen, langen Stiel mit rechteckigem Querschnitt,
auf dem sich an der Ansichtsseite 3 x 2 Kreispunkte
befinden. In der Stielmitte ist eine horizontale Durchlo-
chung zur Befestigung. An einem Ende des Stiels ver-
breitert sich das Objekt zu einer trapezformigen Platte,
dessen roh belassene RS vier Eintiefungen in einer Reihe
aufweist. Die Ansichtsseite zeigt ein vertieft eingeschnit-
tenes Dreieck, oben und unten abgeschlossen durch je
eine Doppellinie. Flankiert wird das Dreieck von je einer
vertikalen Reihe gebildet aus Kreispunkten.

Male: erh. L 6,4 cm, max. B 1,5 cm, D 0,7-0,9 cm
Gewicht: 3,42 g

Taf. 104 und Farbtaf. 110

B 204
Griffverschalung (?)
AO: EM, Inv. 12/33/77 (ID 580)

FO: aus der Johannesbasilika

Dat.: 6. Jh. (typologischer Vergleich)

Erh.: Fragment (?)

Beschreibung: Das Objekt ist dhnlich aufgebaut wie
B 203, allerdings sind beide Stiele im Ansatz erhalten.
Die Verzierung der Platte zeigt in der Mitte ein mandel-
formiges Ornament, gerahmt von Kreispunkten. Auch
die schmalen Seitenflichen sind verziert mit einem ein-
geschriebenen X in einem Quadrat, gefiillt mit Kreis-
punkten. Die Stiele sind zwar verbrochen, der Ansatz der
Durchlochung auf der gleichen Hohe wie B 203 ist aber
noch erhalten.

Mafle: erh. L4,9 cm, B 1,8 cm, D 0,7-1,2 cm

Gewicht: 7,53 g

Taf. 104 und Farbtaf. 110
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B 205

Einlage (?)

AO: GHD (ID 1120)
FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1064/12,
EVHI12-1064/12099, Raum 1.21 (alte Bezeichnung R
10)

Dat.: —

Erh.: Fragment

Beschreibung: Es handelt sich um eine dicke Platte, de-
ren VS mit horizontalen Linien in Segmente geteilt ist.
Die RS ist leicht konkav eingezogen.

Malfe: erh. L 3,3 cm, max. B 1,3 cm, D 0,6-0,7 cm
Gewicht: 3,54 g

Taf. 104

B 206

Einlage (?)

AO: EM, Inv. — (ID 1030)

FO: aus dem Stadion — 1993, 21/93-7
Dat.: 1. H. 1. Jh. v. Chr. — 1. V. 2. Jh. n. Chr. (typologi-
scher Vergleich)

Erh.: Fragment

Beschreibung: Das gewdlbte Fragment ist wie ein Sieb
mit mehreren Lochern versehen.

Mafle: —

Gewicht: —

Farbtaf. 110

B 207

Einlage (?)

AO: GHD (ID 1155)
FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2011, SO 1, SE 1013/11,
EVH11-1013/KF1, Raum 1.16 (alte Bezeichnung R 2)
Dat.: —

Erh.: Fragment, verbrannt

Beschreibung: Das gebogene Fragment mit quadrati-
schem Querschnitt ist an einer Seite mit Kreispunkten
verziert.

Malbe: erh. L 3,6 cm, B 0,7-0,6 cm, D 0.4 cm

Gewicht: 1,37 g

Taf. 104

B 208

Ring

AO: GHD (ID 1006)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 4,
SE 4023, Laufnr. 4129, Versturzschicht

Dat.: 2. H. 3. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Erh.: vollstindig

Beschreibung: Der kleine, runde Ring mit groer Durch-
lochung ist auf einer Seite leicht abgeflacht. Der Quer-
schnitt ist polygonal.

MaBe: Dm 1,8 cm (auBlen), 0,9 cm (innen), B 0,4-0,6
cm, D 0,25-0,3 cm

Gewicht: 1,03 g

Taf. 104 und Farbtaf. 110

B 209
Ring

Taf. 104

AO: GHD (ID 1007)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6049, KF 47, Raum 1

Dat.: —

Erh.: vollstdndig erhalten, Ofl. leicht beschadigt
Beschreibung: Der scheibenartige Ring mit grofer
Durchlochung ist auf einer Seite leicht abgeflacht.
Mafe: Dm 1,8 cm (auflen), 0,6 cm (innen), B 0,6 cm, D
0,3-0,35 cm

Gewicht: 1,44 g

B 210

Ring (?)

AO: GHD (ID 484)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 4,
SE 4024, Laufnr. 4050

Dat.: 5. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Erh.: Fragment

Beschreibung: Das gebogene Fragment mit polygonalem
Querschnitt kdnnte urspriinglich ein Ring wie B 208 ge-
wesen sein.

Male: erh. Dm 1,4 cm, D 0,35 cm

Gewicht: 0,23 g

Taf. 104

SPIELSTEINE

B 211

AO: GHD (ID 299)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6002, Laufnr. 6005, rezent gestorte Erdschicht

Dat.: 6.—7. Jh. (typologischer Vergleich)

Erh.: vollstdndig, Einriss auf einer Seite

Beschreibung: Der zylindrische, nichtverzierte und hoh-
le Spielstein aus Hirschgeweih ist oben mit einem spitz-
kegeligen Deckel verschlossen. Die US ist mit einer ent-
fernbaren, runden Scheibe verschlossen.

Male: max. H 3,1 cm, Dm 2,6 cm

Gewicht: 15,14 g

Taf. 104 und Farbtaf. 110

B 212

AO: GHD (ID 300 + ID 381)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6007 (ID 300), SE 6009 (ID 381), Laufnr. 6045 (ID
300), Laufnr. 6052 (ID 381), Versturzschicht nach Depo-
nierungen im 7. Jh.

Dat.: 6.—7. Jh. (typologischer Vergleich); tpg 3. D. 7.—1.
D. 8. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Erh.: vollstdndig, bestehend aus zwei Fragmenten
Beschreibung: s. B 211.

Male: max. H 2,4 cm, Dm 2,7 cm, D 0,3 cm

Gewicht: 6,32 g+ 5,89 g

Lit.: A. M. Piilz — Kat 2010, 709 Abb. 23. 24; A. M.
Piilz — Kat 2011, 209 Abb. 23; A. M. Piilz 2012, 219
Abb. 9. 10.

Taf. 104 und Farbtaf. 111

B 213
AO: GHD (ID 488)

Taf. 104
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FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 4,
SE 4018, Laufnr. 4036, Planierung iiber Dach/Mauerver-
sturz

Dat.: 6.—7. Jh. (typologischer Vergleich); 6.—7. Jh. (Fund-
kontext — E. Profant)

Erh.: Fragment, ca. ein Drittel erhalten

Beschreibung: vermutlich wie B 211.

MaBe: erh. H 2,2 cm, max. Dm 3,2 cm

Gewicht: 7,44 g

B 214

AO: EM, Inv. 76/20/06 (ID 974)
FO: von der Kuretenstra3e — 2006, westlich des Hadrian-
tempels, beim Reinigen der Westmauer

Dat.: spatromisch oder spater (typologischer Vergleich)
Erh.: vollstdndig erhalten

Beschreibung: s. B 211, allerdings sind die AuBlenflichen
des Spielsteins durchgehend mit schragen Kerben ver-
ziert. Der Spielstein ist vertikal durchlocht.

MaBe: H 2,8 cm, max. Dm 3,2 cm, 1,1 cm (Loch)
Gewicht: 21,65 g

Taf. 105

B 215

AO: GHD (ID 1129)
FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1064/12,
EVHI12-1064/12149, Raum 1.21 (alte Bezeichnung R
10)

Dat.: 6.—7. Jh. (typologischer Vergleich)

Erh.: vollstidndig

Beschreibung: Der zylindrische, nichtverzierte und hoh-
le Spielstein ist oben abgerundet und mit konzentrischen
Rillen dekoriert. In der Mitte befindet sich eine grof3e,
vertikale Durchlochung, durch die ein weiteres quadrati-
sches Beinfragment gesteckt ist. Die gerade abgeschnit-
tene US ist ebenfalls mit konzentrischen Rillen versehen.
MaBe: H 2,3 cm, max. Dm 2,8 cm, 1,0 cm (Loch)
Gewicht: 18,09 g

Taf. 105 und Farbtaf. 111

B 216

AO: GHD (ID 1142)
FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1035/12,
EVH12-1035/1740, Raum 1.17 (alte Bezeichnung R 9)
Dat.: 6.-7. Jh. (typologischer Vergleich)

Erh.: vollstdndig

Beschreibung: s. B 215, diesmal ist das Loch durch ein
zylindrisches Objekt mit einer Eintiefung in der Mitte
gefillt.

Mafe: H 3,1 cm, max. Dm 2,7 cm, 1,5 cm (Loch)
Gewicht: 16,33 g

Taf. 105 und Farbtaf. 111

B 217

AO: EM, Inv. — (ID 1210)
FO: aus dem spétantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2011, SO 2, SE 2020/11,
EVHI11-2020/KF2, Raum 1.12 (alte Bezeichnung R 6)

Farbtaf. 111

Erh.: vollstdndig

Beschreibung: Der quadratische, flache Spielstein (?) hat
eine glatte US. Die OS ist mit konzentrischen Kreisen
und einem Punkt in der Mitte verziert. Moglicherweise
diente das Objekt auch als Einlage oder Paneel eines
Holzkéstchens.

Mafle: —

Gewicht: —

B 218

AO: GHD (ID 51)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6018, Laufnr. 6069, Deponierung

Dat.: 6. Jh. (?) (typologischer Vergleich); E. 6.-1. H.
7. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Erh.: fast vollstindig

Beschreibung: Der scheibenartige, flache Spielstein ist
an der US nicht verziert. Die OS zeigt eine konzentrische
Kreisverzierung mit Punkt in der Mitte.

Mafe: H 0,4 cm, Dm 3,1 cm

Gewicht: 4,02 g

Taf. 105 und Farbtaf. 111

B 219 Farbtaf. 111
AO: EM, Inv. — (ID 1039)

FO: aus Ephesos

Dat.: 6. Jh. (?)

Erh.: vollstidndig

Beschreibung: s. B 218.

Mafe: —

Gewicht: —

B 220

AO: GHD (ID 1121)
FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1064/12,
EVH12-1064/12102, Raum 1.21 (alte Bezeichnung R
10)

Dat.: 6. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Erh.: fast vollstindig

Beschreibung: s. B 218.

Mafe: H 0,3-0,4 cm, Dm 3,5 cm

Gewicht: 2,78 g

Taf. 105 und Farbtaf. 111

B 221

AO: GHD (ID 907)
FO: aus der spétantiken Wohnbebauung im Hafengym-
nasium — 2009, SO 6, SE 6006, Laufnr. 6024

Dat.: 6. Jh. (?) (typologischer Vergleich)

Erh.: fast vollstindig

Beschreibung: s. B 218.

Mafe: max. H 0,5 cm, Dm 1,8 cm

Gewicht: 1,25 g

Taf. 105 und Farbtaf. 111

B 222
AO: GHD (ID 425)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO 21,

Taf. 105 und Farbtaf. 111
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SE 21114, Laufnr. 21169, Lauthorizont und dessen Unt-
erfiillung (bis 3. Jh.)

Dat.: 6. Jh. (?) (typologischer Vergleich); bis 3. Jh.
(Fundkontext — E. Profant)

Erh.: Fragment

Beschreibung: s. B 218.

Mafe: H0,3 cm, Dm 1,8 cm

Gewicht: 0,82 g

B 223

AO: GHD (ID 87)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6016, Laufnr. 6059, Deponierung

Dat.: 1. H. 7. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Erh.: Fragment

Beschreibung: Der scheibenformige Spielstein ist an der
OS spitzkegelig geformt. In der Mitte befindet sich eine
runde Eintiefung, umgeben von einer schwach erkennba-
ren, sternformigen Verzierung.

MaBe: max. H 1,3 cm, Dm 2,4 cm

Gewicht: 6,76 g

Taf. 105 und Farbtaf. 111

B 224

AO: EM, Inv. 2128 (ID 950)
FO: aus der Johannesbasilika
Dat.: —

Erh.: vollstindig
Beschreibung: Der scheibenartige Spielstein weist an der
OS eine feine, konzentrische Kreisverzierung auf, mit
vier Kreispunkten und einer grof3en, vertikalen Durchlo-
chung in der Mitte. Die RS ist flach und ohne Verzierung.
Die Seitenflache zeigt fiinf Rillen. Eine andere Funkti-
onsmoglichkeit wire die als Knopf oder Spinnwirtel.
Mafe: Dm 2,7 cm, D 0,4 cm

Gewicht: —

Farbtaf. 111

B 225

AO: EM, Inv. — (ID 1032)
FO: aus dem Stadion — 1993, 2/93-4, Schutt
Dat.: —

Erh.: vollstandig

Farbtaf. 111

Beschreibung: Es handelt sich um eine einfachere Vari-
ante von B 224.

Male: —

Gewicht: —

B 226

AO: EM, Inv. — (ID 1212)
FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
sidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1064/12,
EVHI12-1064/12130, Raum 1.21 (alte Bezeichnung R
10)

Dat.: -

Erh.: vollstdndig

Beschreibung: s. B 225.

Mafe: —

Gewicht: —

Farbtaf. 111

B 227

AO: GHD (ID 1091)
FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1064/12,
EVH12-1064/12130, Raum 1.21 (alte Bezeichnung R
10)

Dat.: —

Erh.: fast vollstdndig

Beschreibung: s. B 226.

Malfe: max. H 1,0 cm, Dm 2,3 cm

Gewicht: 5,97 g

Taf. 105 und Farbtaf. 111

B 228

AO: GHD (ID 353)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6017, Laufnr. 6064, Deponierung

Dat.: E. 6.—1. H. 7. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Erh.: Fragment, etwa die Hélfte erhalten

Beschreibung: Der scheibenférmige Spielstein ist nicht
verziert und weist in der Mitte eine grofle Durchlochung
auf, die innen abgetreppt ist.

Mafe: Dm 2,8 cm, 1,1 cm (Loch), D 0,35-0,45 cm
Gewicht: 2,23 g

Taf. 105
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VARIA (V)

A\ B! Farbtaf. 112
Ring

AO: KHM, Antikensammlung, Inv. VI 4019 (ID 1237)
FO: aus Ephesos — Geschenk von Sultan Abdul Ha-
mid II. an Kaiser Franz Joseph 1.

Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstindig (?), stark korrodiert und méBig ver-
schliffen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig (?), geschmiedet
(deutlich sichtbare Hammerspuren auf der Ofl.)
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Ring wurde
von einem anderen Objekt entfernt: Schnittspuren an ei-
ner Seite (von zwei Richtungen geséagt)

Beschreibung: Der Ring weist eine leicht polygonale
Form auf mit einem quadratischen Querschnitt und ab-
gerundeten Kanten. Eine Schmalseite ist abgesigt, die
Bearbeitungsspuren sind sichtbar. Eine Funktion als Fin-
gerring ist nicht wahrscheinlich.

MaBe: Dm 3,1 x 3,2 cm (auflen), 2,1-2,1 cm (innen), Teil
mit Schnittspuren 0,6 x 0,5 cm, D 0,5 cm

Gewicht: 18,3 g

V2 Taf. 106 und Farbtaf. 112
Beschlag/Zierbuckel

AO: EM, Inv. 16/34/84 (ID 774)

FO: aus der Johannesbasilika

Dat.: —

Mat.: bleihaltiges Messing: 70,1 % Cu, 19,3 % Pb, 6,1 %
Zn (RFA)

Erh.: vollstandig, leicht korrodiert und kaum verschliffen
Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen (vgl.
kornige Gusshaut)

Sekundidre Herstellungstechnik/Verzierung: Objekt nach
dem Guss durch Metalldrehen nachbearbeitet (s. kon-
zentrische Rillen auf gesamter Ofl.); dhnlich (mit einer
Drehbank) die Kreisverzierungen gestaltet; Durchbruch
in der Mitte grob — eventuell mit Schneidewerkzeuge —
(nach-)bearbeitet (s. schrige, etwas unregelmiflige Sei-
tenkanten/Wand der Innenseite)

Beschreibung: Der grof3e, runde und auflen konvex ge-
wolbte Blechbeschlag weist an der VS eine konzentri-
sche Kreisverzierung und in der Mitte einen quadrati-
schen Durchbruch auf.

Male: H2,3 cm, Dm 7,9 cm, Loch 1,4 x 1,4 cm
Gewicht: 95,94 ¢

V3 ohne Abb.
Geschmolzenes Metallfragment (?)

AO: GHD (ID 315)

FO: aus der spitantiken Wohnbebauung im Hafengym-
nasium — 2007, SO 2, SE 2009, Laufnr. 2041, KF 04
Dat.: —

Mat.: Cu-Sn-Pb-Legierung (RFA — qualitativ)

Erh.: Fragment, mifig korrodiert

Primére Herstellungstechnik: s. unten

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: vermutlich

sekundér geschmolzen
Malfe: erh. L 3,7 cm, erh. B 5,0 cm
Gewicht: 62,7 g

V4 Taf. 106
Henkel

AO: GHD (ID 910)

FO: aus der spatantiken Wohnbebauung im Hafengym-
nasium 2009, SO 6, SE 6070a, Laufnr. 6089/679

Dat.: —

Mat.: Kupfer: 93,7 % Cu (RFA)

Erh.: Fragment, maBig korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen (vgl.
Gussoberfliache auf Innenseite) und (nach-)getrieben
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: sekundér (?)
umgeformt, Schnittspuren (?) entlang der Seitenkante zu
sehen

Malfe: erh. H 6,3 cm, B 0,3-0,7 cm, D 0,15-0,2 cm
Gewicht: 3,7 g

V5 ohne Abb.
Draht

AO: GHD (ID 919)

FO: aus der spétantiken Wohnbebauung im Hafengym-
nasium — 2008, SO 3, SE 3037, Laufnr. 3055

Dat.: -

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment; stark korrodiert und verschmutzt
Herstellungstechnik: wegen der starken flaichendecken-
den Korrosionsschicht herstellungstechnische Analyse
nicht moglich

Mafe: L 1,0 cm

Gewicht: 0,2 g

Vo6 ohne Abb.
Band

AO: GHD (ID 913)

FO: aus der spétantiken Wohnbebauung im Hafengym-
nasium - 2007, SO 2, SE 2004, Laufnr. 2016

Dat.: —

Mat.: Blei: 97,1 % Pb (RFA)

Erh.: Fragment, stark korrodiert und sehr stark ver-
schmutzt

Herstellungstechnik: wegen der starken flichendecken-
den Korrosionsschicht keine herstellungstechnische
Analyse moglich

Mafle: erh. L 3,0 cm, B 2,0 cm, D 0,2 cm

Gewicht: 119 g

v7 Taf. 106
Pldttchen

AO: GHD (ID 312)

FO: aus der spatantiken Wohnbebauung im Hafengym-
nasium — 2007, SO 2, SE 2009, Laufnr. 2046

Dat.: -
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Mat.: hoch zinnhaltiges Blei: 60,1 % Pb, 34,1 % Sn,
5,6 % Cu (RFA)

Erh.: Fragment, miBig korrodiert, etwas verschmutzt
Herstellungstechnik: wegen der stark korrodierten Ofl.
keine herstellungstechnische Analyse moglich

Mafe: L 1,6 cm, B 1,1 cm, D 0,15-0,3 cm

Gewicht: 2,0 g

V38 Taf. 106
Pldttchen

AO: GHD (ID 338)

FO: aus der spétantiken Wohnbebauung im Hafengym-
nasium — 2007, SO 2, SE 2004, Laufnr. 2018

Dat.: —

Mat.: Cu-Sn-Pb-Legierung (Nebenelemente: Fe) (RFA —
qualitativ)

Erh.: 2 Fragmente, korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: vermutlich gegossen (vgl.
RS des groferen Blechs, »Gussnaht«)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung:  deutlich
sichtbare Schnittspuren entlang der Seitenkanten des
groferen Blechs

Malle: groBeres Blech: erh. L 5,3 ¢cm, erh. B 3,1 cm, D
0,1-0,2 cm; kleiners Blech: erh. L 1,1 cm, erh. B 1,0 cm,
D 0,1-0,2 cm

Gewicht: 13,8 g; 0,5 g

V9 ohne Abb.
Blech

AO: GHD (ID 908)

FO: aus der spétantiken Wohnbebauung im Hafengym-
nasium — 2008, SO 5, SE 5026, Laufnr. 05027

Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, stark korrodiert und sehr stark ver-
schmutzt

Herstellungstechnik: wegen des schlechten Erhaltungs-
zustands keine herstellungstechnische Analyse moglich
Mafe: L 0,9 cm, B 0,6 cm

Gewicht: 0,1 g

V10 ohne Abb.
Nadel

AO: GHD (ID 909)

FO: aus der spétantiken Wohnbebauung im Hafengym-
nasium — 2008, SO 5, SE 5019, Laufnr. 05020

Dat.: —

Mat.: Sn-Bronze: 84,1 % Cu, 13,7 % Sn (RFA)

Erh.: Fragment, mafig korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: einteilig (?), gegossen (?)
Sekundidre Herstellungstechnik/Verzierung: je eine
in Langsrichtung verlaufende Rille auf beiden Seiten
(deutet eventuell auf primédre Bearbeitung hin: Schmie-
den [?])

Malbe: erh. L 2,5 cm, D 0,15 cm

Gewicht: 0,2 g

v ohne Abb.
Band

AO: GHD (ID 911)

FO: aus der spitantiken Wohnbebauung im Hafengym-
nasium — 2009, SO 6, SE 6061, Laufnr. 6078

Dat.: —

Mat.: Cu-Sn-Pb-Legierung (RFA — qualitativ)

Erh.: Fragment, stark korrodiert und stark verschmutzt
Herstellungstechnik: wegen des schlechten Erhaltungs-
zustands keine herstellungstechnische Analyse moglich
Malfe: erh. L 1,3 cm, D 0,1 cm

Gewicht: 0,6 g

vVi2 ohne Abb.
Blech

AO: GHD (ID 912)

FO: aus der spatantiken Wohnbebauung im Hafengym-
nasium — 2009, SO 6, SE 6044, Laufnr. 6057

Dat.: —

Mat.: (groBites Teilobjekt) Blei oder Pb-Cu-Legierung:
76,3 % Pb, 17,7 % Cu (RFA)

Erh.: 3 Fragmente: 1. dreieckiges, dickes, gebogenes
Metallblech; 2. amorphes Metallfragment; 3. kleiner
Blechstreifen, alle sind stark korrodiert und stark ver-
schmutzt

Herstellungstechnik: wegen des schlechten Erhaltungs-
zustands keine herstellungstechnische Analyse moglich
Mafe: 1. Fragment: erh. L 3,2 cm, D 0,4 cm; 2. Frag-
ment: erh. L 2,5 cm; 3. Fragment: erh. L 1,7 cm, D 0,2 cm
Gewicht: 12,8 g;5,6 2, 0,6 g

V13 ohne Abb.
Blech

AO: GHD (ID 914)

FO: aus der spétantiken Wohnbebauung im Hafengym-
nasium - 2009, SO 6, SE 6013, Laufnr. 17

Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, stark korrodiert und sehr stark ver-
schmutzt

Herstellungstechnik: wegen des schlechten Erhaltungs-
zustands keine herstellungstechnische Analyse moglich
Malfe: erh. L 1,5 cm

Gewicht: 1,2 g

V14 ohne Abb.
Kettenglied

AO: GHD (ID 915)

FO: aus der spétantiken Wohnbebauung im Hafengym-
nasium — 2009, SO 6, SE 6055, Laufnr. 6074

Dat.: -

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: achterformiges Kettenglied und ein weiteres Glied
mit einer Ose (eventuell ist Letzteres ein stark verform-
tes achterformiges Kettenglied), verformt, stark korro-
diert und sehr stark verschmutzt

Primédre Herstellungstechnik: mehrteilig; wegen des
schlechten Erhaltungszustands keine herstellungstechni-
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sche Analyse moglich
Male: L Achterkettenglied 1,3 cm
Gewicht: 1,2 g

V15 ohne Abb.
Blech

AO: GHD (ID 916)

FO: aus der spitantiken Wohnbebauung im Hafengym-
nasium — 2009, SO 6, SE 6064, Laufnr. 6083

Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragmente, stark korrodiert und sehr stark ver-
schmutzt

Herstellunsgtechnik: wegen des schlechten Erhaltungszu-
stands war keine herstellungstechnische Analyse moglich
Male: erh. L 1,9 cm

Gewicht: 0,8 g

V16 ohne Abb.
Blech

AO: GHD (ID 917)

FO: aus der spitantiken Wohnbebauung im Hafengym-
nasium — 2009, SO 6, SE 6, Laufnr. 6077

Dat.: —

Mat.: groBe Streuung der Messwerte: Blei (?): 83,7 %
Pb, 9,5 % Cu, 5,4 % Sn (RFA)/Blei: 75,9 % Pb, 11,5 %
Fe, 7,9 % Sn (RFA)

Erh.: Fragment, stark korrodiert und stark verschmutzt
Herstellungstechnik: wegen des schlechten Erhaltungs-
zustands keine herstellungstechnische Analyse moglich
Male: erh. L 1,7 cm

Gewicht: 4,0 g

V17 ohne Abb.
Blech

AO: GHD (ID 918)

FO: aus der spétantiken Wohnbebauung im Hafengym-
nasium — 2009, SO 6, SE 6078, Laufnr. 6102

Dat.: —

Erh.: Cu-Pb-Legierung (Nebenelemente: Fe, Sn) (RFA —
qualitativ)

Mat.: Fragment, stark korrodiert und sehr stark ver-
schmutzt

Herstellungstechnik: wegen der flichendeckenden Ver-
schmutzungsschicht keine herstellungstechnische Ana-
lyse moglich

Mafe: erh. L 3,4 ¢cm, B 2,2 cm, D 0,2-0,3 cm

Gewicht: 12,0 g

V18 ohne Abb.
Nagel

AO: GHD (ID 920)

FO: aus der spitantiken Wohnbebauung im Hafengym-
nasium — 2009, SO 6, SE 6091, Laufnr. 6124

Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, etwas korrodiert; verschmolzen (?)

Primére Herstellungstechnik: einteilig (?); gegossen (?)
Mafe: Dm Kopf 0,7 cm
Gewicht: 0,7 g

V19 ohne Abb.
Blech

AO: GHD (ID 921)

FO: aus der spétantiken Wohnbebauung im Hafengym-
nasium — 2009, SO 6, SE 6078, Laufnr. 6103

Dat.: —

Mat.: (Zinn- bzw. kupferhaltiges) Blei: 83,1 % Pb, 7,7 %
Sn, 5,5 % Cu (RFA)

Erh.: Fragment, sehr stark verschmutzt
Herstellungstechnik: wegen der flichendeckenden Kor-
rosionsschicht keine herstellungstechnische Analyse
moglich

Mafle: erh. L1,9 cm, D 0,2 cm

Gewicht: 1,8 g

V20 ohne Abb.
Bleche

AO: GHD (ID 922)

FO: aus der spétantiken Wohnbebauung im Hafengym-
nasium - 2009, SO 6, SE 6081, Laufnr. 6109

Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: 2 Fragmente, stark korrodiert und sehr stark ver-
schmutzt

Herstellungstechnik: wegen des schlechten Erhaltungs-
zustands keine herstellungstechnische Analyse moglich
Mafe: erh. L 2,2 cm

Gewicht: 0,9 g, 0,7 g; insgesamt 1,6 g

V21 ohne Abb.
Bleche

AO: GHD (ID 923)

FO: aus der spdtantiken Wohnbebauung im Hafengym-
nasium — 2009, SO 6, SE 6067, Laufnr. 6087

Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: mehrere kleine amorphe Fragmente, stark korro-
diert und sehr stark verschmutzt

Herstellungstechnik: wegen des schlechten Erhaltungs-
zustands keine herstellungstechnische Analyse moglich
Mafle: —

Gewicht: 0,3 g; 0,9 g; 0,4 g; insgesamt 1,6 g

V22 ohne Abb.
Pldttchen

AO: GHD (ID 924)

FO: aus der spétantiken Wohnbebauung im Hafengym-
nasium — 2009, SO 6, SE 6064, Laufnr. 6080

Dat.: —

Mat.: Cu-Pb-Legierung (Nebenelemente: Sn) (RFA —
qualitativ)

Erh.: Fragment, maBig korrodiert, stark verschliffen (?)
Primédre Herstellungstechnik: einteilig (?), gegossen (?),
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eventuell (nach-)gepresst/geprigt

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: halbiert (?),
ein Drittel fehlt, »Bruchstelle« gerade, jedoch etwas un-
eben

Mafe: L/Dm 1,4 cm, D 0,1 cm

Gewicht: 0,6 g+ 1,0 g

V23 ohne Abb.
Blech

AO: GHD (ID 925)

FO: aus der spétantiken Wohnbebauung im Hafengym-
nasium — 2009, SO 6, SE 6053, Laufnr. 6069

Dat.: —

Mat.: mehrere Teile gemessen: Teil A (groBerer Teil):
Messing: 90,2 % Cu, 6,0 % Zn (RFA); Teil B (kleinerer
Teil): Messing: 88,4 % Cu, 10,4 % Zn (RFA)

Erh.: 2 Fragmente (ein grofes, ein kleines Metallblech)
Primédre Herstellungstechnik: einteilig (?), gegossen (?)
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung:  deutlich
sichtbare Schnittspuren entlang der >gezackten< Seiten-
kante, ein gestanztes Loch am Rand

Malfe: erh. Lca. 3,5cm, B 2,2 cm

Gewicht: 1,8 g; 0,4 g; insgesamt 2,2 g

V24 ohne Abb.
Blech

AO: GHD (ID 927)

FO: aus der spétantiken Wohnbebauung im Hafengym-
nasium — 2009, SO 6, SE 6087, Laufnr. 6121

Dat.: —

Mat.: Cu-Sn-Pb-Legierung (Nebenelemente: Fe) (RFA —
qualitativ)

Erh.: Fragment, stark korrodiert und stark verschmutzt
Herstellungstechnik: wegen des schlechten Erhaltungs-
zustands keine herstellungstechnische Analyse moglich
Malfe: erh. L 4,3 cm, erh. B2,1 cm

Gewicht: 21,5 g

V25 ohne Abb.
Nagel

AO: EM, Inv. — (ID 1179)

FO: aus der spétantiken Wohnbebauung im Hafengym-
nasium — 2009, SO 6, SE 6013.17

Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstdndig

Herstellungstechnik: wegen des schlechten Erhaltungs-
zustands keine herstellungstechnische Analyse moglich
Mafe: L 2,7 cm, D 0,7 cm

Gewicht: —

V26 Taf. 106
Werkzeug/Plombe (?)

AO: GHD (ID 928)

FO: aus der spdtantiken Wohnbebauung im Hafengym-
nasium — 2009, Streufund

Dat.: —

Mat.: Kupfer: 98,7 % Cu (RFA)

Erh.: vollstdndig, in zwei Teile verbrochen (nur der lan-
gere Teil gezeichnet)

Primdre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen und/
oder (nach-)geschmiedet

Mafe: L 10,9 cm, B 1,3-0,4 cm, D 0,05-0,2 cm
Gewicht: 11,5+58=172¢g

V27 Taf. 107
Werkzeug/Hacke (?)

AO: GHD (ID 1163)

FO: aus der spitantiken Wohnbebauung im Hafengym-
nasium — 2010, Streufund Nord-Siid-Straf3e, KF 1

Dat.: —

Mat.: Eisen (keine RFA)

Erh.: Fragment, stark korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig, geschmiedet
MaBe: H 7 cm, 11,0 cm (mit Ose), B 14,0 cm, D 0,3—
2,0 cm

Gewicht: 227,61 g

V28 Farbtaf. 112
Werkzeug/Pflugeisen (?)

AO: GHD (ID 929)

FO: aus der spétantiken Wohnbebauung im Hafengym-
nasium — 2009, SO 6001, SE 6, Laufnr. 1, Ostteil der
Sondage

Dat.: —

Mat.: Eisen (keine RFA)

Erh.: Fragment, sehr stark korrodiert und verschmutzt
Primére Herstellungstechnik: geschmiedet (?)
Sekundidre Herstellungstechnik/Verzierung: ein gestanz-
tes (?) Loch befindet sich am Rand

Male: Hca. 17 cm, B 10,5cmund 4,5cm, D 1 cm
Gewicht: tiber 500 g

V29 Farbtaf. 112
Gussreste

AO: GHD (ID 341)

FO: aus der spitantiken Wohnbebauung im Hafengym-
nasium — 2007, SO 02, KF 06, beim Putzen westlicher
Oberfliche hinter/iiber Westprofil

Dat.: —

Mat.: Cu-Sn-Pb (Nebenelemente: Zn) (RFA — qualitativ)
Erh.: Fragment

Primére Herstellungstechnik: sekundér (?) geschmolze-
nes (?) amorphes Metallfragment

Male: erh. L 5,2 cm, max. B 2,3 cm

Gewicht: 31,9 g

V30 ohne Abb.
Verguss

AO: GHD (ID 926)

FO: aus der spatantiken Wohnbebauung im Hafengym-
nasium — 2009, SO 6, SE 6081, Laufnr. 6108

Dat.: —

Mat.: Blei: 91,0 % Pb, 4,6 % Fe (RFA)
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Erh.: Fragment, stark korrodiert und sehr stark ver-
schmutzt

Herstellungstechnik: wegen des schlechten Erhaltungs-
zustands keine herstellungstechnische Analyse moglich
Male: max. L 3,2 cm

Gewicht: 10,9 g

Vi1 Taf. 107
Nagel

AO: GHD (ID 332)

FO: aus der spitantiken Wohnbebauung im Hafengym-
nasium — 2007, SO 02, SE 2008, Laufnr. 2031, Nordost-
Bereich der Sondage

Dat.: —

Mat.: Eisen: 99,1 % Fe (RFA)

Erh.: Fragment, stark korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, geschmiedet
Malbe: erh. L4,6 cm, B 0,7-1,8 cm, D 0,5-0,7 cm
Gewicht: 6,2 g

V32 ohne Abb.
Beschlag

AO: GHD (ID 976)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 3,
SE 3003, Raum A, unter Miinze, Planierschicht (spites
4. — friihes 5. Jh.)

Dat.: tpq spites 4. — frithes 5. Jh. (Fundkontext — E. Pro-
fant)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, sehr stark korrodiert und etwas ver-
schmolzen

Primére Herstellungstechnik: einteilig (?), gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: wegen des
schlechten Erhaltungszustands keine feinschmiedetech-
nische Auswertung moglich

Malbe: erh. L2,7cm, B2,2 cm, D 0,4 cm

Gewicht: 6,4 g

V33 Taf. 108 und Farbtaf. 113
Beschlag

AO: GHD (ID 19)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 1,
SE 1023, Laufnr. 185, Dachziegelversturz im Osten,
Erdbebenzerstorung 2. H. 3. Jh.

Dat.: 3. V. 3. Jh. (typologischer Vergleich); 2. H. 3. Jh.
(Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Teil 1 (verziert mit konzentrischen Kreisen): blei-
haltige Bronze (Pb-Sn-Bronze): 63,4 % Cu, 26,1 % Pb,
5,9 % Sn (RFA); Teil 2: Blei oder Pb-Cu-Sn-Legierung:
72,5 % Pb, 14,2 % Cu, 11,1 % Sn (RFA)

Erh.: vollstdndig, besteht aus zwei Teilen; runde Platte
mit Kreisverzierungen leicht korrodiert, Vertiefungen
stark verschmutzt; die andere Platte sehr stark korrodiert
Primédre Herstellungstechnik: mehrteilig, beide Teilen
gegossen (vgl. deutliche Gusshaut und kleine Gussfeh-
ler/Luftblasen auf der RS der verzierten Platte); nach den
Ergebnissen der Materialanalyse ist das stark korrodierte
Blech aus Blei vermutlich als (ein Art) »Unterlage< der

verzierten Platte zu interpretieren (?) (Zusammengeho-
rigkeit der Platten durch die gleiche schrige Schnittspur
bei einer Ecke des quadratischen Durchbruchs in der
Mitte bewiesen)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: konzentri-
sche Verzierungen derart regelméfig, als wiren sie durch
Metalldrehen (mittels Drehbank) hergestellt; trotzdem
Vertiefungen stark verschmutzt, weshalb feinschmiede-
technische Bewertung der Verzierung nicht mdoglich ist
Beschreibung: Der Beschlag setzt sich aus zwei grof3en,
runden Platten zusammen. Die Platte der Schauseite
ist auf der VS mit konzentrischen Kreisen verziert und
weist im Zentrum einen grofen, quadratischen Durch-
bruch auf. Die zweite Platte hat ebenfalls einen quadrati-
schen Durchbruch, ist aber sonst sehr schlecht erhalten.
Mafe: Dm 7,9 cm, Loch 2,2 x 2,2 cm, D 0,5-0,75 cm
Gewicht: 126,0 g; 104,6 g; insgesamt 230,6 g

V 34 Taf. 107
Beschlag (?)

AO: GHD (ID 346)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO
1, SE 1035, Laufnr. 1116, Mauerversturz westlich der
Westmauer, Erdbebenzerstérung 2. H. 3. Jh.

Dat.: 2. H. 3. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Cu-Sn-Pb-Legierung (Nebenelemente: Zn) (RFA —
qualitativ)

Erh.: vollstindig erhalten, maBig korrodiert und ver-
schliffen

Primdre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen (vgl.
Gussfehler auf der RS)

Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: die etwas
unregelmdBigen konzentrischen Kreise durch Gravieren
(ohne Drehbank: UnregelméafBigkeiten der Linienfithrung
schlieft diese Herstellungsmethode aus) gestaltet
Beschreibung: Das runde Blech hat einen nach unten ge-
bogenen Rand, der innen leicht abgeschrigt ist. Es weist
eine konzentrische Kreisverzierung und eine grof3e, run-
de Durchlochung in der Mitte auf.

Mafe: Dm 7,3 ¢cm, 2,4 cm (Loch), B Rand 0,5 cm, D
0,35-0,5 cm

Gewicht: 67,6 g

V35 ohne Abb.
Beschlag (?)

AO: GHD (ID 25)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO
1, SE 1035, Laufnr. 1116, Mauerversturz westlich der
Westmauer; Erdbebenzerstérung 2. H. 3. Jh.

Dat.: 2. H. 3. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Messing: 89,2 % Cu, 7,5 % Zn (RFA)

Erh.: vollstindig, méBig korrodiert und méBig verschlif-
fen (vgl. wenig verzierte RS)

Primédre Herstellungstechnik: einteilig; gegossen
Sekunddre  Herstellungstechnik/Verzierung:  kleine
UnregelméBigkeiten der Linienfithrung der Kreisver-
zierungen auf der VS, weshalb wahrscheinlich — ohne
Verwendung einer Drehbank — graviert wurde; hingegen
die ebenfalls gravierten Kreisverzierungen auf der RS
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ordentlicher ausgefiihrt, die Verwendung einer Drehbank
jedoch aufgrund der korrodierten und verschliffenen Ofl.
auch hier nicht zu bestitigen

Beschreibung: Das runde Blech weist eine konzentrische
Kreisverzierung und eine grofle, runde Durchlochung in
der Mitte auf.

Mafe: Dm 6,9 cm, 2,5 cm (Loch)

Gewicht: 11,4 g + 2 Fragmente: 0,7 g, 0,2 g (insgesamt
12,3 g)

V 36 Taf. 108
Beschlag (?)

AO: GHD (ID 25)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 1,
E 1035, Laufnr. 1116, Mauerversturz westlich der West-
mauer, Erdbebenzerstorung 2. H. 3. Jh.

Dat.: 2. H. 3. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Messing: 83,4 % Cu, 11 % Zn (RFA)

Erh.: fast vollstindig, leicht korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, durch Ham-
mern (?) gestaltet (viele Werkzeugspuren auf einer Seite
zu sehen) und/oder aus eine groferen Blech ausgeschnit-
ten

Beschreibung: Das runde Blech ist nicht verziert und hat
eine grof3e, runde Durchlochung in der Mitte.

MafBe: Dm 7,0 cm, 2,5 cm (Loch), D 0,1-0,2 cm
Gewicht: 12,3 g

V37 Taf. 109
Beschlag (?)

AO: GHD (ID 347)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO
1, SE 1035, Laufnr. 1116, Mauerversturz westlich der
Westmauer, Erdbebenzerstorung 2. H. 3. Jh.

Dat.: 2. H. 3. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Eisen (keine RFA)

Erh.: vollstidndig, stark korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, geschmiedet
Beschreibung: Das runde Blech hat eine grof3e, quadrati-
sche Durchlochung in der Mitte.

MafBe: Dm 9,2 cm, Loch 2,2 x 2,3 ¢cm, D 0,35-0,7 cm
Gewicht: 84,6 g

V38 Taf. 109
Beschlag (?)

AO: GHD (ID 330)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 1,
SE 1025, Laufnr. 194, Laufniveau im Osten, gemeinsam
gefunden mit Ohrring S 4

Dat.: Mitte 3. Jh. (?) (Fundkontext: Fundvermischung —
E. Profant)

Mat.: Eisen (keine RFA)

Erh.: Fragment, stark korrodiert

Primére Herstellungstechnik: (vermutlich) geschmiedet
Beschreibung: Das runde Blech hat eine grof3e, runde
Durchlochung in der Mitte.

Mafe: Dm 8,0 cm, 2,5 cm (Loch), D 0,3-0,8 cm
Gewicht: 18,2 g

V39 Taf. 110
Ring

AO: GHD (ID 9)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 1,
SE 1006, Laufnr. 129, stidostlich schriger Mauer

Dat.: 6. — frithes 7. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Eisen (keine RFA)

Erh.: vollstindig, méaBig korrodiert und méBig ver-
schliffen

Primére Herstellungstechnik: einteilig, geschmiedet
Beschreibung: Der bandartige Ring mit leicht polygona-
lem, unregelmiBigem Querschnitt ist nicht verziert.
Malfe: Dm 2,1-2,3 cm, B 0,3-0,4 cm, D 0,1-0,4 cm
Gewicht: 2,1 g

V 40 Taf. 110
Ring

AO: GHD (ID 10)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 1,
SE 1048, Laufnr. 1146, kaiserzeitliche Planierschicht
Dat.: kaiserzeitlich (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Cu-Sn-Pb-Legierung (Nebenelemente: Fe) (RFA —
qualitativ)

Erh.: vollstindig, méBig korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig, wahrscheinlich
geschmiedet (vgl. unebene Ofl. mit Facetten)
Beschreibung: s. V 39.

Mafe: Dm 1,9 cm, B 0,3 cm, D 0,15 cm

Gewicht:2,2 g

V41 Taf. 110
Ring

AO: GHD (ID 11)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 2,
SE 2002, Laufnr. 217, Siidost-Konche, Raum A, Nord-
hilfte, Planierschicht unter Mosaikbodenunterbau

Dat.: —

Mat.: Cu-Zn-Sn-Pb-Legierung (Nebenelemente: Fe)
(RFA — qualitativ)

Erh.: vollstdndig, stark korrodiert

Primdre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen oder
geschmiedet

Beschreibung: s. V 39.

Mafe: Dm 2,1-2,4 cm, D 0,25-0,3 cm

Gewicht: 2,3 g

V42 Taf. 110
Ring

AO: GHD (ID 27)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 4,
Laufnr. 17, Profilreinigung

Dat.: —

Mat.: Cu-Sn-Pb-Legierung (Nebenelemente: Fe, Zn)
(RFA — qualitativ)

Erh.: vollstdndig, leicht korrodiert und leicht verschliffen
Primdre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen oder
geschmiedet (der unregelméfBige Dm und die unebene
Ofl. sprechen cher fiir Schmieden); Fiigestelle (Stelle,
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wo die beiden Enden des viereckigen Drahts einander
beriihren) sehr grob, entweder vor dem Guss oder durch
(warmes) Schmieden gestaltet/bearbeitet

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: grobe se-
kunddre = Werkzeugspuren  (Schnittspuren/Beschédi-
gung [?]) auf der Innenseite

Beschreibung: s. V 39.

MaBe: Dm 2,6 cm, B 0,3-0,5 cm, D 0,2-0,25 cm
Gewicht: 4,5 g

V43 Taf. 110
Ring

AO: GHD (ID 33)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6013, KF 16, Deponierung

Dat.: 3. D. 7.—1. D. 8. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Mat.: Cu-Sn-Pb-Legierung (Nebenelemente: Fe) (RFA —
qualitativ)

Erh.: Fragment, leicht korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig (?), gegossen oder
geschmiedet (unregelmifBiger Dm bzw. unebene Ofl.
spricht eher fiir Herstellung durch Schmieden)
Beschreibung: s. V 39.

Malfe: Dm 2,0 cm, D 0,25-0,3 cm

Gewicht: 1,6 g

V44 Taf. 110
Ring

AO: GHD (ID 506)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 1,
SE 1043, Laufnr. 1137, kaiserzeitliche Planierschicht
Dat.: kaiserzeitlich (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, stark korrodiert

Primdre Herstellungstechnik: einteilig, vermutlich ge-
gossen; wegen der starken Korrosionsschicht keine
Werkzeugspuren zu sehen

Beschreibung: s. V 39.

Male: Dm 2 ¢cm, D 0,2-0,3 cm

Gewicht: 1,0 g

V45 Taf. 110
Ring

AO: EM, Inv. 79/16/09 (ID 979)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2009, SO 24,
SE 24036, KF 7, Raumverfiillung stidliche Hélfte von
Raum 37, intentionelle Grabhausverfiillung

Dat.: 1. H. 7. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Messing (?): 89,1 % Cu, 8,4 % Zn (RFA)

Erh.: vollstindig erhalten, leicht verformt (?), leicht kor-
rodiert und deutlich verschliffen (vgl. ein Abschnitt ist
wesentlich diinner als die tibrige Teile)

Primdre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen oder
geschmiedet

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: sekunda-
re (?) Werkzeugspuren (Feilspuren) auf der Innenseite,
eventuell durch Schmieden (sekundér) (nach-)bearbeitet
(vgl. unregelmaBige, leicht verformte Form und Dicke

des Objekts)

Beschreibung: s. V 39, rundstabig.
Mafe: Dm 1,4-2,1 cm, D 0,2-0,4 cm
Gewicht: 2,8 g

V 46 Taf. 110
Nagel

AO: EM, Inv. 81/16/09 (ID 981)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2009, SO 28,
SE 28004B, KF 2, intentionelle Verfiillung von Raum 38
Dat.: 7. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Kupfer (oder Messing): 93,9 % Cu, 4,8 % Zn
(RFA)

Erh.: Fragment — nur Nagelkopf erhalten, Schaft verbro-
chen — Schaft ist erhalten, jedoch sehr kurz, etwas kor-
rodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig, vermutlich ge-
gossen (?)

Beschreibung: Der runde Nagelkopf ist konvex gewdlbt,
der erhaltene Schaft pyramidal.

Mafe: erh. L 1,4 cm, Dm 2,0 cm (Kopf), 0,15-0,3 cm
(Schaft)

Gewicht: 4,54 g

V 47 Taf. 110
Beschlag

AO: GHD (ID 22)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 1,
SE 1011, Laufnr. 134, Aufgabe der Strukturen spétestens
im 6./7. Jh.

Dat.: 6. — friihes 7. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Kupfer: 98,3 % Cu (RFA); Henkel: Eisen (keine
RFA)

Erh.: Fragment, mafig korrodiert

Primére Herstellungstechnik: mehrteilig (Grundblech,
Niete, Henkel aus Eisenblech); das diinne Grundblech
vermutlich getrieben, Henkel vermutlich geschmiedet
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Eisenhen-
kel aus geschmiedetem Draht/Blech mit Nieten auf dem
Grundblech befestigt

Beschreibung: Die diinne, leicht gebogene Platte ist am
oberen Rand leicht nach innen gebogen. An der Auf3en-
seite befindet sich eine Verzierung in Form einer Schlau-
fe, die an das Blech mit groflen Nageln befestigt ist. Ver-
mutlich handelt es sich um ein Fragment eines Gefédl3es.
MaBe: L 6,5 cm, H 3,6 cm, 5,0 cm (mit Ose), D 0,6—
1,8 cm

Gewicht: 33,6 g

V 48 ohne Abb.
Ring

AO: GHD (ID 55)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 1,
SE 1004, Laufnr. 118, Aufgabe ovale Struktur frithes
7. Jh.

Dat.: tpq 2. H. 6.—7. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Herstellungstechnik: nicht untersucht
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Malle: —
Gewicht: —

V49 Taf. 110
Ring

AO: GHD (ID 339)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2007, SO 16,
SE 16003, Laufnr. 16006, Raum 6

Dat.: —

Mat.: Messing: 88,3 % Cu, 7,6 % Zn (RFA)

Erh.: vollstidndig, méBig korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, vermutlich ge-
gossen

MaBe: Dm 1,3 ¢cm, B 0,2 cm, D 0,15 cm

Gewicht: 0,7 g

V50 Taf. 110
Ring

AO: GHD (ID 20)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 3,
SE 3013, Laufnr. 324, Raum A

Dat.: tpg 4. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: hoch zinn- und kupferhaltiges Blei (oder Pb-Sn-
Cu-Legierung): 69,9 % Pb, 16,8 % Sn, 9,3 % Cu (RFA)
Erh.: vollstidndig, etwas korrodiert

Primdre Herstellungstechnik: einteilig, vermutlich ge-
gossen

Mafe: Dm 1,2 cm, D 0,25-0,4 cm

Gewicht: 2,2 g

V51 Taf. 110 und Farbtaf. 113
Gefal3

AO: GHD (ID 3)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6013, KF 18, Deponierung 7. Jh.

Dat.: 3. D. 7.-1. D. 8. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Mat.: Kupfer: 97,2 % Cu (RFA)

Erh.: Bodenfragment, etwas korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig (?), getrieben (s.
Hammerspuren auf der Innen- und Auflenseite)

Mafe: erh. H 2,6 cm, Dm 4,4 x 4,8 cm (Boden), 7,1 X 5,6
cm (Rand), D 0,07 cm

Gewicht: 14,7 g

V52 Taf. 111
Henkel

AO: GHD (ID 497)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 2,
SE 2005 + 2007, Laufnr. 234, Planierschicht unter Mo-
saikbodenunterbau

Dat.: tpq E. 4. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, sehr stark korrodiert
Herstellungstechnik: wegen des schlechten Erhaltungs-
zustands keine herstellungstechnische Analyse moglich
Mafe: H2,7 cm, B 3,6 cm, D 0,45-0,25 cm

Gewicht: 2,6 g

V53 Taf. 111
Band

AO: GHD (ID 2)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6011, Laufnr. 6038, Deponierung 7. Jh.

Dat.: tpg 3. D. 7.—1. D. 8. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, eingerollt, korrodiert, maBig verformt
Primdre Herstellungstechnik: einteilig (?), gegossen
(vgl. Gussoberflache)

Malfe: erh. Lca. 15,3 cm, B 1,2-1,5cm, D 0,1-0,2 cm
Gewicht: 16,0 g

V 54 Taf. 111
Bleche

AO: GHD (ID 5)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6013, KF 8, Deponierung 7. Jh.

Dat.: 3. D. 7.-1. D. 8. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: mehrere Fragmente, sehr briichige, hauchdiinne
Fragmente

Herstellungstechnik: wegen des schlechten Erhaltungs-
zustands keine herstellungstechnische Analyse moglich
Male: Fragment 1: erh. L 6,6 cm, erh. B 4,6 cm, D 0,1—
0,3 cm; Fragment 2: erh. L 4,0 cm, erh. B 2,4 cm, D
0,1-0,3 cm; Fragment 3: erh. L 3,6 cm, erh. B 3,1 cm,
D 0,1-0,3 cm

Gewicht: 8,8 g

V55 Taf. 111
Blech

AO: GHD (ID 7)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 2,
SE 2019, Laufnr. 282, Planierschicht Lauthorizont

Dat.: tpg 4. — frithes 5. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, méBig korrodiert, vermutlich sekundir
geschmolzenes Metallfragment

Herstellungstechnik: wegen des schlechten Erhaltungs-
zustands keine herstellungstechnische Analyse moglich
Male: erh. L 3,0 cm, erh. B 1,7 cm, D 0,7-1,7 cm
Gewicht: 10,0 g

V 56 Taf. 111
Blech

AO: GHD (ID 8)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 2,
SE 2016, Laufnr. 280, Verfiillung Baugrube Grab

Dat.: tpg 4. — frithes 5. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, sehr stark korrodiert, eventuell sekundir
geschmolzen

Herstellungstechnik: wegen des schlechten Erhaltungs-
zustands keine herstellungstechnische Analyse moglich
Malfe: erh. L 3 cm, erh. B 1,3 cm, D 0,15-0,25 cm
Gewicht: 1,7 g
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V57 Taf. 111
Blech

AO: GHD (ID 12)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 2,
SE 2017, Laufnr. 266, Belegung Grab

Dat.: tpq 4. — frithes 5. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, stark korrodiert

Herstellungstechnik: wegen des schlechten Erhaltungs-
zustands keine herstellungstechnische Analyse moglich
Malbe: erh. L2,2 cm, B 0,7 cm, D 0,15-0,3 cm
Gewicht: 1,6 g

V 58 Taf. 111
Band

AO: GHD (ID 13)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 1,
SE 1048, Laufnr. 1142, kaiserzeitliche Planierschicht
Dat.: kaiserzeitlich (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, maBig korrodiert, beschéadigt

Primdre Herstellungstechnik: einteilig (?), gegossen
(vgl. unebene Gussoberfldche)

Malfe: erh. L 7,1 cm, B 0,5 cm, D 0,1-0,2 cm

Gewicht: 3,1 g

V59 Taf. 111
Bleche

AO: GHD (ID 14)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 2,
SE 2020, Laufnr. 293, Planierschicht

Dat.: tpq 4. — frithes 5. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: 4 Fragmente, sehr stark korrodiert
Herstellungstechnik: wegen des schlechten Erhaltungs-
zustands keine herstellungstechnische Analyse moglich
Mafle: Fragment 1: erh. L 2,3 ¢cm, erh. B 1,9 cm, D 0,1
cm; Fragment 2: erh. L 1,7 cm, erh. B 1,4 cm, D 0,1 cm
Gewicht: 0,5 g; 0,5 g; 0,1 g; insgesamt 1,1 g

V 60 Taf. 111
Draht

AO: GHD (ID 15)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 1,
SE 1028, Laufnr. 1102, gemeinsam gefunden mit Kést-
chenbeschlag A 92 und Spindelhaken G 52

Dat.: 2.-3. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: mehrere Fragmente (insgesamt 5 Fragmente, maé-
Big korrodiert, sehr klein)

Primére Herstellungstechnik: nicht bestimmbar
Sekundidre Herstellungstechnik/Verzierung: 2 Fragmente
eventuell durch Léten (?) verbunden; winzige Fragmente
von Metalldraht/Metalldridhte (insgesamt 5 Fragmente),
2 Stiicke sind zusammengefaltet oder zusammengeld-
tet (?7)

Male: max. erh. L 1,2 ¢cm, D 0,15 cm

Gewicht: 0,5 g

V 61 Taf. 111
Nagel

AO: GHD (ID 16)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 3,
SE 3016, Laufnr. 306, Raum A, Grubenverfiillung

Dat.: tpg 4. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Kupfer: 97,6 % Cu (RFA)

Erh.: Fragment, Nagelkopf erhalten, Schaft verbrochen,
etwas korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: mehrteilig (?) (Platte oder
Kopf, Schaft)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: plastische
Verzierungen (4 Halbkugeln und Rippen dazwischen)
vor dem Guss gestaltet; Kopf des Nagels (?) vermutlich
durchgeschlagen und mit einem Schaft versehen, dessen
OS flach gehdmmert wurde; Schaft sekundér dreieckfor-
mig gebogen

Mafe: erh. L 2,1 cm, Dm Kopf 1,8 cm, B Schaft 0,3 cm,
D Schaft 0,25 cm

Gewicht: 2,4 g

V 62 Taf. 111
Blech

AO: GHD (ID 17)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 1,
SE 1023, Laufnr. 18, Erdbebenzerstérung

Dat.: 2. H. 3. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, méBig korrodiert, vermutlich sekundar
geschmolzen

Herstellungstechnik: wegen des schlechten Erhaltungs-
zustands keine herstellungstechnische Analyse moglich
Mafle: erh. L 1,8 cm, erh. B 1,1 cm, D 0,1-0,3 cm
Gewicht: 1,6 g

V63 Taf. 112
Band

AO: GHD (ID 18)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 1,
SE 1039, Laufnor. 1119

Dat.: kaiserzeitlich (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: 2 Bander/Blechstreifen in mehrere Fragmente ver-
brochen (1.: 5 Fragmente; 2.: 2 Fragmente), maBig kor-
rodiert

Primdre Herstellungstechnik: 1.: einteilig (?), gegos-
sen (?); 2.: einteilig (?), gegossen

Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: 1.: (sekun-
dér) >bearbeitet<: eines der Fragmente ist (zusammen-)
gefaltet/Ende ist umgebogen; 2.: keine Analyse moglich
Mafe: 1.: L groBtes Fragment 3,4 cm, B ca. 0,4 cm, D
0,1 cm; 2.: L groBtes Fragment 6,3 cm, B 0,4-0,5 cm,
D 0,2 cm

Gewicht: 1.: 1,1 g+0,7g+0,7g+0,2 g+0,2 g=insge-
samt 2,9 g;2.:2,0 g+ 0,5 g=insgesamt 2,5 g

V 64 Taf. 112
Blech — Tiille (?)
AO: GHD (ID 28)
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FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 4,
SE 4015, Laufnr. 4024, K 2

Dat.: tpg 4. — 1. H. 5. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Mat.: Kupfer: 94,4 % Cu (RFA)

Erh.: mehrere Fragmente, stark korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig (?), gegossen
Sekunddre  Herstellungstechnik/Verzierung:  grofites
Fragment mit mehreren vertieften Linien und Rippen
verziert, die vermutlich vor dem Guss gestaltet wurden
(vgl. Gussoberfliche in den Vertiefungen)

Male: erh. L3,0 cm, B 2,2 cm, D 0,7 cm

Gewicht: 2,6 g

V65 Taf. 112
Ose

AO: GHD (ID 29)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 4,
SE 4028, Laufnr. 4106, KF 1

Dat.: M. 3.-2. H. 3. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Mat.: Messing: 84,7 % Cu, 15,1 % Zn (RFA)

Erh.: Fragment, etwas korrodiert und leicht verformt
Primédre Herstellungstechnik: einteilig (?), geschmiedet
(vgl. unregelmifige Ofl.)

Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: frei geformt:
eventuell in Form einer Ose gebogen (?)

Mafe: H2,2 cm, B 0,4 cm, D 0,1-0,2 cm

Gewicht: 1,6 g

V 66 Taf. 112
Band

AO: GHD (ID 37)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6013, KF 7, Deponierung

Dat.: 3. D. 7.—1. D. 8. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, etwas korrodiert, verformt

Primdre Herstellungstechnik: einteilig (?), gegossen
(vgl. Gussoberfliche), eventuell (nach-)geschmiedet
Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: viele grobe
Hammerspuren auf der Ofl. zu sehen, die sekundar (?)
entstanden sind oder auf Bearbeitung durch Treiben
deuten

MaBe: erh. L 7,0 cm, B 1,8 cm, D 0,15-0,3 cm
Gewicht: 4,1 g

V 67 Taf. 112
Blech

AO: GHD (ID 45)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6016, KF 35, Deponierung

Dat.: 1. H. 7. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragmente, sehr stark korrodierte, fast nur als Staub
erhaltene Metallfragmente

Herstellungstechnik: wegen des schlechten Erhaltungs-
zustands keine herstellungstechnische Analyse moglich
Mafe: erh. L 1,5 ¢cm, erh. B 1,0 cm, D 0,1-0,25 cm
Gewicht: 0,2 g

V 68 ohne Abb.
Blech

AO: GHD (ID 50)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6013, KF 14, Deponierung

Dat.: 3. D. 7.-1. D. 8. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Mat.: Blei: 99,4 % Pb (RFA)

Erh.: Fragment, méafig korrodiert, méBig verschmutzt
Primédre Herstellungstechnik: einteilig (?), gegossen (?)
Male: erh. L 4,1 cm, B 0,3-0,6 cm, D 0,05-0,15 cm
Gewicht: 1,3 g

V69 Taf. 112
Bleche

AO. GHD (ID 159)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, ohne
Fundzettel

Dat.: —

Mat.: 1. Kupferlegierung (keine RFA); 2. Eisen (keine
RFA)

Erh.: 1.: 2 Fragmente; 2.: 2 Fragmente, sehr stark korro-
diert und sehr stark verschmutzt

Herstellunsgtechnik: wegen des schlechten Erhaltungs-
zustands keine herstellungstechnische Analyse moglich

Mafe: 1. Fragment: erh. L 2,2 cm; 2. Fragment: erh. L
2,4 cm

Gewicht: 1. Fragment: 1,1 g; 2,2 g; 2. Fragment: 1,7 g;
09¢g

V70 Taf. 112
Nagel

AO: GHD (ID 288)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO 21,
SE 21097, Laufnr. 21142 (7)

Dat.: 3.—4. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Messing: 86,9 % Cu, 9,7 % Zn (RFA)

Erh.: Fragment: Nagelkopf erhalten, Schaft verbrochen,
stark korrodiert

Primdre Herstellungstechnik: vermutlich einteilig, ge-
gossen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: plastische
Verzierung des Kopfs vermutlich vor dem Guss gestal-
tet, anschlieBend nachbearbeitet (nachziseliert), gravier-
te Linie verlauft entlang des Rands

Mafe: erh. L 1,4 cm, Dm 2,1 cm (Kopf), Dm 0,25 cm
(Schaft)

Gewicht: 2,8 g

V71 Taf. 112
Nagel

AO: GHD (ID 290)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO 21,
SE 21091, Laufnr. 21136

Dat.: 3.—4. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Messing: 88,3 % Cu, 9,4 % Zn (RFA)

Erh.: Fragment, Nagelkopf erhalten, Schaft verbrochen,
sehr stark korrodiert

Primére Herstellungstechnik: vermutlich einteilig, ge-
gossen
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Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: plastische
Verzierung des Kopfs vermutlich vor dem Guss gestaltet,
anschliefend eventuell nachbearbeitet (nachziseliert);
aufgrund der stark korrodierten Ofl. Werkzeugspuren
nicht sichtbar

Mafe: erh. L 1,4 cm, Dm 2,6 cm (Kopf), 0,2-0,25 cm
(Schaft)

Gewicht: 3.2 g

V72 Taf. 112
Nagel

AO: GHD (ID 291)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2009, SO 24,
SO 24046, Laufnr. 24070

Dat.: 2. H. 6. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, nur Schaft erhalten, etwas korrodiert
Primdre Herstellungstechnik: einteilig (?), vermutlich
gegossen, und/oder (nach-)geschmiedet

Male: erh. L 5,3 cm, B 0,4-0,6 cm, D 0,3-0,5 cm
Gewicht: 9.4 g

V73 Taf. 112
Blech

AO: GHD (ID 292)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO 21,
SE 21041, Laufnr. 21054

Dat.: 6.—7. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, maBig korrodiert, sehr stark verschmutzt
Herstellungstechnik: wegen des schlechten Erhaltungs-
zustands keine herstellungstechnische Analyse moglich
Male: erh. L2,0cm, B 1,3 cm, D 0,15-0,4 cm
Gewicht: 1,1 g

V74 Taf. 112
Nagel

AO: GHD (ID 301)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 4,
SE 4034, Laufnr. 4143

Dat.: 1. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, nur Nagelkopf erhalten, Schaft verbro-
chen, sehr stark korrodiert

Herstellungstechnik: wegen des schlechten Erhaltungs-
zustands keine herstellungstechnische Analyse moglich
(aufgrund der Form des Kopfs vgl. V 87 und V 88)
MalBe: erh. L 1,3 cm, Dm 0,9 cm (Kopf), 0,2 cm (Schaft)
Gewicht: 0,5 g

V75 Taf. 113
Beschlag

AO: GHD (ID 302)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 4,
SE 4034, Laufnr. 4143

Dat.: 1. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, méBig korrodiert, leicht verformt, ge-
schmolzen (?)

Herstellunsgtechnik: wegen des schlechten Erhaltungs-
zustands keine herstellungstechnische Analyse moglich
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: ein gestanz-
tes (?) Loch am beschadigten Ende/Rand

Mafle: erh. L1,9cm, B 1,3 ¢m, D 0,1 cm

Gewicht: 0,7 g

V76 Taf. 113
Amorphes Metallfragment

AO: GHD (ID 303)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 4,
SE 4029, Laufnr. 4118

Dat.: 2.-3. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, Schaft erhalten, sehr stark korrodiert,
eventuell sekundér geschmolzen (?)
Herstellungstechnik: wegen des schlechten Erhaltungs-
zustands keine herstellungstechnische Analyse moglich
Mafe: erh. L 2,2 cm, erh. B 0,9 cm, D 0,1-0,25 cm
Gewicht: 1,1 g

V77 Taf. 113
Nagel

AO: GHD (ID 304)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 5,
SE 5041, Laufnr. 5047, Planierung

Dat.: tpq 6. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Kupfer: 96,8 % Cu (RFA)

Erh.: Fragment, maBig korrodiert

Primdre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen (oder
eventuell durch Schmieden gestaltet)

Mafe: erh. L 2,3 cm, Dm Kopf 1,3 cm, B Schaft 0,4-0,5
cm, D Schaft 0,35-0,5 cm

Gewicht: 4,9 g

V78 Taf. 113
Nagel

AO: GHD (ID 304)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 5,
SE 5041, Laufnr. 5047

Dat.: tpq 6. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Kupfer (Nebenelemente: Fe, Sn, Pb) (RFA — qua-
litativ)

Erh.: Fragment, etwas korrodiert, stark verschmolzen
Primédre Herstellungstechnik: gegossen

Malfle: erh. L 2,8 cm, B 0,5-1,1 cm

Gewicht: 4,5 g

V79 Taf. 113
Blechbeschlag

AO: GHD (ID 306)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2007, SO 18,
SE 18003, Laufnr. 18004, Raum 15, Schutt

Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, maBig korrodiert
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Primdre Herstellungstechnik: einteilig (?), (nach-)ge-
schmiedet (vgl. unregelméBige Seitenkanten und Dm)
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: gebohrtes
Loch an einem Ende (vgl. flache, glatte, konische innere
Seitenwand)

Mafe: erh. L85 cm,B 1,1 cm, D 0,15-0,3 cm
Gewicht: 10,2 g

V 80 Taf. 113
Nagel (?)

AO: GHD (ID 307)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 4,
SE 4028b, Laufnr. 4122

Dat.: M. 3.-2. H. 3. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, nur Schaft erhalten, sehr stark korrodiert
Herstellungstechnik: wegen des schlechten Erhaltungs-
zustands keine herstellungstechnische Analyse moglich
Mabe: erh. L 2,1 cm, erh. B 1,0 cm, D 0,35-0,4 cm
Gewicht: 1,2 g

V 81 Taf. 113
Nagel

AO: GHD (ID 314)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2007, SO 12,
SE 12028, Laufnr. 12105

Dat.: kaiserzeitlich (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, nur Schaft erhalten, stark korrodiert und
etwas verformt

Primédre Herstellungstechnik: einteilig (?), gegossen (?)
Male: erh. L 6,7 cm, B 0,3-0,5 cm, D 0,15-0,3 cm
Gewicht: 6,8 g

V 82 Taf. 113
Bleche

AO: GHD (ID 323)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 4,
SE 4022, Laufnr. 4104, Dachziegelversturz

Dat.: 2. H. 3. Jh. (Fundkontext)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: mehrere kleine Fragmente, sehr stark korrodiert
Herstellungstechnik: wegen des schlechten Erhaltungs-
zustands keine feinschmiedetechnische Analyse moglich
Mafe: erh. L 1,9 cm, erh. B 1,5 ¢cm, D 0,05-0,1 cm
Gewicht: 1,0 g

V83 Taf. 113
Nagel

AO: GHD (ID 326)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6007, Laufnr. 6045

Dat.: tpg 3. D. 7.-1. D. 8. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Mat.: Kupfer: 90,7 % Cu (RFA)

Erh.: vollstindig, (intentionell [?]) verbogen, méBig kor-
rodiert

Primdre Herstellungstechnik: einteilig, geschmiedet

(Kopf eventuell mittels eines Nieteisens/Nageleisens be-
arbeitet)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: der Schaft
ist um 90° gedreht und am Ende umgebogen

Mafe: erh. L ca. 11,0 cm, Dm Kopf 1,3 cm, B Schaft
0,4-0,6 cm, D Schaft 0,4-0,25 cm

Gewicht: 16,9 g

V 84 Taf. 113
Nagel

AO: GHD (ID 326)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6007, Laufnr. 6045, Versturzschicht nach Deponie-
rung im 7. Jh.

Dat.: tpg 3. D. 7.—1. D. 8. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Mat.: Kupfer: 96,2 % Cu (RFA)

Erh.: vollstdndig, maBig korrodiert, leicht verformt/ver-
bogen

Primdre Herstellungstechnik: einteilig, geschmiedet
(Kopf eventuell mittels eines Nieteisens/Nageleisens be-
arbeitet)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: der Schaft
leicht in S-Form gebogen/verbogen

Mafe: erh. L 5,2 cm, Dm Kopf 1,2 cm, B Schaft 0,2-0,3
cm, D Schaft 0,15-0,25 cm

Gewicht: 3.4 g

V 85 ohne Abb.
Nagel

AO: GHD (ID 327)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6017, Laufnr. 6064, Deponierung 7. Jh.

Dat.: E. 6.— 1. H. 7. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstdndig

Herstellungstechnik: nicht untersucht

Mafe: —

Gewicht: —

V 86 Taf. 113
Blech

AO: GHD (ID 343)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 4,
SE 4015, Laufnr. 4033, gemeinsam mit B 164

Dat.: tpg 4.—1. H. 5. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, sehr stark korrodiert und verschmutzt
Herstellungstechnik: wegen des schlechten Erhaltungs-
zustands keine feinschmiedetechnische Analyse moglich
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Schnittspu-
ren am Rand zu sehen; Konturen/Seitenkanten des Ob-
jekts deuten auf (sekundére) intentionelle Zerstiickelung
Male: erh. L 3,3 cm, erh. B 3,2 cm, D 0,2-0,3 cm
Gewicht: 7,5 g

Vv 87 Taf. 113
Nagel
AO: GHD (ID 394)
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FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6017, Laufnr. 6064, Deponierung 7. Jh.

Dat.: E. 6.—-1. H. 7. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: bleihaltiges Messing: 77,0 % Cu, 11,5 % Pb,
10,3 % Zn (RFA)

Erh.: vollstidndig, méBig korrodiert

Primdre Herstellungstechnik: einteilig, vermutlich ge-
schmiedet

Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: polyedri-
scher Kopf flach grob nachbearbeitet

Mafe: L 3,9 cm, Dm 0,7 cm (Kopf), 0,15-0,3 cm (Schaft)
Gewicht: 3,1 g

V 88 Taf. 113
Blech

AO: GHD (ID 396)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO 26,
SE 26008, Laufnr. 26017, Planierschicht unter Boden
Kapellenphase (6. Jh.)

Dat.: 6. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, sehr stark korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig (?); aufgrund der
stark korrodierten Ofl. weitere herstellungstechnische
Analysen nicht moglich

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: aufgrund
der Konturen der Seitenkanten ist ein Ende vermutlich
sekundér intentionell in vertikale »V-Form« geschnitten
MaBe: erh. L3,9c¢cm, B 1,5 cm, D 0,1-0,15 cm
Gewicht: 3.2 g

V89 Taf. 113
Bleche

AO: GHD (ID 398)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2007, SO 16,
SE 16001, Raum 6, rezenter Humus

Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA): 1.: Kupferlegierung
(keine RFA); 2.: Eisen (keine RFA)

Erh.: 2 Fragmente; 1.: stark korrodiert und stark ver-
schmutzt, leicht verbogen; 2.: stark korrodiert und leicht
verschmutzt

Primére Herstellungstechnik: 1.: einteilig (?); wegen des
schlechten Erhaltungszustands herstellungstechnische
Analyse nicht moglich; 2.: einteilig (?), vermutlich ge-
schmiedet

Malfe: 1.: erh. L 3,3 ¢cm, max. B 0,8 cm, D 0,1 cm; 2.:
erh. L3,4cm,B 1,4cm, D 0,3 cm

Gewicht: 1.:0,5g;2.:3,8 g

V90 Taf. 114
Blech

AO: GHD (ID 401)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO 25,
SE 25004, Laufnr. 25008, Verfiillung

Dat.: —

Mat.: bleihaltige Bronze (Pb-Sn-Bronze): 80,8 % Cu,
11,9 % Pb, 6,5 % Sn (RFA)

Erh.: Fragment, méBig korrodiert und méBig verschmutzt

Primére Herstellungstechnik: einteilig (?); wegen der
verschmutzten Ofl. Grundherstellungstechnik nicht zu
bestimmen

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: eventuell
intentionell zusammengefaltet; grobe Werkzeugspuren
(Feilspuren [?]) auf der Ofl.; 4 kurze (0,5-0,7 cm) in-
tentionelle (sekundére [?]) Einschnitte in bestimmtem
Abstand (ca. 1-1,3 cm) nebeneinander am Rand

Mafe: erh. L 4,6 cm, erh. B 2,3 cm, D 0,05-0,2 cm
Gewicht: 3,8 g

Vo1 Taf. 114
Blech

AO: GHD (ID 403)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO 17,
SE 17027 A, KF 1, Grab 14: Grabverfiillung iiber Skelett
Dat.: Belegung Griberfeld (Fundkontext — E. Profant)
Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, stark korrodiert

Primdre Herstellungstechnik: vermutlich gegossen (s.
Gussoberflache); sekundir (?) zerstiickelt (?) (keine
Bruchstelle sichtbar)

Mafe: erh. L 3,0 cm, erh. B2,3 ¢cm, D 0,2-0,3 cm
Gewicht: 9,7 g

V92 Taf. 114
Ose

AO: GHD (ID 429)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO 21,
SE 21064, Laufnr. 21110, KF 1, Schutt

Dat.: 5.-6. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Blei: 99,0 % Pb (RFA)

Erh.: Fragment, etwas korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: Kreispunkt-
verzierungen vor dem Guss gestaltet

MaBe: erh. H 2,0 cm, erh. B 1,5 cm, Dm Ose 1,4 cm, D
0,15-0,2 cm

Gewicht: 2,5 g

V3 Taf. 114
Nagel

AO: GHD (ID 432)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO 26,
SE 26010B, Laufnr. 26026, KF 5, Planierung

Dat.: 2. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, nur Schaft erhalten, mafig korrodiert
Primdre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen und/
oder (nach-)geschmiedet (vgl. unregelméfBiger Dm)
Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: intentionell
um 90° gebogen

Malfe: erh. L 10,8 cm, Dm 0,15-0,4 cm

Gewicht: 7,5 g

V94 Taf. 114
Plattchen
AO: GHD (ID 436)
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FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO 26,
SE 26010A, Laufnr. 26025, KF 2

Dat.: spitantik (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, stark korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig (?), gegossen (?)
MafBe: L 3,2 cm, B 2,8 cm, D 0,50 cm

Gewicht: 15,3 g

V 95 Taf. 114
Nagel

AO: GHD (ID 438)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO 26,
SE 26008, Laufnr. 26023, KF 10, Planierschicht unter
Boden Kapellenphase (6. Jh.)

Dat.: 6. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, nur Schaft erhalten, méafig korrodiert
Primére Herstellungstechnik: einteilig (?); gegossen und/
oder (nach-)geschmiedet (vgl. etwas unregelmaBiger
Dm)

Malfe: erh. L 3,1 cm, B 0,25-0,35 cm, D 0,15-0,2 cm
Gewicht: 1,3 g

V 96 Taf. 114
Pléttchen

AO: GHD (ID 439)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO 26,
SE 26008, Laufnr. 26019, KF 2, Planierschicht unter Bo-
den Kapellenphase (6. Jh.)

Dat.: 6. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, méBig korrodiert, vermutlich sekundar
teilweise geschmolzen

Primédre Herstellungstechnik: einteilig (?), gegossen (?)
Malfe: erh. L 3,0 cm, max. B 2,5 cm, D 0,15-0,3 cm
Gewicht: 6,0 g

Vo7 Taf. 114
Pldttchen

AO: GHD (ID 475)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO 21,
SE 21088, Laufnr. 21134, Einfiillung (5.-6. Jh.)

Dat.: 5.-6. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment

Herstellungstechnik: wegen des schlechten Erhaltungs-
zustands keine herstellungstechnische Analyse moglich
Malfe: erh. L 1,2 cm, erh. B 1,1 cm, D 0,1-0,2 cm
Gewicht: 0,3 g

V98 Taf. 114
Nagel

AO: GHD (ID 476)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO 21,
SE 21087, Laufnr. 21130, Baugrube zur Rampenmauer
Dat.: —

Mat.: Kupfer: 94,1 % Cu, 4,0 % Zn (RFA)

Erh.: Fragment, nur Nagelkopf und ein kurzer Teil des
Schafts erhalten, stark korrodiert, méfig beschidigt, ma-
Big korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: konzent-
rische Kreisverzierungen (in der Mitte) vermutlich vor
dem Guss gestaltet (vgl. Gusshaut in den Vertiefungen)
Mafe: erh. L 1,4 cm, Dm Kopf 2,5 cm, B Schaft 0,2—
0,4 cm, D Schaft 0,15 cm

Gewicht: 2,9 g

V99 ohne Abb.
Viereckiges Metallband mit einem Loch am Rand

AO: GHD (ID 485)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 4,
SE 4024, Laufnr. 4050

Dat.: 5. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, stark korrodiert und stark verschmutz
Herstellungstechnik: wegen des schlechten Erhaltungs-
zustands keine herstellungstechnische Analyse moglich
Male: erh. L 2,7 cm, erh. B1,5cm, D 0,1 cm

Gewicht: 2,2 g

V100

6 Blechfragmente
AO: GHD (ID 485)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 4,
SE 4024, Laufnr. 4050

Dat.: 5. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragmente, je ein gestanztes Loch an 2 Stiicken,
sehr stark korrodiert

Herstellungstechnik: wegen des schlechten Erhaltungs-
zustands keine herstellungstechnische Analyse moglich
Mafe: D 0,16 cm

Gewicht: 0,3 g; 0,6 g; 0,4 g; 0,2 g; 0,1 g; 0,1 g; insgesamt
0,15¢g

ohne Abb.

V101

Morser mit Metallresten an der Ofl.
AO: GHD (ID 485)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 4,
SE 4024, Laufnr. 4050

Dat.: 5. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Kalkstein (?), Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Wandfragment

MaBe: L 2,91 cm

Gewicht: 2,4 g

ohne Abb.

V102

Nagel

AO: GHD (ID 485)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 4,
SE 4024, Laufnr. 4050

Dat.: 5. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Eisen (keine RFA)

Erh.: fragmentiert, in 7 Teile gebrochen, sehr stark kor-
rodiert

ohne Abb.
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Herstellungstechnik: wegen des schlechten Erhaltungs-
zustands keine herstellungstechnische Analyse moglich
Mafe: —

Gewicht: insgesamt 8,8 g

V103

Bleche

AO: GHD (ID 495)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 1,
SE 1046, Laufnr. 1135

Dat.: kaiserzeitlich (?) (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: mehrere Fragmente, sehr stark korrodiert
Herstellungstechnik: wegen des schlechten Erhaltungs-
zustands keine herstellungstechnische Analyse moglich
Male: 1. Blech: erh. L 1,2 cm, erh. B 0,6 cm, D 0,05-0,3
cm; 2. Blech: erh. L 1,2 cm, erh. B 0,8 cm, D 0,25-0,65
cm; 3. Blech: erh. L 1,2 cm, erh. B 0,7 cm, D 0,1-0,4 cm
Gewicht: 1,3 g

Taf. 114

V 104

Nagel

AO: GHD (ID 498)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 2,
SE 2005 + 2007, Laufnr. 234, Planierschicht unter Mo-
saikbodenunterbau

Dat.: tpq E. 4. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, stark korrodiert und sehr stark ver-
schmutzt

Herstellungstechnik: wegen des schlechten Erhaltungs-
zustands keine herstellungstechnische Analyse moglich
Malfe: erh. L 4,9 cm, erh. B 1,6 cm, D 0,5-1,0 cm
Gewicht: 7,1 g

Taf. 114

V 105

Ring

AO: GHD (ID 515)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, Streu-
fund

Dat.: —

Mat.: Cu-Zn-Sn-Pb-Legierung (Nebenelemente: Fe)
(RFA — qualitativ)

Erh.: vollstindig, an einer Stelle gebrochen, leicht kor-
rodiert, vermutlich durch Gebrauch mifig verschliffen
(vgl. flache, glatte Ofl.)

Primére Herstellungstechnik: einteilig (?), gegossen
Male: Dm 1,9 cm, B 0,4-0,2 cm, D 0,1-0,15 cm
Gewicht: 1,7 g

Taf. 114

V 106

Nagel

AO: GHD (ID 900)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6013, Laufnr. 6051, Deponierung

Dat.: 3. D. 7.—1. D. 8. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Mat.: Kupfer: 90,3 % Cu, 4,3 % Pb (RFA)

Taf. 114

Erh.: vollstdndig, méBig korrodiert

Primdre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen und/
oder (nach-)geschmiedet

MaBe: L 4,8 cm, Dm 0,75 cm (Kopf), 0,15-0,35 cm
(Schaft)

Gewicht: 3,5 g

V107

Tiille (?)

AO: GHD (ID 999)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast— 2006, SO 6, SE
6013, KF 20, Deponierung

Dat.: 3. D. 7.-1. D. 8. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, etwas korrodiert

Primdre Herstellungstechnik: mehrteilig, das Grund-
blech in Form einer Hiilse zusammengefaltet

Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: urspriing-
lich offenes Ende vermutlich intentionell durch >grobes
Zusammendriicken«< der Seitenwénde geschlossen; mit
einem hauchdiinnen (hochglédnzenden/fein polierten)
Blech tiberzogen/bedeckt

Mafle: erh. L 6,7 cm, B 1,6 cm, D 0,05 cm

Gewicht: 6,7 g

Taf. 115

V108

Nagel

AO: GHD (ID 1009)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6013, KF 15, Deponierung

Dat.: 3. D. 7-1. D. 8. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Mat.: Kupferlegierung (keine RFA); Blei (keine RFA)
Erh.: Fragment

Primére Herstellungstechnik: einteilig (?), gegossen und/
oder durch Pressen/Driicken bearbeitet (VS gewdlbt,
glatt, RS etwas unregelmafig)

Mafe: erh. L 0,4 cm, Dm Kopf 1,4 cm

Gewicht: 2,5 g

Taf. 115

V109

Nagel

AO: GHD (ID 901)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6013, Laufnr. 6051, Deponierung

Dat.: 3. D. 7.—1. D. 8. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Mat.: Messing: 93,1 % Cu, 4,9 % Zn (RFA)

Erh.: Fragment, etwas verbogen, méBig korrodiert
Primdre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen und/
oder (nach-)geschmiedet

Malfe: erh. L ca. 3,9 cm, Dm 0,35-0,2 cm

Gewicht: 1,3 g

Taf. 115

V110
Griff
AO: GHD (ID 26)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 1,
SE 2, SE 2019, Laufnr. 271, Planierschicht/Laufhorizont

Taf. 115
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Dat.: tpq 4. — frithes 5. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Mat.: Cu-Pb-Legierung (Nebenelemente: Zn, Sn) (RFA —
qualitativ)

Erh.: Fragment, mafig korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: einteilig (?), gegossen
Sekundidre Herstellungstechnik/Verzierung: Loch am
Ende des Griffs vor dem Guss gestaltet

Malbe: erh. L 5,5 cm, B 1,0-1,5 cm, D 0,2-0,4 cm
Gewicht: 10,2 g

Vi1l
Gefaffiilchen

AO: GHD (ID 510)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 1,
SE 1032, Laufnr. 1110, kaiserzeitliches Laufniveau
Dat.: kaiserzeitlich (typologischer Vergleich); kaiserzeit-
lich (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: hoch zinn- und kupferhaltiges Blei (Pb-Sn-Cu-
Legierung): 61,6 % Pb, 21,2 % Sn, 11,9 % Cu, 5,1 %
Fe (RFA)

Erh.: vollstindig, méBig korrodiert, durch Gebrauch
stark verschliffen (s. stark verschliffene Kreispunktver-
zierungen)

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Kreispunkt-
verzierungen vermutlich vor dem Guss gestaltet; an-
schliefend nachbearbeitet (nachgraviert: vgl. Werkzeug-
spuren in den Vertiefungen)

MaBe: H 1,1 cm, B 2,7 cm, D 0,15-0,2 cm

Gewicht: 1,9 g

Taf. 115

V112

Band

AO: GHD (ID 298)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6017, Laufnr. 6071, Deponierung 7. Jh.

Dat.: E. 6.—1. H. 7. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Blei: 98,6 % Pb (RFA)

Erh.: Fragment, sehr stark verschmutzt
Herstellungstechnik: wegen der flichendeckenden Kor-
rosionsschicht keine herstellungstechnische Analyse
moglich

Mafe: erh. L9,1 cm, B 0,4-0,5 cm, D 0,05-0,1 cm
Gewicht: 39 g

Taf. 115

V113

Band

AO: GHD (ID 305)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6018, Laufnr. 6069, Deponierung 7. Jh.

Dat.: E. 6.—1. H. 7. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Blei: 98,5 % Pb (RFA)

Erh.: Fragment, miBig korrodiert und méBig verbogen
Primdre Herstellungstechnik: einteilig (?), vermutlich
gegossen

Mafe: erh. L 9,3 cm, B 0,4-0,5 cm, D 0,05 cm
Gewicht: 2.9 g

Taf. 115

V114

Band

AO: GHD (ID 316)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6022, Laufnr. 6082, Erdablagerungen vor Deponie-
rungen 6./7. Jh.

Dat.: 6.—7. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Blei: 98,7 % Pb (RFA)

Erh.: Fragment, verbogen, beschédigt, mafig korrodiert
Primére Herstellungstechnik: einteilig (?), gegossen
Malfe: erh. L 8,2 cm, B 0,4-0,5 cm, D 0,05-0,1 cm
Gewicht: 3.2 g

Taf. 115

V115

Band

AO: GHD (ID 440)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO 26,
SE 26008, Laufnr. 26022, KF 9, Planierschicht unter Bo-
den Kapellenphase (6. Jh.)

Dat.: 6. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Blei: 97,7 % Pb (RFA)

Erh.: Fragment, etwas korrodiert und stark verschmutzt
Primédre Herstellungstechnik: einteilig (?), gegossen
Sekundire Herstellungstechnik/Verzierung: intentionell
(zusammen-)gefaltet/geknotet

Mafle: B 0,6-1,3 cm, D 0,3-0,7 cm

Gewicht: 176,6 g

Taf. 115

V116

Band

AO: GHD (ID 434)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO
26, SE 26003, Laufnr. 26009, KF 1, zur Kapellenphase
(6.Jh.)

Dat.: 6. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Blei: 99,6 % Pb (RFA)

Erh.: Fragment, verbogen, méfig korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: flach (nach-)
bearbeiteter Seitenrand

Male: erh. L ca. 8,1 cm, B 0,6-0,8 cm, D 0,05-0,15 cm
Gewicht: 5,5 g

Taf. 115

V117

Blech

AO: GHD (ID 397)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO 17,
SE 17038, Laufnr. 17093, Ziegelschutt

Dat.: 5.-7. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: kleines Fragment: Blei: 88,2 % Pb, 6,0 % Fe, 4,8 %
Sn (RFA); groBeres Fragment: Sn-Bronze (?): 89,9 %
Cu, 5,1 % Sn, 4,3 % Fe (RFA)

Erh.: 2 Fragmente von einem Objekt, sehr stark ver-
schmutzt

Herstellungstechnik: wegen der flichendeckenden Kor-
rosionsschicht keine herstellungstechnische Analyse
moglich

Mafe: kleines Fragment: erh. L 1,8 cm, B 0,5 cm, D 0,2—

Taf. 115
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0,35 cm; grofes Fragment: erh. L 3,1 cm, B 0,2-0,5 cm,
D 0,2-0,5 cm
Gewicht: 2,0 g; 1,1 g; insgesamt 3,1 g

V118

Band

AO: GHD (ID 335)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2007, SO 17,
SE 17007, Laufnr. 17023, aus Schuttschicht mit umgela-
gerten Knochen

Dat.: tpg Belegung Griberfeld (Fundkontext — E. Pro-
fant)

Mat.: Blei: 99,0 % Pb (RFA)

Erh.: Fragment, méaBig korrodiert, leicht verschmutzt,
leicht verbogen

Primdre Herstellungstechnik: einteilig (?), vermutlich
gegossen

Male: erh. L ca. 7,4 cm, B 0,5-0,6 cm, D 0,05-0,1 cm
Gewicht: 3.4 g

Taf. 116

V119

Band

AO: GHD (ID 324)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6017, Laufnr. 6074, Deponierung 7. Jh.

Dat.: E. 6.—1. H. 7. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: groBBeres Fragment: Blei: 94,5 % Pb (RFA); kleines
Fragment: Blei: 96,2 % Pb (RFA)

Erh.: 2 Fragmente von einem Objekt, sehr stark ver-
schmutzt

Herstellungstechnik: wegen der flichendeckenden Kor-
rosionsschicht keine herstellungstechnische Analyse
moglich

Malle: groBles Fragment: erh. L 9,2 cm, B 0,4-0,9 cm,
D 0,1-0,3 cm; kleines Fragment: erh. L 2,5 cm, B 0,5—
0,6 cm, D 0,05-0,1 cm

Gewicht: 7,7 g; 1,3 g; insgesamt 9,0 g

Taf. 116

V120

Band

AO: GHD (ID 322)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6010, Laufnr. 6040, Versturzschicht nach Deponie-
rungen im 7. Jh.

Dat.: tpg 3. D. 7.-1. D. 8. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Mat.: gro3es Fragment: Blei: 96,4 % Pb (RFA); kleines
Fragment: Blei: 93,8 % Pb (RFA)

Erh.: Fragment, sehr stark verschmutzt
Herstellungstechnik: wegen der flichendeckenden Ver-
schmutzungsschicht keine herstellungstechnische Ana-
lyse moglich

Malbe: erh. L 7,5 cm, B 0,5-0,7 cm, D 0,1-0,15 cm
Gewicht: 2,3 g; 0,9 g; insgesamt 3,2 g

Taf. 116

V121
Ring — Beilagscheibe
AO: GHD (ID 480)

Taf. 116

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 4,
SE 4017, Laufnr. 4030, Verfiillung Baugrube im Westen
Dat.: tpg 4.—1. H. 5. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Mat.: Blei: 93,7 % Pb (RFA)

Erh.: vollstindig erhalten, méBig korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig (?), gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: ein grob ge-
stanztes Loch in der Mitte (vgl. groben, stark herausra-
gender Grat)

Male: Dm 2,3 cm, Loch 0,7 x 0,7 cm, D ca. 0,2 cm
Gewicht: 6,0 g

V122

Verguss (?)

AO: GHD (ID 902)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6013, Laufnr. 6051, Deponierung 7. Jh.

Dat.: 3. D. 7.-1. D. 8. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Mat.: Blei: 99,2 % Pb (RFA)

Erh.: Fragment, maBig korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: einteilig (?), gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: (sekundir)
umgeformt: bestimmte Teile intentionell gebogen, meh-
rere Werkzeugspuren (Schnittspuren, Gravierspuren [?])
auf der Ofl.

Male: erh. L 4,5 cm, erh. B 3,6, D 0,2-0,8 cm

Gewicht: 41,6 g

Taf. 116

V123

Stab

AO: GHD (ID 902)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6013, Laufnr. 6051, Deponierung 7. Jh.

Dat.: 3. D. 7.—1. D. 8. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Mat.: Blei: 99,3 % Pb (RFA)

Erh.: Fragment, maBig korrodiert

Primdre Herstellungstechnik: einteilig (?), gegossen
(eventuell nachgeschmiedet [?], vgl. Facetten auf der
Ofl.)

Mafe: erh. L 3,8 cm, Dm 0,5-0,7 cm

Gewicht: 12,7 g

Taf. 116

V124

Band

AO: GHD (ID 902)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6013, Laufnr. 6051, Deponierung 7. Jh.

Dat.: tpg 3. D. 7.-1. D. 8. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Mat.: Blei: 98,7 % Pb (RFA)

Erh.: Fragment, stark korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig (?), gegossen (?)
Malfe: erh. L ca. 4,8 cm, B 0,4 cm, D 0,05-0,1 cm
Gewicht: 1,3 g

Taf. 116

V125
Schlacke
AO: GHD (ID 289)

Taf. 116
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FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2009, SO 24,
SE 24001, Laufnr. 24031, rezenter Humus

Dat.: —

Mat.: Eisenschlacke (?) (keine RFA)

Erh.: Fragment

Mafle: max. L 5,6 cm, Dm 3,2-3,5 cm

Gewicht: 55,5 g

V126

Gussrest (?)

AO: GHD (ID 404)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2008, SO 17,
Laufnr. 17027B, KF 1, Grab 14: adulte Bestattung

Dat.: Belegung Gréberfeld (Fundkontext; Keramik 5.—
6. Jh. — E. Profant)

Mat.: Blei: 98,7 % Pb (RFA)

Erh.: Fragment, etwas korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig (?), gegossen
Mabe: erh. L 4,5 cm, erh. B 3,7 cm, D 0,5-1,0 cm
Gewicht: 25,3 g

Taf. 116

V127

Verguss

AO: GHD (ID 294)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2009, SO 24,
SE 24026, Laufnr. 24035, Fiillschicht (6. Jh.)

Dat.: 6. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Blei: 92,0 % Pb, 5,4 % Sn (RFA)

Erh.: Fragment, stark korrodiert und verschmutz
Primdre Herstellungstechnik: einteilig (?), gegossen,
eventuell sekundir geschmolzen

Male: max. L 6,7 cm, max. B 4,1 cm, D 0,5-1,6 cm
Gewicht: 75,7 g

Taf. 116

V128

Verguss

AO: GHD (ID 319)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6016, Laufnr. 6060, Deponierung 7. Jh.

Dat.: 1. H. 7. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Blei: 94,7 % Pb (RFA)

Erh.: Fragment, stark korrodiert und verschmutz
Primdre Herstellungstechnik: einteilig (?), gegossen,
eventuell sekundér geschmolzen

Mafe: erh. L 6,2 cm, erh. B 3,9 cm, D 0,2-0,5 cm
Gewicht: 27,9 g

Taf. 117

V129

Verguss

AO: GHD (ID 320)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6007, Laufnr. 6037, Versturzschicht nach Deponie-
rung im 7. Jh.

Dat.: tpq 3. D. 7.—1. D. 8. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Mat.: Blei: 87,5 % Pb, 7,0 % Fe, 4,5 % Sn (RFA)

Erh.: Fragment, stark korrodiert und verschmutzt
Primdre Herstellungstechnik: einteilig (?), gegossen,

Taf. 117

eventuell sekundér geschmolzen
Malfe: max. L 6,7 cm, max. B 3,2 cm, D 0,5-1,0 cm
Gewicht: 46,9 g

V130

Verguss

AO: GHD (ID 321)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 4,
SE 4001, Laufnr. 4002, rezenter Humus

Dat.. —

Mat.: Blei: 92,5 % Pb (RFA)

Erh.: Fragment, stark korrodiert und verschmutz
Primédre Herstellungstechnik: einteilig (?), gegossen,
eventuell sekundér geschmolzen

Mafle: L 5,8 cm, B 2,5 cm, D 0,4-0,9 cm

Gewicht: 37,3 g

Taf. 117

V131

Verguss

AO: GHD (ID 328)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6017, Laufnr. 6064, Deponierung 7. Jh.

Dat.: E. 6.—1. H. 7. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Blei: 95,0 % Pb (RFA)

Erh.: Fragment, stark verschmutzt

Primédre Herstellungstechnik: geschmolzen

Male: L 3,5 cm, max. B 1,7 cm, D 0,6-0,8 cm
Gewicht: 11,9 g

Taf. 117

V132
Fensterdichtung (?)
AO: GHD (ID 317)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6011, Laufnr. 6046, Deponierung 7. Jh.

Dat.: tpg 3. D. 7.—1. D. 8. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Mat.: hoch zinnhaltiges Blei ( Pb-Sn-Legierung): 81,5 %
Pb, 17,2 % Sn (RFA)

Erh.: vollstandig (?), stark korrodiert und stark ver-
schmutzt

Primére Herstellungstechnik: einteilig, wahrscheinlich
gegossen

Herstellungstechnik: wegen der stark korrodierten oder
verschmutzten Ofl. feinschmiedetechnische Auswertung
nicht moglich

Male: erh. L 6,4 cm, erh. B 2,5 ¢cm, D 0,4-0,6 cm
Gewicht: 41,6 g

Taf. 117

V133
Fensterdichtung (?)
AO: GHD (ID 318)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 10,
SE 10012, Laufnr. 10012, Aufschiittung iiber Ost-West-
Mauer, die von Kanal durchtrennt wird

Dat.: —

Mat.: Blei: 98,2 % Pb (RFA)

Erh.: vollstindig erhalten (?), stark korrodiert und stark
verschmutzt

Taf. 117
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Primére Herstellungstechnik: einteilig (?), wahrschein-
lich gegossen

Male: erh. L 3,2 cm, max. B 1,8 cm, D 0,5-0,8 cm
Gewicht: 9,8 g

V134

Nagel

AO: GHD (ID 473)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 2,
SE 2019, Laufnr. 284, Planierschicht Laufhorizont

Dat.: tpq 4. — frithes 5. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Mat.: Eisen: 98,3 % Fe (RFA)

Erh.: Fragment, stark korrodiert und sehr stark ver-
schmutzt

Herstellungstechnik: wegen der flichendeckenden Kor-
rosionsschicht keine herstellungstechnische Analyse
moglich

Malbe: erh. L 6,4 cm, D 0,25-1,3 cm

Gewicht: 11,6 g

Taf. 118

V135

Verguss

AO: GHD (ID 473)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 2,
SE 2019, Laufnr. 284, Planierschicht Laufhorizont

Dat.: tpg 4. — frithes 5. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Mat.: Blei: 94,1 % Pb (RFA)

Erh.: Fragment, stark verschmutzt

Primdre Herstellungstechnik: gegossen oder eventuell
sekundér geschmolzen

Male: erh. L 5,9 cm, erh. B 3,7 cm, D 0,3-0,8 cm
Gewicht: 26,1 g

Taf. 118

V136

Blech

AO: GHD (ID 490)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2005, SO 1,
SE 1006, Laufnr. 121

Dat.: 6. — frithes 7. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Blei: 99,5 % Pb (RFA)

Erh.: Fragment, kaum korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig (?), gegossen
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: plastische
Verzierung (Netzmuster) vermutlich vor dem Guss ge-
staltet (vgl. unregelmifBlige Ofl. in den Vertiefungen),
eventuell nachbearbeitet (?)

Mabe: erh. L 5,2 cm, erh. B 3,2 cm, D 0,1-0,2 cm
Gewicht: 19,5 g

Taf. 118 und Farbtaf. 113

V137

Beschlag

AO: GHD (ID 38)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6007, Laufnr. 6037; Versturzschicht nach Deponie-
rungen im 7. Jh.

Dat.: tpg 3. D. 7.-1. D. 8. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Mat.: Eisen (?) (keine RFA)

Taf. 118

Erh.: Fragment, maBig korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: mehrteilig, geschmiedet
Beschreibung: Der Beschlag zeigt in der Mitte ein schei-
benférmiges Blech mit vier gro3en Durchlochungen. An
dem erhaltenen Ende befindet sich eine Ringése, in wel-
che ein schmales Blechband eingehakt ist.

Mafe: erh. L ca. 15,6 cm, 9,1 cm (Beschlag), 7,2 cm
(Band), Blech 4,0 x 3,3 cm, D 0,15-0,35 cm (Beschlag)
Gewicht: 32,9 g

V138

Werkzeug (?)

AO: GHD (ID 297/54)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 7,
SE 7007, Laufnr. 7014, Kanaleinschwemmung, Rohr-
verfiillung

Dat.: —

Mat.: Eisen (keine RFA)

Erh.: 2 Fragmente, stark korrodiert, Querschnitt auf-
grund der starken Korrosion nicht mehr zu eruieren
Beschreibung: Es handelt sich um einen langen, recht-
winkelig geformten Haken in zwei Teilen. Aufgrund der
Fundlage bei den Latrinen konnte es sich um ein Gerét
handeln, um diese zu reinigen.

Mafe: L ca. 30 cm

Gewicht: —

ohne Abb.

V139 Taf. 119
Schlacke und Nigel

AO: GHD (ID 477)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2009, SO 28,
SE 28002, Laufnr. 28006, intentionelle Verfiillung von
Raum 38 (7. Jh.)

Dat.: 7. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Eisen (keine RFA)

Erh.: Fragmente (1. groBes Eisenschlacke; 2. Nagel; 3.
Nagel); alle stark korrodiert und sehr stark verschmutzt
Herstellungstechnik: wegen des schlechten Erhaltungs-
zustands der Objekte keine herstellungstechnische Un-
tersuchung moglich

Mafe: 1.: erh. 7,4 cm, erh. B 6,4 cm, D 2,2-3.4 cm; 2.:
erh. L 7,6 cm, B 0,6-0,9 cm, D 0,5-0,7 cm; 3.: erh. L 4,7
cm, B 0,6-1,1 cm, D 0,5-0,6 cm

Gewicht: 1.:203,5g;2.:17,1 g;3.:9,0 g

V 140 Taf. 120
Spiegelgriff (?)

AO: GHD (ID 331)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2007, SO 17,
SE 17007, Laufnr. 17026, Schuttschicht

Dat.: tpg Belegung Graberfeld (Fundkontext — E. Pro-
fant)

Mat.: Eisen (keine RFA)

Erh.: Fragment, stark korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, geschmiedet
Mafe: erh. H 8,6 cm, B 1,3-3,5 cm, D 0,5-1,0 cm
Gewicht: 22,3 g
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V141

Hufeisen

AO: GHD (ID 334)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2007, SO 17,
SE 17002, Laufnr. 17008, KF 3, rezent vermischter Hu-
mus

Dat.: —

Mat.: Eisen (keine RFA)

Erh.: Fragment, stark korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: einteilig (?), geschmiedet
Mabe: erh. L 6,0 cm, B 0,7-1,0 cm, D 0,2-0,7 cm
Gewicht: 5,7 g

Taf. 120

V142

Beschlag

AO: GHD (ID 395)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 4,
SE 4015

Dat.: tpg 4.—1. H. 5. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Mat.: Eisen (keine RFA)

Erh.: Fragment, mafig korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: einteilig (?), geschmiedet
Mabe: erth. L7,0cm, B 1,7 cm, D 0,1-0,2 cm

Gewicht: 4,6 g

Taf. 120

V143

3 Négel

AO: GHD (ID 400)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 6,
SE 6007, Laufnr. 6034, Versturzschicht nach Deponie-
rungen im 7. Jh.

Dat.: tpqg 3. D. 7.—1. D. 8. Jh. (Fundkontext — E. Profant)
Mat.: Eisen (keine RFA)

Erh.: 3 Fragmente

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, geschmiedet
Mafe: 1. Nagel: erh. L 6,0 cm, B 0,7-1,0 cm, D 0,5-0,9
cm; 2. Nagel: erh. L 5,2 em, B 0,5-0,7 cm, D 0,4-0,5 cm;
3. Nagel: erh. L 4,6 cm, B 0,6-0,8 cm, D 0,15-0,5 cm
Gewicht: 1. 84 ¢g;2.54¢;3.73¢

Taf. 120

V 144

Nagel

AO: GHD (ID 474)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2009, SO 24,
SE 24043, Laufnr. 24049, intentionelle Verfiillung des
Sarkophags im Grabhaus (2. H. 6. Jh.)

Dat.: 2. H. 6. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Eisen (keine RFA)

Erh.: vollstindig, in zwei Teile verbrochen, stark korro-
diert

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, geschmiedet
Mafe: erh. L 3,8 cm, Dm Kopf 0,9 cm, B Schaft 0,3-0,4
cm, D Schaft 0,2—-0,25 cm

Gewicht: 1,1 g; 0,4 g; insgesamt 1,5 g

Taf. 121

V 145
Lanzentiille (?)

Taf. 121

AO: GHD (ID 992)

FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 5,
SE 5010, Laufnr. 5008, Schlackendeponie auf den Res-
ten des Ofens

Dat.: tpg 10.—11. Jh. (Fundkontext — E. Profant)

Mat.: Eisen (keine RFA)

Erh.: Fragment, stark korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, geschmiedet
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: Loch an der
Seitenwand wahrscheinlich nicht zufdllig entstanden,
sondern durch dieses sollte vermutlich ein Schaft (aus
Holz [?]) zum Eisenobjekt (Lanze [?]) mittels eines Na-
gels befestigt werden

Mafe: erh. L 10,1 cm, Dm 2,6-2,7 cm (unten), 1,4-2 cm
(oben), D 0,1-0,4 cm

Gewicht: 66,5 g

V 146

Objekt

AO: GHD (ID 309)
FO: aus dem sog. Byzantinischen Palast — 2006, SO 9,
SE 9001, rezent vermischtes Material

Dat.: —

Mat.: Stein (?) Gestein: Hauptelemente: Ca, Si; Neben-
elemente: K, Fe (RFA)

Erh.: Fragment

Male: erh. L 8,5 cm, erh. B 4,8 cm, D 0,80-1,2 cm
Gewicht: 30,9 g

Taf. 121

V 147

Beschlag

AO: GHD (ID 1170)
FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche— 2011, SO 2, SE 2012/11,
EVH11-2012/KF2, Raum 1.11 (alte Bezeichnung R 1)
Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, mifBig korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig (?), gegossen (?)
Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: viele grobe
Werkzeugspuren (Feilspuren [?]) auf einer Seite, ge-
stanztes Loch in der Mitte (vgl. Grat auf einer Seite);
vermutlich (sekundér) aus einem anderen Blech ausge-
schnitten; Seitenkanten zackig und deuten auf (sekundé-
re) intentionelle Zerstiickelung

MaBe: L 4,1 cm, B 3,1 cm, D 0,04 cm

Gewicht: 3,8 g

ohne Abb.

V 148

Manschette

AO: GHD (ID 1079)
FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 2, SE 2029/12,
EVH12-2029/2270, Raum 1.16 (alte Bezeichnung R 2)
Dat.: —

Mat.: Blei (keine RFA)

Erh.: Fragment, leicht korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig (?); falsch gegos-

Taf. 121
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sen oder sekunddr geschmolzen
Malbe: H 3,2 cm, erh. B 3,8 cm, D 0,4-0,8 cm
Gewicht: 56,46 g

V 149 Taf. 121
Beschlag

AO: GHD (ID 1075)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
stidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1042/12,
EVH12-1042/1881, Raum 1.18 (alte Bezeichnung R 8)
Dat.: 6.—1. V. 7. Jh. (vorldufige Datierung nach Kera-
mik — A. Waldner)

Mat.: Blei (keine RFA)

Erh.: Fragment, vollstédndig (?) (keine Bruchstelle sicht-
bar), leicht verformt, miBig korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig, gegossen
Sekundédre Herstellungstechnik/Verzierung: Fragment
dhnelt den in U-Form gebogenen (zusammengefalteten)
Blechen — diesbeziiglich sekunddre Umformung/Umge-
staltung des Objekts nicht auszuschlieBen; nahe an einer
Ecke ein Loch; plastisches »Tannenzweig/Fischgratmus-
ter< nicht nachbearbeitet, die Ofl. ist zwischen den Rillen
etwas kornig und grob, wihrend RS glatt, flach ist
Malbe: erh. L4,6 cm, B 1,8 cm, D 0,15-0,25 cm
Gewicht: 13,4 g

V150 Taf. 121
Nagel

AO: GHD (ID 1065)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2011, SO 2, SE 2035/11,
EVHI11-2035/KF2, Raum 1.11 (alte Bezeichnung R 1)
Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstdndig, méBig korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: einteilig, gegossen, even-
tuell unter Verwendung eines Nageleisens bearbeitet
MafBe: erh. L 4,6 cm, Dm 0,8 cm (Kopf), 0,15-0,25 cm
(Schaft)

Gewicht: 2,72 g

V151

Ring

AO: GHD (ID 1063)
FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2011, SO 2, SE 2034/11,
EVH11-2034/KF3, Raum 1.11 (alte Bezeichnung R 1)
Dat.: —

Mat.: Eisen (keine RFA)

Erh.: vollstindig, korrodiert

Primére Herstellungstechnik: einteilig, geschmiedet
Malfe: Dm 8,1 cm, B 1,0 cm, D 0,8 cm

Gewicht: 80,62 g

Taf. 121

V152 Taf. 121
Ring

AO: GHD (ID 1059)

FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2011, SO 2, SE 2034/11,
EVH11-2034/KF4, Raum 1.11 (alte Bezeichnung R 1)
Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: vollstidndig

Primére Herstellungstechnik: einteilig, Enden vermut-
lich durch Loten verbunden (Léotstelle [?] noch sichtbar)
Sekundére Herstellungstechnik/Verzierung: vermutlich
nachbearbeitet, Seitenkanten scharf und regelméBig/
eben

Mafe: Dm 3,0 cm, D 0,3-0,4 cm

Gewicht: 4,35 g

V153

Band

AO: GHD (ID 1174)
FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2011, SO 1, SE 1002/11,
EVHI11-1002/KF1, Raum 1.16/1.19/N.1 (alte Bezeich-
nung R 2 oder R 7)

Dat.: —

Mat.: Blei (keine RFA)

Erh.: vollstindig (?), gefaltet, stark korrodiert und ver-
schmutzt

Primére Herstellungstechnik: einteilig (?)

Sekunddre Herstellungstechnik/Verzierung: mehrfach
zusammengefaltet/aufgerollt

MafBe: B 1,31 cm, D 0,08 cm

Gewicht: 8,5 g

ohne Abb.

V 154

Band

AO: GHD (ID 1173)
FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2011, SO 2, SE 2005/11,
EVH11-2005/KF3, Raum 1.15 (alte Bezeichnung R 3)
Dat.: —

Mat.: Blei (keine RFA)

Erh.: Fragment, mifig korrodiert, verbogen

Primére Herstellungstechnik: einteilig (?), gegossen
Mafe: B 0,6 cm, D 0,1 cm

Gewicht: 4,18 g

ohne Abb.

V 155

Band

AO: GHD (ID 1172)
FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2011, SO 2, SE 2029/11,
EVHI11-2029/KF1, Raum 1.12 (alte Bezeichnung R 6)
Dat.: —

Mat.: Blei (keine RFA)

Erh.: 2 Fragmente, stark korrodiert, etwas verformt
Herstellungstechnik: wegen der flichendeckenden Kor-
rosionsschicht keine herstellungstechnische Untersu-
chung unmoglich

MafBe: B 0,85 ¢cm, D 0,15 cm

Gewicht: 1,18 g; 2,13 g

ohne Abb.
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V 156

Band

AO: GHD (ID 1171)
FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2011, SO 1, SE 1069/11,
EVHI11-1069/KF1, Raum 1.16 (alte Bezeichnung R 2)
Dat.: —

Mat.: Blei (keine RFA)

Erh.: Fragment, méBig korrodiert

Herstellungstechnik: wegen der flichendeckenden Kor-
rosionsschicht keine herstellungstechnische Analyse
moglich

MafBe: B 0,5cm, D 0,14 cm

Gewicht: 5,32 g

ohne Abb.

V157

Verguss

AO: GHD (ID 1175)
FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2011, SO 1, SE 1044/11,
EVH11-1044/KF1, Raum 1.19 (alte Bezeichnung R 7)
Dat.: —

Mat.: Blei (keine RFA)

Erh.: Fragment, maBig korrodiert

Primédre Herstellungstechnik: gegossen, eventuell sekun-
dér geschmolzen

Mafe: L 3,9 cm, B4,0cm, D 0,45 cm

Gewicht: 4,23 g

ohne Abb.

V158

Blech

AO: GHD (ID 1176/A)
FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1040/12,
EVH12-1040/1728, Raum 1.18 (alte Bezeichnung R 8)
Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: gefaltetes Blech: der Rand umgebogen, fragmen-
tiert, Bruchoberfliche korrodiert

Malfe: erh. L 4,7 cm, erh. B 1,0 cm, D 0,05-0,1 cm
Gewicht: 1,5 g

Taf. 122

V159

Blech

AO: GHD (ID 1176/B)
FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1040/12,
EVH12-1040/1733, Raum 1.18 (alte Bezeichnung R 8)
Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: langer Blechstreifen, keine Bruchoberfliache, vol-
lig erhalten, aber verformt (nicht kiinstlich), 3 gestanzte
Locher: 2 (nebeneinander) an einem und eines an dem
anderen Ende

MafBe: L9,5cm, B 1,3 cm, D 0,05-0,1 cm

Gewicht: 4,1 g

Taf. 122

V160

Draht

AO: GHD (ID 1176/C)
FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1041/12,
EVHI12-1041/1780, Raum 1.18 (alte Bezeichnung R 8)
Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: teilweise flach bearbeiteter Draht, Fragment,
Bruchoberfliche an beiden Enden, viereckiger/ovaler
Querschnitt, ein Ende (0,88 cm lang) durch Himmern
flach bearbeitet (verflacht), Ofl. etwas uneben, Hammer-
spuren, korrodiert

Male: erh. L 3,6 cm, B 0,7-0,3 cm, D 0,2-0,25 cm
Gewicht: 3,0 g

Taf. 122

V161

Nagel (?)

AO: GHD (ID 1176/D)
FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
sidlich der Marienkirche — 2012, SO 2, SE 2048/12,
EVH12-2048/2334, Raum 1.16 (alte Bezeichnung R 2)
Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: Fragment, eventuell Schaft eines Nagels, vierecki-
ger Querschnitt, verjiingt nach einem Ende, Bruchober-
fliche am anderen Ende, scharfkantig, korrodiert

Male: erh. L 4,1 cm, B 0,3-0,6 cm, D 0,2-0,35 cm
Gewicht: 3.4 g

Taf. 122

V 162

Stab

AO: GHD (ID 1176/E)
FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 2, SE 2048/12,
EVHI12-2048/2334, Raum 1.16 (alte Bezeichnung R 2)
Dat.: -

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: unregelméfig bearbeitetes Stdbchen, mehrere
Hammerspuren, Querschnitt/Dicke unregelméBig, ver-
jingt sich zum Ende hin, Bruchoberfliche am anderen
Ende, scharfkantig, unebene Ofl., korrodiert

Malfe: erh. L 6,3 cm, B 0,5-0,7 cm, D 0,15-0,25 cm
Gewicht: 6,8 g

Taf. 122

V163

Bleche

AO: GHD (ID 1176/F)
FO: aus dem spéatantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1042/12,
EVHI12-1042/1844, Raum 1.18 (alte Bezeichnung R 8)
Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: ein groBeres und 16 kleinere Blechfragmente,
wahrscheinlich zum selben Objekt gehdrend, das grofle
Blech scheint bearbeitet zu sein: eine getricbene Rille
lauft parallel zu Langsseite, jedes Fragment ist sehr stark
korrodiert und schlecht erhalten; Ofl. uneben, bescha-
digt, verformt

Taf. 122
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Male (grofites Fragment): erh. L 3,5 cm, erh. B 3,3 cm,
D 0,1 cm
Gewicht: 4,0 g; 4,1 g; insgesamt 8,1 g

V 164

Bleche

AO: GHD (ID 1176/G)
FO: aus dem spéatantik-mittelalterlichen Stadtquartier
stidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1049/12,
EVH12-1049/1926, Raum 1.17 (alte Bezeichnung R 9)
Dat.: —

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: 3 groflere und 9 kleinere, hauchdiinne Blechfrag-
mente, die eventuell zum selben Objekt gehoren; ver-
mutlich war das urspriingliche Objekt in U-Form gebo-
gen, da alle Fragmente auf einer Léngsseite umgebogen
sind; Bruchoberfliache auf jeder Seite mit unebenen, za-
ckigen Seitenkanten; eines der grofleren Bleche hat ein
gestanztes Loch am Rand (in der Ecke), die Fragmente
sind korrodiert

MaBe: Fragment 1: erh. L 3,3 cm, erh. B 3,0 cm, D 0,05—
0,1 cm; Fragment 2: erh. L 3,7 cm, erh. B 2,5 cm, D 0,05
cm; Fragment 3: erh. L 2,7 cm, erh. B 1,7 cm, D 0,05 cm
Gewicht: 2,1 g; 2,8 g; 0,9 g; (9 kleinere Fragmente)
1,7 g; insgesamt 7,3 g

Taf. 122

V 165

Objekt

AO: GHD (ID 1176/K)
FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 2, SE 2042/12,
EVH12-2042/2186, Raum 1.16 (alte Bezeichnung R 2)
Dat.: —

Mat.: Blei (keine RFA)

Erh.: ein groferes und ein winziges Fragment eines Blei-
objekts; die Seitenkanten des groBles Fragments sind un-
eben, etwas zackig, seine Ofl. uneben: mehrere kleine,

Taf. 122

runde Waélbungen/Vertiefungen auf VS und RS zu sehen,
eventuell Hammerspuren (?)

Mafe: erh. L 3,3 cm, erh. B2,4 ¢cm, D 0,1-0,2 cm
Gewicht: 5,4 g; 0,3 g; insgesamt 5,8 g

V 166

Blech

AO: GHD (ID 1176/L)
FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 1, SE 1049/12,
EVH12-1049/1898, Raum 1.17 (alte Bezeichnung R 9)
Dat.: -

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: kleines (urspriinglich) vermutlich viereckiges/
rechteckiges Blech, ein Drittel des Bleches ist gefaltet,
ca. 1,1 cm langer Abschnitt am Ende geschnitten, Ofl.
leicht korrodiert, keine Bruchoberfliche, Seitenkanten
flach/abgerundet

Mafe: L 3,1 cm, B 1,1-1,6 cm, D 0,1-0,15 cm

Gewicht: 6,7 g

Taf. 122

V 167

Blech

AO: GHD (ID 1176/M)
FO: aus dem spitantik-mittelalterlichen Stadtquartier
siidlich der Marienkirche — 2012, SO 2, SE 2049/12,
EVH12-2049/2390, Raum 1.16 (alte Bezeichnung R 2)
Dat.:—

Mat.: Kupferlegierung (keine RFA)

Erh.: schmaler Blechstreifen in S-Form (sekundér) gebo-
gen, ziemlich dick und scharfkantig, Seitenwénde flach,
beide Enden schmaler, eines der Enden ist quer zum iib-
rigen Teil des Streifens gebogen; Ofl. etwas korrodiert,
kleine Rillen bei den gebogenen Stellen durch Duktilitat
(Kaltverformung) entstanden

Mafe: L 4,2 cm, B 0,3-0,5 cm, D 0,1-0,2 cm

Gewicht: 5,7 g

Taf. 122
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Gewandschmuck (T)
Kat. | ID Typ AO FO Taf. F:‘:fb .
Giirtelzubehor

T1 82 |Schnalle GHD Ephesos, HH 2, frithbyz. Hort 1 1
T2 359 [Schnalle GHD Ephesos, HH 2, Tabernen 1 1
T3 735  |Schnalle EM Tire, Umgebung 1 1
T4 734 |Schnalle EM Tire 1 1
TS 64 |Schnalle GHD Ephesos, HH 2, frithbyz. Hort 1 1
T6 701 |Schnalle EM Baymdir 1 1
T7 139  |Schnalle GHD Ephesos, HH 2, Tabernen (?) 1 1
T8 130  [Schnalle GHD Ephesos, HH 2, Tabernen 1 1
T9 1298  |Schnalle GHD Ephesos, MK — 1
T10 732 |Schnalle EM Ephesos, MK — Olympieion 1 1
T 1216  |Schnalle GHD Ephesos, EVH — 1
T12 1312 |Schnalle GHD Ephesos, EVH 1 1
T13 1220 |Schnalle KHM Ephesos — 1
T 14 259  |Schnalle EM Tire 2 2
T 15 270  |Schnalle EM Selguk 2 2
T 16 903 |Schnalle GHD Ephesos, WBH 2 2
T17 1214 |Schnalle EM Ephesos, Serapeion — 2
T18 1313 [Schnalle GHD Ephesos, EVH 2 —
T19 1027  |Schnalle EM Ephesos, ST 2 2
T20 258 |Schnalle EM Ephesos 2 2
T21 257 |Schnalle EM Tire, Umgebung 2 2
T22 256  |Schnalle EM Baymdir 2 2
T23 255 |Schnalle EM Ephesos 2 2
T 24 260 |Schnalle EM Tire 2 2
T 25 261 |Schnalle EM Tire, Umgebung 3 2
T 26 961 |Schnalle GHD Ephesos, Arkadiane 3 2
T27 266 |Schnalle EM Aslanlar Koyt 3 2
T 28 1164 |Schnalle GHD Ephesos, LK 3 2
T29 21 |Schnalle GHD Ephesos, BP 3 2
T30 267 |Schnalle EM Tire, Umgebung 3 2
T 31 265 |Schnalle EM Tire 3 3
T 32 1192 |Schnalle EM Ephesos, EVH — 3
T33 1217 |Schnalle GHD Ephesos, EVH — 3
T 34 250 |Schnalle EM Aslanlar Koyii 3 3
T 35 269 |Schnalle EM Tire, Halka Koyt 3 3
T 36 268 |Schnalle EM Ephesos 3 3
T37 271  |Schnalle EM Bayindir 3 3
T 38 272 |Schnalle EM Tire, Umgebung 3 3
T 39 273 |Schnalle EM Tire, Halka Koyt 3 3
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Kat. | ID Typ AO LD Taf. Fgfb ]
T 40 274  |Schnalle EM Tire, Halka Koyii 4 3
T 41 168  |Schnalle GHD Ephesos, HH 2 4 3
T 42 252 |Schnalle EM Tire, Halka Koyii 4 3
T 43 262  |Schnalle EM Tire, Umgebung 4 3
T 44 263  |Schnalle EM Tire, Umgebung 4 3
T 45 264  |Schnalle EM Baymdir 4 3
T 46 253 |Schnalle EM Torbali 4 4
T 47 227  |Schnalle GHD Ephesos, HH 2 4 4
T 48 1190  |Schnalle EM Ephesos, EVH — 4
T 49 249  |Schnalle EM Tire 4 4
T 50 295 |Schnalle GHD Ephesos, BP 4 4
TS1 254  |Schnalle EM Tire, Halka Koyt 4 4
TS52 982  |Schnalle EM Ephesos, MT 4 4
TS3 251 |Schnalle EM Tire, Halka Koyt 5 4
T 54 749  |Schnalle EM Ephesos, JB 5 4
TS5S 277 |Schnalle EM Tire, Umgebung 5 4
T 56 275 |Schnalle EM Tire, Umgebung 5 4
TS57 276  |Schnalle EM Torbali 5 4
T S8 278 |Schnalle EM Tire, Umgebung 5 5
TS59 279  |Schnalle EM Baymdir 5 5
T 60 280 [Schnalle EM Ephesos, JB 5 5
T 61 281 |Schnalle EM Tire, Umgebung 5 5
T 62 282  |Schnalle EM Bayindir 5 5
T 63 283  |Schnalle EM Tire, Umgebung 5 5
T 64 285  |Schnalle EM Tire, Umgebung 5 5
T 65 284  |Schnalle EM Soke 6 5
T 66 286  |Schnalle EM Bayndir 6 5
T 67 184 |Schnalle GHD Ephesos, HH 2 (?) 6 5
T 68 736  |Schnalle EM Bayndir 6 5
T 68A 549  |Doppelschnalle EM Ayrancilar 6 5
T 69 967 |Schnallenbiigel GHD Ephesos, Arkadiane 6 5
T70 186 |Schnallenbiigel GHD Ephesos, HH 2 (?) 6 5
T71 61 |Schnalle/Halbfabrikat GHD Ephesos, HH 2, frithbyz. Hort 6 5
T72 360 |Schnalle/Halbfabrikat (?) GHD Ephesos, HH 2, Tabernen 6 5
T73 1215 |Schnallenbiigel (?) GHD Ephesos, EVH — 5
T 74 1067  |Schnallendorn (?) GHD Ephesos, EVH 6 —
T75 71 |Schnalle/Halbfabrikat GHD Ephesos, HH 2, frithbyz. Hort 6 —
T 76 1004 |Schnallendorn (?) GHD Ephesos, BP 6 —

Andere Giirtelbestandteile
T77 551 |Spaltriemenzunge EM Ephesos, Staatsmarkt 6 6
T78 1219 |Beschlag KHM Ephesos — 6
T79 1299  |Beschlédg GHD Ephesos, TH — 6
T 80 73 |Beschlag GHD Ephesos, HH 2, frithbyz. Hort 7 6
T 81 152 |Riemenzunge GHD Ephesos, HH 2, Tabernen 7 6




Konkordanzlisten nach Katalognummern/Fundortlisten

219

Kat. | ID Typ AO 20 Taf. F:;fb ]
T 82 748 |Riemenzunge EM Tire, Umgebung 7 6
T 83 1225 |Riemenzunge KHM Ephesos — 6
T 84 712 |Riemenverteiler (?) EM Tire 7 6
T 85 733 |Riemendurchzug (?) EM Tire 8 6
T 86 146  |Riemendurchzug (?) GHD Ephesos, HH 2, Tabernen 8 6
T 87 708 |Giirtelzierde/Anhédnger (?) EM Tire 8 6
T 88 744 | Giirtelbestandteil EM Tire, Umgebung 8 7
T 89 743  |Riemendurchzug (?) EM unbekannt 8 7
T 90 759 | Giirtelzierde (?) EM Ephesos, JB 8 7
T91 756 |Beschlag EM Ephesos, JB 8 7
T92 730 |Giirtelzierde EM Bayindir 8 7
T 93 691 |Giirtelzierde/Anhdnger EM Baymdir 9 7
T 94 725 |Giirtelschliefe EM Bayindir 9 7
T 95 1221 | Giirtelzierde/Anhénger KHM Ephesos — 7
T 96 729 |Giirtelzierde/ Anhdnger EM Bayindir 9 7
T97 728 |Giirtelzierde/ Anhinger EM Tire, Umgebung 9 7
T 98 727 |Giirtelzierde/ Anhdnger EM Bayindir 9 7
T 99 674 |Giirtelzierde/ Anhdnger EM Tire 9 7
T 100 690 |Giirtelverschlussteil/Anhénger EM Bayindir 9 8
T 101 688 |Giirtelverschlussteil/Anhénger EM Baymdir 10 8
T 102 689 |Giirtelverschlussteil/Anhénger EM Bayindir 10 8
T103 236 |Giirtelverschlussteil/Anhidnger GHD Ephesos, HH 2 10 8
T 104 693 |Giirtelzierde/ Anhdnger EM Bayindir 10 8
T 105 738 |Giirtelzierde EM Bayindir 10 8
T 106 1025 |Beschldg EM Ephesos, ST — 8
T107 1061 |Beschlag GHD Ephesos, EVH 10 8
T 108 1068  |Riemenschlaufe (?) GHD Ephesos, EVH 10 8

Kleidungszubehor

T 109 938 |Zwiebelknopffibel EM Ephesos, Umgebung — 8
T 110 939  |Zwiebelknopffibel EM Ephesos —

T 111 588  |Zwiebelknopffibel EM Torbali 11 9
T 112 1304 | Zwiebelknopftibel EM Ephesos, ST 11 —
T113 546  |Pferdchenfibel EM Soke 11 9
T 114 1057 |Biigelfibel (?)/Halbfabrikat GHD Ephesos, EVH 11 —
T 115 1078 |Biigelfibel (?)/Halbfabrikat GHD Ephesos, EVH 11 —
T 116 58 |Fibel/Halbfabrikat GHD Ephesos, HH 2, frithbyz. Hort 11 —
T 117 428 |Fibel/Halbfabrikat GHD Ephesos, BP 11 —
T 118 739 |Mantelschliefe/Knebelverschluss |EM Tire, Umgebung 12 9
T 119 731 |MantelschlieBe/Knebelverschluss |[EM Sindirgi 12 10
T 120 700 |Mantelschliee/Knebelverschluss |EM Torbal 12 10
T 121 703 | MantelschlieBe/Knebelverschluss |EM Tire 12 10
T 122 709  |MantelschlieBe/Knebelverschluss |EM Tire 12 10
T123 711 |Mantelschliee/Knebelverschluss |EM Bayindir 12 10
T 124 710 |Mantelschliee/Knebelverschluss |EM Baymdir 12 10
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T 125 789  |MantelschlieBe/Knebelverschluss |EM Tire, Umgebung 12 10
T 126 726  |Mantelschliee/Knebelverschluss |EM Baymdir 12 10
T 127 393 |Gewandnadel (?) EM/DD |Ephesos, WBH — 10
T 128 296 |Gewandnadel (?) GHD Ephesos, BP 12 10
T 129 91 |Gewandnadel (?) GHD Ephesos, HH 2, frithbyz. Hort 12 10
T 130 1166 |Nadel (?) GHD Ephesos, EVH 12 10
T 131 894  |Knopf EM Ephesos, JB 12 —
T 132 895  |Knopf EM Ephesos, JB 12 —
T 133 896 |Knopf EM Ephesos, JB 12 —
T 134 897 |Knopf EM Ephesos, JB 12 —
T 135 898  |Knopf EM Ephesos, JB 12 —
T 136 1306  |Knopf GHD Ephesos, MK — —
T 137 741  |Knopf (?) EM Torbal1 12 10
Korperschmuck (S)

Kat. | 1D Typ A0 1 Taf. Fgfb i

Ohrschmuck
S1 766, 888 |Ohrringpaar EM Ephesos, MK 13 11
S2 641 |Ohrring EM Ephesos 13 11
S3 63 |Ohrring GHD Ephesos, HH 2, frithbyz. Hort 13 11
S4 329 |Ohrring GHD Ephesos, BP 13 11
S5 389, 390|Ohrringpaar EM/DD |Ephesos, BP - 11
Sé6 402 |Ohrring GHD Ephesos, BP 13 11
S7 512 |Ohrring GHD Ephesos, BP 13 11
S8 1056  |Ohrring GHD Ephesos, EVH 13 11
S9 719  |Ohrring EM Torbal1 13 11
S10 724 |Ohrring EM Ephesos, MK 13 11
S11 717  |Ohrring EM Tire, Umgebung 13 11
S12 946  |Ohrringpaar EM Ephesos, Umgebung - 11
S13 80 |Ohrring GHD Ephesos, HH 2, frithbyz. Hort 13 11
S14 1305  |Ohrring GHD Ephesos, MK - 11
S 15 1292 |Ohrring GHD Ephesos, MK 13 11
S16 764  |Ohrring EM Ephesos, ]B 13 11
S17 590 |Ohrring EM Ephesos, 1B 13 11
S18 718  |Ohrring EM D. Yeris Tarlasi 13 11
S19 109  |Ohrring GHD Ephesos, HH 2, Tabernen 13 11
S20 723 |Ohrring EM Torbali 13 11
S21 591 |Ohrring EM Ephesos, Umgebung 13 11
S22 742 |Ohrring EM Ephesos, MK 13 11
S23 714,715 |Ohrring EM Ephesos, MK 14 11
S24 589  |Ohrring EM Belevi 14 11.
S 25 687  |Ohrringpaar EM Tire, Umgebung 14 11
S26 544 |Ohrring EM Alasehir (Manisa) 14 11
S27 792 |Ohrring/Schldfenanhénger EM Ephesos, MK 14 12
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Kat. | ID Typ AO FO Taf. F:;fb
Armschmuck
S28 1236 | Armring KHM Ephesos - 12
S29 892,1 |Armring EM Ankauf 1971 15 12
S30 892,2 | Armring EM Ankauf 1971 15 12
S31 892,3 | Armring EM Ankauf 1971 15 12
S 32 892,4 |Armring EM Ankauf 1971 15 12
S33 892,5 |Armring EM Ankauf 1971 15 13
S 34 892,6 |Armring EM Ankauf 1971 16 13
S35 892,7 |Armring EM Ankauf 1971 16 13
S 36 892,8 | Armring EM Ankauf 1971 16 13
S 37 892,9 |Armring EM Ankauf 1971 16 13
S 38 892,1 |Armring EM Ankauf 1971 17 13
S39 892,11 |Armring EM Ankauf 1971 17 14
S 40 747 | Armring EM Sindirg1 17 14
S 41 143 |Armring GHD Ephesos, HH 2, Tabernen 17 14
S 42 893  |Armring EM Gliney 17 14
S 43 1235  |Armring KHM Ephesos - 14
S 44 1060 | Armring GHD Ephesos, EVH 17 14
S45 787 |Armring EM Tire, Umgebung 18 14
S 46 933 | Armring EM Ephesos, MK - 15
S 47 934 |Armring EM Ephesos, MK - 15
S 48 935 | Armring EM Ephesos, MK - 15
S 49 936 |Armring EM Ephesos, MK - 15
S50 937 | Armring EM Ephesos, MK - 15
S 51 1168 |Armring GHD Ephesos, EVH 18 16
S 52 1169 |Armring GHD Ephesos, EVH 18 16
S 53 983 |Armring EM/DD |Ephesos, BP - 16
S 54 984 | Armring EM/DD |Ephesos, BP - 16
SSS 985 |Armring EM/DD |Ephesos, BP - 16
S 56 1177 |Armring EM/DD |Ephesos, BP - 16
Amulette, Anhéinger und Perlen
S 57 1207 | Anhénger KHM Ephesos - 17
S 58 698 |Anhidnger EM Tire, Umgebung 18 17
S59 713 |Anhédnger EM Ephesos, ST 18 17
S 60 944 | Anhdnger EM Ephesos, OG - 17
Se6l1 721 |Anhidnger EM Ephesos, ST 18 17
S 62 722 | Anhidnger EM Baymdir 18 17
S 63 720 |Anhdnger EM Selguk 18 17
S 64 1248 | Amulett KHM Ephesos - 18
S 65 555  |Amulett EM Torbali, Yazibasi 19 18
S 66 62 | Anhidnger GHD Ephesos, HH 2, frithbyz. Hort 19 18
S 67 6 |Anhédnger GHD Ephesos, BP 19 18
S 68 593  |Siegelkapsel EM unbekannt 19 18
S 69 1167 |Amulett (?) GHD Ephesos, EVH 19 18
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Kat. | ID Typ AO LD Taf. Fgfb ]
S70 1178 |Perle EM Ephesos, WBH - 18
S71 1162 |Perle GHD Ephesos, WBH 19 18
S72 1158 |Perle GHD Ephesos, BP 19 18
S73 1156 |Perle GHD Ephesos, EVH 19 18

Fingerschmuck
S 74 384 |Fingerring EM Ephesos, BP 19 19
S75 610 |Fingerring EM Selcuk 19 19
S76 1206 |Fingerring KHM Ephesos - 19
S77 604 |Fingerring EM Tire, Umgebung 19 19
S78 606 |Fingerring EM Izmir, Umgebung 19 19
S79 763  |Fingerring EM Ephesos, ST 20 19
S 80 1238 |Fingerring KHM Ephesos - 19
S 81 608 |Fingerring EM Izmir, Umgebung 20 19
S 82 818 |Fingerring EM Torbal1 20 19
S 83 620 |Fingerring EM Baymndir 20 19
S 84 633  |Fingerring EM Tire 20 19
S 85 848 |Fingerring EM Torbali 20 19
S 86 870 |Fingerring EM Tire 20 19
S 87 613  |Fingerring EM Ephesos, OG 20 19
S 88 637 |Fingerring EM Cine 20 19
S 89 611 |Fingerring EM Izmir, Umgebung 20 20
S90 856 |Fingerring EM Kolophon 20 20
S91 846 |Fingerring EM Torbali 21 20
S92 624 |Fingerring EM Ephesos, JB 21 20
S 93 636 |Fingerring EM Tire, Halka Koy 21 20
S 94 642 |Fingerring EM Ephesos, Umgebung 21 20
S 95 607 |Fingerring EM Ephesos, JB 21 20
S 96 635 |Fingerring EM Izmir, Umgebung 21 20
S97 860 |Fingerring EM Tire, Umgebung 21 20
S 98 876 |Fingerring EM Tire 21 20
S99 879 |Fingerring EM Baymdir 21 20
S 100 803 |Fingerring EM Tire 21 20
S 101 842  |Fingerring EM Tire 21 20
S 102 844  |Fingerring EM Kusadas: 22 20
S 103 799  |Fingerring EM Belevi 22 21
S 104 884 |Fingerring EM Torbali 22 21
S 105 795  |Fingerring EM Tire 22 21
S 106 875 |Fingerring EM Baymdir 22 21
S 107 837 |Fingerring EM Torbali 22 21
S 108 838 |Fingerring EM Torbali 22 21
S 109 839 |Fingerring EM Tire, Umgebung 22 21
S110 617 |Fingerring EM Tire 22 21
S111 626 |Fingerring EM Baymdir 22 21
S 112 880 |Fingerring EM Baymdir 22 21
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Kat. | ID Typ AO 20 Taf. F:;fb ]
S113 828 |Fingerring EM Torbali 22 21
S 114 598 |Fingerring EM Ankauf 23 21
S 115 600 |Fingerring EM Ankauf 23 21
S 116 605 |Fingerring EM Izmir, Umgebung 23 21
S 117 619 |Fingerring EM Izmir, Umgebung 23 21
S118 623  |Fingerring EM Selguk 23 22
S 119 634  |Fingerring EM Izmir, Umgebung 23 22
S 120 809 |Fingerring EM Tire 23 22
S121 810 |Fingerring EM Tire, Umgebung 23 22
S122 794  |Fingerring EM Golliice Koyt 23 22
S123 631 |Fingerring EM Aydin 23 22
S124 621 |Fingerring EM Aydin 23 22
S 125 882 |Fingerring EM Tire 23 22
S 126 798 |Fingerring EM Izmir, Umgebung 24 22
S 127 630 |Fingerring EM Tire, Halka Koyt 24 22
S 128 599  |Fingerring EM Ankauf 24 22
S 129 820 |Fingerring EM Baymdir 24 22
S 130 797 |Fingerring EM Cay1rlikdyt 24 22
S131 597 |Fingerring EM Turgutlu 24 22
S132 822 |Fingerring EM Baymdir 24 22
S133 609 |Fingerring EM Ephesos, JB 24 23
S134 873  |Fingerring EM Tire 24 23
S135 973  |Fingerring EM Ephesos, B 24 -
S 136 965 |Fingerring EM Ephesos, Arkadiane 24 23
S 137 632 |Fingerring EM Tire 24 23
S 138 865 |Fingerring EM Tire, Umgebung 25 23
S 139 869 |Fingerring EM Baymdir 25 23
S 140 638 |Fingerring EM Tire, Halka Koyt 25 23
S 141 825 |Fingerring EM Tire, Umgebung 25 23
S 142 821 |Fingerring EM Tire 25 23
S 143 800 |Fingerring EM Tire 25 23
S 144 612 |Fingerring EM Tire, Halka Koyt 25 23
S 145 615 |Fingerring EM Ankauf 1978 25 23
S 146 851 |Fingerring EM Baymdir 25 23
S 147 640 |Fingerring EM Baymdir 25 23
S 148 850 |Fingerring EM Tire, Umgebung 25 23
S 149 639 |Fingerring EM Ephesos, OG 25 24
S 150 878 |Fingerring EM Tire, Umgebung 25 24
S 151 1008 |Fingerring GHD Ephesos, BP 26 24
S 152 228 |Fingerring GHD Ephesos, HH 2 26 24
S 153 804 |Fingerring EM Cay1rlikoyi 26 24
S 154 805 |Fingerring EM Tire 26 24
S 155 824 |Fingerring EM Tire 26 24
S 156 826 |Fingerring EM Tire, Umgebung 26 24
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Kat. | ID Typ AO LD Taf. Fgfb ]
S 157 830 |Fingerring EM Tire 26 24
S 158 836 |Fingerring EM Baymdir 26 24
S 159 885 |Fingerring EM Cayrlikoyt 26 24
S 160 1053 |Fingerring EM Ephesos, IBH - 24
S 161 801 |Fingerring EM Ephesos 26 24
S 162 1005 |Fingerring GHD Ephesos, BP 26 24
S 163 79 |Fingerring GHD Ephesos, HH 2, frithbyz. Hort 26 24
S 164 819 |Fingerring EM Torbal1 26 25
S 165 883 |Fingerring EM Baymndir 26 25
S 166 858 |Fingerring EM Tire 26 25
S 167 817 |Fingerring EM Baymndir 27 25
S 168 625 |Fingerring EM Izmir, Umgebung 27 25
S 169 831 |Fingerring EM Torbali 27 25
S170 765 |Fingerring EM Ephesos, MK 27 25
S171 793  |Fingerring EM Baymndir 27 25
S172 806 |Fingerring EM Baymdir 27 25
S173 807 |Fingerring EM Tire, Umgebung 27 25
S174 808 |Fingerring EM Baymdir 27 25
S175 845 |Fingerring EM Ephesos 27 25
S 176 859 |Fingerring EM Baymdir 27 25
S177 877 |Fingerring EM Tire 27 25
S178 832 |Fingerring EM Tire 27 25
S179 833 |Fingerring EM Baymdir 27 26
S 180 853 |Fingerring EM Baymdir 27 26
S 181 1204  |Fingerring KHM Ephesos - 26
S 182 872 |Fingerring EM Ephesos 27 26
S 183 643  |Fingerring EM Selcuk 28 26
S 184 940 |Fingerring EM Ephesos, Staatsmarkt - 26
S 185 618 |Fingerring EM Izmir, Umgebung 28 26
S 186 811 |Fingerring EM Tire, Umgebung 28 26
S 187 616 |Fingerring EM Ephesos, MK 28 26
S 188 603  |Fingerring EM Izmir, Umgebung 28 26
S 189 942  |Fingerring EM Selguk - 26
S 190 943  |Fingerring EM Ephesos, JB - 26
S 191 313 |Fingerring GHD Ephesos, BP 28 26
S 192 1058 |Fingerring GHD Ephesos, EVH 28 26
S 193 1295  |Fingerring GHD Ephesos, MK 28 -
S 194 1296 |Fingerring GHD Ephesos, MK 28 26
S195 1297  |Fingerring GHD Ephesos, MK 28 26
S 196 47  |Fingerring GHD Ephesos, BP 28 26
S197 342  |Fingerring GHD Ephesos, BP 28 26
S 198 980 |Fingerring EM Ephesos, BP 28 26
S 199 762 |Schliisselring EM Ephesos, Umgebung 28 27
S 200 36 |Schliisselring GHD Ephesos, BP 29 27
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Kat. | ID Typ AO 20 Taf. F:;fb ]
S 201 652 |Schliisselring EM Ephesos, HH 2 29 27
S 202 760  |Schliisselring EM Selguk 29 27
S 203 651  |Schliisselring EM Ephesos, Umgebung 29 27
S 204 127 | Schlisselring GHD Ephesos, HH 2, Tabernen 29 27
S 205 138  [Schliisselring GHD Ephesos, HH 2, Tabernen 29 27
S 206 165 |Schlisselring GHD Ephesos, HH 2, Tabernen 29 27
S 207 169  [Schliisselring GHD Ephesos, HH 2 29 27
S 208 173 |Schliisselring GHD Ephesos, HH 2 - 27
S 209 629  |Schliisselring EM Ephesos, Umgebung 29 27
S 210 644 |Schlisselring EM Ephesos, Umgebung 29 27
S211 645  |Schliisselring EM Selcuk 29 28
S 212 646 |Schlisselring EM Ephesos, Umgebung 30 28
S213 647 |Schliisselring EM Ephesos, Alytarchenstoa 30 28
S214 648  |Schliisselring EM Ephesos, HH 2 30 -
S 215 649  |Schliisselring EM Ephesos, Umgebung 30 28
S 216 650  |Schliisselring EM Ephesos, HH 2 30 28
S 217 761 |Schliisselring EM Ephesos, HH 2 30 28
S 218 840 |Schliisselring EM Ephesos 30 28
S 219 841 |Schliisselring EM Cayirlikdyi 30 28
S 220 890 |Schliisselring EM Tire 30 28

Kreuze (K)

Kat. | ID Typ AO FO Taf. F:;fb
Anhéngerkreuze

K1 655 | Anhingerkreuz EM Bayindir 31 29
K2 1010  |[Anhdngerkreuz EM Ephesos, MK - 29
K3 757 | Anhdngerkreuz EM Torbali 31 29
K4 656 | Anhdngerkreuz EM Tire, Umgebung 31 29
K5 528 |Anhidngerkreuz EM Ephesos, JB 31 29
K6 667 | Anhdngerkreuz EM Torbalt 31 29
K7 518 |Anhidngerkreuz EM Ephesos, JB 31 29
K8 534 | Anhéngerkreuz EM unbekannt 31 29
K9 531 |Anhidngerkreuz EM Torbali 32 29
K10 654 | Anhdngerkreuz EM Belevi 32 29
K1 538 |Anhidngerkreuz EM Aydin 32 30
K12 539 | Anhéngerkreuz EM Bayindir 32 30
K13 462 | Anhdngerkreuz EM Baymdir 32 30
K14 463 | Anhéngerkreuz EM Torbal1 32 30
K15 465 | Anhédngerkreuz EM Ephesos, HH 32 30
K16 464 | Anhéngerkreuz EM Bayindir 32 30
K17 467 |Anhdngerkreuz EM Selguk 32 30
K18 535 | Anhéngerkreuz EM Torbalt 32 30
K19 540 |Anhidngerkreuz EM Ephesos 32 30
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Kat. | ID Typ AO LD Taf. Fgfb ]
K20 532 |Anhidngerkreuz EM Tire 32 30
K21 519 |Anhidngerkreuz EM Ephesos, JB 33 30
K22 663 | Anhdngerkreuz EM Ephesos, JB 33 31
K23 468 |Anhdngerkreuz EM Ephesos, JB 34 31

Reliquienkreuze
K24 529  |Reliquienkreuz EM Ephesos, JB 34 31
K25 672 |Reliquienkreuz EM Tire 34 32
K26 533  |Reliquienkreuz EM Ephesos, JB 34 32
K27 659 |Reliquienkreuz EM Torbali 34 32
K28 657 |Reliquienkreuz EM Tire 34 32
K29 660 |Reliquienkreuz EM Torbali 35 33
K30 466 |Reliquienkreuz EM Tire, Halka Koyt 35 33
K31 454  |Reliquienkreuz EM Selcuk 35 33
K32 449  |Reliquienkreuz EM Ephesos, JB 36 34
K33 443  |Reliquienkreuz EM Ephesos, JB 36 34
K 34 445  |Reliquienkreuz EM Torbali 36 34
K35 526 |Reliquienkreuz EM Ephesos, JB 36 34
K 36 662 |Reliquienkreuz EM Tire, Umgebung 37 35
K37 658 |Reliquienkreuz EM Torbali 37 35
K38 562 |Reliquienkreuz EM Ankauf 1970 37 35
K39 456 |Reliquienkreuz EM Ephesos, JB 37 35
K40 522 |Reliquienkreuz EM Ephesos, JB 37 36
K41 444  |Reliquienkreuz EM Ephesos, JB 37 36
K42 24478’ Reliquienkreuz EM Ephesos, JB 38 36
K43 459  |Reliquienkreuz EM Bayindir 38 37
K44 661 |Reliquienkreuz EM Tire 39 37
K 45 457  |Reliquienkreuz EM Izmir, Umgebung 39 37
K 46 525 |Reliquienkreuz EM Ephesos, 1B 39 37
K47 446  |Reliquienkreuz EM Izmir, Umgebung 39 37
K48 460 |Reliquienkreuz EM Tire 39 38
K49 451 |Reliquienkreuz EM Ephesos, JB 40 38
K50 521 |Reliquienkreuz EM Ephesos, JB 40 38
K51 458 |Reliquienkreuz EM Ephesos, JB 40 38
K52 450  |Reliquienkreuz EM Ephesos, 1B 40 38
K53 452  |Reliquienkreuz EM Tire 41 38
K 54 455  |Reliquienkreuz EM Aydin 41 39
K55 453  |Reliquienkreuz EM Ephesos, JB 41 39
K 56 523  |Reliquienkreuz EM Sirince 41 39
K57 520 |Reliquienkreuz EM Torbali 42 40
K 58 530 |Reliquienkreuz EM Ephesos, 1B 42 40
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Schaft-/Vortrage-/Prozessionskreuze
K59 527 |Schaftkreuz EM Selguk 42 40
K60 683  |Schaftkreuz EM Ephesos, JB 42 40
K61 994 |Schaftkreuz GHD Ephesos, BP 43 41
K62 1054 |Schaftkreuz GHD Ephesos, EVH 43 41
K 63 1055  |Schaftkreuz GHD Ephesos, EVH 43 41
K 64 681 |Schaftkreuz EM Ephesos, JB 43 41
K 65 682  |Schaftkreuz EM Ephesos, ]B 44 42
K 66 524 |Schaftkreuz EM Torbalt 44 42
K67 686 |Schaftkreuz EM Ephesos, MK 45 43
K 68 1249  |Schaftkreuz KHM Ephesos - 44
K69 775 |Schaftkreuz EM unbekannt 46 44
K70 470  |Schaftkreuz EM Torbali 46 45
K71 472 |Schaftkreuz EM Ephesos, ]B 47 45
K72 469 |Schaftkreuz EM Kusadasi 47 46
K73 776  |Schaftkreuz EM Ephesos, ]B 48 46
K74 471 |Schaftkreuz EM Kusadasi 48 46
K75 1196  |Schaftkreuz KHM Ephesos - 47.48
Kreuze unterschiedlicher Funktion
K76 385 |Handkreuz (?) EM/DD |Ephesos, BP - 49
K77 388 |Handkreuz (?) EM/DD |Ephesos, BP - 49
K78 988 |Beleuchtung EM/DD |Ephesos, EVH - 49
K79 666 |Kreuzbeschlag EM Tire, Umgebung 49 49
K 80 536 |Beleuchtung EM Ephesos, Isa Bey/IB 49 49
K 81 559 |Beleuchtung EM Ephesos, JB 49 49
K 82 1228 |Beleuchtung KHM Ephesos - 49
K83 781 |Beleuchtung EM Ephesos, OG 50 50
K 84 782  |Beleuchtung EM Ephesos, ]B 51 50
K 85 66884 5? Beleuchtung EM Ephesos, ST 52 51
K 86 1028 |Kreuzbeschlag EM Ephesos, ST 53 51
K 87 1291  |Kreuz GHD Ephesos, MK 53 51
K 88 664 |Beleuchtung EM Ephesos, ST 53 52
K89 665 |Kreuzplatte EM Tire, Umgebung 53 52
K90 671 |Kreuz als Lampengriff (?) EM Ephesos, ST 53 52
Gussmodelle/Treibform
K91 461 |Gussmodell (?) EM Ephesos, VB 54 52
K92 668 | Gussmodell (?) EM Torbal1 54 52
K93 696 |Gussmodell (?) EM Tire, Umgebung 54 52
K94 669 |Gussmodell (?) EM Tire, Umgebung 54 52
K95 670 |Treibform EM Torbal 54 52
K96 773 |Gussform EM Ephesos, Umgebung 54 52
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Geriite (G)
Kat. | ID Typ AO Lt Taf. F::fb ]
Waagen und Gewichte

G1 949 |Feinwaage EM Izmir, Umgebung - 53
G2 1307 |Feinwaage GHD Ephesos, MK - 53
G3 791 |Feinwaage EM Ephesos, JB - 53
G4 356 |Feinwaage GHD Ephesos, HH 2, Tabernen 55 53
G5 129 |Feinwaage GHD Ephesos, HH 2, Tabernen 55 54
G6 48 |Feinwaage GHD Ephesos, BP 55 54
G7 40 |Feinwaage GHD Ephesos, BP 55 54
G8 435 |Feinwaage (?) GHD Ephesos, BP 55 54
G9 547 |Feinwaage (?) EM Ephesos, J1B 55 54
G10 550 |Kippmiinzwaage EM 1970 Ankauf 55 54
G111 560 |Kippmiinzwaage EM Torbal 56 54
G 12 1197 |Laufgewichtswaage KHM Ephesos - 55
G13 1185 |Laufgewichtswaage EM Ephesos, DT - 56.57
G 14 1255 |Laufgewichtswaage KHM Ephesos - 58
G15 1272 |Laufgewichtswaage GHD Ephesos, MK - 59
G16 1256 |Laufgewichtswaage KHM Ephesos - 60
G17 1161 |Haken GHD Ephesos, WBH 56 60
G18 76  |Haken GHD Ephesos, HH 2, frithbyz. Hort 56 60
G19 112 |Haken GHD Ephesos, HH 2, Tabernen 56 60
G20 119 |Haken GHD Ephesos, HH 2, Tabernen 56 60
G21 158 |Haken GHD Ephesos, HH 2, Tabernen 56 60
G22 189 |Haken GHD Ephesos, HH 2 (?) - 60
G23 1273  |Haken GHD Ephesos, MK 56 60
G24 1000 |Haken GHD Ephesos, BP 57 -
G25 1274 |Haken GHD Ephesos, MK 57 -
G 26 990 |Haken EM/DD |Ephesos, EVH - 60
G 27 1275 |Haken GHD Ephesos 57 -
G 28 1064 |Haken (?) GHD Ephesos, EVH 57 -
G29 1045 | Miinzgewicht EM Ephesos 57 61
G30 964 |Miinzgewicht EM Ephesos, Arkadiane 57 61
G31 1226  |Miinzgewicht KHM Ephesos - 61
G 32 1224 |Miinzgewicht KHM Ephesos - 61
G33 1019  |Miinzgewicht EM Ephesos, MK - 61
G 34 755 |Handelsgewicht EM Ephesos 57 61
G35 1205 |Handelsgewicht KHM Ephesos - 61
G 36 1227 |Handelsgewicht KHM Ephesos - 61
G37 1239  |Handelsgewicht KHM Ephesos - 62
G 38 753  |Gewicht/Kontorniat (?) EM Ephesos 58 63
G 39 975 |Gewicht (?) EM Ephesos 58 -
G40 1011 |Gewicht (?) EM Ephesos, MK - 63
G 41 1276 |Gewicht (?) GHD Ephesos, MK - 63
G 42 1241  |Laufgewicht (?) KHM Ephesos - 63
G43 150 |Gewicht GHD Ephesos, HH 2, Tabernen 58 63
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Handarbeit/Haushalt
G 44 596  |Fingerhut EM Selguk 58 63
G 45 699 |Fingerhut EM Bayindir 58 63
G 46 958 |Fingerhut GHD Ephesos, HH 2 58 63
G 47 1013 [Néhnadel EM Ephesos, MK - 64
G 48 947  |Néhnadel EM Ephesos - 64
G 49 78 |Néhnadel GHD Ephesos, HH 2, frithbyz. Hort 58 64
G50 78 |Nahnadel GHD Ephesos, HH 2, frithbyz. Hort 58 64
G 51 430 |Spindelhaken GHD Ephesos, BP 59 64
G52 345  |Spindelhaken GHD Ephesos, BP 59 -
G 53 218 |Spindelhaken GHD Ephesos, HH 2 59 -
G 53* 537 |Néhhilfe/Anhénger EM Kurucuk 59 64
g . 692  |Néhhilfe/Anhénger EM Tire, Umgebung 59 64
Stempel und Modelle
G54 622 | Amphorenstempel EM Torbalt 59 64
G55 653 | Amphorenstempel (?) EM Torbali, Capak 59 64
G 56 676 |Stempel EM unbekannt 60 65
G 57 1201  |[Stempel KHM Ephesos - 65
G 58 1200  |[Radstempel KHM Ephesos - 66
G59 1203  |Brotstempel KHM Ephesos - 66
G 60 1250 |Stempelanhdnger KHM Ephesos - 67
G 61 1023 |Stempel (?) EM Ephesos, MK - 67
G 62 1279  |Stempel (?) GHD Ephesos, MK - -
G 63 772 |Stempel/Bleigewicht (?) EM Tire, Umgebung 60 67
G 64 399  |Stempelmodell/Bleigewicht (?) |GHD Ephesos, BP 60 67
G 65 771  |Stempelmodell/Bleigewicht (?) |EM Selguk - 68
G 66 1222 |Stempelmodell/Bleigewicht (?) |KHM Ephesos - 68
G 67 1223 |Stempelmodell/Bleigewicht (?) |KHM Ephesos - 68
G 68 1049  |islamischer Stempel EM Ephesos, MK (?) - 68
Glockchen
G 69 1062 |Glockchen GHD Ephesos, EVH 60 -
G170 1066 |Gléckchen GHD Ephesos, EVH 60 -
G171 1186 |Glockchen EM Ephesos, EVH - 68
G72 147 | Glockchen GHD Ephesos, HH 2 61 69
G73 1280 |Glockchen GHD Ephesos, MK 61 -
G 74 1281 | Glockehen GHD Ephesos, MK 61 -
G175 1282 | Gloéckchen GHD Ephesos, MK 61 -
G176 1283 | Glockchen GHD Ephesos, MK - 69
G177 1284 | Glockchen GHD Ephesos, MK 61 -
G778 1311 | Glockehen GHD Ephesos, MK - -
G179 148 | Glockchen GHD Ephesos, HH 2, Tabernen 61 69
G 80 788 | Glockchen EM Aydm 61 69
Medizinische/kosmetische Instrumente
G 81 1183  |Spatel EM Ephesos, EVH - 69
G 82 962 |Spatel EM Ephesos, Arkadiane 62 69
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G 83 135 |Spatel GHD Ephesos, HH 2, Tabernen 62 69
G 84 1037 |Spatel (?) EM Ephesos, MK - 69
G 85 1285 |Spatel (?) GHD Ephesos 62 -
G 86 1286  |Spatel GHD Ephesos, MK 62 -
G 87 948 |Spatelsonde EM Ephesos, TH - 69
G 88 391 |Sonde EM Ephesos, BP 62 69
G 89 392 | Ohrloffel/Sonde EM Ephesos, BP 62 69
G 90 108 |Ohrloffel/Sonde GHD Ephesos, HH 2, Tabernen 62 69
GI1 1020  [Ohrloffel/Sonde EM Ephesos, MK - 69
G92 1232 |Ohrloffel/Sonde KHM Ephesos - 69
G 93 128 | Ohrloffel/Sonde GHD Ephesos, HH 2, Tabernen (?) 62 69
G994 1287 | Ohrloffel/Sonde GHD Ephesos 62 -
G 95 1288 | Ohrloffel/Sonde GHD Ephesos 62 -
G 96 680 |Loftel EM Ephesos, MK 63 70
G97 1189 |Loffel EM Ephesos, EVH - 70
G 98 1229  |Loffel KHM Ephesos - 70
G99 50 |Loffel (?) GHD Ephesos, BP 63 70
G 100 978  |Pinzette/Klemme EM Ephesos, BP 63 70
G101 751  |Pinzette/Klemme EM Tire, Umgebung 63 70
G 102 754  |Pinzette/Klemme EM Tire, Umgebung 63 -
G103 770 |Spiegelrahmen EM Ephesos, MK 63 70

Waffen und Werkzeuge
G 104 Hg;’ Schwert und Ortband EM Ephesos, EVH - 71
G 105 68 |Pfeilspitze GHD Ephesos, HH 2, frithbyz. Hort 63 72
G 106 68 |Pfeilspitze GHD Ephesos, HH 2, frithbyz. Hort 63 72
G 107 68 | Pfeilspitze GHD Ephesos, HH 2, frithbyz. Hort 64 72
G 108 406 |Messer GHD Ephesos, BP 64 72
G109 433 |Messer GHD Ephesos, BP 64 72
G 110 494 |Messer GHD Ephesos, BP 64 -
G111 504 |Messer GHD Ephesos, BP 64 -
G112 340 [Messer GHD Ephesos, BP 65 -
G113 333 [Messer GHD Ephesos, BP 65 -
G114 336 |Messer/Beil/Meil3el (?) GHD Ephesos, BP 65 -
G 115 993  |Messer GHD Ephesos, BP 65 72
G 116 1218 |Messer GHD Ephesos, EVH - 72
G117 67 |Messer GHD Ephesos, HH 2, frithbyz. Hort 65 -
G118 86 |Messer GHD Ephesos, HH 2, frithbyz. Hort 65 -
G119 977 |Angelhaken EM Ephesos, BP 66 72
G120 1211 |Angelhaken EM Ephesos, EVH - 72
G121 1193  |Netznadel EM Ephesos, EVH - 72
G122 971 [Netznadel GHD Ephesos, Arkadiane 66 72
G123 790 |Netznadel EM Ephesos, J1B 66 -
G124 161 |Netznadel GHD Ephesos, HH 2, Tabernen 66 -
G 125 34 |Bleichgewicht fiir Fischerei (?) |GHD Ephesos, BP 66 73
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G 126 44 |Bleichgewicht fiir Fischerei (?) |GHD Ephesos, BP 66 73
G 127 287 |Bleichgewicht fiir Fischerei (?) |GHD Ephesos, BP 67 -
G 128 308 |Bleichgewicht fiir Fischerei (?) |GHD Ephesos, BP 67 -
G 129 310 |Bleichgewicht fiir Fischerei (?) |GHD Ephesos, BP 67 -
G 130 1073  |Bleichgewicht fiir Fischerei (?) |GHD Ephesos, EVH 67 73
G131 1074 | Bleichgewicht fiir Fischerei (?) |GHD Ephesos, EVH 67 73
G 132 904  |Bleichgewicht fiir Fischerei (?) |GHD Ephesos, WBH 67 -
G 133 405 |2 Bleichgewichte fiir Fischerei (?)| GHD Ephesos, BP 67 -
G 134 1069  |Bleichgewicht fiir Fischerei (?) |GHD Ephesos, EVH 67 73
G 135 1070  |Bleichgewicht fiir Fischerei (?) |GHD Ephesos, EVH 68 73
G 136 1072 |Bleichgewicht fiir Fischerei (?) |GHD Ephesos, EVH 68 73
G137 1176  |Bleichgewicht fiir Fischerei (?) |GHD Ephesos, EVH 68 -
G 138 1176 |Bleichgewicht fiir Fischerei (?) |GHD Ephesos, EVH 68 -
G 139 1176  |Bleichgewicht fiir Fischerei (?) |GHD Ephesos, EVH 68 -
G 140 293 |Haken GHD Ephesos, BP 68 73
G 141 1290 |Haken GHD Ephesos, MK 68 73
G 142 1194 |Haken EM Ephesos, EVH - 73
G 143 1195 |Haken EM Ephesos, EVH - 73
G 144 1165 |Haken GHD Ephesos, EVH 68 -
G 145 1277 |Haken (?) GHD Ephesos, MK 69 -
G 146 1278  |Haken GHD Ephesos, MK 69 -
G 147 1240 |Lot(?) KHM Ephesos - 73
G 148 441 | Webgewicht GHD Ephesos, BP 69 74
G 149 1202  |Zirkel KHM Ephesos - 74
G 150 89 |Punze (?) GHD Ephesos, HH 2, frithbyz. Hort 69 74
G151 930 |Schleifstein GHD Ephesos, WBH 69 74

Bewegliche Ausstattungselemente (A)

Kat. | ID Typ AO FO Taf. Ft‘;tf"
Ikonen, liturgisches Gerit

Al 442 | Votivblech EM Burgaz — K Adasi 70 75
A2 752 |Ikone EM Ephesos, JB 70 75
A3 697  |Pléttchen mit Heiligendarstellung |EM Torbali 70 75
A4 778  |Platte mit Heiligenszene EM unbekannt 71 76
A5 745 i\l/lllflzgaillon mit Christusdarstel- EM Ephesos, Umgebung 71 76
A6 673 i\l/llggaillon mit Heiligendarstel- EM Tire 71 76
A7 541 |Tabula Ansata EM Ephesos, OG 72 76
A8 1198  |Réauchergefafl KHM Ephesos - 77
A9 1242 |Réuchergefdf KHM Ephesos - 78
A10 1243 |Réuchergefil3 KHM Ephesos - 78
All 1251 |[Réuchergefil3 KHM Ephesos - 79
A12 558 |RéduchergefdBgrift/Katsion EM Ephesos, ]B 72 79
A13 233 |RéuchergefdBgriff/Katsion GHD Ephesos, HH 2 (?) 72 79
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Al4 783  |Behdltnis (?) EM Ephesos, JB - 79
A 15 779 | Verkleidungselement EM Ephesos, 1B 73 80
Al6 679 | Verkleidungselement EM Torbali 73 80

63 557 |Lampenstinder in Tierform EM Ephesos, JB 73 80
A18 556 | Griff in menschlicher Form EM Ephesos, JB 73 80
A19 784  |figlirliches Blech EM Nazili - 81

Beleuchtung
A20 1258 | Aufhdngung GHD Ephesos, MK 74 -
A21 1259 | Aufhdngung EM Ephesos, ST 74 -
A22 1260 | Aufhidngung GHD Ephesos, ST 74 -
A23 931 |Authingung EM Ephesos, MK 75 82
A24 1261 |Aufhidngung GHD Ephesos, MK 76 82
A25 1262 | Aufhidngung GHD Ephesos, MK 76 82
A26 932 | Authingung EM Ephesos, MK 76 82
A27 1024  |Aufhingung EM Ephesos, ST - 83
A28 igi;’ Aufhidngung EM Ephesos, MK 77 84
A29 1042 | Aufhidngung EM Ephesos - 84
A30 1044 | Aufhdngung EM Ephesos - 85
A3l 1263 | Aufhidngung EM Ephesos, ST 77 -
A32 183 |Authingung EM/DD |Ephesos, WBH - 85
A33 1012 |Aufhdngung EM Ephesos, MK 77 85
A34 1231  |[Authéngung KHM Ephesos - 86
A35 1230  |Aufhdngung KHM Ephesos - 86
A36 325 |Authingung GHD Ephesos, BP 77 -
A 37 1077 | Aufhidngung GHD Ephesos, EVH 77 -
A 38 234  |Polykandelonverzierung (?) GHD Ephesos, HH 2? 77 86
A39 1254 |Gliederkette KHM Ephesos - 86
A 40 216 |Gliederkette GHD Ephesos, HH 2 78 -
A4l 81 |Gliederkette GHD Ephesos, HH 2, frithbyz. Hort 78 -
A 42 69 |Gliederkette GHD Ephesos, HH 2, frithbyz. Hort 78 -
A43 70 |Gliederkette GHD Ephesos, HH 2, frithbyz. Hort 78 86
A 44 431 |Gliederkette GHD Ephesos, BP 79 -
A 45 35 |Gliederkette GHD Ephesos, BP 79 -
A 46 437 |Gliederkette GHD Ephesos, BP 79 -
A 47 374  |Gliederkette GHD Ephesos, HH 2, Tabernen 79 -
A48 219  |Gliederkette GHD Ephesos, HH 2 79 87
A 49 552 |Haken EM Ephesos, JB 79 87
AS50 1036 |Haken EM Ephesos, KUS - 87
AS51 677 |Kandelaber EM Ephesos, JB 79 87
AS52 554 |Kandelaber EM Ephesos, JB 80 87
AS3 786 |Kandelaber EM Ephesos, JB 80 87
A54 678 |Kandelaber EM Ephesos, JB 80 87
ASS 1213 |Kandelaber EM Ephesos, Serapeion - 88
A 56 1253  |Kandelaber KHM Ephesos - 88
AS7 1252 |Kandelaber KHM Ephesos - 88
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A58 1246  |Kandelaber KHM Ephesos - 89
AS9 1245  |Kandelaber KHM Ephesos - 89
A 60 1244 |Kandelaber KHM Ephesos - 90
A 61 780 |Lampengriff (?) EM Ephesos, JB 80 90
A62 777  |Lampengriff (?) EM Ephesos, JB 81 91
A 63 1016 |Lampengriff EM Ephesos, MK - 91
A66 545 E:lr(réllnlenverzierung oder Giirtel- EM ke ’1 91
A67 695 }Ijgﬁenvermerung oder Giirtel- EM Selouk ’1 91

Kleinteiliges Mobiliar
A 68 986 |Tirklopfer EM/DD |Ephesos, DT - 91
A 69 987 | Tirklopfer EM/DD |Ephesos, DT - 92
A70 1199  |Kreuzbeschlag/Tiirklopfer KHM Ephesos - 92
AT71 386 |Kaéstchenschlossbeschlag EM Ephesos, BP 81 93
AT2 1264  |Schlossbeschlag GHD Ephesos, MK 82 93
A73 1265  |Schlossbeschlag GHD Ephesos, MK 82 93
A74 1266  |Schlossbeschlag GHD Ephesos, MK 82 93
A7S5 998 |Schloss (?) GHD Ephesos, BP 82 93
A76 1076  |Schloss GHD Ephesos, EVH 82 93
AT7 235  |Schloss GHD Ephesos, HH 83 94
A8 407 (S?c)hubnegel oder Hakenschliissel GHD Ephesos, BP 3 04
A79 1271  |Riegel (?) GHD Ephesos, MK 83 94
A 80 30 |Scharnier GHD Ephesos, BP 83 94
A 81 123 |Scharnier GHD Ephesos, HH 2, Tabernen 83 94
A 82 1 |Kastchenbeschlag GHD Ephesos, BP 83 94
A 83 77 |Késtchenbeschlag GHD Ephesos, HH 2, frithbyz. Hort 83 94
A 84 1182 |Késtchenbeschlag EM Ephesos, WBH - 94
A 85 1267 |Kistchenbeschlag GHD Ephesos, MK 84 95
A 86 1310 |Kiéstchenbeschlag GHD Ephesos, MK - 96
A 87 1309 |Késtchenbeschlag GHD Ephesos, MK - 96
A 88 1043  |Késtchenbeschlag EM Ephesos - 97
A 89 1308 |Kastchenbeschlag GHD Ephesos, MK - 97
A90 1001  [Késtchenbeschlag GHD Ephesos, BP 85 98
A91 1014  |Késtchenbeschlag EM Ephesos, MK 85 98
A92 23 |Kaéstchenbeschlag (?) GHD Ephesos, BP 85 98
A93 1289  |Kistchenbeschlag (?) GHD Ephesos, ST 85 -
A94 1268 |Kaistchenbeschlag GHD Ephesos, MK 85 98
A95 1302  [Kiéstchenbeschlag GHD Ephesos, MK 85 98
A 96 1181 |Késtchenbeschlag EM Ephesos, WBH - 99
A 97 1247  |Kiéstchenbeschlag KHM Ephesos - 99
A 98 785 |Késtchenbeschlag EM Ephesos, HH 2, WE 3 85 99
A99 746  |Késtchenbeschlag EM Ephesos, MT 86 99
A 100 1303 [Kistchenbeschlag GHD Ephesos, MK 86 99
A 101 1002 |Kastchenbeschlag GHD Ephesos, BP 86 99
A 102 311 |Kaéstchenbeschlag GHD Ephesos, BP 86 99
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A103 1003  |Kistchenbeschlag GHD Ephesos, BP 86 99
A 104 1300 |Késtchenbeschlag GHD Ephesos, ST 86 -
A 105 1301 |Kastchenbeschlag GHD Ephesos 87 -
A 106 1015 |Beschlag EM Ephesos, MK 87 100
A 107 1270 |Beschlag GHD Ephesos, HH 2 - 100
A 108 995 |Beschlag GHD Ephesos, BP 87 100
A 109 24 |Beschlag GHD Ephesos, BP 88 101
A 110 52 |Beschlag GHD Ephesos, BP 88 -
Al1l 542 |Beschlag EM Ephesos, JB 88 101
A 112 337 |Beschlag GHD Ephesos, BP 88 -
A113 675 |Beschlag EM Tire, Umgebung 88 101
A 114 702  |Buchschliele EM Tire, Umgebung 88 101
A 115 704  |Buchschliefe EM Tire 88 -
All6 705  |Buchschlief3e EM Tire, Umgebung 88 -
A117 706 |Buchschlieie EM Tire, Umgebung 88 -
A 118 548 |Schliissel EM Torbali 89 101
A 119 694 |Schliissel EM Tire 89 101
A 120 486  |Schliissel GHD Ephesos, BP 89 -
A121 989 |Schliissel EM/DD |Ephesos, EVH - 102
A122 891 |Schliissel EM Sirince Kayserdagi 89 102
A123 1234 |Schliissel KHM Ephesos - 102
A124 750 [Schliissel EM Ephesos, JB 89 102
A 125 1233 |Schliissel KHM Ephesos - 102

Spielsteine oder Plittchen
A 126 1157 |Spielmarke (?) GHD Ephesos, BP 89 102
A 127 1159  |Spielmarke (?) GHD Ephesos, BP 89 102
A 128 594 | Polyhedron EM Izmir, Umgebung 89 102
A 129 595 |Polyhedron EM [zmir, Umgebung 89 102
Bein (B)
Kat. | ID Typ AO FO Taf. Ff';fb :
Kérperschmuck

B1 411 |Nadel — unverziert GHD Ephesos, BP 90 -
B2 500 |Nadel — unverziert GHD Ephesos, BP 90 -
B3 57 |Nadel — unverziert GHD Ephesos, HH 2, frithbyz. Hort 90 -
B4 1095 |Nadel — unverziert GHD Ephesos, EVH 90 103
BS 1098  [Nadel — unverziert GHD Ephesos, EVH 90 -
B6 1112 [Nadel — unverziert GHD Ephesos, EVH 90 -
B7 1118 [Nadel — unverziert GHD Ephesos, EVH 90 -
B8 1126  |Nadel —unverziert GHD Ephesos, EVH 90 -
B9 1128 [Nadel — unverziert GHD Ephesos, EVH 90 -
B 10 1131 |Nadel — unverziert GHD Ephesos, EVH 90 -
B11 1134 |Nadel — unverziert GHD Ephesos, EVH 90 -
B12 350 |Nadel — unverziert GHD Ephesos, BP 90 -
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B13 352 |Nadel — unverziert GHD Ephesos, BP 90 -
B 14 213 [Nadel — unverziert GHD Ephesos, BP 90 103
B 15 53 |Nadel — unverziert GHD Ephesos, BP 90 -
B 16 32 |Nadel — unverziert GHD Ephesos, BP 90 103
B17 501 [Nadel — unverziert GHD Ephesos, BP 90 -
B 18 503 |Nadel — unverziert GHD Ephesos, BP 90 -
B19 511  [Nadel — unverziert GHD Ephesos, BP 90 -
B 20 906 |Nadel — unverziert GHD Ephesos, WBH 90 -
B21 1113 |Nadel — unverziert GHD Ephesos, EVH 91 -
B22 516 [Nadel — unverziert GHD Ephesos, BP 91 -
B 23 516 |Nadel — unverziert GHD Ephesos, BP 91 -
B 24 1080 |Nadel —unverziert GHD Ephesos, EVH 91 -
B 25 899 |Nadel — unverziert GHD Ephesos, BP 91 103
B 26 420 [Nadel — unverziert GHD Ephesos, BP 91 -
B 27 412  |Nadel — unverziert GHD Ephesos, BP 91 -
B 28 413 |Nadel —unverziert GHD Ephesos, BP 91 -
B 29 1138 |Nadel — unverziert GHD Ephesos, EVH 91 -
B30 387 |Nadel — unverziert EM Ephesos, BP 91 -
B 31 1104 |Nadel — unverziert GHD Ephesos, EVH 91 -
B 32 1130 |Nadel — unverziert GHD Ephesos, EVH 91 103
B33 49 |Nadel — unverziert GHD Ephesos, BP 91 -
B 34 1086 |Nadel —unverziert GHD Ephesos, EVH 91 103
B35 1100 |Nadel — unverziert GHD Ephesos, EVH 91 -
B 36 1106  |Nadel — unverziert GHD Ephesos, EVH 91 -
B 37 1117 |Nadel — unverziert GHD Ephesos, EVH 91 103
B 38 1088  |Nadel — unverziert GHD Ephesos, EVH 91 103
B39 1089 [Nadel — unverziert GHD Ephesos, EVH 91 -
B 40 1108 |Nadel — unverziert GHD Ephesos, EVH 92 -
B 41 211  |Nadel — unverziert GHD Ephesos, BP 92 103
B 42 94 |Nadel — unverziert GHD Ephesos, BP 92 103
B43 499  [Nadel — unverziert GHD Ephesos, BP 92 -
B 44 493  |Nadel — unverziert GHD Ephesos, BP 92 -
B 45 1133 |Nadel — unverziert GHD Ephesos, EVH 92 103
B 46 1085 |Nadel — unverziert GHD Ephesos, EVH 92 -
B 47 93  [Nadelschaft GHD Ephesos, BP 92 -
B 48 98 [Nadelschaft GHD Ephesos, BP 92 -
B 49 101  |Nadelschaft GHD Ephesos, BP 92 -
B 50 214 |Nadelschaft GHD Ephesos, BP 92 -
B 51 349 |Nadelschaft GHD Ephesos, BP 92 -
BS2 351 |Nadelschaft GHD Ephesos, BP 92 -
B 53 410 |Nadelschaft GHD Ephesos, BP 92 -
B 54 419 |Nadelschaft GHD Ephesos, BP 92 -
B5S 424  |Nadelschaft GHD Ephesos, BP 92 -
B 56 426 |Nadelschaft GHD Ephesos, BP 92 -
B 57 479  |Nadelschaft GHD Ephesos, BP 92 -
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B 58 481 |Nadelschaft GHD Ephesos, BP 92 -
B 59 489 |Nadelschaft GHD Ephesos, BP 92 -
B 60 489 [Nadelschaft GHD Ephesos, BP 92 -
B 61 489 |Nadelschaft GHD Ephesos, BP 93 -
B 62 491 |Nadelschaft GHD Ephesos, BP 93 -
B 63 493  |Nadelschaft GHD Ephesos, BP 93 -
B 64 499 |Nadelschaft GHD Ephesos, BP 93 -
B 65 499  |Nadelschaft GHD Ephesos, BP 93 -
B 66 500 |Nadelschaft GHD Ephesos, BP 93 -
B 67 501 |Nadelschaft GHD Ephesos, BP 93 -
B 68 517 |Nadelschaft GHD Ephesos, BP 93 -
B 69 905 |Nadelschaft GHD Ephesos, WBH 93 -
B70 57 |Nadelschaft GJD Ephesos, HH 2, frithbyz. Hort 93 -
B71 1082  |Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 93 -
B 72 1087 |Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 93 -
B 73 1090 [Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 93 -
B 74 1092 |Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 93 -
B75 1093  |Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 93 -
B 76 1094 [Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 93 -
B 77 1096 |Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 93 -
B 78 1097 [Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 93 -
B79 1099  [Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 93 -
B 80 1101 |Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 93 -
B 81 1107  |Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 93 -
B 82 1109 |[Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 93 -
B 83 1110  |Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 93 103
B 84 1111 |Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 93 -
B 85 1114  |Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 93 -
B 86 1116  |Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 94 -
B 87 1119  |Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 94 -
B 88 1122 |Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 94 -
B 89 1123 |Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 94 -
B 90 1124 |Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 94 -
B 91 1125  |Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 94 -
B 92 996 |Nadelschaft GHD Ephesos, BP 94 103
B 93 1135 |Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 94 -
B 94 1137  |[Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 94 -
B 95 1140  |Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 94 -
B 96 1144  |Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 94 -
B 97 1145 |Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 94 -
B 98 1149 |[Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 94 -
B 99 1151 |Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 94 -
B 100 1152 |Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 94 -
B 101 1153 |Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 94 -
B 102 483  |Nadel — verziert GHD Ephesos, BP 94 103
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B 103 1180 |Nadel — verziert EM Ephesos, WBH - 103
B 104 1132 |Nadel — verziert GHD Ephesos, EVH 94 103
B 105 90 [Nadel — verziert GHD Ephesos, BP 94 -
B 106 97 |Nadel — verziert GHD Ephesos, BP 94 103
B 107 1081 [Nadel — verziert GHD Ephesos, EVH 94 103
B 108 1141 |Nadel — verziert GHD Ephesos, EVH 94 103
B 109 566 |Nadel — verziert EM Ephesos, ]B 95 103
B 110 1184 |Nadel — verziert EM Ephesos, EVH - 103
B 111 1139 |Nadel — verziert GHD Ephesos, EVH 95 -
B 112 31 |Nadel — verziert GHD Ephesos, BP 95 -
B 113 41 |[Amulett (?) GHD Ephesos, BP 95 103
B 114 1033 |Amulett (?) EM Ephesos, ST - 103
B 115 408 |Amulett (?) GHD Ephesos, BP 95 103
B 116 414 | Amulett (?) GHD Ephesos, BP 95 -
B 117 563 | Anhdnger EM Ephesos, JB 95 103
B 118 513 | Anhénger GHD Ephesos, BP 95 104
B119 | 1208 gﬁ?ﬁ;‘fﬁe Be () KHM  |Ephesos ~ | 104
B 120 1146 | Anhénger GHD Ephesos, EVH 95 104
B 121 487 |Perle GHD Ephesos, BP 95 -
B 122 502 |Perle GHD Ephesos, BP 95 -
B 123 585 |Fingerring EM Ephesos, JB 95 104

Handarbeit/Haushalt
B 124 509 |Néhnadel GHD Ephesos, BP 96 104
B 125 516 |Néhnadel GHD Ephesos, BP 96 -
B 126 483  |Nihnadel GHD Ephesos, BP 96 -
B 127 96 |Néhnadel GHD Ephesos, BP 96 104
B 128 416 |Nidhnadel GHD Ephesos, BP 96 -
B 129 417 |Nihnadel GHD Ephesos, BP 96 -
B 130 478 |Nahnadel GHD Ephesos, BP 96 -
B 131 496 |Nihnadel GHD Ephesos, BP 96 -
B 132 507 |Néhnadel GHD Ephesos, BP 96 -
B 133 1148 |Widerhaken (?) GHD Ephesos, EVH 96 104
B 134 95 | Spinnwirtel GHD Ephesos, BP 96 104
B 135 583 | Spinnwirtel EM Ephesos, JB 96 104
B 136 1136 | Spinnwirtel GHD Ephesos, EVH 96 104
B 137 1127  |Spinnwirtel (?) GHD Ephesos, EVH 96 -
B 138 565 | Taschenknebel EM Ephesos, MK 97 104
B 139 1154 | Taschenknebel GHD Ephesos, EVH 97 104
B 140 567 |Spule EM Ephesos, JB 97 104
B 141 569 |Spule EM Ephesos, JB 97 104
B 142 568 |Spule EM Ephesos, JB 97 104
B 143 46 |Ligula GHD Ephesos, BP 97 105
B 144 492 |Ligula GHD Ephesos, BP 97 -
B 145 4 |Ligula GHD Ephesos, BP 97 -
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B 146 508 [Cochlear GHD Ephesos, BP 98 105
B 147 505 |Cochlear GHD Ephesos, BP 98 -
B 148 427 |Cochlear GHD Ephesos, BP 98 -
B 149 966 |Cochlear GHD Ephesos, Arkadiane 98 -
B 150 584 |Cochlear EM Ephesos, TH 98 105

Medizinische/kosmetische und Musikinstrumente
B 151 39 |Sonde GHD Ephesos, BP 98 105
B 152 423  |Ohrloffelchen GHD Ephesos, BP 98 -
B 153 1103  |Ohrloffelchen GHD Ephesos, EVH 98 105
B 154 952 |Flote EM Ephesos, JB - 106
B 155 586 |Flote (?) EM Ephesos, JB 99 106
B 156 951 |Flote/Pfeife (?) EM Ephesos, JB - 106
Waagen
B 157 570 |Kippmiinzwaage EM Ephesos, JB 99 107
B 158 576  |Kippmiinzwaage EM Ephesos, JB 100 107
B 159 577 |Kippmiinzwaage EM Ephesos, JB 100 107
B 160 581 |Kippmiinzwaage EM Ephesos, JB 100 107
B 161 582  |Kippmiinzwaage EM Ephesos, JB 100 107
B 162 1050 |Kippmiinzwaage EM Ephesos, IBH - 107
Griffe, Verzierungen
B 163 212 |Griff GHD Ephesos, BP 100 108
B 164 344  |Griff GHD Ephesos, BP 100 -
B 165 409 | Griff GHD Ephesos, BP 100 108
B 166 422 | Griff GHD Ephesos, BP 100 -
B 167 482 | Griff GHD Ephesos, BP 100 -
B 168 571 | Griff EM Ephesos, JB 101 108
B 169 572 | Griff EM Ephesos, JB 101 -
B 170 573 | Griff EM Ephesos, TH 101 108
B171 574 | Griff EM Ephesos, JB 101 -
B 172 575 | Griff EM Ephesos, JB 101 -
B 173 578 | Griff EM Ephesos, JB 101 108
B 174 768  |Griff EM Ephesos, JB 102 108
B 175 769 | Griff EM Ephesos, JB 102 108
B 176 997 |Griff GHD Ephesos, BP 102 -
B 177 1031 | Griff EM Ephesos, ST - 108
B 178 1038 | Griff EM Ephesos - 108
B 179 1051 | Griff EM Ephesos, IBH - 108
B 180 1083 | Griff GHD Ephesos, EVH 102 -
B 181 1084 | Griff GHD Ephesos, EVH 102 -
B 182 1102 | Griff GHD Ephesos, EVH 102 -
B 183 1102 |Griff GHD Ephesos, EVH 102 -
B 184 1105 |Griff GHD Ephesos, EVH 102 -
B 185 1115  |Griff GHD Ephesos, EVH 102 -
B 186 1147  |Griff GHD Ephesos, EVH 102 -
B 187 1150 |Griff GHD Ephesos, EVH 102 -
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Ausstattungselemente
B 188 1209  [Relief KHM Ephesos - 109
B 189 1040  |Kurzscharnier EM Ephesos - 110
B 190 1041  |Kurzscharnier EM Ephesos - 110
B 191 382 |Einlage GHD Ephesos, BP 102 -
B 192 383 |Einlage GHD Ephesos, BP 103 -
B 193 85 |Einlage GHD Ephesos, BP 103 -
B 194 1143  |Késtchenverzierung (?) GHD Ephesos, EVH 103 110
B 195 564 |Platte EM Ephesos, JB 103 110
B 196 43 |Platte GHD Ephesos, BP 103 110
B 197 348 |Platte GHD Ephesos, BP 103 110
B 198 100 |Plattchen GHD Ephesos, BP 103 -
B 199 415 |Einlage (?) GHD Ephesos, BP 103 -
B 200 418 |Einlage (?) GHD Ephesos, BP 103 -
B 201 421 |Einlage (?) GHD Ephesos, BP 104 -
B 202 514 |Einlage (?) GHD Ephesos, BP 104 110
B 203 579  |Griffverschalung (?) EM Ephesos, JB 104 110
B 204 580 |Griffverschalung (?) EM Ephesos, JB 104 110
B 205 1120  |Einlage (?) GHD Ephesos, EVH 104 -
B 206 1030 |[Einlage (?) EM Ephesos, ST - 110
B 207 1155 |Einlage (?) GHD Ephesos, EVH 104 -
B 208 1006 [Ring GHD Ephesos, BP 104 110
B 209 1007 |Ring GHD Ephesos, BP 104 -
B 210 484 |Ring GHD Ephesos, BP 104 -
B 211 299 |Spielstein GHD Ephesos, BP 104 110
B 212 330801’ Spielstein GHD Ephesos, BP 104 111
B 213 488 |Spielstein GHD Ephesos, BP 104 -
B 214 974  |Spielstein EM Ephesos, KUS 105 -
B 215 1129  |Spielstein GHD Ephesos, EVH 105 111
B 216 1142 |Spielstein GHD Ephesos, EVH 105 111
B 217 1210 |Spielstein EM Ephesos, EVH - 111
B 218 51 |Spielstein GHD Ephesos, BP 105 111
B 219 1039 |Spielstein EM Ephesos - 111
B 220 1121  |Spielstein GHD Ephesos, EVH 105 111
B 221 907 |Spielstein GHD Ephesos, WBH 105 111
B 222 425  |Spielstein GHD Ephesos, BP 105 111
B 223 87 |Spielstein GHD Ephesos, BP 105 111
B 224 950 |Spielstein EM Ephesos, JB - 111
B 225 1032 |Spielstein EM Ephesos, ST - 111
B 226 1212 |Spielstein EM Ephesos, EVH - 111
B 227 1091 |Spielstein GHD Ephesos, EVH 105 111
B 228 353 |Spielstein GHD Ephesos, BP 105 -
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Varia (V)

Kat. | ID Typ AO FO Taf. F::fb
Vi 1237 |Ring KHM Ephesos - 112
V2 774  |Beschlag/Zierbuckel EM Ephesos, JB 106 112
V3 315 |GefaB (?) GHD Ephesos, WBH - -
V4 910 |Henkel GHD Ephesos, WBH 106 -
A\ 919 |Draht GHD Ephesos, WBH - -
Ve 913 |Band GHD Ephesos, WBH - -
v7 312 |Pléttchen GHD Ephesos, WBH 106 -
V8 338 |Plattchen GHD Ephesos, WBH 106 -
V9 908 |Blech GHD Ephesos, WBH - -
V10 909 |Nadel GHD Ephesos, WBH - -
vi 911 |Band GHD Ephesos, WBH - -
V12 912 |Blech GHD Ephesos, WBH - -
\aK 914 |Blech GHD Ephesos, WBH - -
V14 915 |Kettenglied GHD Ephesos, WBH - -
Vis 916 |Blech GHD Ephesos, WBH - -
V16 917 |Blech GHD Ephesos, WBH - -
V17 918 |Blech GHD Ephesos, WBH - -
V18 920 |Nagel GHD Ephesos, WBH - -
V19 921 |Blech GHD Ephesos, WBH - -
V20 922  |Bleche GHD Ephesos, WBH - -
V21 923 |Bleche GHD Ephesos, WBH - -
V22 924  |Pléttchen GHD Ephesos, WBH - -
V23 925 |Blech GHD Ephesos, WBH - -
V24 927 |Blech GHD Ephesos, WBH - -
V2s 1179 |Nagel EM Ephesos, WBH - -
V26 928 |Plombe GHD Ephesos, WBH 106 -
V27 1163 |[Hacke (?) GHD Ephesos, WBH 107 -
V28 929  |Pflugeisen (?) GHD Ephesos, WBH - 112
V29 341 |Gussreste GHD Ephesos, WBH - 112
V30 926 | Verguss GHD Ephesos, WBH - -
V31 332 |Nagel GHD Ephesos, WBH 107 -
V32 976 |Beschlag GHD Ephesos, BP - -
V33 19 |Beschlag GHD Ephesos, BP 108 113
V 34 346 |Beschlag GHD Ephesos, BP 107 -
V3s 25 |Beschlag (?) GHD Ephesos, BP - -
V 36 25 |Beschlag (?) GHD Ephesos, BP 108 -
V37 347 |Beschlag (?) GHD Ephesos, BP 109 -
V38 330 |Beschlag (?) GHD Ephesos, BP 109 -
V39 9 |Ring GHD Ephesos, BP 110 -
V40 10 |Ring GHD Ephesos, BP 110 -
V41 11 |Ring GHD Ephesos, BP 110 -
V42 27 |Ring GHD Ephesos, BP 110 -
V43 33 |Ring GHD Ephesos, BP 110 -
V44 506 |Ring GHD Ephesos, BP 110 -
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V 45 979 |Ring EM Ephesos, BP 110 -
V 46 981 |Nagel EM Ephesos, BP 110 -
V47 22 |Beschlag GHD Ephesos, BP 110 -
V 48 55 |Ring GHD Ephesos, BP - -
V49 339 |Ring GHD Ephesos, BP 110 -
V50 20 |Ring GHD Ephesos, BP 110 -
V51 3 |GefaB3 GHD Ephesos, BP 110 113
V52 497 |Henkel GHD Ephesos, BP 111 -
VS3 2 |Band GHD Ephesos, BP 111 -
V 54 Bleche GHD Ephesos, BP 111 -
VS5 7 |Blech GHD Ephesos, BP 111 -
V 56 8 [Blech GHD Ephesos, BP 111 -
V57 12 |Blech GHD Ephesos, BP 111 -
V58 13 |Band GHD Ephesos, BP 111 -
V59 14 |Bleche GHD Ephesos, BP 111 -
V60 15 |Draht GHD Ephesos, BP 111 -
V6l 16 |Nagel GHD Ephesos, BP 111 -
V62 17 |Blech GHD Ephesos, BP 111 -
V63 18 |Band GHD Ephesos, BP 112 -
V 64 28 |Tille (?) GHD Ephesos, BP 112 -
V 65 29 |Ose GHD Ephesos, BP 112 -
V 66 37 |Band GHD Ephesos, BP 112 -
V67 45 |Blech GHD Ephesos, BP 112 -
V 68 50 |Blech GHD Ephesos, BP - -
V69 159 |Bleche GHD Ephesos, BP 112 -
V70 288 |Nagel GHD Ephesos, BP 112 -
V71 290 [Nagel GHD Ephesos, BP 112 -
V72 291 |Nagel GHD Ephesos, BP 112 -
V73 292 |Blech GHD Ephesos, BP 112 -
V74 301 |Nagel GHD Ephesos, BP 112 -
V75 302 |Beschlag GHD Ephesos, BP 113 -
V76 303 |amorphes Fragment GHD Ephesos, BP 113 -
v71 304 |Nagel GHD Ephesos, BP 113 -
V78 304 |Nagel GHD Ephesos, BP 113 -
V79 306 |Beschlag GHD Ephesos, BP 113 -
V 80 307 |Nagel (?) GHD Ephesos, BP 113 -
V81 314 |Nagel GHD Ephesos, BP 113 -
V82 323  |Bleche GHD Ephesos, BP 113 -
V83 326 |Nagel GHD Ephesos, BP 113 -
V 84 326 |Nagel GHD Ephesos, BP 113 -
V85 327 |Nagel GHD Ephesos, BP - -
V 86 343 |Blech GHD Ephesos, BP 113 -
V87 394 |Nagel GHD Ephesos, BP 113 -
V 88 396 |Blech GHD Ephesos, BP 113 -
V 89 398 |Bleche GHD Ephesos, BP 113 -
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V90 401 |Blech GHD Ephesos, BP 114 -
Vo1 403 |Blech GHD Ephesos, BP 114 -
V92 429  |Ose GHD Ephesos, BP 114 -
VI3 432 |Nagel GHD Ephesos, BP 114 -
V94 436  |Plittchen GHD Ephesos, BP 114 -
V95 438 [Nagel GHD Ephesos, BP 114 -
V 96 439  |Plittchen GHD Ephesos, BP 114 -
V97 475  |Plattchen GHD Ephesos, BP 114 -
V98 476 |Nagel GHD Ephesos, BP 114 -
V99 485 |Band GHD Ephesos, BP - -
V100 485 |Bleche GHD Ephesos, BP - -
V101 485 |Morser GHD Ephesos, BP - -
V102 485 |Nagel GHD Ephesos, BP - -
V103 495  |Bleche GHD Ephesos, BP 114 -
V104 498 [Nagel GHD Ephesos, BP 114 -
V105 515 |Ring GHD Ephesos, BP 114 -
V106 900 |Nagel GHD Ephesos, BP 114 -
V107 999 |Tille (?) GHD Ephesos, BP 115 -
V108 1009  |Nagel GHD Ephesos, BP 115 -
V109 901 |Nagel GHD Ephesos, BP 115 -
V110 26 |Griff GHD Ephesos, BP 115 -
Vi 510 | GefaBfiiBchen GHD Ephesos, BP 115 -
V112 298 |Band GHD Ephesos, BP 115 -
V113 305 |Band GHD Ephesos, BP 115 -
V114 316 |Band GHD Ephesos, BP 115 -
V115 440 |Band GHD Ephesos, BP 115 -
V116 434  |Band GHD Ephesos, BP 115 -
V117 397 |Blech GHD Ephesos, BP 115 -
V118 335 |Band GHD Ephesos, BP 116 -
V119 324 |Band GHD Ephesos, BP 116 -
V120 322 |Band GHD Ephesos, BP 116 -
V121 480 |Ring GHD Ephesos, BP 116 -
V122 902 | Verguss (?) GHD Ephesos, BP 116 -
V123 902 |Stab GHD Ephesos, BP 116 -
V124 902 |Band GHD Ephesos, BP 116 -
V125 298 [Schlacke GHD Ephesos, BP 116 -
V 126 404 |Gussreste GHD Ephesos, BP 116 -
V127 294 | Verguss GHD Ephesos, BP 116 -
V128 319 | Verguss GHD Ephesos, BP 117 -
V129 320 | Verguss GHD Ephesos, BP 117 -
V130 321 | Verguss GHD Ephesos, BP 117 -
V131 328 |Verguss GHD Ephesos, BP 117 -
V132 317  |Fensterdichtung (?) GHD Ephesos, BP 117 -
V133 318 |Fensterdichtung (?) GHD Ephesos, BP 117 -
V134 473 |Nagel GHD Ephesos, BP 118 -
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V135 473 | Verguss GHD Ephesos, BP 118 -
V 136 490 |Blech GHD Ephesos, BP 118 113
V137 38 |Beschlag GHD Ephesos, BP 118 -
V138 297 | Werkzeug (?) GHD Ephesos, BP - -
V139 477  |Schlacke und Négel GHD Ephesos, BP 119 -
V 140 331 |Spiegelgriff (?) GHD Ephesos, BP 120 -
V141 334  |Hufeisen GHD Ephesos, BP 120 -
V142 395 |Beschlag GHD Ephesos, BP 120 -
V143 400 |Néagel GHD Ephesos, BP 120 -
V 144 474  |Nagel GHD Ephesos, BP 121 -
V 145 992 |Lanzentiille (?) GHD Ephesos, BP 121 -
V 146 309 |Objekt GHD Ephesos, BP 121 -
V 147 1170 |Beschlag GHD Ephesos, EVH - -
V148 1079  |Manschette GHD Ephesos, EVH 121 -
V 149 1075 |Beschlag GHD Ephesos, EVH 121 -
V150 1065 [Nagel GHD Ephesos, EVH 121 -
V151 1063  |Ring GHD Ephesos, EVH 121 -
V152 1059 |Ring GHD Ephesos, EVH 121 -
V153 1174 |Band GHD Ephesos, EVH - -
V 154 1173  |Band GHD Ephesos, EVH - -
V 155 1172 |Band GHD Ephesos, EVH - -
V 156 1171 |Band GHD Ephesos, EVH - -
V157 1175 | Verguss GHD Ephesos, EVH - -
V158 | 1176/A |Blech GHD Ephesos, EVH 122 -
V159 | 1176/B |Blech GHD Ephesos, EVH 122 -
V160 | 1176/C |Draht GHD Ephesos, EVH 122 -
V161 | 1176/D |Nagel (?) GHD Ephesos, EVH 122 -
V162 | 1176/E |Stab GHD Ephesos, EVH 122 -
V163 | 1176/F |Bleche GHD Ephesos, EVH 122 -
V164 | 1176/G |Bleche GHD Ephesos, EVH 122 -
V165 | 1176/K |Objekt GHD Ephesos, EVH 122 -
V166 | 1176/L |Blech GHD Ephesos, EVH 122 -
V167 | 1176/M |Blech GHD Ephesos, EVH 122 -
Konkordanzliste nach Fundorten

Kat. | ID Typ AO FO Taf. F:‘:fb .
G10 550 |Kippmiinzwaage EM 1970 Ankauf 55 54
S 26 544  |Ohrring EM Alasehir (Manisa) 14 11
S 114 598 |Fingerring EM Ankauf 23 21
S 115 600 |Fingerring EM Ankauf 23 21
S 128 599 |Fingerring EM Ankauf 24 22
K38 562  |Reliquienkreuz EM Ankauf 1970 37 35
S29 892,1 |Armring EM Ankauf 1971 15 12
S 30 892,2 | Armring EM Ankauf 1971 15 12
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S31 892,3 |Armring EM Ankauf 1971 15 12
S 32 892,4 |Armring EM Ankauf 1971 15 12
S33 892,5 |Armring EM Ankauf 1971 15 13
S 34 892,6 |Armring EM Ankauf 1971 16 13
S35 892,7 |Armring EM Ankauf 1971 16 13
S 36 892,8 |Armring EM Ankauf 1971 16 13
S 37 892,9 |Armring EM Ankauf 1971 16 13
S 38 892,1 |Armring EM Ankauf 1971 17 13
S 39 892,11 |Armring EM Ankauf 1971 17 14
S 145 615 |Fingerring EM Ankauf 1978 25 23
T27 266 |Schnalle EM Aslanlar Koyt 3 2
T 34 250  |Schnalle EM Aslanlar Koyt 3 3
S123 631 |Fingerring EM Aydin 23 22
S124 621 |Fingerring EM Aydin 23 22
K11 538 | Anhidngerkreuz EM Aydin 32 30
K 54 455  |Reliquienkreuz EM Aydin 41 39
G 80 788 |Glockchen EM Aydin 61 69
T 68A 549  |Doppelschnalle EM Ayrancilar 6 5
T6 701  |Schnalle EM Bayndir 1 1
T22 256 |Schnalle EM Baymdir 2 2
T37 271  |Schnalle EM Bayndir 3 3
T 45 264  |Schnalle EM Baymdir 4 3
T59 279  |Schnalle EM Bayndir 5 5
T 62 282 |Schnalle EM Baymdir 5 5
T 66 286  |Schnalle EM Bayndir 6 5
T 68 736  |Schnalle EM Baymdir 6 5
T92 730 |Giirtelzierde EM Bayndir 8 7
T93 691 |Giirtelzierde/Anhdnger EM Baymdir 9 7
T 94 725 |Giirtelschliefie EM Bayndir 9 7
T 96 729 |Giirtelzierde/Anhdnger EM Baymdir 9 7
T 98 727 |Giirtelzierde/ Anhdnger EM Bayindir 9 7
T100 | 690 iﬁgﬁ;ﬁ:cmu“wﬂ/ EM Bayindir 9 8
T101 | 688 i:;tgivgzrrs‘:hlusmﬂ/ EM  |Baymdir 0 | 8
T102 | 689 iﬁgﬁ;ﬁ:cmu%teﬂ/ EM Bayindir 10 | 8
T 104 693  |Giirtelzierde/ Anhdnger EM Bayindir 10 8
T 105 738 |Giirtelzierde EM Bayindir 10 8
T123 | 711 hﬁg&iﬁ‘;ﬁ‘:ﬁ‘ls EM Bayindir 12 | 10
T124 | 710 I\K/Isggzllsvfiflﬁz/ss EM Bayindir 12 | 10
T126 | 726 hﬁg&iﬁ‘;ﬁ‘:ﬁ‘ls EM Bayindir 12 | 10
S 62 722 |Anhidnger EM Baymdir 18 17
S 83 620 |Fingerring EM Baymndir 20 19
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S99 879 |Fingerring EM Baymdir 21 20
S 106 875 |Fingerring EM Baymdir 22 21
S 111 626 |Fingerring EM Baymdir 22 21
S 112 880 |Fingerring EM Baymdir 22 21
S 129 820 |Fingerring EM Baymdir 24 22
S132 822 |Fingerring EM Baymdir 24 22
S 139 869 |Fingerring EM Baymdir 25 23
S 146 851 |Fingerring EM Baymdir 25 23
S 147 640 |Fingerring EM Baymdir 25 23
S 158 836 |Fingerring EM Baymdir 26 24
S 165 883 |Fingerring EM Baymdir 26 25
S 167 817 |Fingerring EM Baymdir 27 25
S171 793  |Fingerring EM Baymdir 27 25
S172 806 |Fingerring EM Baymdir 27 25
S174 808 |Fingerring EM Baymdir 27 25
S 176 859 |Fingerring EM Baymdir 27 25
S179 833 |Fingerring EM Baymdir 27 26
S 180 853 |Fingerring EM Baymdir 27 26
K1 655 |Anhidngerkreuz EM Baymdir 31 29
K12 539 |Anhidngerkreuz EM Baymdir 32 30
K13 462 | Anhdngerkreuz EM Baymdir 32 30
K16 464 | Anhdngerkreuz EM Baymdir 32 30
K43 459  |Reliquienkreuz EM Baymdir 38 37
G 45 699  |Fingerhut EM Baymdir 58 63
S24 589  |Ohrring EM Belevi 14 11
S103 799  |Fingerring EM Belevi 22 21
K10 654 | Anhidngerkreuz EM Belevi 32 29
Al 442 | Votivblech EM Burgaz — K Adasi 70 75
S 130 797 |Fingerring EM Cayrlikoyt 24 22
S 153 804 |Fingerring EM Cay1rlikdyt 26 24
S 159 885 |Fingerring EM Cay1rlikoyi 26 24
S 219 841 |Schliisselring EM Cayirlikoyt 30 28
S 88 637 |Fingerring EM Cine 20 19
S18 718  |Ohrring EM D. Yeris Tarlasi 13 11
T13 1220 |Schnalle KHM Ephesos — 1
T20 258 |Schnalle EM Ephesos 2 2
T 23 255 |Schnalle EM Ephesos 2 2
T 36 268 |Schnalle EM Ephesos 3 3
T78 1219  |Beschlag KHM Ephesos — 6
T 83 1225 |Riemenzunge KHM Ephesos — 6
T 95 1221 |Gtrtelzierde/Anhénger KHM Ephesos — 7
T 110 939  |Zwiebelknopffibel EM Ephesos — 9
S2 641 |Ohrring EM Ephesos 13 11
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S 28 1236 |Armring KHM Ephesos - 12
S43 1235 |Armring KHM Ephesos - 14
S57 1207 | Anhénger KHM Ephesos - 17
S 64 1248 | Amulett KHM Ephesos - 18
S76 1206 |Fingerring KHM Ephesos - 19
S 80 1238 |Fingerring KHM Ephesos - 19
S 161 801 |Fingerring EM Ephesos 26 24
S175 845 |Fingerring EM Ephesos 27 25
S 181 1204  |Fingerring KHM Ephesos - 26
S 182 872 |Fingerring EM Ephesos 27 26
S 218 840 |Schliisselring EM Ephesos 30 28
K19 540 |Anhidngerkreuz EM Ephesos 32 30
K 68 1249  |Schaftkreuz KHM Ephesos - 44
K75 1196 |Schaftkreuz KHM Ephesos - 47.48
K 82 1228 |Beleuchtung KHM Ephesos - 49
G 12 1197 |Laufgewichtswaage KHM Ephesos - 55
G 14 1255 |Laufgewichtswaage KHM Ephesos - 58
G 16 1256 |Laufgewichtswaage KHM Ephesos - 60
G 27 1275 |Haken GHD Ephesos 57 -
G29 1045 |Miinzgewicht EM Ephesos 57 61
G31 1226 |Miinzgewicht KHM Ephesos - 61
G 32 1224 |Miinzgewicht KHM Ephesos - 61
G 34 755 |Handelsgewicht EM Ephesos 57 61
G35 1205 |Handelsgewicht KHM Ephesos - 61
G 36 1227 |Handelsgewicht KHM Ephesos - 61
G 37 1239  |Handelsgewicht KHM Ephesos - 62
G 38 753  |Gewicht/Kontorniat (?) EM Ephesos 58 63
G39 975 |Gewicht (?) EM Ephesos 58 -
G 42 1241 |Laufgewicht (?) KHM Ephesos - 63
G 48 947 |Néhnadel EM Ephesos - 64
G 57 1201  [Stempel KHM Ephesos - 65
G 58 1200 |Radstempel KHM Ephesos - 66
G59 1203 | Brotstempel KHM Ephesos - 66
G 60 1250 |Stempelanhénger KHM Ephesos - 67
Ge6 | 1222 ;ﬁi‘g‘;ﬁiﬁgf?{ KHM  |Ephesos ~ | 68
G67 | 1223 Eﬁgﬁﬁﬁfﬁg{ KHM  |Ephesos | e8
G 85 1285  |Spatel (?) GHD Ephesos 62 -
G92 1232 |Ohrloffel/Sonde KHM Ephesos - 69
G %4 1287  |Ohrloffel/Sonde GHD Ephesos 62 -
G95 1288 | Ohrloffel/Sonde GHD Ephesos 62 -
G 98 1229 |Loffel KHM Ephesos - 70
G 147 1240 |Lot (?) KHM Ephesos - 73
G 149 1202 | Zirkel KHM Ephesos - 74
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A8 1198  |Réauchergefaf KHM Ephesos - 77
A9 1242 |Réuchergefil3 KHM Ephesos - 78
A10 1243 |Réuchergefil3 KHM Ephesos - 78
All 1251 |Réuchergefdl3 KHM Ephesos - 79
A29 1042 | Aufhidngung EM Ephesos - 84
A30 1044 | Aufhidngung EM Ephesos - 85
A34 1231 | Aufhidngung KHM Ephesos - 86
A35 1230 | Aufhidngung KHM Ephesos - 86
A39 1254 | Gliederkette KHM Ephesos - 86
A 56 1253 |Kandelaber KHM Ephesos - 88
A 57 1252 |Kandelaber KHM Ephesos - 88
A S8 1246  |Kandelaber KHM Ephesos - 89
A59 1245  |Kandelaber KHM Ephesos - 89
A 60 1244  |Kandelaber KHM Ephesos - 90
A70 1199  |Kreuzbeschlag/Tiirklopfer KHM Ephesos - 92
A 88 1043  |Kistchenbeschlag EM Ephesos - 97
A97 1247  |Kiéstchenbeschlag KHM Ephesos - 99
A 105 1301 |Kiéstchenbeschlag GHD Ephesos 87 -
A 123 1234 |Schlissel KHM Ephesos - 102
A 125 1233 |Schliissel KHM Ephesos - 102
B 119 1208 | Anhédnger/Buchschliefie (?) KHM Ephesos - 104
B 178 1038 | Griff EM Ephesos - 108
B 188 1209 |Relief KHM Ephesos - 109
B 189 1040  |Kurzscharnier EM Ephesos - 110
B 190 1041  |Kurzscharnier EM Ephesos - 110
B 219 1039 |Spielstein EM Ephesos - 111
Vi 1237 |Ring KHM Ephesos - 112
S 213 647 |Schlisselring EM Ephesos, Alytarchenstoa 30 28
T 26 961 |Schnalle GHD Ephesos, Arkadiane 2
T 69 967  |Schnallenbiigel GHD Ephesos, Arkadiane 6 5
S 136 965 |Fingerring EM Ephesos, Arkadiane 24 23
G 30 964 |Miinzgewicht EM Ephesos, Arkadiane 57 61
G 82 962 |Spatel EM Ephesos, Arkadiane 62 69
G122 971 |Netznadel GHD Ephesos, Arkadiane 66 72
B 149 966 |Cochlear GHD Ephesos, Arkadiane 98 -
T29 21 |Schnalle GHD Ephesos, BP 2
T 50 295  |Schnalle GHD Ephesos, BP 4 4
T 76 1004  |Schnallendorn (?) GHD Ephesos, BP -
T 117 428 |Fibel/Halbfabrikat GHD Ephesos, BP 11 -
T 128 296 |Gewandnadel (?) GHD Ephesos, BP 12 10
S4 329 |Ohrring GHD Ephesos, BP 13 11
S5 389, 390 |Ohrringpaar EM/DD |Ephesos, BP - 11
Sé6 402  |Ohrring GHD Ephesos, BP 13 11
S7 512 |Ohrring GHD Ephesos, BP 13 11




248 VIII Katalog

Kat. | ID Typ AO LD Taf. Fgfb ]
S 53 983 |Armring EM/DD |Ephesos, BP - 16
S 54 984 |Armring EM/DD |Ephesos, BP - 16
S 55 985 |Armring EM/DD |Ephesos, BP - 16
S 56 1177 |Armring EM/DD |Ephesos, BP - 16
S 67 6 | Anhénger GHD Ephesos, BP 19 18
S 72 1158 |Perle GHD Ephesos, BP 19 18
S 74 384 |Fingerring EM Ephesos, BP 19 19
S 151 1008 |Fingerring GHD Ephesos, BP 26 24
S 162 1005 |Fingerring GHD Ephesos, BP 26 24
S191 313 |Fingerring GHD Ephesos, BP 28 26
S 196 47  |Fingerring GHD Ephesos, BP 28 26
S 197 342 |Fingerring GHD Ephesos, BP 28 26
S 198 980 |Fingerring EM Ephesos, BP 28 26
S 200 36 |Schliisselring GHD Ephesos, BP 29 27
K61 994 |Schaftkreuz GHD Ephesos, BP 43 41
K76 385 |Handkreuz (?) EM/DD |Ephesos, BP - 49
K77 388 |Handkreuz (?) EM/DD |Ephesos, BP - 49
G6 48 |Feinwaage GHD Ephesos, BP 55 54
G7 40 |Feinwaage GHD Ephesos, BP 55 54
G8 435 |Feinwaage (?) GHD Ephesos, BP 55 54
G24 1000 |Haken GHD Ephesos, BP 57 -
Gs1 430 |Spindelhaken GHD Ephesos, BP 59 64
G52 345  |Spindelhaken GHD Ephesos, BP 59 -
G 64 399 Eﬁgﬁﬁﬁfﬁg{ GHD  |Ephesos, BP 60 | 67
G 88 391 |[Sonde EM Ephesos, BP 62 69
G 89 392  |Ohrloffel/Sonde EM Ephesos, BP 62 69
G99 50 |Loffel (?) GHD Ephesos, BP 63 70
G 100 978 |Pinzette/Klemme EM Ephesos, BP 63 70
G 108 406 |Messer GHD Ephesos, BP 64 72
G109 433 |Messer GHD Ephesos, BP 64 72
G110 494 | Messer GHD Ephesos, BP 64 -
G111 504 |Messer GHD Ephesos, BP 64 -
G112 340 |Messer GHD Ephesos, BP 65 -
G113 333 [Messer GHD Ephesos, BP 65 -
G114 336 |Messer/Beil/Meifiel (?) GHD Ephesos, BP 65 -
G 115 993  |Messer GHD Ephesos, BP 65 72
G119 977 |Angelhaken EM Ephesos, BP 66 72
G 125 34 |Bleichgewicht fiir Fischerei (?) |GHD Ephesos, BP 66 73
G 126 44 |Bleichgewicht fiir Fischerei (?) |GHD Ephesos, BP 66 73
G 127 287  |Bleichgewicht fiir Fischerei (?) |GHD Ephesos, BP 67 -
G 128 308 |Bleichgewicht fiir Fischerei (?) |GHD Ephesos, BP 67 -
G129 310 |Bleichgewicht fiir Fischerei (?) |GHD Ephesos, BP 67 -
G133 405 |2 Bleichgewichte fiir Fischerei (?) | GHD Ephesos, BP 67 -
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G 140 293  |Haken GHD Ephesos, BP 68 73
G 148 441 |Webgewicht GHD Ephesos, BP 69 74
A 36 325 |Authingung GHD Ephesos, BP 77 -
A44 431 |Gliederkette GHD Ephesos, BP 79 -
A 45 35 |Gliederkette GHD Ephesos, BP 79 -
A 46 437 |Gliederkette GHD Ephesos, BP 79 -
ATl 386 |Kistchenschlossbeschlag EM Ephesos, BP 81 93
A7S 998  |Schloss (?) GHD Ephesos, BP 82 93
A8 407 (S?c)hubnegel oder Hakenschliissel GHD Ephesos, BP 3 04
A 80 30 |Scharnier GHD Ephesos, BP 83 94
A82 1 |Kaéstchenbeschlag GHD Ephesos, BP 83 94
A90 1001 |Kiéstchenbeschlag GHD Ephesos, BP 85 98
A92 23 |Kaéstchenbeschlag (?) GHD Ephesos, BP 85 98
A101 1002  |Kistchenbeschlag GHD Ephesos, BP 86 99
A 102 311 |Kiéstchenbeschlag GHD Ephesos, BP 86 99
A103 1003  |Kiéstchenbeschlag GHD Ephesos, BP 86 99
A 108 995  |Beschlag GHD Ephesos, BP 87 100
A 109 24 |Beschlag GHD Ephesos, BP 88 101
A110 52 |Beschlag GHD Ephesos, BP 88 -
A 112 337 |Beschlag GHD Ephesos, BP 88 -
A 120 486  |Schlissel GHD Ephesos, BP 89 -
A 126 1157 |Spielmarke (?) GHD Ephesos, BP 89 102
A 127 1159  |Spielmarke (?) GHD Ephesos, BP 89 102
B1 411 [Nadel — unverziert GHD Ephesos, BP 90 -
B2 500 |Nadel — unverziert GHD Ephesos, BP 90 -
B 12 350 |Nadel — unverziert GHD Ephesos, BP 90 -
B13 352 |Nadel — unverziert GHD Ephesos, BP 90 -
B 14 213 |Nadel —unverziert GHD Ephesos, BP 90 103
B 15 53 |Nadel — unverziert GHD Ephesos, BP 90 -
B 16 32 |Nadel — unverziert GHD Ephesos, BP 90 103
B 17 501 |Nadel — unverziert GHD Ephesos, BP 90 -
B 18 503 |Nadel — unverziert GHD Ephesos, BP 90 -
B 19 511 |Nadel — unverziert GHD Ephesos, BP 90 -
B 22 516 |Nadel — unverziert GHD Ephesos, BP 91 -
B23 516 |Nadel — unverziert GHD Ephesos, BP 91 -
B 25 899  |Nadel — unverziert GHD Ephesos, BP 91 103
B 26 420 [Nadel — unverziert GHD Ephesos, BP 91 -
B 27 412 |Nadel —unverziert GHD Ephesos, BP 91 -
B 28 413  |[Nadel — unverziert GHD Ephesos, BP 91 -
B 30 387 |Nadel — unverziert EM Ephesos, BP 91 -
B33 49  |Nadel — unverziert GHD Ephesos, BP 91 -
B 41 211  |Nadel —unverziert GHD Ephesos, BP 92 103
B 42 94 |Nadel — unverziert GHD Ephesos, BP 92 103
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B 43 499  [Nadel — unverziert GHD Ephesos, BP 92 -
B 44 493  [Nadel — unverziert GHD Ephesos, BP 92 -
B 47 93 |Nadelschaft GHD Ephesos, BP 92 -
B 48 98 |Nadelschaft GHD Ephesos, BP 92 -
B 49 101  |Nadelschaft GHD Ephesos, BP 92 -
B 50 214 |Nadelschaft GHD Ephesos, BP 92 -
B 51 349  |Nadelschaft GHD Ephesos, BP 92 -
B 52 351 |Nadelschaft GHD Ephesos, BP 92 -
BS3 410 |Nadelschaft GHD Ephesos, BP 92 -
B 54 419 |Nadelschaft GHD Ephesos, BP 92 -
BS55 424 |Nadelschaft GHD Ephesos, BP 92 -
B 56 426 |Nadelschaft GHD Ephesos, BP 92 -
B 57 479  |Nadelschaft GHD Ephesos, BP 92 -
B 58 481 |Nadelschaft GHD Ephesos, BP 92 -
B 59 489 |Nadelschaft GHD Ephesos, BP 92 -
B 60 489 |Nadelschaft GHD Ephesos, BP 92 -
B 61 489 |Nadelschaft GHD Ephesos, BP 93 -
B 62 491 |Nadelschaft GHD Ephesos, BP 93 -
B 63 493  |Nadelschaft GHD Ephesos, BP 93 -
B 64 499  |Nadelschaft GHD Ephesos, BP 93 -
B 65 499 |Nadelschaft GHD Ephesos, BP 93 -
B 66 500 |Nadelschaft GHD Ephesos, BP 93 -
B 67 501 |Nadelschaft GHD Ephesos, BP 93 -
B 68 517 |Nadelschaft GHD Ephesos, BP 93 -
B92 996  |Nadelschaft GHD Ephesos, BP 94 103
B 102 483  |Nadel — verziert GHD Ephesos, BP 94 103
B 105 90 |Nadel — verziert GHD Ephesos, BP 94 -
B 106 97 |Nadel — verziert GHD Ephesos, BP 94 103
B 112 31 |Nadel — verziert GHD Ephesos, BP 95 -
B 113 41 |Amulett (?) GHD Ephesos, BP 95 103
B 115 408 | Amulett (?) GHD Ephesos, BP 95 103
B 116 414 | Amulett (?) GHD Ephesos, BP 95 -
B 118 513 | Anhédnger GHD Ephesos, BP 95 104
B 121 487 |Perle GHD Ephesos, BP 95 -
B 122 502 |Perle GHD Ephesos, BP 95 -
B 124 509 |Néhnadel GHD Ephesos, BP 96 104
B 125 516 |Néhnadel GHD Ephesos, BP 96 -
B 126 483 |Nahnadel GHD Ephesos, BP 96 -
B 127 96  |Néhnadel GHD Ephesos, BP 96 104
B 128 416 |Nahnadel GHD Ephesos, BP 96 -
B 129 417 |Nihnadel GHD Ephesos, BP 96 -
B 130 478 |Nahnadel GHD Ephesos, BP 96 -
B 131 496 |Nihnadel GHD Ephesos, BP 96 -
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B 132 507 |Néhnadel GHD Ephesos, BP 96 -
B 134 95 |Spinnwirtel GHD Ephesos, BP 96 104
B 143 46 |Ligula GHD Ephesos, BP 97 105
B 144 492 |Ligula GHD Ephesos, BP 97 -
B 145 4 |Ligula GHD Ephesos, BP 97 -
B 146 508 |Cochlear GHD Ephesos, BP 98 105
B 147 505 |Cochlear GHD Ephesos, BP 98 -
B 148 427 |Cochlear GHD Ephesos, BP 98 -
B 151 39 |Sonde GHD Ephesos, BP 98 105
B 152 423 | Ohrloffelchen GHD Ephesos, BP 98 -
B 163 212 |Griff GHD Ephesos, BP 100 108
B 164 344 |Griff GHD Ephesos, BP 100 -
B 165 409 | Griff GHD Ephesos, BP 100 108
B 166 422 | Griff GHD Ephesos, BP 100 -
B 167 482 | Griff GHD Ephesos, BP 100 -
B 176 997 | Griff GHD Ephesos, BP 102 -
B 191 382 |Einlage GHD Ephesos, BP 102 -
B 192 383 |Einlage GHD Ephesos, BP 103 -
B 193 85 |Einlage GHD Ephesos, BP 103 -
B 196 43 |Platte GHD Ephesos, BP 103 110
B 197 348 |Platte GHD Ephesos, BP 103 110
B 198 100 |Plattchen GHD Ephesos, BP 103 -
B 199 415 |Einlage (?) GHD Ephesos, BP 103 -
B 200 418 |Einlage (?) GHD Ephesos, BP 103 -
B 201 421 |Einlage (?) GHD Ephesos, BP 104 -
B 202 514 |Einlage (?) GHD Ephesos, BP 104 110
B 208 1006 |Ring GHD Ephesos, BP 104 110
B 209 1007 |Ring GHD Ephesos, BP 104 -
B 210 484 |Ring GHD Ephesos, BP 104 -
B 211 299 |Spielstein GHD Ephesos, BP 104 110
B 212 | 300, 381 |Spielstein GHD Ephesos, BP 104 111
B 213 488  |Spielstein GHD Ephesos, BP 104 -
B 218 51 |Spielstein GHD Ephesos, BP 105 111
B 222 425 |Spielstein GHD Ephesos, BP 105 111
B 223 87 |Spielstein GHD Ephesos, BP 105 111
V32 976  |Beschlag GHD Ephesos, BP - -
V33 19 |Beschlag GHD Ephesos, BP 108 113
V 34 346 |Beschlag GHD Ephesos, BP 107 -
V35 25 |Beschlag (?) GHD Ephesos, BP - -
V36 25 |Beschlag (?) GHD Ephesos, BP 108 -
V37 347 |Beschlag (?) GHD Ephesos, BP 109 -
V38 330 |Beschlag (?) GHD Ephesos, BP 109 -
V39 9 |Ring GHD Ephesos, BP 110 -
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V40 10 |Ring GHD Ephesos, BP 110 -
V41 11 |Ring GHD Ephesos, BP 110 -
V42 27 |Ring GHD Ephesos, BP 110 -
V43 33 |Ring GHD Ephesos, BP 110 -
V44 506 |Ring GHD Ephesos, BP 110 -
V45 979 |Ring EM Ephesos, BP 110 -
V 46 981 |Nagel EM Ephesos, BP 110 -
V47 22 |Beschlag GHD Ephesos, BP 110 -
V48 55 |Ring GHD Ephesos, BP - -
V49 339 |Ring GHD Ephesos, BP 110 -
V50 20 |Ring GHD Ephesos, BP 110 -
V51 3 |Gefd GHD Ephesos, BP 110 113
VSs2 497  |Henkel GHD Ephesos, BP 111 -
V53 2 |Band GHD Ephesos, BP 111 -
V54 5 |Bleche GHD Ephesos, BP 111 -
V55 7 |Blech GHD Ephesos, BP 111 -
V56 Blech GHD Ephesos, BP 111 -
V57 12 |Blech GHD Ephesos, BP 111 -
V58 13 |Band GHD Ephesos, BP 111 -
V59 14 |Bleche GHD Ephesos, BP 111 -
V60 15 |Draht GHD Ephesos, BP 111 -
Vel 16 |Nagel GHD Ephesos, BP 111 -
V62 17 |Blech GHD Ephesos, BP 111 -
B 228 353 |Spielstein GHD Ephesos, BP 105 -
V63 18 |Band GHD Ephesos, BP 112 -
V64 28 |Tille (?) GHD Ephesos, BP 112 -
V 65 29 |Ose GHD Ephesos, BP 112 -
V 66 37 |Band GHD Ephesos, BP 112 -
V67 45 |Blech GHD Ephesos, BP 112 -
V68 50 |Blech GHD Ephesos, BP - -
V69 159 |Bleche GHD Ephesos, BP 112 -
V70 288 [Nagel GHD Ephesos, BP 112 -
Vi1 290 |Nagel GHD Ephesos, BP 112 -
V72 291 [Nagel GHD Ephesos, BP 112 -
V73 292 |Blech GHD Ephesos, BP 112 -
V74 301 |Nagel GHD Ephesos, BP 112 -
A\ 302 |Beschlag GHD Ephesos, BP 113 -
V76 303 |amorphes Fragment GHD Ephesos, BP 113 -
v 77 304 |Nagel GHD Ephesos, BP 113 -
V78 304 |Nagel GHD Ephesos, BP 113 -
V79 306 |Beschlag GHD Ephesos, BP 113 -
V80 307 |Nagel (?) GHD Ephesos, BP 113 -
V81 314 |Nagel GHD Ephesos, BP 113 -
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V 82 323  |Bleche GHD Ephesos, BP 113 -
V83 326 |Nagel GHD Ephesos, BP 113 -
V 84 326 |Nagel GHD Ephesos, BP 113 -
V 85 327 |Nagel GHD Ephesos, BP - -
V 86 343 |Blech GHD Ephesos, BP 113 -
V87 394 |Nagel GHD Ephesos, BP 113 -
V 88 396 |Blech GHD Ephesos, BP 113 -
V 89 398 |Bleche GHD Ephesos, BP 113 -
Vo0 401 |Blech GHD Ephesos, BP 114 -
\A1 403 |Blech GHD Ephesos, BP 114 -
V92 429  |Ose GHD Ephesos, BP 114 -
VI3 432 |Nagel GHD Ephesos, BP 114 -
V 94 436  |Plittchen GHD Ephesos, BP 114 -
V95 438 |Nagel GHD Ephesos, BP 114 -
V 96 439  |Pléttchen GHD Ephesos, BP 114 -
V97 475  |Pldttchen GHD Ephesos, BP 114 -
V 98 476 |Nagel GHD Ephesos, BP 114 -
V99 485 |Band GHD Ephesos, BP - -
V100 485 |Bleche GHD Ephesos, BP - -
V101 485 |Morser GHD Ephesos, BP - -
V102 485 |Nagel GHD Ephesos, BP - -
V103 495  |Bleche GHD Ephesos, BP 114 -
V104 498 |Nagel GHD Ephesos, BP 114 -
V105 515 |Ring GHD Ephesos, BP 114 -
V106 900 |Nagel GHD Ephesos, BP 114 -
V107 999 | Tiille (?) GHD Ephesos, BP 115 -
V108 1009  |Nagel GHD Ephesos, BP 115 -
V109 901 |Nagel GHD Ephesos, BP 115 -
V110 26 |Griff GHD Ephesos, BP 115 -
Vi 510 |GefaBfiiBchen GHD Ephesos, BP 115 -
V112 298 |Band GHD Ephesos, BP 115 -
V113 305 |Band GHD Ephesos, BP 115 -
V114 316 |Band GHD Ephesos, BP 115 -
V115 440 |Band GHD Ephesos, BP 115 -
V116 434 |Band GHD Ephesos, BP 115 -
V117 397 |Blech GHD Ephesos, BP 115 -
V118 335 |Band GHD Ephesos, BP 116 -
V119 324 |Band GHD Ephesos, BP 116 -
V120 322  |Band GHD Ephesos, BP 116 -
V121 480 |Ring GHD Ephesos, BP 116 -
V122 902 | Verguss (?) GHD Ephesos, BP 116 -
V123 902 |Stab GHD Ephesos, BP 116 -
V124 902 |Band GHD Ephesos, BP 116 -
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V125 298 [Schlacke GHD Ephesos, BP 116 -
V126 404 | Gussreste GHD Ephesos, BP 116 -
V127 294 | Verguss GHD Ephesos, BP 116 -
V128 319 | Verguss GHD Ephesos, BP 117 -
V129 320 |Verguss GHD Ephesos, BP 117 -
V130 321 | Verguss GHD Ephesos, BP 117 -
V131 328 |Verguss GHD Ephesos, BP 117 -
V132 317  |Fensterdichtung (?) GHD Ephesos, BP 117 -
V133 318 |Fensterdichtung (?) GHD Ephesos, BP 117 -
V134 473  |Nagel GHD Ephesos, BP 118 -
V135 473 | Verguss GHD Ephesos, BP 118 -
V136 490 |Blech GHD Ephesos, BP 118 113
V137 38 |Beschlag GHD Ephesos, BP 118 -
V138 297 | Werkzeug (?) GHD Ephesos, BP - -
V139 477  |Schlacke und Négel GHD Ephesos, BP 119 -
V 140 331 |Spiegelgriff (?) GHD Ephesos, BP 120 -
V141 334 |Hufeisen GHD Ephesos, BP 120 -
V142 395 |Beschlag GHD Ephesos, BP 120 -
V143 400 [Négel GHD Ephesos, BP 120 -
V144 474  |Nagel GHD Ephesos, BP 121 -
V145 992 |Lanzentiille (?) GHD Ephesos, BP 121 -
V 146 309 |Objekt GHD Ephesos, BP 121 -
T 16 903  |Schnalle GHD Ephesos, WBH 2 2
T 127 393  |Gewandnadel (?) EM/DD |Ephesos, WBH - 10
S70 1178 |Perle EM Ephesos, WBH - 18
S71 1162 |Perle GHD Ephesos, WBH 19 18
G17 1161 |Haken GHD Ephesos, WBH 56 60
G 132 904 |Bleichgewicht fiir Fischerei (?) |GHD Ephesos, WBH 67 -
G 151 930 |Schleifstein GHD Ephesos, WBH 69 74
A32 183  |Authingung EM/DD |Ephesos, WBH - 85
A 84 1182 |Késtchenbeschlag EM Ephesos, WBH - 94
A 96 1181 |Késtchenbeschlag EM Ephesos, WBH - 99
B 20 906 |Nadel — unverziert GHD Ephesos, WBH 90 -
B 69 905 |Nadelschaft GHD Ephesos, WBH 93 -
B 103 1180 |Nadel — verziert EM Ephesos, WBH - 103
B 221 907 |Spielstein GHD Ephesos, WBH 105 111
V3 315 |GefaB (?) GHD Ephesos, WBH - -
V4 910 |Henkel GHD Ephesos, WBH 106 -
A\ 919 |Draht GHD Ephesos, WBH - -
Ve 913 |Band GHD Ephesos, WBH - -
v7 312 |Pléttchen GHD Ephesos, WBH 106 -
V8 338 |Plattchen GHD Ephesos, WBH 106 -
\A 908 |Blech GHD Ephesos, WBH - -
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V10 909 |Nadel GHD Ephesos, WBH - -
v 911 |Band GHD Ephesos, WBH - -
V12 912 |Blech GHD Ephesos, WBH - -
V13 914 |Blech GHD Ephesos, WBH - -
V14 915 |Kettenglied GHD Ephesos, WBH - -
V15 916 |Blech GHD Ephesos, WBH - -
V16 917 |Blech GHD Ephesos, WBH - -
V17 918 |Blech GHD Ephesos, WBH - -
V18 920 |Nagel GHD Ephesos, WBH - -
V19 921 |Blech GHD Ephesos, WBH - -
V20 922  |Bleche GHD Ephesos, WBH - -
V21 923  |Bleche GHD Ephesos, WBH - -
V22 924 |Pléttchen GHD Ephesos, WBH - -
V23 925 |Blech GHD Ephesos, WBH - -
V 24 927 |Blech GHD Ephesos, WBH - -
V25§ 1179 |Nagel EM Ephesos, WBH - -
V26 928 |Plombe GHD Ephesos, WBH 106 -
V27 1163  |Hacke (?) GHD Ephesos, WBH 107 -
V28 929  |Pflugeisen (?) GHD Ephesos, WBH - 112
V29 341 |Gussreste GHD Ephesos, WBH - 112
V30 926 | Verguss GHD Ephesos, WBH - -
V3l 332 |Nagel GHD Ephesos, WBH 107 -
G 151 930 |Schleifstein GHD Ephesos, WBH 69 74
G13 1185 |Laufgewichtswaage EM Ephesos, DT - 56.57
A 68 986 |Tirklopfer EM/DD |Ephesos, DT - 91
A 69 987 |Tirklopfer EM/DD |Ephesos, DT - 92
T11 1216 |Schnalle GHD Ephesos, EVH - 1
T12 1312 |Schnalle GHD Ephesos, EVH 1 1
T18 1313 |Schnalle GHD Ephesos, EVH 2 -
T32 1192 [Schnalle EM Ephesos, EVH - 3
T 33 1217  |Schnalle GHD Ephesos, EVH - 3
T 48 1190  |Schnalle EM Ephesos, EVH - 4
T73 1215 |Schnallenbiigel (?) GHD Ephesos, EVH - 5
T 74 1067  |Schnallendorn (?) GHD Ephesos, EVH 6 -
T 107 1061 |Beschlag GHD Ephesos, EVH 10 8
T 108 1068 |Riemenschlaufe (?) GHD Ephesos, EVH 10 8
T 114 1057 |Biigelfibel (?)/Halbfabrikat GHD Ephesos, EVH 11 -
T 115 1078 |Biigelfibel (?)/Halbfabrikat GHD Ephesos, EVH 11 -
T 130 1166 |Nadel (?) GHD Ephesos, EVH 12 10
S8 1056  |Ohrring GHD Ephesos, EVH 13 11
S 44 1060 |Armring GHD Ephesos, EVH 17 14
S 51 1168 |Armring GHD Ephesos, EVH 18 16
S 52 1169 |Armring GHD Ephesos, EVH 18 16
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S 69 1167 |Amulett (?) GHD Ephesos, EVH 19 18
S73 1156 |Perle GHD Ephesos, EVH 19 18
S192 1058 |Fingerring GHD Ephesos, EVH 28 26
K 62 1054  |Schaftkreuz GHD Ephesos, EVH 43 41
K 63 1055  |Schaftkreuz GHD Ephesos, EVH 43 41
K78 988 |Beleuchtung EM/DD |Ephesos, EVH - 49
G 26 990 |Haken EM/DD |Ephesos, EVH - 60
G 28 1064 |Haken (?) GHD Ephesos, EVH 57 -
G 69 1062 | Glockchen GHD Ephesos, EVH 60 -
G170 1066 | Glockchen GHD Ephesos, EVH 60 -
GT71 1186 |Glockchen EM Ephesos, EVH - 68
G 81 1183  |Spatel EM Ephesos, EVH - 69
G 97 1189 |Loffel EM Ephesos, EVH - 70
G 104 i }g;’ Schwert und Ortband EM Ephesos, EVH - 71
G 116 1218 |Messer GHD Ephesos, EVH - 72
G 120 1211 | Angelhaken EM Ephesos, EVH - 72
G121 1193 |Netznadel EM Ephesos, EVH - 72
G 130 1073  |Bleichgewicht fiir Fischerei (?) |GHD Ephesos, EVH 67 73
G131 1074 | Bleichgewicht fiir Fischerei (?) |GHD Ephesos, EVH 67 73
G 134 1069 |Bleichgewicht fiir Fischerei (?) |GHD Ephesos, EVH 67 73
G 135 1070  |Bleichgewicht fiir Fischerei (?) |GHD Ephesos, EVH 68 73
G 136 1072 |Bleichgewicht fiir Fischerei (?) |GHD Ephesos, EVH 68 73
G 137 1176 |Bleichgewicht fiir Fischerei (?) |GHD Ephesos, EVH 68 -
G 138 1176 |Bleichgewicht fiir Fischerei (?) |GHD Ephesos, EVH 68 -
G 139 1176 |Bleichgewicht fiir Fischerei (?) |GHD Ephesos, EVH 68 -
G 142 1194 |Haken EM Ephesos, EVH - 73
G 143 1195 |Haken EM Ephesos, EVH - 73
G 144 1165 |Haken GHD Ephesos, EVH 68 -
A 37 1077 | Aufhidngung GHD Ephesos, EVH 77 -
A76 1076 | Schloss GHD Ephesos, EVH 82 93
A 121 989  [Schliissel EM/DD |Ephesos, EVH - 102
B4 1095 [Nadel — unverziert GHD Ephesos, EVH 90 103
BS 1098 |Nadel — unverziert GHD Ephesos, EVH 90 -
B6 1112 [Nadel — unverziert GHD Ephesos, EVH 90 -
B7 1118 |Nadel — unverziert GHD Ephesos, EVH 90 -
B8 1126  |Nadel — unverziert GHD Ephesos, EVH 90 -
B9 1128 |Nadel — unverziert GHD Ephesos, EVH 90 -
B10 1131 [Nadel — unverziert GHD Ephesos, EVH 90 -
B11 1134  |Nadel — unverziert GHD Ephesos, EVH 90 -
B21 1113 |Nadel — unverziert GHD Ephesos, EVH 91 -
B 24 1080 |Nadel — unverziert GHD Ephesos, EVH 91 -
B 29 1138 |Nadel — unverziert GHD Ephesos, EVH 91 -
B 31 1104 |Nadel — unverziert GHD Ephesos, EVH 91 -
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B32 1130  |Nadel — unverziert GHD Ephesos, EVH 91 103
B 34 1086 [Nadel — unverziert GHD Ephesos, EVH 91 103
B35 1100 |Nadel — unverziert GHD Ephesos, EVH 91 -
B 36 1106 |Nadel — unverziert GHD Ephesos, EVH 91 -
B 37 1117 |Nadel — unverziert GHD Ephesos, EVH 91 103
B 38 1088  [Nadel — unverziert GHD Ephesos, EVH 91 103
B 39 1089  |Nadel — unverziert GHD Ephesos, EVH 91 -
B 40 1108 |Nadel — unverziert GHD Ephesos, EVH 92 -
B 45 1133 |Nadel — unverziert GHD Ephesos, EVH 92 103
B 46 1085 [Nadel — unverziert GHD Ephesos, EVH 92 -
B71 1082  |Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 93 -
B 72 1087 |Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 93 -
B73 1090 |Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 93 -
B 74 1092 | Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 93 -
B75 1093 |Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 93 -
B 76 1094 | Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 93 -
B 77 1096 |Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 93 -
B 78 1097 |Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 93 -
B 79 1099  |Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 93 -
B 80 1101  |[Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 93 -
B 81 1107  |Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 93 -
B 82 1109  [Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 93 -
B 83 1110 |Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 93 103
B 84 1111  |Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 93 -
B 85 1114 |Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 93 -
B 86 1116  |Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 94 -
B 87 1119  |Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 94 -
B 88 1122 |Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 94 -
B 89 1123 |Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 94 -
B 90 1124 |Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 94 -
B 91 1125 |Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 94 -
B 93 1135 |Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 94 -
B %4 1137  |Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 94 -
B 95 1140 |Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 94 -
B 96 1144  |Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 94 -
B 97 1145 |Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 94 -
B 98 1149  |Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 94 -
B 99 1151 |Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 94 -
B 100 1152 |Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 94 -
B 101 1153 |Nadelschaft GHD Ephesos, EVH 94 -
B 104 1132 |Nadel — verziert GHD Ephesos, EVH 94 103
B 107 1081 [Nadel — verziert GHD Ephesos, EVH 94 103
B 108 1141 |Nadel — verziert GHD Ephesos, EVH 94 103
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B 110 1184 |Nadel — verziert EM Ephesos, EVH - 103
B 111 1139  |[Nadel — verziert GHD Ephesos, EVH 95 -
B 120 1146 | Anhdnger GHD Ephesos, EVH 95 104
B 133 1148 | Widerhaken (?) GHD Ephesos, EVH 96 104
B 136 1136 |Spinnwirtel GHD Ephesos, EVH 96 104
B 137 1127  |Spinnwirtel (?) GHD Ephesos, EVH 96 -
B 139 1154 |Taschenknebel GHD Ephesos, EVH 97 104
B 153 1103 |Ohrloffelchen GHD Ephesos, EVH 98 105
B 180 1083 | Griff GHD Ephesos, EVH 102 -
B 181 1084 |Griff GHD Ephesos, EVH 102 -
B 182 1102 |Griff GHD Ephesos, EVH 102 -
B 183 1102 |Griff GHD Ephesos, EVH 102 -
B 184 1105 |Griff GHD Ephesos, EVH 102 -
B 185 1115  |Griff GHD Ephesos, EVH 102 -
B 186 1147  |Griff GHD Ephesos, EVH 102 -
B 187 1150 |Griff GHD Ephesos, EVH 102 -
B 194 1143 |Kastchenverzierung (?) GHD Ephesos, EVH 103 110
B 205 1120 |Einlage (?) GHD Ephesos, EVH 104 -
B 207 1155 |Einlage (?) GHD Ephesos, EVH 104 -
B 215 1129  |Spielstein GHD Ephesos, EVH 105 111
B 216 1142 |Spielstein GHD Ephesos, EVH 105 111
B 217 1210 |Spielstein EM Ephesos, EVH - 111
B 220 1121  |Spielstein GHD Ephesos, EVH 105 111
B 226 1212 |Spielstein EM Ephesos, EVH - 111
B 227 1091 |Spielstein GHD Ephesos, EVH 105 111
V 147 1170  |Beschlag GHD Ephesos, EVH - -
V 148 1079  |Manschette GHD Ephesos, EVH 121 -
V 149 1075 |Beschlag GHD Ephesos, EVH 121 -
V150 1065 |Nagel GHD Ephesos, EVH 121 -
V151 1063  |Ring GHD Ephesos, EVH 121 -
V152 1059 |Ring GHD Ephesos, EVH 121 -
V153 1174 |Band GHD Ephesos, EVH - -
V154 1173 |Band GHD Ephesos, EVH - -
V155 1172 |Band GHD Ephesos, EVH - -
V156 1171 |Band GHD Ephesos, EVH - -
V157 1175 | Verguss GHD Ephesos, EVH - -
V158 |1176/A |Blech GHD Ephesos, EVH 122 -
V159 |1176/B |Blech GHD Ephesos, EVH 122 -
V160 |1176/C |Draht GHD Ephesos, EVH 122 -
V161l |1176/D |Nagel (?) GHD Ephesos, EVH 122 -
V162 | 1176/E |Stab GHD Ephesos, EVH 122 -
V163 | 1176/F |Bleche GHD Ephesos, EVH 122 -
V164 [1176/G |Bleche GHD Ephesos, EVH 122 -
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V165 | 1176/K |Objekt GHD Ephesos, EVH 122 -
V166 | 1176/L |Blech GHD Ephesos, EVH 122 -
V167 | 1176/M |Blech GHD Ephesos, EVH 122 -
T 41 168 |Schnalle GHD Ephesos, HH 4 3
S214 648  |Schliisselring EM Ephesos, HH 30 -
K15 465 |Anhéngerkreuz EM Ephesos, HH 32 30
AT7 235 |Schloss GHD Ephesos, HH 83 94
T 47 227  |Schnalle GHD Ephesos, HH 2 4 4
T103 | 236 g:g;;zrrs"hlu“teﬂ/ GHD  |Ephesos, HH 2 10 | 8
S 152 228 |Fingerring GHD Ephesos, HH 2 26 24
S 201 652 |Schliisselring EM Ephesos, HH 2 29 27
S 207 169  [Schliisselring GHD Ephesos, HH 2 29 27
S 208 173 [Schliisselring GHD Ephesos, HH 2 - 27
S 216 650  |Schliisselring EM Ephesos, HH 2 30 28
S 217 761 |Schliisselring EM Ephesos, HH 2 30 28
G 46 958 |Fingerhut GHD Ephesos, HH 2 58 63
GS53 218 |Spindelhaken GHD Ephesos, HH 2 59 -
G172 147 | Glockchen GHD Ephesos, HH 2 61 69
A 40 216 |Gliederkette GHD Ephesos, HH 2 78 -
A48 219  |Gliederkette GHD Ephesos, HH 2 79 87
T1 82 [Schnalle GHD Ephesos, HH 2, frithbyz. Hort 1 1
TS 64 |Schnalle GHD Ephesos, HH 2, frithbyz. Hort 1 1
T71 61 |Schnalle/Halbfabrikat GHD Ephesos, HH 2, frithbyz. Hort 6 5
T75 71 |Schnalle/Halbfabrikat GHD Ephesos, HH 2, frithbyz. Hort 6 -
T 80 73 |Beschlag GHD Ephesos, HH 2, frithbyz. Hort 7 6
T 116 58 |Fibel/Halbfabrikat GHD Ephesos, HH 2, frithbyz. Hort 11 -
T 129 91 |Gewandnadel (?) GHD Ephesos, HH 2, frithbyz. Hort 12 10
S3 63 |Ohrring GHD Ephesos, HH 2, frithbyz. Hort 13 11
S13 80 |Ohrring GHD Ephesos, HH 2, frithbyz. Hort 13 11
S 66 62 | Anhinger GHD Ephesos, HH 2, frithbyz. Hort 19 18
S 163 79  |Fingerring GHD Ephesos, HH 2, frithbyz. Hort 26 24
G18 76  |Haken GHD Ephesos, HH 2, frithbyz. Hort 56 60
G 49 78  |Néhnadel GHD Ephesos, HH 2, frithbyz. Hort 58 64
G50 78  |Nédhnadel GHD Ephesos, HH 2, frithbyz. Hort 58 64
G 105 68 | Pfeilspitze GHD Ephesos, HH 2, frithbyz. Hort 63 72
G 106 68 |Pfeilspitze GHD Ephesos, HH 2, frithbyz. Hort 63 72
G 107 68 | Pfeilspitze GHD Ephesos, HH 2, frithbyz. Hort 64 72
G117 67 |Messer GHD Ephesos, HH 2, frithbyz. Hort 65 -
G118 86 |Messer GHD Ephesos, HH 2, frithbyz. Hort 65 -
G 150 89 |Punze (?) GHD Ephesos, HH 2, frithbyz. Hort 69 74
A41 81 |Gliederkette GHD Ephesos, HH 2, frithbyz. Hort 78 -
A 42 69 |Gliederkette GHD Ephesos, HH 2, frithbyz. Hort 78 -
A43 70 |Gliederkette GHD Ephesos, HH 2, frithbyz. Hort 78 86
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A83 77 |Késtchenbeschlag GHD Ephesos, HH 2, frithbyz. Hort 83 94
B3 57 |Nadel — unverziert GHD Ephesos, HH 2, frithbyz. Hort 90 -
B 70 57 |Nadelschaft GJD Ephesos, HH 2, frithbyz. Hort 93 -
T2 359 |Schnalle GHD Ephesos, HH 2, Tabernen 1 1
T8 130 |Schnalle GHD Ephesos, HH 2, Tabernen 1 1
T72 360 |Schnalle/Halbfabrikat (?) GHD Ephesos, HH 2, Tabernen 6 5
T 81 152 |Riemenzunge GHD Ephesos, HH 2, Tabernen 7 6
T 86 146  |Riemendurchzug (?) GHD Ephesos, HH 2, Tabernen 8 6
S19 109  |Ohrring GHD Ephesos, HH 2, Tabernen 13 11
S41 143 |Armring GHD Ephesos, HH 2, Tabernen 17 14
S 204 127  |Schliisselring GHD Ephesos, HH 2, Tabernen 29 27
S 205 138  |Schliisselring GHD Ephesos, HH 2, Tabernen 29 27
S 206 165  [Schliisselring GHD Ephesos, HH 2, Tabernen 29 27
G4 356 |Feinwaage GHD Ephesos, HH 2, Tabernen 55 53
GS 129 |Feinwaage GHD Ephesos, HH 2, Tabernen 55 54
G19 112 |Haken GHD Ephesos, HH 2, Tabernen 56 60
G20 119 |[Haken GHD Ephesos, HH 2, Tabernen 56 60
G21 158 |Haken GHD Ephesos, HH 2, Tabernen 56 60
G43 150 |Gewicht GHD Ephesos, HH 2, Tabernen 58 63
G179 148  |Glockchen GHD Ephesos, HH 2, Tabernen 61 69
G83 135 |Spatel GHD Ephesos, HH 2, Tabernen 62 69
G124 161 |Netznadel GHD Ephesos, HH 2, Tabernen 66 -
A 47 374 |Gliederkette GHD Ephesos, HH 2, Tabernen 79 -
A 81 123 [Scharnier GHD Ephesos, HH 2, Tabernen 83 94
T7 139  |Schnalle GHD Ephesos, HH 2, Tabernen (?) 1 1
G 93 128 | Ohrloffel/Sonde GHD Ephesos, HH 2, Tabernen (?) 62 69
A 98 785  |Késtchenbeschlag EM Ephesos, HH 2, WE 3 85 99
G 90 108  |[Ohrloffel/Sonde GHD Ephesos, HH 2, Tabernen 62 69
T 67 184  |Schnalle GHD Ephesos, HH 2 (?) 5
T70 186 |Schnallenbiigel GHD Ephesos, HH 2 (?) 6 5
G22 189 |Haken GHD Ephesos, HH 2 (?) - 60
A13 233 |RéuchergefaBgriff/Katsion GHD Ephesos, HH 2 (?) 72 79
A38 234 |Polykandelonverzierung (?) GHD Ephesos, HH 2 (?) 77 86
A 107 1270 |Beschlag GHD Ephesos, HH 2 - 100
S 160 1053  |Fingerring EM Ephesos, IBH - 24
B 162 1050 |Kippmiinzwaage EM Ephesos, IBH - 107
B 179 1051 | Griff EM Ephesos, IBH - 108
K 80 536 |Beleuchtung EM Ephesos, Isa Bey/JB 49 49
T 54 749  |Schnalle EM Ephesos, JB 5 4
T 60 280 [Schnalle EM Ephesos, JB 5 5
T 90 759 | Giirtelzierde (?) EM Ephesos, JB 8 7
TI1 756 |Beschlag EM Ephesos, JB 8 7
T 131 894  |Knopf EM Ephesos, JB 12 -
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T 132 895  |Knopf EM Ephesos, B 12 -
T 133 896 |Knopf EM Ephesos, ]B 12 -
T 134 897  |Knopf EM Ephesos, B 12 -
T 135 898  |Knopf EM Ephesos, ]B 12 -
S16 764  |Ohrring EM Ephesos, JB 13 11
S17 590 |Ohrring EM Ephesos, JB 13 11
S92 624  |Fingerring EM Ephesos, JB 21 20
S 95 607 |Fingerring EM Ephesos, ]B 21 20
S133 609 |Fingerring EM Ephesos, JB 24 23
S135 973 |Fingerring EM Ephesos, ]B 24 -
S 190 943  |Fingerring EM Ephesos, B - 26
K5 528 |Anhidngerkreuz EM Ephesos, ]B 31 29
K7 518 |Anhidngerkreuz EM Ephesos, B 31 29
K21 519 |Anhédngerkreuz EM Ephesos, ]B 33 30
K22 663 |Anhidngerkreuz EM Ephesos, JB 33 31
K23 468 | Anhdngerkreuz EM Ephesos, ]B 34 31
K24 529  |Reliquienkreuz EM Ephesos, B 34 31
K26 533  |Reliquienkreuz EM Ephesos, JB 34 32
K32 449  |Reliquienkreuz EM Ephesos, B 36 34
K33 443  |Reliquienkreuz EM Ephesos, JB 36 34
K35 526 |Reliquienkreuz EM Ephesos, B 36 34
K39 456 |Reliquienkreuz EM Ephesos, JB 37 35
K40 522 |Reliquienkreuz EM Ephesos, B 37 36
K41 444  |Reliquienkreuz EM Ephesos, JB 37 36
K42 | 447,448 |Reliquienkreuz EM Ephesos, B 38 36
K46 525 |Reliquienkreuz EM Ephesos, JB 39 37
K49 451 |Reliquienkreuz EM Ephesos, B 40 38
K50 521 |Reliquienkreuz EM Ephesos, JB 40 38
K51 458 |Reliquienkreuz EM Ephesos, B 40 38
K52 450 |Reliquienkreuz EM Ephesos, ]B 40 38
K55 453  |Reliquienkreuz EM Ephesos, B 41 39
K 58 530 |Reliquienkreuz EM Ephesos, ]B 42 40
K 60 683  |Schaftkreuz EM Ephesos, JB 42 40
K 64 681 |Schaftkreuz EM Ephesos, JB 43 41
K 65 682  |Schaftkreuz EM Ephesos, JB 44 42
K71 472 |Schaftkreuz EM Ephesos, JB 47 45
K73 776  |Schaftkreuz EM Ephesos, JB 48 46
K 81 559 |Beleuchtung EM Ephesos, JB 49 49
K 84 782  |Beleuchtung EM Ephesos, JB 51 50
G3 791 |Feinwaage EM Ephesos, JB - 53
G9 547 |Feinwaage (?) EM Ephesos, JB 55 54
G123 790  |Netznadel EM Ephesos, B 66 -
A2 752 |Ikone EM Ephesos, JB 70 75
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A12 558 |RéduchergefaBgriftf/Katsion EM Ephesos, JB 72 79
Al4 783  |Behiltnis (?) EM Ephesos, JB - 79
A15 779 | Verkleidungselement EM Ephesos, JB 73 80
A17 557 |Lampenstdnder in Tierform EM Ephesos, JB 73 80
A18 556 | Griff in menschlicher Form EM Ephesos, JB 73 80
A49 552 |Haken EM Ephesos, JB 79 87
AS51 677 |Kandelaber EM Ephesos, JB 79 87
AS2 554  |Kandelaber EM Ephesos, JB 80 87
AS3 786 |Kandelaber EM Ephesos, JB 80 87
A 54 678 |Kandelaber EM Ephesos, JB 80 87
A 61 780  |Lampengriff (?) EM Ephesos, JB 80 90
A 62 777  |Lampengriff (?) EM Ephesos, JB 81 91
A 111 542  |Beschlag EM Ephesos, JB 88 101
A 124 750  [Schliissel EM Ephesos, JB 89 102
B 109 566 |Nadel — verziert EM Ephesos, JB 95 103
B 117 563 | Anhidnger EM Ephesos, JB 95 103
B 123 585 |Fingerring EM Ephesos, JB 95 104
B 135 583 |Spinnwirtel EM Ephesos, JB 96 104
B 140 567 |Spule EM Ephesos, JB 97 104
B 141 569 |Spule EM Ephesos, JB 97 104
B 142 568 |Spule EM Ephesos, JB 97 104
B 154 952 |Flote EM Ephesos, JB - 106
B 155 586 |Flote (?) EM Ephesos, JB 99 106
B 156 951 |Flote/Pfeife (?) EM Ephesos, JB - 106
B 157 570 |Kippmiinzwaage EM Ephesos, JB 99 107
B 158 576 |Kippmiinzwaage EM Ephesos, JB 100 107
B 159 577 |Kippmiinzwaage EM Ephesos, JB 100 107
B 160 581 |Kippmiinzwaage EM Ephesos, JB 100 107
B 161 582 |Kippmiinzwaage EM Ephesos, JB 100 107
B 168 571 | Griff EM Ephesos, JB 101 108
B 169 572 |Griff EM Ephesos, JB 101 -
B 171 574 | Griff EM Ephesos, JB 101 -
B 172 575 | Griff EM Ephesos, JB 101 -
B 173 578 | Griff EM Ephesos, JB 101 108
B 174 768 |Griff EM Ephesos, JB 102 108
B 175 769 | Griff EM Ephesos, JB 102 108
B 195 564 |Platte EM Ephesos, JB 103 110
B 203 579  |Griffverschalung (?) EM Ephesos, JB 104 110
B 204 580 |Griffverschalung (?) EM Ephesos, JB 104 110
B 224 950 |Spielstein EM Ephesos, JB - 111
V2 774  |Beschlag/Zierbuckel EM Ephesos, JB 106 112
A50 1036 |Haken EM Ephesos, KUS - 87
B 214 974  |Spielstein EM Ephesos, KUS 105 -
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T28 1164 |Schnalle GHD Ephesos, LK 3 2
T9 1298 |Schnalle GHD Ephesos, MK - 1
T 136 1306 |Knopf GHD Ephesos, MK - -
S1 766, 888 |Ohrringpaar EM Ephesos, MK 13 11
S10 724 |Ohrring EM Ephesos, MK 13 11
S14 1305 |Ohrring GHD Ephesos, MK - 11
S15 1292 |Ohrring GHD Ephesos, MK 13 11
S22 742 |Ohrring EM Ephesos, MK 13 11
S23 | 714,715 |Ohrring EM Ephesos, MK 14 11
S27 792 |Ohrring/Schléfenanhénger EM Ephesos, MK 14 12
S 46 933 |Armring EM Ephesos, MK - 15
S 47 934 |Armring EM Ephesos, MK - 15
S48 935 |Armring EM Ephesos, MK - 15
S 49 936 |Armring EM Ephesos, MK - 15
S50 937 |Armring EM Ephesos, MK - 15
S 170 765 |Fingerring EM Ephesos, MK 27 25
S 187 616 |Fingerring EM Ephesos, MK 28 26
S193 1295 |Fingerring GHD Ephesos, MK 28 -
S 194 1296 |Fingerring GHD Ephesos, MK 28 26
S 195 1297  |Fingerring GHD Ephesos, MK 28 26
K2 1010 | Anhéngerkreuz EM Ephesos, MK - 29
K67 686 |Schaftkreuz EM Ephesos, MK 45 43
K 87 1291 |Kreuz GHD Ephesos, MK 53 51
G2 1307 |Feinwaage GHD Ephesos, MK - 53
G15 1272 |Laufgewichtswaage GHD Ephesos, MK - 59
G23 1273  |Haken GHD Ephesos, MK 56 60
G25 1274 |Haken GHD Ephesos, MK 57 -
G33 1019  |Miinzgewicht EM Ephesos, MK - 61
G40 1011  |Gewicht (?) EM Ephesos, MK - 63
G 41 1276 |Gewicht (?) GHD Ephesos, MK - 63
G 47 1013 |Nihnadel EM Ephesos, MK - 64
G 61 1023 |Stempel (?) EM Ephesos, MK - 67
G 62 1279  |Stempel (?) GHD Ephesos, MK - -
G73 1280  |Glockchen GHD Ephesos, MK 61 -
G 74 1281 |Glockehen GHD Ephesos, MK 61 -
G775 1282 | Glockchen GHD Ephesos, MK 61 -
G176 1283 | Glockehen GHD Ephesos, MK - 69
G177 1284 | Glockchen GHD Ephesos, MK 61 -
G78 1311 | Gléckehen GHD Ephesos, MK - -
G 84 1037 |Spatel (?) EM Ephesos, MK - 69
G 86 1286  |Spatel GHD Ephesos, MK 62 -
GI1 1020 | Ohrloffel/Sonde EM Ephesos, MK - 69
G 96 680 |Loftel EM Ephesos, MK 63 70
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G103 770  |Spiegelrahmen EM Ephesos, MK 63 70
G 141 1290 |Haken GHD Ephesos, MK 68 73
G 145 1277 |Haken (?) GHD Ephesos, MK 69 -
G 146 1278 |Haken GHD Ephesos, MK 69 -
A20 1258 | Aufhidngung GHD Ephesos, MK 74 -
A23 931 |Authéngung EM Ephesos, MK 75 82
A24 1261 | Aufhidngung GHD Ephesos, MK 76 82
A25 1262 | Aufhidngung GHD Ephesos, MK 76 82
A 26 932  |Authingung EM Ephesos, MK 76 82
A28 i 8 i ;’ Aufhidngung EM Ephesos, MK 77 84
A33 1012 |Aufhidngung EM Ephesos, MK 77 85
A 63 1016 |Lampengriff EM Ephesos, MK - 91
AT2 1264  |Schlossbeschlag GHD Ephesos, MK 82 93
A73 1265  |Schlossbeschlag GHD Ephesos, MK 82 93
A74 1266  |Schlossbeschlag GHD Ephesos, MK 82 93
A79 1271 |Riegel (?) GHD Ephesos, MK 83 94
A 85 1267 |Kistchenbeschlag GHD Ephesos, MK 84 95
A 86 1310 |Kiéstchenbeschlag GHD Ephesos, MK - 96
A 87 1309 |Kistchenbeschlag GHD Ephesos, MK - 96
A 89 1308 |Kiéstchenbeschlag GHD Ephesos, MK - 97
A91 1014  |Kiéstchenbeschlag EM Ephesos, MK 85 98
A 94 1268 |Kistchenbeschlag GHD Ephesos, MK 85 98
A95 1302 |Kistchenbeschlag GHD Ephesos, MK 85 98
A 100 1303  |Kiéstchenbeschlag GHD Ephesos, MK 86 99
A 106 1015  |Beschlag EM Ephesos, MK 87 100
B 138 565 | Taschenknebel EM Ephesos, MK 97 104
T10 732 |Schnalle EM Ephesos, MK — Olympieon 1 1
G 68 1049 |islamischer Stempel EM Ephesos, MK (?) - 68
TS52 982  |Schnalle EM Ephesos, MT 4 4
A99 746  |Késtchenbeschlag EM Ephesos, MT 86 99
S 60 944 | Anhdnger EM Ephesos, OG - 17
S 87 613 |Fingerring EM Ephesos, OG 20 19
S 149 639 |Fingerring EM Ephesos, OG 25 24
K 83 781 |Beleuchtung EM Ephesos, OG 50 50
A7 541 |Tabula Ansata EM Ephesos, OG 72 76
T17 1214 |Schnalle EM Ephesos, Serapeion - 2
AS5 1213 |Kandelaber EM Ephesos, Serapeion - 88
T19 1027 |Schnalle EM Ephesos, ST 2 2
T 106 1025 |Beschldg EM Ephesos, ST -

T 112 1304 | Zwiebelknopftibel EM Ephesos, ST 11 -
S59 713  |Anhédnger EM Ephesos, ST 18 17
Se6l 721 |Anhidnger EM Ephesos, ST 18 17
S79 763  |Fingerring EM Ephesos, ST 20 19
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K85 | 684.685 |Beleuchtung EM Ephesos, ST 52 51
K 86 1028 |Kreuzbeschlag EM Ephesos, ST 53 51
K 88 664 |Beleuchtung EM Ephesos, ST 53 52
K90 671 |Kreuz als Lampengriff (?) EM Ephesos, ST 53 52
A21 1259 | Aufhidngung EM Ephesos, ST 74 -
A22 1260 | Aufhidngung GHD Ephesos, ST 74 -
A27 1024 | Aufhidngung EM Ephesos, ST - 83
A3l 1263 | Aufhidngung EM Ephesos, ST 77 -
A93 1289  |Kistchenbeschlag (?) GHD Ephesos, ST 85 -
A 104 1300 |Kiéstchenbeschlag GHD Ephesos, ST 86 -
B 114 1033 [Amulett (?) EM Ephesos, ST - 103
B 177 1031 |Griff EM Ephesos, ST - 108
B 206 1030 |Einlage (?) EM Ephesos, ST - 110
B 225 1032  |Spielstein EM Ephesos, ST - 111
T77 551  |Spaltriemenzunge EM Ephesos, Staatsmarkt 6 6
S 184 940 |Fingerring EM Ephesos, Staatsmarkt - 26
T79 1299  |Beschldg GHD Ephesos, TH - 6
G 87 948 |Spatelsonde EM Ephesos, TH - 69
B 150 584 |Cochlear EM Ephesos, TH 98 105
B 170 573 | Griff EM Ephesos, TH 101 108
T 109 938 |Zwiebelknopffibel EM Ephesos, Umgebung - 8
S12 946  |Ohrringpaar EM Ephesos, Umgebung - 11
S21 591 |Ohrring EM Ephesos, Umgebung 13 11
S 94 642  |Fingerring EM Ephesos, Umgebung 21 20
S 199 762 |Schliisselring EM Ephesos, Umgebung 28 27
S 203 651 |Schlisselring EM Ephesos, Umgebung 29 27
S 209 629  |Schliisselring EM Ephesos, Umgebung 29 27
S 210 644 |Schlisselring EM Ephesos, Umgebung 29 27
S 212 646  |Schliisselring EM Ephesos, Umgebung 30 28
S 215 649 |Schlisselring EM Ephesos, Umgebung 30 28
K96 773 |Gussform EM Ephesos, Umgebung 54 52
AS 745 i\l/llsgaillon mit Christusdarstel- EM Ephesos, Umgebung 71 76
K96 773 |Gussform EM Ephesos, Umgebung 54 52
K91 461 |Gussmodell (?) EM Ephesos, VB 54 52
S122 794  |Fingerring EM Gollice Koyt 23 22
S 42 893 | Armring EM Gliney 17 14
S78 606 |Fingerring EM Izmir, Umgebung 19 19
S 81 608 |Fingerring EM Izmir, Umgebung 20 19
S 89 611 |Fingerring EM Izmir, Umgebung 20 20
S %6 635 |Fingerring EM Izmir, Umgebung 21 20
S 116 605 |Fingerring EM Izmir, Umgebung 23 21
S 117 619 |Fingerring EM Izmir, Umgebung 23 21
S 119 634  |Fingerring EM Izmir, Umgebung 23 22
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Kat. | ID Typ AO LD Taf. Fgfb ]
S 126 798 |Fingerring EM Izmir, Umgebung 24 22
S 168 625 |Fingerring EM Izmir, Umgebung 27 25
S 185 618 |Fingerring EM Izmir, Umgebung 28 26
S 188 603 |Fingerring EM Izmir, Umgebung 28 26
K 45 457  |Reliquienkreuz EM Izmir, Umgebung 39 37
K 47 446 |Reliquienkreuz EM Izmir, Umgebung 39 37
G1 949  |Feinwaage EM Izmir, Umgebung - 53
A 128 594 | Polyhedron EM Izmir, Umgebung 89 102
A 129 595  |Polyhedron EM Izmir, Umgebung 89 102
S90 856 |Fingerring EM Kolophon 20 20
G 53* 537 |Néhhilfe/Anhénger EM Kurucuk 59 64
S 102 844  |Fingerring EM Kusadas1 22 20
K72 469 |Schaftkreuz EM Kusadasi 47 46
K74 471 |Schaftkreuz EM Kusadasi 48 46
A19 784  |figlirliches Blech EM Nazili - 81
T 15 270  |Schnalle EM Selguk 2 2
S 63 720 |Anhidnger EM Selcuk 18 17
S 75 610 |Fingerring EM Selguk 19 19
S 118 623  |Fingerring EM Selcuk 23 22
S 183 643 |Fingerring EM Selguk 28 26
S 189 942  |Fingerring EM Selguk - 26
S 202 760  |Schliisselring EM Selguk 29 27
S211 645  |Schliisselring EM Selcuk 29 28
K17 467 |Anhdngerkreuz EM Selguk 32 30
K31 454  |Reliquienkreuz EM Selcuk 35 33
K59 527  |Schaftkreuz EM Selguk 42 40
G 44 596  |Fingerhut EM Selcuk 58 63
Ges | 71 Eﬁgﬁﬁﬁfﬁg{ EM Selguk — | 68
A67 695 }E::;ﬁenvermerung oder Giirtel- EM Selouk 31 91
T | 731 I\K/Isggzllsvfiflﬁz/ss EM Sindirg1 12 | 10
S 40 747 |Armring EM Sindirgi 17 14
K 56 523  |Reliquienkreuz EM Sirince 41 39
A 122 891 |Schliissel EM Sirince Kayserdagi 89 102
T 65 284  |Schnalle EM Soke 6 5
T 113 546  |Pferdchenfibel EM Soke 11 9
A66 545 }Ijzliréienverzierung oder Giirtel- EM Sike 81 91
T4 734 |Schnalle EM Tire 1 1
T 14 259  |Schnalle EM Tire 2 2
T24 260 |Schnalle EM Tire 2 2
T31 265 |Schnalle EM Tire 3 3
T 49 249  |Schnalle EM Tire 4 4
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T 84 712 |Riemenverteiler (?) EM Tire 7 6
T85 733 |Riemendurchzug (?) EM Tire 8 6
T 87 708 |Giirtelzierde/ Anhédnger (?) EM Tire 8 6
T99 674 |Giirtelzierde/Anhdnger EM Tire 9 7
T121 | 703 |Mantelschliches EM  |Tire 12 | 10

Knebelverschluss

T122 | 709 ﬁ:&iﬁiﬂfﬁ‘jﬁ EM  |[Tire 12 | 10
S 84 633  |Fingerring EM Tire 20 19
S 86 870 |Fingerring EM Tire 20 19
S 98 876 |Fingerring EM Tire 21 20
S 100 803 |Fingerring EM Tire 21 20
S101 842  |Fingerring EM Tire 21 20
S 105 795  |Fingerring EM Tire 22 21

S 110 617 |Fingerring EM Tire 22 21

S 120 809 |Fingerring EM Tire 23 22
S 125 882 |Fingerring EM Tire 23 22
S134 873  |Fingerring EM Tire 24 23
S 137 632 |Fingerring EM Tire 24 23
S 142 821 |Fingerring EM Tire 25 23
S 143 800 |Fingerring EM Tire 25 23
S 154 805 |Fingerring EM Tire 26 24
S 155 824  |Fingerring EM Tire 26 24
S 157 830 |Fingerring EM Tire 26 24
S 166 858 |Fingerring EM Tire 26 25
S177 877 |Fingerring EM Tire 27 25
S178 832 |Fingerring EM Tire 27 25
S 220 890 |Schliisselring EM Tire 30 28
K20 532 |Anhédngerkreuz EM Tire 32 30
K25 672  |Reliquienkreuz EM Tire 34 32
K28 657 |Reliquienkreuz EM Tire 34 32
K44 661 |Reliquienkreuz EM Tire 39 37
K48 460 |Reliquienkreuz EM Tire 39 38
K53 452  |Reliquienkreuz EM Tire 41 38
A6 673 i\l/lI:galllon mit Heiligendarstel- EM Tire 71 76
A 115 704  |Buchschliefe EM Tire 88 -

A 119 694 | Schliissel EM Tire 89 101
S 220 890 |Schliisselring EM Tire 30 28
T35 269  |Schnalle EM Tire, Halka Koyii 3 3

T 39 273 |Schnalle EM Tire, Halka Koyt 3 3

T 40 274 |Schnalle EM Tire, Halka Koyii 4 3

T 42 252 |Schnalle EM Tire, Halka Koyt 4 3

T 51 254 |Schnalle EM Tire, Halka Koyii 4 4

TS3 251 |Schnalle EM Tire, Halka Koyt 5 4
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Kat. | ID Typ AO LD Taf. Fgfb ]
S 93 636 |Fingerring EM Tire, Halka Koy 21 20
S 127 630 |Fingerring EM Tire, Halka Koyt 24 22
S 140 638 |Fingerring EM Tire, Halka Koy 25 23
S 144 612 |Fingerring EM Tire, Halka Koyt 25 23
K30 466 |Reliquienkreuz EM Tire, Halka Koyii 35 33
T3 735 |Schnalle EM Tire, Umgebung 1 1
T21 257 |Schnalle EM Tire, Umgebung 2 2
T 25 261  |Schnalle EM Tire, Umgebung 3 2
T30 267 |Schnalle EM Tire, Umgebung 3 2
T 38 272 |Schnalle EM Tire, Umgebung 3 3
T 43 262  |Schnalle EM Tire, Umgebung 4 3
T 44 263  |Schnalle EM Tire, Umgebung 4 3
TS5 277  |Schnalle EM Tire, Umgebung 5 4
T 56 275 |Schnalle EM Tire, Umgebung 5 4
TS8 278 |Schnalle EM Tire, Umgebung 5 5
T 61 281 |Schnalle EM Tire, Umgebung 5 5
T 63 283  |Schnalle EM Tire, Umgebung 5 5
T 64 285 |Schnalle EM Tire, Umgebung 5 5
T 82 748 |Riemenzunge EM Tire, Umgebung 7 6
T 88 744 | Giirtelbestandteil EM Tire, Umgebung 8 7
T97 728 |Giirtelzierde/ Anhdnger EM Tire, Umgebung 9 7
TS | 739 gggﬁ:ﬁlﬁﬁi@s EM Tire, Umgebung 12 | 9
T125 | 789 I\K’If;‘g‘zsv‘;i‘:}ﬂiss EM Tire, Umgebung 12 | 10
S11 717 |Ohrring EM Tire, Umgebung 13 11
S 25 687 |Ohrringpaar EM Tire, Umgebung 14 11
S 45 787 | Armring EM Tire, Umgebung 18 14
S 58 698 |Anhidnger EM Tire, Umgebung 18 17
S77 604 |Fingerring EM Tire, Umgebung 19 19
S97 860 |Fingerring EM Tire, Umgebung 21 20
S 109 839 |Fingerring EM Tire, Umgebung 22 21
S121 810 |Fingerring EM Tire, Umgebung 23 22
S 138 865 |Fingerring EM Tire, Umgebung 25 23
S 141 825 |Fingerring EM Tire, Umgebung 25 23
S 148 850 |Fingerring EM Tire, Umgebung 25 23
S 150 878 |Fingerring EM Tire, Umgebung 25 24
S 156 826 |Fingerring EM Tire, Umgebung 26 24
S173 807 |Fingerring EM Tire, Umgebung 27 25
S 186 811 |Fingerring EM Tire, Umgebung 28 26
K4 656 |Anhidngerkreuz EM Tire, Umgebung 31 29
K 36 662 |Reliquienkreuz EM Tire, Umgebung 37 35
K79 666 |Kreuzbeschlag EM Tire, Umgebung 49 49
K89 665 |Kreuzplatte EM Tire, Umgebung 53 52
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Kat. | ID Typ AO 20 Taf. F:;fb ]
K93 696 |Gussmodell (?) EM Tire, Umgebung 54 52
K94 669 | Gussmodell (?) EM Tire, Umgebung 54 52
g . 692  |Néhhilfe/Anhénger EM Tire, Umgebung 59 64
G 63 772 |Stempel/Bleigewicht (?) EM Tire, Umgebung 60 67
G 101 751  |Pinzette/Klemme EM Tire, Umgebung 63 70
G 102 754 |Pinzette/Klemme EM Tire, Umgebung 63 -
A113 675 |Beschlag EM Tire, Umgebung 88 101
A 114 702  |Buchschliefe EM Tire, Umgebung 88 101
A 116 705  |Buchschliefe EM Tire, Umgebung 88 -
A 117 706 |Buchschlief3e EM Tire, Umgebung 88 -
T 46 253 |Schnalle EM Torbali 4 4
T57 276  |Schnalle EM Torbali 5 4
T111 588 | Zwiebelknopftibel EM Torbalt 11 9
T120 | 700 gﬁ?&iﬁ‘:ﬁ‘fﬁig EM  |Torbali 12 | 10
S9 719  |Ohrring EM Torbali 13 11
S20 723 |Ohrring EM Torbali 13 11
S 82 818 |Fingerring EM Torbalt 20 19
S 85 848 |Fingerring EM Torbali 20 19
S91 846 |Fingerring EM Torbalt 21 20
S 104 884  |Fingerring EM Torbali 22 21
S 107 837 |Fingerring EM Torbalt 22 21
S 108 838 |Fingerring EM Torbali 22 21
S113 828 |Fingerring EM Torbalt 22 21
S 164 819 |Fingerring EM Torbali 26 25
S 169 831 |Fingerring EM Torbalt 27 25
K3 757 | Anhidngerkreuz EM Torbali 31 29
Ko 667 | Anhdngerkreuz EM Torbalt 31 29
K9 531 |Anhingerkreuz EM Torbali 32 29
K14 463 | Anhédngerkreuz EM Torbalt 32 30
K18 535 | Anhingerkreuz EM Torbali 32 30
K27 659 |Reliquienkreuz EM Torbalt 34 32
K29 660 |Reliquienkreuz EM Torbali 35 33
K34 445  |Reliquienkreuz EM Torbalt 36 34
K37 658 |Reliquienkreuz EM Torbali 37 35
K57 520 |Reliquienkreuz EM Torbalt 42 40
K 66 524 |Schaftkreuz EM Torbali 44 42
K70 470  |Schaftkreuz EM Torbali 46 45
K92 668 | Gussmodell (?) EM Torbal1 54 52
K95 670 |Treibform EM Torbali 54 52
G1 560 |Kippmiinzwaage EM Torbali 56 54
G54 622 | Amphorenstempel EM Torbalt 59 64
A3 697  |Plittchen mit Heiligendarstellung | EM Torbali 70 75
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Kat. | 1D Typ A0 1 Taf. Fgfb ]
A16 679 | Verkleidungselement EM Torbali 73 80
A118 548  |Schliissel EM Torbal1 89 101
T 137 741  |Knopf (?) EM Torbal1 12 10
G55 653 | Amphorenstempel (?) EM Torbali, Capak 59 64
S 65 555  |Amulett EM Torbali, Yazibasi 19 18
S131 597 |Fingerring EM Turgutlu 24 22
T 89 743  |Riemendurchzug (?) EM unbekannt 8 7
S 68 593 |Siegelkapsel EM unbekannt 19 18
K8 534 | Anhingerkreuz EM unbekannt 31 29
K 69 775  |Schaftkreuz EM unbekannt 46 44
G 56 676 |Stempel EM unbekannt 60 65
A4 778 |Platte mit Heiligenszene EM unbekannt 71 76




